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A : 1 "n.m. Voyelle et premiére lettre de l'alphabe
[3020] R

. "Au Moyen-Age, il arrivait qu'a l'aide d’'un Fe
rouge, la lettre A soit inscrite sur le corps d’une p
sonne convaincue d’adultére.” [4222] p.12.

I Au 17éme s., abrév. pour aigre.

. “LOuIS Xl ordonna par son Edit de 1626, que |
Fers Aigres soient marqués de la lettre A et que
Fers Doux le soient de la lettre D.” [83] p.ij.

OEtym. dens. ... "A latin, lequel vient de I'a grec, le
quel a été apporté par les Phéniciens sous le
d'alpha.” [3020]

a: 1 Au H.F., c'est le sigle pour le (Cceff
cient de) Résistance, -voir cette exp.

AALENIEN : { “Etage géologique supériey

du lias, actuellement partie supérieure |d

Toarcien (il remonte a 180 millions d'anné
environ).” [1529] chap.15, p.1 ... C'est lam
trice du Gisement Ferrifere lorrain.

GEtym. ... Il tire son nom de la ville AALEN
(Wirtemberg) qui possédait précisément
Mines de FerrappelleM. WIENIN

9 Désigne (n. m.) et qualifie (adj.) la Couc
de Minerai de Fer oolithique Exploitée ¢
Lorraine, d'aprés [457] -1976, p.496.

-Voir: Minerai aalénien, Minerai de Fer aal
nien.

. "... la ou les noms de villages chantent
altitude d'opéretteviLLERS-la-Montagng FRES-
NOIS-la-Montagng MERCY-le-Haut se cache g
Fer. Sous 'le plateau de calcaire bajocien'
ent les Géologues, sur le 'rebord des cueg
Longtemps appelé a tort, Aalénien, il est
fait un bel et pur Toarcien ! L'erreur lui e
été fatale si les Mines n'avaient pris, pour ¢
riger la pédanterie des maitres du tablg
noir, des noms légers, seuls capables de|
concilier 'homme avec sa richesse trop tir
de: Mine duPARADIS, Mine duFOND DE LA
NOUE ---." [405] p.15.

A.AP.IM.E. : T Sigle de IAssociation lesAmis du
Patrimoinelndustriel deMoselleEst, d’apres courrier
de I'Association, en date du 23.06.2003, in [380].
AAP.IME.

. “Le Chemin de Fer roi &=-ROSSELLE... Cette ma-
nifestation suivra 2 grands axes majeurs avec de
Trains et des modeles réduits ... L’Association
Amis du Patrimoine Miniéd -A.A.Pi.Me.- et le Cercle
ferroviaire de Sarre & &Moselle sont les maitr
d’ceuvre de cette 2eme féte du Chemin de Fer su
site idéal du CarreasWWENDEL a Pe-ROSSELLE
L’A.A.Pi.Me. s’occupera de la partie des trains, grg
deur nature, et programmera notamment la circula
d’'une Locomotive a Vapeur sans foyer du type 02
ORENSTEIN et KOPPELouU encore la présence de

Sam. 21.06.2003, p.15 (. Il est clair qu’il y a la une|
coquille journalistique, puisque la vraie significati
de I'abrév. est rappelée dans la déf..

ABACHER : { “Araser le Minerai ou la Cas
tine dans les Baches.” [2724] p.357.

ABACO : 1 “n.m. Auge a Laver le Minerai.]
[3452] p.5.

ABAISSE-LANGUE : 1 Dans I'Outillage du Maré-|
chal-Ferrant, autre nom du Pas-d’ane, -voir cette 4
... “n.m. inv. Instrument utilisé pour appuyer sur
base de la langue et permettre I'examen de la bouc
de la gorge.” [206] ... Instrument en acier que le Mg
chal-Ferrant introduisait dans la bouche du cheval g

_intervenir sur sa dentition, a I'époque ou il faisait s
vent office de vétérinaireoteR. SIEST... Une illustra-
tion est proposée, {A38] 4eme éd.p.248.

L-Voir, a Lyre, la cit. [21] du sam. 27.06.2009, p.19.

I -Voir, a Maréchal-Ferrant, la c[#38] 4éme éd.p.245.

L ABAISSEMENT DE LA TEMPERATU-
1e’E DU VENT : 1 -Voir: Vent (Abaissemen
de la température du Vent).

NOABAISSEMENT (du Grand Coéne) : { Au
H.F., c'est le fait d’Abaisser (-voir ce mot]
une Cloche de Chargement du Gueulard.

~. En 1936, concernant les H.Fx BeTURAL
et FOURNEAU A HAYANGE, on reléve: "La va-
riété Rouge dBOIS D'AVRIL ou duCONROY

I (Minerais de Fer) contient beaucoup de Pd

iéres et de Menus, ce qui est particuliérent

Ehéfaste pour le Chargement & Skips. N

P-avons essayé de remédier & cet inconvér|

en modifiant le mécanisme de Chargeme

rotation du Distributeur et diminution d

jeﬁoids de Minerai et de Coke introduit dan

H.F. & chaque Abaissement du Grand C

'€qui se fait aprés 2 Skips contre 4 précéd

Nment-.” [2854] -1936, p.5.

, STRAPONTIN : Ne s'abaisse jamais devant quelqu'un
P-portant. Max FAVALELLI, in [3498] p.619.

nABAISSER : 1 Au H.F., ouvrir l'une de
Cloches de fermeture du Gueulard.
Syn.: Affaisser.

His-A propos du Chargement, on reléve: "D

eftransporteuse montent les Matieres premi

itet les déversent dans la Petite Trémie si

paune fois rempli, la Cloche est Abaissée.
réex. d'un sablier, les matériaux stockés s
hiculbutés dans un Vase inférieur, la gral

recevoir la Charge. Au moment voulu, ¢’
alors le tour de la Grande cloche d'étre
faissée ---." [2117] p.56.

ABAISSER (S') : 1 Au H.F., se dit du Fon
du Creuset utile, c'est-a-dire du Fond du
ptacle ou peuvent réellement s'accumul
onte et le Laitier ... En effet, en cas de
bsRefroidissement, a cause du Laitier et de
Iefere Ferreuse qui sont figés, ce réceptacl

T
e

i'z)'par les Parois Réfractaires du Creuset.

or "Aprés un Blocage de Creuset, le H.F. se
achauffant, le Fond du Creuset s'abaisse, €

collection ferroviaire en Voie normal€.N.C.F.-et mi-
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niére du Musée du Bassin houiller lorrain ---." [21] ¢lu

[
he'et

tagn ler temps, 2 Chariots -Skip- ou une Band

brau-dessus de la Petite Cloche. Le Réseryo

Trémie. La Petite Cloche remonte pour Bqu
cher la Gueule du Fourneau désormais prget

d'un volume trés inférieur au volume limité

peut descendre le Trou de Coulée." [1511]
p.245.

ABAISSER EN CORPS: | Dans les Forges
du comté deoIX, hausser la Tuyere ... -Voir,
a Corps, la cit. [3405] p.357/58.

ABAISSER LA CALOTTE : T Au H.F.,
loc. syn de Descendre la Calotte, -voir cette
exp..

ABAISSER LE NEZ DES TUYERES :

Au 19éme s., au H.F., c'était déconnecter la

Tuyere du Fourneau.

. "Lorsqu'on arréte la Machine Soufflante, les

Ouvriers abaissent immédiatement le Nez des

nTuyeres, de maniére a fermer avec certitude
toute communication entre les Tuyaux de
Vent et le H. F.." [2224] 1.3, p.323.

ABAISSER LE NUMERO : { En Fonderie,
évolution que subit la Fonte ... L'abaissement
du numéro (qui est, en fait, une évolution
dans le sens 1 vers 6), correspond a une Fonte
moins chaude, donc moins chargée en Sili-
cium, d’'aprés [995] p.166.

XRV/oir: Augmenter le numéro.

@ “a Marche (d'un H.F.) en excés de Mine

r¢dui, dans la fabrication des Fontes chaudes, a

opour seul résultat d’Abaisser le Numéro, a de

ugraves conséquences dans la fabrication des
Fontes Blanches: la chaleur fournie au H.F. se
trouve insuffisante pour Fondre I'excés de
Matieres; il en résulte une Allure trop froide,
avec I'Engorgement du Creuset pour consé-
quence.” [995] p.166.

ABAISSIER : T "v. Dans la région d&RENOBLE
enfoncer dans le tronc d'un arbre qu'on vient d'abattre,
un Coin de Fer muni d'une Chaine pour le sortir plus
facilement de la Forét." [4176] p.17.

ABALER : 1 En wallon occidental, en Fonderie, syn.
d'Emballer, d'aprés [1770] p.69.

ABANDAGE :  Var. orth. d’Abendage ... A
U$a Mine du Nord, “Boisages pour éviter, selon
e cas, les chutes de pierre a une Devanture ou

PU& une entrée de Taille; en général, a toute so-

ifmﬂtion de continuité.” [1026] p.551.

ABANDON DE CONCESSION : { -Voir:
l&Renonciation de Concession.
ne
MXBANDON DE MASSIFS : { A la Mine,
_technique de Dépilage dans laquelle "on ne
INpratique dans le Gite que le degré de vide que
permet sa solidité, et I'on conserve sous le
Toit des masses assez importantes pour assu-
rer son soutien. Ces Piliers sont définitive-
ment abandonnés, et constituent pour la Mé-
nthode une perte pure et simple.” [404] §.896.
/oir:  Affaissement(s) minier(s), Défruite-
ent (Taux de), Dégats miniers, Estau, Inves-
{son et Stot.
jCette Méthode est aussi dénommeée Méthode
xdes Piliers abandonnés. Elle s'oppose au Fou-
groyage et au Remblayage qui ne s'attachent
as a la conservation des Vides d'Exploita-
ion.
.Lette Méthode a pour but d'empécher l'appa-
sfition d'Effondrements de Surface dans les
rzones qui ne doivent pas étre perturbées par
des mouvements de Terrains intempestifs: ba-
timents et installations de surface, Voies Fer-
rées et autoroutes, pipe-line enterrés, etc. Par
rdiapport a la Méthode d'Abandon total des Mas-
r Bifs, celle-ci permet un certain niveau de récu-
ération du Minerai en place, appelé Taux de
Défruitement (-voir ce mot). La théorie des
Rressions de Terrain permet de calculer ce

taux,d'apres note de. FANCELLL
LAISSE : Abandonne ou attache. Michel LACLOS.

TS BANNETS® :
Yeté Extrait un

r

n
d

1 En Belgique, lieu-dit d’ou
Minerai de Fer renommé.



(1) A NISMES, petit village touristique prés deouU-
VIN, un ens. de grottes a ciel ouvert est appef®he-
DRY DES CHIENSOU encoréABANNETS, d’'aprés note
deP. BRUYEREen date du 28.06.2001

. On note que parmi les zones de Minet
globulaires,MARECHAL cite: "... entre Sam
bre et Meuse en BelgiQuaBANNETS de la
région deCOUVIN." [166] p.227 ... -Voir Si-
dérurgie préhistorique.

. "Il s'agit d'un Gite Ferrifére belge, exploi
depuis le 2eme/3éme s. jusqu'au début
15eme s., de la région couvinoise, exa
ment:NISMES. // Il constitue un Amas de Li
monite d'origine limonienne remplissant d
Poches a la créte du calcaire dévonien.

Gisements, du fait de leur site, étaient Exp
tés a Ciel ouvert et ont laissé, apres Explo
tion, des sites étranges présentant des ca
profondes -de quelquefois 50 m- et de |
gueurs diverses. // Ce Minerai était recher
pour sa richesse: 50 % de Fer, sa Qualité,
il étaittrés pur et produisait des Fers dits fq
-Aciérés- et des Fontes de Poterie de prer
re Qualité, du temps des H.Fx au Charborn
Bois." [300] ..., d'aprésorrespondance d¢

Léon WILLEM Conservateur du Musée du Fer et du

Charbon de LIEGE -qui note Abjﬂpté Marc St-
AMAND, Responsable Formation GOCKE-
RILL-SAMBRE.

ABAQUE : { "n.m. Sorte de récipient pour laver certai
Minerais." [763] p.l.

ABARIN : Terme de la Houillerie liégeoise.
9"Etym. ... Celui qui veut monter dans
Taille_ avertit les Abatteurs en criamt:abat'
rin ! An'abats rien’ ---. Canabarin est venu
Abarin." [1750]

-Voir: Fé I'Abarin, Soner I'Abarin.

1 "Signal donné par les Accrocheurs du Fq
au Machiniste de la Surface pour lui annon
que la Cage a remonter contient des hom
et non des Berlaines." [1750].

1 "Par extension, ens. des hommes que la
ge remonte au Jour apres le signal (de I'A
rin). 'Lés Abarins = Iés djins qui r'montet (I
hommes qui remontent). 'C'ést l'elre
Abarins' = 'C'ést l'edre di r'monte (I'heure
la Remonte)"." [1750]

9 "Par extension, 'Trait dhomme' en géné
le Trait (voyage de la Cage) qui descq
aussi bien que celui qui monte. Cette acc
étendue provient de ce que, pour opére
Descente des hommes, on doit, comme ¢
la Remonte, arréter I'Extraction.” [1750]

ABARROS : { "n.m. Au 15éme s., Barroir, Foret d
tonnelier ---.” [4176] p.17.

. Au Moyen-Age, "Foret, vrille. Plusieurs Ferreme
que I'on dit blache euvre ---_pessaires et convend
bles au mdger de tonnelier comme sies --- Abarrod
[4549]

ABATAGE : { Le fait d'Abattre, de débite|
une Roche en place pour l'extraire du Mas
* Autres déf. ...
. "Action d'arracher le Minerai du Massif]
[249]
. “L’opération d’Abatage consiste a détach
la Roche du Massif et & la réduire en §
ments qui peuvent étre manipulés et transj
tés ---." [221] .1, p.127.
* Eléments techniques..
«» Selon la dureté de la Roche, I'Abatage p
étre:

- Mécanique: Rabot, Haveuse, Mineur cq
tinu;
- a I'Explosif: consécutivement & une Fo
tion de coups de Mine selon I'Art du Mine
ou selon un Plan de Tir systématique.
» Le Mineur, pour économiser sa peine, N
en oeuvre diverses astuces techniques:

- angle d'attaque de ses Outils: Marteau
queur, Taillant, Méche,

- utilisation de I'alternance des Dépdts sé
mentaires plus ou moins tendres,
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ayant créé des interfaces de frottement (br
age) dans les Couches (la trace de cette ir
face sur le Front d'Abattage est appelée Fi
iMine ou Limet). )
* Le Fil de Mine ou les zones de moindre g
reté sont utilisés pour enfoncer un Coin d3
le Front d'Abatage ... Dans le Tir systémg
gue, ce Coin est obtenu par foration d'un T
téde grand diametre ou par foration d'un Bq
on de Mine ... Une fois le Bouchon cré
t&les Coups de dégagement pour I'elargir et
[ Coups d'Abatage auront une grande efficas
o pour la progression du Chantier.
:éé:ormes orthographlques...' . )
oi- ‘Nous avons conservé a ce mot, pris d
220N sens minier, son orth. traditionnelle a
ill(%'seul ‘.7 [221] t.1, p.127, note 1 ... Il e
pelair que ce terme est une var. orth. d’Ab
Lhiage que lee.L.1. 1989 réhabilite officiellement
[car EN effet, l'orth. Abatage -avesn ‘t'- était
iteet forme orthographique consacrée par
highonde de la Mine ... Peu a peu, l'usage trg
nnel a prévalu et on est venu a Abattag
| avecDEUX ‘t- ..., le terme sortant méme d
[ certains dictionnaires vers (19)80 Comme
disait M. MOREAU a ses Eléves de I'Ecole des Min
de DOUAI, dans les années (19)50, ‘Abatage avec
‘t’, c’est pour les Mineurs, Abattage ave&UX ‘tt’,
c’est pour les bouchersd'aprés note de I'EléveA.
BOURGASSER
hse Mots ou exp. usuels..
. Le Mineur travaille au Front d'Abat(t)age d
au Front de Taille qui est la section du Chg
tier d'Exploitation: Galerie, Taille, Chantie
aChambre, Montage, Avaleresse, etc., évol
dans le Gisement. .
. Le Mineur allant a son Chantier va A Frorf
... d’Abatage.
Concernant les Bois, -voir: Abattage,
N&ens du Blcheronnage.
C€Voir, & Facteur, la cit. [1385] p.206.
T"ﬁ]STerme de Rivetage ... -Voir: Tenir '’Abatage.

CABATAGE A COL TORDU : 1 A la Mine

basuterraine, Méthode d’Exploitation des Cdq

FSches minces.

1€Syoir: Col tordu (Travail &).

de | y a des Couches Exploitées dans le N
de la France) qui n'ont pas 60 cm d'épal

aéeur; I'inclinaison de quelques-unes de
ouches est voisine de I'horizontale ---.

PPineur se glisse entre les deux Parois du
i&in qui renfermait la Houille, et I'Abat e

Oavaillant couché; le nom de ce mode d'H
ploitation en peint mieux la difficulté qu
nous ne pourrions le faire; il s’appelle I'Ab

€ tage a Col tordu.” [3848] p.175/76.

>

S ABATAGE A L'EAU : 1 A la Mine, il est
»pratiqué au moyen de lances appelées Gé
alimentées par de I'Eau prise a grande hau
(de l'ordre de 100 m et plus) dont le jet dis
r que les Roches désagrégeables qui tom
ifau pied des Chantiers.
Loc. syn.: Abattage hydraulique.
"-Voir: Abattage a I'eau & Tir sous pressid
d’eau.
er L'Eau est également utilisée dans les Rog
|ésolubles telles le sel gemme. La matiere u
oest dissoute et entrainée tandis que les Sté
restent sur place, d'apres [205] p.186.

eWBATAGE A L'EXPLOSIF :f Syn.: Mina-
ge, -voir ce mot ... -Voir également: Explosi
n{Emploi des).

aABATAGE AU COIN : T -Voir: Abatage et
urAbattage au Coin.

heABATAGE AU FEU : Y Ancienne Méthode
utilisée pour I'Abat(t)age des Roches av
plemploi de I'Explosif.
. "Depuis les épogues anciennes, les Ming
didtilisaient l'action du Feu pour attaquer |
Roches dures sur lesquelles la Pointerolle

- mise a profit de Contraintes tectoniques

AssociationLe SSanai r.. Fer Fer
7, rue du Parc, 57290 SEREMANGE

tél.: 038258 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

ogher dont la disposition était différente sui-
terant que le Front de Taille était horizontal ou
deertical. Il mettait le feu et quittait le Chan-
tier; lorsqu'il y revenait, il projetait de I'Eau
usur les brandons et sur les parois dans les-
nquelles des fissures apparaissaient." [716]
tip.569.
ou"Dans le Harz, on Dressait une série de B0-
uehes, s'il était nécessaire, sur des Roches for-
émant Remblais. On mettait le Feu, et, au bout
dele deux jours, les Ouvriers rentraient dans la
Cit¥line, pour projeter de I'Eau sur les Roches
incandescentes. Elles se fissuraient, étaient
Etonnées s'il s'agissait de quartz, et on les at-
ansquait ensuite a la Pointerolle ---. On a per-
etectionné l'attaque par le Feu, en employant
st des foyers activés par un Ventilateur et pou-
Atvant se déplacer sur Rails. Ce mode d'attaque
n'a plus de raison d'étre depuis que le Mineur
dispose d'Explosifs." [205] p.185/86.
le“Lorsque les Roches étaient trop résistantes,
dies Mineurs allumaient de grands feux qui les
e fragilisaient et les faisaient craqueler. Les Ga-
e leries ainsi obtenues ont des Parois plutot lis-
ses, arrondies et noircies de suie.” [817468
ps-Juin 1994, p.60.
UN
ABATAGE AU LARGE : 1 A la Mine, note
A. BOURGASSERaction consistant a augmen-
ter la section d'un Chantier par des Tirs de
uDégraissage opérés sur les Parements; c'est
anfaire une Chambre a partir d’'un Chantier,
[, d’apres dessin & lég. de la fig.3, in [15] -
t#911, p.38.
-Voir: Elargissage.
ts
ABATAGE DU MUR AU TOIT : 1 Dans
hdes Houilleres, Abatage du Charbon du Sol au
Plafond de la Veine.
. "Poste de nuit - Voie de base: Abatage du
Mur au Toit -2 hommes- et évacuation des
terres par le Convoyeur a bande ---." [3645]
fasc.2, p.20.
u- .
ABATAGE EN DEFLINQUANT : 1 Dans
les Houilleres, Abatage du Charbon par des
rdPasses ou Saignées paralleles au Front de
sTaille.
eYoir: Déflinquage.
| e "Gradins droits et Abatage en Déflinquant.”
ef3645] fasc.1, p.20, Iég. de la fig. 26.
N
xABATAGE EN DENTS DE SCIE : 1 -Voir:
b Front (d’Abatage) en dents de scie.
- R
ABATAGE EN MAGASIN : T A la Mine,
var. de I'Exploitation par Foudroyageagasi-
nage
antsLa Méthode appelée Abatage en Magasin -
teurest appliquée dans les Mines profondes de
oSuede de 2 fagons suivant que I'’Abatage se
heligit par Galeries transversales ou sur toute la
largeur du Gite. // Dans le Magasin transver-
sal appligué aux Chantiers d’exportation
n(d’Exploitation) nord et sud de&RANGES-
BERG, a|DKERBERGET -Voxnagrube-, &EL-
hé®/ARE, etc., on trace au Mur de la Forma-
jlion, a 8-10 m du Gite, une Galerie Principale
riledaquelle sont reliées des Secondaires trans-
versales avec les Magasins. Les Chantiers
sont séparés par des Piliers, et traversent
complétement la Formation -100 m de long a
fSTINGWALLSKULLE -. // La largeur des Tailles
et des Piliers dépend de I'état physique du
Minerai. A GRANGESBERG les Maggasins
ont 8 & 10 m et les Piliers 10 a 12 m de lar-
geur, aIDKERBERGET 6 & 12 m, &HERMER-
LUR 8 & 3 m. On attaque le Magasin sur
toute sa largeur, la 1ére Taille a 3 a 5 m de
hritauteur, les suiv. de 2 a 3 m.” [15] -1911,
p.39/40 & fig.8 a 10, p.39.

urs
EABATAGE HYDRAULIQUE : T ... de [2863]
es- A la Mine de Charbon, loc. syn.: Abatage a

tait impuissante. Le Mineur préparait un b

/'eau & Abattage hydraulique.
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ABATAGE MECANIQUE : 1 Dans les Mi-
nes de Fer, exp. utilisée, aux débuts du C
gement mécanique, par les équipes de

neurs préparant les Stocks pour la Charge
c’'était une nouveauté, le Mineur n'ayant pl
son Chantier personnalisé, sesAides (Ma-
noeuvres).

-Voir également: Abattage mécanique.

. Etre a '’Abatage mécanique avait une pe
connotation péjorative ... Plus tard les Jum

de Foration et le Tir systématique allaig
prendre la reléeve des Mineurs a I'Abata

mécanique.

ABATAGE PAR CHOQUES MONTAN-
TES : 1 Exp. relevée in [3645] fasc.1, p.20, lég. de
fig.25 ... Dans les Houilleres, Méthode d'E

ploitation par Front d'Abatage non rectilign

en forme de Gradins.

-Voir: Choque, dans le sens de décrochem

du Front d'Abatage.

ABATAGE PAR L'EAU : 1 Dans les Char-
bonnages des pays froids, ancienne méth

d'Extraction utilisant la force d'expansion
la glacél).
. “Dans les pays froids on peut utiliser

force d'expansion de la glace. Pour cela or
mite le contour du Bloc a détacher au moy|

de Trous de Mine que I'on remplit d’eau
gue I'on bouche avec des tampons de bois

froid de la nuit produit la congelation de I'eg
et amene par suite I'éclatement de la Roc|

On peut encore utiliser I'hydratation de

chaux vive, qui produit une dilatation cong

dérable.” [3180] p.200.
(1*) Cette méthodefait remarquerJ.-P. LARREUR a

également été utilisée dans les carrieres, notamn
celles de gres dEONTAINEBLEAU ayant servi a ex-

traire les pavés parisiens.

ABATAGE PAR LE FEU
d’Exploitation miniere.

Loc. syn.: Abattage au feu.
. "L'Extraction du Minerai se faisait par u
procédé qu'on appelait 'Abatage par le fe

. 1 Méthode

le Mineur attaquait la Roche en la chauffan
l'aide d’'un grand feu de bois, puis il I'inont

dait d’eau pour I'Etonner, c’est-a-dire pour
faire éclater et la désagréger.” [gmoires
-Juil./AoGt 1917, p.531.

ABATAGE TOTALEMENT MECANISE
1 1 ... de [2863]... A la Mine, Abatage totale

ment réalisé par des Machines (Haveug

Rabots, Mineurs continus, etc.) qui assur
aussi le chargement des Produits Abattus
le ler engin de la chaine de Transpseipn
note deJ.-P. LARREUR

ABAT ANCRAILLE :{"n.m. Dans le pays qRETZ

(Loire-Atlantique) petite Herse sans dents accrochée

Versoir et qui écréte le sillon qui doit recevoir la
mence." [4176] p.18.

ABATARDIR : 1 “Tech. Passer a la Lime batarde |
ouvrage de coutellerie pour emporter les traits dg

grosse Lime EM 1783-." [1551] i1 -15.04/15.06.
1994, p.12.

ABAT-CARRE : {. "Outil & main servant a abat

carrer (= “Remplacer par un léger méplat I'aréte vive,
carre d'une piéce de cuir coupée net.” [206[R06]

On trouve aussi: Abat-carré.

« Outil du BourreLER ... Un tel objet est présenté,
[438] 4éme éd.p.416.

« Outil utilisé dans laeLLeriE
a l'extrémité et fixée dans un manche en bois
Comme dans la bourrellerie, il sertabattre I'aréte

vive des bandes de cuir, d'apres [2682] t.1, p.55 & 13

ABAT-CARRE : T "Cordonnier tige d’acier, carrée,

rainurée en long, taillant en bout en forme de V a
seul biseau, emmanché pour chanfreiner le cuir, ¢’
a-dire, en abattre le carré.” [2788] p.217.

On trouve aussi: Abat-carre.
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ABATEDJE : A la Houillerie liégeoise,
"Abatage." [1750]
af-"Abatage de la Houille, de la Roche." [175
MI "Action d"abate on Bwes (de Tailler u
smontant de fagon que le sommet s'adq
ilexactement au Bois qui sera placé dessu
[1750]

ABATEMENT : T Au 18éme s., a la Ming

fitdu Pays deLIEGE, loc; syn. de Relevég
od'Etage

nt "C'est un mot fort utilisé en Hodillerie. O

jalit, par ex., depuis un tel Bure jusques a
tel endroit, il y a autant d'Abatement, c'est
dire autant de hauteur de I'un a l'autre." [17
p.240.

la

K-ABAT-JOUR : 1 "Coupe sur une ligne incli

B née rentrante des Maratres des Fourneau
Fonderies des Forges, dans lesquels on

etdés parements de pierre sur des Gueus
[3038] p.549.

9 “(Armée de) -Terre- Casque colonial. Argot de I'arm

d'Orient -(19)14-18-. // ex Avec le soleil qu'il fait 2 SALO-|
OQI#SUE, n'oublie pas de mettre ton Abat-jour/!orig.: par
le !

ogie de forme.” [4277] p.11.
ABATS : 1 "Redécouvrez les Abats. Le Fer, le point fort
ades Abats. Les Abats figurent parmi les aliments les plug
|t:_hes en Fer (100 g de rognons de beeuf suffisent a couv
otalité¢ des apports journaliers conseillés pour I'homme
€Be plus la part du Fer héminique, forme la mieux assimi
ptest présente en quantité importante dans le foie et la lai
beeuf et de veau." [21] du Sam. 13.01. 1990, p35.
AT-JOUR : Habit de lumiere. Michel LACLOS.
UABATS Comprennent les langues mortes. Michel
heLos.

a N

i-ABATTAGE : 1 A la Mine, "opération pal
laquelle des blocs de Roche sont détaché
Massif par des moyens non naturels

ehixplosifs, Haveuse, (Marteau-Piqueur, Pi

Rabot, etc.-." [267] p.3.

-Voir: Abatage & Abatage-.

-Voir, a Travaux des Mines, concernant

début du 19eme s., la cit. [1637] p.2 & 21, §

a ...MINE.

. “L’Abattage est I'opération qui consiste
' arracher & son Massif la Substance que |
Y Exploite et a la réduire en morceaux facile
#anipuler et a transporter.” [1733] t.1, p.16
¢ Aspects techniques..

4 Au Moyen-Age, dans les Mines de I'Oisdl
entre autres, “'Abattage du Minerai s'effg
tuait au Pic rudimentaire, au Feu, par Eton
ment, au Coin humidifié, a la Raclette ou &
Pelle." [568] p.27.

. “D’autres techniques d’Abattage font I'obj¢
€8e recherches: vibrations par ultrasons, é
Ftodynamique, choc thermique, etc..” [386]
SUL Abattage peut se faire “hydrauliquemen

par un jet d’eau sous pression-.” [1963] p.
... -Voir: Abattage a I'eau.

* Bref survol historique, a propos du Charbon ...
“1880... Abattage du Charbon au Pic. Un G

3bot, jeune Apprenti Mineur, ramasse

Charbon a la Pelle pour I'évacuer par Pan
/I 1930 ... Abattage au Marteau Piqueur

nTransport en Taille par Couloirs oscillants.

14950 ... Abattage au Marteau Piqueur. la La
pe au Chapeau remplace progressivemer|
Lampe a main. /198%") ... Abattage par Ha
veuse dans une Taille des Houilleres de L
raine. Ce Chantier est équipé d'un Souté

“ment marchangiég. de photaf [2508] p.14 ...
(*) Le développement des Haveuseqpelle

L J.-P. LARREURest bien antérieur a 1982.

* Formes orth. ... L'orthographeABATAGE est

réservée au sens minier d'Abattage, ce

-n'exclut nullement le fait de trouver fréque

ent Abattage écrit par des personnes n|

gartenant pas au monde minigjoute A.

BOURGASSER

¢ SUR LES SITES...

" Dans un descriptif des Minet Us. de la

Maison DE W.dans la Vallée de la Fensgh en

1953, on reléve: “L'Abattage du Minerai

fait a 1'Explosif: Perforation des Coups

u

h

Mine au Marteau Perforateur a Air compri-

mé, Explosif a 1'Oxygene liquide mis au
D]point parM. WEBER, anc. directeur de la Mine
Nd'HAYANGE. Les Essais de Perforatrices rota-
pt&ves montées sur Jumbo sont en cours. Le ré-
5)seau d'Air comprimé est alimenté par 3 sta-

tions de Compresseurs d'une capacité totale

de 175,5 i¥mn d'air aspiré.” [3835] p.2.

1 A la fin du 19éme s., a la Mine, fagon de
b descendre les Chevaux.

. "Les animaux étaient descendus au Fond
hselon le systeme archaique de I'Abattage. Le
uheval était couché a l'aide d'une corde, puis
asanglé étroitement dans une capote d'Abat-
f1i3hge et descendu, la téte vers le haut." [2228]

p.78.

9 "Action d'Abattre -mettre a bas, jeter a ter-

re, faire tomber- les arbres, les Bois sur pied:

dAbattage a la cognée, Abattage a la scie." [14]
08¢oir aussi: Abatage.
esVoir, a Bois vert, la cit. [913] p.5a 7.

1 Démolition d’un H.F.; -voir, a Géant, la cit.
te[21] éd. deLONGWY, du 15.04.1992.

ABATTAGE A L'EAU : { Loc. syn.: Abat-
tage hydrauliqgue ou Abatage a I'Eau, -voir
cette exp..
ri-Voir: Abatage. i
”/§aCas particulier ... Abattage ou I'Energie est
keaapportée par I'Air comprimé avec appoint
geEeau au point d’émission de poussiére, afin
de réduire sa nocivité, celle du quartz, en par-
| aticulier.
. A propos de la Mine de Fluorine deL-
ZERGUES (Aveyron) on reléve: “Cependant, ce
2eme point (le probléme de la Silicose dans
poumons) n'eut pas trop a faire parler de
tui car les Forages et les Abattages étaient ef-
C)fectués a I'eau. Un Piqueur-Perforateur était
simultanément alimenté en Air comprimé,
pour lui donner la puissance de frappe, et en
leeau qui était conduite au bout de la Pointerol-
-9e ou de la Méche. L’eau se mélangeait alors
_avec la Poussiére de la roche et était évacuée
asous forme d'une boue inoffensive pour le

[08ystéme respiratoire.” [2581] p.61.
B &TORE : Abat-jour. Michel LACLOS.

ABATTAGE (& I'Explosif) : { Exp. entre
hautres de I'Industrie miniere québécoise, in
c{448] t.l, p.I6 ... Extraction du Minerai par
heCharges explosives introduites dans des
|drous forés dans le Massif.

st ABATTAGE AU COIN : T Technique mi-

eqiere d'Abattage utilisant la force d'expan-
sion d’un Coin pour fragiliser la Roche.
-Voir: Coin.

P2 Deux méthodesmettaient en ceuvre le Coin:
«‘Asec’ ... par forcage d'un Coin métallique
avec la Masse.

a“On plagait des Coins blogués par des Cales

edans les Entailles ouvertes a la Pointerolle

edestinées a fragiliser le Rocher avant de
el'Abattre par pan." [886] p.168¢xte dem.-C.

/BAILLY-MAITRE& J. BRUNO-DUPRAZ

M= ‘Mouwe’ ... par introduction dans un trou

t ¢dun Coin de bois sec que I'on imbibait d'eau
ce qui le faisait gonfler ... On évoque une mé-

otthode trés archaique qui consistait, une fois le

ndrou Creusé dans la Mine, d'y introduire un
morceau de bois sec, qu'on imbibait d'eau de
facon qu'il grossisse et de la sorte qu'il fasse
éclater la Roche.

QWBATTAGE AU FEU : 1 -Voir: Abatage &
n-Abatage au Feu.
ap-Cette technique, une des plus pénibles qui
soient, a été également usitee dans les Mines
de Cuivre suédoises; de nombreux Mineurs y
ont laissé leur vie.
. “Une autre technique d’Abattage était utili-
sée lorsque la Roche était trop dure. Un feu
ede bois trés vif était allumé au Front de Taille
ledans le but d’affaiblir la cohésion de la Ro-




che. Il en résulte que les Plafonds des G
ries des Travaux environnants sont noircig
parfois méme, le brasier a provoqué une fq
desquamation de la Roche et donné a la \
te une forme arrondie.” [1038] p.277/79.

ABATTAGE CONTINU : { A la Mine de
Fer, c'est un Abatage totalement mécanig
Voir cette exp..
. "En 1957, alors que la Mécanisation bat §
plein, les premiers projets d'Abattage cont
(1) apparaissent a la suite d'un voyage des
recteurs et des Ingénieurs des Mines
Etats-Unis." [4128] p.199 .(1) Ici, noteJ. NI-
COLINOG, il s'agit d'une Extraction au moys
du Mineur continu, sorte de Tunnelier ada
aux Mines.

ABATTAGE DE LA PLANCHE AU
TOIT : 1 A la Mine de Fer, en Fin de Dépil
ge, opération qui, avec le Dégraissage des
liers résiduels, va permettre le Foudroyal
selon note de.-P. LARREUR

-Voir: Méthode des Landres.

ABATTAGE DES POUSSIERES: T A la
Mine, action consistant a capter les Pous
res dans de fines gouttelettes d’eau qui ret
bent sous forme de bousglon propos de.-
P. LARREUR
-Voir, & Pic de Havage, la note relative &
années (19)80.
1 AlaP.D.C, ens. des techniques destinée
limiter I'envol des fines particules de Ming
rais ou de Charbon lors des Manutentions.
. Concernant I'Us. d®UNKERQUE, on relé-
ve: “Un Abattage de poussiéres a été rég
sur les 4 Portiques grace a plusieurs action

- en créant un brouillard d’eau a 3 ran
pour abattre les poussiéres lors de I'ouvert
de la Benne;

- en installant un pare-vent pour éviter
envols a I'ouverture de la Benne;

- en prévoyant un capotages des Trans
teurs partout ou il était possible de le faire;

- en placant des nouvelles installations
traitement dans la masse sur chaque circ
[3374] -Déc. 2006, p.12.

ABATTAGE EN DENTS DE SCIE : | -
Voir: Front (d’Abatage) en dents de scie.

ABATTAGE EN GRADINS : § Exp. entre
autres de ['Industrie miniere québécoise,
[448] t.I, p.14 ... Loc. syn.: Abattage par G
dins. et Exploitation par Gradins, -voir ce
exp..

ABATTAGE HYDRAULIQUE : 1 A la

Mine, syn.: Abattage a I'Eau, d'aprés [38
t.l, p.5.

Var. orth.: Abatage hydraulique.

-Voir, a Hydromécanisation (compléte),

cit. [386]a ... ABATTAGE

ABATTAGE MECANIQUE : 1 A la Mine,
Abattage utilisant I'Energie mécanique
remplacement de I'Energie musculaire

* A la Mine de Fer ...

Ainsi se nomme dans les Mines de Fer le
sage de la Foration & main & la Foration pri
matique.

-Voir également: Abatage mécanique.

. “Dés 1898, des Essais de Perforation pr
matique sont tentésHOMECOURToOU I'on in-

stalle au Fond un Compresseur et sa Machingabattage au Feu, d’aprés [1200]

a Vapeur de 6@V ---. La Perforation pneu
matique se généralise seulement apres 1
au détriment de I'électrique ---. Ainsi de D¢
1912 a Sept. 1913, la Mine deUDREVILLE

passe de 23 a 80 % d'Abattage mécanid
En 1913, leDE WENDEL décident d’équiper
suite a des Essais entrepris depuis plus d
ans dans leur Exploitation, la Mine (
MOYEUVRE, de 70 Marteaux pneumatiqug

Le Savoir ... FER -4 - 5éme éd.

hi®eés le début de son Extraction en 1911,
dé¥line d’ANDERNY-Chevillon utilise des Mar-
rteeaux pneumatiques alimentés par 2 Comp
o8eurs. Cette généralisation des Marte
pneumatiques explique sans doute I'augm
tation rapide de la Production avant la p
miére Guerre mondiale qui passe de 21 Mt
£,1906 a 41_en7 années plus tard. Aprées
conflit et les enléevements de matériel par
oAllemands, I'adoption de la Perforation pne
nunatique se poursuit et I'on compte en 19
Ditlans les différents Bassins 6.000 Marteg
auperforateurs et 350 Perforatrices électriqu
Les modéles -pesant de 12 a 15 kg en m
nles plus employés sont de typUDON ou
DtELOTTMANN.” [945] p.42.
* A la Mine de Charbon ...
La Mécanisation de I'Abattage a consisté
introduire des Machines d'Abattage, tell
h-que Haveuses, Rabots, pour remplacer I'AQ
Raege au Marteau-Piqueur.
pe,“... ‘au Fond des Mines const&eTREMPE
la force musculaire restait toujours la se
Energie utilisable’. Le Roulage était assy
pour I'essentiel par des Wagonnets tirés
des chevaux. Les Méthodes d’Abattage m&
BidHque n'étaient certes pas ignorées. Aux Et
bndnis, ou la disposition des Couches était
vorable, il représentait la moitié du Charb
Extrait en1913 Mais en Europe, ce pource
UXage n'était que: de 8 % en Grande-Bretag
de 5 % dans I&UHR et de 2 % dans les Gis¢
S ments du Nord de la France. La mauvaise
t- position des Couches n’était pas le seul ob:
cle a la généralisation du Procédé: son_ap
_cation remettait en cause l'organisation
lisgavail des Equipes, trés largement domin
Ste.” [2531] p.16.
gs
UIRBATTAGE MECANISE : 1 A la Mine,
loc. syn.. Abattage mécanique, -voir ce
Eexp..

. PourA. C, retraité deH.B.L., la vie com-
DOfmence a ... 45 ans; voila son parcours -27
de Mine-: “... les Dressants #®UTERS en
d@abattage mécanisé, puis 12 ans dans les (
itminées comme Piqueur de Montage, 12
encore au Service Puits pour entretenir
Cages -les ascenseurs-.” [21] du Lun. 13.

2003, p.11.

ABATTAGE PAR BLOCS FOUDROYES
1 A la Mine, “méthode de Dépilage d'u
IMmas de Minerai découpé en Blocs de dim
a-sions importantes, par Foudroyage du Ming
tequi se désagrége spontanément et qui des
en masse. Le soutirage se fait dans un ré
d’entonnoirs ménagés a la base du Blg
[1963] p.49.

6l
ABATTAGE PAR CHAMBRE REM-
BLAYEE : 1 Exp. entre autres de I'Industr|

laminiére québécoise, in [448] t.I, p.27 ... Ld
syn.: Dépilage par Chambre Remblayée,
ploitation par Chambre Remblayée, Exploi
tion par Chambres et Piliers Foudroyés (-v|

Elcette exp.).

ABATTAGE PAR CHAMBRE VIDE : 1
a¥xp. de I'Industrie miniére québécoise,
€0448] t.I, p.52 ... Loc. syn.: Dépilage p

Chambre vide, Exploitation par chambre

vide(s) (-voir cette exp.).
eu-

ABATTAGE PAR ETONNEMENT : 1 Syn.
p.18.
oir, a Abatage au Feu, la cit. [205] p.185/8]

P10

C.ABATTAGE PAR GRADINS : T Exp. entre
autres de l'Industrie miniére québécoise,

u@48] t.l, p.14. ... Loc. syn.: Abattage en G
dins et Exploitation par Gradins, -voir cef]

e Q..

e

SABATTAGE PAR LE TIR APRES SOUS-

b
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IEAVAGE : 1 Exp. entre autres de I'Industrie

miniere québécoise, relevée in [448] t.I, p.18
es: C'est une Méthode générale d’Abattage a
huBExplosif dans laquelle on Abat d’abord la
empartie inférieure du Massif -au Marteau-
ePiqueur ou mécaniqguement- avant d’Abattre
ela partie supérieure a I'Explosif ... On peut
eaussi pratiquer une simple saignée dans le
eMassif ... Le Tir est facilité par le vide ainsi
u-créé, qui constitue un Volume de dégagement
Bpour le Minage de la partie supérieure; il
\UR'est dans ce cas pas nécessaire de Forer des
ledines de Bouchon ni des Mines de Dégage-
byment,selon note de.-P. LARREUR

ABATTAGE PAR LONGS TROUS : 1 A

la Mine, technique d'Abattage de masses im-
Portantes, utilisée avec Charges concentrées,
edans ‘Exploitation par Chambre-Magasin,
atthambre soutirée, Chambre vide, etc. ... Fo-

rés a partir d'un Niveau de téte, ces trous sont

verticaux; s'ils sont a portée d’'une Cheminée,
llés sont horizontaux. Selon le cas, on parle
ré’Abattage par longs trous verticaux ou longs
barous horizontauxd'aprés notes . BOUR-
c&ASSER
atsVoir, & Charge concentrée, la cit. [1963]
fap-49/50.

bn
h-ABATTAGE PAR MINES LONGUES :
n&Xxp. entre autres de I'Industrie miniére queé-
h_bécoise, in [448] t.I, p.16 ... Exp. syn. d'Abat-
i¢age par longs Trous (-voir cette loc.), et
stAbattage par Trous de Mine profonds, in
p|[448] t.l, p.16.

fdu .
hPABATTAGE PAR PERCUSSION POSEE

: 1 A la Mine du Moyen-Age, c'est I'Abat-

tage par frappe d’'un Marteau sur une Pointe-

rolle.
te "Deux techniques prévalent alors: I'Abat-
tage par percussion posée et I'Abattage au feu

. Il Encore de nos jours, le symbole des Mi-
afeurs reste le Marteau et la Pointerolle croi-

sés. La Pointerolle est un Burin emmanché
cheur lequel le Mineur frappe a I'aide d'un Mar-
hrieau. Seule I'extrémité de I'Outil est aciérée,
|ede sorte que chaque jour le Mineur est obligé
bd’emporter avec lui un lot de plusieurs Poin-
terolles qu'il change au fur et a mesure que la
pointe s’émousse. Le rble du Forgeron de la
Mine est capital pour le bon fonctionnement
h de I'entreprise. Son salaire est généralement
brires élevé ---." [2622] p.13.
rai
teABATTAGE PAR RABOT : { “La Mécani-
esation de I'Abattage s’est avérée nécessaire
c.des la fin des années (19)40 pour, a la fois,

augmenter la Production et la Productivité,

baisser le Prix de revient et réduire la peine

des hommes qui, jusqu’alors, n’employaient
eque le Marteau-Piqueur et la Pelle ---. // (Lors
cde) la 1ére expérience tentée dans le Bassin --
Fxs la technique est rudimentaire, notamment
aavec son Treuil de halage en Voie et ses Pou-
biies de contraintes. Mais on s’apercoit que

'Engin rabotait la Veine, enlevant a chaque

passage un copeau de Charbtre Mine-

Juin 1949) // Le Rabot, qu'il ait été expérimen-
irtal, Bélier, a tourelles, sans recul ou autres, a
arfini par devenir le principal Outil d’Abattage
sen Taille. Il a fallu des années pour trouver

es Outils s’adaptant le mieux aux conditions

de Gisement rencontrées dans)le@@N.p.c.

Ce fut le Rabot ancre dans les Gisements a

plat ou peu pentés et le Scrapper chaine dans
b.les Gisements pentés du Douaisis et du Va-

lenciennois(Douai Mines -Juil. 1952)” [883]
p.59.
inVoir: Rabot(au sens minief)Rabotss & Reva-
iageur.
fe

ABATTAGE PAR TROUS DE MINE
PROFONDS: 1 Exp. entre autres de I'Indus-
trie miniére québécoise, in [448] t.I, p.16 ...
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Loc. syn: Abattage par Mines longues, Ab
tage par longs trous, -voir cette exp..

ABATTAGE PNEUMATIQUE : T A la

Mine, exp; syn; d’Abattage mécanique.

. Dans une monographie consacrée aux H
ges deMOYEUVRE (Moselle), on _releve,
concernant les années 1930/50: "A la Mi
I'’Abattage pneumatique, ainsi que ['utilis
tion de I'Oxygéne liquide comme Explos
améliorent le Productivité et le colt du Min
rai rendu.” [3458] p.143.

ABATTANT : 1 “n.m. Anjou. Mineur chargé|
de I'Abattage de la Roche.” [5366] p.17.

ABATTE : { Couperet de boucher, d’aprés [417
p.141,a..BATTE A COTELETTES

ABATTEUR : 1 Chez les Mineurs, typ
d'Ouvrier qui assure I'Abattage des Roche
Extraire. Se dit surtout des Houilleurs fra|
pant au Marteau-Piqueur pour Abattre
Charbon.

Syn.: Piqueur.

-Voir: Abatteur de Charbon.

-Voir, & Déqualification du Métier, la cit
[2114] p.103.

-Voir, a Modernisation, la cit. [2114] p.89 §
92.

. Mineur des années 1900 "qui fait I'Abatag
-- de la Houille." [50] p.15.

. Autrefois le terme de Mineur était réserve
cette seule fonction ... Plus tard, et le Stg
du Mineur le confirme, le terme de Minel
s'est étendu a tous les Ouvriers de la Mi
Mineur de Fond, Mineur de Jour, ces ey
étant employées pour Ouvrier du Fond, Q
vrier du Jour.

"... il occupe la fonction d’Abatteur. // A
I'époque (fin du 19eme s.), I'Abattage se f
sait avec une Rivelaine: sorte de Pic a 2 pg
tes qui pesait environ 1,250 kg. L'Ouvrig
travaille en position inconfortable, assis, a g
noux ... ou sur le flanc, selon I'Ouverture
la Veine qui variait entre 60 cm et 1,50 m.
faut Boiser au fur et a mesure de l'avang
ment pour se protéger des chutes de pierre|
A cet apprentissage terrible et souvent d
loureux, if1) devient un Mineur confirmé ---."
[4521]p.10/11 ..(1) Désigne un Jeune garcq
qui a suivi, au Fond, tout le cycle de form
tion utile ... -Voir: Mineur confirmé.

. Chez les Mineurs du Borinage belge, "O
vrier qui détache le Minerai de la Paroi de
Mine." [511] p.273.

| "Ouvrier dont I'état est d'abattre les arbres de
taye." [3038] p.549.

« Loc. 0’ AuTREFOIS ... “On dit fig. d’'un homme qui expédig
beaucoup d'affaires en peu de temps que aiestgrand
Abatteur de bois [1926] p.45.

* Loc. D'AUTREFOIS ... “C’est un grand abatteur de boisu
de quilles cela se dit d’'un qui se vante beaucoup et ne

guere d'exécution.” [1926] p.45.
BESOGNE : On se tue parfois en I'abattant.

ABATTEUR (Outillage de I) : T A la Mine
du nord, Outillage a acqueérir a I'affectatig
dans un Chantier.

. “Je touchai ma Barrette pour 3 fr au Mag
sin et sur mon compte des Outils numérot]
Marteau-Piqueur, Aiguilles, Hache a manc
court pour petite Veine -0,45 m-, Pic, 3 Tol
de Chargement -4 mm d’épaisseur, 1,50 m
longueur, 0,50 m de largeur- et 3 Allonges
Fer rond ---. Comme mon pere était heurg
de me voir toucher ma Barrette ! Il garda 1
Hache afin de I'affater lui-méme & la meu
de la Fosse ---, réclama une clé du coffre
fit marquer a I'atelier mon numéro de Lamj
sur mes Outils. Le reste des ustensiles étal
Clichage et serait descendu avant le Poste 3
les Trucks de Bois, les Rallonges, les Ral
les tuyaux.” [1026] p.143, texte et note 1.

ABATTEUR AU MARTEAU-PIQUEUR
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htf4319] -Avril 2008.
ABATTEUR D'ARBRES : 1 Syn. de Bdcheron.

ABATTEUR DE BOIS : { Syn. de Bdcheron.
or-

ABATTEUR DE CHARBON : f Vers
€]1955, "Ouvrier qui, a l'aide d'une Pioche
1-d'un Marteau-Piqueur Abat le Charbon rete
f dans la Couche. Il est susceptible d'évacus
-Houille et d'amener les Etais destinés au S
tenement des endroits dégagés." [434] p.1.
-Voir aussi: Abatteur.

ABATTEUR DE ROCHES, de MINE-

RAIS : § Vers 1955, dans les Mines, "O

plvrier travaillant en Galerie, détachant le M

nerai de la Roche a laide de moye

d'Abattage manuels ou mécaniques dans

P conditions n'exigeant pas de Boisage systé

B tque."[434] p.1.

:).

IEABATTEUR EN NICHE : ... de [2863]... A
la Mine, Ouvrier réalisant des Niches -au sg
de coupure en extrémité de Taille-; ce tra
qui doit toujours étre fait au Marteau-Pique
reste pénible, car il n'est pas mécanisal
noteJ.-P. LARREUR

t Loc. syn.: Nicheur et Piqueur en Niche.

e ABATTEUR-FOREUR : 1 A la Mine de Fer,
Ouvrier chargé de Forer les Trous de Mine.
&yn.: Foreur.

tutDes Mineurs sont rassemblés dans la s
Fdu casse-crolte ..."Autour dec. m., le Po-

N&ion, il y a lamm K., Aide Boutefeus. s.,Ai-

Pde Boutefeu lui aussM. S, Abatteur-Foreur,

Ue. L, BoulonneurR. F, Chargeur, C. qui con
duit UNCATERPILLAR, A. C., Camionneur et.
_F. Trempeur, et enfiMm. R. G, Boute-feu.”

plf125] n°203 -Janv. 1973, p.13.

in-

FABATTEUR-ROI : § Pour les Houilleres

€c'était I'exp. équivalente du Mineur de F¢

1|T«Seigneur de son Chantierpte A. BOURGAS-
SER
e- “L’équipe ou la Société qui prend en char

wsieurs mois, partageant les repas, la pror
cuité -il n'y a pas de latrines au Fond-,
npaye et les dangers. Elle est d'autant plus g
p-dée que, dans la mesure du possible, les

uou d'un voisin. Elle a un chef respecté
laous, qui indique la marche générale du {
vail et négocie le prix de Taille avec le Pori

fu---. // L’Abatteur reste a bon droit fier de sq

utilisable ailleurs: en dehors de la Mine,
n'est rien. Seul son milieu le reconnait a
juste valeur ce qui renforce encore la co
aision du groupe.” [2114] p.45/6.

ABATTEUSE : { En terme minier, Maching
qui Abat le Charbon par arrachage du Mag
ncomme le Rabot ou par chute consécutiv:
un Sous-Cavage, telle une Haveuse opé
aLine Saignée paralléle au Mur de la Couche
ksVoir: Batteuse, Saignée.
ha Constructeur ... Sases & Ce,
bd[ "n.f. Machine & Scie circulaire pour abattre les

c%es." [4176] p.18.
e

“En Sologne, Herse longue et rectangulaire p
u§battre les billons." [4176] p.18.

"ABATTEUSE ALACCHI : T Type d'Abat-
et?use a 2 tétes trépanneuses et bras rouillel
§oc. syn.: Machin@LACCHI, -voir cette exp.
€ “Le prix national de Productivité remporf

4 Nov. 1959 par la FOSEEMAY (H.B.N.P.C.)
IV ce a ses Chantiers équipés d’Abatteusg
is en vedette les nouvelles Machines inv
tées depuis peuZOUAI. Cet Engin('Abatteu-
se ALACCHI), mis au point par les servicg

Aux H.B.N.P.C, syn. d'Abatteur, d'apreg
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nes s'intégrent a I'équipe du pére, d'un frdr&

savoir-faire méme si sa qualification n’est pa$'

techniques locaux, a rendu d'immenses sefvE

ces dans les Gisements pent@siai Mines-
Avr. 1960)" [883] p.59.

ABATTEUSE-CHARGEUSE : 1 A la Mi-

ne, machine appelée maintenant Haveuse;
contrairement aux lers types de celles-ci, son
mode d'action est destructeur pour le Charbon
bou la Roche Abattue; elle est généralement a
ndambour Ravageur; -voir ce dernier mot.

r laLes Machines de ce type peuvent étre, en
otiit ...

- "a Tambour creusant une saignée profonde
et large (selon leur mode d'actions et étre ap-
pelées):

. BIDIRECTIONNELLES , €t dans ce cas, elles effec-
I-tuent Abatage et chargement sur un seul trajet,
i- . RaNGING avec lesquelles le tambour, monté a
néextrémité d'un bras mobile autour d'un axe horizontal,
dﬁgrmet d'abattre, en pente descendante et en position
ute, le Charbon resté en surplomb dans le cas d'une
N@ezine dure et puissante,

. ApousLe Tamsour(1): cette machine avec ses
deux tambours placés a des hauteurs différentes, abat,
en une seule passe, le Charbon sur toute la hauteur de

na Veine; o
ail - & Trépan, creusant une saignée profonde et
rllarge. Dans ces machines, les Pics sont dispo-
|S€és a l'extrémité de couronnes concentriques;
4 pénétration dans le massif se fait par rota-
tion de cet ens. et poussée suivant son axe. La
machine se déplace donc parallélement au
Convoyeur dans la travée qu'elle creuse. //
Ces différents types de (machines) sont utili-
sés en fonction de I'épaisseur de la Couche et
a%& la configuration du terrain." [33] p.225.

On parle aussi de ‘double rangingéciseJ.-P.
LARREUR

ABATTEUSE ‘COLLINS *: 1 ... de [2863]...
A la Mine de Charbon, Machine d’Abatage
partiel a Tariere télécommandée.

ABATTEUX : 1 En patois du Mineur du
Nord -et en particulier du Pas-de-Calais-,
“Abatteur- ‘ch’est un rute Abatteux’ [2343] p.5.
ABATTEUX D'OUVRAGE : 1 En Berry et Niver-

(gais (1850), "fort et courageux Ouvrier qui fait consi-
D&érablement de besogne.” [150] p.34C'était, sans

=

suft Chantier vit au méme rythme pendant pluaucun doute, le cas d'un certain nombre de Cousins de

nigx Gueule noire, -voir cette exp..
|aBESOGNE : Il faut I'abattre pour s'en débarrasser.

PABATTIS : f En Autriche, mélange de Ro-
r&aille et de Minerai.
HeVoir, a Erzberg, la cit. [1118] p.208/09.
[SABATTRE : 1 A la Houillerie liégeoise,
nc'est raccorder une Areine a une autre située a
241N niveau inférieur. o
i|- "Lorsqu'une Areine était 'Abattue’ sur une
squtre -en d'autres termes quand la plus an-
hgcienne, située a une altitude trop élevée par
rapport a l'approfondissement des Travaux
miniers récents, avait été mise en communi-
cation avec un nouveau conduit débouchant
s[?'“s bas-, la Fosse Démergée a l'origine par
L lg premiére devait désormais 'servir le cens' a
alfutes les deux." [1669] p.66.
Terme d'Exploitation houillére. Pratiquer

" I'’Abattage de la Houille dégagée par le Hava-
ge.
L 9Etym. d'ens. ... "A et battre; bourguigaibaitre;

wall. abate proveng.abatre catal. abatrer, espag.
u?batir; ital. abbattere” [3020]

ABATTRE A L'AMERICAINE : T Exp.
imagée pour désigner un mode d'Abattage
Puissant et nouveau, comme par ex. désagré-
ger de la roche par de violents jets d'eau.
c. A St-CHARLES (Moselle), "l'adoption en
1905 du Remblayage hydraulique semble
S<’:1F§oir encore accéléré le mouvement (d'Ex-
,rF oitation d'une carriére); le gres est abattu 'a
" I'américaine’, au moyen de jets d'eau a trés
sforte pression, et le mélange sable-eau obtenu
st directement envoyé au Fond par un réseau

particulier de Bures et de Galeries." [1876]



p.52.

ABATTRE LA MINE : T Dans les Mines d¢
Fer, syn. d'Extraire le Minerai, au moy
d'Explosifs, dans les Exploitations moderng
. "C'est sur ce Carreau que j'ai pu emme
les derniers groupes de personnes intéreg
par ce métier combien particulier, que j'ai
faire aussi la derniere Descente en milieu
ploité, parmi les derniers hommes a Abat
la Mine', le 13 octobre 1992, a deux mois
la fermeture.” [1592] t.l, p.198.

ABATTRE LA PLANCHE AU TOIT : 1
Dans les Mines de Fer principalement,
pour les Chantiers a grande ouverture, c’'eg
partir d’'un premier Tir, monter sur le T3
Abattu et Forer des Coups de Mine pq
Abattre la partie supérieure du Chantier, d
Planche laissée au Toit.

. ‘La crise de 1931-1935 fut sévere: il fall
aller jusqu'a stocker le Minerai au Fond,

Abattant la Planche au Toit sans la chargpr

in La Mine deJARNY par parG. BOURQUIN
d’apres [954] -Avril 1962.

ABATTRE (le Charbon) : f Opération qui
consiste a enlever le Charbon du Massif:

- a la main par attaque au Pic ou a la Ri
laine,

- au Marteau-Piqueur ma par I'Air comp
mé ou I'électricité,

- a I'Explosif,

- au moyen de Machines d’Abattage (Ab

teuses, Abatteuses-Chargeuses, Rabots, €

. Abattre le Charbon "consiste a détache

Roche du Massif et a la réduire en élémd

qui peuvent étre manipulés et Transportés

Il faut tenir compte de ce que la valeur de

Production dépend de la dimension des fi

ments Abattus ---. // Avant la Guerre, presq

100 % de I'Abatage dans les Mines de C

bon était fait, en France, au Marteau-Piqug
Aujourd’hui (1960), le partage est le suiva

Marteau-Piqueur seul: 41 %; Marteau-
queur avec Havage, Tir ou Havage et Tir:

%; Abatage a I'Explosif: 20 %; Abatage m

canique: 12 %." [221] t.1, p.128/29.

MALADE : |l est abattu avant d'étre condamné.

ABATTRE LE FER : { En terme de marine, sur u
galéere, "c'est mettre I'Ancre en son lieu ordinaire
coucher dans la conille appuyé sur le joug de pri
les quatre pattes dehors.” [31@l].. GALERE

ABATTRE LE FEU : 1 Dans le Bas-Four
neau corse, arréter le Soufflage a la fin

I'opération ‘Réduction du Minerai de Fg¢

Cuit’ (-voir, a cette exp., la cit. [3254hap.V,
p.5.) pour en retirer la Masse pateuse.

ABATTRE LES EAUX : T A la Mine, c'est

supprimer les poches d'eau.
-Voir: Rabattement de nappe.

. "Le massif de terrain a laisser entre I'ext
mité d'une Galerie et un bain avant 'd'abal

les eaux' varie avec la solidité du Minerai

surtout avec la pression a laquelle peut

trouver l'eau renfermée." [2212] liv.1, p.91.

ABATTRE PAR ETONNEMENT :  Réa-
liser I'Abattage ou I'éclatement des Blocs

le Feu suivi d'un arrosage; -voir, a Etonr

ment, la note del. WIENIN.
9 Abattre a I'Explosif par désagrégation

Minerai en place due a I'onde de choc prod

te par sa mise en ceuvre.

STUPEFAITS : Rigoureusement interdits. Alain ETIENN

ABAT-VENT : { “n.m. Au pl. des Abat-vent. Appen

tis, claie, paillasson, mur, piéce de toile, bois,

placé au-dessus des ouvertures des habitations, €

devant des plantes, pour les abriter contre le vent
pluie.“ [3020] ... “n.m. Piece de tble au sommet d'
cheminée.” [3452] p.6 ... “n.m. Appareil en terre ou

Tole, que I'on dispose au-dessus de l'orifice extér
des cheminées pour empécher le vent d'y pénétrg
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d'y refouler la fumée.” [455] t.I, p.6.

. “Au second Age du Fer européen, les Forgerons
b tissent a flanc de coteau un Fourneau dont la Cuve
[ culaire inclinée légerement atteint 2,5 m de hauteul
[_'moins; elle assure un Tirage suffisant, que l'on pe
S renforcer avec des Abat-vent." [5001] p.793.
ner

SERSAUDAGE : T "n.m. En Saintonge, terme de tonn|
PUier. Cercles d'Abaudage, ceux qui sont les plus lo|
levet les plus prés du bouge; ceux des extrémités s'a|
itréent Talus; les Cercles intermédiaires se nomment
Jlets." [4176] p.19.

ng
p

ABAUDIER : 1 En Limousin, le Bdcheron, d'apré
[4176] p.2484 ...BUCHERON

B

EABAY : 1 Var. orth. d'Abbaye.
t, BA MARTIGNE, la Bédiére ou Abay aux Petits Valets'
Savait 20 pieds (6,5 m) de long, 19 (environ 6,2 m)
Ularge." [544] p.182.

ite

ABAYE : { Var. orth. d'Abbaye.

Ut. Au 18éme s., "une partie du Personnel était logé
erghauffée, les privilégiés dans des maisons, les Vg
hrdans des Hobettes ou Abayes, c'est-a-dire des |

le
b D
rhents collectifs.” [544] p.122.

ABBATEAU : 1 Au 18eme s., partie indéte
minée de la Roue hydraulique ... Probal
ment, s’agit-il d’un Bras ou plutot d’'une Pal
&N pensant a ‘bateselonM. BURTEAUX ou &
abat-eau’ comme le suggére NICOLINQ
i_-Voir, a Bransle, la cit. [173] p.175.

=Y
=

ABBAU I Terme all. de la Mine
it_"Abatage, Exploitation.” [3241]
e "Quand I'Exploitation a été commencée,
it un Abbau de la maniére suiv.: on Pe
ne Galerie & 3/3,5 lacht (5,4 a 6,3 m) ¢
_Vieux Travaux ou c’est Eboulé; elle a 1 lag
g\(/e largeur (environ 1,8 m).” [4246] p. 89/90
-Voir, a Atelier d’Exploitation, la cit. [599]
°4 -1975, p.35.

C:

S

I
A

:_ Aux H.B.L., “désigne tout emplacement de
4f2 Mine ou s'effectue une opération d’Expldi-

ation.” [1449] p.308.
Syn.: Chantier d’Abatage, Front d’Abatage.

ht
-
2'4/'10uveauté du jour

eABBAYE . § “Communauté de Moines ou de mg-
niales gouvernée par un abbé ou une abbesse;
ments abritant cette communauté.” [206]

-Voir, a Force hydraulique, la cit.[1171] p.44
© _Voir, & Route du Fer, la cit. [38F51 -Sept.-

ct. 1992, p.25.

“Maison hospitaliere, grande hotellerie.” [200] d
“Se prend quelquefois simplement pour laidbn et le
Couvent.” [299].
d¥/ar. orth. probables: Abay, Abaye, Abbye
br Abey
. En 1631, dans la province d&GE, syn.
probable de logement ou d’abri. "L'Abbay
des Forgerons, de pierre et murailles." [12
p.309.

u
u

[’

ABBAYE DE FONTENAY :  Abbaye fondée
een 1119 par SBERNARD et située éMARMAGNE‘
1500) commune proche d&ONTBARD (2150Q ou
[ trouve la Forge dBUFFON), d’apres [2693].
et "|’Abbaye bourguignonne vient de restau
S€a Forge hydraulique. Sans cette techni
développée par les Cisterciens (-voir ce m
la construction des cathédrales gothiques
rait été impossible ---. "Vous étes ici dans
Pablus anc. Us. d’Europe’, signafaul BENOIT,
€professeur émeérite a la Sorbonne et spécig
te de la Métallurgie médiévale. 'Les Cistsg
Uciens ont été parmi les premiers a utilig
Ulcette innovation majeure dans I'histoire df
techniques. En effet, depuis les premieres
F-ductions de Minerai de Fer vers 1500 av.
C., la seule Energie dont disposaient les hq
Jmes était celle de leur bras’---. Des Moin
t &@nvers commercialisaient en partie leur P|
bt guction de Barres de Fer. Elles servaien
neout: fabriquer des Socs, des Faux, les prer
Yes Armures, et, au 14éme s., les premiers
Chlpns. Surtout elles servaient aux cathédrs

H

r
J

q

—

[l

affirme Paul
.-30.06.2008, p.29.
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(-voir: Fer dans les cathédrales, Fer d’Espa-
bane et Fer gothique). Sans elles, pas de hautes
Cfteches ni de grands vitraux. Pas de gothique

onc. 'll faut une cinquantaine de tonnes de
€er pour construirBEAUVAIS Ou LE MANS’,
BENOIT” [353] n° du

S
@BBAYE DES MARECHAUX : 1 En pays

LoH

€VAUD, au 18éme s., dans la commune de
POMPAPLES sorte de confrérie regroupant les

| Artisans du Fer.

. "Les quelques actes retrouvés signalent des Maré-

chaux, des Taillandiers et des Armuriers. Les Artisans
sont groupés dans une Abbaye des Maréchaux, qui re-

coit contre la somme de 50 florins, 14 nouveaux mem-
bres en 1781, et qui en comptait 25 en 1773. Pour un

deillage qui n'atteint pas 200 habitants en 1803, la pro-

portion est considérable." [603] p.124 ... "Le drapeau
de la confrérie, au Marteau et a la Tenaille entourés du
laurier est a l'origine des Armoiries de la commune.”

, [603] p.423.

1,

GABBE DE FER (L) : 1 Il sagit de I'AbbéPIGEON

Curé deCRUSNES (M.-&M.)... Il est décédé le Vend. 27

Juil. 2001, dans sa 76éme année, 49éme année de son sacer-
doce, d'apres [21] du Dim. 29.07.2001, p.11.

-Voir, a Eglise, la cit. [21] du 14.01.1988.

le-"A 63 ans, I'AbbéPIGEON se bat contre la Rouille.

La Rouille qui mange son EgliseCRUSNES-Citésen

plein pays de Fer. L'édifice, le seul exemple en Europe
d'Eglise construite en Métal, menace ruine ---. L'Eglise
qui lui (Ste-BARBE) est consacrée, la seule Eglise en
Métal d'Europe --- se meurt. L'AbBGEON officie
depuis 5 ans dans ce lieu hautement symbolique d'une
agonie silencieuse. Il pleut, il vente, il géle dans son
Eglise. Mais contre les éléments et la fatalité, I'Abbé se
at ---. Carrure de baroudeur ---, une voix et une
ouaille évoquant ISABIN des grands jours, un souri-

‘e et une poignée de main franche, qui ne s'embarrasse

€8as de détours: 'C'est vous le Répu ? Salut ... Ben via
hi'Eglise ...". "Moi ! Je n‘ai jamais quitté le coin. Je suis

né aTUCQUEGNIEUX, donc dans les Mines ---. Alors
pensez si les Mineurs je les connais .... A 63 ans, Cé-
lestin PIGEON dit TINTIN, les connait tellement qu'il
peut vous décliner toute la litanie de leurs peines, de
leurs joies, de leurs souffrances. Aujourd'hui, de leur
désarroi ---. L'Eglise est malade comme la région.
Mais il ne faudrait pas en arriver a I'abattre --- comme
les Puits de Mine qu'on a coupés ---. Avec 'ABbé
GEON, elle (une Veuve de Mineur) est a la téte du
combat pour la survie de son Eglise. Etiéme veuve

de Mineur, elle est un peu la mémoire de I'endroit ---.
Georgette et lui font fleche de toutes leurs énergies. Ils

badtrivent, lancent des appels, recueillent des dons, guet-

tent les architectes des Beaux-Arts, traquent les mécé-
nes. Avec un message unique: I'Eglise ne peut dispa-
raitre, elle doit rester le vestige du travail de toute une
génération. 'Ce ne serait pas une victoire de la religion,
ajoute I'Abbé, ce serait une victoire des Mineurs, une
victoire contre le néant'." [21$upp. ‘7HEBDO, du
20.03. 1988.

MARLOU : On ne verra jamais ce mac, abbé.

ABBEE : 1 Vx. "n. f. Sorte d'ouverture ou de Canal.
Ce mot subsiste (au 17éme s.) avec l'orth. Abée, pour

edésigner I'ouverture par laquelle coule l'eau qui fait

urner le moulin. (Certains I'expliquent) dans un sens
ntraire: ‘Ouverture par ou I'eau a son cours quand les
Moulins ne moulent pas'. 'On ne peut empescher, les
rivieres courans perpetuellement, que les moulins ne
moulent, ou qu'ils n‘ayent une Abbée, ou Lanciere ou-
verte pour donner cours a l'eau, sauf €s moulins qui ne
peuvent autrement mouldre sans Escluses'. || semble
qu'on peut inférer de la que ce mot a signifié en géné-

elral I'ouverture par ou coule I'eau du moulin, soit lors-

‘elle tombe sur la Roue, soit lorsqu'elle s'en ‘carte’.”
019] ... "Ouverture par ou on laisse couler I'eau d'un

Dtuisseau, ou d'une riviere pour faire moudre un moulin,
agt qui se peut fermer avec des Palles ou Lancoirs ---.
|&Ce mot peut venir deayeou ouverture." [3018]

WiABBRAS : 1 Au 18eme s., syn. de Braie; -
r-voir, & ce mot, la cit. [1104] p.991/92.

er
eABBYE : 1 Atelier de Forge aux 16éme/

d7emes..
Var. orth. probable: Abbaygn tant que loge-

nfaent ou abri} Abey.
les A la Forge deGRANDVOIR (prov. du Lu-
oxembourg belge) en particulier, dans un bail

ge 1700, "Charpentier et Maréchal sont una-

higimes a appeler le lieu de travail des Forge-
Ceans et Platineux: Abbye des Forgerons et
Wpbye des Platineux. Ce mot peut se traduire

par Atelier." [576] p.29/30.
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balles qui sifflaient aux oreilles des combattants. //@r.a | (contrat des Ouvriers) quels sont les Abondroits

. A ' continué a avancer mais on entendait un peu trop [legl'usage." [1899] p.149.
'?‘-B-C- : ﬂ A la P.D.C, C'est _leB'A' BA d,e Abeilles & mon go(t/ On peut aussi rencontrer la var. Fre- ge"[ Ip
I'Agglomération ...Analyse,Bilan, Compré- | lons. // orig.: analogie entre le bruit de la balle et le bourdpn-, . ) - .
hension doivent permettre la maitrise du pfosement de linsecte.” [4277] p.11. ABONNAGE : § "n.m. Pose dune limite, d'une

fil thermique dans la Couche par I'analyse Bome. Bornage.” [4176] p.21.

du . .
Gaz et la mesure des débits dans les BoiteBENDAGE : { En terme minier, "Boisagg . .
Vent et la détection des entrées d'Air paras|t@lUi Se fait en bordure d'une Devanture [JABONNEMENT : § Aux 17éme et 18éme ., rede-

i ) o vance versée par une Forge au duc de Lorraine, en

V\?'.e'. gﬁ)M%ntage ou d'un Relais.” [235] remplacement du Droit de Marque des Fers; -voir
A.B.C.E.: 1 -Voir: Association de Sauvegarde (d¢s™VOIl* Abandage. aussi: Somme abonnée.
communes concernées par les conséquences de I fer- L . . "Les Maitres de Forges, auxquels avaient été consen-
meture des Mines de Fer lorraines). ABENDER : § En terme minier, "mettre et en 1703, un Abonnement pour une période de 6 ans,

place I'Abendage." [235] s' étaient dispensés, aprés l'expiration de I'Abonne-
A.B.C.E.B.: 1 AssociationBoulangeoise contre I'En- ment, de verser les droits d'’Abonnement ainsi que les
noyage deBOULANGE, d'apres [21kd. deHAYANGE | ABENEVIS : ] "n.m. En Ardéche, droit de prendre de Droits de Marque de Fer.” [1457] p.153.
du Vend. 19.12.2003, p.13. I'eau dans un cours d'eau et d'avoir une Vanne." [4] 7% ) R

p.19. BOUKOFF : T -Voir: SysttmeABOUKOFF.

ABDOMEN (du Fourneau) : 1 Au 18éme
s., le devant du Fourneau, encore appel&BERGATAIRE :{ Personne qui a recu une Concds-ABORDE : 1 En Vendée, sorte de Gaffe, d'aprés
selonGRIGNON, Chapelle du Fourneau. sion sous forme d' A(l)bergement. [4176] p.211A ...BOURDE

. “Quand GRIGNON donne le plan de son . "Les Abergataires promettent de payer les cens pres- o

Fourneau elliptique, il propose de supprirregrits et d'observer les autres conditions.” [602] p.12. ABORNEMENT : § Délimitation d'une

Pierre de Tympe, Boustas et Taqueret ppur Concession miniére par Bornage.
remplacer le tout par une seule Tympe déBERGEMENT : f Var. orth. d'Albergement| -Voir: Born_age et Borne dg Ilmlt,e.
Fonte appuyéesur ‘2 poids de 50 renverseég d'apres [602] p.62. . "Onze Siderurgistes intéressés par la vente
qu'il appelle ‘les Pages de la Tympes'. Le de- . - se présentent et font Sonder le terrain. lls y
vant de I'Ouvrage qui n'est plus un plan rehABERGER : 1 Soumettre & 'A())bergement. découvrent une réserve plus riche que prévue

trant mais le coté du volume ellipsoide, joint: e'l-f.,"'[6'32‘]1%‘3&';‘0'-'.5_2A2b§5?§ fnisp2a fire grar et demandent un nouvel Abornement préala-
cette sorte de porte au reste de la constiutsrnaFoL Aberge au sieurumbert BERTETet & ses ble a la vente.” [3707] p.157.
tion. GRIGNON précise que cette zone dufils --- le droit de construire une tannerie et une me

lile N . . P
Fourneau est généralement appelée Abdofné&nmeuler, soit Parer les Haches et les Epées’, avecABOUT : § A la Mine, par simplification,

du Fourneau et, qu'a coté de cette appellatjotfoit dutiliser 'Eau de la Lionne.” [602] p.124. nom souvent donné a I'Ouvrier d’About ... -
un peu triviale, il préfére une appellation plus Voir: About (Ouvrier(s) d).

noble: la Chapelle du Fourneau.” [L10#JABESA : f “n.m. Chaine reliant le timon au joud. . A propos de la descente -le 27.04.2002- de
p.774/75 ... Strictement parlarfgit remar- | Dauphiné.”[5287] p.11. la Derniere Haveuse aULE. MERLEBACH, on
guer M. BURTEAUX il est peu probable que Ip reléve: “Pour rentrer le chassis deLECTRA,

H.F. ait été de section elliptique; il devait pl§i-ABEUROR :  “n.m. Outil pour creuser des rigoles & la verticale dans la Cage, il faut en retirer
t6t étre de section ovale. Par ailleurs, le vojudans les préSSXVERAN 05350 HesAlpes). Var. orth. | les 2 plateaux intermédiaires. Harnachés et
me du Fourneau ne peut tre un ellipsoide y@iP°=rc! 2671 P47 i 3 un 165 gros Boulons du Ter plateat de 1a
%tng':jgcégr?;ea b%égvgvg}gm erme; cest "hBEY : 1 Dans ['Affinerie d'autrefois, locdl Cage --." [2%25] AL60 -Juil /Aot 2002’ p.2.

' de repos pour I'Affmeour. 1 En terme minier, "par travaux d'About, on
ABE : 1 En wallon, Arbre d’entrainement, | V& orth. probable (?): Abbayen tant que lo-| entend les travaux d'Entretien et de réfection
Var. orth.: Abe. A gement ou abri& Abbye. du Puits, du Cuvelage, du Guidage, etc., ef-
:I'rAé:Z H(%”ll;’;ge gzg‘algsfwa’éﬁ%geé.gz?géﬂgn? +AB.l. : 1 A la Mine, sigle signifiantArrét ;eucélsjf |§053rrielre rsﬂgmg_] .?[52%5A]b0m' Désigne
[1750] Barrage d'solement, -voir cette exp.. Syn.: Aboutier, et Schachthauer, d'aprés
« En wallon occidentalen Fonderig syn. %1449] p.308.

d'Arbre de Trousse, d'aprés [1770] p.69. Extrémité d’un Rail.

P [ I . “Pour tous les Rails ‘hauts de gamme’, TGV ou ligne

ABILE : § Dans lesH.B.N.P.C, “C’est aller
vite, se dépécher.” [30( ... MINES DU VA-

ABE : 1 En Wallonie, désigne un Arbre tou _|\—/ENC|E{\:1N%|SH bil . ; normale, la tolérance aux Abouts admise est de 0,7
nant pour 'entrainement d'un appareil ar. orth. de Hablle, -voir ce mot. mm sur le plan vertical comme sur le plan horizontal
Var. orth.: Abe ) et cette tolérance est calculée sur une longueur de 1,50
Ar. ofn.. ALe. . BLATEUR : 1 "n.m. Instrument servant & abattre Ja™ de Rail. On verra que les mémes opérations de dres-
* A la Mine, exp. liégeoise du 18éme s. pol queue des breJis." [4176] p.20. sage par presse sont pratiquées ultérieurement dans les

dés_igner I'Arbre d'un Treuil. ) Ateli/ers S.N.C.F.” [1122] r°2.333 -du 20.02.1992,
-Voir, & Extraction (du Charbon), la cit. [914] Ag| ATEUR VULCANIQUE :  “Fer rouge dont on p.19/20.

p.17/18. se sert pour la castration.” [4176] p.20. I “n.m. _Extrémité par Iaqg’elle une piece de bois ou de
* En Fonderie ... Syn. d'Arbre de Troussg, P [a17elp Fer est jointe & une autre.” [3452] p.7.
d'apres [1770] p.69. ABLO : { En wallon et wallon occidental, ABOUT (Ouvrier(s) d) : f En terme minier

syn. de Blochet, d'aprés [1770] p.69. nom donné aux "Ouvriers spécialisés chargés

N . . de surveiller et d'entretenir, au cours du poste
ABLOC : T A la Mine du Nord, “piéce deg r%d D

ABEAROR : 1 Var. orth. d’Abeuror, -voir ce mot.

z " ' h . - . itD), | i i Ilati Pui
ABEE : 1 "Ouverture par laguelle 'Eau tom-Bois qui sert de soutien, de socle, de pqi een,\ljztne’)..?fﬁivleésgz(')nﬁt.a”it.g);f g?]spa:iilfs

23595‘,'325‘?}’\,%3 lég mg?légus[llg]méme &f Jd'appui.” [1026] p.465, note 3. culier, des Ouvriers spécialisés dans les as-
[1551] rP42 -Mai/Juin 2001, p.30. ABLOCAGE : 1 n.m. Travail préparatoire a I'using semblages des Bois, des Boiseurs chargeés

; . . ' . ! ._prepaidl g spécialemen I'Entretien Boi
* Coquille ... “Dans I'un de leurs sketches, Pierre DAC Btge sur machine-outil. Il consiste & opérer un positi nSpe-g ae de ! dce tdEte Idesp 0 Sages,gu
Francis BLANCHE s'étalent amusés, en jouant sur les motiement adéquat entre la piece a usiner et Foutil. nuidage des Cages dans les Puits. Ces Ou-
a leur habitude, a composer cette phrase équivoque] ‘fois ce réglage terming, le bridage ou serrage dg Mrers ont conservé leur méme nom, meme

gﬁE\%rﬁvA&?ﬁeleétggﬁrggstr%i?(fé?isstiolr? Cstgsé F?agg?s%%'ﬁ'f iece doit étre parfait. Ce préambule est capital pouorsque le Bois n'a plus été utilisé pour le

surnommerent le curé TRECY'. Le typographe ignorait quéffeéctuer un usinage correct. Soutenement des Puits().... s'il s'agit d'un
l’AbéI'e fut un canall condgisant I’eag iuslqtfé la Rous u Puits d’Extraction ou d'un Puits tres chargé
Moulin. Aussi crut-il avoir découvert dans le texte une fajteABLOK] :  En wallon occidental, en Fonderie, syh. i _

dorth. qu'il tint aussitdt a corriger. Et kne allusion -I- de d'Ebaucherj]d'apréS [1770] p.69. ’ " gn T_re;nbspotr_ts‘am I‘emal’qg%’g. P'tLAtRSEUR

nos 2 compéres devint alors lourde gaudriole: ‘A TREQY, yn.: Aboutier, Homme out et Repasseur
I'abbé étant obstrué, c'est le curé DUMOULIN qui vint odi- " . ) de Puits.

vrir le Barrage ... Le Seigneur conduit le juste par des vdieABLOQUE :  "n.f. En Boulonnais, Digue _Voir: About. au sens d’Ouvrier

erroites .. [3498] p.294. Barrage sur un cours d'eau.” [4176] p.21. | _yoir, a Bouniou, la remarque suivant la cit
ABEILLE : § Pendant la guerre 1914/18, "dans BLOQUER : 1 En terme minier, "effectuelr [1963] p.16.

I'argot des combattants, désigne une Balle -de fusil| dén travail déféctueux "[235] !

mitrailleuse-, sans doute en raison du sifflem¢n : ABOUT (Soudure d’) : 1 -Voir: Soudure d’'about.
gu’elle produit. On peut aussi rencontrer la variante

frelon.” [4123] p.1. ABLOQUEUX : { En terme minier, "mauvais O~ ABOUTER : T Au 18éme s., a la Mine du

. 'Les crétes surtout sont périlleuses. Les mitrailleugeyrier.” [235] Pays de.IEGE, c'est: faire communiquer.
boches sont braquées sur elles & demeure. Par intgrval-

les se déclenche leur tacata et les abeilles meurtrier@BONDROIT : 1 Au début du 19éme s., primes qu On dit AbOUter ou Avant bQUter une XhorT

bruissent au ras du sol'." [4123] p.1. avantages divers liés au contrat de travail. ré ou une Areine jusques a un tel endroit,
. “-(Armée de) -Terre- Petit éclat d'obus, balle. Argot e viars 1810, on lit dans un document administratif de$ €St-a-dire la conduire, une telle Xhorre est
(19)14-18. Le mot s’employait seulement pour parler ce?:orges deMOYEUVRE: "On verra sur leur traitd Aboutée a une telle Veine dans une telle

c
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Fosse." [1743] p.240.

ABOUTIER : § A la Mine du ‘Nord’, Ou-
vrier d'entretien ou travaillant dans la colon
du Puits, d'aprées [854] p.1.

Syn.: About et About (Ouvrier d).

ABOYEUR : { “-(Armée de) -Terre- Canon de 75. Argot de
(19)14-18. // syn.: Raleur, Miaulant, Rimailho, Roquet, P

Le Savoir ... FER -8 - 5éme éd.

Défauts de Fonderie, les extraits [2306] p.17 a 49
[626] p.208/09) ... (angmetal penetrationall. Vere-
zung ... “Excroissance de forme géométrique, con:
tuée par un mélange intime de Sable et de Métal, df
N@ect spongieux, adhérant fortement a la pié
généralement localisée dans les parties de Sabl
plus chaudes du Moule (Noyaux, parties concave:
les moins denses.” [633]
 -Voir: Poussier mineral.
Liit- De laChronique du vieux Fondeuon reléve: “Plus

Francais. // ex.J'avais nettement reconnu, au loin, le brdit question d'agrandir I'Atelier d’ Ebarbage ---; il conf

de nos Aboyeurd/ orig.: d’aprés le bruit prodult par la dét
nation.” [4277] p.11/12.
Autres syn.: Faucheur, ‘Petit guitare’.

A.B.Q.C. : 1 Sigle signifiant:Arrét Barrage
de QuartierConcentré, -voir cette exp..

A.B.Q.R : 1 Sigle signifiant:Arrét Barrage
deQuartierRéparti, -voir cette exp..

ABRAS :  "n.m. Garniture métallique destinée a p!
téger le manche de divers Outils." [763] p.| ... “A
chéo. Garniture de Fer qui entoure le manche d
Marteau de Forge.” [1551] °h -15.04/15.06.1994
p.20.

Syn.: Braie.

ABRASA®) : § Dans les Forges du comté

FOIX, "on dit Abrasa le Foc: ce qui signifi
allumer le Charbon avant d’allumer le Fol
neau." [3405] p.349.

(1) Indicatif présent du verbabrasar (embraser en est

pagnol).

ABRASA LO FOC® : 1 Dans les Forges catalan
pyrénéennes orientales et ariégeoises du 19éme s.
lumer le Charbon avaule Charger le Fourneau." [64:
p.87 ... Cette exp.fait remarquerM. WIENIN n'est
pas un terme spécifiquement mino-métallurgique.
verbe occitan/catalaabrasarsignifie tout simplement
faire, préparer ou mettre des braises, réduire un f
des braisesbfasa = braise).Abrasar lo fo¢ préparer
des braises s'applique plus naturellement a la gril
(brasucada= litt. passage a la braise) qu'au Grill

d'un Minerai !

ABRASIF : 1 pl. En Fonderie de Fonte, “matériagx
employés pour le Moulage, le Polissage le Sablag
soit a 'état naturel, soit liés sous forme de Meules
briques ou de Limes, soit collés sur du papier ou
tissus avec de la colle ou de la résine. Les Abrasifg n
turels comprennent I'Emeri, le corindon, le Grenat|

Sable, le Silex. La Grenaille métallique ronde ou angu:

leuse est également utilisée comme Abrasif pour le
blage des Pieces Coulées.” [633] ... Le Sable silicq

ajoute P. PORCHERONest maintenant interdit en raj-

son du risque de Silicose.

ABRASION : 1 Usure par frottement que subi

- mence méme & y avoir des temps morts. Entre n
j'ai eu une idée fameuse, celle de surveiller en déta

Moulage: choix du Sable, Etuvage, Serrage, pres$

du Métal dans les Moules, Qualité des Enduits et
Noirs, précision de 'Emboitage des Noyaux; conc{
tion des Modeéles et des Plaques-Modeles, Systé
d’Attaque, Masselottes, Chassis ..tuti quanti Ré-

sultat plus de Bavures sur les Pieces, plus d’Abrey
ge: en 2 coups de meule, on les débite comme de
tits pains ---'." [2919] p.80.

0-ABREUVE : Mot relevé dans un ouvrage consad

r-au Moulage du Bronze, qui s'applique au Moulage|d

'ufonte ... adj. Terme de Fonderie relatif au Métal Cof
qui s’est mélangé avec la Potée.
-Voir, a Lacune, la cit. [4707]°d5 -Déc. 2012 &
[3310] <inha.revues.org/3524>, p.8 -Déc. 2012.

HeABREUVER : 1 A la Houillerie liégeoise, "v. tr.

e Abreuver. 'AbrelQver ine Pompe po ['fé roter (metfre

rd'eau dans une Pompe pour la faire tourner)"." [1750
ABRI (de Fondeurs): 1 Aux H.Fx deROM-

constituée de trois Toles latérales et d'une
bsture, installée en 1978 sur tous les Planch
"Ale Coulée. Ces Abris ont été démontés
] 1980, mais un nouvel exemplaire a Rfmis
L‘%n place a nouveau & a la demande de
ondeurs en 1985, depuis la généralisatior

tula Couverture des Rigoles; cet Abri est majn

tenant chauffé.
ade

€ABRI (des Chargeurs): 1 Abri quand l'ap-

pareil de chargement nécessitait la présen

de Personnel au Gueulard du H.F..

e "Ace moment (& l'ouverture du Gueulard))

dles Chargeurs ou Remplisseurs se retira
ddans leurs Abris pour éviter les Flammes,
Nfomée et le Gaz qui s'échappaient.” [26z
<A look at the early history of the Moss Bay
saton works> -Avr. 2009..

ux,

lique pour étre protégé de diverses attaques aérien
. La publicité pour un tel Abri en Fer pur est propoq
5- par la Sté américainaRMCO, 6 av. Gourgaud 9

sent les morceaux d'une matiére en vrac, au cours 8ARIS, in [4065] 176 -Nov. 1938

son transport ou de son écoulement; le frottemen
tervient entre les morceaux eux-mémes et entre
morceaux et les parois.

e AUH.F. ...
Ce phénomene concerne le Coke, le Ming
et 'Aggloméré.
* Pour le Coke ... L'Abrasion, mécanisme d
Dégradation, réduit progressivement la gr

seur du morceau en produisant des Fines|n

cives qui doivent étre éliminées par Cribld
avant Chargement.

-Voir: Indices de dégradation du Coke.

* Pour le Minerai & I'’Agglomér € ... On retrouvs
particulierement I'Abrasion dans les H.Fx
Hématite en raison d'une part de la Réduc
de I'Hématite en Magnétite a basse temp
ture dans le haut de la Cuve (500 a 80Det
d'autre part des contraintes mécaniques
quelles est soumis I'Aggloméré ; ce phénoi

ne est mis en évidence par le teskdel..
ABRASIF : Spécialiste de I'usure. R. TOURAINE.
INTERET : Il grossit avec l'usure. Nicolas CLER.

ABRASSADOR : T “n.m. Agrafe pour fixer une Ser
rure.RODEZ 12000 14eme s..” [5287] p.12.

ABREUVAGE : 1 "Opération de Fonderig
consistant a verser du métal chaud dans g
de Coulée ou les Masselottes, quelques
tants aprés la Coulée d'un Moule, dans le
de compenser les effets du Retrait." [626] p.
I En Fonderie de Fonte, Défaut type D 220 ... -Voil,

in-

IR BRIQUET : { Ce mot semble étre, en Pa
vaudois, une déformation du vocable Ob

)requet (-voir ce mot) qu'on retrouve au 19eme

ABRISTOL
e
bt

:  Terme employé pam. ES-

artement de I'Auden [1998] -1895, & pro-
os du filon de cuivre deaNET. L'auteur dit
9%voir fait creuser un Abristol pour recouper
Filon au dessous des anciens Travaux inon

. Compte tenu des cit. ci-apres, on peut cp
L C Iure noteM. WIENIN que d'une part le terme
iofst minier de maniére générale et non spé
fr)gément lié au cuivre et que d'autre part,

ens semble étre Travers-Banc ou Galg
au 'Exhaure

n%robable semble étre l'allemandbril3, dérivé de
abreiRen= déchirer, détacher, enlever ...Stbllen =
Galerie de Mine, donc Galerie d‘enlévement, de vi
ge..., ce qui semble bien correspondre aux ex. ren
trés ... Abristol est comme Arbestole une déformat|
d’Erbstollen (-voir ces mots), dont la traduction littér
le est Galerie de collectajouteA. BOURGASSER

BAS, protection contre les courants d'atrq

ABRI EN FER PUR : T Elément de protection métal

ARSEIL dans l'art.Le régime minéral du dé}

. Par ailleurs I'étymologie possible et la plyis

AssociationLe SSanai r.. Fer Fer
7, rue du Parc, 57290 SEREMANGE
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&le profondeur. Il est evident que c'est par la qu'on au-
rait ouvert cette Mine, et que la basse ouverture que
tij'étois entré est I'Abristol qu'on fit pour faire sortir les
asaux qu'on y rencontra, et qui en sortait toujours
e;omme une grosse source ; a laquelle I'on aurait aussi
leeusé dans le roc, au fond de I'Abristol, durant envi-
ebn 50 pas, un canal large d'un pied et tout couvert de
pierres plates afin qu'il n'empéchat pas le travail. La
grandeur de cet ouvrage et le reste de matiére qu'on y
trouve en quelques endroits montrent que c'était une
- mine d'argent’.
busPans la réponse du Comité de Salut Public du dépar-
| lement de I'Aude & une enquéte de la Convention (AD
iahl, S 742): ‘On ne connoit qu'une seulle mine d'argent
Hegui aye étée inondée, et qui seroit aisée a dessecher en
epfinissant un Abristol qui a été anciennement comman-
meé dans le dessous’.

VABRISTOLL : § Dans les anc. Mines, var.
R§ith. d'Abristol ... Erbstollen est deforme en
Abristoll dans les Pyrénées." [5994n-1975,

rep-33.

e

LUI@BSCHNEIDEN EISEN : 1 Exp. all. gu'on
peut traduire par ‘Fer de séparation’ ... An-
ciennement, dans les pays germaniques, déli-
mitation d'une Concession.
Syn.: Markscheide.

-Voir, a Masse, la cit. [599]°A -1975, p.29.

ABSENCE DE FER:  En terme d’escrime,

action qui consiste a quitter la Lame adverse avec la-
uelle on était en contact, self#FE], d’aprés [3539]
<synec-doc. be/escrlme/dlco/doc escrime> -Janv. 2007
[0" [FFE] = Glossaire de la commission pédagogique nationa-
elsSde la Fédération nationale d'Escrime.

en
ABSENTEISME : { "Fait d'étre absent du lieu de tra-
5 vail ---." [206]
deA la Mine ...
-Voir, & Mineur-Propriétaire-Exploitant,
cit. [2114] p.31.
* AUH.F. ... 3
. Au BOUCAU, de 1948 a 1965, chaque Equi-
(F@ disposait de 4 ou 5 Manceuvres a la Brico-
e; ce personnel, d'une part ne suffisait pas
parfois en nombre, et d'autre part n'était sou-
emant pas assez quallfle pour assurer les postes
UI étaient vacants sur 'Equipe ... A cette
gpoque, le personnel travaillait normalement
jours et avait 2 Jours de repos; il pouvait
alors se porter volontaire au bureau d'embau-
che pour travailleuN ou lesDEUX jours de
Repos; c'est dans ce personnel qu'étaient donc
eris les agents nécessaires pour combler les
cdPostes vacants des Equipes au travail; en fait,
souvent, le€.M. de Poste s'arrangeaient entre
eux, se précisant le type d'agents dont ils
avaient besoin. Ainsi, peu a peu, tout le mon-
¥Sde connaissait tout le monde. Ce systéme ne

epresentalt semble-t-il, aucune difficulté ..

SAMNESIE : Absence prolongee Michel LACLOS.
EVANOUISSEMENT Absence provisoire. Michel LA-
CLOS.

la

ABSENTEISME DISSIMULE : { Période de pré-
sence du Personnel, pendant laquelle il fait tout autre
chose que ce prévoit son contrat de travail; c’est une
lesorte d’Absentéisme qui ne dit pas son nom.
désOutre I'absentéisme saisonnier (-voir cette exp.)
bitiautonomie ouvriére, du moins ce que I'on peut en
b connaitre aujourd’hui, par les rares documents abor-
Gi ant cette question, se manifeste par la St-Lundi -les
uvriers se reposent des festivités de la veille-, les al-
IEiees et venues pendant la journée de travailchlsa-
briet, le freinag®, les vols de Charbon et d'Outils, la
Flanerie.” [4458] p.19 .M On peut penser qu'il s’agit
d’un ralentissement volontaire de la production, d’au-
tant moins pénalisant qu'on n'est pas payé a la piéece,
mais au forfait.
Ha- |
LOABSENTEISME SAISONNIER : f "Fait d'étre ab-
orsent du lieu du travail ---" [206], particulierement du-
p-rant certaines saisons.
. “La plupart d'entre eux (les Manceuvres) continue

. Dans la description des anciens Travaux de la

de LA CANAL a PALAIRAC (Aude) par Cesar D'AR
NS, inAdvis sur les Mines Métalliques du Langyl

?ﬁ: dont il a eu la direction pour le Service du Rdy

byler d
| 5sommet de la montagne, ou elle parait, en effet,

>

ans ce Fond une autre Ouverture qui desce!

‘Elles (Différentes personnes) me firent remparp

qqi%

Fjue bouchée, et qui a par conséquent plus de 200 thi

ind'ailleurs a cultiver la terre. D'oti un Absentéisme sai-
sonnier trés important, en particulier au moment de la
e-moisson.” [4458] p.19.

BSORBANT : 1 Substance capable de retenir un

ment ou un corps chimique. Ce terme a été
lisé pour désigner un désulfurant métallur-

© LE SAVOIR ... FER Glossalre di HiF. Sime piition - J. C.
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gique du Fer.

. Au 18éme s., au sujet de la présence de
fre dans le Fer d'un Feu catalan, on écrit:

le Fer, comme je le pense, est encore Rol
rain --- j'essayerois un Absorbant tel que
Castine." [35] p.116.

ABSORBEUR: 1 A la Cokerie, "cylindre métallique,
garni de Charbon Actif en couches plus ou moi
épaisses, a travers lequel circule le Gaz dont on
recupérer le Benzol avec le procédé de récupératio
Charbon Actif dans des installations dites statiqu|
Lorsque le Charbon est saturé, un jeu de Vannes
met lintroduction de la Vapeur et le chauffage
Charbon, celui-ci restant toujours sec, et I'on recuej
le Benzol et I'eau de condensation. Le méme jeu
Vannes, fonctionnant en sens inverse, permet de|
mettre I'appareil en phase d'Adsorption." [33] p.2.
GLOUTONouIVROGNE : A une activité trés absorbants
Michel LACLOS.

ABTEILUNGSTEIGER : { A la Mine de
Fer de la Moselle annexée par I'Allemagn
c'est le Porion de section.
Syn. probable de Porion de Quartier ou R
rion Chef de Quatrtier, -voir ces exp..
. "L'article 166 de I'ordonnance de Police d
Mines du 3 mai 1905 décrit la maniére dg
les Equipes doivent étre constituées: ‘Les ¢
laborateurs -Mitarbeiter- d'un lieu de travg
particulier forment une EquipeKamerads-
chaft-, littéralement, une '‘camaraderie'.

Porion de section -Abteilungsteiger- désig
parmi les collaborateurs de chacune des &

pes, un Chef d'équipe -Ortsalteste- (doyen|dg;

la Galerie), -Kameradschaftsfuhrer- (Chef
camaraderie-, -Drittelfuhrer- (Chef de Qud
tier) qui doit veiller a I'observation des disp
sitions de Police des Mines relatives a la §
curit¢ du travail et dont les instructior]
doivent étre suivies dans cette optique par
collaborateurs." [2933] p.521.

ABTEUFENQ®) : 1 Dans les anc. Mines, "u
Gesenk -Abteufen- ou Foncée -18éme s.-
un Puits de faible profondeur en général
sur le Filon." [599] A4 -1975, p.34.

1 Dans les anc. Mines, "... Abteufen désig
aussi la partie la plus profonde d'un Pui
destinée a recueillir les eaux, ou Puisard
Sumpf-." [599] 14 -1975, p.34.

OEtym. dens. ... De I'allemandab, qui indique I'éloi-
gnement eTeufe profondeur.

(1) ... D'une fagon plus générale, Abteufg
désigne un approfondissementcCe. terme est
employé dans les pays germanophones pour dési
un Raval de Puits.

ABZIEHER : § Aux H.B.L. en particulier,

“Tireur de Charbon. Ouvrier posté a la basg

du Tubbing. Les 2 Convoyeurs Blindés d
versent dans le compartiment & Charbon
Tubbing. Le Tireur de Charbon veille a ¢
que le Tubbing ne soit ni complétement vi
ni trop plein.” [2218] p.146.

Syn.: Hercheur ou Hercheux, dans sa fo
tion de remplissage des BerlingsgciseA.
BOURGASSER

-Voir, a Caisse-a-finier, la cit. [2218] p.79 4
82.

A.C. : 1 Sigle utilisé pour Air Comprimé."
[267] p.3.

ACACIA : 1 "Arbre ou arbrisseau souvent épinet
des régions tropicales ---. Abusif en botanique, ro|
nier ou faux Acacia: arbre épineux." [PLI]-1999 ...
bois du robinier, sous le nom d'Acacia, était utili

pour faire du Charbon de Bois ... -Voir, a Charbon du

et fort, la cit. [2646].
. En Afrique, "I'Acacia est tres recherché par les F

gerons pour la fabrication de leur Charbon de bois

[4223] p.18.
OEtym. ... "Provenc.acassia du lat.acacia du grec
akakia” [3020]

ACADEMIE DES FORETS ET DES MINES : T A
la fin du 19éme s., en Hongrie établissement d'en:
gnement.

Le Savoir ... FER -9 - 5éme éd.

. "L'éducation et l'instruction pour les employés et

alirecteurs nécessaires a I'Industrie des Mines et
sines hongroises sont données dans I'Académie|

réts et des MinesSCHEMNITZ" [2472] p.435.
0 appelés et peu de lus’.  VERON.
Est-il Dieu possible que des écrivains aussi sérieux que
-les Académiciens- passent leur temps a se demander s’
deux ‘n’ a zigounette ? Pierre DESPROGES, ‘Vivons h
reux en attendant la mort -Le Seuil, 1983-.” [3181] p.443.

<

N

CADEMIE DES MINES : § En Allemagne et dang
pays d’Europe Centrale et Orientale, établissen|
nseignement supérieur formant des Ingénieurs
Iomés destinés a I'Exploitation miniere ou a I'lnspd
on des Mines. Parmi les plus renommées, on
iter, sous I'appellatiolerg AcademieMontan Uni-
ersitatou équivalentCLAUSTHAL, FREIBERG AlX-
i-Chapelle CRACOVIE, LEOBEN, selon note del.-P.
ARREUR

| “L'académie ? Avec une minuscule, c’est un corps de jd
- femme. Avec une majuscule, c’est un corps de vieux bar
-Paul MORAND, de I'Académie-.” [3498] p.7.

ACADEMIE DU HAUT-FOURNEAU

D=9

P
ill

=

il

de R. NICOLLE pour désigner I'équipe de|

Qontributeurs de AssociationLE SAVOIR ...
FER qui depuis plus de trente ans traquent g

s les mots ou expressions qui ont jalonng

NYie du H.F. au cours des temps, mais ég

Ofhent les vocables liés a I'Histoire du Fer

IIgénéral, amplifiés par les termes des Homrj
et des techniques, qui sont a 'amont du H3

-&ourneau, a savoir les Mineurs -de Fer et

'®harbon-, les Cokiers et les Agglomérate

HUL> Aucun ne revendiquait I'appartenance 3

Hewvec modestie et réserve, a la veille de la

"rution de la 5éme édition de notre travail

P-Pour étre dans le vent qui souffle & nous f4

PSerdre parfois notre ame, ne faudrait-il g

Scéder a la dérive du langage, et devértie

S®tast furnace Academy ... Oh que non ré

pondent les francophones opérationnels !

Par la force des choses, ils ne sont pas du

' hostiles & 'emploi -limité- d’expressions dg

%?nis d’outre-hexagone, car elles permett

ouvent de mieux comprendre les technd
ies qui ont existérbi et orbi hier et au-

Ps%urd’hui ...J. CORBION-Juillet 2012.

OH CADEMIE FRANCOIS BOURDON : f Associa-
tion installée dans les dépendances du chateau d
Verrerie auCREUSOT et dont I'objet est: "a) conservd
tion, mise en valeur et a disposition du public des

brehives industrielles; b) recherches relatives a I'hist

de l'industrie, de la technique et des sciences; c¢) d

gn??n de la culture spientifique et technique." Plaqug

e I'Académigrangois BOURDON2002.

. “La liquidation judiciaire deCREUSOT-LOIRE en

1984 a provoqué un traumatrisme important che

Personnel et particulierement chez les cadres d’'Us||

SQoyaient s’effondrer --- I'ceuvre de leur vie et celle
Eteurs ancétres, d’'ou la question: qui pourra témoig|
dde toutes les réalisations GREUSOT? // Le mot d'ar-
echives vint sur toutes les lévres, car depuisS@iSNEI-

ER il y avait une ‘religion des archives'. Il faut dir

NGociaux, des conflits et non celle de I'innovation, d
grandes réalisations, du travail d’équipe, d’ou I'idée
mettre a disposition du public et des chercheurs la t

4lié des archives dGREUSOTsur 200 ans, pour réveld
tous les aspects de Il'activité industrielle. C'est ai
que fut créée en 1985 notre association ‘L’Acadé
Francois-BOURDON Elle a voulu se placer sous le p
tronage de cet Ingénieur, fils d'un minotier
MACON, qui révait de remplacer le halage animal f
la Machine a Vapeur pour remonter la Sabdne e

Xde la Machine a Vapeur et des équipements méd
bl'ques de I'Us., mais aussi l'inventeur du Marteau a
Lepeur tout en étant un chef attentif & son Personn

2956] rf100 - Oct. 2002, p.11.

. AcadémieFrangois BOURDON= A.F.B.) - Fondation
pArts & Meétiers - LE CREUSOT ... ‘Le réle que s'est
assigné A.F.B. dans le domaine des industries extras
'ves, des constructions mécaniques, métalliques et
triques, de la chaudronnerie, en fait I'un des acteury
plus résolus de la préservation du patrimoine indust
de la France’Jean FAVIER Membre de l'Institut ...

1- Un centre d'archives industrielles ... (-voir: Arcl
ves (miniéres et sidérurgiques / SidérurgieH.B) ...
keli-A.F.B., association de type loi 1901, est née
CREUSOTen 1985 a linitiative d'anciens salariés
CREUSOT-LOIREau moment de la faillite de cett&.S

o
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ble corps, mais nous pouvons l'acceptei

Rhone Feois BOURDONfut non seulement le réalisatedr

ed-e but était alors de sauvegarder la collection extraor-

déinaire des archive€REUSOT-LOIRE qui couvrent
dkens. de I'histoire industrielle dLREUSOTdepuis son
commencement en 1782 jusqu'a 1985, et plus particu-
lierement les archives de la¢ SCHNEIDER et Ce

pusréée en 1837. // Outre son activité archivistique,

y'a.F.B. développe la promotion de la culture scientifi-

PUque et technique a travers des grandes actions ...

2- Un espace muséographique ... --- 'A.F.B. a créé

en 1995 une exposition permanente intituléeMétal,

la machine et les hommaegsii retrace I'histoire indus-
etrielle duCREUSOTde la Fonderie royale de 1782 a la
deentrale nucléaire d'aujourd'hui ---, visitée chaque
c-année par pres de 20.000 visiteurs dont de nombreux
ewcolaires ---. // En partenariat avec I'Ecomusée de la

communauté urbaineE CREUSOT-MONTCEAUet la

ville du CREUSOTet sous la tutelle de la Direction des

Musée de France, I'Académie s'est engagée dans une

refonte totale des expositions --- qui devra retracer
lid'aventure industrielle et humaine AREUSOT, dont

boles mémoire est associée a celle de I'entre@CIeNEI-

DER ---.

3- Service éducatif ... En partenariat avgucation
Nationale (=E.N)), 'A.F.B. a créé en 2.000, des ateliers
e découverte de la science et de la technologie qui
sont devenus aujourd'hui ‘centre de ressources’ -label
E.N- ---.

4- Un centre de promotion de I'histoire industrielle
€r- --- et un lieu de dialogue et d'échange entre les mi-

b J@ux de l'industrie, les enseignants et le grand public. /
hléUn comité scientifique mixte industriaisiversitai-

rﬁ-:;s pour piloter ses actions scientifiques ---. // Le prix
‘histoire ‘Francois Bourdontechniques, société in-
strielle et entreprises’ créé en 1999 ---. Chaque

Utinnée, il récompense une maitrise d'histoire --- et une

dibése ou un ouvrage ---._// Un centre de congres et de
lloques --- & caractére national ou international sur

%S themes de l'histoire industrielle ---. Par ailleurs,
cadémie organise chaque année un cycle de confé-

nces sur des sujets trés variés allant de I'histoire in-

Paustrielle aux derniéres recherches scientifiques.”

..[4230]

ir%‘académie_? le commun des immortels ! -Jules RENARD,
e ’Académie ... GONCOURT-.” [3498] p.7.

A8 'académie est le chef-d’ceuvre de la puérilité sénile-

tor HUGO, de 'Académie-.” [3498] p.7.

(@)

ACAJOU : 1 "Nom donné a divers arbres d’Améri-
tdiHe, et notamment au genre swéténie, dont le bois rou-
lsgeéltre, tres dur, est susceptible de prendre un beau

li.” [308] ---. Ce bois a servi a faire des Mo-
|deles de Fonderie.

. "Les anciens poéles étaient Moulés a décou-

vert dans le Sable; c'est-a-dire que le dessin

de chacune des Plaques (qui constituaient le

poéle), sculpté en relief dans de I'Acajou ou
=dans un autre bois dur, était imprimé directe-
_ment dans le Sable, et le Métal Fondu était
arlCoulé dans 'Empreinte, & I'épaisseur dési-

U

ﬁreée." [3713] inThe iron plantations
U-

tt%\CANTHE : 1 "Ornement d'architecture --- qui imite
(la) plante: feuille d'acanthe.” [308] ... Terme de Fer-
éonnerie et de Serrurerie d'apres [2666] p.45.

WACCAPAREMENT : f Clest, selon Y. LAMY,

hdp prise de possession.

. En PérigordRr. PIJASSOUrapporte: "Le Me-
surage et I'Accaparement des Minerais par les

6o dans los anncos (1980, limage développée Elotraitants d'Artillerie de marine au 18éme s.
de lindustrie était généralement celle des probléme nnerent lieu a de pittoresques différends et

o4 d'interminables procédures." [236] p.249.

de

Pt&A CCAPAREMENT DU FER (L) : 1 Titre d’un art.

" signé ‘Z’, in [4122] des 17-23 mai 1911, dénongant
NSlachat de Concessions minieres par les Allemands en
Nigs.-&-M..

grACCAR . { -Voir: ProcédéCCAR.

| _ .

%\CCELERATEUR . 1 “-Gend(armerie) Eperons;

arirgot de la Garde républicaine. // eA:un moment,
afal été obligé d'utiliser les accélérateurs// orig.:

ell’orsque le cheval est sollicité par les Eperons, il va gé-
néralement plus vite.” [4277] p.12 ... “l. Dans le parler
de la Garde Républicaine, “Eperons. // (Ex.:) Je vais
mettre les accélérateurs a mon bouc (= cheval) qui

jn'en a pourtant pas besoin !” [3350] p.893.

lec-

I#SCCELERATEUR DE PARTICULES : { A rcor

righi ... “-(Armée de) -Air-, Gros Marteau utilisé par les

. Chaudronniers travaillant sur les avions -il pese 5 & 10

I-kg-. // orig. en raison de la force de I'impact de cet
Outil sur la tdle.” [4277] p.31% ...PARTICULE

au

HEACCELERATION : 1 Au Laminoir, "I'Accélération
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(est) la différence existant entre la vitesse de Lamirjagsans intervention humaine (BensieEHLER),

et la vitesse périphérique des Cylindres." [1227] p.7]

ACCELERER LES COULEES : 1 Au

H.F., c'est augmenter le nombre de Coul
par jour.

-Voir, a Allure THOMAS calcaire la cit. [120]
p.16.

ACCENSE: 1 Au 17éme s., en Belgique, syn. de F
mage.

. "En 1698, la veuve d&INAND de VILLE céda
I'Usine en Accense héritable (transmissible par h
tage) &Jean Siane DUPONT[579] t.II, p.6.

ACCENSEMENT : { "L'Accensement ou ‘bail 3

cens’ était un contrat de location a court terme
s'appliquait généralement aux Artifices de Forge.

terme est a peu pres syn. d'Arrentement ou ‘bajl gestinées a

rente’." [18] p.89.
-Voir, a Albergement, la cit. [109] p.151.
ACCENTS : Males de la Marseillaise. Michel LACLOS.

ACCENSSEMENT : { Var. orth. d’Accensement,
voir ce mot.
-Voir, a Acensement, la cit. [498Y2+2005, p.71.

ACCENSER : 1 Donner une terre, une proprié
moyennant un Fermage,dens
-Var. orth.: Acenser.

ACCES : 1 A la Mine, lors de I'Exploitatior|

en général, et du Dépilage en particulier,

terme désigne les Galeries qui ont peri

d'accéder au Panneau en Exploitation. E
correspondergn grosaux Tragages.

ACCES AU GUEULARD : 1 Au H.F.,“Pos-

sibilité --- d'atteindre un lieu (ici le Gueulard) ---.” [204
... Il s’agit des moyens ayant permis d'app

ter au Gueulard -en quantité suffisante et

donnée- les diverses composantes de la G

ge, utiles a son fonctionnement ... Ce sont
mémes cheminements qu’empruntait t

agent ayant & se rendre au Gueulard pour|Egg

tretien ou contrdle.

es ACCES NON MECANIQUES ...
e L’escalier qu'empruntaient
Chargeurs portant une Hotte.

. Cas d’'un H.F. a la fin du 16eme s., d'ap|

un tableau d@ieter BRUEGHEL in [160], éd.
1986, p.34.

. A DOMMARTIN-Le-Franc (He-Marne) comme
le rappelle E. ROBERT-DEHAULT Il y eut a

I'origine un escalier en pierre, de 1834 a 1§

environ, puis un escalier en bois, apres

stallation d'un Appareil de Récupération d

Gaz chauds du Gueulard.

« La Rampe permettant au Chargeur le trar

port soit avec Hotte, soit avec une Brouett]
1 ou 2 roues.

« Le pont -en principe horizontal-.

-Voir: Chemin rampant & Rampant.

-Voir la section d'un H.F., in [590] p.156.

. Sur un plan relatif & 'US.E NOYER® -1788

(Arch. Dépt. du Cher -J.113pn reléve I'existencs

d'une ‘Ligne de Pente du pont pour mon
sur la Masse du Fourneau'.

. A CHAMPANGE® -1768, I'accés au Four

neau se fait par une Rampe en bois.

. Au TRONCAISY -1788, on reléve un acce

double, par pont et escalier.
. A LA GUERCHEY -1812 (Arch. du Dépt. du

Cher, série 5)on découvre une ‘Galerie servg

pour Charger le Fourneau'.
@ A partir documentation fournie BIONTPELLIER,
lors de I'exposé de. BERTRAND F. CORBINEAU &
P. LEON le 19.10.1989, a I'occasion du séminaire
nuel de la Cellule du Patrimoine Industriel dont
théme était.es Arts du FeSidérurgie, verrerie et po|
terie), in [300] .. MONTPELLIER

ee ACCES MECANIQUES ...

Depuis le milieu (?) du 19eme s., grace §
Vapeur d'abord, puis a I'électricité ensui
des Monte-Charges mécaniques de différg

types ont vu le jour, hissant au Gueulard ..,

* ... d'abord des Bennes reprises manus
ment au sommet du Fourneau, puis blerr

les Ouvrier

P« ... puis des Skips.

. le Chargement par Bandes transporteuse

P&n France,note M. BURTEAUX le ler H.F.
équipé a di étre le HE-.de LOUVROIL, le
19.10.196®), suivi des H.Fx 1 et 2 dBUN-
KERQUE en 1963 ..(2 ... d'aprés rapport de visit
des installations du H.F.B dg¢SINOR-LOUVROIL, le

£r-09.05.1962, pavMM BECE, BOUGET, CAMBIEN, FOU-
MENTEZE et MANGIN, que vient de retrouve®.-D.
HENGEL

krin.b.: Il est clair que parmi les accés traditionnels p

inspection et/ou intervention, figurent depuis lon

temps I'escalier et I'ascenseur.

LUACCES (des Hauts-Fourneaux) 1 Installa-
Céions de réception des Matieres premie
étre chargées dans les H.Fx

s’agit donc des Accus !

. A propos de I'Aggloméré fabriqué BE-

NAIN, un stagiaire écrit, en Janv. 1977: "L
dégradations doivent étre assez importan
les manipulations étant nombreuses: chutg

_chute de I'Agglo dans les Wagons (lors de|
€ reprise); vidange des Wagons aux Accés
H.Fx.” [51] -114, p.14.

ACCESSION : { Formule juridique qui consiste

considérer le propriétaire du sol comme propriétaire]
CSous-sol. Cette formule primitive a été généralem
Ni&bandonnée au profit de la Concession, d'aprées [{
lex35.

ACCESSOIRES : 1 Au H.F., terme inélé-
gant, pour désigner ce qu'il est convenu d’g
] peler les Annexes .. -Voir, & Appareil g
or€hauffe du Vent, la cit. [3851] p.27.
Or-Dans le cadre d’une étude sur la FanifdUART, a
hdiprigine de I'Us. deSENELLE, on reléve: “Une ving-
c ine d'années plus tard, en 1883, le FournealAdd
)EOBETTE se sépare de la faiencerie, a la suite dg
rmation de la 8 Métallurgique deSENELLE-MAU-
UGE Son actif est constitué de la fusion des app
de deux 8s les H.Fx deMAUBEUGE, dans le Nord, et|
la S¢ au nom collectio’HUART Fréres. La premierg
5 apporte une part de ses participations minieres en
raine, les frere®’HUART, de leur coté: le H.F. deA
L HOBETTE et ses accessoires [1]. Désormais, la faiel
lC&e et la 8 métallurgique vont constituer deux affairg
indépendantes ---. // [1] = ‘Un H.F. activé par de
Machines Soufflantes, un Monte-Charges et Pom|
mus par la Vapeur, Chemin de Fer a grande et p

* Dans le 3éme quart du 20éme s., est appar

I'’Agglo dans les Silo (de I'Agglomération);

AssociationLe SSanai r.. Fet Fer
7, rue du Parc, 57290 SEREMANGE
tél.: 038258 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

sans doute, jusqu'a I'asphyxie; -voir, & Air malin, la cit.

[824] p.82.

yEn 1869 ---, parmi (les) 2.100 Ouvriers

L tués ou blessés, 1.592 l'ont eté dans les Mi-
nes, 9 dans les Miniére de Fer et les Exploita-
tions de Terres pyriteuses ou alumineuses et
499 dans les carrieres. On en a compté 1.221
dans les seules Mines de Houille, 222 dans
les Mines d’Anthracite et 101 dans les Mines
de Fer ---. Les causes d’Accidents les plus
nombreuses se classent, en proportion de leur

ravité, dans l'ordre suiv.: les Eboulements,

u p N g

‘les Explosions de Gaz Hydrogene carboné,
Yles Asphyxies, les ruptures de Cables et de

Machines, les chutes de Bennes, les chutes
dans le Puits et, au dernier degré, les Coups

ede Mine.” [1256] -1874, p.402/03.

1l ** ALAMINE DE CHARBON ...

-Voir: Tribut du Charbon.
-Voir, a Treuilliste, la cit. [21] du Vend. 17.12.1999,
.26.
ES Inventaire ... Un certain nombre d’Accidents natio-
[eSaux et étrangers ont été regroupés aBxa 314..

deen Autriche ..

* “Une catastrophe miniere, la plus grave qu'ait connue
|#iAutriche, s’est produite dans la région de GRAZ, dans la
déf;gne de NAINTSCHER, a TALKUMBERGBAI LASSING,

alsant 11 victimes -dont 10 sauveteurs- ensevelies sous un
Eb204ulement & 200 m sous terre.” [21] Dim. 19.07.1998, p.1
h * En Belgique...
de Concernant ldavs pe Ligce, L. WILLEM évoque un
erffeu de Mine -voir cette exp.: “Un grand deuil devait
b5hElas rabattre I'euphorie qui régnait alors BSPE-
RANCE a la perspective de I'inauguration des nouvel-
les installations. Dans la nuit du 22 au 23 juin (1837),
le Feu se déclara soudain dans la FosseHite

b CHAMPS, faisant 59 victimesF.-L. BEHR prouva en

Peette occasion que ses brillantes qualités d’'esprit n'ob-

€nubilaient pas celles de cceur. Tout en assurant une
aide substantielle aux familles des disparus, il profite
du courant de solidarité générale créé par la Cata-
strophe pour fonder aHSPERANCE les premiéres
Caisses de secours destinées a mettre les Ouvriers a
lgabri de la charité officielle.” [914] p.31 & 33.
¢ LA CATASTROPHE MINIERE du FIEF DE L AMBRECHIES, A

rtQuarecnon ... Une lére Explosion le 15 Mai 1934,
suivi(e) d’'une seconde déflagration 2 jours plus tard, le
17 mai, ont tué 57 personnes ---. // Des anc. Mineurs,

| odes habitants de la région et surtout des descendants
des victimes étaient nombreux Sam. pour honorer la

cenémoire de 57 Mineurs décédés, il y a 80 ans suite a 2
sCoups de Grisou ---. Sur ces 57 personnes décédées,

X32 corps n'ont jamais été retrouvé®|rceRTBF -17
peldai 2014.” [5332] -Mai 2014, p.27.
ptitel A CaTasTROPHE DE M ARCINELLE , le Mer. 08.08.1956

section, Outillage, bascules et autres objets mobiliers, “Une fois de plus, la mort (262 victimes) a frappé le

'ﬂnmeubles par destination, servant a I'Exploitation
4P1F.. Halle de Coulée, Halle a Coke, Hangars, Lo
Nments d'Employés et d'Ouvriers, bureaux, Magag
legl'approvisionnement et en général tous les batim

servant actuellement a I'Exploitation du H.F. s
S_NELLE‘, extrait des Statuts de la& $1étallurgique de
N 3ENELLE-MAUBEUGE” [498] n°3/4-1990, p.136.

ACCIALINO : ¢ Dans la Métallurgie corsg

Fer Aciéré, -il était placé sur la Déme ou sd
la Panne de la téte du Marteau-." [651] p.81

ACCIARETTO : 1 Dans la Métallurgie cor
€Ge, du 16éme au 19éme s., "cuvette en Fe
| geant les axes de roulement.” [651] p.81.

ACCIARU : 1 En langue corse, Aciel
Sd'aprés [3330] ... On trouvéicciaq en ita-
lien.

NACCIDENT : 1 A la Mine, désigne une and
malie géologique; -voir: Accident minier, §
sens Gisement.

9 Au 18éme s., ce terme pouvait étre employé
|eplace d'Incident ... Ceci est encore vrai a la fin
| 20eme s..

-Voir: Eruption.

-Voir, a Incident, les cit. [60] p.66, [238] p.269,

382] p.93/94.

g

€.corporels ou matériels." [1]
NtYoir: Chute dans ...; Incendie.
-Voir, & Incident, la cit. [1932]&epart., p.283.
lle- ses ALAMINE ...
tQVoir: Prévenir.

du 16éme au 19éme s., "prisme amovible| etf

dyays Noir, cette terre pétrie de catastrophes. // Dans le

JeBassin deCHARLERO], le Borinage et aussi le Pays de

INSIEGE, creusets de notre puissance industrielle, les Ac-

eNésdents de travail et surtout les drames de la Mine sont
bien plus nombreux qu’en Campine ou autres chantiers
d’Exploitation a I'étranger. // Pourquoi ? Mais sans
doute parce que ledines wallonnes ont vieilli. // La
fatalité a joué MARCINELLE, au Puits (du Bois) du

, CAZIER du Charbonnage AMERCEUR Un Wagon-

t, mal accroché par la fausse manceuvre d’'un Ou-

u rier a percuté un céble électrique et provoqué un

ourt-circuit lequel a mis le feu a la Mipe---. "

- [2565] P34, du 19.08.1956, p.1.083.
. A l'occasion du passage d'une troupe de comédiens
belges de la région dBRUXELLES, un journaliste
|écrit: “Il (le porte parole de la troupe) nous a aussi été
rappelé la grosse catastrophe miniére du 08.08. 1956
quand un Coup de Grisou a la Mine nivelloise (ce qui
est faux !) du Bois de Qéer (lire: Caier) avait causé

» la mort instantanée de 262 Mineurs de Fond.” Ei]
de HAYANGE du Sam. 07. 09.1996, p.4 ... Le journa-
liste, fait remarquerA. BOURGASSER a confondu la
ville de MARCINELLE dans la région deHARLERO],

_ et celle dNIVELLES (30 km au N.O. d€HARLEROI)
qui est dans la banlieue de bruxelloise ! ... Eri’faite

Une fut pas un Coup de Grisou, mais un Incendie; il y
eut, dans un Puits d’entrée d’air, & la suite d’'un choc
|de Cage, blessure d'un cable électrique avec produc-

qiion d'étincelles et éclatement d’'une canalisation d’
huile; le courant d’air a transformé cette huile en aéro-
sol que les étincelles ont enflammé et le feu s’est pro-

b pageé, porté par la circulation d'air.
* En Bosnie...

"Evénement malheureux provoquant des dommages"“Bosnie: 5 des 34 Mineurs piégés dans une Mine en

Bosnie sont mortsLE NOUVEL OBSERVATEUR-5
Sept. 2014 ... Les Mineurs étaient piégés a 600 m de
profondeur dans la Mine dRASPOTOCJE en Bosnie
centrale, ou des Galeries se sont écroulées apres un
séisme ---. // Vendredi en début d'apres-midi, les Mi-

. A la Mine, désigne parfois un malaise pouvant aller

neurs sont sortis de la Mine un par un, visiblement
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épuisés, tous noirs de poussiére de Charbon ---.

les sauver, les équipes de secouristes ont bataillé
se frayer un passage sur une longueur d'une cen
de metres. Les secouristes avaient d'abord ceuvré
mise en place d'un systéme leur permettant d'inje
de I'Oxygene dans la zone ou se sont réfugiés les
neurs. L'épicentre de la secousse de magnitude 3,5|
s'est produite jeudi a 16.30 h -14.3GMT-, était situé

a 53 km auN.-O. de SARAJEVO et a provoqué un
Coup de Grisou a la Mine. Sur 56 Mineurs qui se tr
vaient dans la Mine au moment du séisme, 22 ava
réussi a regagner la surface et 34 avaient été piég
expliquéEsad CIVIG Directeur de la Mine dBASPO-

TOCJE Aucun dégat n'a été signalé ailleurs dans
pays apres le séisme.” [5322] Sept. 2014, p.45.

. “(In) LE FIGARO(du) 22.02.2015 ... Au moins quatf
personnes ont été ensevelies dans une Mine a Ciel
vert en Bosnie par une grande quantité de résidus
niers, lors d’'une Exploitation illégale de Charbon d
rant la nuit ---. Nous supposons que les corps
trouvent en-dessous de quelque 4.000 a 5.00@en
résidus qui se sont écroulés, mais nous ne les a
pas encore retrouvés. On devrait y parvenir duran|
journée, a déclaré un Inspecteur minikutaga DURA-

NOVIC ---. L'Accident s’est produit treés tard samedl

dans la Mine d®UBRAVE, aTUZLA -N.-E-. Une se-
cousse de magnitude de 3,6 a été enregistrée dans
région vers 22h30 locales -21h8MT-. Le séisme a
eu lieu presque en méme temps, mais nous n'ay
pas encore établi s'il était a I'origine de I'Accident d
s'il s'agissait d’'un glissement de résidus a cause
leur poids, a diN. D.. Selon la méme source, des hal

Le Savoir ... FER -11 - 5éme éd.

dwouver vivants les 68 Mineurs bloqués sous terre

aipeis la sem. derniére a la suite d’Accidents surveny
adaelques heures d'intervalle dans 2 Mines du sud

btemys.” [21] du Jeu. 24.05.2001, p.42.

Mi-“Coup de Grisou en Chine ... Les Sauveteurs aval
@érdu tout espoir hier de retrouver vivants les Mine
victimes d'un Coup de Grisou qui a fait 46 morts et

FFoarreconnu hier qu'il n’y avait plus aucun espoir de

Uk Chine. Seuls 13 Mineurs ont survécu a I'Explosi
egui a dévasté Dim. une Mine procheXigzHOU dans
PSadrovince de Jiangsu, alors que 105 Ouvriers se t
I%aient par 260 m de Fond.” [21] du Mer. 27.07.20
.22.

. “Tragédie dans les Mines chinoises ... 50 Mineurs
P été tués au cours de 3 Explosions de Mines surve
Qtks derniers jours a travers la Chine. Les Accidd
Mians les Mines de Charbon ont fait plus de 5.000 m
U-durant les 11 lers mois de 2001. Mais selon cert:
Séxperts indépendants, le nombre de tués dans ces

Ofénts se produisent dans des Mines qui opérent illg

IRment.” [21] du Mer. 16.01.2002, p.40.

.. "Chine: 116 Mineurs pris au piege ... Plus d'une c

'taine de Mineurs et le Directeur général de la Mine
arbon deCHENGZIHE, dans leN.-E. de la Chine, ont

cel pris au piege par une Explosion de Gaz hier m

[=)

ent de I'Explosion, et seuls 24 d’entre eux ont pu §
Usauvés hier, a déclaré un responsablaidieMINING
URDUSTRY GROUR auquel appartient la Mine d
""CHENGZIHE" [21] du Vend. 21.06.2002, p.26.

tants des villages alentours étaient descendus

deux tracteurs dans la zone d’Exploitation de la Mife
apres le départ des Mineurs a la tombée de la nui

Dans ce pays ou le chdmage touche plus de 40 %
population active, I'Exploitation illégale des Mines €|
une pratique courante, malgré le danger et des
en garde des autorités. Dans un Accident minier q
eu lieu en Sept. dans une mine souterrainBARRPO-
TOCJE a ZENICA -Centre-, cing mineurs ont été tud
lors d’'un Coup de Grisou survenu aprés la secous:
[5322] -Fév. 2015, p.47.

. “.. Un Accident de Mine tue 4 personnesL&FI-
GARO-13 Oct. 2015 ... Quatre Mineurs ont été tuég
deux autres blessés dans un Accident survenu d
nuit dans une Mine de charbon en BosaKANJ-,
a-t-on appris de source officielle ---. // Un porte-par(
de la Mine de Charbon a ajouté: ‘Il y avait 28 Miney
au total dans la Mine au moment de ['Accident et t
les survivants sont remontés a la Surface’. La Mine
KAKANJ est située a environ 50 km au N.SERAJE-
VO. En Sept. 2014, cinq Mineurs avaient été tués |
d'un coup de Grisou survenu aprés une secousse,
une Mine deRASPOTOCJE prés deZENICA -centre-.”
[5322] -Oct. 2015, p.52.

¢ En Chine ...

. “Douloureux passage de I'année du buffle a celle
tigre en Chine: 77 morts dans une Explosion qui a

coué une des 20 plus importantes Mines de Charp

du pays, au Liaoning, province du N.-E., annoncé

soir la radio d’Etat. // Cette catastrophe a eu lieu le|
Janv., mais les autorités en ont retardé I'anno
jusqu’a la fin des fétes du nouvel an lunaire, les 2§
29 Janv. --- . /I L’Explosion du Liaoning s’inscrit dar]
une longue série. En Déc. 1997, plus de 300 morts
été annoncés par les médias pékinois. Mais en

1996, leQuotidien des Ouvrierorgane des syndicat
officiels révélait une statistique morbide: en Chine, i
aurait 1 mort pour 100.000 t de Charbon extraited
La Production en 1997 étant de plus de 200 Mt, c’

donc quelque 12.000 Chinois qui auraient trouvé|

mort en un an ---. // L’Accident du 24 Janv s’est pr
duit en Mandchourie ---. LQuotidien des Ouvriers
sous le titreLe sang coule dans les Bassins houilier
fustigé I'absence de précautions élémentaires en m
re de Sécurité et le manque de moyens financiers {
renforcer les Galeries, améliorer la Ventilation, I'éclg
rage, les controles géologiques. Egalement stiggeti
la misérable indemnisation des victimes ---." [353] d
Sam. 31.01 & Dim. 01.02.1998.

. “23 Mineurs ont été tués lors de 2 Explosions de G
dans les petites Mines de Charbon privées de la
vince du Sichuan -sud-ouest-. 12 Mineurs ont été |
mercredi dans la Mine delAOGOU, pres de la ville
d’EMEISHAN. Le Directeur a été arrété et fait actuell
ment I'objet d’'une enquéte. 11 Mineurs ont par aille
trouvé la mort le méme jour dans la MineJewuoO,
prés deYIBING.” [21] du Dim. 12.03.2000, p.32.

. “Un Coup de Grisou a fait 150 morts et dispar
Mer. soir en Chine. C’est I'un des plus graves enre
trés depuis 10 ans, dans un secteur qui compte en
10.000 (!) victimes par an, tuées la plupart du ten
par manque de respect des régles de Sécurité
L’Explosion a dévasté la Mine d’Etat de Charbon
MUCHONGGOU, pres deSHUICHENG, dans la provin-
ce --- deGUIZHOU ---. // La Chine est le ler produg
teur et consommateur de Charbon dans le Mond
[21] du Vend. 29.09.2000, p.35.

V€G36 morts dans une Mine chinoise ... 36 person

fnt trouvé la mort et 8 autres sont toujours portées
eHgrues a la suite de I'importante Explosion de Gaz

(venue dans une Mine de Charbon du nord de la Chi
s

%s:s dans la Mine ont survécu a I'Explosion.” [21] d
un. 28.10.2002, p.18.
s. “Les Mineurs chinois victimes de la productivité
eoutrance ... La Catastrophe miniére qui a fait 1
morts, Mer. (20.10.2004), dans le centre de la Chi
témoigne de la volonté du pays de faire face a seg
oins d'Energie, au mépris de la Sécurité des tra
j rs. Premiere consommatrice et productrice mond|
€ Charbon, la Chine intensifie sa Production pour
jgnenter une croissance économique qui devrait aty
re 9 % cette année. L'Extraction a augmenté de 1
udepuis Janv. (2004), causant 2.796 Accidents et 4
dgwrts, apres le Coup de Grisou dans la Mine, préd
INMI, (avant-)hier.” [3607] du 22.10.2004.
brs“Coup de Griso@ en Chine: plus de 200 morts ... A
ldaneins 203 Mineurs ont été tués, 22 blessés et 13 al
restaient bloqués a la suite du Coup de Gf@@curve-
nu lundi dans une mine de Charbon dans la provi
du Liaoning -nord-est-, selon un nouveau bilan ann
d € par |Agence Chine nouvelld'Explosion, la plus
grave de ce genre de(puis) au moins 14 ans, est s|
Bfue a 242 metres de profondeur, dans la Minsule
, a FUXIN. Les opérations de secours con
uaient hier. Les Mines chinoises sont de loin les
eurtrieres du monde. Inondations, Explosions de

EX,
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nord-est de la Chine a été le théatre du Coup de

soub) le plus meurtrier du monde: 1.549 personnes
€ tuées dans une Mine en Mandchowtig21] du
Nler. 16.02.2005, p.28 .@ Sagit-il (?) seulement
d'un Coup de Grisou, ou bien d’un Coup de Gris
Ysuivi d'un Coup de Poussiéres; le nombre élevé de
't{mes tendrait a envisager cette seconde circonstan|
St ) Il ne s’agit pas d'un Coup de Grisou, mais d'un Co|
e Poussiéres, entrainé par une Berline de Charbon a la
P-ve, venue percuter un cable H.T., entrainant alors un arc

triqued) ... (©) En 1942, cette prov. de Chine était sous ad|

nistration japonaise, protectorat dénomifigndchoukouts)
tie<d) selon note de J.-P. LARREURov. 2014.

OUFAU sud de la Chine, 102 Mineurs sont bloqués
I-une inondation dans une Galerie. Une catastroph
plus dans un pays ou au moins 2.700 Forcats du
F%on sont déja morts au fond depuis Janv. dernier ...

o ow
(9]

— (D

a@n des Puits de la Houillere @&XING dans la pro-

proince de Guangdong. L'inondation s'est produite a

hédron 420 m sous terre dans une Galerie que les
cours tentaient de siphonner avec des Pompes a
-La Mine est située a 265 km BUE. de GUANGZHOU

rs--" [21] du Lun. 08.08.2005, p.09 ... De 102, le ch
fre est passé a 123; -voir, a Exploitation clandesting
cit. [21] du Mer. 10.08.2005, p.26.

isdne Mine de la Province de Shanxi -nord- a provo
irtmmort de 17 personnes lundi. L’Explosion a tué
pMineurs et 2 Secouristes, morts asphyxiés. Cette M
-r'était plus autorisée a Produire. Son propriétaire a
da fuite.” [21] du Jeu. 03.11.2005, p.22.

[ morts ... Le drame est survenu Dim. soir --- alors
€221 Mineurs se trouvaient au fond d’un Puits de

. “Plus d'espoir pour 68 Mineurs bloqueés ... La ChiTeégalement touchée par une grave pollution au ben3
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Mine de DONGFENG dans le Heilongjiang, provincd

dents dépasserait les 10.000/an. Nombre de ces Ac

uelque 140 personnes se trouvaient au Fond, au mb

Seulement 21 personnes sur un total de 65 ensevgy

Incendies y ont fait 6.000 morts en 2004. En 1942,

Mineurs --- ont été pris au piege dans I'apreés-midi dan

bs. “Coup de Grisou mortel ... Un Coup de Grisou dg

i

e---. L’Accident s’est produit dans une Mine du grand
deSroupe minier publit ONGMEI, située sur la commu-
s @e deQITAIHE, a 200 km a I'ouest de la frontiere avec
dla Russie. // L’Explosion pourrait étre due a un proble-
me de Ventilation ---. // La Catastrophe est survenue 3
eours seulement apres un autre Accident du méme
Lirgenre dans la province du Hebei -nord-, qui a co(ité la
uVvie a 18 Mineurs dont le décés a été confirmé hier. La

tant de disparus dans une Mine de Charbon de I'est dehine est le pays du monde qui enregistre le plus grand

bnnombre d’Accidents miniers. L'un des plus grands re-
monte au mois d’Ao(t quand 123 Mineurs avaient péri
olans une Houillere de la province du Guangdong -sud-.
1// Le pays compte environ 24.000 Mines de Charbon,
mais aucune statistique officielle n’est disponible sur le
bnpombre d’employés dans le secteur. Malgre les ferme-
es des Mines illégales ou de celles fonctionnant
ntavec des conditions de Sécurité insuffisantes, les Acci-
Dréent§ font officiellement environ 6.000 morts chaque
Lirdhnée. Des estimations indépendantes avancent le
hcBombre de 20.000 victimes par an ---. // Afin de répon-
re a la demande, le gouvernement a prévu de faire
Rasser la Production de Charbons de 2,1 milliards de t
en 2004 a 3,4 milliards en 5 ans.” [21] du Mar.
| ,29.11.2005, p.26.
d “Mineurs chinois: course contre la montre, mais aussi
?a mort, pour sauver 342 Mineurs bloqués par les eaux
.. Les Mineurs sont bloqués au Fond depuis I'inonda-
ion, Vend. soir de la HouillerslGOU, située dans la

=<
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tin:

fr@rovince du Henan -centre- ---. // Ce nouvel Accident
minier est arrivé au moment méme ou etait annonce un
|, nouveau Coup de Grisou qui a tué 16 Mineurs dans
[ une Houillere du sud-ouest. // De plus, il y a une sem.
1egxactgment, un autre Coup de Grisou a fait 169 morts
-8t 2 disparus dans la Houillere BONGFENG pres de
Fisa ville de QITAIHE -nord-est-. // Les autorités de la
Ulsrovince de Heilongjiang, ot a eu lieu 'Accident, ont
P€ordonné la fermeture d'ici la fin de I'année de 200
ines, petites et aux Conditions de Sécurité défaillan-
Utes, a moins gu’elles n'améliorent la situation ---. // Un
. haut responsable du gouvernement central a annoncé
a Sam. la fermeture de 4 milliers de Mines de petite
4&aille par an en moyenne durant les 3 ans & venir.” [21]
N&du Lun. 05.12.2005, p.12.
be~| o5 Accidents miniers se succédent en Chine. Aprés
[]ne trentaine de morts en début de sem., un Coup de
Brisou --- a fait 54 morts et 22 blessés hier dans le
nord de la Chine. 110 Mineurs ont été sortis sains et
’%ufs de la Min&llUGUANTUN- pres de la ville de

ai
al
Rli
pi
NGSHAN -a I'est dePEKIN- ---. Un responsable de
Sécurité a indiqué que le Puit®9nou le Coup de
risou s’est produit, était en construction ---. (Cette
Mine) Produit 150.000 t/an. // Les Catastrophes se suc-
U cedent au Fond ou la Rentabilité prime la Sécurité.
r&am. dernier un Coup de Grisou a tué 16 (Mineurs)
dans une Galerie du sud-ouest du pays, tandis que de-
'CBuis le méme jour, 42 Mineurs sont piegés par les eaux
PNdans la province du Henan. Le 27 Nov., il (y) a 10
jours, l'une des pires catastrophes survenues au Fond
N&rait fait 171 morts dans le nord-est du pays. les Mines
. chinoises sont réputées parmi les plus dangereuses du
I-monde. En 2004, les Catastrophes y avaient fait entre
1u.000 et 20.000 morts.” [21] du Jeu. 08.12.2005, p.29.
aZ+180 Mineurs chinois bloqués ... Les Sauveteurs s'ac-
ivaient hier pour atteindre quelque 180 Mineurs pris
iu piege depuis la veille par une Inondation de deux
ouilleres dans I'est de la Chine alors que leurs chan-
ces de survie s'amenuisaient d’heure en heure.” [21]
du Dim. 19.08.2007, p.21 PEKIN -AFP-- Les autori-
Ueés chinoises ont annoncé officiellement jeudi la mort
es 172 mineurs pris au piege d'une Houillére inondée
€dans l'est du pays il y a trois semaines, alors que cer-
dpét ins responsables estiment que I'Accident aurait peut-
e 'fre pu étre évite. // Les Mineurs ‘ne reviendront pas
iVivants’, a déclaré jeudi le gouvernement de la provin-
ce du Shandong dans un communiqué cité par I'agence
Chine nouvelle, 2 sem. exactement aprés avoir estimé
ue les Mineurs n'avaient ‘plus de chance de survie’,
algré les opérations de Secours qui se poursuivaient
fors. // Un total de 181 Mineurs -172 dans une Mine,
L dans une autre- avaient été pris au piege dans deux
ines envahies par des millions de m3 d'eau le 17 ao(t
prés la rupture d'une digue sur la riviere Wen. // De
fortes pluies s'étaient abattues sur cette région a 450
m de Pékin, gonflant brusquement la riviére. // Les
torités avaient dans un premier temps estimé que
\ccident était imprévisible et inévitable, mais ces der-
£ niers jours, un responsable local, cité par la presse chi-
|§O|se, a estimé qu'une partie des autorités locales et la
’ ‘direction des deux Mines étaient a blamer, I'Accident
ayant montré ‘d'importants problemes dans les syste-
NSnes de sécurité’. // Les familles des victimes ont souli-
u%né que la Mine avait été inondée de nombreuses fois
L epuis son ouverture en 1957, mais qu'a chaque fois la
INBirection, aidée de responsables locaux, avait réussi a
PriBasser sous silence les morts provoquées par ces inon-
dations. // La Chine est le pays du monde le plus mor-
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. “Un nouveau Coup de Grisou a fait au moins 134

Btel pour les Mines de Charbon. Plus de 4.000 Mineurs
uUgont morts I'an dernier selon les chiffres officiels, mais
lades source indépendantes affirment que le total réel est
_plus proche de 20.000, selon [4051] <&i#®&HOO> -
€/8ept. 2007, suite a information du Sce Doc de [21],

selon communiqué AFP - Jeudi 6 septembre.



. Nov. 2009... “Nouveau drame minier ... Une Expld
sion hier dans une Houillere du nord-est de la Chin
fait au moins 42 morts. Un bilan qui pourrait s'alour
---, Mine de Xinxing, dans la province du Heilon
jiang ---. // 528 Mineurs travaillaient dans cette Mi
selon I’Administration d'Etat de la sécurité du travai
-. Il Le Coup de Grisou s est produit a 400 m de
fondeur ---. // La Mine qui produit 1,45 Mt/an de Ch{
bon --- se présente sur son site internet comme la
miere entreprise miniére du nord-est de la Chine]
12éme des 100 plus grandess @inieres chinoises ¢
la 7éme par le volume de production. // Les Accidg
sont fréquents dans --- les Mines de charbon ou 3
Ouvriers ont péri I'an dernier, selon les statistiques|
ficielles, toutefois jugées largement sous-estimees

[21] du Dim. 22.11.2009., p.5.

. Bian 2013 dans les Mines ... Selon le Bureau c|
nois chargé de la Sécurité du travail, plus d’'un mill
1.049(chiffre en baisse de 26 % par rapport a I'année pr
dente} de travailleurs chinois sont morts des sui
d’Accidents dans une Mine de Charbon, mais pour
ONG, ce chiffre serait inférieur a la réalité ... En out]
selon IONG China Labour Bulletinle chiffre officiel
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- tes fois démontrée. // Un Incendie dans une Mine| de En Colombie ...

e gharbon de la province du Liaoning.-E.- a ainsi fait | _«colombie: 12 morts dans une Mine de Charbids -
Hirmercredi 26 morts et une cinquantaine de blessés. J(caro-31 Oct.2014 ... La perforation d'une poche

y- L'industrie miniére en Chine est trés colteuse en Yi€$ea ., a 700 m de proféhdeur dans la MIMRECHA,
e,humaines, les normes de Sécurité au travail étant Ofdcalité dAMAGA a 40 km d’eMEDELIN a pris au
--vent non respectées par des patrons recherchant u ge et noyé 12 personﬁes agées de 22 a 55 ans.”
rdit raplde_." [5322] -Nov. 2014, p.21. ) [5322] -Oct. 2014, p.44.

r-. ‘Une Mine de Charbon s'effondre en Chihg& FIGA- . “Colombie: Explosion d'une Mine, cing morts -(in)

Prao -25 Octz014 ... A URUMQUI, province du Xin-| [353] du 02.02015 ... Cing personnes ont été tuées

Nt autres ont pu sortir seuls.”

lgang N.-O. de la Chine-, un effondrement d'une Mine

de Charbon a tué 16 Mineurs, en a blessé 11 tandi
" [6322] Oct. 2014, p.43.

ar une Explosion dans une Mine de Charbon dans le
ntre de la Colombie, a annonCérlos lvan MAR-
QUEZ, directeur de l'unité nationale pour la gestion du

i
ché/enus en Juil. dernierREGANG, dans la province d

215Chine ... Des Accidents de Mine passés sous silenGisque de catastropheSNGRD-, ce jour. L'Accident,
Of1 E FIGARO-12 Déc.2014... L'an dernier, 1.049 salal dq selon les autorités & une grande accumulation de
~fiés chinois des Mines ont trouve la mort lors de §8%az Méthane, est survenu hier vers 22h30 heure locale
Accidents, selon des statistiques officielles souvent|ju-0h30GMT- dans la MineLAURELES, située 3AMA-
ni-gées incomplétes. Les trois Accidents sur lesquels l&sa dans la région dBOYACA, a environ 130 km. au
rresponsables incriminés auraient fait silence sont suft-E. deBOGOTA." [5322] -Juil./Aolt 2015, p.44.
) o ; ) 7 » ® Aux Etats-Unis ...
edeilongiiang-N E.- faisant huit morts, en Déc. 2013]a o, 3 Libraire (Chez le) Retour &COAL RUN la cit.
|leSONGYI, au Hénan -N-, faisait sept morts, et en Dgc 21 S 7 HEBDO du Dim. 28.11.2004. 0.5
€2009 ALUSHAN, au Hunan -centre-, faisait 24 mortb. [ “] upp. bOdu Dim. 26.12. P2

Selon le journal, une campagne de promotion de la[Sé-13 Mineurs piéges au Fond ... Une Explosion a sur-

ne tient compte que des Accidents, et non pas
‘millions de Mineurs qui ont contracté des pneumor
et d’autres maladies mortelles des poumons en

desirité dans les Houilleres aurait porté ses fruits ces
iemieres années: il y a 10 ans, les Accidents y fais:
trplus de 6.000 morts chaque année, contre un mi
vaillant dans les mines, in [5322] -Janv. 2014, p.B8lan dernier. Le plus grave de ces derniéres années,
d’aprés [5380] du 07.01.2014. lieu en 2005, quand une Explosion avait fait 214 m(
dans une Mine de Charbon BIAONING -N.-E-. La

. Accident meurtrier dans une Mine de Charbon-LE Chine consomme environ la moitié du Charbon prod
MONDE 3 juin 2014...Au moins 22 personnes ont &té ur la planéte.” [5322] -Déc. 2014, p.36.

tuées lors d'un Accident survenu mardi 3 juin dans png!r ‘a1 ‘ !
Mine de Charbon de/ANSHITAI prés deCHONG- | - ‘Accident meurtrier dans une Mine de Charbon
QING; les autorités locales ont présenté I'AccidgnShanxi -RFI - 22 avri2015 ... Alors que la Ching|
comme étant dii ‘au gaz' ... La sécurité n'étant pajs gPnsomme la moitié du Charbon produit sur la plan
priorité des Exploitants chinois de Mines de Charbpnun Accident mortel s'est a nouveau produit dans I
le gouvernement dREKIN a promis, en Fév. de cessprde ses Mines. De nombreux Ouvriers ont été piégeg
de fournir des licences d'Exploitation aux petifesn Inondation des Houilleres qui a éte fatale a
Mines ... Quelques chiffres désastreux: 2011, 1p78w0ins 16 d'entre eux. De nombreux Sauveteurs
tués; 2012, 1384, d’aprés [5322] -Juin 2014, p.41. toujours a pied d'ceuvre. Six cents Sauveteurs ter
. * Chine: 26 morts lors d'un Incendie dans une Mirle €ncore de pomper des milliers de deau qui se son
LE POINT -26 Nov. 2014 ... Un Incendie a fait 46 Nfiltrés dans la Mine dimanche soir et qui a pris
morts Mer. dans une Mine de Charbon dan.e. de | Pi€ge 247 Mineurs. La plupart ont pu sortir sains
la Chine, un Accident qui confirme encore une f h " ) h p N
lextréme dangerosité des Mines chinoises, ont rappof'e Prisonniers des flots qui ont inondé la Houillg
té les médias officiels. Le feu, qui s'est déclaré dand® JANGJIAWAN, une Mine située au cceur de I'E
une Mine de province du Liaoning, a aussi fait 50 blesPloitation miniére de Shanxi, ou le Charbon est eng
sés, a précisé I'agence de predsie Nouvellecitant | 0l Avec 900.000 t de Charbon produites chag
lentreprise d'état qui gére le siteFlaxIN COAL COR-| 2nnée, IEDATONG COAL MINE GROURit partie des
PORATION Parmi ces Mineurs victimes de bralures|e2cteurs économiques importants dans la région et
d'atteintes respiratoires, quatre étaient entre la vie pt # Secteur entaché par la corruption et la priorité ac
mort et une trentaine était gravement blessée. // SeIgffe 2ux impératifs du Rendement. Pourtant, cette
les premiéres investigations, de la Poussiére de Qhd€ntreprise a ferme toutes ses Mines pour y vérifier
bon s'est enflammée dans un Puits ébranlé par un onditions de Sécurité. En attendant, les Houille
séisme de magnitude 1,6. Les opérations de Secol noises restent parmi les plus dangereuses du m
sont achevées et I'activité de la Mine, employant 4.p6B1€Me Si le nombre des victimes est en baisse. L'a|
personnes, a été suspendue le temps de procéder iére, 931 ‘Gueules noires' ont trouve la mort,
controles de Sécurité, a indiq@hine nouvelle La | Crilire qui est resté en dessous de la barre des 1
Chine qui consomme' environ la moitié du ChardortiCtimes, un premiere.” [5322] -Avril 2015, p.39.
produit sur la planéte, a un secteur minier a la réppta-"Chine ... -(selonBFMTV du 12.082015 ... Un ---
tion entachée par les négligences en matiére de Sdcuficcident est survenu --- dans la nuit de mardi a ni
té, par la corruption ainsi que par la priorité accorgiéeredi, sur un Gisement de Charbon et Gaz dans la
aux impératifs de rendement. // L'année derniére, l¥ince du Guizhou -S.-O.-, ot une Explosion a tué
Chine a ainsi enregistré pas moins de 589 Accidgnfgrsonnes, selon les autorités provinciales de la Sé

[oN=3

rs
b6
a

jSaufs, mais 16 sont morts noyés et 5 autres restenf &

apris des Mineurs en Virginie Occ. hier ... 19 Tra-
engilleurs se trouvaient dans la MirBAGO, dans le
liggomté d’Upshur, au moment de I'Accident. 6 d’entre
a®yK ont réussi a s'extraire rapidement sans blessure,
rtéandis que les autres se trouvaient encore coincés dans

la Mine.” [21] du Mar. 03.01.2006, p.22 ... “... Tragi-
uilue méprise ... Les autorités locales avaient d’abord

annonceé --- qu'il y avait 12 survivants sur 13, une in-
dl{ormation fausse et cruellement démentie 3 heures plus

ard ---: il n’y a finalement qu'un seul Rescapé.” [21]
hilu Jeu. 05.01.2006, p.21.

{ine “Une Explosion hier dans une Mine de Charbon du

pkentucky, dans l'est des Etats-Unis, a fait cing morts.
aly Explosion d'origine encore indéterminée dans la
oMine DARBY N.| s'est produite alors qu'une Equipe de
teMtaintenance était au travail. // Cing Mineurs ont été
tués tandis qu'un Rescapé a été secouru. Une commis-
husion du Sénat a donné son feu vert la semaine derniere
ef un projet de loi renforcant la Sécurité dans les Mines,
ite & un Accident qui a fait 14 morts en juillet der-

ranier.” [21] du Dim. 21.05.2006, p.27.

- En France ... chronologiquement..

pre— Accident de la Mine dé&aLLe a Besseces (Gard),

Ufe 11.03.1861 une inondation des Galeries a la suite
d'une crue de la riviere voisine fit 105 morts ... Cet Ac-

lagRient, rappelle M. WIENIN est particuliérement célé-

Opre car il a été raconté pHector MALOT dansSans

Olfamille et montré plusieurs fois au cinéma ... Il y eut

leBien un enfant de 12 ar8oseph MARIUS) Rescapé

[€8pres avoir passé 14 jours dans une poche d'air a plus

bnde 40 meétres sous le niveau de la nappe d'inondation.

NE€ | e 05.07.1876il y a donc 120 ans jour pour jour,

% t lieu la premiére catastrophe miniére connue dans le
Bassin houiller. Il s’agissait d'une Explosion entre les
Etages 450 & 360 dans les Puits | & Il Id6OPITAL
(Moselley4, alors que plus de 150 Mineurs travaillaient

€lau Fond. Il y eut 41 morts et 44 blessés.” [21] du

Proend. 05.07.1996, p.2 ... “... Ces Puits étaient alors la

propriété de la ® Houillere de S-AVOLD et

LUIMHOPITAL , que présidaif. THIERS, qui avait été P

liés aux activités miniéres, qui ont fait 1.049 morts|od€ du travail. Selon Xinhua, 56 Mineurs sont sof
disparus, selon les chiffres du gouvernement. (elgains et saufs de cette Mine, cing ont été bless

lisde la République de 1871 & 1873 ---. L’hypothése
S @une Explosion de Grisou due & Dnl. fut d’abord

constituait toutefois une baisse, puisque le nombre
Accidents et le bilan étaient tous deux inférieurs de
% environ a ceux de 2012. ‘La Sdreté dans les Hou|

déis portés disparus. La Chine, qui consomme la nioretenue ---. 5 corps de Mineurs avaient été retrouvés
244€ du Charbon produit par la planéte, enregistre rdgUes uns prés des autres en Veine 5, et prés d’eux une
ligierement de graves Accidents dans ses Mines, un setampe de Mineur & Flamme nue, & Méche_apparente

réteur entaché par des négligences endémique:
LiaRtatiere de Sécurité, par la corruption, ainsi que p
llepgorité accordée aux impératifs de Rendement.
htddines chinoises, réputées étre les plus dangereusd
estiment cependant que le bilan global des victimegionde, ont tué 931 personnes I'an dernier, selo
chinoises est plus lourd qu'annoncé, de nombreux [drgouvernement.” [5322] -Juil./AoGt 2015, p.43.

mes étant passés sous silence pour éviter les fefmek’Incendie d’'une Mine de Charbon fait 21 morts.
tures. // La plupart des Accidents concernent de pelitas€ POINT— 21 Nov.2015 ... Un Incendie dans un
Mines, souvent mal Ventilées et mal sensibilisées b IBline de Charbon de la province du Heilongjiang d
prévention des situations dangereuses. Le plus grale nord-est de la Chine, a fait 21 morts samedi, a
de ces derniéres années a eu lieu en Fév. 2005, duagutté I'agence de presse officielle Chine nouvelle. U
une Explosion avait fait 214 morts dans une aytr@ersonne était toujours portée disparue apres cet In|
Mine de laFUXIN COAL dans le Liaoning. Parmi lef die, qui s'est déclaré tard Vend. (20 Nov.) soir dg

res continue progressivement a s'améliorer’, a assu
gouvernement central sur son site internet, en sal
les mesures prises par le Bureau national chargé
Sécurité du travail. Des organisations indépendal

plus récents, 22 Mineurs ont péri en Juin dans
Mine de Charbon de la municipalité GelONGQING
dans leS.-O, et 20 personnes ont été tuées en

nene Mine située aiXI et est Exploitée par I'entrepris|
étatiqueHEILONGJIANG LONGMAY MINING HOLDING

VIGROUR a indiqué Chine nouvelle. Les secours ont

lorsqu'une Mine de la province du Yunnan, égalenertrouvé les corps de 21 Mineurs mais étaient toujou

dans les.-0, a été soudainement inondée.” [5322
Nov. 2014, p.20.

. “Chine: 11 morts dans un nouvel Accident de Min
LE FIGARO-27 Nov.2014... Un Coup de Grisou a fai
Jeu. 11 morts dans &-O.de la Chine, a rapporté |
presse d'état, au lendemain d'un autre Acciden

-la recherche d'une personne disparue, selon le goy

nement local. 38 personnes se trouvaient sous f{
lorsque I'Incendie s'est produit, 16 ont réussi
s’échapper ---. // La Chine, (le) plus grand product:
mondial de Charbon, enregistre régulierement de

SBns protection, fortement endommagée. A quelques
I Igas, sur une Berline chargée, des allumettes ont été
efouvées. Elles ont probablement servi a I'allumage de
s j|dU_ampe et de la nappe de Grisou accumulé, que les

M@ineurs n'avaient pas décelée ---. // La petite commu-

ne frontaliere deLAUTERBACH --- comptait a elle
nseule 24 morts sur les 41 de la catastrophe et une ving-
e taine de blessés. // Ce fut donc une véritable hécatom-
nde pour ce village sarrois ---. Devant I'ampleur du
amlame, la commune de L. érigea quelques années plus
néard un monument a la mémoire des victimes. // Ce
cemonument existe encore, il est situé derriére I'église --
ns. Malheureusement, aucune indica ne rappelle
£ I'événement du coté lorrain, nilAHOPITAL, lieu de

I'’Accident, ni aCARLING ou se trouvait le Siege de la
feCie.” [21] éd. deFREYMING-MERLEBACHdu Vend.

s @5.07.1996, pl12.
ver= A propos d'une étude sur la Mine stéphanoise de
eI[A CHAZOTTE , on reléve: “Le24 Sept. 1881la POU-

ADRIERE DU MONTCEL explosait provoquant d'im-
PUportants dégats et particulierement la destruction du
I&€hevalement du puitSt-JOSEPH Fort heureusement

dees Accidents dans ses Mines, un secteur confrontéaicune victime n'était & déplorer. En remerciement un

Mine qui a tué 26 personnes./ Cette derniére cpt&les négligences en matiere de Sécurité, la corruptiak-voto fut placé dans I'église d# TALAUDIERE.”
strophe, dans la province du Guizhou, a frappé 19 [Miendémique permettant aux entreprises d'échapper|agx201] p.28.

neurs qui travaillaient dans les profondeurs de la
de CharborSONGLIN, a précisé I'agenc€hine nou-
velle Huit ont réussi a survivre a I'Explosion, et |
opérations de sauvetage se poursuivaient Jeu., a

dans un secteur dont I'extréme dangerosité a été

ingares controles. Les Accidents dans les Mines de Char-_

bon chinoises ont fa@31 morts 'année derniére (2014)

savait déclarer en mars un haut responsable charge ey
réggcurité. En juillet, six hommes ont été secourus d'Yingin
sé l'agence de presse. Une enquéte a été ouvefteMine de Charbon inondée dans le Heilongjiang apr
Avec l'arrivée de I'hiver, les Mines chinoises tourneénfVoir passé une semaine sous terre a la suite d'un AC
a plein régime, ce qui multiplie le risque d'Accidgntdent ayant fait au moins quatre morts, selon les méi

apfficiels.” [5322] -Nov. 2015, p.59.

“Les grandes Catastrophes miniéres, du type de

e deCourritres, dans le Pas-de-Calais 1906 qui

05 morts (non, 1.099 !), rythment I'histoire de la

.NMine européenne. Mais I'Accident minier qui fait le

e@lus de victimes n'est pas I'Accident exceptionnel,
est I'’Accident quotidien. Malgré I'effort obstiné des

3Rgénieurs des Mines pour améliorer la Sécurité, pour

cell
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10.000 Ouvriers souterrains en France, on compte
core 3.056 accidents et 13 tuésien3” [2531] p.16.
Purrs Vuitemin  dePTE-RosseLLe  (57540) -
15.03.190®@) ... “La Mine porte le deuil ... Imprévisiblg
et incompréhensible, le terrible Coup de Grisou --- f3
che 83 Mineurs au PuitgUILLEMIN ---. La Lorraine
du Charbon en plein développement, est assomméd
la plus grande catastrophe de son histoire.” [2579]
-Sam. 02.10.1999, ¥XII ...— Le Vend.15.03.1907
au PuitsVUILLEMIN , 83 morts dans un Coup de Gr|
sou10.

— “Au cours de I'annéa912--- deux Accidents col-
lectifs graves. L'un s’est produit a la Mine id& CLA-
RENCE -Pas-de-Calais- 18 Nov; on a déploré 79
morts. L'autre eu lieu |23 Nov.a (30520)S-MARTIN
(de Valgalgues, presal'ES) -Gard- ou I'on dénombrg
24 victimes. // En Lorraine, I'Accident le plus meu
trier qu’ait connu le Bassin houiller est celui @&
Mars 1907, au PuitsVUILLEMIN & PeROSSELLE Un
Coup de Grisou a tué 84 Mineurs. D'autres Accide
se sont produits au cours du 20éme s.; le dernier
du 25 Fév. 1985au PuitsSIMON a FORBACH, entrai-
nant la mort de 22 personnes. // Mais la Catastro
miniére qui restera comme la plus meurtriere dans
annales des Mines de Charbon en France eut ligu |
Mars 1906 & COURRIERES-Pas-de-Calais-. Un Cou
de Grisou avec Explosion de Poussiéres de Charb
fait 1.099 victimes. // On ne peut évoquer ces c
strophes sans rappeler le terrible accidentideKEI-
KO (non HONKEIKO) en Mandchourig1942) qui, a
provoqué la disparition de 1.549 Mineurs.” [21] d
Sam. 04.12.2004, p.42.

— Le Vend.03.01.1919 a Se-Fontaine de S-Avolp
(57500) une Explosion de Grisou colte la vie a 36 M
neursto.

— Le Jeu.26.03.1925 a Reumaux de (FREYMING -
)JMEerLEBACH (57800) la chute d'une Cage fait 5.
mortg10,

— Le Lun. 16.09.1929 au PuitsS-CharLes de Pte.
RosseLLE (5754Q 23 tués dans une Explosith

— “Pour la période de 13 anné&826/38 dans les
Mines de Charbon, voici laovenne annueLLE des vic-
times (I.C. = incapacités permanentes):

Morts I.C.
Travaux du Fond 183 2.510
Travaux du Jour.......... 368
Pour 'annéel946 on reléve:
Travaux du Fond 246 3.935
Travaux du JOUr..........ccceueenee. 44 866

Les dangers les plus redoutables sont les Ebo
ments, le Grisou, les Dégagements d’Acide carbd
que, I'Incendie ---." [2771] -1951, p.100.

Le Sam. 10.01.1948 Purrs VuiLemin dePte
RosseLLE (57540 23 morts dans un Coup de Gri§éu
— Sre FonTane -29.05.1959... “Le Vend. 29 Mai
1959, 26 Mineurs trouvaient la mort dans un Coup

Le Savoir ... FER -13 - 5éme éd.

er-." [5322] -Nov. 2015, p.36.
— FosseS-AmE deLIEVIN (62800) -27.12.1974..
-Voir: Marcophilie /+» Mines de Charbon</LIEVIN.
. La catastrophe, survenue a 6.05 h a la reprise du
Uvail apres 5 jours de repos, était un Coup de Poug
initié par une flambée de Grisou; elle fit 42 morts €|
AREssésrappellel.-P. LARREURDéc. 2014.
' . Le 27 Déc. 1974 & 06.30 h, un Coup de Grisou d|
la Fosse 8 dite ‘deS-AME’, & 700 m de fond, caus
- la mort de 42 Mineurs et en blesse 5 autres. Ce dr
laisse 140 orphelins. C’est la plus grande tragédie
connait le Bassin Houiller du Nord-Pas-de-Calais

[409] du 27.12.2014, d'aprés [2964] <gaillette.
lievin_1974.php> -Janv. 2015.
— Coup pbe Grisou b LOURCHES (59156) -1952.. “Il
-y a 62 ans, jour pour jour, la Mine emportait 9 homnj
-LA VOIX DU NORD 12 ao(t 2014 ... C'était le 12 aol
1952. Un mardi, avant une heure du matin, 159
MPeurs avaient pris leur Poste de nuit a la Fo
ad& HNEIDER ---. Soudain, une déflagration, une boy
de feu: le Grisou. La catastrophe --- fera neuf mort:
Phshze blessés ..., 48 heures avant les congés palyés
leseme catastrophe(Cette) Fosse, classée commre
P souteuse et poussiéreyusiest paparmi les plus dan-
gereusegstiment les autorités de I'époque. Deux cg
Ns@tophes s'y étaient déja produites en 1910 et 191
tederniére avait elle aussi fait 9 morts ---LOURCHES
a compté jusqu'a 7 Puits de Min&CHNEIDER -ou
Se-BARBE-, ouverte en 1835 rue Blanqui, fut la der!
Ure Fosse en activité. 670 ouvriers -pour les 3 Post
travaillent en 1952. En Sept. 1955, une inondatior]
condamna définitivement ---.” [5322] -Juil.-Aodt 201.
i-p.21/22.
— Le Jeu.30.09.1976 Puits VouTers dgFREYMING -
)JMEerLEBACH (57800) 16 morts suite & un Feu et u
Explosiorilo.
— “22 morts auPuits Simon -25.02.1985... Il est exac-
tement 7.21 h du matin quand les léres Equipeq

nent leur Poste au fond du PuSgvON -1.050 (m).
Alors que les Mineurs commencent & travailler sur
Chantier en pente montante destiné a délimiter un

Aucun appareil de mesure n'a détecté 'énorme po|
de Griso(®) qui dans son Explosion tue instantaném
tous les Ouvriers situés a proximité du Chantier.
Coup de Poussiére qui la suit oblige les Rescapq
évacuer complétement la Mine ---. // 22 corps ont
emontés, meconnaissables pour certains. Et 103

ﬂiésés doivent étre hospitalisés tandis que plus de 30(

puis COURRIERESen 1906 avec 1.099 victimes, ih

5

Gueules noires a la sortie des Cages d’Ascenseur gren

Souténement. Tous les Mineurs savent cela: les Cin-
tres ainsi déposés doivent étre parfaitement alignés au
risque de constituer une indiscutable source d'Acci-
yrdent. // Ce jour IaT.R. et ses collegues s’emploient
siBfécisément a replacer 'un des Cadres dans I'axe. Aux
ghanettes, le Chef d’Equipe actionne le bras de Havage
de la puissante machine, de fagon a pousser le Cintre
b récalcitrant. Le Roc miner n’a vraiment pas été congu
§ ur cela, mais enfin, la technique est connue et répan-
due ---. Il est un peu plus de 14 h lorsque survient l'ir-
PM&narable. Ecrasé entre la téte de Havage et le dernier
?l@adre, le malheureuf.R.) succombe quelques heures
Cplus tard & I'hopital ---.” [21] du Vend. 24.09.1999.
\y— Le Jeu.21.06.2001 a Reumaux de (FREYMING -
)MerLeBacH (57800) un Coup de Charge provoque un
mini-séisme dans le Bassin houiller. L’événement tue
un mineur et en blesse huit auties

?§ Au Kazakhstan ...

i- ‘Accident dans une mine AlkceLorMiTTAL au Ka-
sgakhstan ... Au moins quatre Mineurs sont morts
leVend. dans I'Explosion d'une Mine de Charbon de la
degion deKARAGANDA, au centre du Kazakhstan, ex-
//ploitée par le Géant sidérurgiqerceLorMiTTAL, @
indiqué le département régional des Situations d'urgen-
ce. // Interrogé sur le bilan de quatre morts avancé par
tde syndicat des mineurdsorgaoy le porte-parole du
- gigpartement AndreERMAKOV a répondu: ‘ces don-
nees sont vraies, mais la situation évolue encore, en
permanence’. Trois autres Mineurs ont été blessés et

neiE_loo autres ont pu remonter a la Surface indemnes, a

_ajouté le responsable, précisant qu'au moment de I'Ex-
|glosion 195 Mineurs se trouvaient dans la Mine de

1 CharbonABAI. // Cette Mine se trouve non loin de la
ville de CHAKHTINSK, dans la région de KARAGAN-
DA, ou 41 Mineurs étaient morts en Sept. 2006 dans

eune Explosion dans une autre Mine Exploitée par le
groupeArceLorRMiTTAL, qui détient un Complexe si-
dérurgique aTEMIRTAU, dans cette méme région’,

‘apres [3539] <7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/

tail/129924/2008/01/11>

En Norvege...

un "MINE MEURTRIERE EN NORVEGE ... 23 Mineurs russes

o&t ukrainiens ont péri dans une Explosion qui s’est pro-

=

veau Front de Taille, une terrible tragédie survigntduite hier (18.09) BARENTSBURG-—-. |l y a 34 sur-

Fhévants a indiqué la préfecture du Svallfard-. L’Ex-

hnplosion tres violente 'pourrait étre un Coup de Grisou’,
Lent indiqué les autorités norvégiennes. Il s’agit de la
spius importante catastrophe miniére en Norvege de-
kteuis un demi-siecle. En 1962, une Explosion avait
legausé la mort de 21 Mineurs, provoquant une crise
dpuvernementale.” [21] du Vend. 19.09.1997, p.40.

tres sont traumatisés et |égérement intoxiqués --
Apres plusieurs années d'instruction et d’experti
lesH.B.L. sont déclarées civilement responsables, p|
n'avoir pas respecté les consignes de Sécurité en

re d’Aération (Aérage), évidlemment nécessaire su

deront de Taille. Un soulagement pour les famill

Grisou au Puits de “SFONTAINE, a MERLEBACH

(non, $AVOLD). 50 ans aprés, une cérémonie adraouiller.” [2579] 19, du Sam. 27.11.1999 XMI/XVII

lieu, aujourd’hui, &'HOPITAL ... Ce jour la le dram
est survenu sur le Chantier de la Veine ‘D’ a 08.5

dans la journée du 29 Mai n'ont pas survécu a |

graves brdlures ---. Ces morts ont laissé --- 20 veuveBOxyde de Carbone, et la peur qui I'a longtemps hgbi
et 40 orphelins ---. // Aujourd’hui, 6 Rescapés de 1959, mais il est redescendu 3 sem. plus tard-, in [21] d{f
sont toujours parmi nous -René SACHS qui préside | Jeu. 24.02.2005, p.1 & 18 ... “Le PUStBION, souve-

'amicale des Rescapés de-SONTAINE --- vient de

publier une enquéte compléte sur la catastrophe infityient encore de ses 22 Mineurs morts dans la Chtd

Iée L’Enigme d’un Coup de Grisoted. Nord Avril ---
" [21] du Vend. 29.05.2009, p.6 ...Se-Fontane de
S-AvoLp (57500) 26 morts dans un Coup de Pouss
re10,

— Puits pe La Trongue de CARMAUX (81400) -
24.11.1965... “Bassin du Tarn: 1965-2015: 50 an
apres les Carmausins ont rendu hommage aux 12
mes de I'Accident d&A TRONQUIE, la plus grande
catastrophe du Bassin minier tarnais au 20emefs..
TARN LIBRE- 30 nov. 2015- ... 50 ans apreés, la villg
rendu hommage aux victimes au cours d'une céré
nie, (le) Sam. 28 Nov. --- (devant) la Stéle du Miney
--. Il Ce Mer. 24 Nov. 1965, il est un peu plus de §
du matin quand retentit une Explosion a plus de 20
de Fond au Puits deA TRONQUIE, aux limites de
CARMAUX et duGARRIE (non, LE GARRIC 81450).
Une double Explosion en fait. Une Equipe travaillait
a ‘la Taille des Centaures’ depuis trois jours. A I'hey

mais une douleur de plus dans [I'histoire du Ba:

... “Catastrophe au Pui&MON - 22 morts, 103 bles:

! at és ---, une Explosion dans une Veine en préparatign
Le bilan --- est effroyable ---: 21 grands brdlés et 12 || y a d’abord un Coup de Grisou, suivi d'un Colip
blessés legers. 14 M|neur§ ont péri instantanémenf @& Poussiéres ... -Un anc. Porion Chef de Quartie §$
Fond de la Mine. 12 blessés bien que remontés au jogbuvient et raconte sa perte de connaissance, pui

letour a la vie aprés avoir subi un taux de 18

nir intact ... 25 ans apres, le Bassin houiller s e

strophe du PuitSIMON. C’était le 25 Fév. 1985. Ld
_plus jeune avait 19 ans et le plus ancien 53 ans. A
€{eur Chef d'équipe, ils travaillaient a I'Etage 1.050 4§

fectés a des Travaux préparatoires a I'Extraction ¢

sapres la derniére grande Catastrophe mini€FOR-
icBACH 57600... Drame du PuitSIMON: une Maquette
(-voir, a ce mot, la cit. sous la méme réf.) sort
_ I'oubli ---. // Depuis quelques semaines, médias, su
avants, familles endeuillées, syndicats de mineurs sq
Indlongent dans les archives a 'occasion de ce fun
[ anniversaire ---. (L'art. du jour rappelle les circonst
tges de I'accident et les évenements qui ont suivi).” [
rdu Mer. 11.02.2015, p.8. Au PuitsSmon aForsacH
(57600) 22 tués et 103 blessés. // (Ce jourREPUBLI-
CAIN LORRAINédite une page -p.8Spéciale Puits
IaSIMON avec annonce a la Urig) ... “30 ans apres, |
redouleur demeure ... Moment d'intense émotion,

de I'Explosion, six hommes arrivaient dans le Chg
tier. Six y étaient déja. Les 12 sont morts sur le cou
-. Il Les travaux de secours furent rendus difficiles

la présence d’'Oxyde de Carbone et d’Eboulem

multiples, plusieurs Tailles étant en feu, I'hypothé]
du Coup de Grisou -un Gaz inodore qui au-dela de

de concentration dans l'aiexplose a la moindre flam
me- suivi d'un Coup de Poussier -les Poussiéeres|
Charbon accumulées dans la Galerie, devenues df
ritables Explosifs, explosent a leur tour, amplifiant
déflagration- est devenue évidente. Et dire que

nmatin, devant le monument érigé en mémoire de
victimes de la catastrophe du Pu88VON, & FOR-
aBACH. 30 ans apres le drame, la blessure reste pro

ntde chez les anc. Mineurs.” [21] du Jeu. 26.02.2015,
& 9.

%-“Accident mortel a&LA HOUVE ... Le 19 Mars 1997
600 m sous terre au Fond du PuitsLdeHOUVE, a
AEREUTZWALD, I'Equipe du midi vient de prendre so|
\g&rvice. Le Roc miner, un engin sur chenilles de
laachéve I'opération de Tragage entamée par I'Eq.
legnte. // Il s'agit de Creuser la Galerie, mais aussi

Mines deCARMAUX étaient réputées peu grisouteuslesbonsonder ses Parois en y installant des Couronne]

© LE SAVOIR ... FER Glossalire dit HiF. Sime piition - J. C.

. #En Pologne...

S, “28 blessés et un disparu dans un Accident de Mine
Wie Charbon en PologneéE MONDE -7 Oct. 2014 ...
ali$he Explosion de méthane dans la MineMieSLO-
WVICE-WESOLA en Silésie du sud, par 668 m de pro-
Sfondeur, a fait 28 blessés par brdlures jusqu'a 80 % et
1N disparu.” [5322] -Oct. 2014, p.38.

* En République Tcheque...

. “Plusieurs morts dans une Mine tcheque -(in) [353]
du 07.08.2015- ... Trois Mineurs ont été tués et deux
lessés dans une Explosion de Méthane, survenue peu
%\(fnt minuit hier dans une Mine de Charbon tchéque,
ofNt indiqué aujourd'hui les secouristes et la compagnie
miniere OKD. Les Mineurs tués étaient agés respecti-
ment de 32, 38 et 39 ans selon les médias tchéques -
--. Il Une enquéte était en cours vendredi pour détermi-
1er la cause de cette Explosion survenue dans la Mine
le DARKOV, située prés de la ville deARVINA a
quelgue 300 km dePRAGUE” [5322] -Juil./Aolt
@015, p.34.

f-* En Roumanie...

ar-“Du travail mal récompensé... Un Coup de Grisou a

bonniére.” [21] du Vend. 26.02.2010, p.7 ... “30 ahgué 7 Mineurs Sam. dans la Mine@AdINA, en Rouma-

nie. L'un d’'entre eux avait gagné au loto pres de 2

milliards de lei, soit 55.00€ . Danut PUSCAU Artifi-
decier de 39 ans milliardaire en lei anc., n’a jamais voulu
fvirenoncer a son travail et voulait continuer jusqu’'a sa

reetraite malgré sa paye de 3@0par mois.” [21] du

pshar. 17.01.2006, p.30.

N+ En Russie...

1 oct. 2003 nouveau drame en Russie. 5 Mineurs
sont morts et 5 ont été grievement blessés a la suite
d'une violente Explosion de Méthane qui s’est produi-
te hier matin dans la région @RIMORIE, dans I'Ex-

- tréme-Orient russe ---. // Les Accidents sont fréquents

I€Hans les Mines de Charbon russes, ou sont réguliere-

2dent dénoncées de graves carences de Sécurité et les
retards dans le versement des salaires. Selon le syndi-

OBat indépendant du secteur, 68 Mineurs ont été tués

p.dans I'exercice de leur profession en 2002 et 98 sont

morts en 2001.” [21] du Jeu. 30.10.2003, p.26.

. Avril 2004 ... “Coup de Grisou: 45 morts ... Le bilan

du Coup de Grisou de Sam. dans une Mine de la ré-

gion Houillére du Kouzbass, en Sibérie, s’est alourdi a

545 morts hier. Les sauveteurs avaient peu d’espoir de

Ohtetrouver les 2 derniers disparus. 53 hommes tra-

dgaillaient dans la Ming@AiJINA lors de I'Explosion. 6

t été secourus.” [21] du Mar. 13.04.2004, p.32.




. Oct. 2004 ... “Catastrophe miniére en Sibérie ..

Mineurs ont été tués et 23 autres blessés, hier m|

par une Explosion de Méthane survenue dans

Mine de la région deKEMEROVO en Sibérie. Le
drame est survenu dans la Mineld8TVIAINAIA au

moment ot 103 Mineurs se trouvaient sous terre.”

du Vend. 29.10.2004, p.28.

. Mars 2007 ... “Sibérie: au moins 61 mineurs tués
un Coup de Grisou
trouvé la mort dans les mémes conditions... (Cela

lieu) dans une Mine de charbon de la région sibérig

de Kemerovo, en Sibérie occidentale, ou une douz
d'équipes de secouristes secouristes travaillent d'
che-pied ---. Prés de huit heures apres une ‘Explo
de Méthane’ a l'intérieur de cette Mine 8i©®VO-
KOUZNETSK ---: ‘61 personnes ont été tuées, 88
été sauvées’ ---. Selon I'administration locale, ainsi

selon I'entreprise loujkouzbassougol qui Exploitdadd
Mine, 183 personnes se trouvaient dans la Mine]

moment de I'Explosion. Trente-quatre mineurs, m
ou vivants, sont donc encore dans la Mine. Selo
gouverneur de la régiomman TOULEIEV, I'Accident
a pu étre provoqué par un ‘Eboulement’ de Charl

qui a entrainé un Effondrement d'une des Galeries
le Méthane s'est ensuite concentré dans certaines|

ties de la Mine, prét a Exploser ---. L'administration
la région --- a expliqué que I'Incident (!) s’était prod

‘dans une des nouvelles Mines qui est entrée en|E
ploitation en Oct. 2002 et qui est dotée d’équipemd

modernes’.” [21] du Mar. 20.03.2007, p.31 ... “Co

de grisou a Kereovo (hier c’était Kemerovo !): ay
moins 106 morts ---. C'est I'Accident minier le plps

meurtrier depuis la chute d&/R.S.S. Quatre Mineurs
manquent a I'appel. Selon Moscou, 93 personnes|

été sauvées, sur les 203 présentes au Fond au mgmg| P
de I'Explosion, survenue lors d'Essais d’Equipemer]

- [21] du Mer. 21.03.2007, p.38.

. Mai 2007 ... “38 Mineurs tués en Sibérie, a la syite,

d’un Coup de Grisou, hier ---. L’Accident est surve|

2 mois apres un Accident similaire dans le méme H

sin minier, marqué par la mort de 110 Mineurs
L’Explosion du Méthane est survenue a 03.40 h d
la Mine delOUBILEINAIA pres de la ville d&NOVO-
KOUZNETSK, en Sibérie Occidentale. La propriétai
la S¢ I0UJKOUZBASSOUGOL, avait déja été trles criti
quée en mars, apres le Coup de Grisou survenu d

... En 1997, 67 Mineurs avali

Le Savoir ... FER -14 - 5éme éd.

1P.45.
tin En Ukraine ...
une2000 ... “L’'Ukraine est endeuillée par un terribl

p1g

plosion de Méthane est survenue en début d’apres-
padans la Mine dBARAKOV -ville de SOUKHODOLSK
enprés deLOUGANSK-, ou 277 Mineurs travaillaient ---
h dliLa derniére tragédie de cette ampleur remonte a
NnNE999 quand 49 Mineurs avaient péri dans une Ex
hirmon de Méthane dans la région DONETZ -est-. En

sioAiccident similaire dans une autre Mine de la région
DONETZ ---. // Les Conditions de travail y sont extri

alements de Galeries souterraines ou a des pannes

1882 Mineurssont morts au Fond des Puits et 358
1998.L'Ukraine compte quelque 600.000 Mineurs
0R10 Mines principalement concentrées dans le ri
- Bassin houiller d®OONBASS -E.-. En 1998, I'Ukraine

ditelz.os.zoo
He Poussiére de Charbon qui aurait pris feu au co
N§'une flamme ou d'une étincelle. / Le ministre
U'PI'Energie - a aussi affirmé que le manque de pro
sionnalisme de certains employés de la Mine pou
étre a l'origine de I'Explosion ---." [21] du Lun
13.03.2000, p.16.

% 01..."“Coup pE Grisou EN UKRAINE ... 9 Mineurs ont
€te tués et 15 blessés hier lors d’'une Explosion dal
région deDONETSK, a I'est de I'Ukraine. 59 Mineurd
travaillaient a pres de 800 m de profondeur. En M|
000, 80 Gueules noires avaient péri presLOe-
NUGANSK.” [21] du Lun. 22.01.2001, p.11.
as “12 Mineurs ukrainiens ont été tués Sam. et un a
&St toujours porté disparu a la suite d'Accidents d
plusieurs Mines de I'est du pays. UBepLosion DE
Mertrane -Coup de Grisou a couté la vie & 9 Gueu
"noires dans la Mine de/ROV, prés deDONETSK, ou

o
]

ts

e

arrAvr. 1998, 63 Mineurs avaient aussi été tués dang

nimement dangereuses pour des salaires dépassant
nument I'équivalent de 650 frs/mois. // Outre les Coy
de Grisou, les Accidents sont souvent liés a des Elt

rtsenseurs ou de Ventilateurs. // L'année passée (19 Q)n

i autre Mineur est toujours porté disparu et préstm‘é

Mine OULIANOVSKAIA qu’elle possede égalemertt.
Selon I'enquéte, le Détecteur de Gaz y avait été tryq
de fagon a sous-estimer la quantité de Méthane prds

DUGANSK.” [21] du Lun. 07.05.2001, p.12.

te dans les Galeries. Les Mineurs russes payés au [RenCoup be Grisou MEURTRIER EN UkraINE ... 36 Gueules

dement, ont recours & ces pratiques afin de réduir¢ |8gires ont été tuées et 22 autres blesseées hier -dgns

déclenchements d’alarmes qui les obligent & remoptéfine de ZASIADKO a DONETSK, cceur du Bassin

a la Surface---." [21] du Vend. 25.05.2007, p.31.
. Sibérie

ont fait 36 morts -dont 26 étaient toujours portés di

... Trois coups de Grisou survenus de ui%
jeudi dans une Mine du Grand Nord de la Russie] il

houiller du Donbass dans l'est du pays- ---. En M
000, 80 Mineurs avaient trouvé la mort L&U-

2atastrophique de I'Industrie houillére —. ‘Un Ince

Pdﬁe s’est déclaré dans la zone d'Ebgibn rendant leg

rus hier- et 11 blessés parmi les 71 vivants remontgs &

la surface ... Cet Accident s’est produit & une prof
deur de 748 m. sur le site d’Exploitation SEVER-

NAIA dans la république des Komis a plus de 100
au N. du cercle polaire. Il est le plus meurtrier dan
pays depuis 2010. Trois jours de deuil ont été décr]
dans la région hier, d’apres [21] du Lun. 29.02.20|
p.4.

¢ En Turquie ...

. L’Accident le plus grave est survenu £892 quand
263 Mineurs ont été tués dans une Explosion de

dans la mine dEONGULDAK (N), le plus grand Bas
sin minier de Charbon de Turquie, d'aprés [40
<liberation.fr/monde/2014/05/14/explosion-dans-un

mine-turque-plus-de-200-morts_1016871> -Mai 207

. Accident minier deSOMA -a I'O. du pays, prés de |
mer Egée-, le mardi3 mai 2014a 15.10 h ... Selo

les premiers témoignages, I'explosion a apparemn|

été provoquée par un transformateur électrique, et

duit un effondrement bloquant une partie des Ming

dans les Galeries ... La Turquie a décrété un deuil

hnopérations de secours encore plus difficiles’ ---. //
Mai 1999, un Accident avait déja fait 50 morts --
k21l du Lun. 20.08.2001, p.1 & 9.
e “FermETURE DE 20MiNEs ... Dans le cadre de la re
ktdgicturation de son Industrie charbonniére, le gouy
lLenement ukrainien fermera 20 Mines non rentables cf
année, essentiellement dans la régioDANETSK -7-
et deLUGANSK -10-. Ces fermetures entrent dans
cadre du programme d’arrét de toutes les Exploitati
charbonniéres non rentables du pays ---." [212358
a3,il. /Aot 2001, p.16.
1}, 2002... “Coup pe Grisou ... 6 Mineurs ont été tué
,_]dans un Coup de Grisou survenu dans I'est de I'Uk|
4 ne, dans la MinéOUVILEINA & PERCHOTRAVENSK
'située dans le Bassin minier BBIEPROPETROVSK'
R [21] du Lun. 22.07.2002, p.12.

. “... Hier 20Mneurs ont péri au fond d’un PuitsBo-
'eETSK, dans I'Est de I'Ukraine ---. Cette nouvelle ¢
f llsstrophe dans une Mine est la 3éme d'une série 1
Ur'jui a colté la vie a 61 Mineurs ukrainiens en moj

-
€

>

GANSKG ---. // Ce nouveau drame souligne la situatipn
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grave ---.” [21] du Mar. 20.11.2007, p.29.
. 2008... “37 personnes ont été portées disparues et au
e moins 5 blessés dans une Explosion hier ---. (Celle-ci)

Coup de Grisou Hier 80 Mineurs ont péri & 700 m de S'est produite & 1.000 m de profondeur dans la Mine
rofondeur ... Il s’agit de la pire Catastrophe minig
epuis I'indépendance de I'Ukraine en 1991. // L'H

rekarl MARX de la ville dENAKIEVO, a une soixantaine
x-de km a I'est d®ONETSK Fondée en 1958, cette Ex-
higloitation est une des plus vieilles Mines ukrainien-
nes.” [21] du Lun. 09.06.2008, p.19.
. Avr. 2014 ... 7 Mineurs ont été tués ce matin dans une
&ixplosion accidentelle dans une Mine de la région de
I(BONETSK, -E- du pays;506.20 h & une profondeur de
1.300 m; 52 Mineurs étaient dans la Galerie, in [5322]
wAvr. 2014, p.30, d'apres [353] du 11.04.2014.
dy Explosion accidentelled 300 m de profondeur, dans
t-une Mine, 9 disparus -Euronews- 12 juin 2014 ... Ce
I¥figme s'est passé KIROVSKE, a 60 km. deDO-
PNETSK, une region actuellement en proie a une insur-
Okection armeée, d'aprés [5322] -Juin 2014, p.29.
85015 ... “Un Coup de Grisous'est produit hier dans
e Mine de Donetsk: les corps de 17 Mineurs avaient
Crkté retrouvés hier,une vingtaine d’autres manquant a
€l'appel ... Dans la matinée, un haut responsable de
theadministration de la République populaire autopro-
clamée deDONETSK avait précisé que 198 des 230

[)=%

ParProduit plus de 75 Mt de Charbon.” [21] du Dif.personnes présentes dans la Mine au moment du Coup
0, p.32.. “Selon les autorités, I'Explosior]
aurait été provoquée par ‘une concentration trop éle

de Grisou avaient été évacuées, dont un mort. // En
védov. et Déc. 2007, une série d’Explosions avaient déja
tafetit 106 morts dans cette méme Mine, I'une des plus
eimportantes d’Ukraine. Malgré la guerre, elle emploie
stoujours 10.000 personnes. Les violations répétées des
aregles de sécurité Z2ASSIADKO sont, par ailleurs, dé-
noncées par des Mineurs du Donbass.” [21] du Jeu.
05.03.2015, p.5 ... “Au moins 32 Mineurs ont péri
Mer. lors d’'un Coup de Grisou dans une Mine du Do-
s netsk dans I'E. rebelle prorusse de I'Ukraine, selon un
nouveau bilan publié hier p&IEV et les autorités sé-
larparatistes.” [21] du Vend. 06.03.2015, p.5 ... “Ukraine:
plus de trente Mineurs tués par un Coup de Grisou a
DONETSK -LE MONDE - 4 mars 2015-. Plusieurs di-
tré@ines de Mineurs sont morts, tués par un Coup de Gri-
Lngou dans une Mine de CharboD@NETSK, dans I'état
Séparatiste de I'Ukraine, Mer. 4 mars. ‘Les corps de 32
edMineurs ont été retrouvés’, et un autre est toujours
porté disparu, a précisé jeudi le ‘ministére séparatiste
es situations d'urgence’ dans un communiqué. Le pré-
~cedent bilan publié mercredi soir faisait état de 17

mort. 3 autres se sont mortellement blessés en maniptf
ant des Outils dans les régions DONETSK & de

morts et 16 disparus ---. // La Mine @&SYADKO,
qui compte 10.000 employés, a été ces dernieres an-
nées le théatre de plusieurs Accidents mortels. Une
série d'Explosions en Nov.-Déc. 2007 y avaient fait
morts. Cinquante-cing Gueules noires avaient été
également tuées par un Coup de Gris@A&YADKO
Rf&n 2001, et 50 en 1999.” [5322] -Mars 2015, p.34.
brr Dans le monde (hors France)..
h-. “Alors que la Sécurité globale s’améliore, les grandes
Catastrophes sont plus nombreuses au début du 20eme
Er$., a cause de la taille et de la profondeur qu’atteignent
»désormais les Puits:
- 348 morts &RADBOD dans la Ruhr (All), le 12.
_11.1908;
er- - 344 morts HOLTON PIT dans le Lancashire (G.-
b2, le 21.12.1910;
""" - 439 morts BENGENHYDDau Pays de Galles (G.-
1eB.), le 14 .10.1913 -2 [2114] p.116.
bns *s A LA MINE DE FER ...
-Voir: Accident minier.
-Voir, a Carrure, la cit. [21] du Jeudi 18.01. 1990.
5 -Voir, a Lorraine, la cit. [1213] p.33 & 48.
ai- J.-A. VAROQUAUX témoigne: “... la priorité accordée
a la Sécurité a mis fin a 'hécatombe de I'immédiat
aprés-guerre ou I'on recensait 40 a 50 Accidents mor-
tels par an avec un pic de 58 tués en 1951 !" [21]
Supp.7 HEBDQ du Dim. 23.03.1997.
h-* Voici quelques Accidents exclusivement lorrains,
oickaprés [21] suppla Lorraine du 20éme ,sn°22 du
ndjar. 14.09.1999, p.3.

" ; h } un mois. Un responsable de la Mine a été plac§ en date Lieu Départ Cause (a)
tional de 3 jours ... Au total, au moins 363 mineurs pn > ; i 7

pu étre safjvés aprés le drame, d'aprés [21] du Pe iucyig a vue hier §0|r. [21] dy \!end. 02.08.2002, p.42.03 01.1919 Algrange (a) Moselle Eff(a) 25
15.05.2014, p.1 & 5 ... ‘La mission de sauvetage glest . EPoulementd’une Galerie a 700 m de profondeyir .. 1959 Roncourt (b)) ~ Moselle  Eff.(a) 5
achevée Sam. -17 mai 2014-, lorsque les corps|d@sfait hier 2 morts et 1 disparu dans une Mine de I'Esb9.07.1964 Algrange () ~ Moselle, Bloc 3
deux derniers Mineurs encore blogués ont été récfipd® 'Ukraine.” [21] du Sam. 31.08.2002, p.28. 19.02.1976TucquegnieuxXd) M.-&M. Ebou.(d) 2

rés ... Le bilan définitif est de 301 morts’, d'aprEs.lzom...'“Dramathue Coup de Grisou ... Une Explp-(a) = & la Mine Pennsbrunn, encore appelee Mine de
[4051] <latribune.fr/actualites/economie/internationpl/sion a fait 65 morts et une trentaine de disparus, higr Rochonvillers ensuite;

20140517trib000830484/turquie-bilan-definitif-de-

301-morts-dans-l-accident-de-la-mine-de-soma.htm

-Mai 2014.

. “Turquie: 18 Mineurs prisonniers d'une Mine
Charbon EIBERATION-28 Oct.2014 ... ‘C'est la troi
sieme fois que cette Mine est inondée, a dénonc
Mineur sous couvert de I'anonymat, cité par I'age|
de presse gouvernementale Anatolie. Cela ne serai

arrivé si les précautions nécessaires avaient été pl
a-t-il ajouté ---. // Le 30 Mai dernier, une Explosi¢n

puis l'effondrement d'un Puits dans une Mine de C
bon deSOMA -O.- avait provoqué la mort de 301 M|
neurs, victimes pour la plupart d'intoxication au Mo
xyde de Carbone ---. // La Turquie figure au 3éme r
mondial pour la mortalité au travail, selo®rfanisa-
tion Internationale dravail -O.1.T-.” [56322] -Oct. 2014,

Au moins 65 Mineurs ont péri hier a la suite d'un Co
> de Grisou dans une Mine de CharbobGNETSK ---,
le sort de 35 personnes restant inconnu. Un Ince
eS'est déclaré aprés I'Explosion ---. Au total 456 M
neurs se trouvaient au Fond des Puits au momen
L kAccident. L'Explosion s'est produite pendant dg
hclfavaux de Forage vers 3 h a l'intérieur de la MiAe
p IADKO, I'une des plus importantes du pays ---. // D
iséccidents similaires ont déja fait ces derniéres ann

10.000 personnes et produit entre 8.00(
t de Charbon par jour.” [21] du Lu
0-19.11.2007, p.13 ... “Les recherches se poursuiv
Lnfier a la MineZADIADKO ---. Au moins 72 Mineurs
nt péri et le sort de 30 autres reste inconnu ---. 28
sonnes étaient hospitalisées, dont une dans un étal

2mploie
af6'000

s dizaines de morts dans (cette méme) Mine ---|q

bp(b) = Effondrement de Galerie;

(c) = Effondrement d'un Bloc de 3 t dans la Mine de
diRochonvillers;

i- (d) = Eboulement d’une masse de Minerai de Fer dans
t dee Chambre de Dépilage, a la Mine Nord-Est de Tu-
sguegnieux.

* GRANDFONTAINE 1775 ... -Voir, a Vosges /
ESur les sites, la cit. [266]°h88 -Fév. 2006,
217.22/23.

&tMOYEUVRE 1883 ... 15 morts - renversement du ti-

. rage naturel.
ent “02.01.1883: Mort de 15 Mineurs par asphyxie due

a la Locomotive au Benzol qui les amenait & leur Poste
pede travail.” [2189] p.90.
tréte probleme devint crucial et difficile a régler. L'ex.
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de la Mine deMOYEUVRE est caractéristique. A parti
de 1868, une Galerie fut percée, débouchaRAR-
GUEVAUX, a plus de 6 km; cela prit 10 ans ! L’air e
trait au pied de la vallée de I'Orne et ressortait, tou
bas, 37 m plus haut. Malgré cette différence de nivg
le tirage n’était pas stable et le courant d'air s’annu
ou se renversait suivant les conditions atmosphériq
En 1883, cela provoqua la mort de 15 hommes par
phyxie. L'absence soudaine de circulation d’air cr
une mauvaise combustion de la Houille dans la Lo
motive du train personnel des carrieres de pierre
les transportait et occasionna une accumulation de
dans laGalerie. Aussi, en 1888, une Machin¥apeur
actionnant un Ventilateur aspirant de 1 m de @, f]
elle installée au Jour ce qui donna enfin des résul
corrects.” [2084] p.162.

. “Le 4 Mai 1912 la combustion brutale de 300 kg d

Poudre noire éparpillée par le déraillement d'f

Wagon de Poudre provoque la mort de 7 Ouvriers
Forges et Aciéries de la MarineHbmécourt, d’apres
[1513] rP1 -Nov. 1993, p.14.

* ROCHONVILLERS 1919 ... 25 morts - Effondre-
ment.

. “ ... un effondrement généralisé --- a causéchBfre
erroné)morts ---." [1468] p.209 .103.01.1919:Effon-
drement d’'un Quartier qui cause la mort de 25
neurs.” [2189] p.106 ... “... le 3 Janv. 1919, une c:
strophe cause la mort de 25 Mineurs.” [21] du Ve
17.07.1998, p.7.

. ‘A la Mine PENNSBRUNNENde ALGRANGE, le 3
Janv. 1919, se produit un effondrement de Terrains
fit 25 morts’, selon trad. de G. MUSSELECHK'apres
[2995] p.(84 & 87).

. “Date mystérieuse pour qui n'est pas initié, ce
Janv. fut marqué par un terrible Accident. Du genre
ceux dont on parle encore entre anc. gars du Fond.
étudiait méme cet Accident au Centre d’Apprentis:
ge. Ce fut le drame de la Mine B®CHONVILLERS
alors dite MinePENNSBRUNNEN Et il faut retenir les

lecons du passé’. Quelques mois aprés la joie de A

mistice, une grande peine allait ainsi s'abattre chez E’[qglue le travail fat arrété, grace a un Personnel adnfirfpotées’ afin d'assurer la sécurité des Fon-

Gueules JaunesAl'GRANGE. ‘Sur pres de 500 mla

terre est descendue parce que les Galeries en de
n’étaient plus assez solidifiées. La ou les Galerieq
sont effondrées, il n’y avait personne au travail M
cela a créé un souffle fabuleux dans ce réseau
‘tuyaux’ (= les Galeries). // Résultat, certains MineJ
furent expulsés a prés d’'une centaine de metres de|

lieu de travail, plaqués au sol ou contre les montgdn

des Galeries. 24 moffset 6 hommes sauvés.” [21] éd
de HAYANGE, du Mar. 29.11.2005, p.2.
. “... manifestation pour rendre hommage aux victin

de la catastrophe miniére qui avait secoué, il y a|9

ans, la Cité aux 4 Mines ... la Catastrophe miniére
du Vend. 3 Janv. 1919, a la MiRENNSBRUNNEN-

Mine ROCHONVILLERS --- a co(té la vie a 25 Mi-|
neurs ---. // Vers 08.45 h, il y eut subitement un Effd
drement a la limite de la MineHARLES-FERDINAND

d’HETTANGE-Gle -STUMM-. // L’Effondrement s’est
produit sur une étendue 200 x 250 m ---. La puissa
fut telle que certains Mineurs qui se sont trouvés
centre de I'événement ont été projetés a 75 m de
lieu de travail ---. Des Portes d’Aération épaisses
5cm ont été completement détruites et les Wagon

de Transport étaient empilés en tas sur une hauteyr de
4 m ---. Les recherches ont duré jusqu’au 31 Janv. +-.

[21] éd. deHAYANGE-Mar. 20.01.2009, p.9.
* RONCOURT 1955 ... 3 ou 5 morts (?) - Effondre
ment..

. “... un courant d’air provoque un effondrement ---:
morts.” [21] du Mer. 30.06.1993, p.34 ... “Le derni
Accident collectif que le Bassin ait eu a déplorer a
I'effondrement spontané de la Mine HONCOURTen
1955. il a entrainé la mort de 5 personnes, uniquent
du fait du souffle d'air. Ce courant d’air a été si fd
que la Cage du Puits qui se trouvait au fond au 1
ment de I'’Accident, a été lancée a toute force de ba:
haut du Puits et est allée s’écraser dans le haut du
valement." [1468] p.209
* Vallée de I'Orne, en Lorraine ...

. G. UNTERSINGER dans son article consacré a qu
ques Mines de cette vallée, relate un certain nonj
d’Accidents graves; ils sont présentés, in [5155] p
& 22

I
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Monde> du 13.09.2008, p.6.
*ee DANS LA ZONE FONTE (hors explo-
\slon) ...
agVoir: Cercueil ... en Fonte, Explosion, Haleine
hiFourneau, Patara, Tableau Accident.
ed/0ir, a Anecdote, la cit. [591] p.77.
asvoir, a Escluse, la cit. [1528] p.108.
kgVoir, @ Machine a Boucher a double Canon, I'Ac
Fodentrapporté parR. SIEST
qul/oir, a Peurs, la cit. [1810] p.21/22.
gaz ** GENERALITES ...
. L’Accident peut revétir une gravité partic
iere et peut mettre le Personnel en dang
ir: Sécurité; --- en outre, l'installation pe
. €tre mise hors service pour une durée plug
{moins longue. Sans étre une consolation,
huR'est pas nouveau ... Dans le livre des Fré¢
BOURGIN, on reléve & propos d&ONTENAY
dans le Jura: "La Fabrication est plus
moins forte selon les divers Accidents qui g
casionnent plus ou moins de fériation (i
d'Arréts, de chémage)." [11] p.203.
i~ "On ne risquait rien d'ailleurs d'attirer les bénéd|
ations du Ciel sur un travail que l'inexpérience du ten
dexposait a de fréquentes mésaventures et a de fad
Accidents; c'était quelque partie de I'Ouvrage qui,
jointe, était attaquée par le Feu et qu'il fallait Plomb
ql'(i‘om_me on disait, en dirigeant le Feu de facon qu
usion des parties attaquées remplit les vides; c'étg

it

isait aussi; c'étaient méme les Explosions, lesque
d bserveBOUCHU, 'portent la mort au proche et le fg
@u loin'." [89] p.70.

a._lel?, la guerre fait rage .., “Tous les H.Fx existal
méme ceux qui se trouvaient dans la zone des armd
quelques kilométres parfois du front ennemi -com
Inces Us. d&EROUARD et dePOMPEY qui furent récem-
ent bombardées par des piéces a longue portée,

cité en ex. par le ministre de I'Armement- tous
Fx utilisables furent Remis en état et Rallumés|
exception de quelques points seulement ou ils co
eraient pour I'ennemi un repére trop utile, ils ouvr
rJnaintenant dans la nuit, comme par le passé,
|Gpeulard géant qui projette de sinistres lueurs roug
es et qui engloutit sa pature avec une avidité toujd
redoutable, dont les travailleurs eux-mémes sont g
" quefois les victimes. Récemment, deux Manceuvi
. Jans I'effort qui devait faire basculer la Charge du
onnet, furent comme happés par le gouffre incan
ent; et la seule assistance que purent leur donner
“Compagnons de travail fut d'amener, a I'heure dd
Coulée, un prétre en surplis et en étole qui fit le g4
de bénédiction et récita les derniéres prieres, au

S

leurs deux corps volatilisés.” [13187$h864, du 24
Mars 1917, p.252.

Les “Accidents ont en effet tendance a se multipli
FELDMANN qui fut expert pour I’Accident dBIL-

- VELKLINGEN, en 1928;
- DILLINGEN, le 31 Juil. 1955;

=]
S3oom3

» - HORDE, le 25 Nov. 1955;

- KONKORDIA HUTTE WERGEN le 30 Mars 1956;

- BIRLENBACHER HUTTE le 15 Mai 1956.
En outre, on sait qu’un Accident du méme genre ar
le 16 Mai 1957, BIEGEN causant 4 morts. // L'Acci
3dent qui nous occupe eut lieu le 8 Nov. 1957 au H
£rn°l de la S.M.T.R. (Sté Métal. d@ERRES ROUGE}
Pt a causé 5 morts et 3 blessés graves.” [8] S/s-Co

Sécurité d’Exploitation du 19.11.1957 AUDUN-le-
effiche, p.1 & 2.
. A PRINTZ, dansUsines 66 écrit:
[0 “Un Ouvrier passait par la
\r‘?”ou passait une Poche de Fonte.
FN€En contre-bas, il y tomba

Et fondit entier dans la Poche.
On prit de la Fonte pour faire

|- Le poids de 'homme dans la biére.” [2217] p.95.
bre e GAZ MIXTE ‘COKERIE/H.F. ...
20voir, & Gaz compressé, la cit. [26321t -Déc. 2006,

p.9, concernant I'Accident dEREHEMONT, en 1945,

En Chine ...
. Accident de Surface ... “Une catastrophe industri

fait au moins 151 morts dans un village du Shanxi ...

La digue d'un étang de stockage de résidus de Min|
de Fer appartenant a une Mine s'est rompu suite a
pluies torrentielles. Quelque 300.000 m3 de boue|
sont déversés sMUNHE, un village d'un millier d'ha-
bitants en contrebas de la Mine; la Mine a Il'origine
bligue mais vendue aux enchéres & un investisd
privé en 2005, n'avait pas pu renouveler sa licef
d'Exploitation pour raison de sécurité des l'année

vante et opérait de maniére illégale. D'ores et déjal

-Voir, a Intoxication / Gaz de Cokerie, I'Accident d
IRANGUEVAUX.
** SUR LES SITES..

surtout les Accrochages, les Barbouillages, commg o

e

NGEN, cite -dans Stahl (und Eisen) du 15.11.1956:

bord de la route non loin de I'Us. et seuls les Anciens
connaissaient son histoire’.” [4909] p.122.

* "Le 24 Fév. 1706 un Accident mortekendeuilla le
Fourneau dBULGNEVILLE (Vosges): ‘D. P. --- 4gé
Ud'environ 55 ans, demeurant a T., paroisse d'A., mou-
rut étouffé par les Vapeur@eut-étre du Gaz ?) du

Fourneau." [1217] p.3.
_* A propos d’un Accident qui a eu lieu at&Fx de
SOLLAC DUNKERQUE, le FIGAROécrit: “Son calvai-
re a duré 8 heures. Arraché au piége du Silo. Une équi-
pe spécialisée de sapeurs-pompiersideE a délivré
M. C., I'Ouvrier qui senoyaitdans uneuve (entendre

U-un Accu) de Limaille de Fer (? ? excusez du peu, il

Prstagissait en fait de Minerai rocheux !!) ---. Seuls la
Littéte et les bras deHYKOLLA dépassent encore. L'Ou-
rier, en réalité, n’est pas tombé de toute la hauteur de
e’Jcrtinmense boite verticale de 30 m de haut et 10 de
ge. Il inspectait le bas de celle-ci lorsque, s'avan-
I'@ant sur le tremis (? 1), il a trébuché et a glissé en dou-
ceur. Ce qui explique pourquoi son Stop chute, un Har-
bunais qui réagit comme une ceinture de Sécurité de
cVoiture, ne l'ait pas bloqué ---. (Mais) 'homme --- a
eomis de passer autour de ses cuisses les sangles de son
Harnais de Sécurité ---. Plus de 4 h. apres l'interven-
tion des spécialistes du Grimp, et prées de 8 heures
c-apres sa chute, Mohamed C. échappe enfin, vers 0.45 h
phier matin, au gigantesque Silo qui aurait pu devenir
h;l)n)n tombeau.” [353] des Sam. 28, Dim. 29.12.1991,

nab.6.
ers Sur le Plancher de Coulée du H.R De
- IPUs. d’ARCELOR MITTAL DUNKERQUE , un
"“Bluvrier intérimaire $¢ RANDSTAD), originai-
leke deCALAIS, agé de 40 ans, est décédé lundi
u 13 Juil. 2015 aprés-midi ... Selon les premiers
éléments de I'enquéte, I'Ouvrier aurait ‘chuté
tsgdans une fosse pleine de Fonte en ébullition’
€®d ‘dans le Trou de Coulée du H.P4h non
"Jans la Rigole de Coulée, (en prenant un
s&ghantillon ?) -les Rigoles sont pourtant ‘ca-

egleurs- ... Son corps calciné a été retrouvé
“ans la rigole (?), d’aprés [3539] <figaro.fr>
L& [4051] <france3-regions.francetvinfo.fr/
ciord-pas-de-calais/arcelormittal-dunkerque-
ed&n-ouvrier-meurt-dans-un-accident-de-
utgavail-769847.html> -Juil. 2015 En I'absen-
ete de déclaration officielle, voila ce qui semble expli-
€Quer ce drame: ‘La victime travaillait pres de la Rigole
dprincipale (Gueusard plein de Fonte liquide) du Trou
€ge Coulée ™, une demi-heure apres la fin de la Cou-
€Yee, pendant l'opération de préparation de la Coulée
l8uiv.; pour une raison inconnue la victime est tombée
Si@ans la Rigole non protégée par la Volte & ce moment
N@; il est mort sur le coup’selon note de J. Cre-

%]
I3

Nment ou s'épandait le Métal ardent qui avait absd b&,

O€ueillie en Oct. 2018.“Le 2 (Déc. 1974), un ac-
cident spectaculaire mais heureusement uni-

.guement matériel survient: le Contrepoids de
26 t du Chariot/Skip du H.F. 2HRGONDAN-

GE se décroche et tombe, écrasant tout sur
son passage. Nous avons plus de peur que de
mal, mais nous n'en perdons pas moins, de ce
fait, une semaine de Production de cet Appa-
reil.” [2049] p.249.

iva Au H.F. K1 de I'Usine deKNUTANGE (ex-
S.M.K.), faisant partie de I'entitéSOLLAC
‘FEENSCH.... Le 29 ao(it 1972, I'expulsion d'une

L ympe de secours créa soudainement un trou
)éant par lequel s'échappa des tonnes de Ma-

tieres incandescentes. Avant que la pression

du Vent chaud dans le H.F. ne soit réduite,

une quarantaine de tonnes de ces matieres se

déversaient sur le plancher de travail, enseve-

lissant un Chef Fondeugean KREMPP et en

en brdlant plusieurs autres LE REPUBLI-

CAIN LORRAIN en rend compte en ‘Région’ et

en ‘Local’, avec les titresFaits divers - Un Ou-

vrier enseveli sous 40 t de matiére incandescente

a I'Us. de KNUTANGE - Un Surveillant (1) griéve-

ment bralé * & ‘ Un H.F. se fissure & KNUTANGE -

[

raiUs. de.... ...2 ... Un témoignage concernant |
desconde Guerre mondiale: “M. K. 8&ARLY (57155).
s¢lommes et femmes travaillaient trés dur. Un jour

edrici étaient outrés de voir les Allemands forcer

Ulllemands montraient parfois de la pitié. Un jour

dirigeants de la Mine ont été arrétés, tandis que le
du parti de Xiangfen et des cadres responsables d

thircir la Fonte et ne s’en sont jamais servi. Cette p

ra Ir 5’ agissait,
Allemands ont ordonné a des femmes de construire aE g
upelle un concasseur un (en ?) béton armé. Les ¢e

Un Chef Fondeur carbonisé par une ‘Coulée’ a

1.200 °C - Un Surveillant grievement bralé n
[21] du Mer. 30.08.1972, p.5 et p.10@) Il
en fait d'un Wasserman -un

omme des eaux-.

<& A propos des Forges dé& GRENERIE (Limousin),

ficemmes & un boulot si dur ... // Et pourtant ces méine) reléve: “Les Accidents ne sont pas rares, méme si

pnaucune trace n'a été retrouvée pour (cette Usine) ---.

laskrainien est tombé dans une Poche de Fonte er| fa Déflagration de la Tuyére ou de I'Ouvrage sont les
hefon. Par respect pour le mort, les Allemands ont lajss@lus fréquents. L'Eruption transforme le Fourneau en

helcan. Le Barbouillage, qui se produit lorsque les

spections de sécurité ont été limogés ---." [3539] Lest restée longtemps jusque dans les années 1990 Mines sont mal nettoyées ou mal mélangées a la Casti-

© LE SAVOIR ... FER Glossalire dit HiF. Sime piition - J. C.
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* ’EST REPUBLICAINJU 21.12.1902 relate I'Ebould- [2049] p.245.

ment duCrassier franco-allemand déEEUF-MOYEU- | * En Allemagne...

VRE, qui a fait 5 morts ... Pour la petite histoire, signa. Un désastre “Dans la nuit du 24

lons que pres de 60 ans plus tard, une grosse partie 95 07,1887, vers 0.45 h, une formidable H

$ %fg;féir[‘fgtlg]tqg?ﬁé’\’,‘_"fgg?e;i‘geé I2e1.5|te des p1 osion a détruit une partie de I'Etab. mét

. “1965, le 25 Ao(t, une Explosion pulvérise une C elurgigue deFRIEDENHUTE (H ©Silésie, Allemagne)

minée dans l'enceinte de laté des H.Fx de LA| LeS 22 Chaudiéres qui fournissaient la Vapeur né
5 ) X A _saire la marche des 4 H.Fx de I'Us. ont sauté touteqd

CHIERS aLONGWY . La masse s'abat sur un réfect semble.” [138] 5.8, XV -1889, p.5 ... La Batterie to

&eu, zf?)gr?]rg gn‘legsc?SSll\'/Ia(rj alar%g [12913)95“;?' Lorraine entiére était (chauffée) au moyen des Gaz perdus
. > o i H.FX ..
RSF-";X ngleUqu. rc:wfrltz%tol?n'\é”g:ri\eﬂlﬁf dz \g:Tllﬂlchns (Hement en activité, on bralait 15 & 20 t/j de Poussier
f Y de déqats 1 ite o Exnlosi hi Houille. Cette faible consommation venait en aide I
rancs) de dégats a la suite d'une Explosion -hier-dang,, "qes Gaz, mais avait surtout pour but d'assurd

un H.F., a 'Us. deVILLERUPT ... 2 blessés grave] ; : e 4
sont hospitalisés ---. // Il semblerait qu'il (I'’Accidenf) F;{/m_al%%gc%gg leur inflammation, d'apres [138] 3

serait ddi & la rupture soudaine d'un Cable de Cloche &= -~

Gaz qui aurait laissé choir son fardeau sur son Siége.” n |ne\... . .
[3622] p.419, extrait deUNDI MATIN du 02.02.1959, - Au N.-O. &TIELIN ... 2007 - Un ACCId,ent_ qui fit 32
p.10. morts : les personnes étaient en réunion lorsqu
Ppoche Transportant de la Fonte s'est déversée su
(Suite a rupture du matériel de Transport, d'apres [33

* A I'Usine dePOMPEY, pendant la Guerre (1939/45),
“je travaillais moi, a I'aciérie, quand un Allemand gs ;
tombé dans le Fourneau 2, dans le Gueulard. Le ¢ar _rtlcles.clnnl.com{2007—04|—t2|3/w0frld/ |
c'était sa derniére journée. Il repartait en Allemaghe® |nl?.stge __ﬁmlc\)/&%néitgi—oast—ZL(J)Tlace—stee -
On n'a jamais su comment c'est arrivé. Il avait tgutVOr<ers<_s=ril -Oct. :

préparé, sa valise, et soi-disant ses sous. Je ne s

s pd2ans I'Est ...2011 - Us. deNANJING IRON AND
ce qu'il y a eu, le gars est tombé dans le Fourneay. étT

STEEL GROUPC® Lt ... Au moins six personnes o
puis ma foi, il a été pulvérisé. lls ont attendu 3 jours] j&té tuées et une autre blessée suite au déborde
crois, de fagon & ce que le Fourneau descende. Ef p@ign Fournea@N) ayant déversé du Fer Fondu
ils ont fait 'enterrement avec un bout de lingot. lls gntFonte) sur des Ouvriers, Mer. (5 Oct. ?) ... L'accid
envoyé un bout de lingot dans un Cercueil, ils ont fens'est produit vers 11.45 h lorsque 13 Ouvriers du F
voyé ca a la famille. Il partait le lendemain. Il était

Heneau fi5 se préparaient a sa Fermeture, selon le g
nuit, le gars, c'était son dernier jour. liont fait une | vernement municipal de@ANJING ... Les opérations dd

enquéte mais, on n'a jamais su ce qu'il y avait gu.secours ont été immédiatement lancées apres I'A
[827] p.34. dent, d'apres [3539] <chine-informatios.com>
« A I'Usine dePOMPEY, encore, “pareil quand il y 4 06-10.2011 ..cchN) Il s'agit sans doute d’un débordg

eu le gars qui est mort, qui est tombé dans le B ent de Fonte de Rigole, lié & un flot de liquide t

h ) 5 : portant sur le Plancher de Coulée Ala lect
(de Granulation). Tu t'en rappelles, & 9 h du soir, €| t%:gs informations en langue chinoise, NICOLE -

le Fourneau 1 et le Fourneau 2, le Bassin ou on|L.
chait le Laitier. Il n’y avait aucune barriére de Sécyri
té. Le gars travaillait dans sa Rigole, a c6té du Bag
il tombe dans le Bassin. C'est de I'eau qui est a ]

:Une enquéte approfondie est en cours sous la resp
ilité des dirigeants de la ville dANKIN (NANJING)

)4

9.10.2011, relévgu'il y aurait 12 morts et 1 blessé |
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sortes d'auteurs: — 1) Des commentateurs, plus ou
moins compétents et pour lesquels la cause de I'Acci-
nt se trouve dans une accumulation de Gaz explosif
dans la Cuve suivie d'une Explosion. Cette explication
a été avancée tres vite et dans les jours qui ont suivi la
presse a repris le terme d'Explosion; des texte3Ede
VERSTAL font également état d'une Explosion. — 2)
ePes rapporteurs, tel un organisme qui releveMes-
emade catastrophe®t qui écrit pour 2008: ‘L'Incident
est arrivé quand du Métal fondu a ouvert une bréche
ddans le Blindage du Fourneau et la rupture a été la

x

al

. Sur les grilles des 18 Chaudiéres simultapésause que des Matieres et un peu de Métal liquide ont

dété projetés jusqu'au sol’ ...
acRemarques et commentd#ire— On ne parle pas d'en-
r Iaée d'eau, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu
.8,.. — Il ne faut pas s'étonner de la projection de Matie-
res liquides jusqu'au Gueulard; c'est généralement plu-
tot du Laitier (on en a retrouvé sous la Grande Cloche
du H.F4 deDUNKERQUE) ... — En ce qui me concer-
e, je ne pense pas que la seule Explosion de Gaz ait
1 & briser le Blindage: au niveau de la moitié supé-
7F{eure de la Cuve, la formation d'une Volte quasi im-
Jerméable au Gaz semble peu vraisemblable; et si prés
du Gueulard, on peut penser que I'Explosion se serait
dégagée au moins en partie vers les Prises de gaz et les
Purges ... — On peut envisager une trés grosse Chute
en Marche, qui a entrainé avec elle une partie du Gar-
nissage du haut de Cuve, et provoqué la remontée de
_Matiéres liquides; la projection de ces Matiéres sur la
(r‘}géle nue et fatiguée, peut-étre aidée par une Explosion
EYue a lintroduction d'air dans la Cuve au moment de la
UChute, a provoqué la rupture du blindage. A l'appui de
Olette hypothése un commentateur qui se dit témoin dé-
clare: ‘Je suppose que le H.F. était Accroché depuis
Cluelque temps’. Toutefois, en l'absence d'informations
“officielles, il ne peut s'agir que de supputations.
bg En Russie...
lire ChezSEVERSTAL ACHEREPOVETZ® ... Le31 jan-
vier 2008 “Viktor BELTSOV, porte parole du Ministre
. russe des Urgences dit qu'une Explosion est survenue a
ndd-26 h, heure dOSCOU au H.F5. SEVERSTAL
confirme la mort d'un employé et I'hospitalisation de
bnfleux autres, mais laé3léclare qu'il n'y a pas eu d'Ex-

t
m

l/zEt de la province du Jiangsu ... 7 camions et 44 p
‘gjers ont pulvérisé de l'eau a haute pression pou
joidir la Fonte ... Le Fourneau devait étre Accroché
ession de Soufflage aurait été montée entrainant|

ou 300 degrés (? !). C'est plus de 'Eau, c’est de la
peur. Le gars tombé dedans et puis personne ne|s
occupe, puis on cherche, on ne trouve personne, |p

h

rglosion et que I'Accident est arrivé parce que le Gar-
|dissage Réfractaire a cédé, provoquant un $i.
uNERSTAL dit que le H.F’s a été Arrété et qu'une

on voit des sabots qui nageaient sur le Bassin, o
chercher des crochets. On retire le gars, c'est le
ques qui l'a retiré par les pieds, le gars il était cl

cuit, cuit a 'Eau, alors Jacques I'a porté, il I'a emmg né

a l'infirmerie comme un bébé. C’est la que le chef
venu, il a dit bon il n'y a pas a discuter c’est de nd
faute, c'est sir qu’il n'y avait pas de barriére --
[827] p.35.

® Chute d'un H.RY) dans le cadre du démantélemd
de I'Usine de REHON- Cour d’Appel deNANCY: ‘Qui

porte la responsabilité de la chute du H.F. qui a
colté --- la vie a 2 employés, ily 7 ans ?’ ... ‘le
.04.1984, une partie du H.ENIMETAL de REHON

s’écrase accidentellement sur 2 Ouvriers chalumi

d’HOMECOURT employés a son démontage. En ddpifois en 1922; dans la partie accidentée le Blindag
e-TOles rivées date au moins des années 1950 (on sign
awde Remise a feu en 1959) au plus de 1922; en effet.a

d’'un important dispositif, il faudra 3 heures aux
cours pour dégager les corps sans vie de J. B., 34
&Y. T., 32 ans, tous deux salariés d’une entreprisq
travail intérimaire. Tres vite la méthode de démont
de la structure métallique WNIMETAL fait figure de
principale accusée’ - Aprés un ler jugemeBRIEY,

a\ﬁusque Descente des Charges, laquelle aurait détdrigi@mmission enquéte.” [2643] <agenBEUTERS -
it'es Parois (du Trou de Coulée) et fait Couler le m¢ta$l.01.2008 ... Cette information fait penser qu'il s'agit

n inondant le Plancher ... Autre source, I'Accident| sé'une Percée du H.F.; il n'en est rien ... On écrit aussi:
[DSerait produit durant la Mise & 'Arrét du H.FA.dé- | 'Le feu pourrait avoir été le résultat de la dispersion et
mfaut de textes officiels, 'emploi du conditionnel est [déle l'nflammation du matériau formant le toit du Four-

b

»Tigueur.
* Aux Etats-Unis ...
nt- A I'Us. sidérurgiqueSEVERSTAL a DEARBORN®)
Michigan, sur les bords de la Rouge River, d'ou
afinC. NOMROUGE STEEL elle a été construite p:
pb7FORD dans les années 1920. En Janv. 2004, |'Us.
achetée par le Sidérurgiste ruSEVERSTAL ... Le
Ltdd.F.B de DEARBORN a été Mis a feu pour la premie

deartir des années 1960 il aurait probablement été f
hggue en toles soudeées. Le Garnissage Réfractaire

6,1 m; on peut estimer le Vi a 873;,/BEVERSTALan-

refait en 1997. Ce H.F. a un Vu de 794ehun Jc de

nonce une Production journaliére de I'ordre de 1.
JJI et une Production annuelle de 635.000 Tf. La P
dduction rapportée au volume est donc de 1770/87]
b 2,03 Tf/n#/j ce qui est plutdt faible pour lesS.A. ou

cette valeur atteint souvent 2,5 T#mvoire plus. Au
\vedébut de 2008, il est prévu de refaire completemer

H.FB assez prochainement ... BeJanv. 2008 vers

23.40 h, se produit au HB-un événement qui est re
csenti comme une forte Explosion, un (ou des ?) ind

die(s) se déclare(nt) et des morceaux de toutes s
était en cours de décourage. L'ens. devait ensuite| égent projetés autour du H.F. (on cite des morce,
tiré par un cable pour provoquer la chute du cété ogpdlune trentaine de kg retrouvés a 100 m) ... L'ince
sé a l'installation industrielle. Pour des raisons indétest maitrisé en quelques heures. UnAhgmnje qui se
minées, l'affaissement s'est en fait produit de l'aitréait dans une camionnette (qui a bralée) a une diz
c6té au moment oli 2 chalumistes se trouvaient sojis & m de la Halle de Coulée a éte bralé au 3eme de
construction ---." [21]éd. de LONGW)Ydu 28.04.| l'avant bras et a la main gauche. C'est le seul bles;
1988, pRégion... @ La Cabine de contrdle du H7F| Une bréche énornfea éte faite dans la Paroi du H.
abritait les équipements assurant la Marche du H.f. §ans la moitié haute de la Cuve, et dont I'extrémite
compris ceux relatifs & la commande desWPERS | Périeure semble se situer a 2,5 ou 3 m sous le ni
chauffage et inversiorgomme le soulign®. GIULIA- | de la grande Cloche.. L'examen des photos et la g
NI, aprés se I'étre fait confirmer parP. VOGLER té- | paraison avec les dimensions du H.He SENELLE
moignage en outre renforcé par les images de pres€ét = 900 n#, conception américaine) conduisent
jointes, confirmant bien qu'il ne s'agit pas de la chfitedonner a la breche, dont la forme est trés grossiere
du H.F. -Déc. 2011. rectangulaire une surface apparente de 5x10 m, so
« “Le dernier jour du mois (d'Oct. 1974) est tragiqLe:mz- La surface de Paroi entierement disparue est cef
unc. M. des H.Fx deROMBAS, heurté par le marche neément plus grande car au vu de la photo prise de
pied d'un Transfert-car, est précipité dans un Accufni2n PeUL penser guau moins 1/3 de la circonférence
lateur vide et se tue. Aussitot,daG.T. dénonce ‘I'atti—[l imée a 25 m, est partie en morceaux. Les lévre
tude de la direction, dont la responsabilité est pleing &indage éventré présentent des cassures en tous
entiére’. Cette direction, comme dailleurs le servipeSidne d'une rupture fragile, vraisemblable étant do
‘sont plus préoccupés a bouffer du délégué qua Jot29e supposé du blindage (de l'ordre de 60 ans ny
loir écouter leurs suggestions: la solidarité des fralum), dont le métal a du vieillir. Les superstructus
vailleurs doit jouer devant une direction dure et vorhc&Y H-F. (Prises de Gaz, Purges, Descentes de Gaz,

la Cour d’Appel deNANCY rouvre le dossier: ‘La pré
cipitation est en cause pour raison économique’ ...
gement en délibéré, au 12.10. 1995, d'aprés [21]
Vend. 30.06.1995 .@ Il ne s’agit pas de la ‘chut
d'un H.F.": “Drame hier &REHON, sur le chantier dd
démontage de I'Us.. Deux Ouvriers ont été écrasés
16 h par l'affaissement d'unC. COWPER® et cours
de démontage ---." [21¢d. deLONGWY du 28.04.
1988, p.2 ... “... 'armature métallique d'une constr
tion accolée aucOWPERS la Cabine de répartitiéd

»h'ont pas été touchées ... On ne connait pas de ra|
‘officiel de cet Accident On trouve sur Internet de

neau (?), provoquées par une ouverture &g GOW-

PER dans la partie haute du Fourneau (?).” [2643]

<investigate.co.uk> -31.01.2008 ... Il parait alors clair

lgue le H.F. n'est pas en cause et que le probléme vient
OJ'un cCOWPERdont la Coupole ('la partie haute’) s'est
(déchirée, avec une fuite de Vent entrainant des débris

Yalants provenant du ‘matériau formant le toit'. L'ap-
proximation de la trad. du russe a l'anglais a fait
confondre le H.F. et [IEOWPER L'information din-
stigateest confirmée par une autre agence qui cite

plus des débris enflammés répandus sur 300 a 500
n®. Le H.F5 en question, avec un Vi de 5.580 &st
rlé'? lus gros H.F. russe et le 3eme au rang mondial.

¢ ANECDOTE ... A la Zone Fonte dBOLLAC FLORAN-

GE, pour le mois de Janv. 2003, ‘pour les entreprises, 2
p7Ef\ccidents) bénins avec un couteau qui dérape sur le
FoSaucisson (!) et ---." [2083]°66 -Fév. 2003, p.2.

b = e GAZDE H.F. ...
“BOULOGNE(-s/Mer): Ouvriers morts asphyxiés

dans une aciérie (non, Usine de H.Fx) - La parquet a
t leuvert hier une information judiciaire aprés la mort

Sam. soir de 2 Ouvriers retrouvés asphyxiés, par du
- Monoxyde de Carbone selon les leres constatations,
lerdans I'Usine de la Sté (de) Ferromanganesels-

MO’ TREAU -S.F.P.O.-a BOULOGNE-s/Mer // Les 2
huommes se trouvaient dans un Electrofiltre --- sorte de
dieaisson étanche permettant de Dépoussiérer les Gaz
rqorovenant des 3 H.Fx de I'entreprise ---. // ‘Nous ne
pirmprenons toujours pas, pourquoi les Ouvriers se
jrérauvaient a l'intérieur de I'Electrofiltre alors qu'ils de-
sévaient simplement fermer les portes du caisson pour
. qu'il fonctionne a nouveau’, dit-il (le Directeur).” [21]
swiu Lun. 20.04.1998, p.11.
eauTerrible catastrophe HOMECOURT ... “Un épou-
PPantable Accident s’est produit aujourd’hui (17.12.
_1905) aux Aciéries de la MarineHDMECOURT. // Il
aétait environ, a ce moment (la) 10.00 h du matin. On
Nefnait d'arréter le travail dans les H.Fx (d’Arréter le/
t R85 H.F(x) (?)) pour permettre & une équipe d’Ouvriers
I'ale pénétrer dans les Conduites (de Gaz) qui font com-
GRAuniquer les H.Fx et les chaudieres, qu'il était néces-
&gire de nettoyer. 60 a 70 Ouvriers étaient occupés a ce
ttoyage. Soudain, sans qu'il soit jusqu’ici possible
S&fsavoir pour quelle cause exacte, un brusque dégage-
INgent d’Oxyde de Carbone se produisit. /' A demi-
INsuffoqués les Ouvrier se mirent a crier. // Leurs appels
€Surent entendus par 2 Chefs d’Equipe MMLLAU-
efgn & DENIS, qui se portérent a leur secours. // Les
Pp@BUX sauveteurs devaient étre victimes de leur dévoue-

b
33

o
qui joue méme sur les sentiments des travailleurls

Xment. // Quand on vit qu'ils ne réapparaissaient pas,
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quand ont vit quelques uns des Ouvriers occupé

nettoyage sortir précipitamment des Conduites, les [vé«au serait de 7,60 m. Avec une pression de Marchg digité

Le Savoir ... FER -17 - 5éme éd.

alne est au moins de 8@ m Le @ du Blindage a ce ni

cident du travail ne nécessitant pas une cessation d'ac-
... Selon les recommandations du Médecin du

tements en désordre, les yeux hagards, et venir tob@5 bar dans cette zone, on a un effort de cisaillemettavail, I'intéressé(e) peut-étre temporairement affecté
évanouis sur le sol, on comprit qu’une catastrophe vede 400 tonnes. Avec un Blindage de 25 mm malgré ue) a une tache allégée.

nait de se produire et en toute hate des secours fyrenétal affecté, le taux de travail est encore acceptable -\oir, a Accident
idt est donc certain qu'il y a eu un événement interpneZODE DU TRAVAI

improvisés. // Malheureusement pour beaucoup de

du travail I'extraitast. L.411-1» du
L

times, il était déja trop tard. // On put les dégager rgpiExplosion ou Incident de Marche ... Quant a la casqureSigle... A.T.S.A.

dement toutes, mais 14 d’entre elles et parmi celle:

les 2 Chefs d’Equipe --- ne purent étre rappelés a |
---. Il Presque tous les Ouvriers victimes de cette ¢
strophe sont d’origine italienne. // Notre enquéte ...

vigrésence d'une rupture fragile . Le métal est sans d
tamn acier effervescent, recarburé qui casse commg
Laerre. On peut aussi reconnaitre des tubulures d'In

catastrophe --- a permis de donner au courage des|Qien, mais I'on ne sait pas si la cuve était refroidie 7

vriers I'occasion de se montrer dans toute sa gran
héroique, car la plupart des victimes sont des sa
teurs en effet ---. // Au bout d’'un certain temps, le

gu’on mene aux H.Fx (qui part des H.Fx) forme d
la Conduite une sorte de Marais (dépdt de poussi

qui la bouche. // C’est ce Marais qu'il faut faire disp|

raitre et c’'est ce a quoi était occupée dimanche m

egelon texte rédigé pav. SCHMAL a partir des photog
verésentant I'Accident, de notes d’archives liées a
amnission effectuée aud.S.A. en 1991, PITTSBURGH
nsvecUSINOR et SOFRESID et de ses connaissances
re)atiére de construction de H.Fsév. 2011.

{10 ... d'aprés [21] du Dim. 22 Fév. 2015, p.1 et 8.
tir@Etym. ... “Proveng. accident; espagn. et itatci-

une Equipe d’Ouvriers. // Mais, peut-étre, au préalaplgiente deaccidens participe présent deccidere adve-

n'avait-on pas fait passer dans la Conduite un cou

d’air suffisant ---. // Je n’oublierai jamais le spectaq

des morts retirés de la Conduite avec leurs visages

tant les traces caractéristiques de I'empoisonneny
par 'Oxyde de Carbone. // On sait combien cet Oxy

est Vénéneux --. // Quant aux Ouvriers malades,
suite de cet affreux Accident, ils sont une quarantai
lls recoivent des soins empressés. On espere sau

plupart d’entre eux.” [22] du 18.12.1905 & [1034

p.199.
* A PORT-TALBOT (Royaume Uni), un Accident d0
un Incendie a fait 1 tué et 14 blessés, suite a une
plosion, d'apres [1987],

du Sam. 10 au Lu
12.11.2001 ... En fait, il y au 3 morts; le Groupe an|
glais évoque une gva fuite de Métal en fusion ... Ld

amir, dead, &, etcadere tomber.” [3020]
lerILULE Evite les accidents de transports.
batOS.
efitn'y a plus de nos jours que deux sortes de piétons: les 11
deles et les morts. Jean RIGAUX.
la
NEACCIDENT CHOMANT : { Chez nos amis de la Si
edl@rurgie belge wallonne, désigne un Accident a
| arrét de travail ... MaisgompléteP. BRUYERE pour
que I'Accident de personne soit déclaré chémant, I'
cidenté doit étre absent du travail au moins un jou
Ejour de I'’Accident ne comptant pas.
h.-Voir: Accident soigné.
. “Et pourtant, I'utopie du début, d’hier, il y a 2 ans, ¢
aujourd’hui une réalité: les 280 gars de la Cokerie

Michel L

H.F. -@c = 9,4 m- était doté d’une Maratre ... Il y ali-MARCHIENNE ont réussi a accomplir leur tache

rait eu un soulévement de la Cuve avec inclinais
une partie des Boites se seraient méme détachéeg
trainant des chutes de Matiéres incandescentes|

I'environnement,d’aprés notes relevées auks.l,
PARIS 11/12.12.2001.. Le soulévement de la Cuv
s’est produit au niveau de la Maratre, et I'ens. est
tombe ... On peut penser qu'il y a eu présence d’
sur un H.F. dont la Marche était peut-étre perturbée
¢ AU FOUR A PUDDLER ...

oir, @ Explosion /Au Four A PubpLer, la cit. [2814]

p.35.
*e SUR LES SITES..

* Dans une étude consacrée aux Us. de la régio
69700 GIVORS on releve: "En juilletl924 un tres

grave Accident endeuille I'Us.. Le renversement d'l

Poche de Fonte en fusion sur une flaque d'eau ¢
une violente explosion a la Fonderie: 2 morts et

blessés sont a déplorer; les toitures de l'atelier son{ &2l
<www.ville-givors.fr/download

rachées.” [3310]
centenaire—prenat.pdf> -Ao(t 2007, p.11.
*** HORS MINES & ZONE FONTE ...
*s DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT

. R. BONGIOVANNI relate un Accident peu banal ¢

grave: “Tramway heurté par un train de Minerai fou

Entre TERVILLE et DASPICH, la ligne de tramway

était traversée au passage a niveau par la ligne de

min de Fer légerement descendante qui reliait la M

de Fer deMETZANGE aux Silos des H.Fx et qui se
vait au Transport des Minerais ---. // Le 9 Fév.1928,

fut la catastrophe. Une Rame de Minerai sans sa Ld

motive s'est mise en mouvement en prenant de la vi

se et percuta de plein fouet le tramway engagé sy

passage a niveau. On dénombra 21 morts et de séi
dégats matériels ---." [4631] p.110.

@ C’est en faif) une tuyauterie d’huile enflammée pg
I'arc électriquea la Recette du Jour, en téte du Py
d’Entrée d’air, qui a fourni matiére a I'lncendie.

@ A cette époque, I'Alsace-Moselle était sous régi
allemand ... En 2007 -100 ans plus tard-, la 5eme

Pftous les jours, pelant 2 années, sans aucun Accid

» BRdmant.”[1656] r*86 -Janv. 1995, p.2
SUOCO : Neige responsable de bien des accidents. Mi
LACLOS.

b

YACCIDENT CHOME : 1 Accident du travail, aved
Fa&brét, BDUNKERQUE & PONT-A-Mousson

européen pour laCC avec 5 ans sans Accident ch
mé.” [1982] 21 -Sept. 1998, p.9.

IRONIE : Doit étre maniée avec prudence pour éviter
blessures. Guy BROUTY.

n de N

%\CCIDENT COLLECTIF : 1 A la Mine, et aux
n&l.B.L. en particulier, Accident qui fait au moins cin
udistimes, d'aprés [3061] ... C'est, en faippelleJ.-P.
50ARREUR la déf. officielle pour les statistiques fra
ises.
-Voir les tableaux ‘Accidents collectifs dans les Min
de Houille’,a la fin de la lettre ‘A’.

ACCIDENT DE TRAJET : 1 Exp. usuelle ... -Voir:
Exp. du trajet.

t
_ACCIDENT DU TRAJET : 1 -Voir, a Accident du
travail I'extrait «art. L.411-2 » duCODE DU TRAVAIL
Chesigle...A.T..
ne Statistique globale des Accidents de trajet surve
[ dans les Us. sidérurgiques du ressort de la caisse]
Cénaire d’assurances maladie de Thionville, portant
C@es années 1970 a 1974, d’apres [4895] p.204 ...
ftles- Nombre d’accidents déclarés .. ...3415
rle Nombre d'accidents admis
leUX Nombre d’accidents refusés ...
% de refus

=

tsACCIDENT DU TRAVAIL : 1 “art. L.411-1 ... Est
m&onsidéré comme Accident du travail ---, I'Accide
urvenu par le fait ou a I'occasion du travail a tol

(9]

du spectacldes Enfants du Charborintegre un ta-
bleau évoquant cette catastrophe, in [21] du M
08.08.2007, p.25.

(3 Cette exp. est impropre car le Grisou ne se retroy|

ve pas ‘en poche’, mais il circule dans les Terra| 4

>

plus ou moins vite, en fonction du régime d’Aérage.
4 Notong?, que cette commune s’appelait alSRIT-
TAL et se trouvait annexée dans I'Empire all., ce
peut expliquer que l'on ne retrouve pas trace de
Accident dans les archives franc..

® 1 faut se souvenif, que cette préfecture se sitl
dans l'archipel du Spitzberg, dont I'Exploitation av
été concédée par les autorités norvégienneg
I'U.R.S.S.

6 D’autres rapports font état de 25 morts.

(™ selon note dé.-P. LARREUR

® Rédaction du texte avec éventuelle trad., analy:
remarques et commentairepar M. BURTEAUX
d'aprés [2004] et [2643] <diverses sources>.

—

ui
ce_t;

personne salariée ---. dft. L.411-2 ... Est également

le,considéré comme Accident du travail ---, I'Accide

survenu a un travailleur mentionné --- pendant le tr
d’aller et retour entre la résidence principale --- et
ieu du travail, (ainsi que entre) le lieu de travail et
restaurant ou cantine ou plus généralement le lieu d
travailleur prend habituellement ses repas ---.” [300]
;.. CODE DU TRAVAIL

oir: Accident -au sens d'événement malheureux-.
oir: Accident du travail avec arrét, Accident du tr|
vail sans arrét, Accidents du travail totaux.

Le lit est I'endroit le plus dangereux du monde: 90 %
%ns y meurent. Mark TWAIN.

ACCIDENT DU TRAVAIL AVEC ARRET : 1 Ac-

cident du travail entrainant toute cessation d'actifité - Nombre d’Ouvriers employés
eBrofessionnelle chez son employeur, au titre duquel

Accident est déclaré.
-Voir, a Accident du travail I'extraitarst. L.411-1» du

© Estimation des dimensions a la bréche du blindgg&OPE DU TRAVAIL

aprés examen des photos ... Si I'on admet que la
cente de Gaz vers le Pot a Poussiére a un @ = 2,2
-ce qui est normal pour cette dimension de Het.en ex-

trapolant, on peut dire que la surface visible de la Qr

© LE SAVOIR ... FER Glossalire dit HiF. Sime piition - J. C.
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ACCIDENT DU TRAVAIL SANS ARRET : T Ac-

-ciette et dans tous les sens, on voit bien qu'on egt en

PUKCCIDENTS DU TRAVAIL TOTAUX : f Clest la
fegomme des Accidents du travail ‘avec’ et ‘sans’ arrét.
¢ Sigle...A.T.Totaux.

IACCIDENT GEOLOGIQUE : { Tout boule-

versement de la régularité originelle des Couches
ercomme Plis, Failles, d'aprés [854] p.1.

-Voir: Accident minier (dans le sens de modi-

fication dans la régularité du Gisement).

ARASEMENT : Une facon de supprimer les accidents. Guy

BROUTY.

DIESE : Accident professionnel pour un musicien. Michel
A-LACLOS.

PPACCIDENT MINIER : 1 Terme par lequel
le Mineur désigne une modification dans la
| régularité des Gisements: Anticlinal, Charria-
ege, Cran, Crochon, Faille, Pli, Relais, Syncli-
nal, etc..
RCSyn.: Accident géologique.
®/n Gisement ou une Mine sont dits acciden-
tés lorsqu'ils sont truffés de nombreuses Fail-
stes qui rendent plus délicate leur Exploitation.
dearfois, les Couches ont été charriées et lami-
enées ou encore comprimées et broyées et on
nEe trouvera en présence de Traces, de Lam-
pgeaux, d'’Amas, de Rognons, etc.
- Mot utilisé parGRIGNON, dans son étude
des Minerais deBELLEDONE, évoquant les
contraintes internes entrainées par les mouve-
ments de I'écorce terrestre et l'action de la

. A DUNKERQUE, on reléve: Sécurité: meilleur niveau température sur I'état des Minerais; -voir, a

b-Fermentation, les cit. [17]. )
.J Exp. parfois utilisée a la place d’Accident
... dans les Mines ... -Voir: Accidentes. ... a
la Mine ... deCHARBON ou deFER ...
RELIEF : Série d'accidents.
Il est des chirurgiens qui portent un masque sans doute pour

A ne pas étre reconnus de leur victime.

" ACCIDENT QUI FAIT DU TORT : T “(Armée de) -

ASTerre- Boulet qui tue des soldats. Argot des Grognards. //
orig.: par euphémisme.” [4277] p.12.

ACCIDENT SANS ARRET : { Accident du travail,
suffisamment bénin, pour permettre a I'agent de pour-
suivre son travail aprés passage a l'infirmerie pour
soins légers.

-Voir: Accident soigné.

ACCIDENT SOIGNE :  Aux H.Fx de PONT-A-
huslousson, Accident de travail faisant I'objet de soins,
pniais n'entrainant pas d'arrét de travail; c'est ce qui est
sueppelé ailleurs: Accident sans arrét.

CARABIN : Soigne avant tout ses études. Michel LACLOS.

LAIDEUR : “Infirmité qui fait le désespoir d’'une femme et

la joie de toutes les autregierre VERON Le Carnaval du

dict. -1863.” [1615] p.160.

ACCIER : 1 En 1466, var. orth. de Acier.

. "Une Ferriere pour faire Fert et Accier ---
htensemble avec du Decours d'eau auquel De-
tecour il pourra faire construire si bon lul sem-

ble une Ecluse pour tenir Aigues, servant au
}Ev;grofit de lad. Ferriere." [902] p.82.
le Cette var. graphiques d'Acier est présente
ledans plusieurs documents liés aux statistiques
U jpréfectorales du début du 19éme s., dans les

Pyrénées Orientales ... Voici, par erelevé

par M. WIENIN le contenu d'une fiche fournie
b-par le maire d@UYVALADOR, en 1823: ‘Etat

de situation de la Forge @®IVALADOR de
esituation de la Forge d®UIVALADOR (66210)

de 2eme trimestre de I'an 1823:

-Nombrede H.F. ... 1
....... 194
cet- Quantité de Mine employee ....... 1.200 Q
- Produit en Quintaux métriques ...
. Fonte mouillée ................... ..275Q
. Feren Barre ....... 200 Q
. Assier (sic) naturel ...........cc.cc....... 75Q
- Prix des Fers ...
. Fonte mouillée .........cccceeviviieannns 16 F
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FerenBarre ..o 16 F Thuyére’.” [1104] p.952. gulierement, il doit s’étre formé des Accrocs

. Accier (sic) naturel .........cc.cceeneen.. 16 R par des matieres mal fondues; il faut alors ra-
Certifié conforme par nous maire de la COmMACCOTE-POT : { “Archéo. Petite piéce en Fer couf- lentir le Vent et diminuer la dose de Mine.
mune dePUIVALADOR'. bée gn d,ﬁ:mi-cerilg, th’on met_autpigdfdes plgtnst,,ma rrlg;est presque toujours la faute du chargeur si
(1) 8 Forgeurs, 100 personnes employées » bourtioires et autres recipients a ieu, planies dags|a arrive: il s'endort et laisse trop descendre
TransporgtJ de la Min%, 26 Charborﬁ)nié,rs, 4%%?52&?0%?%5 Sggemer de choir —"[1351 1| |3 charge, ce qui I'oblige  faire la suivante
personnes au Transport du Charbon (de trop forte; d'ou il re;ylte deg Encrochages, et
Bois). ACCOUCHEMENT : T Au H.F., exp. ima- des amas de Matiéres qui tombent dans le

gée de.. DRIEGHE, pour désigner la Coulée;|- Creuset, et qui embarrassent la Tuyeére.”
ACCIRIO : f Acier en dialecte napolitain, d'aprés voir, & ce mot, la cit. [834] p.8. [4393] p.61.
[4568]. -Voir: Fer ou la vie ? (Le) 9 Au 19éme s., organe permettant d'empécher le mou-
' ’ ’ vement d'une piéce.
. & " . . "MICHEL donne sa préférence a un arbre en bois ---
AXCCISE : T Au 18eme s, "n.f. Terme de commer¢e, ACCOUCHEUR DE FONTE : f Au H.F, malgré l'impossibilité d'y placer un Accroc qui permet-

droit qui se paye AMSTERDAM, et dans tous les étafs ; 4 4 Z ! ) 9y ]
des Provinces.Unies, sur diverses sortes de marchkn xp. imagée donnée au Trou de Coulée dg {ait de faire cesser l'action des pistons (de la Soufflan-

ses et de denrées, comme sont le froment, et d'alire@Nte. te) dés quon le veut." [1684]2¢, p.66. .
grains, la hiee, les Tourbes, le Charbon de terre." [4 M En Maconnais, Croty:het‘ abaissant les branches afin
1.72.b. ACCOUPLE : { “Techn. Dans un moulin, chacun d¢s de cueillir les fruits, d'aprés [4176] p.43,... CRO-
supports qui servent a attacher le palonnier du blutedd ET

B

ACCLAPAGE A la Mine, var. orth.| contre la téte de la huche. Dans les grands mouling| les .

d’Aclapage. T Accouples sont en Fer; dans les moyens, ils sonf MCCROCHAGE : 1 En terme minier, "sous

-Voir: Bois d’Acclapage. Acier de Hongrie; dans les petits en corde.” [1551] n ce _nom, on dé_S|gne toute Recette dang le
-15.04/15.06.1994, p.36. Puits, & I'exception de la Recette supérieure.”

ACCOLAT : { Au 188me s., var. orth. d'Ad- ACCOUPLEMENT : f Accrochage de Wagons o [235] p.791 ... C'est donc I'endroit, & proximi-

. ! té du Puits, ou, par arrimage, on constitue le
cotat. Wagonnets pour permettre leur convoiement. L'ACCU o0 ou I:inpverse gn m. - Entrée de

. A DANVOU (Calvados), "ayant pareillement plement peut s'opérer aussi entre deux Locos pou a 2 \ . L=
visité I'Ouvrage des dittes Affineries, il s'dstcroitre leur puissance de traction ... Anciennemq nchaque Etage d'un Puits de Mine.” [5173]
trouvé que les --- Tacques de Devant, Confredoute J. NICOLING comme son nom l'indique I'Ac p.1Q5. . )
vants, Harts, Verne-Tacques, Murets et |le ouplement ou Accrochage se faisait par ... crochets\oir: Clichage, Enlevage, Envoyage, Mouli-
Accolats sont bons —-" [193] p.174. uis les Wagor}ts r?tu Locos fuTent mtunl'f %e t;ampaqqage et Recette.

sty pemetntin accalenen avonataiel. "8 s ineurs du Borinage belge, e
ACCOMODER LA HOUILLE : f Dénatu-| tamponnements, des Blocs de Minette se détachent, (25 la Galerie rejoint le Puits. C'est une salle
rer la Houille, en particulier pour la rendfetombent sur la Voie et constituent un danger pou ipetonnée, assez dégagée pour permettre les

propre a la consommation aux H.Fx. Personnel de Traction." [3530] p.I. opérations de Chargement et de Décharge-
. "La méme année, un gentilhomme de Bohé- ment de la Cage.” [511] p.273.
me, Octavius DE STRADA vint offrir au Prince-| ACCOUPLEMENT (des Fourneaux) : § | . Dans lesCharbonnages des Bouches-du-

Evéque daEGE, un secret pour Accooder | EXP. notée dans un rapport relatif aux H.HRhone nom donné au point de stationnement

les Houilles en vue de leur emploi dans |e§€ MOYEUVRE, en 1929, signifiant le raccol- des Waggns pleins de Charbon en attente

Fourneaux." [595] p.96. dement sur des Conduites de Gaz ... -Voif, dentrée dans la Cage; -voir: Benne, in [263]
Canal a Gaz, la cit. [1984] p.1. t.1ll p.90/91.

. A la Houillere angevine, "endroit ou le

ACCORDEON : { Syn. imagé pour désigner | 0
1Sy 9ep 9 ACCOUSTREMENT DE TESTE : 1 Nom de I'Ar- | Charbon est chargé au fond du Puits.” [4413]

le Soufflet de Forge. gure de téte 0.8
. Dans une formation pédagogique, intitulée., ", : , O -
A la découverte du Fe[?n re%vge;q“pour que L'usage de ce mot Armet et de I'exp. AccoustremEnﬂ Arrét de la Descente naturelle des Matieres.

, ou habillement de teste avoit tellement prévalu, dans le e = -
le feu reste allumé dans cette grande Cuve -weurs du 16éme s., sur celui de Heaume que --- il ¢taj DANS LES SILOS, TREMIES OU ACCU

- P . t .
on avait pensé introduire dans le H.F. |unidicule dignorer que 'Armure propre a couvrir la tdte™ Y -ATEURS A MINERAI. o
conduit permettant d’y Souffler de Iair [ad'un chevalier, d'un homme d'Armes, ne se nommoit Les Trémies ont un fond incliné a 30 de-
laide de gros Soufflets. Vois-tu, & droite |--Plus Heaume, mais Armet, Bourguignotte, Accoustfegrés dans le sens des portes; on peut y en-

ces espéces d’Accordéons.” [3826] p.G. ment de teste.” [3019] ... ARMET voyer de I'air chaud par un branchement gref-
P [ 1P . o fé sur la Conduite a Vent chaud des H.Fx.
ACCORD : f Au Québec, "se dit des Forgerons duACCOUSTRER : f Au 16eme s., équiper. Cette disposition permet de détruire les Ac-

travaillent en cadence, cest-a-dire dont les modve- EN 1:r,’|77' pour Iegfoufg}le& d; la (';.0'99 RR*\.l-I | crochages des Minerais sur le fond des Tré-

ments ont une certaine régularité.” [100] p.175. ONT, “les cuirs on eté achetes dans diverses villes: ghies, Accrochages produits par la congéla-
SAVERNE pour le Fourneau --Nicolas SELLIER (le | 5 de |a pluie ou de l'eau contenue dans les

.q | patronyme correspond au métier), .deNEVILLE, est . 9

ACCORDS MATIGNON : T “Accords conclus le 7 Juir| venu aBADONVILLER pour les ‘accoustrer’.” [3201] Minerais. [6] t.1, p.37.

1936, entre la Confédération Générale du Patronat Fran(;a&s87 e AUH.F
et la Confédération Générale du Travail. lls concernaiert &= " " A e . .
reconnaissance du droit syndical, I'existence de contrats|col- Arrét de la Descente des Matiéres par suite

lectifs de travail et lnstitution des Délégués du PersonfelACCOUTRER : { C'est au sens particulier de I'ocdi- d'un manque de Perméabilité et/ou de la for-
ils furent complétés par les lois sociales -sem. de 4Q htgn acotrar, disposer, préparer, en général pour Unenation d'une Vo(te.

Congés payés, etc.- " [309)] culture, mais ici, le Fer dessous le Mal, ... terme relgvéy/oir: Accrocher

R in [1246], dans un inventaire relatif & un Martinet §f- N T 1 i
ACCOSTAT : 1 Au 18&me s., var. orth. fermé le 10 Aodt 1565. -Voir, a Tirer le (Haut) Fourneau, la cit; [113]
d'Accotat, -Voir: Office, sous la méme réf.. p.135/36.
. A DANVOU (Calvados), "ayant pareillement , o __ | *.Comment lutter contre I'Accrochage...
visité I'Ouvrage de la Chaufferie --- sgnACCRETION : 1 Au H.F., dépot de matierg -Voir: Balancer, Décrocher, Tirer le (Haut-)
Fonds, Contrevants, Verne-tacque, Muref egollée a la paroi. Fourneau. o
Accostats se sont trouvén bon état et val Syn.: Garni. 9_LA_ccr0(_:hage, le Blocage et I'Arrét définitif, une
leur." [173] p.175. . “On présente un relevé de littérature congdettilogie qui marque le souvenir.

nant les facteurs qui influencent la formatipn ‘Au mti)llieud desD_années é;f%%\ LCOI?I?(?BIR-
ACCOTAS : 1 Au 18éme s., var. orth. d'Ad- d'Accrétions sur la Paroi interne de la Cuv%eSPO“Sa € des Divisions . et -
cotat; -voir, & ce mot, la cit. [1104] p.952. | de H.F.. L'opération du H.F. est sensible qu¥iN: § EVANCE GITO0 < ¢ I8 QWS on 488
'r"EQU!a”tes d aCFUmU[afﬂon d'Accrétions Uiy préparation de I'Arrét définitif des H.Fx de cette der-
ACCOTAT : { Au 18&me s., a I'Affinerie| les Réfractaires a l'intérieur de la Cuve. Afimiere, en plus de la Marche la Division IRURNEAU
piéce du muret supportant la Tuyére, ayede protéger le Revétement Réfractaire ef I¢.Fx F1 & F2) ... Encore jeune Ingénieur a cette épo-
comme var. orth.accostat acottas note R. | Circuit de Refroidissement qui y est encas r%ue, je m'appuie sur les compétences du Chef de Fabri-

o

ELUERD le maintien d'une Couche mince protectrce? i v, B8 il it Farret du demior T -
“La Tuyére repose sur cette Plaque |(1&'Accrétions sur le revétement est un objettik ki-,Jles dispositions pour la mise en Sécurité et le
Warme) est maintenue par ‘deux piéces agpémportant de I'opérateur. Dans cette étude, 0classement du Personnel sont préts ... Quand ce bigre

lées vulgairement Aattas; ce sont deux sup- €xamine les faPt?U"S sousjacgnts de$ Ac Crée HF se met en Accrochage big one ! ... Rien n'y
ports cu ure gt est une grosse tapée pescions. On consdere les Réaciions chimiaedlt saencemerts Ven [ Vapeur. o, L7,
te’. Cette construction traditionnelle doit & redans la Cuve, la composition et la distributi Drg .. Quand la Charge se décide & tomber, elle entraine
simplifiée au 18éme s. puisgaeucHU indi- | des materiaux bruts ainsi que le Refroidisb8as Gamis avec elle et Blogue le Creuset ... Des voix
que que la mise en place se rameéne a majgdhent. [2643] se font entendre ici et Ia pour qu'on anticipe la date
ner les cotés et le dessus de la Tuyére avec de d'Arrét définitif du H.F, ... C'est alors queRte. BECE =
la pierre et de 'Argile détrempée: ‘cela s’ _ACCROC : 1 Au début du 19éme s., au H.F (Directeur de I'Us. a Fonte) me prend a part et me dit

2 d ) “dans le blanc des yeu®LAMION, je considérerais
pelle Faire le Mureau qui se renouvelle toufeSyn. d ACCI’OChage. comme un affront pour la profession que ce H.F. ne

les fois qu'il est nécessaire de toucher g la"Quand les Matieres ne s'affaissent pas |réyit pas Arrété proprement. Vous avez 3 semaines

© LE SAVOIR ... FER Glossalre di HiF. Sime piition - J. C.
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pour le remettre en Allure, et aprés seulement vi
pourrez I'Arréter ! ... Comme d'habitude, la Maitrise
les Fondeurs se sont défoncés. Mission accomplig
H.F. K1 -le dernier de la Division ‘du Haut'- sera Arf
rété le 26 mars 1975, dans de bonnes conditions
selon souvenirs de. FLAMION -Fév. 2016.

*s A LA COKERIE. ...
Arrét de la descente du Coke lors du Défo
nement d'un Four vertical, d'aprés [6] t
p.117.
1 En Fonderie de Fonte, “Incident caractéri
par une interruption de la Descente des Ch
ges (dans le Cubilot), due a un arc-boutem
des matériaux qui les constituent (trop long
entre le Gueulard et la Zone de Fusio
[633] ... La résolution de cet Incident se f4
tout simplement en Ringardant par le Gug
lard.
. "Manifestations: les Charges ne descend
pas régulierement. Causes: accident fréqu
dans les Cubilots de petit diamétre, db a I
(forte courbure de la Paroi); Broutement d
Charges, Fonte et Coke, contre les parois.
medes: éviter les gros morceaux de Fontg
les morceaux d'acier trop longs; Ringarder
Gueulard dés qu'il y a arrét de Descente
I'on n'obtient aucun résultat, arréter le Ve
ouvrir les Tuyeéres et laisser agir le Tirage
turel.” [1823] p.116.
91 “Action d’accrocher quelque chose a quelque ch
d’autre.” [206]
*AuH.F. ...
« Aux H.Fx de las.M.N, c’est, en particulier,
la manceuvre de suspension de la Be
ST/EHLERa I'Elévateur.
. Un stagiaire d®UNKERQUE, présent en JanV
1962,écrit: "Matieres premieres ... Le Coke pro-
duit par les Batteries de faMm.N. est absorbé
en totalité par les H.Fx. Il est déchargé dirg
tement dans des Benng8TAHLER de 10 nd
remplies, mais non pesées, et sont amené
I’Accrochage par un Locotracteur ---." [5]]
n°124, p.8.
* A la Traction ...
. Action d'Accrocher un Wagon a une Locomotive
d'accoupler un Wagon a un autseJon note dg. NI-
COLINO-Sept. 2013.

ACCROCHAGE BAS : f Au H.F., type
d'Accrochage se situant dans le ... bas dg
Cuve, voire dans les Etalages.

. Dans ce cas, "la Charge bloquée se s
dans les Etalages. Dans ce cas, a I'Arrét d
descente des Charges, et parfois méme ay

nir nulle et la production de Gaz cesse.” [13
p.149.

. Exp. en usage aux H.Fx #®MBAS, en par-
ticulier ... Les niveaux d’Accrochage furem
bien précisés dés la mise en service des piji
de pression en Parois a différents niveaux
la Cuve et du Ventre et pour différen
rayonsselon note de.-D. HENGEL

I

ACCROCHAGE CHAUD : 1 Au H.F., Ac-

crochage du a une température trop éle
dans la partie basse de I'appareil. Un nive
de température trop élevé tend plus diffici-
le la circulation du Gaz (volume apparent
donc débit apparent trés grand, viscosité p
forte), et 2 provoque la volatilisation erf
grande quantité des Sels alcalins et surtou
I'oxyde de Silicium SiO (ce corps se condg
se ensuite sur le Laitier primaire dont il re
I'écoulement plus difficile),selon M. BUR-
TEAUX

. "Pour éviter le développement d'Accroch
ges chauds qui rendent irréguliere et dir
nuent la production de Fonte ---, il est souh
table de maintenir la température de la Zq
de combustion approximativement au nive
maximal économique, compatible avec

bonne marche de I'Appareil." [2878] p.794.

b

ACCROCHAGE DETAGE : 1 En terme
minier, Recette d'Etage qui permet I'Encal

© LE SAVOIR ... FER Glossalire dit HiF. Sime piition - J. C.
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RIACCROCHAGE PARTIEL : Y AuH.F., In-
N€ident de Marche, se traduisant par un ral
Atissement trés net de la Descente des Chaf
la.. L'un des indices visibles est la descent

Le Savoir ... FER -19 - 5éme éd.

ument des Produits et le Décagement des B
&
AUDITOIRE : Il faut d'abord I'accrocher pour qu'il rests
‘suspendu.

ACCROCHAGE DU FOND : T En terme
minier, Recette de I'Etage inférieur dans
Puits avec les mémes fonctions que pour
gAccrochage d'Etage, -voir cette exp..
3RCCROCHAGE DU JOUR : f En terme
S inier, Recette supérieure d'un Puits; elle
e mot), au niveau du sol, et Moulinage (-v
e mot), au niveau supérieur.

CCROCHAGE DUR : 1 Au H.F., qualifie
Accrochage qui a résisté a plusieurs

sorbé, des manceuvres particulieres al

jent du Réseau de Gaz-.
propos de I'Usine deA PROVIDENCERE-
QON, on reléve: “En cas d’Accrochage Dur,
ent est coupé a I'entrée dOWPER-Vanne a
a{_)ent froid-." [51] r61, p.39 ... En faitrap-
s%gmps, on fermait la Vanne du Collecteur;

teur, on fermait la Vanne a Vent fréid puis
ouvrait celle de Décompression dow-

début la Vanne a Vent chaud sur le Collect
était manceuvrée manuellement (*).. Cette
manceuvre de la Vanne a Vent froid était
Jait indispensable pour la réouverture de
vanne manuelle du Collecteur.

AISE : Les accrochages s'y succédent mettant aux
cadres et Ouvriers. Yves D'AUTEUIL.

ACCROCHAGE FRANC : T Au H.F,
"I'Accrochage franc est une obstruction tot

Uou quasi totale, caractérisée par I'annulatio
peu pres compléte du débit de Gaz au Gu

lard; il est parfois désigné par le terme
Blocage." [2944] p.7.

IR‘CCROCHAGE FROID : 1 Exp. relevée

X H.Fx deMICHEVILLE (1963), a l'occasion

Accrochages consécutifs au passage d

éré. On estimait qu'une partie de la zone
ollie du H.F. se solidifiait alors; on const
it un Refroidissement du H.F., ce qui

la Charge et l'existence de températures

t geulard trés irrégulieres.

S!

gECCROCHAGE HAUT : 1 Au H.F.,, Ac-
crochage qui se produit dans la moitié su

rieure de la Cuve.

. Dans ce cas, "la Charge est bloquée dan

« haut de la Cuve. Les Tuyéres continue
availler et le H.F. produit du Gaka tem-
érature du Gueulard est élevée.” [185]49.

ermet "d'apprécier les Accrochages ha

emblais, etc.; c'est, dans un Puits, le pg
échange du Niveau d'Etage avec la Surfa]

ouvent double et s'appelle: Clichage (-v|

ns de Décrochage; il nécessite, pour &

sqgu'a I'Arrét complet du H.F. -avec Isolg

ellentL. VION & J.-P. VOGLER dans un 1lef

H.F. ne Tombait pas, dans un 2éme ten
pour ouvrir la Vanne a Vent chaud du Collg

arche en Minerai a une Marche en Aggl

Le profil des pressions a différents étag

bis/ent -ou sa réduction de débit-, ainsi que la
ifforte baisse de I'Activité aux Tuyeéres.
ce.
ACCROCHAGE PERSISTANT : T Au
H.F., Accrochage que les Balancements ten-
tés a plusieurs reprises n'ont pu résorber ...
“En cas d’Accrochage persistant, cette opéra-
on (tentative de décrochage) peut étre re-
nouvelée a 20 ou 30 min d'intervalle.” [135]
p.149 ... Il est parfois nécessaimnte R.
SIEST de baisser la température du Vent par
ddition de Vent froid et/ou de pratiquer une
bi jection de Vapeur et/ou de réduire I'Allure
e Soufflage, toutes ces actions ayant pour
but de diminuer le volume des Gaz produits,
de fagon a faciliter leur circulation dans la
Cuve, avec l'espoir que cela facilite le redé-
L narrage de la Descente des Charges.

tr

u

[4]

CCROCHAGE PRINCIPAL : 1 A la

“Mine de Charbon du Nord, désigne la Recette
de I'Etage par lequel remonte la plus grosse
part de I'Exploitation.

e A différents Niveaux de profondeurs en
chaque Puits, se situent des Etages -ou Recet-

tes-. ceux-ci étaient I'’Accrochage principal, a

une certaine époque. Cependant I'approfon-
issement de I'Exploitation, déplace la Recet-

la plus basse qui est nommé(e): I'Accro-

Pehage.” [4521] p.30.

ACCROCHAGE TAMPON-TAMPON : { Au Ser-

vice Mouvement de&SOLLAC DUNKERQUE en parti-

U culier, manceuvre destinée & mettre en contact les tam-

PUons de choc des Wagons a accrocher, avant de
procéder a la mise en place du tendeur d'attelage et

eﬂ?"i en toute Sécuritéelon note dé.-L. CAREYE

la

oir, aC.A.D.D, la cit. [1982] i15 -Oct. 1997, p.10.
oPCCROCHAGE TOTAL : { Au H.F., Inci-
dent de Marche, se traduisant par un arrét
complet de la Descente des Charges ... L'in-
dice le plus visible est I'arrét du mouvement
aleles Sondes sur les enregistreurs, formant un
ntéait vertical ... Autres signes: la montée en
epression du Vent -ou sa réduction de débit-,
dewec une inactivité de plus en plus prononcée
aux Tuyeres.
. "Dans un H.F. en bonne Marche, on voit les
morceaux de Coke d'un blanc éblouissant
Travailler plus ou moins rapidement selon
ufidllure. Il peut arriver que I'Activité du
lo-Coke aux Tuyéeres diminue ou cesse presque
rentierement: c’est l'indice d’un Accrochage
h-total ou partiel.” [135] p.142.
se
0&CCROCHE : § Aux H.Fx dOUGREE-
aUEGE, type de Blocage de Isl.A B. sur le
Trou de Coulée, autre que les Griffes de cala-
ge ou le Crochet ... Au-dessus du Trou de
Coulée -a une hauteur respectable pour étre a
pd-abri des caprices éventuels de la Coulée-,
une piéce en acien forme deRail vertical
sdgec son champignon en avant, était fixée au
t Blindage par la semelle. La Boucheuse a dou-
ble corps était munie, quant a elle, d'une
Griffe @ deux méchoires horizontales fonc-
egonnant a I’Air comprimé qui venaient se po-
tsitionner a hauteur du champignon du rail,

[
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sserrages momentanés de la Charge dus @uwis s'y amarrer par resserrement des griffes.
it qu'avec un Lit de Fusion riche en Agglp-Ce systeme de Calage ou d'’Accrochage de-

p.26.
ACCROCHAGE : Source de froissements. Max FAVAL

saccadée des sondes sur les enregistr
alors que pour I’Accrochage total (-voir ce
exp.), les Sondes restent immobiles ..
6signes constatés: la montée en pression

. Aut eég

éré, une température de 10@est atteinte| vait étre soigneusement ajusté pour qu'au
ar la Charge pour 3 m seulement en-desgousoment ou le Canon se posait sur le Trou de
u niveau normal de Chargement." [1590Coulée, le Premier Fondeur réalise I'Accro-

chage; il lui fallait en outre une certaine dex-

Ltérité,le coup de pattepour attraper I’Accro-
che au moment crucial de l'approche du
Canon sur le Trou de Coulée. L'important ré-
idait en 'admission, bien synchronisée de
é%ir comprimé, d'aprés note de. DRIEGHE

CROCHE (& un Niveau donné): T A la

ne, qualificatif d’'un Puits, lorsque sa Re-
tte inférieure se trouve a ce Niveau. Lors-
‘'une Cage se trouve a cette Recette, I'autre
trouve a la Recette du Josgjon note de

e



J.-P. LARREUR

ACCROCHE-CEUR : 1 “Décoration. Argot de (19)14-18|
/I ex.:1l a mis tous les Accroche-cceur sur sa poitrine pou
cérémonie// orig.: par analogie de forme avec les méche
cheveux aplaties en boucle.” [4277] p.12.

ACCROCHE-JUPE : T Loc. syn. de Reléve-jupe;
voir, a cette exp., la cit. [21] du Mer. 06.01.2016, p.

ACCROCHER :  Au H.F., c'est provoque
I'Accrochage des Charges ... -Voir, a Réd
(Se), la cit. [337] p.17.
9 Pour le H.F., c’est constater l'interrupti
de la Descente normale des Charges.
. “L’Allure limite permise par les Ecoule]
ments gazeux correspond a I'équilibre e
le gradient gravimétrique et le gradient
pression: la poussée exercée par les Gaj
alors égale au poids des Matieres qui ne
vent plus descendre par gravite. // H
convention, nous dirons que le H.F. Accrod
lorsque cet équilibre est localement attg
dans la Zone critique.” [3442] p.10.

. **SURLESSITES...
. A propos de I'Us. d®ENAIN, un stagiaire]
écrit, en Mars 1974: "Lorsque le H.F. Accr
che, I'Opérateur laisse monter la températ
des Staves-coalgrour évacuer le maximur
de calories, sans atteindre le point d’ébu
tion de l'eau.” [51] -107, p.20 ..M. BUR-
TEAUX consulté fait part de ses observatio
et réserves'Je doute qu'on ait employé cet
méthode aDENAIN: 1° Je ne vois pas tré
bien comment on pouvait régler la tempé
ture de I'eau, en réduisant le débit ? en
mant partiellement les Aéroréfrigérants ? t
cela aurait été trés dangereux pour les Sta
2° Cette méthode n'aurait été vraiment effi
ce que lorsque les Staves étaient nus, ce
heureusement, n'était pas toujours le cag
Dans quel but ? Il aurait fallu ne I'employ)
qu'en cas d’Accrochage chaud, ce dont il n|
pas toujours facile de s'assurer’.
. A propos de I'Usine @5BERGUES un sta-
giaire écrit, en Avr. 1970: "Une Injection g
Vapeur auxCOWPERSest faite lorsque le H.H
Accroche ou que le niveau thermique de
Fonte est élevé en tenant compte de I'Hu
dité du Vent Soufflé.” [51] -85, p.13
Comme le fait remarques. BATTISTELLA de
tres nombreux H.Fx possédaient I'Injecti
de Vapeur dans le Vent chaud.
9§ Terme de Ferronnerie et de Serrurerie.
. "Imbriquer deux noyaux l'un dans l'autre." [266|
p.205.

ACCROCHER (S') : 1 Se dit de la Chargge

du H.F. ou se produit un Accrochage.

. "Il est indispensable de maintenir trés ré
lierement le débit de Vent dans le Fourne
méme dans le cas ou les Charges oppo
en s'Accrochant, une plus grande résistg
au passage des Gaz." [1909] p.15.

ACCROCHEUR : 1 Ouvrier qui travaille &
I’Accrochage ...

e ... aI'Accrochage de la Recette d'un Puits.. Cet
Accrocheur travaille & un poste fixe.

Syn.: Receveur, Taqueur & Tireur.

. "Ouvrier qui effectue, a I'Accrochage, d
manceuvres d'Encagement et de Décd
ment." [235] p.791.

. “L’Accrocheur, il était seul depuis la Méc
nisation, disposait lui aussi d’'une cabine
matisée, petite niche creusée dans le P
ment, d’'ou il était en liaison permanente a
son collegue du Jour, par Interphone. 9
rble se bornait & ouvrir et a refermer
Cages pendant les Cordées de Personnel
surveiller, seulement & surveiller g
manceuvres automatiques des Wagons
dant I'Extraction.” [1958] p.30.

. Vers 1955, "Ouvrier de la Recette ou Acc
chage qui recoit la Cage d'Extraction et ['i
mobilise pour introduire ou retirer Ig
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Wagonnets et Berlines." [434] p.1.
Bure, d'un Plan, d'un Puits, d'aprés [854] p

'j‘e "Miner.

dans les Forages, les Mines, etc.: 'Comme

- chent les Wagons chargés de Houille, les

I' niciens, les Chauffeurs, elle les avait tous
't revus a la tachel! VERNE Les 500 mil-
lions de la Béguml879, p.87." [298]

de I'Est, on distingue ...
— En Catégorie lll, au Fond: Accrocheur de 2é

is de pratique).
Parocomotives (ayant plus de 3 mois de pratiq

he'apres [4128] p. 56 4 59. .
int .- & I'Accrochage = action d’accrocher a u

vaille a un poste fixe.
-Voir: Accrocheur a la Chaine, Accrocheur
b-Cable.

h Roulages ou Portages par Chaine ou C

n
teles Freins, etc.." [50] p.18.

s * ... a 'Accrochage pour former un Convoi a ac-

e
b,

&fvec le Convoi qu'il constitue.

ol
%s tampons. Métier tres dangereux.” [2661L81 -

. douplé au Wattman." [434] p.1.
esidérurgique, cet Ouvrier est chargé de |

guidage du Convoi et de la manoeuvre
e Aiguillages manuels.

Mid'aprés [455] t.I, p.35@, ... ARRACHE-SONDE

.|- . A'la Houillerie liégeoise, Outil permettant de récup
rer une sonde restée dans le trou ... -Voir, a Rape

bnja cit. [1750].

quant du Fer Machine.

-Voir, & Serpenteur, la cit. [492] p.200.

| Dans les années 1930, Pontier dans un Lamin
Téoles fines.

6]

qui les recouvrent pendant le recuit." [2920] p.43.
yu- . -
ALACCROCHEUR A LA CHAINE : 1 -Voir,
eltAccrocheur, la cit. [50] p.18.
nce

ACCROCHEUR A PINCES : T Outil de

sauvetage du Sondeur.

. "Il est utilisé quand la Tige peut tourner

fixée a I'Accrocheur, facilite I'entrée de

ressorts contre les dents en Acier qui I'em

Essonnent." [205] p.203.
gBONCE . Esttrés accrocheuse. Michel LACLOS.

h- ACCROCHEUR AU CABLE : T -Voir, a
liAccrocheur, la cit. [50] p.18.

are-
eACCROCHEUR (aux Schibines): 1 Au
offhargement du H.F.°2 de LORRAINE-ES-

eflyy transfert des Schibines du Chari
bstransbordeur vers le Chariot-peseur ou
beMlonte-Charge, in [51] -98, p.12.

0ACCROCHEUR-BENNES : 1 Au Charge-
m-ment des H.Fx 8 & 4 deLORRAINE-ESCAUT

. Il peut étre Receveur du bas ou du haut d
Ouvrier chargé de I'Accrochad

était familiere avec le bruit et l'activité d
[ cette porte infernale ! Les Receveurs qui dé

crocheurs, les Trieurs, les Laveurs, les Mé

PN. Dans la Classification du Personnel des Mines de

trelasse (Accrocheur ayant moins d'un mois de pratig
o En Catégorie Ill au Jour: Accrocheur de Locon]
%i{gs de Voies normales et étroites (ayant moins d
€U-— En Catégorie 1V, au Jour: Accrocheur de tou
U'E

Transporteur continu ... Cet Accrocheur t

ureVers 1900, Ouvrier "occupé aux Trainag
[limoteur, soit sur Plan incliné, soit en Galer

(i) accroche les Wagonnets au Céble ou §
haine, les Décroche a l'arrivée, mancey

gcompagner... “Ouvrier manceuvre qui attache les W
ns les uns aprés les autres en passant sous et

éc. 2004, p.25 ... Cet Ouvrier est, en genéral, itiné|

tasyn.: Accrocheur de Wagons, -voir cette eX
guiiDans certaines Mines, I'Accrocheur est &

er- Pour le réseau de Voies Ferrées de I'US

crochage et du décrochage des Wagons

. ¥ Outil servant a extraire d'un Trou de Son
l¢es fragments d'une Tige qui s'est bris

9 Au 19éme s., emploi dans un Train & Serpenter fa

. "Des Ouvriers appelés Accrocheurs, Manutentionn
I al'aide Ponts roulants les piles de Tdles ou les cais:

ne se préte pas au Taraudage. Une Cara

Tige dans I'appareil ou elle est pressée par

leCAUT THIONVILLE, en 1960, Ouvrier charg

s THIONVILLE, en 1960, Ouvrier préposé a l'a

AssociationLe SSanai r.. Fet Fer
7, rue du Parc, 57290 SEREMANGE

tél.: 038258 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

crochage et au Roulage des Bennes Staehler
"tau pied du Monte Charge; il manceuvrait éga-
L.lement la plaque tournante, in [51] -98, p.14.

9}

elCCROCHEUR DES TRAINS DE LAI-
eTIER : T Cette exp. relevée, in [3630] p.89.,
talésigne sans doute, dans I'Us. a Fonte du
Aacdébut du 20eme s., un agent du service de
caFraction sur Voie Ferrée, chargé de l'accro-
ushage ou du décrochage des Rames de Cuves
a Laitier a la Locomotive, dés qu'il y a une
manceuvre a faire.
Fer
ACCROCHEUR DE WAGONS : 1 Vers
1955, "Manceuvre spécialisé, chargé de l'ac-
o"j rochage et du décrochage des Wagons."

U341 p.L.

eACCROCHEUR (sur le Terril) : 1 Dans les
)Mines de Charbon, en 1900, Ouvrier de Jour
affecté a la Manutention et a I'expédition des
Charbons, d'apres [50] p.21/22 ... Il recevait
Tes Wagonets de matiéres stériles amenés sur
a créte du Terril par Plan incliné ou Chemin

e Fer aérien et les renvoyait aprés les avoir
vidés.

a

Al

Egﬁc. syn.: Culbuteur, Déchargeur de terres,
e pierres, de déblais, de Schistes.
f

q

CCROCHEUR TRANSPORT DE CO-
E : Y Aux H.Fx deMOYEUVRE, fonction
syn. de Chargeur Coke, -voir cette exp.

\

ZﬁgCROISSEMENT ANNUEL : § Dans
une forét, augmentation annuelle du volume
atte bois.

. "De nombreuses espéces d'Eucalyptus sont
Putilisées en reboisement, ce qui permet de les
\Cadapter aux conditions locales particuliéres,
et toutes, heureusement, Fournissent du bois
INge feu et du Charbon de bois d'excellente
AQualité. Lorsque la plantation est bien faite et

peuplement bien conduit sur une station
lesonvenable, la croissance peut étre rapide,

Des accroissements annuels moyens de 15 a
de0 ni/ha & une révolution de 12 a 20 ans ne
P&ont pas rares.” [3684] ch.2.

é-ACCROISSEMENT DE LA TEMPERA-
hefURE DANS LA MINE : f -Voir: Mine
brK_Accroissement de la température dans la).

ACCROT : { "n.m. Au 18éme s., en Picardie, Cro-
ir ghet -—-. " [4176] p.27.

MCCU : T A la Mine, Batterie d'une Lampe
soportative électrique.
. “... la Lampe au chapeau, vous savez cette
Lampe bien pratique que l'on accroche si
prés des yeux, qu’elle ne sait plus dessiner les
ombres, et dont I'’Accu vous botte les fesses a
chaque pas.” [1958] p.104.
1 Au H.F., abrév. commune, commode et
courante du mot Accumulateurs, -voir ce

eterme.
tofes : Pile pour accumulateurs.

a

dASCU DE CONSOMMATION : flu H.F1

bride THIONVILLE (57100), Mis a feu le 9 Mars
1964, loc. syn. d’Accumulateur a Minerai.
. “Si on Marche en Minerai, le Chargement
qui est semi-automatique, se fait a partir du
‘Scale-car’ Appareil peseur qui ameéene les Mi-
nerais des Accus de consommation aux
Skips.” [2159] 11198 -Oct.1963, p.12.

| ACCU DE STOCKAGE : 1 Au H.F., type

B d'Accumulateur ou les Matiéres premieres

btsont stockées en réserve.

levoir, & Accu de travail, la cit. [2159] -Juin
1957, 1128, p.14.

ACCU DE TRAVAIL : 1 Au H.F., type
d'Accumulateur d'ou les Matieres premiéeres
C-sont reprises pour la préparation directe de la

© LE SAVOIR ... FER Glossalre di HiF. Sime piition - J. C.
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Charge. ses pour57.200 t de Minerai; les Esteﬂ Locumulabeurs hydrauliques
. DansLETINCELLE on reléve, a propos dg cades désignent quant a elles les arca-

I'Us. de THIONVILLE: "Dans le courant dg des voltées possedant ou non des Tjré-
I'été 1956, une nouvelle Grue a été mise [emies ou des ouvertures pour décharger
service sur les Accus des H.Fx. // Son but e$s produits’selon note d&. GIULIANI,
d’approvisionner en Minerai Concassé lpslu 12.12.2002

Accus de travail des H.Fx, a partir des Acqu§ Il est présent sur les circuits hydrau
de stockage du H.Hi, soit par chute direct¢ ques et sert de réserve d'énergie; cel
dans les Accus du H.Ht, soit par I'intermé-| ci est mise en ceuvre par l'intermédiai
diaire d’'une Trémie et d'un Transportelirsoit d'un gaz (en générabNpar piston
caoutchouc pour les Accus du HI¥. // Cet- | ou dans une vessie), soit par des poi
te Grue montée sur Portique, a une puissaneseit par un ressort.

qui doit atteindre 80 t/h.” [2159] -Juin 1957,-Voir: Accumulateur hydraulique.
n°128, p.14. CONc;I'ENIR . Faire preuve de capacité pour u
gourde.

CCUMULATEUR A MINERAI : 1

la Mine et au H.F., Silo a Minerai. . ) tigf  Nig 113
©n dit aussi: Accumulateur de Minerai, 4 te 5

-. A propos du Carreau AlGRANGE, on

ACCUEIL (des entrants) : 1 Procédure mise al
point pour favoriser la bonne intégration dans I'Us.
nouveaux arrivant.

. “Le nouveau parcours d'intégration des entrant:
ARCELOR-FOS-s/Mervise a mieux préparer des e
bauches plus réguliéres, harmonisées sur toute I'Useleve: “... des Accumulateurs a Mine-
zgns pdert% det ten}‘pséetzn (limplhqugntlltozuosOI?eslnlve 'P&i de 9.000 t de capacité, 6.000 t utiles;, équisation fiable du processus de fabrication ... Le dossier
B e g ate v b énaficinr C}I'[Jln(parco)ﬁrgsd‘? Pés de ChaineaUBLIN pour le Chargement qui suit a étéconcu parA. GIOVANNACCIQU S'est ap-
gration sur 3 ans (non, 3 mois) amorcé par un tegd€S Rames.” [2220] p.65. puye sur [1878] et [1879].

fort d’accueil durant leur période d'essai. Pendant cgs 3 On dit souvent: Accu hydraulique.

mois, les entrants alterneront mises en situation a [elk\CCUMULATEUR CYLINDRIQUE : T | Défini_tli%nd.. i ble d ir de IEnerai
Fois o1 Eaipe e et Secsns e LR, L. Accumuateur pout 6e Matieres §elPRTel o coptl g ecev g Enee

avant d'étre définitivement installés aux manettes. Un ch ) )
évolution quand on sait que les cycles d'accueil drig,~"arge. “ ment sous forme d’un certain volume de fluide sous
I'Us ne duraient que trois jours auparavant. Mais A DOWLAIS (pays de Galles)‘I'Us. comprend| pression ... Il est constitué d’un récipient métallique

I'enjeu vaut bien un changement de méthode d'intégrd- H.FX, d'une capacité en 1895, de 220 a P2Banche, résistant aux effets de pression du fluide; il
tion. ‘Nous sommes en train de changer de généraf/j. chacun. Derriére les Fourneaux et en|li€st relié au circuit par canalisation; il comprend un dis-
tion’, selon . T., le pilote du parcours, “la moitié d¢sgnes paralléles avec eux, sont installés de sitif de maintien en pression du fluide.

salariés de I'Us. sera remplacée d'ici a 2014. Hie ) g . | & Représentation symbolique...
gu'en 2006, nous avons enregistré 250 entrées. ngs d'Accumulateurs cylindriques verticalix

nous devons de réussir Iintégration des nouveauy, 8 tOle, d’environ 9 m de & et 18 m de hgutyoir la flgll3 Accumulateurs hydrauliques,
de bien mesurer le chemin qu'on veut faire ens.’ --{. £t reposant sur des colonnes. La partie bastel.

‘Nous avons défini les incontournables de Formatibrle ces Accumulateurs est rétrécie et ager cé@rincipe général de fonctionnement..

dont chaque secteur avait besoin pour bien configyrefyec des goulottes pour amener la Charge dNoir lafig.113 Accumulateurs hydrauliques, fa....
'embauché a son Poste. Nous avons insisté sur [i actement dans les Wagonnets de Chatge- La capacité utile est (V1-V2);

portance d'un lien fort entre la Formation et la mise g ge-. L’Energie emmagasinée est, pour l'état 1: W1 =

o

23

pratique, pour vérifier tout de suite si l'entrant a biedN€Nt.” [4537] p.4. P1*V1 et pour I'état 2: W2 = P2*V2.
compris. Et puis, 'engagement du Chef de Poste dans - L'Energie restituée estV = W1 - W2 ... SieV > 0,
le suivi et I'évaluation nous semble fondamenflACCUMULATEUR DE CONSOMMA- I’Accumulateur a restitué de I'Energie au circuit; on

méme si les gars qu'il accompagne ne travailleront pasioN :  Au H.F., loc. syn. de Silo de corj- dit que I'’Accumulateur s'est déchargé ... Dans le cas

forcément dans son Equipe aprés leur intégration’. . . ' X ontraire, sieW < 0, '’Accumulateur a recu de I'Ener-
[246] n°214 —Janv./Fév..?MzErs 2807, p3/4. 9 sommation (-voir cette exp.), d'aprés [4705ie; on dit que I'appareil s’est chargé. ¢
p-35. , . - . ¢ Fonctions assurées..

ACCU HYDRAULIQUE : 1 Abrév. traditionnelle | T AuX H.Fx dOUGREE en particulier, Casiel - Reserve o rLupe ... Dans certains circuits hydrau-
pour Accumulateur hydraulique, -voir cette exp.. a j\/llneral. . Ilque§, Ie, cycle de travail nécessite brlévgmem des dé-
ACCUS : Réserve d'énergie. Tristan BERNARD. . A propos des H.Fx dUGREE F. PASQUASY | bits élevés; dans ce cas 'Accumulateur évite les sous-

A ecrit: "En 1928,0UGREE-MARIHAYE décida dImg:ascjggsoieséicﬁﬁ?rl]’iccumulateur sert de source
ACCUMULATEUR : Abrév.: Accu. de compléter (les) installations (existantes) eE"Energie pour remplacer une pompe défaillante afin

{ Dans la Zone Fonte, en particulier, résereonstruisant de nouveaux Accumulateurs| e pouvoir terminer un cycle de travail commencé ou
voir a Matiéres premiéres (pour CharbonsMinerai, dits de consommation, ayant pduexercer une fonction de Sécurité additionnelle (rame-
C_:oke, Agglo,_ Minerai(s), Boulettes, Addk but de préparer les Charges des Fourneguer un récepteur dans une position de Sécurité).
tions) qui doit étre rechargé avant d'étre|'€es équipements remplagaient la ‘Grarjde - REserveD'ruiE be Fue : Il permet, dans ce cas, de
sec'; ces Matiéres sont destinées a préparerdeue’ dont il a été question plus haut et e%‘a'n,te”'r i Aahesunl donnée pendant un temps pro-
Mélange d'Agglomération, a étre Enfournéestocks de Minerai qui I'entouraient . Al O 0s (Procedé de serrage -maintier). '~ .

AU At A q ! -, . - Anmi-seLier: il évite les coups de bélier, élimine
dans le H.F., ou enfin & préparer la Pat¢ dessus des Accumulateurs, 3 Voies d'acféss bruits indésirables provenant de la pression dans le
Coke. permettaient d’amener les Wagons de Mifesircuit hydraulique et évite les pulsions venant du
Syn.: Caisse de consommation, pour le Minerais qui se vidaient par les cotés. En desspuihit de la pompe.  cela intervient au

H il A H - ECRETAGE DES POINTES DE PRESSIO
re.l.lé.-l t Trémi t f . tre Io_uvertu'rfa de Trappes permettait a ce Min anoment de manceuvre de commande pendant I'utilisa-
- "Silos et Tremies, ouverts ou fermes entrentai de s'écouler dans des Bennes circulalr&gn de mano-contact ou d'appareils de mesure.

dans cette déf.. L'évacuation des Matiéreq sgii étaient convoyées jusqu’aux Gueulalds - Source p'enercie: pour I'entrainement indépen-

fait généralement par gravité." [33] p.2. des Fourneaux. Ces Bennes étaient dépopétest des circuits de pilotage ou de circuits secondaires
. En 1900, on trouve comme syn.: Cofffesur des Chariots mobiles équipés d’un sy t&uand le deébit de la pompe est utilisé pour I'exécution
Magasin, Réservoir, d'aprés [50] p.287 |..me de pesage.” [4434] p.115/16. du travail du circuit puissance.

mais également Case et Casier. CONTENIR : Role des vessies quand on lanterne. * Différents types...

7 En fonction du maintien en pression du fluide, on trou-
. AuxHB.L, se dit également: Bunker. Lo, fonction du mainfien en pression du fluide, on trou

. A propos de la MineMARON-VAL DE FER, ACCUMULATEQR DE _MINE_RAI Al Ala .- desAccus A FORCE CONSTANTE (Accus a poids) ... -
prés deNEUVES-MAISONS on reléve: “1932:| Mine, syn.: Silo a/de Minerai ... Cette exp. {i-voir la fig.113 Accumulateurs hydrauliques, 8.

Construction de Iimposant Accumulateur [agure dans une étude SWGRANGE, in [2220] - des Accus A FoRcE VARIABfLEZ accus a ressoré ou_
Minerai de typezUBLIN. 16 Silos a Trappe { P.56. accus pneumatiques ... La force pressante est due a un

S T . 5 Mi ; gaz sous pression maintenu dans I'Accu ... Il en existe
capacité: 65.000 t. // 08.07.1992: L'’Accum -Loc. syn.: Accumulateur a Minerai. a contact direct, & piston flottant, & membrane, a ves-
lateurzuBLIN est inscrit aux Monuments Hig- sie.
toriques de Lorraine.” [2279] p.2. ACCUMULATEUR DE STOCKAGE : - & contact direct dissolution du gaz dans le fluide
. A propos des H.Fx de MK, un stagiaire| Au H.F., loc syn. d'Accu de stockage. (huile) ... -Voir lafig.113 Accumulateurs hydrauli-
d’HOMECOURT, en Janv. 1956, écrit: “Accuf -Voir, a Chariot de Transfert, la cit. [5329]ques, figs. ton flottant: le piston libre sépare le gaz du

< . A N . e - a piston ftlottant:

mulateurs & Minerais et a Coke ... DispositipiP-36. fluide (huile) ... -Voir lafig.113 Accumulateurs hy-
en ligne - Parallele a la ligne des H.Fx.|// drauliques, fig.
Construit(s) entiérement en béton - Formé@CCUMULATEUR FER-NICKEL : f Moyen de - & vessie variante la plus utilisée: la pression du
‘W’ ---." [51] -148, p.44. stocker I'électricité. gaz est égale a 0,8 fois la pression minimale du circuit

. A _RE Agi ’ . "Accumulateur constitué par le couple Fer-peroxyde.. -Voir lafig.113: Accumulateurs hydrauliques, .
dgls éall_AaT:ﬁg\s/I%?;c%igfﬂggn%‘?nsgggsl elgls Je nickel plongeant dans une solution alcaline -potgsse Les Conditions de fonctionnement: )
p iy s 20 % en poids-. La force électromotrice est de I'ordre - pour le gaz, pression et volume varient en
?:ehs- pour stSockIer I?s IVéatlgrzeilpE%ngéerFs d 1 Volt." [1521}a ...FER sens |nversesll’ufr|1 qée I’?#trle;) ) |
arge ... ‘Sur le plan du 22.11. , l'archi- ) - pour le fluide (huile) pression et volume va-
tecte CHATELET note le mot Accumulateur$ ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE :  Généra-| fentdans le méme sens. brane flexible S& |
le long de la construction; il y dessine 36 Qateur d'énergie hydraulique, présent chaque fois qu'Jnﬁaz ;13 }Pueig"gra”e_v%?f,QeTléa'Licueéh&;j‘;aﬁe_ €
puissance importante est indispensable pour une rg¢af* 9- Yy

o)
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drauliques, figt.

¢ Utilisation (en particulier sur le site de PATURAL

HAYANGE) ...
sie:

- Hydraulique du Gueulard;

- Boucheuse a Fonte;

- Déboucheuse a Fonte (giration);

- Vo(te du Gueusard;

- Vanne deCOWPER(ou Vanne de Brdleur);

- Vannage Sulzer.
n.b.: Le domaine hydraulique comprend en outre:
circuits, les pompes, les moteurs, les vérins et tou
appareils de Sireté et de Sécurité, qui ne sont pas
tés, ici.

ACCUMULATEUR PARABOLIQUE : 1
Au H.F., Accumulateur métallique, dont
section par un plan vertical est une parab
d'aprés [470] fig.35, p.37 ... La particular
et I'avantage de la forme parabolique étaip
que le Garnissage des Parois était pratid
ment inexistant, contrairement aux Trém
de forme tronconique ou parallélépipédigue
. Ce type d'Accu est rare en France ou
préfére le béton ... Il existait BAYANGE (-
voir ci-apres), &ROMBAS pour les R, Rz, R3
& R4, et peut-étrenote M. BURTEAUX & HA-
GONDANGE, de construction all..

. Les deux Div. de H.Fx deAYANGE: PATU-
RAL -du B3 au P6- eFOURNEAU -aux R et
F2-, étaient équipées de ces Accumulatg
(construction suspendue, en tolerie de 12
d’ép.) ou étaient stockés le Minerai Conca,
en provenance de la Mine BAYANGE et le
Coke ... Les Matieres premieres, décharg
par gravité, arrivaient par 2 Voies Ferrées
partie supérieure. L'extraction se faisait &
base pour le Minerai par une Trémie a C
que dont l'ouverture était réalisée par
Lorry ou un Scale-céb ... (1) selon note de.
SCHMAL

Il s’agit principalement d’Accus a vey

ACCUMULATEUR ZUBLIN : 9 Au H.F.,
Accumulateur a Minerai équipé de Trappe
ChalnezUBLIN, d'aprés [2102] p.35.

ACCUMULATION : T A I'Usine de laPRO-
VIDENCE-REHON curieux intitulé d’un sché
ma: ‘Schéma du Circuit Coke avec ses d
Accumulations: Accus nouveaux et Ancier
. Sans doute (?) faut-il entendoemme le
proposeR. SIEST 'ensemble des moyens de
Stockage des Matiéres premiéres, in [!
n°58c, p.14, mais.-P. VOGLERSignaleque ce
terme n’était pas usité sur le terrain.
1 Au H.F., concernant la Fonte et/ou le L
tier, ce phénoméne se présente lorsqug
guantité de Liquide évacuée au Chio et/ouy
Trou de Coulée est moins importante qus
guantité de liquide produite ... L'écart de Bi
lan en fin de Lacher et/ou de Coulée en
Production et évacuation est positif, d'ap
[1313] p.11.
Syn.: Rétention & Stockage.
Ant.: Désaccumulation & Déstockage.
1 Au H.F., pour leOWPERS c'est une “Ré-
duction de longue durée -une ou plusie
heures- (de la consommation de Gaz)
Elle est possible lorsque BOWPERa accu-
mulé un supplément de chaleur au cours|
ou des postes précédant la réduction de
sommation. Une telle Accumulation n’est pas
gratuite. Elle est payée par I'accroissem
des pertes pendant la période de Chauff
intense. Elle peut néanmoins étre avantagg
dans certains cas -vente de courant & des
avantageux pendant certaines périodes d
journée-.” [1511] p.190.
-Voir: Tamponnage.
1 En pédologie, d’aprés [867] -200zlon note dé.-
P. FIZAINE ... n. f. Pour un sol, concentration dans
certain niveau, de substances entrainées vers le b4

lu

pl
I

té

C

Le Savoir ... FER -22 - 5éme éd.

e est une importation ou une addition de matiére

sein d'un volume connu ou d’'une structure définie.
_ mécanisme de I'accumulation :
tion, précipitation ou néoformation (voie chimiqug
par transport en suspension et sédimentation (voie
canique) ou par acheminement et dépdt (voie biol
que) n'entre pas dans la définition. Voir: llluviation.

par transfert en s

- L’A ccumuLaTioN RELATIVE ... L’accumulation rela-

tive résulte d’'une soustraction de matiere qui laisse

ace, concentrée, la fraction non exportée du matg

|egésistant. Le mécanisme de la soustraction qui n'eftl
@as dans la définition peut étre un transfert en solut]

tr@P suspension ou par extraction biologique ... Syn
llluviation.
ACCUMULATION DES ALCALINS :1 Au HF,

gdans le cadre du ProjACHEM, -voir, & Alcalms
)Iéextran [1313] p.1a 3.

CCUMULATION FERRUGINEUSE NODULAI-
E : 1 Loc. syn.: Cuirasse Ferrugineuse et Ferricrétg,

UGoir ce mot.
e8SVoir: Accumulation, au sens pédologique.

'OACCUMULER : ¥ Au H.F., au niveau de$

OWPERS c’est réaliser I’Accumulation, -voi

ce mot.
. “Pour Tamponner ou Accumuler utilemer
le Dispatching (Gaz) doit étre renseigné

les possibilités de Chauffage deewPERS

5Se

hla

¢

Vi

N

B 8e d'années. Dans la décennie 1730, I'Abbaye se I|
de ses obligations industrielles en contractant des
au profit de différents Maitres de Forges. Le ler in

sur leur état d’échauffement et sur les Tem
unatures de Vent demandées par les H.H
mif1511] p.190.

ACE : 1 Dans le Morvan et I'Yonne, la Herse, d'ap
Ed4176] p.7364 ... HERSE

|8ACENAPHTENE : 1 “n.m. Carbure d'Hydrogéne ex-
hdrait du Goudron de Houille.” [3452] p.12.

unACENSEMENT : § Var. orth. d’Accensement, -voi
ce mot.
. A propos des Forges d®NGUYON, on reléve, con-
cernant ‘La location des Forges” “L’engouement

HATILLON pour la Sidérurgie ne dure qu'une trentai

AssociationLe SSanai r.. Fet Fer
7, rue du Parc, 57290 SEREMANGE
tél.: 038258 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

adraté qu'on trouve spécialementLAVELINE - Vos-
Leges-,LA VOULTE -Ardeche-St-JEAN-de Gardonnenque
lu-dans les Cévennes-. = Manganése argentin, Mangane-
), se oxydé hydraté, Manganése oxydé terreux, Mangani-
mte, Oxde de Manganése prismatique.” [155Ep n
giJanv./Fév. 1995, p.33.

Var. orth.: Acerdeze.

SULCERDEZE : { Minerai de Manganése, Sesquioxyde
"Bydraté de formule MiD3.H20, d'aprés [3066] t.Ii,

70 24, ... -Voir aussi: Acerdése.

ACERE/Ee . 1 Anciennement,
d'apres [1444] p.451.
9 p.p. d’Acérer; "qui est garni d'Acier: Outil Acéré.”
[308]
. "adj. Qui est d'Acier, ou ce a quoy on a joint et appli-
qué de I'Acier. On le dit des instrumens de Fer destinés
a couper, a Limer, a Trancher, a Forger ---. Les Enclu-
mes, les Bigornes, et autres Outils semblables sont
"aussi Acérés, parce qu'on les couvre d'Acier." [3018]
. "Par extension de (I')accept. propre, on a dit figuré-
ment acéré pour armé. 'Fermes et acérés, contre |'effort
des passions' ---. (On employait aussi) le mot Acéré,
pour robuste, endurci a la fatigue. 'Socrates, par la so-
briété, avoit une santé forte et Acérée'." [3019]
9 "Tranchant, aigu.[PLI] ... "p.p. Rendu tranchant par
t,I'Acier, affilé, aigu. Fer a pointe Acérée." [3020].
ur
ACEREN : { Forme ancienne d'Acérain, d'aprés
pé1444] p.451.
<"
ACERER :  Anc. var. orth. de Acérer ... "Acerer,
actif. Mot abrgé de Acierer, qui vient de Acier...
s comme: 'Ce Hamnois est bien Aceré’, c'est a dire bien
SFourni, bien incorporé et estoffé d" Acier.” [3264]

Converti en Acier,

ACERER : 1 Dans le sens de ‘Convertir (le
Fer) en Acier, ce mot apparait en 1762,
d’'aprés [1104] p.399 et [1444] p.451.

* Alafin du 18éme s....

. “C'est donner au Fer le plus doux, par le moyen d'une
chaleur déterminée, une souplesse encore plus grande,
H n l'empéchant de perdre son phlogistique et en lui
donnant I'occasion de s'en saturer; ce qui procure a ses

ent le 27 aolt 1730. Il s’agit de I’&osement annue|

et perpétuel de I'Us. dBILLY aFsois CHONET, capitai-

ne-prevot et Gruyer ARRANCY, pour le prix de
PUK2.000 livres de Fer/an. Ce Sidérurgiste trouvant
s’mort quelques années plus tard, sa veaivid. CHO-

ET, et ses enfants reprennent le bail a leur conf

IRk

rties constituantes le moyen de prendre une texture

ale.” [4970] XviIl, p.15.

Garnir, Armer d'Acier; appliquer de I'Acier sur le
Fer afin de donner a celui-ci plus de dureté dans la par-
tie de I'Outil destinée a percer, a scier, etc; Acérer un
Burin, un Couteau, un Sabre, d'aprés [152].

la Dans I'Encyclopédie, "on Acere de différentes ma-
nieres. S'il s'agit d'un Marteau, soit de la Téte, soit de
pta Panne, on commence par Corroyer un morceau

avant QUECHATILLON ne rentre finalement en possejs-d'Acier de la largeur et de la forme de la Téte du Mar-

311

-

au

pl
Lrs

-1- ACERAIN
(1762), "un Fer --- qui participe de I'Acier, et qui, pour
dgatte raison, s'endurcit par la Trempe." [30] 1/2-19y2

i

1
Al

un

les eaux d'infiltration. Ce niveau est appelé HorizZon

d’Accumulation ou Horizon illuvial ou encore Horizo
B -par opposition a lessivage ou Eluviation ou enc]
Horizon A-.
. POUrTARDY -1993, on reléve ...

- L'A ccumuLATION ABSOLUE ... L'accumulation abso

prel’

tr

%
ACERAGE : 1 "Action d'Acérer un Outil, un instru-
ment en y Soudant de I'Acier pour le rendre plus

:rl&CERAlN/AlNE

BQRcier. Fer Acérain. Mine Acéraine.” [3020].

user. orth.: Acerain.

priXAcérain se rencontre cheRUHAMEL DU MON-

le ¢&AU, L'Art du Serrurier, p.289: ‘Un Fer Acérain es
celui qui participe de I'Acier’ eHASSENFRATZ Sidé-
rotechnie IV, p.272.” [1104] p.390, note 241.

h ACERATION

ion de son bien. // L'Us. dsONGUYON échoit, par

ccensement perpétuel elle aussi, le 23 Janv. 173
un écuyer messirksois DE GOMEZ contre une location
de 16.000 livres de Fer/an ---." [49812%22005, p.71.

b MCENSER: 1 Var. orth. d’Accenser, -voir ce mot.

JACER : 1 Forme ancienne d'Acier, antérieure §
j-17éme s., d'apres [1104] p.390.

Acier en catalan ... A la Farga PALAU a RIPOL

atalogne, il y a un “Mall d'Acer (Marteau en Acier)|”
969

us résistant." [795] t.I p.14.

1 Qualifie, dans Art du Serrurier

ar. orth Acérain.

1 "adj. Qui tient de la nature de

Garni d'acier, d'apres [1444] p.451.

Ce terme qualifie un "Fer non homogéne du
S 5gptient des Grains d'Acier.” [4148] p.264.

aprés [1444] p.451.

ACERDESE : 1 “Min. Minéral gris de Fer, fibreux e
cristallin, composé de Sesquioxyde de Manganése|

. § Forme ancienne d'Aciératior],

teau; puis on le Soude a un morceau de Fer menu de la
, @néme forme. Ensuite on fait chauffer la Téte du Mar-
teau et cette Acérure, et on Soude le tout ensemble. On
ne pratique I'Acérure avec le Fer que pour conserver a
I'Acier sa Qualité. S'il s'agit de la Panne, on peut em-
ployer la méme facon: mais ordinairement on fend le
coté de la Panne du Marteau, et on y insére un mor-
ceau d'Acier amorcé en forme de coin. Les deux pre-
Umieres fagons d'Acérer s'appellent Acérer a Chaude
portée.” [64] 1.93.b.
. “ Techn. Terme de Coutellerignettre une Mise
d’Acier quelconque sur une partie de Fer, et les Souder
ens.: on dit Acérer un Marteau, etc..” [2952] p 503 &
partiellement [1551] 1 -15.04/15.06.1994, p.36.
. "C’est Souder de I'Acier avec du Fer pour le rendre
utranchant.” [2843] p 322 ... “Souder ‘un morceau
d’Acier a I'extrémité d’un Outil en Fer pour en rendre
la pointe ou le tranchant susceptible de s’affiter con-
venablement' PERNOT/TRONQUOY Dict. du Cons-
(tructeur, p.3-.” [1551] 1.2 -Avr./Mai 1996, p.33.

ACERER (S") : 1 Au 18éme s., étre Converti
en Acier.

. "En 1772, GRIGNON) évoque ‘certains Fers
qui s'Aceent quand on les plonge dans la
Fonte'." [1444] p.91.

ACERER A CHAUDE PORTEE : T Au 18&me s.,
facon d'Acérer; -voir, a ce mot, la cit. [64] 1.93b.

ACEREUX : { Forme ancienne d'Aciéreux, d'aprés
i[1444] p.451.

ACERI : 1 Au Moyen-Age, "d'Acier. // Garni d'Acier.
/I Ferme comme I'Acier." [248] -1994, p.5 ... -Voir:
Acerin, Acerois.

ACERIE : 1 Syn. d’Aciérie ... Ce mot appa-
hyait “vers 1720-24 et Aciérie en 1736.” [1104]

© LE SAVOIR ... FER Glossalre di HiF. Sime piition - J. C.
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p.389.

. “Dans des notes d@EAUMUR qui peuvent
étre situées en 1720/24, on trouve une ren
gue sur ‘quelques Fers de Champagne n
més dans ce pays Fer d’Acérie ou Fer qu3
d’Acérie’. Le contexte ne permet pas de trg
cher avec certitude entre des Fers fabriq
dans un Atelier nommé Acérie et des F¢
convertis en Acier par l'opération Acérig
Mais la premiere hypothése semble la p
plausible.” [1104] p.393/94. ... Un peu plU
loin: “En 1767, il GRIGNON) suggere aRuU-
DAINE d’organiser une enquéte sur les Forg
ou I'on s’enquerra entre autres Ateliers, d
Acéries.” [1104] p.399.

u
Sy

e

ACERIFIER : § Au 18éme s., donner la ng
ture de I'Acier.

. "Japplique cette surface non Acérifiée contre
morceau d'Acier de bonne qualité, que ces deux N
ceaux (étant) Soudés je leur fasse subir une Chdu
ressuante, que je les Forge, que je les Trempe, qg:
les casse, je ne trouverai qu'Acier a leur fracture.
[1448] t.V, p.140.

ACERIFIER (S") : 1 Au 18éme s., prendrs
la nature de I'Acier.

. "La partie environnante du Culot, presque dever
Fer sous le Martinet par la surabondance des Scori

- s'Acérifie de nouveau et donne son excédent de C
bon aux parties environnantes." [1448] t.V, p.140.

O

h

u

h

ACERN/ne : T “D'Acier. // Au fig., solide, constant,
inébranlable.” [1551] 1 -15.04/15.06.1994, p.36.

. Au Moyen-Age, "d'Acier. // Garni d'Acier. // Ferm
comme ['Acier." [248] -1994, p.5 ... -Voir: Aceri, Ace
rois.

. "On disoit, dans le sens propre, 'Espées Acérines|

b

De la, pour constant, immuable: accept. figurée, gmACHARIN

pruntée de la solidité de I'Acier." [3019]

9 “Tech. Terme de Serrurerie: ‘Fer qui participe de
nature de I'Acier et se durcit par la TrempeERNOT/
TRONQUOY: Dict. du Constructeur, p.3-. Les Ouvrief
disent plutdt Aciéreux.” [1551]12 -Avr./Mai 1996,
p.33.

S

ACERIR : { Vers 1830, "Souder de I'Acier avec d
Fer destiné a Trancher." [1932] t.2, p.i.

ACERME : T "n.f. Morceau d'Acier préparé pour étre
Soudé a I'extrémité d'un Outil." [4176] p.28.

ACEROIS : 1 Au Moyen-Age, "d'Acier. // Garni
d'Acier. // Ferme comme I'Acier." [248] -1994, p.5 ..
Voir: Aceri, Acerin.

ACERON : 1 Fabricant d'Acier au Pays d
Vaud lors de la Guerre de Trente Ans, d'ap|
[13]

e
e

ACERURE : T "Morceau d'Acier préparé pour étr
Soudé a une piéce, a un Outil que l'on veut Acér
[795] t.I p.14 & d'aprés [152].

. “Tech. ‘Morceau d’Acier qui doit étre Soudé a l'e:
trémité d’'un Outil en FerPERNOT/TRONQUOY Dict.
du Constructeur, p.3-." [1551]°h2 -Avr./Mai 1996,
p.33.

ACETATE : 1 Sel de l'acide acétique GEIOOH ...
Au début du 19eme s., on distingue:

a) L'Acétate d'oxule de Fer, a base d'Oxyde F¢g
reux FeO ... "L'Acétate d'aule de Fer s'obtient er
dissolvant du sulfure de Fer dans l'acide acét
('acide acétique moderne)." [3376] p.118.

b) L'Acétate d'oxde de Fer, a base d'oxyde Ferriq
FeOs ... C'est un syn. probable d'Acétate de Fer

r-

U

E{’ne_au et dans le vin de Madére. L'auteur recommande un¢|
1]

Micétique vineuse simplié¢ en donne 3 a 4 cuillerées a thé p|
rigur.” [2176] p.103.

ne Formule ... L’Acétate de Fer Ferreux anhydre a po

1l s
)r%;%ur formule [FeO(OAC)6(H0)s].CH3COz, d'apres

eACETATE FERRIQUE : 1 Sel de I'acide acétique ¢

urP'S'

&CETONITRATE DE FER : f "Mordant en teintu-

[gapres [4176] p.718 ... HACHOIR

la

Le Savoir ... FER -23 - 5&me éd.

 En thérapeutique au milieu du 19éme s... “L’Acétate de
Fer préparé par M. LIPP, est une poudre stable, soluble

ion de 1 d’Acétate dans 30 de ce vin, qu'il nonteirture

mule Fe.(CHCOOY. L'Acétate de Fer Ferrique
643] <Wikipedia> -2007.

ACETATE FERREUX : 1 Sel de I'acide acétique g
du Fer divalent.

-Voir, @ Mordant de Fer, la cit. [4210].

S

du Fer trivalent.
-Voir, a Mordant de Fer, la cit. [4210].

ACETITE DE FER : T “Sel acéteux martial.” [4554]

g@ obtenu en dissolvant du Fer dans l'acide nitriqu
n reprenant par l'acide acétique bouillant." [1521]
FER

ACHA : 1 “Archéo. Hache -Cévennes-.” [15519In-
15.04/15.06.1994, p.37.

CHAIRE : § Dans les Cévennes, Hachoir a viandg

ACHEREAU : 1 Petite Cognée de Blcheron, d'apn
[4176] p.717,a ... HACHEREAU

ACHARETTE : 1 "n.f. Au 15éme s., Outil de Chal
pentier 'pour chintrer les pilliersNOYON, 1459-."
[4176] p.28.
: 1 Forme ancienne d'Acérain, d'apr
[1444] p.451.

ACHAT A LA BALANCE :  -Voir: Balan-
ce (Achat a la).

ACHATS, MODE D’EMPLOI (Ferraille, Minerai,

gles en usage dans le monde ? ... L'articlé/@& AL
PLUS ci-apres, fait le point, in[38]°63, -Sept. 1996,
p.15.

* ‘Le marché des Ferraillesest marqué par une gral
de diversité: des produits et des acteurs. Rien q
France, on peut en dénombrer plus de 1.000, dont
tains sont des collecteurs de base, les Chineurs, le
tres de gros négociants qui achétent ou vendent la

en particulier aux 16éme et 17éme s., syn. de
aGoursier d'Eau.
S9°0On reléve dans la théser d'AMY relative a
hrla Forge deSAVIGNAC-LEDRIER: "Le cours
d'Eau était barré en amont et la réserve ainsi
Hrconstituée permettait d'alimenter au coeur de
I'Usine par un Bief ou Canal d'amenée, les
différents Coursiers d'Eau, dits Achenaux

qu'elle comportait selon son importance."
: [86] p.15.

ACHENE : T Au 18éme s., au pl., Canal
d’amenée d’eau.

t . On lit dans un inventaire de 1724: "La cons-
truction du Martinet, des Achenez de la Roux
du pont ---." [3723] p.156.

ACHER : T Forme ancienne d’'Acier, anté-
rieure au 17éme s., d'aprés [1104] p.390.

. Au Moyen-Age dans un¥ie des Saints"A tant i
rcent les mameles, Que moult avoit tenres et beles,
un grant Clous d'Acher angoisseux (Alors ils percent
les mamelles, Qu'avait beaucoup tendres et belles,
D'un grand Clou d'Acier angoisseux)." [3019]

1 Var. orth. de Hacher.

-Voir: Chappler.

. En pays devAauD, au 17éme s., on reléve:
"... préparer le bois pour les Meules, c'est-a-
dire le Acher ou Chappler." [603] p.275.

b

e

LACHERIN : 1 Au Moyen-Age, adj., var. orth. d'Ace-
rin, d'aprées [3019].

L ACHERON : 1 Var. de Aceron (?), peut-
étre.
. A "jausse sur le ruisseau Samson, une
Forge a deux Fers ( ne faut-il pas lire 'a deux

esFeux' ?), 1344 --- louée la moitié Golart
LOSTE, l'autre moitié aux Acherons pour 1
Poise de Fer et 3 Trentimes d'Acier ---."
[427] p.6O ...) Peut-étre la commune GESVES
d’aujourd’hui, fait remarquerG.-D. HENGEL qui a
étudié cette région.

u Métaux:) : 1 A la fin du 20éme s., quelles sont les iB-ACHEROT : 1 Variante, sans doute (?), de Hacheret

(-voir ce mot), in [330] p.123.
-Voir également: Hache a Pailles, in [330] p.123/124
& Pailles, in [330] p.113/4.
- Syn.: Hacheret, Hacheron, Hache & Hache a paille ...
‘etVoir, a Outils tranchants (le métal), la cit. [1104]
cqy-971/72.
au-
F

raille, souvent sans la voir. Le marché de la Ferrgil
évolue depuis quelques années: d’'un marché globa| qur

se souciait peu de la Qualité des Produits, on pas|

marché a dimension mondiale qui essaie de clds

Y CHERURE : 1 Au Moyen-Age, "subst. fém. L'ac-
%ion d'Acérer."” [3019].

e a
ﬁCHETER EN FORGE : { “Dans les années 1960,

ier les Ferrailles selon une méthode claire qui pereAcheter en Forge restera encore le moyen de qualifier
d'améliorer leur gestion et leur utilisation. Le prix d¢sl'achat direct au Producteur plutdt qu'a un marchand.

Ferrailles n’est pas unique, méme si Gemposite

bales d’évolution sont comparables’.

* Lesachats de Minerais de Fersont fondés sur leg
prix fixés tous les ans entre les 5 plus gros acheteu
les 5 plus gros vendeurs. Une fois fixe, le prix est
cepté par les autres acheteurs. Il reste a négocier in|
duellement selon certaines spécificités: capacité
ports et impact sur le fret, répartition des Qualités
le fournisseur ...".

x ‘Le prix du Charbon est fixé une fois par an, de g
a gré, entre le fournisseur et I'acheteur. Il differe se|
eles Qualités, les origines et les destinations. En Euri
.I'Union Européenne publie un prix trimestriel qui col

e

[3971] p.15.

B Price, indicateur de conjoncture américain édité par

erI" American Metal Markegst une bonne référence. Cqr-ACHETER LE TOUR : T Au 19éme s., en
tains marchés locaux -Europe, Asie, ...- peuvent ngal

- moins avoir des prix différents, mais les tendances gl

Belgique, exp. employée dans I'Exploitation

Sniniere.

. “Les Maitres de Forge Acheétent le tour, c.-a-
s@¢ qu'ils font travailler les Ouvriers a leurs

hcpléces et uniquement pour eux.” [4811] p.101
divi. On peut comprendre que les Maitres de
desorge font Exploiter le Minerai sur les ter-

"¥ains qu'ils ont choisis, et que les Ouvriers ne
peuvent travailler que pour un seul d'entre
o®UX,expliqueM. BURTEAUX-Fév. 2016..

pe

I- ACHEVAGE : 1 Sur une piéce mécanique, action qui

P &t directement I'Ebauchage; elle est destinée & mettre
Charpiece aux cotes du dessin ... -Voir, & Couleurs sous
I'action de la température, la cit. [2954] 4éme éd.,
p.58/59.

"L'Acétate d'oxile de Fer s'obtient en dissolvant
I'hydrate d'oxile de Fer dans du vinaigre (qui contie
de l'acide acétique).” [3376] p.135.

erespond au prix moyen des achats des Sidérurgiste
htropéens basés sur une analyse moyenne type de

bon a Coke’.

* ‘Le marché des métawest un marché a terme ---".
ACETATE DE FER : T Sel formé par la combinai
son de l'acide acétique avec I'Oxyde de Fer.

. "Liqueur brun foncé, incristallisable, qu'on obtient 4
mettant en digestion du vinaigre de vin ou de l'aci
pyroligneux, avec des Rognures de Fer. On I'emp
comme mordant dans la teinture en noir." [184]..

ACHAT SPOT : 1 Achat, hors contrat d'une cargaj- ACHEV &/ée : Y "adj. Accompli(ie) dans son
nson de Minerai ou de Charbon immédiatement dispgngenre.” [308] |
déle. -Voir: Fonte Achevée.
joie

ACHAVALITE : 1 Minéral Ferrifere. ACHEVEMENT DE LA FONTE : 9 Au

ACETATE - ) Rl
. "L'Acétate de Fer est employé par les teinturiers.” Formule ... FeS, d'aprés [2643ite .. MINDAT-ORG | H.F., ce terme recouvre toutes les réactions
[1390]. chimiques menant a la qualité de la Fonte,

gACHE : 1 En 1343, dans le comté @eIX, var. orth.

. “Les habitants de I'Inde connaissent depuis lo
hage Hache, d'apres [3822] p.154.

temps l'acétate de Fer, qu'ils préparent en faisant m

rer du Fer dans du vin de palme fermenté.” [53§2]
T ACHENAL : 1 En Périgord tout au moins, ¢

(Mn, Si, ...).
-Voir Fonte Achevée.
Toute chose finie n'est jamais entiérement achevée tant
pt qu'elle n'est pas complétement terminée.  Pierre DAC.

p.vi.
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ACHEVEUR : 1 “Met. Ouvrier qui adoucit les mé
taux.” [1551] ®22 -Janv./Fév. 1998, p.33 ... Est-
bien un Métier sidérurgique (?) ... Ouvrier qui termi|
les ouvrages des Fondeurs en Adouci$sdrs mé-
taux, d’'apres [4349] p.10 Q. = en polissant, liman
afin d'éter les aspérités.

ACHEVOIR : 1 “n.m.Outil pour achever certains o
vrages.” [3452] p.12 ... “n.m. Outil qui sert a ache!
a donner la derniere fagon a un ouvrage.” [455]
p.42.

9l “Lieu ou I'on porte certains ouvrages pour les ter
ner.” [455] t.I, p.42.

ACHIER : § Forme anc. d’Acier, antérieure g
17éme s., d'aprés [1104] p.390.

. On écrit au 14éme s.: "Pourveir leur fort de chars
vin, de sel, de Fer et d'Achier et de toutes choseq
leur povoient besongnier.” [3018]...CIRE.

u

ACHIERIN : 1 Forme ancienne d'Acérain, d'apr
[1444] p.451.

ACHILLON : f En Périgord, petite Cognée de B
cheron, dlapres [4176] p.7&,...HACHEREAU

ACHMITE : 1 "Minéral composé de Silice, d'Oxyd
de Fer et de soude et cristallisé en prismes rhom
daux obliques a sommets trés aigus." [154]

e

ACHMOPHOBIE : 1 "Phobie des objets pointus.” [891
p.69.

ACHODOUR : 1 En Limousin, Hachoir a viandd
d'aprés [4176] p.7I% ...HACHOIR

ACHON : 1 En pays de/AUD, dans une Forge d
18éme s., petite Hache, d'aprés [199].

Syn.: Acherot, Gousse, Hacheron.

“-Voir: Hachon.” [199]

-Voir, a Plioir, la cit. [603] p.18.

1 “En Auvergne, Bourbonnais, et Forest (Forez ?), inéertaines zones mais a pu former, par migr.

coignée s’appelle Achon ---." [302]

ACHONDRITE : 1 “Météorite pierreuse, a texture parfo|
grenue, tres pauvre en Fer et en nickel, de composition
mique et minérale voisine de certaines roches terrestf
[206]

Cli
e

ACHOU : T Anciennement. "subst. masc. Petite H
che." [3019]

ACHURREAU : f Petite Cognée de Bichero
d'aprés [4176] p.7I% ...HACHEREAU

n,

ACICULAIRE : 1 "Minér. Qui cristallise en fineg
aiguilles.” [308]
-Voir: Fonte Aciculaire.

ACIDE : 1 A la Mine, diminutif pour Acide
carbonique ou Gaz carbonique -£(d'apres
[854] p.1.

. A la Mine de Charbon du Sud, “dans ¢
tains Chantiers, il y a le Gaz qui filtre a tn
vers le Charbon. AONTANES c’était I'Acide
qui autorisait 'emploi de Lampes a Flamm
mais AROCHEBELLE c’était le Grisou beau
coup plus dangereux parce qu’explosibl
[1692] r?770, p.10.

9 "Les acides sont des composés toujours hydrogén
qui ont la propriété de former, en dégageant de la
leur, des composés neutres a la teinture de tourn
appelés sels, soit au contact de bases avec élimin|
d’eau, soit au contact des métaux avec dégage
d’Hydrogéne.” [308]

. "Le Fer métal se dissous promptement dans I'ag
sulfurique dilué, en absence d'Oxygéne, en form|

b

des solutions contenant 'ion Fell hydraté et du Ga e
Y buMaritime)." [152]

Hydrogéne. En pratique, le Fell (Fer divalent) est s
la forme de l'ion complexe [Fe(Cht]. // Fe(s) +
H2S0Os(aq) ---> Fé*(aq) + S@2(aq) + H(g). // En pré-
sence d’Oxygene, un peu de Fell est oxydé en F
L’acide nitrique tres concentré réagit sur la surface
Fer, et la rend passive.” [264Bhe university o§8HEF-

FIELD.

ACIDE SULFURIQUE : Grand rongeur. Michel LACLOY

b

H

ACIDE AERIEN : 1 "Se disait dans I'anc. chimie d
I’Acide qu’on nomme aujourd’hui carbonique.” [4554
a ...AERen/ienne. Tiré de[SIBX].

ACIDE AERIQUE : { "Torberg BERGMAN--- a dé-
montré le premier en 1781, que ce qui constitue la

M{'on nomme Acide carbonique quand I'Oxyd

-

afissures (Soufflards) ou brutalement.if, -

P'ACIDE CRAYEUX : f Ancien nom du Gaz

e

4-0c. syn. actuelle: Acide de la craie.

ha- .
ES%CIDE CRENIQUE : { "L'acide crénique est

htione substance de nature ulmique (qui résulte de I3
neinéfaction de matieres organiques) ---. Elle existe, (

igecreux des eaux Ferrugineuses, lequel retient cet g
langous forme de sous-sel. On l'extrait facilement ---

pllaction mécanique, mais bien a un phénomeéne chim
dde concrétion. L'explication la plus vraisemblable

i
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férence entre le Fer de Forge, I'Acier et le Fer de Fq
c'est la Teneur variable en Carbone. Par I'Oxydatio

eCes métaux il parvint a isoler de ‘'lacide aériqy
heD

ioxyde de Carbone, qu'il dosait." [15] 1908Note
sur I'histoire de la connaissance de I'Acier (@arl BE-
ICKS

ACIDE CARBONEUX : 1 Au 19éme s.,
exp. syn. de Monoxyde de Carbone et Oxy

erde Carbone; on disait aussi @&icarbonique|
t.1, Le Carbone et I'Oxygene "s'unissant donn

naissance a une troisieme (substance),

ne y est dans une certaine proportion, c'eg
dire au maximum, et Acide carboneux

Oxide carbonique quand il y est en moing,
4grande quantité." [1932F@epart., p.135.

q

AciDE CARBONIQUE : 1 A la Mine, syn.
de Gaz Carbonique -COdont la concentra:

bstion augmente en I'absence d'Aérage; la rep

ration et la Combustion lente du Charb
(Oxydation) en sont les causes principales.
. Dans les Mines, entre autres de Houille,
production de C®par Oxydation du Charbo
est trés lente, celle par respiration des |
neurs sensible seulement dans les Chan

baks plus étroits et celle par combustion (La
pes d'éclairage a flamme) juste un peu gl

importante ... Dans tous les cas, cette prog
tion lente et continue est sans danger car
malement éliminée par I'Aérage. Le proble
provient du Gaz carbonique contenu dang
Charbon lui-méme depuis sa formation, p
duit et piégé lors de I'enfouissement de v
mes importants de matieres végétales ...

les Bassins ou il est abondant (I'ens. du M
sif Central et les Cévennes en particulier)
se dégage de maniere lente et diffuse

tion au sein de la Roche, des Poches géné
ment localisées au voisinage de charniere

Au cours de I'Exploitation, il est suscepti
de se dégager de fagon continue par cert

voir ce sigle et Accident) par rupture de
paroi de la Poche. Le secteur $IBMARTIN
de Valgalgues (Gardjlétient le record du mond|
du nombre des.l. (2 déclarés par semaine
et celui dup.I. le plus important d'Europe le
juillet 1907, pendant le Creusement du Py
n°1, qui projeta quelque 4.000 t de Poussi
de Charbon, fit 3 morts dans la Salle des N
chines et incommoda des personnes situé
I'extérieur a plus de 1 km du Carreaejon
note deM. WIENIN

carbonique ... -Voir, a Air fixe, la cit. [525] .
Cette appellation vient de ce que le Gaz ¢
bonique se dégage lors du Grillage des pie
«calcaires, telles que la craeosCa ---> CaO +
COz, NOteM. BURTEAUX

vant BERZELIUS) dans le terreau et dans le dég

mment du dépdt de I'eau HORGES-les-EaufSeine-

. Au sujet de la formation du Minerai pisolithique,
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Intprocessus chimique de formation du Minerai en certai-
dees parties du lac (a la Tortue) ait été assez rapide pour

e'permettre une seconde Exploitation aprés une dizaine
d'années." [1922] p.153.

ACIDE DE FER :  Terme qui désignait
I'Oxyde Ferreux FeO contenu dans un miné-
ral.

d8oir, & Nigrine, la cit. [L676] kv, col.152.

ENCIDE DE LA CRAIE 1§ Exp. syn. d'Aci-
gﬁ% crayeux ... Ancien nom du Dioxyde de
t_'C_arbone ou Gaz carbonique.

&Yoir: Acide crayeux.
PU | ¢ chimiste allemandEIR envisagea ce Gaz com-
N$ne un acide et Ilui donna le nom d'Acide crayeux ou
Acide de la craie.” [1754] t.ll, p.664.
ACIDE : Il peut attaquer en mordant. Guy BROUTY.

ACIDE DE REDUCTION : f Au 19éme s., acide
~|j1",arbonique, c'est-a-dire Dioxyde de Carbonez,CO
Drgroduit dans le H.F. lors de la Réduction d'un Oxyde

e Fer, par ex. selon la réaction®e+ 3CO ---> 2Fe
+3CQ.

la"Une quantité plus ou moins grande de cet Acide de
N Réduction sera formée dans la région méme de la cha-
Vileur rouge." [2472] p.978.
1ers
IMACIDE DIOXOFERRIQUE : { Oxyde Ferrique hy-

até, ayant une fonction acide, et de formule HFeO
u 2quivalente a 1/2 E@s.H:0).
or oir, a Ferrite, la cit. [843] p.470.
NACIDE FERRIQUE : f Ancien nom de I'Acide
|&oxyferrique, de formule MFeQs, dont I'anhydride
OFeQ n'existe qu'a I'état de combinaison, d’aprés [182]
|u-1895, t.1, p.282.
ans .
3 ACIDE HYDROCYANIQUE FERRUGINE : 1 Au
idébut du 19eme s., acide que I”on peut considérer
gmme un double Cyanure de Fer et d'Hydrogéne,
ns lequel I'hydrogéne est combiné a deux fois autant
&e cyanogeéne que le Fef [3376] p.179 ..() On a
aldnc (CN)Fe= et (CN)Hs, soit la formule Fe
@@N)eH4, qui est celle du corps que I'on nomme de nos

jomel~-1

° Plis ou de Failles, dans des zones ou la P ggurs Acide hexacyanoferrique 1.
Sion des Plissements était un peu moins fajt

e%CIDE MARIN : § Au 18éme s., nom de l'acide
orhydrique CIH.
“WRir: Acide minéral.
. Il "se fait sentir lors de la mise-hors d'un Fourneau de
laFonderie.” [3038] p.550.

E ACIDE MINERAL : T Au pl., "ce sont des sels aci-
1) des que la chymie tire du régne minéral, tels I'Acide
b marin (c'est-a-dire chlorhydrique), Il'acide nitreux
jtéc'est-a-dire nitrique) et I'acide vitriolique (c'est-a-dire
sréulfunque). Les terres et les pierres qui en contiennent
I-’=- ne sont pas propres a servir de Castine." [3038]
185.550.
S a
ACIDE NOIR DE MANGANESE : { Bioxyde de
Manganese Mn©
. Au sujet d'une Mine prés d&RANDFONTAINE (Bas-
Rhin), 'DE BILLY écrit qu'elle est constituée de 'nids
d'une substance noire et terreuse composée de Fer oli-
é&ilste écailleux et d'une multitude de petits octaédres du
éme Minerai --- auquel I'acide noir de Manganése est
@Relquefois associé'." [3146] p.367.

ACIDE NITREUX : f Au 18éme s., nom de I'Acide

nitrique NGH.

-Voir: Acide minéral.

. C™est celui gqu'on tire du nitre ou salpétre. Il n‘attaque
phas en méme-temps toutes les parties des surfaces d'un
uinorceau de Fer qui est soumis & son action lorsque le
otFer n'est pas homogeéne. |l se fait parfois sentir lors-
cige'on met le Fourneau hors." [3038] p.550.
no-

ACIDE PHENIQUE : { Produit dérivé de la Houille,

utilisé jadis en Médecine.

. Autre nom du phénol, dérivé du benzene, de formule

MERLE écrit: "La forme sphérique n'est pas due & YnesHs-OH; d'aprés [2643] <Wikipedia> -Mars 2007.

ce phénomeéne peut se déduire, @ mon avis, de fait:
se passent encore de nos jours dans les lacs de Su
de Norvége: le Fer, maintenu en dissolution dans
par certains principes dus a la décomposition des v
taux -l'acide crénique, par ex., comme I'a mob#e-

BREE-, se précipite au contact de l'air, se dépose le
ment en formant une boue ocreuse qui durcit peu a
et se concrétionne en sphéroides.” [95] p.119 ...
phénomene décrit par. MERLE se déroule en partig
au Canada, comme I'éckt HARDY: "Il semble que le

QUeN'est-ce pas enfin de la Houille qu'on a extrait aussi
H&e merveilleux produit dont la médecine s'est heureu-

ment emparée, I'Acide phénique, qui & le pouvoir de
&benir la gangréne et de tanner les plaies: nouveau
iracle de la chimie ?" [222] p.6.

(OB

P

ge

htéACIDE PHOSPHORIQUE : f Acide de formule
&{Hs, dérivé, par hydratation, de I'anhydride phos-
Lehorique BOs; c'est I'une de ces formes, hydratée ou
anhydre, qui est a l'origine de la Teneur en phosphore
des Minerais lorrains et du Cleveland; -voir a ce mot,
la cit. [3790]).
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ACIDE PRUSSIQUE FERRUGINE : 1 Au début
du 19éme s., exp. syn. d'Acide hydrocyanique Ferry
né.

. "L'acide prussique Ferruginé -Acidum Fepassia-
cum, Ferrum-cyanicum-, a été découvert PaRRET
et il le nomma Ferrurett ed chyazic acid." [337
p.175.

ACIDE PYROLIGNEUX : 1 “Liquide tiré de la Dis-
tillation des produits de la Carbonisation du Bois
vase clos -acide acétique-.” [1408] p.204.

ACIDE SIDERITIQUE : { “M. DE MORVEAU nom-
mait ci-devant ainsi I'Acide particulier qui devose
trouver dans un morceau de Demi-métal abond|
dans les Fers cassaadroid; mais on a découvert dg
puis que ce prétendu nouveau métal ritéimu’une
combinaison de Fer et d’acide phosphorique.” [53]
tV, p.34.

ACIDE SILICIQUE : 1 A la fin du 19éme s., exp
désignant la Silice, d'aprés [2472] p.779.

ACIDE SULFHYDRIQUE :  Ancien nom de
I'Hydrogene sulfuré, de formule28.

. Lors de sa Granulation, "en arrivant da|
I'eau, le Laitier produit des bouillonnemen
furieux; il se décompose et donne lieu a
dégagement abondant d’Acide sulfhydriq
qui s’échappe avec de la Vapeur d'eau et
pand une odeur d’'oeufs pourris." [911] p.55

ACIDE TETRAOXOFERRIQUE : f Trioxyde de
Fer hydraté, ayant une fonction acide, qui n'a jam
pu étre isolé, mais dont on connait les sels, les T§
oxoferrates, d'apres [843] p.472.

ACIDE TITANIQUE : 1 Oxyde de titane Ti©

. Un Minerai de Fer "d&ABERG (Suédeyenferme du
Manganese en quantit¢ notable, en méme te
gu’une forte quantité d’Acide titanique -10 %-, et pr
duit de la Fonte blanche miroitante.” [3790] t.V, clas]
40, p.94/95.

ACIDE ULMIQUE : 1 Acide provenant de la putré
faction de matiéres organiques, d'aprés [308]

. "La caractéristique d'un Charbon oxydé est la pré
ce d'Acide ulmique." [119] p.16.

ACIDE VEGETAL : 1 Au 19éme s., acide produi
par la fermentation d'une céréale, et qui sert au déc:
ge de la Tole avant Etamage.

. "Dans l'un des (tonneaux) on met du seigle, de I'
et un peu de levain, on allume un feu de braises au
lieu de la cave, ce qui en fait une étuve ou la lumi
ne pénétre que par la porte; au bout de 15 jours de
mentation on met dans cet acide végétal 500 To|

qu'on retire 24 heures aprés, pour les plonger dans T

deuxiéme tonneau qui contient les mémes matieres
le premier, mais seulement depuis la veille; on lai
aussi 24 heures les Téles dans ce tonneau ---. (Dal
cave), la température est de BD du thermometre dg
REAUMUR®)." [3081] p.8 .. Le thermométre dRE-

AUMUR, noteM. BURTEAUX comporte 80°C, contre
100°C pour le thermometreELSIUS La température
était donc de 60*100/80 = 7&. Il ne parait pas possi
ble qu'une telle température ait régné dans une p
ou I'on travaillait, mais il devait de toutes facons
faire tres chaud car l'auteur remarque: “"L'air ---
trouve si dilaté qu'on y respire difficilement." [3081
p.8.
ACIDE VITRIOLIQUE
I'acide sulfurique S@2.
-Voir: Acide minéral.

. "Il tire son nom du Vitriol ---. (Il) dissout la Tuthig
des Forges (la tuthie comprend du zincalOr Zn ->

.7 Au 18éme s., nom d¢

SOiZn + H) et les Grappes des Affineries." [303%]

p.550.

ACIDITE (d'un Laitier) : T C'est linverse
de la Basicité ... -Voir: Degré d'acidité.

ACIDUM FERRO-PRUSSIACUM : 1 Au début du
19eme s., exp. syn. d'Acide hydrocyanique Ferrugin|
-Voir, a acide prussique Ferruginé, la cit. [3376].

A CIEL OUVERT : { Exp. syn.: (En) Dé{
couverte (-voir ce mot), (Au) Jour, (En) Sul
face ... -Voir: Ciel ouvert (A).

. A propos d’'une étude sur les Mines de R
de SIXT-Fer-a-Cheval (Hte-Savoie) on reléve:

e

S’ Acier qui ont pour la plupart disparu ava

I
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assistons a une Extraction du Minerai A C
gbuvert, ‘donnant de I'occupation & une qual

gu'ils sont déja tailleurs de pierre et qu'ils
ment le travail’.” [3571] p.9.

d

brirois sites de I&EDIA D'IDJILL, duGUELB EL
RHEIN et deM'HAOUDET." [2643] -site de la
SNIM

ACIER : 1 Une accept. trés inhabituelle:
I
" Fonte.
8]V0ir, a Records, la cit. [4636].

. "L’Acier produit dans le H.F. est saturé en Carbon

re car il est trop fragile.” [4138] p.6.
. A l'occasion de l'arrét du de PATURAL a 57700
HAYANGE, pour Gunitage de la Cuve, on rele

d’acier (non !, de Fonte).” [21¢d. deHAYANGE du
IN®/er. 20.06.2007, p.3.

uihl.F.4 deGWANYANG (Corée du sud) a pour lég.: "L

Ifoute.” [4636] Juil. 2009 ... De fait, le président
- question est en train de présenter une Torche allu

H.F., selon notre traducteur maison spécialiste en
ajeeen et en journalisme). BURTEAUX!

Au sujet du H.F.1 deHYUNDAI STEELa DANGJIN,
Corée du sud, on écrit: “Alimenté en minerais de Fe
de Charbon, il en sortira 4 Mt d’Acier chaque anné|
[4636] -Janv. 2011.

nrﬂ; La Fonte ... SUITE ..., ou du Fer .PLUS du
b-... Carbone.

e VARIANTES ORTHOGRAPHIQUES ...
-Voir: Acyer.

» Le mot Acier a été employé desieme s.
dansLa Chanson deoLAND d'apres [350].

« Avant le 17éme s.Parmi les Formes ancienn

le 17eme s., on reléve les termes suival
Acer, Acher, Achier, Acies, Arcier, Assie
1pg’_aprés: [1104] p.39 et partiellement [301].
s DEFINITIONS ...
bat/Oir: Appellations Fer & Acier.
miVoir, a Etats du Fer, de I'Acier et de la Fon
ere.. selonrREAUMUR, la cit. [1104] p.210/11.
feryoir & Fer, la cit. [787] p.423 & 425.
sesgoir, & Phlogistique, la cit. [1064] p.31.
qa¥/0ir, a Trinité du Fer, la cit. [590] p.85.
se En fait, comme cela est noté sur le toy
isgaide des Forges dBUFFON (Cdte-d'Or):
"Produit obtenu a partir de Minerai de Fer
qui, apres le passage au Haut Fourneau et|
Forge, contient entre 0,5 et 1,5 % de Car
ne." [211]
€eeDans l'antiquité ...
Y» Pour ARISTOTE (384/322 av. J.-C.) syn. de
??:er purifié; -voir, & cette exp., la cit. [374
p.394,a ---ACIER
. Au 17éme s."Fer bien purifié par l'art, et con

“Les Filons venant mourir a l'air libre, noy

té d'hommes qui en ont besoin et qui ... -sg
d'autant plus propres aux travaux des Minesst resté des matieres terreuses, de lui braler

Broduit du H.F., trés habituellement appe

4,5 %- et ne peut étre utilisé pour fabriquer une Arn|

“Mais l'installation fait mieux que résister a I'usure g
temps -et de la chaleur--, produisant encore ses 2,3

S. Une photo de la préparation de la mise en route]
@reésident dOSCOest en train d'extraire de I'Acier i

uide du H.F., au cours de la cérémonie de misg

dans le Busillon d’'une Tuyere dans le but d’allumer |

duit a une plus parfaite mixtion qu'il n'étoit
par la coction du feu, et par attraction d'une

saccompagnant la Matiére métallique: forte
eproportion pour la Fonte, moyenne pour
tiFAcier, nulle pour le Fer. Affiner la Fonte,

nt'est la dépouiller d’'une partie de ce qui lui

hises Soufres, de lui enlever ses sels superflus’,
écrivait REAUMUR en 1722 dand’’Art de

. En Mauritanie, "I'Exploitation miniére (dy Convertir le Fer Forgé en Acier et d’Adoucir
Minerai de Fer) se fait A Ciel ouvert sur g

tsle Fer Fondu Il donnait ainsi pour la premie-

re fois le Classement en pureté: Fonte/Acier/

Fer, le substituant a celui admis jusqu’alors:

Fonte/Fer/Acier.” [1171] p.47 -Voir, a
Etats de I'Acier (Les cing), la cit. [1218]

€p.302/33.

16 "L'Acier (selonBUFFON) doit étre regardé
comme du Fer encore plus pur que le meil-
leur Fer --- et I'Acier est, pour ainsi dire un

E Fer plus métallique que le simple Fer." [803]

Y5.300.

"L'Acier, constatait simplemergsOUCHU,
b-est un Fer perfectionné qui contient sous le
uméme volume plus de parties métalliques,
Mivec une plus grande quantité de principes in-
flammables'." [89] p.77.

d Dans IEncyclopédie... A propos d’'une étude

| "Sur REAUMUR, R. ELUERD note: "L’article

| ACIER (de I'Encyclopédie) parait dans le ler

arol., en 1751. La déf. dREAUMUR Y figure

tnen bonne place. Mais des l'arti¢ler, le ren-

Me_rsement est complet: ‘L’Acier n'est autre

ochose qu'un Fer tres pur, et dans lequel, par

différents moyens, on a fait entrer le plus de

tra-On trouve trop souvent cette accept. dans la press@hlogistique qu'il est possible’. Cet article,

comme les autres grands articles de Minéralo-

gyie et de Métallurgie, est redigé maHOL-

F-BACH. Or ce dernier travaille a partir des ou-

vrages en allemand qu'il a traduits et il expo-

se a chaque fois la thése de@AHL, these
adoptée par les chimistes du moment ---. |l
faut convenir que la thése dREAUMUR
n'était pas pleinement satisfaisante. D'abord
parce que la chimie d&22ne permettait pas

| & REAUMUR de discerner I'élément dont la

%?T_eneur décroissante et successivement défi-

“gj Fonte, Fonte adoucie, Acier et Fer. Il parle

e ‘matiéres sulfureuses et salines’, termes en

" usage chez les chimistes sans que (des) défi-
nitions satisfaisantes en aient été données.”
[1218] rf23 -1991, p.300.

t “C’est le Métal le plus dur, le plus fort et le plus so-
ehore de tous. C'est un Fer purgé, purifié et épuré de
toutes les parties terreuses et laiteuses; susceptible de
se surcharger de Phlogistique par I'opération de la
Trempe, et acquérir un degré de Dureté trés grand. Il y
a plusieurs espéces d'Acier qui se réduisent a deux: le

o remier est 'Acier naturel, qui est celui qui se fait par
e seul degré de chaleur dans le Fourneau ou on Fond

la Mine; le second est celui qui se fait par la voie de la

etémentation (-voir ce mot). On en fait en plusieurs
apkys du monde, en Styrie, en Suede, en Angleterre, en

Jd-_longrie, en Allemagne, en ltalie, en Franc®I¥ES
en Dauphiné, en Auvergne, en Franche-Comté, etc..”
[2952] p.503.

« En [Aan 11, G. MONGE écrit: "L'Acier est du
Fer Affiné qui a absorbé du Charbon et c'est

]principalement par la quantité de Charbon qui
se trouve uni au Fer --- que les Aciers diffe-

" rent entre eux.” [711] p.30.

e Ay 19émes....

N€ Au début du siecle DE MANSON écrit: "L’Acier est

humidité convenable qui engraisse sa seq
resse naturelle, et le rend plus blanc et
solide avec un grain plus petit et plus fin.

des cornes de boeuf, et des Charbons de
ou de hestre, et en le plongeant dans des

apres l'avoir couppé en plusieurs parties,
fait fondre plusieurs fois." [3018] ...

TEAUX, correspond a une Cémentation du
suivie d'une Trempe.

* Au 18émes....

-« En 1722 REAUMUR le définit ainsi: “L’Acier
n'est pas au-dela du Fer, un Fer purifié, m
eun état moyen entre la Fonte et le Fer.
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le fait en le tenant dans un grand feu pafnfi¥

Cette
k description de la fabricatiomote M. BUR-

dépend de la proportion de Soufre et de se,

h@omposé des mémes parties métalliques que le Fer,
Iusulement il en contient davantage & volume égal ---.
ra méme Fonte produit de I'Acier ou du Fer selon
‘on la traite: I'art de faire I'Acier consiste donc a ré-
a i les parties métalliques dans un moindre volume.”
aE%gs] p.167.

"“On écrit eng24 "L'Acier est une combinai-

ou decoctions astringentes et fort froidesson de Fer et de Carbone; il différe donc de la

Honte par I'absence d'Oxigéfeet du Fer
par la présence du Carbone. // Ainsi on peut
transformer la Fonte en Acier en la privant de
&on Oxigéne), et amener le Fer a Iétat
d’Acier en y introduisant du Carbo@e ---.
Dans la fabrication de I'Acier (au Foyer
d’'Affinerie) le Vent est dirigé horizontale-
Ifhent de maniére qu'il 'y a pas de Carbone
ﬁtruit que celui qui est brlé par I'Oxigéhe

la Fonte.” [3816] t.2 p.70, 71 et 72Ces

e



textes entrainent, de la part g BURTEAUX
les remarques suiv(d) Il N’y pas d’Oxygene
dans la Fonte; la différence entre la Fontg
I’Acier tient dans la Teneur en Carbone (
est plus élevée dans celle-la que dans cely
Le passage de la Fonte a I'Acier se fait d
en brdlant par le Vent une partie du Carbg
contenu dans le Métal (2 C’est bien exact
l'introduction du Carbone se fait par la C
mentation.
« Vers les années 1830l est ainsi défini: “Proto-
carbure de Fer de plusieurs chimistes ...
distingue 3 sortes d’'Acier:

- I'Acier naturel ou de fusion;

- I'’Acier de Cémentation ou artificiel;

- I'’Acier Fondu, d’apres [1634] p.355.
» Vers les annéess10 -encore appelé Protd
carbure de Fer, seloMENARD-, “C’est le ré-
sultat de la combinaison du Fer avec une p
te quantité de Carbone, a l'aide de la ha
température ---. La proportion, dans laque
le Carbone s'unit au Fer varie depuis 1 j
qu’a 20 milliemes; le meilleur en contient 7
8. // La Dureté supérieure a celle du Fer, p
étre augmentée par la Trempe, jusqu’au p
de le rendre cassant et susceptible de ray
verre ---. // On distingue dans le comme
plusieurs sortes d’Acier qui different ent]
elles par leur Grain, leur Dureté, la manig
dont elles se Forgent ou se Soudent ---.
deux principales opérations au moyen d
quelles on se procure ces différentes so
d’Acier sont la Fonte et la Cémentation ---
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aprés un refroidissement rapide. Cela trad
des Teneurs en Carbone de 0,3 a 1,5 %, 4
afue les Aciers doux modernes, avec des

i-€,05 %, se rapprochent plus de la déstori-
nquedu Fer." [1622] p.4.
ne"Les Aciers au Carbone ( Alliages a moi
de 2 % de C) ---." [332] p.146 ... "Un Acig
e-contient, par définition, moins de 2 % de C
bone (Teneur maximale du domaine gamm|
---. Tout Acier peut étre transformé en Aus
Onite par maintien vers 113TC.” [777] p.67/
68 ... Les deux dernieres formulationsmnme
le noteM. BURTEAUX sont équivalentes car |
domaine austénitique s'arréte sur legoaan-
me Fer-Carbone a 2 % de Carbone. Nets-
- nons, comme limite supérieure des Aciers
% de Carbone, limite ainsi définie métallurg
etijuement.
uteFin 20éme s.une déf. qui repose sur la compositi
lle.. “Un Acier est un Alliage de Fer et de Carbone
ssentiellement, contenant moins de 1,7 % de Carbo|

e
pin ‘Types (ancienne appellation traditionnelld)acier

ar.l..eAu 20eme s. finissant, voila, quelles sont pour c
CQue appellation, les fourchettes de Teneur en Carl
€et la résistance a la rupture Rm (en NApnd'aprés
hrd2047] p.4 ...
| es Type Teneur # en Carbone Rm
les- extra-doux <a0,10% < 360

teg doux 0,10 % <x<0,20% 360-440

/] demi-doux 0,20 % <x<0,30 % 440-540

demi-durs 0,30 % <x<0,40% 540-640

., C12 désigne un Acier courant contenant entre 0|
@%& 0,18 % de Carbone.” [2578] p.245.

L'Acier naturel qu’il ne faut pas confondrie gurs 0,40 % < x < 0,50 % 640-740

avec I'Acier natif --- est produit immédiats
ment avec la Fusion de certaines Mines
Fer carbonaté ou Fer spathique, nomm
pour cette raison par les Ouvriers Min
d'Acier ---. On nommeAcier poule celui dont
les Barres ont leur surface chargée de p
tubercules semblables a ceux que préser
les pattes de gallinacée ---. // C’est ordina
ment, la Fonte grise que I'on emploie a la
brication de IAcier Fondu ---. // On Convertit
le Fer ordinaire en Acier par un moyen qu’
nomme Cémentation ---. // Dans cette opérg
tion, le Fer est débarrassé de la port
d’Oxygéne qui pouvib s’y trouver combinée
et il est en méme temps pénétré d’'une cer
guantité de Carbone ---. // On Convertit au
le Fer en Acier en faisant Fondre dans
Creuset des copeaux de Fer doux, mélé 3
du Carbonate de Chaux et de I'Argile cui
réduite en poussiere. Cette opération est g
cate et demande un grand Coup de feu.

Anglais ava@ent seul le secret de cet Aci
Fondu: I'Artiste CLOUET I'a découvert et I'a
rendu public. // L’Acier a une propriété qu
ne posséde aucune autre substance mé
que: c’est d’acquérir par ferempe une élasti-
cité et une Dureté prodigieuses. Pour cela
fait rougir I'’Acier modérément, et on le plo
ge dans I'eau plus ou moins froide, ou d3
d’autres fluides, suivant le degré de ferm
gu’on veut lui donner.” [1637] p.146/48, ...

ACIER

1845 une déf. qui repose sur le mode d’obtentior]
les propriétés... “Un Acier est un Alliage de Fer, ob

tenu par Affinage de la Fonte et susceptible de subjr I

Trempe. Il peut contenir 1 a 2 % de Carbone.” [25
p.245.

* Au 20eme s....

- "Alliage de Fer et de Carbone, conten
moins de 3 % de Carbone a I'état liquid
[149] p.17.

« “La terminologie actuelle considére comr
Acier, un Alliage de Fer renfermant moins

1,8 % de Carbone et comme Fonte, un Al
ge de Fer contenant 2,5 a 4 % de Carbq
entre les deux, des Fontes aciérées et
Aciers particuliers a tres haute Teneur

Carbone.” [414] A773 -Fév. 1982, p.94.

- "Historiqguement, I'Acier se distingue de

Fonte par sa Ductilité et sa non-fragilité et
différencie du Fer par sa capacite a du

- extra-durs > 0,50 % > 740

de ¢ SUR LA PLANCHE A DESSIN ...

léesiu début du 20éme s., pour le dessin industriel,

lesouleur conventionnelle pour représenter I'Acier est
mélange de bleu de Prusse et de carmin.” [4114] p.

)t'i%ﬁu CREUSOT d’'aprés I'Album des Fers et Aciers d

—

e. La méme couleur est utilisée dans I'Alby
[€4133].
fa- *¢ HIST. EVENEMENTIELLE
-Voir: Mine d'Acier. |
PnVoir, a Acier poule, Artiste, Eprouvette, |
- cit. [711].
ORVoir, aCOLBERT, la cit. [84] liv.VI, p.266/67.
-Voir, a Coup de feu, , la cit. [711] p.34/35.
[alVoir, a Epreuve, la cit. [634] °65 -Janv.
581989, p.16.
umvoir, a Feu élémentaire, la cit. [118447 -
Wet.1990, p.41/42.
€\oir, & Marteau a eau, la cit. [2157] sp.
élivoir, a Métallurgiste, la cit. [810] p.183.

Er-Voir, & Ouvrier en Fer, la cit. [116] p.45.
* Le point de départ ...
€. 1200 avant).-C, est une date commung
talirent acceptée, non seulement comme p
de départ de I’Age du Fer, mais aussi pou
Gifecouverte de la Carburation du Fer. Bien
-le lieu de cette découverte reste incertain
Ngpparait qu'un Forgeron du royaume hittitg
etéécouvert comment faire de I'Acier en chal
fant du Fer au contact du Charbon.” [35§
ch.9.
€l survol général...
“Chim. Métal probablement connu dg
vgEgyptiens, et trés employé chez les Roma
n France, il est 2 fois cité dansUmre des
Mestiers-ca 1268-; il paie les mémes droi
hnt’entrée que le Fer. Vers 1490lvier DE LA
b MARCHE écrit: ‘L’Acier est plus noble chos
que I'Or, I'Argent, le Plomb et le Fer, pour g
heque, de I'Acier comme du noble Métal, I'0
Hefait les Armures, les Epées, les Dagues et
iatres Glaived?). Vers la fin du 16éme s., on
néabrique pas encore d'Acier en France, s
dpeut-étre celui qu'on nomme Petit Acier
eiyoir cette exp.) ---. Tout I'Acier employ
dans notre pays vient a grands frais d’Allen
lagne, de Hongrie et de Piémont ---. // Ve
sd 601, le sieuBAILLY (prétend) --- qu'il serait
cin méme d'établir aPARIS une fabrique
d’Acier ---. BAILLY va obtenir son Privilegg

3en pratique, on ne dépasse pas 1,2 % de Carbone. /

Levoir, & Mythologie, la cit. [853] chap.5, p.154.
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uguand mystérieusement son opérateur dispa-
loait. Sur ces entrefaites, un si@amus, pro-
[Teriétaire d'un Atelier de Fonderie au fau-

uneurs en Carbone inférieures bien souvent Bourgst-VICTOR --- fabrique un trés bel Acier

---. Jean LE MOYNE maitre de I'Epée couron-
née et son confre@. P, qui avaient converti
hd'Acier de CAMUS en Ciseaux, Couteaux et
r poignards, témoignent que cet Acier est égal
aret semblable au Carmet -€AMUS obtient
agon privilege et maints avantages. La nouvel-
éfe Industrie se propagera rapidement dans les
provinces du Centre, de I'Est et du Midi de la
France. /iLouis XIV accorde en 1694 Rois
e COUSTAIN l'autorisation de monter unEa-
brique de Fer en Acier, Limes et Fal& ou
bon lui semblerait. Au milieu du 18éme s., les
| Fabriques d’Acier dRIVES et deVIENNE -
i-lsere- en Dauphiné, d®-DIZIER -Hte-Marne-
en Champagne, deEVERS -Niévre- en Ni-
nvernais, deDIJON -Cote-d’Or- en Bourgogne
tset de laCHARITE-s/Loire-Niévre- sont les plus
nerenommées.” [1551] 11 -15.04/15.06.1994,
289,
0 ) Cette 1ére partie du texte figure également, in [680]
p.6,a ...ACIER (Fabricants d)
* Au fil des siecles...
'@ “Entre la découverte du Fer et celle de
on), . . A
¥Acier, pourtant tous deux issus du méme
Minerai, plus de 3.000 ans se seront écoulés.”
[3487] p.6 ... Si I'on considéere que la décou-
verte du Fer a été faite par les Chalybes, on
est a 1500 ans av. J.-C.; les 3000 ans nous
ameénent au 16éme s. apres J.-C., ce qui n'est
pas une date particuliere pour I'Acier. De
plus on néglige ainsi I'Acier des Grecs -
chalybs et celui de Romainseies; ce point
"i4le vue,conclutM. BURTEAUX est donc erro-
ume.
4. "Les hiéroglyphes que portent les monu-
e ments de Bntique Egypte ont d( étre entaillés

76, les piéces en Acier sont colorées en rose assgg moyen d’Outils en Acier trempé, car les

Mhierres de ces monuments ont la dureté du
porphyre." [911] p.58.
« "LesRomains n'ont pas été les premiers a fa-
briquer I'Acier. L'Acier fut fabriqué le jour
ou, empiriguement, I'homme sut distinguer,
pour I'utiliser, le Minerai de Fer qui contenait
du Carbone (? ! sic ! ?). L'Acier était connu
en Grece extrémement tét, vers 500 ¢,
les Férons du Norique avaient le secret de ne
pas Décarburer totalement le Fer qu'ils élabo-
raient." [427] p.36.
- "... les Lances (alendemain des Grandes Inva-
sions rappelleEd. SALIN) --- sont, en général,
de Fer doux; toutefois, la lance a ailerons, fré-
guente en pays burgonde et répandue davan-
tage a I'époque carolingienne, est une arme
L_remarquable, en général aciérée et ornée de
[ihgndes longitudinales d'Acier damassé rap-
jgorté ---. L'umbo du bouclier offre --- la
ructure feuilletée ---; il est constitué par une
ande centrale d'Acier doux placée entre
| éieux recharges de Fer pur ---. La francisque -
¢la hache de jet- posséde le plus souvent une
1ﬁme d'Acier, frettée de Fer doux et munie
'un tranchant rapporté fait d'une pastille
d'Acier dur trempé ---. Le Sabre droit a un
,Sseul tranchant -le Scramasax- I'Arme classi-
ngue a partir du 6eme s., offre un dos feuilleté
--- et un tranchant trés fortement carburé par
Cémentation -chauffe du Fer dans un lit de
Charbon- et Trempé ---. L'Epée longue,
. enfin, est un chef d'oeuvre de technique; son
[.ame est damassée suivant une technique
d'une subtilité extraordinaire -torsion d'un
{fuilleté constitué par trois bandes de Fer pur
oudées entre quatre bandes d'Acier doux ---.
LUPES tranchants sont rapportés par Soudure."
- 465] p.25 & 26.
L« "On obtient déja amoyen-age des Aciers a
[_haute Teneur en Carbone, notamment en
%candinavie et en Russie, qui n'ont pu étre
obtenus que par ce procédé -Fusion avec
matieres carbonées-. Des Epées norvégiennes
contiennent de 0,58 & 1 % de Carbone et des

a

ts

e
N
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Epées russes en Poulad de 1,13 & 1,84 ¢
Carbone ---." [116] p.230.

« "L’Acier employé a lage de 'Armure de Pla-
tes, disons de 1300 & 165@tait trés différent d
matériau homogene et affiné en usage de
jours. C'était un Acier trés hétérogene, q
dans la méme piéce, pouvait aller du
soudé a I’Acier mi-dur, et qui contenait so
vent une bonne quantité de Laitier. Ceci é
compensé par le fait que les piéces les
importantes étaient faites a partir d’'un Blo
qui était souvent aplati en couches et

pour égaliser la Qualité du matériau.” [389
+ Voici quelques conseils deEficyclopédie

"Au reste, voici la méthode dont on se s
pour juger le bon Acier avec le mauvais:

prend dans les Tenailles un morceau d'Ac
on le fait chauffer doucement, comme si

voulait le Souder. Quand I'Acier est suffisa
ment chaud, on le porte sur une Enclum
on le Frappe a coups de Marteau jusqu'a
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déoir, a Canon, son usage en Atrtillerie.

* Qualité ... les bons Aciers de la fin du 18eme:s.
“Utilisateur attentif de I'Acier, le Maitre cou
telier PERRETdresse, en 1777, une liste ass
nosmplete des principaux Aciers de bon
iQualité: ‘L’Acier qui semble tenir le premie
erang dans le monde est celui DeMAS en
-Sirie’. Mais nous sommes ici dans le domai
ailes hypothéses, ‘semble’, et cet Acier n’
lyzas un objet de commerce. Il en va tout au
mment de "Acier Fondu d’Angleterre, ou ajf
lipelé tel, ... sans contredit le plus beau de {
les Aciers qui sont dans le commercePER-
RET cite les Aciers fabriqués pa@. HUTH-
ANT. Il place ensuite I'’Acier Poule ou bou
rsouflé, les Aciers d’Allemagne et enfin I¢
eAciers frangés -j'entends ceuslu Dauphiné,
e RIVE, de Bourgogne, et de |&omté de
FOIX-"" [1104] p.377/78.

etG. MONGE€crit, en I'An 1I: "Au reste, la fusii
delité que I'Acier a contractée fournit enco

gu'il ait perdu la Couleur deerise On le re-
met au Feu; on le fait rougir un peu plus quées les matiéres étrangéres, et de rendrg
cerise on le laisse refroidir, on le polit; €t pate parfaitement égale et susceptible d
I'on découvre alors si I'Acier a des Veingsbeau poli. En le faisant Fondre en effet dg
des Pailles, des Cendrures, des Piqgdres:|ocam Creuset ---, il rejette a la surface toutes
ces opérations sont trés propres a faire pgraiubstances qui ne sont pas susceptibles
tre ces défauts ---." [263] t.1II, p.258, note a). combinaison, il s'épure et on le Coule enst
« A propos de certaines Mines de Fer pulans des Moules. Cet Acier est exempt
Comté duBAN de la ROCHEDE DIETRICH no- | Pailles, de Cendrures et de Filandres. Il p|
te: "La Mine est puissante de quatre pieds swontracter a la Trempe une Dureté uniforn
le sol de cette Foncée; on la trouve blepidl convient principalement a la confection d
massive comme de I'Acier et un peu midarasoirs, des lancettes, et des autres objetq
cée." [65] p.221. Un peu plus loin, cette phifaexigent un tranchant trésx et un Poli par-
se: "Il (le Filon de Minerai de Fer) est ici trgsfait." [711] p.36/37.

compacte rougeatre, bleuatre et aciéreuxs Bien que ne voulant pas trop déborder des

un moyen plus certain de le dépouiller de tun°es,

ayant le brillant métallique." [65] p.222 ...
Voir également: [65] p.223 et 225.

« Au moment de |eRévolution Francaisg ce
produit était officiellement ainsi désigné
préparé; par exemple AILLEVILLERS-et-
LYAUMONT (Hte Saodne), on note, dans
livre des Frere8OURGIN: "... une Tréfilerie,
une Fabrique d'Acier (commun), une Fab
que d'Acier fins anglais ---." [11] p. 38
texte et note 1.

« A cette époqueRgvolution frangaisg, @ HEN-
NEZEL (Vosges), on reléve dans ce méme
vrage: "Production. Fer: 1lére qualité: 60.0
kilogrammes. Acier: 150.000 kilogra

Prix. Fer, 1ére qualité: 40 francs le Quinfall ) )
! q Q des plus diverses. Regardant alors aux sujets possjblgses ont toujours un contenu technigpee-dureté, ré-

métrique. Acier: 132 francs le Quintal mét
que." [11] p. 454.

« Au moment de |&évolution, en Dauphiné "la
Fonte produit les 15/20émes de son po
d'Acier, et les 2/20éme au plus de Fer... T
I'Acier obtenu n'est pas de premiere Qual
Les Barreaux -longs de 3 cm sur 25 mm, ¢
rés de base- sont transportés au Magasir]
on les partage en trois especes:

- I'Acier fin est celui dont le Grain est uni-
forme et presque imperceptible; il forme
peu pres les 9/10emes de la fabrication ---.

- I'Acier fendu ou double a le Grain plus
grossier que le précédent; il est parsemé
Pailles ou Gergures qui alterent sa Qualité
alimente les Taillandiers et sert a faire d
Outils communs ...

- I'Acier Ferreux est entremélé de plusieur
fibres Ferreuses; il est employé exclusiy
ment pour les besoins de I'agriculture." [76
p.208.

. En 1851 & SHEFFIELD, on fait des Lingots|
d’Acier de 1 t; en 1855, a la Foire Expositig
de PARIS, KRUPP présente un Lingot d’Acie
de 4,5 t et un peu plus tard, les Forgessd’
SAILLY réalisent un Lingot d’Acier de 8 t !

¢ TECH. DE PROD. ...
-Voir: Méthodes de Fabrication de I'Acier.
+ Le journal deJean-Hubert ROCHET précise
que l'art de fabriquer I'Acier'est pas fatigant
et méme récréafff). Il ne saurait s'agir d'un
Puddlage de lourdes Masses de Fonte." [§
p.330.

*s AVANTAGES & USAGES ...

- mites fixées a cet ouvrage, il nous a paru i
ressant de rappeler eexte de Paul VALERY,
Réflexions sur I'Acier préfacant, en 1938
tI'Alboum édité par B.T.U.A, & l'occasion dg
I'Exposition Internationale des Arts et Tech
eques de 1937ce texte a été reedité depy
dans le Recueil posthumeUEs éd. de la
i-Table Ronde -1948Considérons I'ensemble d'a
, tions que I'homme peut exercer, ou vouloir exercer,
le milieu dans lequel il vit, et parmi elles, toutes cel
a quoi ses propres moyens directement appliqué
suffisent pas. Il accomplit celles-ci en faisant agir
Unatiére sur la matiére. Il leur a donné des noms
Gous consultons un dictionnaire, nous y trouvon
I'état de verbes une collection de mots qui désigr]
uantité d'opérations et de modifications matériel
I"de ces verbes véritablement actifs, nous constate|
gue la majorité des propositions que nous pouri@rs
mer exige ou implique l'existence d'objeta@ER. Si
dBACIER n'existait, combien de ces verbes n'auraient

ble faculté a se renouveler. EANGIO des Métaux
bat des records de diversité." [38]4t4 -Nov./Déc.
1990, p.6 & 8.
e~ ... Clin d’ceil ... On lit, a propos de constructions:
u cirque, c’est bien peu dire que I'acier estleu
N&u spectacle.” [38] 159 - Mars 1995, p.2.
r *¢ PRODUCTION & CONSOMMATION
e Au 17éme s, a I'époque dEOLBERT, on im-
Neortait en France de I'Acier de Hongrie,
esd'apres [84] liv.VI, p.294.
8- En 1841 la France consomme 10.000 t
-d'Acier; on produit 4.000 t d’Acier naturel et
PUR000 t selon la méthode anglaise; il faut donc
importer 2.000 t d'Acier de [I'étranger
L'Acier étant de plus en plus utilisé, la répon-
-se a la demande sera bientot possible grace
Saux procédé8ESSEMER MARTIN, THOMAS,
etc ...mais ceci est une autre aventure que
n'aborde pas cet ouvrage !
1 Aux H.Fx de laPROVIDENCE-REHON type
d’Addition utilisée vers 1961: “Ce sont des
€rebuts de fabrication des laminoirs.” [51]
p.10 ... Sous ce mot, il faut plutbt en-
b ®&hdre les Riquettes ou les débris d‘aciérie.

"UBArcoT MuTARE .. “Poitrine dacier - Cuirassier -vieilli-. -
nA cause de la cuirasse métallique qui recouvrait la poitrine-.”

612056 p.9.
nirisme ---.
=\Vfoir: Fer ---.une appellatior¥ ---." en onirisme’ ---.

't.e Réver d'Acier est le présage de: "Si I'Acier est
dillant = réussite; s'il est terne = perte d'argent.”
PW813] p.34.
ne9ttym. ...
bgVoir, a Aya(s), a Kang, a Sta-, a Steel et a Stomoma,
d@ﬁ cit. [4042].
. "Ce mot, seloMENAGE, vient deaciarium, dont les
Italiens ont faitacceiariq et les Espagnolazerg qui
viennent tous du Laticies dontPLINE s'est servy
Ib’our le mot de Chalybs. D'autres disent qu'il a été ainsi
t&rommé exiterata ustulationg tanquamASSARIUM,
0uU ASSATUM. PAPIAS dit que le mogciare a signifié
Acier dans la basse Latinité." [3018]
. "En francais, Acier est dérivé du lattiesqui signi-
]ifie tranchant (subs.) ou pointe de fleche ---. Le mot
atin acieris proche deacies représente une Hache de
1Shronze employée pour des sacrifices religieux: ce qui
est important n’est pas la nature du métal, mais les pro-
- priétés de I'Outil.” [4042].
sur Relevé dans un document datant1dd0 environ:
les'Ce mot peut venir du grec et du mot ladities C'est
ok Fer_afiné et celui de tous les métaux qui est suscep-
latible de plus de Duret&halybs -Cet Acier est bon,
Sixcellent, ou méchant. Les Fraigont donné l'usage
de I'Acier aux Indiens de la Nouvelle France-. Ce mot,
ertu figuré est noble, et plus de la poésie que de la prose.
€$ "Les noms donnés a I'Acier dans les différentes lan-

OBfStance, etc.- ... Contrairement & Fer qui est un nom

général, Acier représente une propriété qualifiant un
_ produit Ferreux particulier.” [4042] .() Sauf pour
€i€halybs, qui est une réf. géographique.

éés ... IACIER Affite, Coupe, Fend, Fraise, lig
ime, perce, pince, pique, rabote, scie, Taraude, vr
I vibre, il s'aimante ; il se tend, il se détend ; il col
Rlfent, retient, soutient ... // Je m'arréte, car en vérit
@i consulté que ma mémoire de l'instant et non le
tionnaire qui m'en e(t fourni bien d'autres. Mais
voit que ma petite méthode lexicologique, purem

2

ment suggestifs. L'importance de notre Carburesie
se dessine ; nous concevons l'ampleur du role d
corps merveilleusement polytechnique dans notre d
dieation, et la pensée se reporte nécessairement
fguestion que je proposais a la premiéere ligne de
egssal : que serions-nous san<IER ?" [365] et par-
ellement [247] p.4.
* Dans la Franc-Macgonnerie...
S --Voir: Epée et Glaive.
e- *s MISE EN VALEUR ...
8t “De petites ou plus grandes inventions m
tent I'’Acier en valeur:
- le moyen de Souder I'Acier avec la For]
nest d0 av. J.-B. DUPONT Maitre de Forges §
NIEUPORT -Belgique- en 1807;

- Son Polissage est inventé paiUSSAINT
pére & fils, deRAUCOURT -Ardennes-, en
'An VII;

- Un procédé pour le Vleuir est inventé p
un anonyme en I'AXIIl ;

- Un autre pour I'empécher de Rouiller ¢
découvert pacoNE en I'An xi1.” [1551] n°1

03]5.04/15.06.1994, p.40.
¢ SelonMETAL PLUS "s'il n'est plus exalté pour lui
méme, I'Acier est en revanche valorisé par sa form

© LE SAVOIR ... FER Glossalire dit HiF. Sime piition - J. C.

statistique et objective, donne des résultats immédipt:

i * Acier non ... métallique...

nﬁ[ Un concept qui semble trés peu métalliquete M.
1 j@URTEAUX... “Les Philosophé®, entre autres le Cos-
jnopolite et IePHILALETHE, ont beaucoup parlé de
Dr‘.fgur acier. Ce qui a donné occasion a plus d'un Chy-
L miste de chercher la pierre philosophale dans I'Acier,
gjetal que I'on emploie a faire des Outils; mais en vain
ravaillent-ils sur ce métal comme sur les autres.
L Leacier des Sagéd est la mine de leur or philosophi-
[, due, un esprit pur par-dessus tout, un feu infernal et se-
3 Giet, trés-volatil dans son genre, et réceptacle des ver-
cdifs supérieures et inférieures, le miracle du monde,
que Dieu a scellé de son sceau, enfin la clef de tout
I'Oeuvre philosophique. C’est la parure la plus pure et
volatile de la matiere, dont les Sages font le grand
Oeuvre. Il n'a point d'autres noms dans aucune lan-
gue, qui ne signifie la quintessence des choses de
"Univers. Les Philosophes lui ont donné le nom
FlaAcier, parce qu'il a une telle sympathie avec la terre
d'ou on I'Extrait, qu’il y est sans cesse rappelé,
tecomme a son Aimant.” [3562] (2 Les alchimistes et
tous adaptes de |'ésotérisme.
1 Produit de Beauté relevé dans un catalogue de vente
de CORA, sous la forme d’un flacon aprés rasage, les
fragrances proposées étant Acier et aguirre, d’apres
[1345] p.18.
Une dictature est un régime ou ce qui n'est pas défendu est
alobliga\toir(—:‘: un homme en acier, tous les autres en tole.

s CIER (Appellations de I') :  R. ELUERD regroupe
ci, & propos dREAUMUR, “les (différentes) configu-
rations syntaxiques ---. Les épithétes permettent
d'identifier ...
- la Qualité de I'Acier: Bon Acier, Acier commun,
daAcier excellent, Acier fin, Acier grossier, Gros Acier,




Acier imparfait, Petit Acier,

- une caractéristique physique ou technique de I
liage: Acier dur, Acier intraitable, Acier mou,

- ou le résultat d’'un traitement: Acier adouci, Aci
pamé, Acier surchauffé. // Les Compléments de n
outre l'origine géographique, indiquent la destination
I'Acier: Acier a terre, Acier de rebut.” [1104] p.221/22.
-Voir: Acier (Nébuleuse(s)).

D

ACIER (Bon) : 1 -Voir: Bon Acier.
ACIER (Gros) : 1 -Voir: Gros Acier.

ACIER (Fabrication de I') : § -Voir: Métho-
des de Fabrication de I'Acier.

ACIER (L") : 1 Poéme lyrique en 4 actesAtbert
BOISSIER mis en musique paRobert BREARD
Cette chanson était au répertoire de la chorale ni
des AciériesHOLTZER, a 42240 UNIEUX, prés de FIR-
MINY, selon note dg.-M. MOINE, d'aprés recherche:
auxA.M. deTOURS réf.15.Z.1 ...
1) LA FONDEREE ...
‘Parmi les Blocs de Fontg on apercoit la-bas de
hommes demi-nus,
‘Préts pour le branle-bas ---;
‘On distingue le bruit produit par les Tenailles
‘Qu’on traine sur le sol fait de Plaques de@er
‘Comme en doivent avoir les portes de I'enfer’.
(1 Des Gueuses, vraisemblablement;
@ De telles Plaques étaient également en usag
Chargement de certains Fourneaux pour facilite
roulement des chariots de chargement.
2) L’ ARRACHELR ...
‘Le Prétre deVULCAIN au torse géant
‘Est venu se placer devant le four béant'.
3) Le CREUSET...
4) L’ACEER ...

B

b

ACIER (Nébuleuse(s)): 1 Présentations -aussi e
haustives que possible- entreprisesRa@LUERD-qui
en a eu linitiative et le mérite-, des différentes apq
lations de I'Acier, au sens ... large, durant les 17
18émess..

* SelonREAUMUR: Si on rassemble toutes les app
lations formées sur Acier, on voit se dessiner la co

guration de la Nébuleuse Acier, d'apres [1104] p.3
... (Ac. = Acier)
Zone
de (( Fonte 'le + haut®dde I'Acier’
la  (( blanche "Acier trop Acier’
Fonte (( 'Acier le plus intraitable’
( ( 'Acier intraitable’
(
( Ac. grossier, Ac. commun
( gros Ac., Acier de rebut
Zone ( Acier médiocre
( Acier a terre
( Ac. d'Angleterre, d'ltalie
(
de ( Acier fin
(
( ‘bon Acier’
( Acier fin
( ‘Acier excellent’
I'Ac. ( ‘Acier traitable
( ‘Acier aisé a travailler’
( Acier adouci
( Acier d’Allemagne
Zone (‘( 1.
(( 2.Ferdur, Petit Acier
( Fer d’Acérie Acier commun
(3.
du (4. Ac. mou, surchauffé (?)

5.Fer fort Acier grossier
9
6

Fer ( 7.Fer doux ) . Acier pamé )
* SelonJOUSSE -voir: Aciers (Espéces d’), i
[1104] p.220. o
* A la veille du Mémoire de 17869... Voici, pro-
posées paRr. ELUERD les 3 grandes sérig
d’appellations, in [1104] p.387 () Mémoire sur
le Fer considéré dans ses différents états métalliques
MM VANDERMONDE, BERTHOLLET & MONGE, lu a
I’Acad. Royale des Sciences au mois de mai 1786, PA
Imp. Royale, 1788, 71p..

* Appellations explicitant laQualité de [I'Acier
sans identifier sonmode de Fabrication...

Acier intraitable bon Acier
Acier surchauffé Acier fin
Acier de rebut Acier superfin
Acier Ferreux Acier doux Acier dur

Acier tendre
* Appellations explicitant lenode de Fabrication
de I'Acier sans préjuger de sa Qualité..
Acier artificiel Acier naturel

Al- Acier cémenté

er Acier de Cémentation

k ner une Fausse marque (-voir cette exp.) ...

el Acier.
&

pl-
pfi
20

S -Voir: Acier a bulles.

RIS, "Les Aciers & boules dREW-CASTLE, deBRUNCK,

Le Savoir ... FER -28 - 5éme éd.

Acier de Fonte
Acier de Fusion

Acier factice
‘Acier (fait) par Cémentation’

m,Fer Cémenté, Fer Raffiné
de Appellations explicitant lenode de Fabrication ou
I'origine mais valant comme identification d'un
bonne Qualitéde I'Acier ...
Acier Fondu, Acier Coulé
Acier boursouflé, Acier poule

Acier d'Allemagne, Acier de Styrie, de Hongrie, etd.

Acier d'’Angleterre
Acier HUNTSMAN, MARSHAL

ACIER (Origines de I') : 1 Au 18éme s. ef
au début du 19éeme omme le rappellei.
BURTEAUX la Qualité du Métal dépenda
beaucoup de son origine, d'ou l'importance
th@ connaissance du lieu de Fabrication,
méme du fabricant.
* La connaissance de l'origine définissait parfois
procédé de fabrication(Acier des Indes par ex.). Pol
des raisons commerciales, on en arrivait parfois a d

* Pour lorigine géographique on trouve dans le Glos|
saire: les Aciers allemand, anglais, brescian, d'Allel
gne, d'Angleterre, de Carinthie, GARMES, deCOLO-
GNE, deDAMAS, de France, de Hongrie, dEVERS
de Piédmont, des Indes, d'EspagneRt¢ES, de SO-
LINGEN, des Pyrénées, de Suede, de Styrievale
AACCIO, de VENISE, d'ltalie, du Nivernais, d'Orient
Iérancois (francais), grege (grec), hindou, indien, ng
que, rivois, styrien, suisse.

* Pour lenom du fabricant, on trouve dans le Glossa
re: les AciersHUNTSMAN (avec les var.B. HUTH-
MAN, HONSMANN, HUNTSMANN, HUNTZMAN,
HUNTZTMANN, HUSMAN, HUTHMAN(T), ONSMAN),
MARSHALL (avec les varMARSCHALL, MARSHAL),
PONCELET.

ACIER (Ouvrier de I') : § -Voir: Ouvrier de

ACIER (Pacte d’) : 1 Accord germano-italien a(
(début de la 2eme Guerre Mondiale.

“Mai 1939: Le 22, signature entre I'Allemagne
Italie du Pacte d’Acier, alliance diplomatique et mil
taire étroite d'une durée de 10 ans.” [1464] -1939, p

ACIER (Petit) : 1 -Voir: Petit Acier.

ACIER (Usine d’) : 1 Dans le courant dd
19eme s., Usine produisant d’abord de I'Ac
Cémenté qui était ensuite transformé en Ad
Fondu.

. L'Usine d’Acier était constituée d'un certa

nombre de modules, chacun comprenant| g,

Four de Cémentation (-voir cette exp.), g
quel étaient associés 7 a 8 Creusets destir|
produire I'Acier ... au Creuset ou Acier Fong
... Ainsi I'Usine dASSAILLY comptait 100
Fours de ce type ..., d’apres notes prises
table ronde duG.H.M.M. & BELFORT, le
07.11.1992.

ACIER A AIMANT : 1 pl. “Catégorie d’aciers don
les Qualités magnétiques sont caractérisées par I'in
sité d’Aimantation rémanente en dehors de tout chg

extérieur et par une force coercitive élevée -Aimaht:

permanents-. // lls comprennent I'acier ordinaire a
de Carbone ayant subi une Trempe martensitique
aciers spéciaux contenant des éléments a carb
Tungsténe, Chrome, molybdéne, et les aciers au

balt, auxquels un traitement thermique confére la dyre?,

té magnétique ---."[626] p.18/19

ACIER A BOULE(S) : 1 Au début du 19éme s., sorf
d'Acier Cémenté.

. “L’Acier a boule est aussi dREWCASTLE ---. On
pée) Forge en Barres de 4 cm de large et de 14
d'épaisseur.” [1645] t.I p.157 a Acier.

Soudé en boite, Recémenté et Boursoufflé, Forgé,
tous des Aciers Cémentés ou Aciers-poules, frappé|
différentesMarques.” [4543] p.11.

ACIER A BULLES : 1 Acier tel qu'il sort du Four df
Cémentation.

Exp. syn. : Acier boursouflé, Acier poule, d'apr
[1932] p.i,a ...ACIER

ACIER A CARBURE DE FER ET ALUMINIUM
OU SILICIUM : 1 Au début du 19éme s., sort

AssociationLe SSanai r.. Fet Fer
7, rue du Parc, 57290 SEREMANGE
tél.: 038258 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

d'Acier allié contenant de I'Aluminium ou du Silicium.
-Voir, a Acier d'alliage, la cit. [1444] p.323.

. "Le caractére essentiel de cet Acier est de conserver
son Damassé apres fusion, sans addition.” [4543] p.16.

L ACIER A DEUX ANCRES : { Au 19éme s., sorte

I d’Acier Corroyé.

. "JACKSON a ASSAILLY proposait des Aciers Cor-
royés a deux Ancres ou deux fleches et des Aciers fon-
dus a une rose ou une serpette.” [4088}e del.-F.
BELHOSTE p.44.

ACIER A DEUX COLONNES
d’Acier.
. En 1819, dans le classement des Aciers fabriqués a
LA BERARDIERE, on trouve un Acier "a deux colon-
nes pour Burins et Limes.” [4088xte deE. TRUF-
deauT, p.13.
et
ACIER A DEUX COLONNES ET DOUBLE
IMARTEAUX : 1 Au 19éme s., sorte d'Acier Corroyé.
I. "Les Aciers deLA BERARDIERE exposés en 1834
ORtaient & deux Eperons, mais aussi a deux colonnes et
double Marteaux.” [4088}exte deJ.-F. BELHOSTE
p.44.
ha-
ACIER A DEUX FLECHES : f Au 19éme s., sorte
d’Acier Corroyé.
-Voir, & Acier a deux Ancres, la cit. [4088].

. Catégorie

—

riACIER A DOUBLE FUSION :  Au 19éme s., sorte
d’Acier qui a probablement été Fondu deux fois.

. . Dans la Production de laieCdes Forges @&XAT
(11140), "on distingue --- les Aciers Fondus a 200 fr
(les 100 kg) pour Rasoirs, instruments de chirurgie et
Couteaux a papier (et) les mémes dits a double fusion
a 275 fr." [3846] .2, p.352.

ACIER ADOUCI : T SelonREAUMUR, Acier “rendu
traitable. Pour cela, il (lui) appliqgue une Cémentation
inverse de celle qui conduit du Fer a I'Acier et qui (lui)
ote les ‘Soufres’ et les ‘sels superflus’.” [1104] p.568.
-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dansléssifi-
cation deREAUMUR, in [1104] p.220.

-Voir, a Acier grossier, la cit. [1104] p.218/19, qui
Btdonne la signification dhtraitable.

- . “REAUMUR souligne le fait que les Aciers intraita-
‘bles peuvent étre Adoucis, ‘rendus traitables’. Il s’agit
de les ramener vers I'Acier en appliquant une Cémen-
tation inverse de la Conversion, une opération qui per-
met de ‘ramener |'Acier & étre Fer'. Si cet Adoucisse-
ment n'est pas effectué, les Aciers intraitables sont
efcartés comme Aciers de rebut.” [1104] p.218.

©

IeACIER ADOUCIN : § Déf. inconnue. Peut-étre (?)
un avatar d'Acier adouci.
N Dans la panoplie d'Outils d'un vitrailliste, on trouve
tte exp.: “... les Pinces a détacher -en Acier adoucin
Uavec une Machoire courbe creusée d'une encoche- ---.”
€§5284] p.1490.
u
ACIER A FERRER LES ANES : { Dans le parler
B gigs ébénistes, “Métal de mauvaise Qualité: Fers de
Rabot, Ciseaux, Gouges, etc..” [3350] p.541.

ACIER AFFINE : f Au 18&me s., sorte d'Acier,
d'aprées [1444] p.115.
o Au chap. ‘Forge a Acier'R. ELUERD écrit: “Le
eme terme intéressant est Raffiner. En étudiant les ap-
ellations de traitements, nous avons vu que Raffiner
o& Raffinage sont quelquefois appliqués a I'Affinage
la Fonte pour en obtenir du Fer, leur domaine d’em-
0i principal est celui de la Fabrication de I'Acier. Ce
affinage est sans ambiguité, un re-Affinage. L'Acier
implement Affiné est appelé aussi Acier commun ou
lus souvent Acier brut, devient alors un Acier Raffi-
né: ‘Cest de la combinaison des différentes sortes
d’Acier pendant le Raffinage que dépend essentielle-
e ment la bonne Qualité de I'Acier Raffiné. On peut
gater le meilleur Acier Affiné par les fausses combi-
naisons des Trousses ou Paquets pour le Raffinage’.
L’opération est menée par le Raffineur dans un Atelier
mmommé Raffinerie.” [1104] p.1087/88.

|

[

ACIER AFFINE A 1024 DOUBLES : { Acier qui
Boété plié 10 fois sur lui-méme (d'od°2= 1024 plis) et
b derroyé autant de fois; on trouve aussi Acier raffiné a
1024 doubles.
. Au 18éme s., “on y prépare (AB&ERARDIERE prés
de S-ETIENNE) ---,. un Acier soudable affiné a 1024
doubles.” [138] 5.9, XV -1899, p.372.
Ps
ACIER A FLEURETS : 1 Exp. de I'lndustrie miniére
québécoise, in [448] t.I, p.34 ... Cette exp. peut dési-
gner: — soit I'acier destiné a la fabrication des Fleurets
le (pour Forer les Trous de Mine), — soit I'acier spécial

© LE SAVOIR ... FER Glossalre di HiF. Sime piition - J. C.



AssociationLe SSanai r.. Fet Fer
7, rue du Parc, 57290 SEREMANGE
tél.: 038258 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

dont est constitué le Taillant qui s'adapte au Fleuret.
Loc. syn.: Acier de Forage.

ACIER : Il faut le Fer pour le faire. Michel LACLOS, i
[714] du 27.08.2005.

ACIER A FUSEAUX : 1 Au début du 19éme s.
Acier fabriqué par la®®des Us. a Faux dBAZACLE,
a TOULOUSE, et qui servait probablement a faire d
fuseaux pour les filatures.

. "Pour PARIS, pour I'Artois, la Flandre, la Picardie
ils surent imiter successivement les étoffes-de-P
les Aciers a fuseaux, en Barils, octogones, etc. a
que diverses variétés des Limes et des Faux d'Alle
gne.” [3865] p.297.

ACIER A FUSION : 1 Au début du 19éme s., exy
syn. d'Acier de fusion.

. Pour faire des Lames figurées, "on ne peut pas f;
de bonnes Lames si on ne Corroie pas I'Acier avan
I'employer; lorsqu'on se sert des Aciers a fusi
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. En 1796, un visiteur chedARSHALL a SHEFFIELD
dit "Pour former ce qu'ils appellent Acier allemand,
Barre d'Acier poule est Forgée aux Marteaux et réd
(en dimensions)." [1570] t.I p.92.
. Au 17eéme s., 8HEFFIELD, les membres de la Com|
pany of Cutlers (-voir cette exp.), utilisaient de I'Aci
all. qui valait environ 2 fois plus cher que I'Acier ord
BSnaire. L'Acier all. était fourni par un marchand lond
nien et I'on ignore complétement ou il était fabrigy

d’Acier Cémenté puis Raffiné.
|a-Voir, a Barre dite deux Eperons, la cit. [3846].
lite"L’Acier obtenu (par Cémentation) n’est pas homo-

géne ---. Ordinairement on lui fait subir un ou deux
- Raffinages; il porte alors le nom d’Acier & un ou deux
hr Eperons.” [3848] p.608
- . En 1819, dans le classement des Aciers fabriqués a
D-LA BERARDIERE, on trouve un Acier "a un ou deux
€,Eperons pour les Outils tranchants et la Coutellerie.”

d’apres [3841 ontribution deJ. et M. UNWIN
nt,"L’'un des Outils les plus surprenants dans I'exp
N§on duDAVISTOWN Museum, Une Archéologie de
N®utils-, est une Scie a main datant du 18éme s.,
guée 'Browne German Steel (Acier all. Browne)’,
qui reflete probablement la confiance des fabric
. d'Outils anglais dans I'Acier all., avant les beaux joy
de la production d’Acier fondu." [3551]
LifACIER : Grand résistant. Michel LACLOS.

de 3
brACIER ALLIE : § "Acier qui contient, outre le Fer ¢

comme ceux d'Allemagne, il est encore plus nécesspile Carbone, un ou plusieurs éléments d’addition afin

de suivre cette méthode & cause de leur grande iné|
té ---. L'Acier de Cémentation méme se perfectior]
aussi par cette opération car, quoigu'il soit plus €]
que celui de fusion, il ne laisse pas que d'avoir des
ties tendres et dures qu'on méle et qu'on distribue d|
maniére plus uniforme par le Corroyage." [3269]

ACIERAGE : 1 Action d'Aciérer un Métal, de lui
donner les Qualités de I'Acier: I'Aciérage du F
d'apres [152].

Syn.: Cémentation au Charbon de Bois, selon [3
p.12.

9 Dépot électrolytique de Fer sur une plaque de G
vre.

. "M. Henri BRADBURY nous a remis de minces lame|
les de Fer provenant de I'Aciérage qui consiste a pri

ger les planches de Cuivre gravées par une Couve!

de Fer déposée a la pile, afin qu'elles résistent miel
'usure de la presse." [2224] t.2, p.2.

9l Terme de Bibliophilie ... Dans l'art de la gravure §
cuivre, "procédé consistant, pour les tirages imp|
tants, a recouvrir les cuivres gravés d'une mince d
che de Fer ou de chrome afin de les rendre plus r4
tants, au détriment cependant de la finesse du tr.
[3672] rf7, -Mai 2001, p.22.

ACIER A HAUT CARBONE : Y Exp. employée
pour désigner un Acier, dont la Teneur en Carbd
peut étre d’environ 1 %.

. "Lors du symposium international tenu &AR-

VARD University, Massachusetts, du 10 au 13 Septgm

bre 1997 Nikolaas VAN DER MERWE(a cité) une Ré-
duction de Minerai de Fer au Malawi, ou un Fou
tirage naturel de 1,5 m de haut, a produit de I'Acie|
haut Carbone." [2643}exte deMartha GOODWAYdu
Smithsonian Center for Materials Research and E
cation

ACIER AIGRE A CHAUD :  Au 19éme s., sorte
d'Acier contenant probablement trop de Soufre.

. Les Aciers “Aigres a chaud se Gercent aprés I'Eti
ge, se cassent en les pliant, et doivent étre rejef
[1912] t.I, p.89.

ACIER AISE A TRAVAILLER : Y SelonREAU-
MUR, aprés I'Acier intraitable, le 3éme des cing Etd
de I'Acier; -voir a cette exp., la cit. [1218}28 -1991,
p.302/03.

Syn. de bon Acier; -voir, & Acier excellent, la {it104]
p.215 a 217.

-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place danslésssifi-
cation deREAUMUR, in [1104] p.220.

ACIER A LA DOUBLE MARQUE : f Au 18éme
s., sorte d'Acier, exp. syn. d’Acier darmes; -voir, a
cette exp., la cit. [1051] p.258.

ACIER A LA ROSE : 1 "Acier présentantine Rose
(-voir ce mot), sur sa cassur¢l’52] ... Acier fabriqué
au 17éme s., relevé paOUSSE et ainsi nommé 3§
cause de la couleur de sa Cassure qui présente
tache rosatre, in [1104] p.157; -voir, & Aciers (Espé
d’), la cit. [1104] p.220/21.

ACIER A L'EPERON : T Au 18éme s., appellatior
commerciale.

. On trouve dans l'espéce de seconde Cémental
“I'Acier 'qui était connu sous le nom d'Acier a I'éperd
dont il portait I'empreinte".” [1444] p.115

ACIER ALLEMAND : § Acier dont la mise au
point, et sans doute, la Fabrication, se sont faiteg
Allemagne.

Syn.: Acier prussien, et vraisemblablement: Ac
d’Allemagne.
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panodifier dans un sens voulu les propriétés de I'Allia
n€ertains Aciers alliés destinés a la Coutellerie sont
palus inoxydables par addition de 13 % de Chrom
ba2578] p.245.

uhec. syn.: Acier spécial.

-Voir, a Acier d'Alliage, les cit. [108] et [1444].

. "Les éléments introduits spécialement dans I'Ad

dans le but de modifier sa structure et ses propri
rS'appellent éléments d'Alliage. L'acier qui contient g

‘éléments d'Alliage est ditllié ---. La dénomination dg
Z(.ﬂAcier est définie par I'élément employé pour son

age; ainsi on dit Acier au Chrome, au Nickel, au
uirjadium, etc." [2251] p.339.

. "En 1820/1822,NAYLOR et SANDERSON aiderent
_ Michael FARADAY dans certaines des plus anc. ex|
hiEiences sur les effets des Alliages dans I'Acier ---.

ickel et le rhodium furent parmi les éléments d’Alli
i employés. Ces Aciers furent les premiers a étre

Acier allié. Une 8, GRAIN, PICKSLEY & C en fit des
Utacades de poéle et des pare-feux, et un certain nof
Plie rasoirs ont été faits, possiblement en Acier au
Plium.” [2643] Sanderson Steel. 400 ans de Fer
?t&’Acier.

ACIER ALUMINISE : T Exp. impropre employéd
pour désigner un acier contenant un peu d'alumin
APS de POMPEY).

N€"CcOWPERS(du H.F.3 deDUNKERQUE) ... Les Téle-

ries des Coupoles sont neuves (1983), en Acier aILmﬁO‘

nisé, résistant a la corrosion fissurante." [1328] n

sACIER AMELIORE : 1 Au début du 19éme s., sorf
H'Acier.
. Le 17 avril 1822, a la Société d'encouragement pf

uFIndustrie nationale, on "lit un rapport sur la fabriqjie

d'Aciers améliorés del. SIRHENRY; une médaille d'or
est décernée a cet artiste." [2499] t.6 -1822, p.210.

ACIER AMORPHE : { Acier qui ne cristallise pas -
ka= -Voir: Verre métallique.
és.”En ajoutant du chrome, du cobalt, du molybdéng
du bore a I'Acier classique, on obtient un Acier nd
veau qui a une structure non définie, ou amorphe.
une particularité que seuls les verres partagent; d'd
énomination de Verre métallique pour cet Acier |
our (le) fabriquer, la vitesse de refroidissement d

—

atteindre quelques milliers de degrés par seconde !|(

fait) couler I'Alliage de Fer et de Carbone sur une rgu ;
) g e Nuances d'Aciers et ... d'auteurs..

réfrigérée en Cuivre. Au fur et a mesure qu'elle tou
un mince ruban se forme sur sa tranche. La fal
épaisseur (4 mm) garantissant un refroidissement r
de, on obtient un matériau a structure non cristallin
[414] Sept. 2004 p.70 ... "Le désordre atomique co
re a I'Acier amorphe ses extraordinaires propriétés:
structure désordonnée, une plus grande élasticité,
plus grande résistance, une invulnérabilité a la co
sion.” [414] -Sept. 2004, p.69.

ACIER AMPOULE : 1 Exp. identique & I'exp. anglai
seblister steel et qui désigne I'Acier Cémenté.
UNEors de la Cémentation, "souvent il se produit &

iSés pour la production commerciale d'articles P,

[4088] texte deE. TRUFFAUT p.13.
i-
ACIER ANGLAIS : 1 Exp. syn. d'Acier au

’;‘Creuset.

r‘E,i\CIER ANGLAIS FONDU : § Au 19éme
S., exp. syn. d'Acier au Creuset.
. "Le 20 septembre 1811 (Friedrich KRUPP) fonda sa
Gusstahlfabrik-Usine d'Acier Fondu- 'pour la produc-
t tion d'Acier Fondu anglais et de tous les articles qui en
ddérivent'." [2080] p.43.
e
EPACIER A ‘" MARQUES : f Au 18&me s., on trouve
€-dans l'espéce des Aciers naturels, "des appellations
commerciales comme Acier a deux Marques, a trois
Marques." [1444] p.115 ... C’est un Acier de Cémenta-
| tion mis en Trousse et Corroyé en une, deux ou trois
[€fois, d’apres [152f ... MARQUE
=tesﬁ’oir: Acier a la double Marque, Acier corroyé dou-
eple.
-Voir, a Forge de Corroyage, la cit. [2] p.53/54.
N-. Au début du 19éme s., "I'Acier gu'on obtient par cette
2premiére opération (I'Affinage de la Fonte) est de
I'Acier brut; on le Raffine ensuite pour avoir de I'Acier
_a2ou 3 marques." [105] p.66.
€ Au début du 19éme s., pour les “Epées des officiers
I-Ei;énéraux et d’état-major, les Lames --- sont en Acier a
f- 3 Marques.” [4759% ...EPEE
Utigj 'on a rassemblé plusieurs de ces Barres (d'Acier
[ haturel) pour en former une Trousse que l'on Etire en
%rgeant, on obtient I'Acier dit a 2 marques, qui est
)lus égal; enfin si I'on Etire et replie plusieurs fois sur
ui-méme en le Forgeant, il acquiert beaucoup de res-
ort, et c'est alors l'acier dit a 3 marques.” [4556]
vol.26. 1151 -Juil. 1809, p.8.

n
h
e

1 CIER A OUTILLERIE : 1 Exp. syn. d’Acier & Ou-
Is, d’apres [4114] p.86.

ACIER A OUTILS : f “Acier spécial pour I'Outilla-

ge.” [626] p.29.

Syn. d'Acier Fondu, d'aprés [346] p.139.

b - “On les divise en plusieurs catégories: — 1. Aciers a
outils au Carbone ---. — 2. Aciers a outils alliés ---. —

ou:?' Aciers rapides.---.” [626] p.29 a 31

ACIER ARGENTE : { Au début du 19éme s., sorte
d'Acier allié contenant de I'‘Argent.

-Voir, a Acier d'Alliage, la cit. [1444] p.323.

. Il est "décidément supérieur au meilleur Acier ---;
(sa) supériorité parait due a la faible portion d'argent
egombiné (0,22 0,5 %).” [4543] p.16.

.‘gngR ARTIFICIEL ... Acier non ..natu-
urel ... Cette appellation recouvre deux types
+-d’Acier obtenus par des méthodes totalement
oififférentes, comme le montrent les extraits
éparés principalement par. BURTEAUX

ble Comme on peut le voir -notamment clrez
AELUERD-, la notion d’Acierartificiel a vrai-
e.ment -au cours du 18&me s.-, recouvert les
deux accep. ci-aprés "Les appellations
uhciers naturels/Aciers artificiels étaient sans
radoute les plus couranteRREAUMUR) les re-
tient pour en proposer un nouvel emploi: 'Les
Aciers faits de Fer Forgé (donc par Cémenta-
tion), et méme les Aciers de Fonte --- sont
des ouvrages de I'Art, on peut les appeler des

T —

€Surface des Barres des Soufflures provenant du dé
ment de I'Oxyde de Carbone, d'ou le nom d'Aaier

pouleoupouledonné a I'Acier Cémenté." [1070] p.25

~ACIER A ‘" CORROYAGES : 1 Au début du
I019éme s., appellation d'un Acier en fonction du no
npre de passages sous le Martinet qu'il a subi.

. En Ariége, "parmi les débouchés de I'Acier Céme
des Martinets se consacrent a I'Etirage; c’'est esse
lement une industrie de la vallée de la Barguillere,
gle FOIX, ou l'on étire I'Acier, suivant les terme
consacrés, a 1, 2, 3 et 4 Corroyages.” [3865] p.318.
r

ACIER A ‘n" EPERONS : { Au 19éme s., sort

l3ciers artificiels; mais il semble qu'on peut
Yonner le nom d'Aciersaturelsa ceux qu'on
tire de ces Fontes qui n'ont jamais Coulé hors
du Fourneau (c'est-a-dire I'Acier obtenu par le
procédé direct)' ---. L'usageadificiel et de
natureldemeura comme avant" [1444] p.36.

9 Début 17éme s., Acier obtenu par Cémenta-
étion du Fer; il s‘oppose a I'Acier naturel,
ifapres [1104] p.365.

'°8yn.: Acier de Cémentation, in [1104] p.366.
-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dans la
classification du Mémoire de 1786, in [1104]
p.387.
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. Au début du 19eme s., "la prise en compte des
gres réalisés, partant la modernité du vocabulaire,
parait dans le remplacement d'Acaetificiel ou facti-

Cémentation." [1444] p.102/03.
. PourA. FRANCE-LANORD, c'est un Acier produit pa

pelé ainsi par opposition a |'Acieraturet c'est une
exp. syn. de acidactice "Il est certain que l'antiquitg
classique a produit de I'Aciertificiel oufactice, soit | P-10.
par Cémentation, car on trouve des parties d'’Armes ou

d'Outils Cémentées, soit au Creuset par Fusion d'Epo&xCIER AU BOIS : | Acier fabriqué avec g
ges riches en Carbone et proches de la Fonte, solt pgsy| Charbon de bois comme Combustible.

Cofusion et mélange de produits de Réduction du Mi-

brdACIER A TRANCHANT : 1 Au début du 19éme s
apkcier propre a faire des Outils tranchants.

Exp. syn.: Acier de Taillandier.
ce par Acier Cémenté, ou plus souvent par Acier|deVoir, a Scharre-Stahl, la cit. [4426].

\ ] ACIER AU BAS-FOYER : { Acier obtenu
la Cémentation ou au Creuset ou par Cofusion, et apyar le Procédé direct.

Exp. syn.: Acier de Finerie, d'apres [159
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ACIER AU PETIT CREUSET : 1 Au 19éme s.,
Acier Fondu au Creuset.
. E. FREMY écrit en 1867: "Lorsqu'on Fond, par la
méthode queBenjamin HUTSMANN a introduite a
SHEFFIELD, vers I'année 1749, les bons Fers Cémen-
tés, on obtient toujours d’excellents Aciers Fondus. Je
n’ai donc rien de particulier a signaler dans la fabrica-
gﬂo‘?ﬁge I'Acier au petit Creuset.” [3790] t.V, classe 40,

ACIER AUSTENITIQUE : { Acier dont la matrice
est essentiellement constituée d’Austénite.
-Voir, a Acier Ferritique, la cit. [38]972 -Déc. 1998, p.12.

nerai avec du Charbon dans des Creusets couver|
sable pour éviter la combustion.” [341] p.10.

9 Acier obtenu par passage par la Fonte, |
I’Affinage ou Conversion ... Cette exp. €
avérée, en particulier, dans les sources cit|
par M. WIENIN, & Fer naturel, -voir cette exp..
. "BAZIN ne suit pagREAUMUR): 'On a coutume dg

nommer Acier de Fonte, celui qui est fait immédiaf

ment avec des Fontes; celui qui est fait avec du
forgé n'a pas de dénomination particuliere. Comm
parlerai souvent de ces deux Aciers, soit pour les ¢]
parer, soit pour les distinguer, je nommerai le pren|
Acier naturel et l'autre Acier artificiel' ---DIDEROT
reprend les mémes appellations dans IBTIER (de
I'Encyclopédie)." [1444] p.50/51.

I N'importe quelle sorte d'acier produit par I'nomn|
par opposition & un Acier supposé natif.

Loc. syn.: Acier de composition.

-Voir, a Mine d'Acier pur, la cit. [4854].

ACIER A TAILLANT : § Type d'acier utilisé no-
tamment dans la Maréchalerie et la Taillanderie.

. “Lorsqu’il s’agissait de travailler des Taillants - S¢
pes, Haches, etc.-, la technique était plus délicate]
Forgeron utilisait un acier spécial, I'Acier a Tailla

(=]

le Tremper dans de I'eau savonneuse ou il devai
froidir. Ensuite, ’'homme nettoyait le Taillant et r
chauffait légerement I'Acier jusqu'a ce qu'il atteig
une Teinte gorge de pigeon. L'Outil était alors disp
dans des cendres, assuré d’avoir un fil irréprochaly
[3229] -2002, p.142.

ACIER A TERRE :  Aux 18éme & 19éme s., typ|

res, selon [345] p.44.

Loc. syn., vraisemblablement: Acier de Charrue, Ad
de terre ..., ainsi queAcier brut et Acier grossier;
voir, a ces exp., les cft1104] p.374 & 217, respectivel
ment.

-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dansléssifi-
cation deREAUMUR, in [1104] p.220.

. "On les (I'Acier commun et le gros Acier) appelle
quelques endroits des Aciers a terre, parce qu'ilg
sont guére propres que pour des Outils & remuq
terre." [1444] p.38 ... -Voir aussi, a Acier grossier,
cit. [1444] p.38.

. Au 19éme s., cet Acier a parfois servi de matiére
miere pour I'’Acier Cémenté;.. "Le propriétaire B@a-
VEAU (58400)fait servir a la fabrication de ses Acie|
(Cémentés) des Fers de Suéde et des Aciers com
dits Aciers a terre, que leur fournissent les Forgeg
pays.” [3817] t.3, p.49.

ACIER : Muscle pour robot.

ACIERATION : { “Opération par laquelle se produ
I'Acier.” [152]®

. En 1868,E. FREMY écrit: "Parmi les procédés q(
sont employés pour produire les aciers, je signal
surtout les suivants: 1) L'Aciération par Cémentati
dans laquelle le Fer, aussi pur que possible, recoi

b nes relations entre la France et I'Angleterre se pouls
d'Acier de mauvaise Qualité, réservé aux Outils argtoiirent sous le Second Empire. Ainsi, en 1862, a l'inifia-

EréhCIER AU DIAMANT
Pnprovient d'un Diamant.

[

persisté les Forges et Aciéries HONPER-
uiJIsS dont les Aciers au bois sont trés reno

stmés.” [15]Mémoires-Juil.-aolt 1917. p.535.
Ees

ACIER AU CREUSET : 1 “C’est seulement vers Ig
milieu du 18éme s., en 1740, qu'un horlogeISeHEF-
o FIELD, nommé BenjamimU[\lTSMAM (_orth.:HUNTS- |
FMAN), dans le but d’avoir une meilleure régulari

L iglans la Qualité des Aciers qu'il employait pour fai
W%_es ressorts, chercha et réussit, aprés de longs effditgder indien. C'est le titre d’un article commentant

I emps les Creusets avant d’avoir pu Fondre le Méta|
. Dans un Creuset a Acier, on ne Fond qu'un fai
poids, 20 a 40 kg.” [1064] p.42 ... -Voir, sous la mé|
eréf.: Ganister.
'On dit aussi: Acier anglais et Acier Fondu au Creusd
-Voir: Fusion au Creuset.
-Voir, a Four de Cémentation, la cit. [1050] p.202/03
-Voir, a Loire /UNIEUX, la cit. [3385] p.4.
. “Profitant de I'éclaircie due a la paix AMIENS,
Georges DUFAUTVisita I'’Angleterre et en rapporta |

premiére conception frangaise de Fabrication d’Adi
r-au Creuset réalisée RONT-St-Oursen 1802.” [1558]

&, p.5.

salt un acier ! ¢ X Nt.. Avec les guerres napoléoniennes, "les voyages d
Lorsque I'Outil était prét, il fallait le faire rougir pu;

des des Francais en Angleterre reprirent. Des in
I'¢riels anglais s'établirent en France. Parmi eux, Ja|

€ Fondu ---. // Appelé aussi Acier anglais ou Acier
S€reuset, parce que son Inventedenjamin HUNST-

de terre appelés Creusets. Les filsid@es JACKSON
installérent en 1830 l'usineA$SAILLY ---. Les bon-

©On écrit en 1917 au sujet du Dauphiné: "Ont

7]

ACIER BAIGNE : f Anciennement, en
mChine, Acier obtenu par le procédé de Cofu-
sion, d'aprées [29] 4-1961, p.254.

ACIER BASIQUE : 1 Syn. d'acier THOMAS.
-Voir, a Fer (La fin?) du), la cit. [131] p.XX.

€ ACIER BASMATI : f En référence au ribasmati
€d'grigine indienne, exp. que l'on peut traduire par

ondre de I'Acier dans un Creuset ---. Il Fondit long-' opa (Option Publique d'Achatinenée contreARCE-

“TOR, Sidérurgiste luxembourgeois, paITTAL Steel,
al%remier producteur d’'acier mondial, et qui est possédé
N€ar la famille MITTAL d'origine indienne, d’aprés

, [353] du 16.02.2006.

ACIER BATARD : 1 Anciennement, Acier fabriqué
par le Procédé direct, et considéré alors comme un pro-
duit intermédiaire entre le Fer et I'Acier.

L -Voir, a Fer pakka, la cit. [2224] t.2, p.419.

ier
ACIER BATTU : 1 L'un des Aciers finis (-voir cette
exp. au sing.), fabriqué en Belgique, au 19éme s. ...
‘est vraisemblablement un Acier fabriqué en utilisant
technique du Cinglage ou Martelage.

et
u
mes

- JACKSON introduisit, des 1815, le procédé de I'AcierACIER BB : T Au début du 19éme s., sorte d’Acier

Rusuédois imité par latSa commandite des Us. a Faux
duBAZACLE, aTOULOUSE

lef1AN faisait chauffer le Métal dans de petits FourneguxVoir, a AcierkBs, la cit. [3865].

ACIER B. HUNTZMANN ou ACIER B. HUTH-
YWiAN : 1 Avatar de I'exp. ACieHUNSTSMAN.

tive deNAPOLEON Ill, 200 Ouvriers francais allérerft : AU 188me s., exp. syn. d’ACIBUNTSMAN, d'apres

ieen Angleterre étudier les méthodes de travail des|

dustries anglaises." [671}144 Juil. 1989, p.63 & notq

| 5p.66.

9 Loc. syn.: Acier Fondu, -voir cette exp..
. Le procédé d'élaboration au Creuset, peu utilisé
tuellement en raison de son Prix de revient élevé

Héciers fins, a Outils, spéciaux), d'aprés [206].

rla

IaACIER AU CUIVRE : { "Variété d'Acier créée er]
1899 par.L. COLBY.

il1444] p.85.
. “L'Acier B. HUNTZMANN parait étre plus facile a
Forger que I'AcierMARSHALL (-voir cette exp.).”
[1932] t.2, p.359.

ac-

NACIER BISSON : 1 Bon Acier fabriqué 3SALZ-

bns'emploie que pour certains Aciers de haute QuglitBOURG (Autriche), d’aprés [1104] p.258.

ACIER BLANC : 1 Vers 1850, Qualité d'Acier.
. "Les Aciers blancs et dont le grain n'est pas percepti-
ble, passent pour plus fins et meilleurs; mais j'ai remar-

'e-Les Aciers au Cuivre contiennent en moyenne, efviqué qu'ils deviennent promptement cassants lorsqu'ils

ron 1 % de Cuivre. lls sont plutét durs, et ont u
S meilleure résistance mécanique que les Aciers dou

NWiRaires. De plus, ils sont résistants a certains type

dproduits chimiques. L'acier au cuivre est d'un usagg
plus en plus répandu dans ce pays (la Grardé-
gne), pour la fabrication de Todles, de Boites a fum|
et de plaques de cendrier pour locomotives. Des tral

it ses de Chemin de Fer ont été également faites en AcK
au cuivre en Amérique et en Allemagne." [2362] p.37/3 8.4

SeSHACHETTE proposa --- de faire de I'Acier par ur|

. 1 Acier dont le Carbone|

éléments Aciérants du Charbon de bois. 2) L'Acidragombinaison de Fer et de Diamant. Cette belle e
tion par le Puddlage, dans laquelle I'Oxygene enleVRence fut faite le 12.08.1799 au laboratoire de I'Ec]
FXBolytechnique; on se servit d'un Creuset en Fer doy

successivement tous les éléments étrangers qui

tent dans la Fonte et ne lui laisse que ceux qui doi
constituer I'acier. 3) L'Aciération par la Fonte, dans
quelle la Fonte vient apporter au Fer tous les élém|
de I'Aciération.” [3790] t.V, classe 40, p.477.

9 “Action d’Aciérer, de convertir le Fer en Acier|’

[152]"
-Voir, a Fourneaux africains, la cit. [246]114 -Juil./
Aot 1993, p.24/25.
-Voir, a Rafinement, la cit. [330] p.154/55.
I “Le résultat de cette action (Conversion du Fer,
Acier): une dose de Carbone est nécessaire a I'Ac
tion.” [152]®

(@ Syn. commun: Aciérification, au 18éme s..

ACIER ATLAS : 1 A I'Exposition de 1867, Acier dd
type indéterminé qui était utilisé pour fabriquer d
Rails en Angleterre, d’apres [3790]xt, classe 63,
p.411.

€0! | fermait avec un bouchon du méme Fer bien aj

PN&2t, son bouchon et de la Limaille qui enveloppait

Diamant pesaient 57,8 g; soit un total de 58,707 g.
récupéra 56,384 g d'Acier, d'apres [4543] p.7 et 8.

ACIER AU FOUR A REVERBERE :  Exp.

neont été Trempés et Détrempés.” [4148] p.214.
or-

’gglER BOURSOUFLE : 1 Nom donné, par BUF-
N, & I'Acier obtenu par Cémentation.
keyn: Acier poule. -
I76—_0|r, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dans la classifi-
tion du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.
oir, en Frangais, I'exp. trés significative synonyme
Acier poule, ... Acieayant la chair de ..poule !!
. "Le Fer dans cet état, au sortir de la Caisse de Cé-
mentation, s'appelle Acier boursouflé." [8G8B00. La
méthode de Cémentation du Fer en Caisse, au contact
€ du Charbon provoquait des boursouflures a la surface
petu Métal. Les Anglais disaietister steel(blister =
pblampoule).
X --“Deux appellations désignent I'Acier au sortir du
ISFourneau de Cémentation: Acier boursouflé et Acier

o

oie dés 1765, a propos d'une Forge anglaise: ‘On
nd trés-peu d'Acier tel qu'il sort du Fourneau, on le
nomme Acier boursouflé’.” [1104] p.379/80.

lars » [4543] p.7 ... Le Diamant pesait 907 mg, le Crg é%:ule. /I La premiére est la plus fréquedtrs 'em-
|

. ACIER BRESCIAN : 1 Au 16éme s., Acier fabriqué

probablement syn.: Acier Puddlé, d'apiégans la région dBRESCIA ltalie).

ehl599] p.10.

éra- R
ACIER A UNE ROSE :  Au 19&me s., sorte d’Acie
Fondu.
-Voir, a Acier a deux Ancres, la cit. [4088].

esACIER A UNE SERPETTE : { Au 19éme s., sortq

d’Acier Fondu.
-Voir, a Acier a deux Ancres, la cit. [4088].

-Voir: Brezian.

. "SelonBIRINGUCCIO, I'Acier brescian était obtenu a
la fucine, par immersion de petits morceaux de Fer
dans un bain de Fonte liquide.” [3431] p.171.

ACIER BRESCIAN FIN : 1 "Celles (des Barres
d'Acier) qui sont colorées dans leur cassure portent le
nom de Brescian fin." [108] p.335 ... "Acier dit Bres-
cian fin. C'est le meilleur Acier qu'on obtient avec de
la Fonte Mazée d'abord et Affinée ensuite par une fu-
sion continue selon la méthode de Carniole et celle du

© LE SAVOIR ... FER Glossalre di HiF. Sime piition - J. C.



AssociationLe SSanai r.. Fet Fer
7, rue du Parc, 57290 SEREMANGE

tél.: 038258 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

Tyrol." [108] p.409.

ACIER BRULE : 1 Acier qui, pour étre Trempé,

été chauffé au dela du Rouge cerise, d'aprés [960] p.{L§

9 “Se dit d'un acier chauffé a plus de 1.500. Au-
dela de cette température, l'acier ne peut plus

Trempé, car ce chauffage exagéré a enlevé a I'afi

toutes ses propriétés: on dit que I'acier est brdl
[3169] p.12.

ACIER BRUNCK : 1 Sorte d’Acier suédois.

. “L’Acier Cémenté de Suéde --- dont les Us. en
vrent annuellement au commerce 1.500 t est d
usage tres répandu; on distingue ’AdBSRUNCK, qui
est expédié en caisse de 3 kg, et I'Acier divVE8ISE
que I'on fabrique dSTERBY.” [1645] t.I, p.157a ...
ACIER

ACIER BRUT : 1 Acier qui doit étre Raffiné .Acier

simplement Affiné -et non Raffiné-; -voir, a Raffinag

de I'Acier, la cit. [1104] p.1.017/18.

Loc. syn.: Acier commun ou Acier Affiné; voir, a cette gne), deDAMAS, de Forge, de Forge obtenu avec dd

exp., la cit. [1104] p.1087/88.

. Dans I'Encyclopédie, on précise que I'Acier nature
la sortie de I'Aciérie, "n'est encore que de I'Acier br
bon pour des instrumens grossiers, comme Béc
Socs de Charrues, Pioches, etc.. Dans cet état il
Grain gros, et est encore mélé de Fer. On porte
Barres d'Acier brut dans une autre Us., qu'on app
Affinerie." [3102]a ...ACIER

. En Allemagne, "les Barres (d'Acier) qui ne se brisg
pas apres la Trempe, appartiennent toutes a la pren|

ou a la deuxiéme classe. On consulte ensuite leur

sure pour les ranger dans l'une ou dans l'autre; cq

qui cedent a un léger coup de Marteau, font partie]
la troisieme, qu'on distingue des deux autres pa
qualification deRauh-stah(Acier brut). Avant de Raf-

finer cet Acier brut qui constitue la troisieme class
on le divise encore en plusieurs espéces d' apr§

Grain que présente sa Cassure. La premiere g
nommezwickstahlest la moins dure; la deuxieme s'a
pelle mittelzeug c'est un bon Acier ordinaire; la troi
siéme est qualifiée decharsachstahlic'est I'Acier le
plus fin, le plus dur et le plus tenace; le quatrieme
le meisselstahlqu'on ne fabrique que sur command,

particulieres, par exemple pour les Poingons des m

naies." [108] p.332/33.

. Ce mot “est employé par JARS pour désigner
Acier insuffisamment Affiné appelRaich Stahl en
Carinthie. C'était déja 'usage d@#ZIN alors qUERE-

AUMUR employait plutét Acier grossier, médiocrd
commun et relevait 'emploi d’Acier a terre.” [1104

p.374.

9 Acier non usiné ... “La nomenclature ét|

blie par le Controle Général en 1775, appd
Acier brut les Aciers non usinés et distingué”

Acier brut et Acier ouvré. L'ambiguité d

brut est donc ici exactement la méme (

dans le Fer brut." [1104] p.374.

ACIER CEMENTE : T Fer ou Acier doux
ayant subi la Cémentation.
On trouve aussi I'écriture: Acier sémanté.

Syn. d’Acier de Cémentation; -voir, a cetfeP

exp., la cit. [1104] p.368/69.

-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dang

classification du Mémoire de 1786, in [110
p.387.

-Voir, a Acier doux, la cit. [626] p.23.

-Voir, a Fer Cémenté, la cit. [1104] p.371.

¢ Naissance...

. “... ou Acier Poule: il est inventé au 17én
S., dans les Pays-Bas ou bien en France, 1
il n'est pas du tout impossible qu'il ait &
connu plus anciennement sous un autre vqg
ble. Sa fabrication a I'échelon industriel pre
naissance ANEWCASTLE-s/Tyne -Angleterre,
vers 1650.” [1551] il -15.04/15.06. 1994
p.39.

* Fabrication ...

. Ala fin du 18éme s., les Anglais utilisaie
du Charbon de Bois comme Cément et dg
Houille comme Combustible; ceci n'est p
sans rappeler la technique du Four a Pud
dans lequel, on a transformé en Fer de
Fonte au Bois, avec de la Houille comn
Combustible.

* Usage...

. Il a concerné dans un premier temps des
jets de forme longue, tels que Lames, inst
ments de chirurgie, Baionnettes, Coutellef
plus tard (au 19éme s., en particulier) il
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concerné les ressorts d’horlogerie, les ress
de voiture, et bientdt de trés grosses pig|
telles qu’Enclumes, Essieux, arbres de m
Lins, etc. ...
* | 'exemple du Yorkshire ...

ans les années 1840, a partir de Fer de Suéde
ussie, on y fabriquait: Un Acier fondu raffiné 1é|
‘Qualité ditsilversteel Un Acier fondu raffiné lere
Quialité dithuntsmann Un Acier fondu raffiné 2emg
Qualité. Un Acier 2 fois corroyé, didouble Eperon
~Un Acier 1 fois Corroye, disimple EperonUn Acier
i-laminé pour ressort, d'aprés [138] s.4, t.lIl -184
up.693.

—
=
®

e

ACIER CEMENTE DEUX FOIS :  Au début du

19éme s., Acier ayant subi deux Cémentations suc|

sives.

. "HASSENFRATZpourrait en finir avec les dénoming

tions originales et absurdes. Il les recueille au contr
€ soigneusement: Acier brut, Acier Cémenté, Acier (

menté deux fois, d'Allemagne, d®LOGNE (Allema-

Fonte, de Forge obtenu avec des Minerais de Fe
, &rance, de fusion, de RIVES, 8OLINGEN, de Styrie,
btde VANACCIO." [1444] p.380.
Nes,
2 JCCIER CEMENTE ETIRE : f Au 19éme s., sortd
CePAcier.

plle, : .
.“Les bons Aciers bruts --- sont rarement Corroyés,

nﬁe contente ordinairement de les soumettre a un
. deux étirages successifs ---. Dans cet état on
\'g{SSmme Aciers Cémentés Etirés.” [5430] p.vi.

'L%SQER CEMENTE KRUPP : 1 A la fin du 19éme
I8, Acier Cémenté au moyen des hydrocarbures du
d'éclairage et Trempé a différentes températures.

e, "Pour remplacer une plaque de 200 mm en Acier

s eenté KRUPP, il faudrait une plaque de 245 mm 4
‘dcier CémentéHARVEY (-voir: Harveyage) de 512

b-mm en Fer Puddlé.” [4113] p.48.

ACIER CENDREUX : T Au 18&me s., Acieaffecté
esle Cendrures; -voir, a Défauts (de I'Acier), la d
F91104] p.1109/10.

OVoir, a Acier d’Angleterre, la cit. [1104] p.383.

» “Techn. Terme de Coutelier: celui qui est empli
etites piqresEm 1783-.” [1551] fi1 -15.04/15.06.

1994, p.40.

9 C'est du Fer cendreux (-voir cette exp.,
' [330] p.97),dopéau Carbone (? !).

=
=

R-ACIER CHALUT : T Sorte d'Acier au Creuse

||éAcier CHALUT, Acier CLOUET, Acier MUSHET. Ces

jénventeurs préparaient aussi I'Acier au commencen

[ du siécle (le 19éme) en fondant au Creuset du Fer ¢

[ avec 1 a 2 % de Poussiére de Charbon. Les Ad

URinsi produits sont assez communs.” [4230] ---.
ACIER p.400.

ACIER CHALYBDIQUE : 1 Dans I'Antiquité, Acier
des Chalybes -voir ce nom.
. “DAIMACHUS, écrivain contemporain ALEXAN-
RE, énumere quatre différentes sortes d'Acigha-
lybdique synopique lydien et lacédémonienAvec les
Aciers chalybdiques et sppiques, on faisait des Oy
Iais ordinaires; avec |'Acier lacédémonien, on fab
1]quait des Limes, des Tariéres, des Ciseaux et des
tils pour travailler la pierre; I'Acier lydien servait
faire des Epées, des rasoirs et des instruments chir|
caux.” [4913] p.14.

]qg Procéd&cHENOT.

N&I®n écrit en 1868: "Nous ne parlerons pas ici (
€Aciers CHENOT, UCHATIUS (-voir: Acier UCHATIUS)
Cét autres, qui, jusqu’a présent, n’ont pas recu une g
hcle application manufacturiere.” [3790] t.V, classe 4
p.293, note 3.

ACIER CHROME : { Au début du 19éme s., sort
d'Acier allié contenant du Chrome.

-Voir, a Acier d'Alliage, la cit. [1444] p.323.

1t. "BERTHIER fut le véritable inventeur de I'Acier chrg
@é. Dés 1821 -, il indiquait le moyen de réaliser I'4
fidiage et prédisait que 'I'Acier allié au Chrome avait g
ll@ropriétés qui pourraient le rendre précieux pour (g
|gieurs usages'." [2515] p.404.

he "M. BERTHIER --- a fait cet Alliage dans les propo|
%ions de 1 et 1,5 % (de chrome).” [4543] p.17.

CIER CINQ ETOILES : T Vers 1850, sorte|
O@Acier, qui, en principe, a été Corroyé 5 fois.
[U-"On trouve dans le commerce d'excellents Aciers
leCémentation), sous les dénominations d'Acier c

atoiles, d'Acier double Marteau, etc.” [4148] p.213.

prts

CESCIER CLOUET ou ACIER-CLOUET : 1 Sorte
buFAcier au Creuset; voir a AcieCHALUT, la cit.
[4210].
... On trouve aussi: ACiEBLOUET.
. “L'Acier-CLOUET, formé par la Cémentation sans
U@Qrbone, qui ne donne a l'analyse aucune trace de Car-
€hone, a été formé en trop p@tipour étre une preuve
concluante; dailleurs I'Alliage obtenu ne présentait
que quelques caractéristiques de I'Acier.” [138] vol.13
-2éme sem. 1826, p.76(.Comprendre: ‘en trop peti-

8 te quantité’ préciseM. BURTEAUX

ACIER COMMUN : 1 Acier simplement Affiné -et
non Raffiné-; -voir, & Raffinage de I'Acier, la cit.
| [1104] p.1.017/18.
[Ftoc. syn.: Acier brut (-voir, a cette exp., la cit. [1104]
p.374) ou Acier Affiné (-voir, a cette exp., la cit.
- [1104] p.1087/88).
{ir&/oir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dansléssifi-
€cation deREAUMUR, in [1104] p.220.
-Voir, a Acier grossier, la cit. [1444] p.38.
lavoir, a Acier surchauffé, la position relative de cet
| desier dans la Zone Acier, in [1104] p.215.
-Voir, a Petit Acier, la cit. [1051] p.258.
. Au 18éme s., pPOUREAUMUR, c'était un Acier de
mauvaise Qualitéla moins bonne Qualité d'Acier; -
voir, a Acier excellent, la cif1104] p.215 a 217, & a
Acier grossier, la cit. [1104] p.217.
on
QUCIER COMPOSITE : f Exp. employée pour dési-
legher un Acier ancien (du 16éme s. en 'occurence) dont
la Teneur en Carbone et la structure ne sont pas unifor-
mes, d'apres [2337] p.45.

gACIER CONCASSE : f ’Fragments anguleux
d'Acier employés comme abrasif quand on scie des
Cépierres.” [4595R ... CRUSHED STEE.

=}

ACIER CONDENSE : { Sorte d'Acier de Qualité,

peut-étre (?) fortement Martelé.

. “En 1785, une fabrique a été établi€RATERING-

BURG (dans I'Oural), ou l'on prépare a partir du seul
t.Fer brut, un Acier condensé fort comme celui de Sty-

rie.” [5144] p.167/68.

€A CIER CONTREFAIT DE CHAMPAGNE :  Imi-
tation, probablement médiocre, d’Acier de Champa-
. gne.

I On trouve dans un inventaire de 1738: "3 Ballots
d’Acier contrefait de Champagne -300 livres-.” [3929]
texte dAlain BOUTHIER p.59.

| ACIER CORROYE : 1 Au 18&me s., Acier
efont la Qualité était améliorée par un Cor-

ie

o
~C

yage.
-Voir, a Loire /UNIEUX, la cit. [3385] p.4.
. A la Fabrique d'Acier de la Hutte, bailliage DaR-
NAY, "lorsqu'on veut faire de I'Acier Corroyé, on Etire
les Barreaux (-voir: Logel-stahl) en Barres minces
d'environ 2 a 3 lignes d'épaisseur (4,5 a 6,75 mm), sur
prés de deux pieds (65 cm) de longueur, on en fait des
Trousses que I'on Soude et Corroye; on compte a-peu-
pres 20 % de Déchet depuis le Lopin jusqu'a cette opé-
ration." [66] p.28. . ) )
.1 Au 19éme s., Acier de Cémentation qui a
osubi un Corroyage.
h . "Les Aciers Corroyés --- sont des Aciers doux trans-
réprmés en Aciers durs par Recarburation a l'aide du
Carbone libéré par du Cément en combustion, puis
Martelés au Marteau-pilon." [3105] p.17.

CIER CHENOT : 1 Au 19éme s., Métal produit paf - En fonction du nombre de Corroyages, les marques

ang. sont:half shear single shear double shear
og'aprés [5355] 03.10.1846, p.16.

. En Norvege, "I'Acier poule bien Forgé et Battu,
afonne de I'Acier Corroyé qui est soudable." [2472]
0op-726.

ACIER CORROYE DOUBLE : § Acier
e Corroyé deux fois; -voir, a Corroyage, la cit.

[1679] p.193/94. i

. La Forge &XAT produit ‘de I'Acier Etiré
[, pour les Outils, la coutellerie ---, de I'Acier

Corroyé simple, double, irHtat des produc-
utions des Usines a Fer du département de

I'Aude en 1833,

ACIER CORROVYE, VIF ET MALLEABLE

19éme s., sorte d’Acier

-Voir: Vifivive.

. En 1834, au sujet de I'Us. BASALE, pres derou-
d&OUSE, on écrit: "La seule fabrication des Faux em-
ndploie annuellement 100 & 110 t d'Aciers corroyeés, vifs

et malléables.” [3817] t.3, p.70.

@

T Au




ACIER COULE : 1 Syn. d’Acier Fondu ... {
Voir cette exp..

-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dans la clas
cation du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.

1 En Chine, I'un des noms de I'Acier obtenu par [
carburation de la Fonte.
Loc. syn.: Acier transformé (-voir cette exp.), P
Acier ou Vrai Acier.

(9]

ACIER COURBE : 1 Type de sculpture en Acier.
. "Aprés une période d'arrét -1971/1976- le travail
Bernar VENETSs'est progressivement orienté, pour

grande part, vers la production de Sculptures mgn

bifil

rParce que ce pays nous en fournissait presque ex

de

=]
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qu’on le connait en France et I'Acier diérman steel
... -Voir, & Acier dNEWCASTLE, la cit. [4792].

. Au 19éme s. syn. d'Acier Raffiné ... "On amélior
otablement sa Qualité (de I'Acier) en Corroyant et|

que.

¢ ACIER DANS LA MASSE : T Ancienne-

Soudant entre elles des Barres dont on a déja rec ﬁment’ en-Chine’ Acier obtenu par le procédé

e mérite par un premier examen; I'Acier qui en rés| It@g Cofusion, d'apres [29] 4-1961, p.254.

porte le nom d'Acier Raffiné ou Acier d'Allemagng,
luUA-CIER DE BOMBAY :  Acier indien.

€r’Le WOOTZ, Acier deBOMBAY, probablement le

méme que les Grecs ont désigné sous les noiingslide

kon Siderorsuiv. CLEMENT d'ALEXANDRIE et Side-

Imron Stomomalu temps $HOMERE, suivantPOLLUX,

L \gst de I'Acier fondu.” [4543] p.13.

b

vement. Les plus répandus sont le Bertrand, le Gr
le Goldinberg et le Sept étoiles."” [1912] t.I, p.84.
91 Au début du 19éme s., syn. d'Acier de Forge.
"On lui donne aussi (a I'Acier de Forge) le no
'Acier d'Allemagne, parce que c'est principalem
f'Allemagne qu'il nous est apporté.” [4543] p.9, not

1
. "En Barre, marquées d'une Ancre ou de 7 étoiles eACIER DE BRUNCK :  Au début du 19éme s.,

mentales en Métal. Aujourd'hui, ses Aciers courbég ou " A . >
ayant subi des torsions -réalisées le plus souveht Ggrele.” [4543] p.9, note 3. S\‘;rt.eq/‘X:'?" C}et;'nerlne.l . 14543
froid et en Us.- figurent dans les plus grands muségs et -Voir, & Acier & boules, la cit. [4543].

sont exposés régulierement dans les espaces publi
nombreuses villes en Europe, en Amérique ou

csAEIER D'ALLIAGE
avel, quand il est obtenu par Décarburation

. 1 Syn. d'Acier natu-
dACIER DE CARINTHIE : { Exp. quasi syn. d’Acier

Japon ---. (L'artiste raconte:) le processus de fabiicag Fonte de Styrie, ou d’Acier de Stirie, selon I'ancienne orth., -
tion est lent et répétitif. Chaque Barre de 8 m de Ipng., S . . | yoir ces exp..
4 Ay . Par la Décarburation de la Fonte, on obtient, soif] d¥
pese 800 kg, et il m'en faut en moyenne 4 par ligng. cier naturel ou Acier d'Alliage, soit de I'Acier Pudd-
les tords, 50 cm par 50 cm, avec un pont élévateur q ACIER DE CARM ou ACIER DE CARME ou

peut soulever 20 t, sur un chassis spéecialement cor
cet effet.” [2643] ALLIAGE HOME. Un art du bras d¢g
Fer. Bernar VENET entretien avecJean-Frangois
RAMON> -Mars 2008.

¢

ACIER CRISTALLISE : 1 Exp. syn. d&VOOTZ ---
-Voir, a Acier moiré, la cit. [3626].

ACIER CRUD :  Au 18&me s., exp. qui désigr|
I'Acier tel qu'il provient de I'Affinage de la Fonte.
. “L’Acier crud qui n'a eu qu'une seule Cuisson, n|
pas encore la vraie Qualité d'Acier. Il ne montre

e

alongée, ce sont les Alliages de I'Acier avec d' au L ¢ )
asnétaux, et peut-étre aussi avec les bases de tgrrentilleur de tous (les Aciers) se nomme AcielCddR-

eag[1328] p.356.
yn. d'Acier allié (-voir cette exp.), d'apres [10|
p.410, qui est encore I'appellation moderne.

. "Les Aciers d'Alliage cités par le manuel RORET
1829 -Acier & Carbure de Fer et Aluminium ou Si
cium, Acier argenté, Acier rhodié, Acier platiné, Aci
chrémé, Acier silicé- sont les ancétres de nos Aci
spéciaux." [1444] p.323 texte & noté1B.

. "Mais il existe des Aciers Fondus qui sont susce
bles de se Damasser aprés une congélation subi
sans qu'ils aient été soumis ensuite & une Chaude

BJACIER DE CARMES ou ACIER DE CARNE : 1
Aux 17éme et 18eme s., Aacier fabriqué en Allema-
bngne, dont on a dit qu'il venait dERNENT, ville dont
ji-on n'a pas trouvé trace. Une autre hypothése est possi-
brble: KERNENT serait un avatar deARNTEN (‘&' all.
Lrgrononcé ‘é’), Carinthie (-voir ce nom) en all..

-Voir, a Aciers (Especes d'), la cit. [1104] p.220/21.
hi-Voir, a Marteline, la cit. [3102].

e.ePn cite “I'Acier de Carme, que l'on tire deER-
pNANT.” [4859] p.12.

res Sur le Dict. de Commerce, en 1759, on reléve: “Le

dans sa cassure les petits Grains qu'il doit avoir.|OfL08] p.394. ME, du nom de la ville d&ERNENT en Allemagne’,
porte cet Acier grossier et_cruthns un autre Foyer remarque qui ne faisait que reproduireléRETIERE
voisin, dans lequel on le travaille pour lui procurer JesAC|ER DAMAS 1 Loc. syn.: Acier d®A- lequel reproduisaiFELIBIEN, qui copiait JOUSSE’

Grains tres fins.” [5037] p.463.
ACIER CURE : { Par antinomie avec |'Acier nor|-
curé, ce pourrait étrepropose M. BURTEAUX de
I'Acier Raffiné ou Corroyé.

[1104] p383/84.

MAS. N . S A

-Voir, & Bulat, la cit. [414] fi773 -Fév. 1982, - Au 17eme s., "TAcier le plus estimé est I‘Acier de
93 CARME, qui vient d'Allemagne. Il sert a faire des fu-

p.-93. sils, des Burins, ou autres Outils qui tiennent bien

. ‘L'Acier DAMAS de Soudure est obtenu en asseMpointe, dont la pointe ne casse pas." [3018]

lant, en Couches alternées, du Fer -ou acier d

' & i ¢ ! YXTh. CORNEILLE écrit au 17éme s.: "On lle Acier
'Sé(-\ul?r(%%se)d ggeretlagtig "i:rl?l%ile'\t/l?ggzsé ﬁndl::glli:g vec de 'acier dur par Soudure de Forge. Puis par|Ef, Cgr?ne Certa;CAtC%uf qu?onea?)poge g'%qgrﬁag%: et

/ , - L€ ) Y IqUement, Repliage et Soudure, on augmente le NOMBIE. Fonarie . P h "l est bon. il faut |
horizontale) tel une toupie tournait sur un piot ; ongrie ---. Pour connoistre s'il est bon, il faut le

d’Acier curé oumétalhiéra qui reposait en butée sur
un dé en Bronze crapaudine gragnota -grenouille-
celui-ci étant enchassé dans un madrier de hétre
zontal, lepontilhet-petit pont-, dont 'une des extrém|-
tés reposait sur un point fixe et bloqué.” [2233] p.11f7.
ACIER D’ALLEMAGNE : { Acier congu au 17émg
s. et fabriqué en Allemagne ... Au début du 18eme
est réputé excellent; il est par ailleurs signalé un
plus tard, pardOUSSE& REAUMUR; -voir, a Acier
(Nébuleuse(s) & Aciers (Espéeces d’), les cit. [11
p.220/21.

Syn. d’Acier de Forge, d'aprés [108] p.410.

-Voir: Pain d'acier.

-Voir, & Acier d'ltalie, la cit. [1104] p.219.

-Voir, a Acier *quaLiTe , la cit. [1104] p.377/78.

-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dans la clas
cation du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.

-Voir, & Acier d’Angleterre, la cit. [1104] p.383.
-Voir, a Acier superfin, la cit. [1104] p.375/76.

. De nombreux textes confirment cette réputation
Aciers d’Allemagne dans la premiére moitié du sié

bd
e
s

aux services officiels par ceux qui prétendent poss
le secret de fabriquer I'Acier. Ce sont toujours d
Aciers ‘aussi fins que les Aciers d’Allemagne’ qu’i
promettent de fournir.” [1104] p.382 suite a ...
ACIER D’ANGLETERRE

. Au 18eme s.d'apres I'Encyclopédie, "I'Acier d'Allg]
magne vient en Barils d'environ 2 Pieds (65 cm)
haut et du poids de 120 Livres (environ 60 kg
[1051] p.258.

. Dans un Mémoire d&765 JARS note plusieurs ap
pellations d'Acier allemandscharre Stah| un Bon
Acier, mintz Stahétkern Stahldes Aciers tendrefj-

men Stahlun Acier encore plus tendre & RaiiStahl
(-voir cette exp.), c'est-a-dire Acier brut -3JARSindi-

Q.

que (plus loin) que les Anglais eux-mémes appellenty,

Acier d’Allemagne, un Acier anglais qui ‘luessem-
ble parfaitement par le Grain et la Qualité’.” [110]
p.384.

. “En 1778 GRIGNONjuge que les Acierde la Manu-

Al

10f:igm/jgauche/fon_:]e/damas.htmI

5. |
pet,

4]es Orientaux Forgent ces fameuses Lames de Saj

bifisées ou entrelacées, et qui sont dues probablemen|

Hes”M. BREANT obtient aujourd'hui (en 1823) de I'Aci
FldDamassé, directement par le moyen de la Fontg
(le 18éme), et, mieux que tous, les propositions fajiteker.” [138] tvill -1823, p.733.

de Couches jusqu'a obtention d'un matériau compd
et lamellaire ---', par [2964%ite: www.multimania.

S

oisir souple a la main tout le long des Barres sans
Pailles ny surchauffures. On doit & la casse y voir une
tache presque noire dans le milieu, tirant sur le violet,
et il faut que cette tache traverse presque la Barre de
, tous costez.” [319Q4 .... CARME

. Acier répertorié dans un inventaire de 1720: "Deux

Barils d'Acier de Carne -218 livres-." [392%xte

d’Alain BOUTHIER p.54.

. Vers 1730, on écrit: “Il est bon d'observer que tous
alles aciers sont --- faits de la méme fagon que les
preseilleurs d'Alenagne, appelezaciers de Carm.”
de Poignards, de Yatagans, app@&és1AS, du nom | [1444] p.82
de la ville qui égait jadis le centre uniqug de leur falric Dans son exposé sur les ACI€riBSCKSON et @,
cation. Les vraies Lames dBAMAS présentent sul TURGAN rapporte le texte de I'Encyclopédie qui décrit
leur plat des dessins moirés, des veines alternativeggt Aciers employés au 18&me s. par ordre de Qualité
blanches et noires, fines ou rubannées, paralléles, £rejécroissante: “Le meilleur Acier, ou celui qui est le
I dlas recherché, se nomme Acier de caueela ville

@€ KERNENT en Allemagne ou on le travaille. On le
Nhomme aussi Acier a la double marque, et on ne l'em-

ploie que pour les Ouvrages les plus fins, comme ra-
r soirs, lancettes et autres instruments de chirurgie.”

d&051] p.258.

ACIER DAMASSE : { Syn. de Damas (-voir ce mot
d'apres [152].

Loc. syn.: Acier de I'lnde et Acier d#00TZ, d’apres
736] p.253.

oir, & Arme, la cit. [1404] p.25 & 27.

‘... C'est avec cet Acier que, de temps immémori

présence, dans la pate métallique, d’'un carbure de
régulierement cristallisé, qu’on met a nu en mouillg
la Lame dans un acide étendu.” [2726] p.253.

er
ACIER DAMASSE DE CRISTALLISATION
Exp. syn. d'AcieWwOO0TZ

-Voir, a DAMAS, la cit. [109] p.52.

ACIER DE CATALOGNE : 1 Ancienne-
ment, exp. syn. de Fer d'Espagne, d'aprés
[3019]a ...FER

1

ACIER DE CEMENTATION : T Au 17éme s.,

‘aprés [1104], syn. d’Acier artificiel (p.366), d'Acier

9 émenté (p.369), d’Acier par Cémentation (p.368), de
Fer Cémenté (p.371), de Fer Raffiné (p.367).

-Voir: Acier poule et Cémentation.

.f.—Voir, a Méthodes de Fabrication de I'Acier, la cit.

Mr711] p.30.

[ -Voir, a Fer Cémenté, la cit. [1104] p.371.

. Au 18eme s.on estime que "I'Acier de Cémentation

semble étre inférieur en bonté a I'‘Acier naturel.”

[1448] t.V, p.140.

. Sous la plume de. LEON c'est I'Acier produiiu

CIER D'’ANGLETERRE : § Type d'Acier en pro-
enance d'Angleterre, et réputé médiocre, au débu
18éme s. ... -Voir, & Acier d'ltalie, la cit. [1104] p.2]
ou [1444] p.39.
-Voir, & Acier *Qualité, la cit. [1104] p.377/78.
-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dans la clas
cation deREAUMUR, in [1104] p.220 & dans la classi
fication du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.
-Voir, a Acier d’Allemagne, la cit. [1104] p.385.
oir, & Acier superfin, la cit. [1104] p.375/76.
. “Vers le milieu du s. (le 18eme), l'intérét s'éveill

pour les Aciers anglais. En 1731UDEROT écrit: ‘Les _18&me s, par la Méthode anglaise; a Fopposé se situe

meilleurs Aciers se Tirent d’Allemagne et d’Angletejr- 2~ : .
re. Celui d’Angléerre est le plus estimé, par sa fine sdAcier naturel que fournissent les Méthodes alleman-

facture deNEROUVILLE (lire: NERONVILLE) ne sont
pas inférieurs aux AcierdD’HUSMAN & MARTIAL
qui sont les2 Aciers fins et superfins d’Angleterre’
[1104]p.385.

. En 1837 en Lorraine “on continue a Fabriquer d
Aciers naturels dénommés Aciers d'Allemagne, ol
nus avec de la Fonte blanche, la meilleure, provef
deBENSDORF(Prusse rhénane)." [131] p.5/6.

. Au début du 19éme $.HERON DE VILLEFOSSE
souligne la différence entre I'Acier d’Allemagne f

de Grainet de netteté: on lui trouve rarement des
nes et des Pailles ... L'Acier d’Allemagne au contr:
est Veineux, Pailleux, Cendreux ... On fait tout
qu’on veut avec I'Acier d’Angleterre.” [1104] p.383.
ES. Aprés la découverte de I'Acier Fondu payNTS-
eyAN, c'est I'Acier d'Angleterre qui aura la cote
Nant'Acier Fondu d'Angleterre, ou appelé tel, sans ¢
tredit le plus beau de tous les Aciers qui sont dan
commerce." [1444] p.84/85 ... -Voir aussi: Fausse

b

i_de, Carinthienne, Styrienne, et dans une moindre Qua-
1dité, Rivoise; -voir: ces différentes ... Méthodes ---.

e P. LEON rapporte, a propos du Dauphiné: "Enfin,
dans I'Usine récemment crééaRTICOL, au revers de
BELLEDONNE, un industriel ambitieuxDE LA MOR-
LIERE, s'efforcait, des 1781, de fabriquer I'Acier de

[ -Cémentation, selon les Méthodes Anglaises, et il enga-

Neait dans ce but une correspondance @RGNON."

7] p.41.
. “Acier par Cémentation semble bien avoir été I'ap-
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pellation la plus fréquente desinées 1770 et 1780
Elle est incontestablement plus juste qu’Acier Cém
té puisque c'est le Fer qui subit I'opération et n
I'Acier. Mais peut-étre appelait-elle trop la présen
explicite ou implicite de ‘fait’ ? Aussi I'usage adoptd

ra-t-il finalement Acier de Cémentation.” [1104]

p.368/69.

. EnI'An Il , G. MONGE expligue comment, on fabri
quait un tel Acier: "Dans un Fourneau capable de rg
voir un assez grand Coup de Feu, on construit en

gues magonneées, avec de I'Argile, une ou plusig
Caisses d'une longueur proportionnée a celle des

res de Fer que I'on veut convertir en Acier; puis, ap
avoir Pilé du Charbon de Bois, on commence par
mettre, au fond de la Caisse, un premier lit bien ba
sur ce lit on met un premier rang de Barres de Fer,
parées les unes des autres environ d'un pouce; o
couvre ce rang d'un second lit de Charbon pilé et b3
et on le charge d'un second rang de Barres; on ¢
nue ainsi, lit par lit ---, et on termine & quelques pou
du bord par un lit de Charbon; enfin, pour fermer
Caisse et empécher que le Charbon qu'elle contien
se bridle par son contact avec l'air du Fourneau,
acheéve de la remplir par une couche de sable fin {
lavé d'un pouce ou deux d'épaisseur. Cela fait, on

le Feu au Fourneau ---. On fait rougir la Caisse, et|
entretient le Feu pendant 8 ou 10 jours. Au bout dg
temps, on laisse refroidir le Fourneau, puis on déc|
vre la Caisse, et |'on trouve dans l'intérieur le Char
noir et non brdlé, et I'on en retire les Barres qui s
converties en Acier.[711] p.30/31.

Le Savoir ... FER -33 - 5éme éd.

. “L’Acier dit de COLOGNE (est) Forgé en Barreaux d
P8 cm de long, 3 cm de large et 1,5 cm d'épaissef
P1645] .1, p.152A ...ACIER
FE&Voir, a Acier Cémenté deux fois, la cit. [1444] p.38(
~ . Au début du 19éme s., sorte d'Acier de Forge, d'a

gueur, 2,7 cm de largeur et 1,3 cm d'épaisseur, tr
Ceportés en tonneaux.” [4543] p.9, note 4.
i'}gcqu DE COMPOSITION : T N'importe quelle
orte d'acier produit par 'homme, par opposition a
SAcier supposeé natif.
oc. syn.: Acier artificiel.
) oir, a Mine d'Acier pur, la cit. [4854].

I°y

"

(0]

sé-
ACIER DE DAMAS : { On dit parfois simplement

ttamas, -voir ce mot.

niyn. probable d'AciewO0OTZ

esOn distingue :

la " ’'Acier hypoeutectoide < 0,8 % C -Perlite ¢

[4543] p.9 ... "En petits Barreaux, de 8 cm de Ign

p tient en traitant le Minerai trésche en Fer

irpar la Méthode catalane, ou en Affinant la
Fonte au Feu de Forge.” [525]..ACIER

" 9. Acier provenant de la Décarburation de la

"Conte.

Lns-'Ces régions formaient --- un des groupes
géographiques --- ou s' était concentrée, sur le
continent, la Fabrication de I'Acier de Fonte
ou de Forge, ou encore Acier naturel, par la

uDécarburation, au Petit Foyer, des Fontes la-
melleuses au bois." [18] p.63.

. "L'Acier de Fonte ou Acier naturel est l'es-
péce qu'on tire directement de la Fonte." [66]
p.404.

ACIER DE FORAGE : § Exp. entre autres
de I'Industrie miniére québécoise, in [448] t.I,

it Bandes favorisée par le Manganése- gris clair; st

ODAMAS -DAMAS en bandes-; Sham -Syrie-; Watgr

IGAMAS -DAMAS moiré-.

[met. ’Acier hypereutectoide > 0,8 % C -aligneme
Ole Cémentite favorisés par le vanadium et le molyl
Gfe- contrasté gris-noir; WayyAMAS -DAMAS ondu-
PUé-; DAMAS chequered -quadrilléDAMAS mottled -
Ofhoucheté-; Woodgrain (voir: Dessin semblable
Pgrain fin du bois); DAMAS Kara Khorasan, Kar

Taban, Persian (sortes BAMAS locaux); Mohammad

np.34 ... Loc. syn. d'Acier a Fleurets, -voir
P¥ette exp..

SACIER DE FORGE : 1 Syn. d'Acier naturel
gdans l'accept. d'Acier fabriqué par Décarbu-
ration de la Fonte), d'apres [503] p.349.

-Voir, a Acier, les cit. [711] p.30 & 32.

Yvoir, & Acier naturel, la cit. [1104] p.366.

1 Au 19éme s., les deux types d'Acier naturel

. Au 19éme s., encore dénommé Acier poule, il éfaibu Prophet ladder (-voir: Echelle de Mahomet, Echglisont des Aciers de Forge, d'apres [1918]
obtenu en Chauffant fortement du Fer en Barres au[milu Prophete); Kirk narduban (-voir cette exp); Rosp.p.445.
lieu d’'un Cément formé de poudre de Charbon, |d¢3626]

suie, de cendres et de sel marin; il servait a fabri

des Limes et divers articles de Quincaillerie, d'apfeghez les Arabes ce fameux Acier D_MAS, produit

[2726] p.250.
. Dans L'lle mystérieuse J. VERNE écrit: “(Suite

d’Eponge, sous la méme réf)... La premiére Loupege DAMAS en Syrie, qui a un Grain si fin, qu'il couple

€r"De I'Inde, par lintermédiaire de la Perse, parvi

peut-&tre MYSORE et aHAIDERABAB." [124] p.8.
. Au 17eme s., "I'Acier d®AMAS, est celuy qui vient

. A son apparition, I'Acier Puddlé est regrou-
bé dans les statistiques avec I'Acier de Forge
traditionnel ... "Le fait caractéristique est le
développement, surtout apres 1856, des
Aciers de Forge: il serait faux d'y voir un re-

n

emmanchée d'un baton, servit de Marteau pour Follges Fer sans étre Trempé. On dit que sa Trempe sq f4@ur aux Fabrications traditionnelles; la con-

la seconde sur une Enclume de Granit, et on arrifa des impressions de I'air, lors'gn cavalier courant 3

obtenir un Métal grossier, mais utilisable. // Enfi
apres bien des efforts, bien des fatigues, le 25 a
plusieurs Barres de Fer étaient Forgées, et se tran
maient en Outils, Pinces, Tenailles, Pics, Pioches,
---. Il Mais ce Métal, ce n'était pas a I'état de Fer
qu'il pouvait rendre de grands services, c’était surt
a I'état d’Acier. Or, I'Acier est une combinaison
Fer et de Charbon (non, de Carbone) que I'on tire,

de la Fonte, en enlevant a celle-ci I'excés de Charb

(non de Carbone), soit du Fer, en ajoutant a celui-d
Charbon qui lui manque. Le premier, obtenu par la [
carburation de la Fonte, donne I'Acier naturel

Puddlé; le second, produit par la Carburation du Hef
donne I'Acier de Cémentation. // C'était donc ce der

nier queCyrus SMITH devait chercher a fabriquer d
préférence, puisqu'il possédait le Fer a I'état pur. |
réussit en chauffant le Métal avec du Charbon en p
dre dans un Creuset fait en Terre Réfractaire. // P|
cet Acier, qui est malléable a chaud et a froid, il le t|
vailla au Marteau. Nab et Pencroff, habilement dirig
firent des Fers de Hache, lesquels, chauffés au ro
et plongés brusquement dans I'eau froide, acqui
une Trempe excellente. // D’autres instruments, fag
nés grossierement, il va sans dire, furent ainsi fal

qués, Lames de rabot, Haches, Hachettes, BafdB§

d'Acier qui devaient étre transformées en Scies,
seaux de charpentier, puis, des Fers de Pioche|
Pelle, de Pic, des Marteaux, des Clous, etc..” [39
chapxv, p.189 a 191.

ACIER DE CEMENTATION A SOUFFLURES : 1
Acier obtenu par la Cémentation du Fer.

Exp. syn.: Acier de Cémentation et Acier poule, d'ap|
[1599] p.12.

ACIER DE CHARRUE : 1 Au 18éme s., Acier qui
servait a la fabrication des Coutres et des Socs de d
rue.

Loc. syn., vraisemblablement: Acier a terre, Acier
terre.

-Voir, & Acier de terre, la cit. [1448] t.VI, p.80.

ACIER DE CHINE : T Acier employé par les Ro
mains.

. "Les Lames (des Epées) étaient d'Acier et PLI
nous apprend que le plus estimé venait de Chiq
[4210]a ---. EPEE p.21/22.

ACIER DE CHOIX : 1 Acier de Qualité su-
périeure.

. "L'nomogénéité est la cause qui influe le plus sur
Qualités de I'Acier, surtout sa Ténacité. C'est pour I
tenir qu'on fait subir un si grand nombre d'opératid
(des Corroyages) aux Aciers de choix." [1070] p.24.

ACIER DE COLOGNE :1 Au début du 19éme s.
Acier fabriqué &COLOGNE (Allemagne).

de

P'Bamassé naturel.

NEA

N.toute bride le tient a sa main, et en fait la roué d
likair. On le Trempe aussi sur un chamois mouillé,
Sf@iassant son Tranchant dessus, comme si on vo
Pteoupper le chamois." [3018]

ur »vers 1918, une découverte importante --- a été f
Ubar BELAIEW, qui a été probablement le premier a

O,

obulaire -c’est-a-dire en sphéroide- de I'acier For
(et a reconnaitre que cela survient lors du Forgeag
| lfbuge -c'est-a-dire & 700/80C-.” [3618] t.II, ch.3.

eﬂ “Techn. Terme de coutelier: trés bon Acier qui f
ofobuste le tranchant du sabre et du couteau de ch

Otéibuer la Malléabilité de I'’Acier d®AMAS a la nature

[, ficiel I'imite et lul est souvent supérieuEM 1783-."
[,[1551] rf1 -15.04/15.06.1994, p.40.

jou-

LI\ CIER DE DAMAS TECHNO-WOOTZ : 1 -Voir:
aTechnowOOTZ (TM) Damascus steel.

£s,

98CIER DE DAMAS VERITABLE : { Exp. syn. de

32 "Le DAMAS original fait référence a I'Acier indoq
rsan\wOOTZ ou Bulat. LewOOTZ, du point de vue
metallurgique, est supérieur a I'’Acier Soudé Damas:

ge |l tire ses caractéristiques de la ségrégation d

Jﬁn Carbone tres différentes, et une structure crist
ne.” [2643]site de Angel Sword Corporation

ACIER DE FAULX : { “L'Acier de Styrie connu sou
é%e nom d'Acier de Faupest quelquefois Forgé et Ra
iné en petites Barres; c'est ce qu'on appelle Mo

[4696] p.40.

h%_CIER DE FER FORGE :  Au 18éme s.,

cier de Cémentation.

He "REAUMUR --- indique que les Aciers obtg
nus a partir de la Fonte étaient appelés Acl
de Fonte, ceux qui résultaient de la Conv
sion du Fer, Aciers de Fer Forgé." [144
p.36.

CIER DE FINERIE : 1 Acier obtenu par|
le Procédé direct.

Exp. syn.: Acier au Bas-Foyer, d'apres [154
p.10.

e

cACIER DE FONTE : 1 Au 17éme s., appel
bdation parfois donnée a I'Acier naturel; -voi
ng cette exp., la cit. [1104] p.366.
-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dans
classification du Mémoire de 1786, in [110
p.387.
. "Acier naturel ou Acier de Fonte. On l'o
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hais il est impropre a un tranchant fin. Le Damas ajrti=

fusion des mots recouvre la mutation qui
"S'opére entre les Aciers dits naturels fabriqués
ﬁ Charbon de Bois dans les Pyrénées ou les
pes et les nouveaux Aciers Puddlés a la
itstouille.” [1918] p.311.
ht- Au 19éme s., quand on obtient cet Acier par
Affinage de la Fonte, on a une "fabrication de
I9Acier de Forge, soit en une seule opération
F #ans un seul Foyer, soit dans deux Foyers dif-
iiférents avec un Mazéage préparatoire.” [1502]
Lss1836 p.91.
D'aprés le Comité International & I'Exposi-
tion de PHILADELPHIE, en 1876, ce type
d’Acier aurait d0 s'appeler: Acier Soude; -
voir, a Classification des Fers et des Aciers,
I'extrait [961] p.98.

ACIER DE FORGE OBTENU AVEC DE
LA FONTE : Y Au début du 19éme s., Acier
obtenu par Décarburation de la Fonte.

-Voir, a Acier Cémenté deux fois la cit. [1444]
56p.380.

'un

€ul Acier, en de multiples Aciers ayant des TenqUACIER DE FORGE OBTENU AVEC

MDES MINERAIS DE FER : 1 Au début du

19emes., Acier obtenu par un Procédé direct.

-Voir, a Acier Cémenté deux fois la cit. [1444]
.380.

x~

ACIER DE FORGE PUDDLE :  Au
19éme s., Acier fabriqué par Puddlage.
Exp. syn.: Acier PuddlIé, d'aprés [1918] p.220.

- ACIER DE FORTUNE : { Qualificatif donné a
eracier chinois dit ‘Acier en bloc’; -voir, a Acier rusti-
eque, la cit. [29] 1-1962, p.5.

a4

]ACIER DE FOURNEAU :  Masse d'Acier qui était
produite par assemblage de Trousses.

. “Il est ordinairement en morceaux de 6 a 8 pouces
(16 a 22 cm) de long, ayant un pou¢é3 cn?) de

9 rosseur, renfermés dans un Ballot.” [4426] t.1 p.80.

4 Au début du 19éme s., lors de la Fabrication des Es-
sieux, "on place quatre Mises l'une sur lautre ---.
Quand ces Mises sont ainsi placées et retenues dans un
Lien de Fer, on les ajuste dans une Pince, absolument
[ comme on dispose les Trousses dans la Fabrication de

"I'Acier de Fourneau." [1715] t.XV p.416.

4]§\CIER DE FRANCE : 1 Au 18éme s. et au début du
19eme s., Acier fabriqué en France.

-Voir, a Acier Cémenté deux fois, la cit. [1444] p.380.

D-. "En 1730, le Supplément (au Dict. de Commerce)



ajoute un article intitul@Nouvel Acier de Franceou

I'on célébre le mérite de 'I'excellent ouvrageR&au-

MUR." [1444] p.45.

. Au début du 19éme s., sorte d'Acier de Forge, d'a|
[4543] p.9 ... "En petits Barreaux de 16 a 18 cm
longueur, renfermés en ballots.” [4543] p.9, note 6.

br
d

ACIER DE FUSION : { Syn. d’Acier natu-
rel et d’Acier de Forge, d’aprés [108] p.302
-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dd
la classification du Mémoire de 1786,
[1104] p.387.
-Voir, a Acier naturel, la cit. [1104] p.366.
. DE DIETRICH écrit: “La fabrication deLA HUTTE
(bailliage deDARNAY) consiste a Convertir les Gue
ses en Acier de Fusion. Les Gateaux ou Floss, qy
proviennent, sont changés en Pieces ou Lopins.
Fond la Gueuse sans la faire Couler hors du Crel
dans lequel on jette de I'eau pour Lever successiv

ment de la superficie de la Fonte en Bain, des Gat¢awbtenu une dureté beaucoup plus considérable

ou Floss; en ajoutant a ces derniers des Scorie

Crasses du Feu d®rge et de la Ferraille, on en préfa-

re 'Acier.” [66] p.27.
. "On peut obtenir I'Acier de Fusion comme le Hel

Forgé, de deux maniéres différentes: par I'Affinage |m=\v/oir: woOTZ

médiat des Mingis et par celui de la Fonte." [10
p.314.

]

ACIER DE GOLCONDA ou ACIER DE GOL-
CONDE : 1 Sorte d'Acier indien.
. “lln'y a pas d'autre Acier que celui G®LCONDA®D

qu'on puisse Damasquiner, sans que I'Acier se mangeps3

comme le ndtre.” [4543] p.16 (2 Anc. ville de I'Inde
sur le plateau du Deccan, état de Hyderabad, -
Procédé du Hyderabad.

. “D'apres ce récit (Voyage en Perse PAVERNIER),
il est évident que cet Acier @@OLCONDE était en Cu-
lots comme lew00TZ, et que les Culots ne devaie
pas peser plus de 2 & 3 kg.” [5184] p.137.

(o]

nt

ACIER DE GRAIN : { L'un des Aciers fabriqué a
17éme s., en Espagne, signalé pausse -voir, a
Aciers (Espeéces d'), la cit. [1104] p.220/21.

. PourTh. CORNEILLE "cet Acier est bon, lors qu'e
le cassant on voit qu'il est sans veines noires ny a|
rence de Fer, et qu'il a le Grain délié et de cou
presque jaune." [319@]...ACIER

. Daprés I'Encyclopédie, "I'Acier de Grain, de Mo
ou de Mondragon, vient d'Espagne. Il est en gro:
masses, en forme de gros pains plats d'environ 18
ces (48,6 cm) de diameétre, et de 4 a 5 pouces (1
13,5 cm) d'épaisseur. Cet Acier est bon pour les gri
ouvrages, surtout pour les Outils dont on se sert o
couper le Fer a froid." [1051] p.258.

h

St

ACIER DE HAUT FOURNEAU : T Formule em-
ployée pour désigner un Acier fabriqué a partir dg
Fonte produite par un H.F..

Loc. syn.: Acier produit dans un H.F..

. "Il est vraisemblable que les Piéces d’Armure
plus tardives sont faites d’Acier de H.F..” [4138] p.3

ACIER DE HONGRIE : 1 Type d’Acier enprove-

nance de Hongrie, employé au 18éme s..

Exp. parfois syn.: Acier de Stirie; -voir, a cette exp.
cit. [1263] p.6.

-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dans la clas:
cation du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.

-Voir, a Etoffe dePONT, la cit. [3102]

. D'aprés I'Encyclopédie, "I'Acier de Hongrie s'e
ploie pour faire de gros instruments, comme Ciseq
serpes, Haches, etc., porérer les Enclumes, les B
gornes, etc." [10513.258.

. Au 18eme s., cette exp. aurait été une sorte d’exp
nérique désignant un Acier venant d’Autriche-Hong|
('Autriche ayant annexé la Hongrie & la fin du 17e
s.), d’apres [3841Contribution deG. ROSENBERGER
etE. LANDSTEINR.

. Au début du 19éme s., sorte d'Acier de Forge, d'a|
[4543] p.9 ... "En Bottes de 4 a 6 Barreaux, liées af
du Fer, et marqués d'une feuille de chéne.” [4543]

note 5.

u

pr

p.

ACIER DE HONGRIE CONTREFAIT :  Imita-
tion, probablement médiocre, d’Acier de Hongrie.

. Sorte d’Acier répertorié dans un inventaire de 17
"Deux bottes d’Acier de Hongrie véritable et une bog
d’Acier de Hongrie contrefait.” [3929exte dAlain
BOUTHIER p.54.

ACIER DE HUNSTMAN © : § Autre nom de I'Acier
au Creuset, -voir cette exp.®)..L'orth. de ce mot es
manifestement erronée; liIUNTSMAN.

ACIER DE LA NIEVRE : 1 Sorte d’Acier.

mg;
n

Gpond degré du rouge -le rouge cerise jaune que les|
usetiers nomment le plus souvent couleur de rose-

PPACIER DE MENAUCKABO : { Sorte d'Acier in-
d

L

poy?

esACIER DE MOTTE : § L'un des Aciers fabriqués a
4 17éme s., en Espagne, encore appelé Acier de Mo

n-

ggu'il a subies.
ie. “L'Acier de seconde Cémentation --- est rare dan
mecommerce ou il était connu sous le nom d'Acie

VeACIER DE nieme FUSION : 1 Au début du 19éme s

potair.” [4556] vol.26, 7151 -Juil. 1809, p.12 ... O
kteconnaissait alors I'Acier de premiére fusion a) prerna
le dur par la Trempe a l'eau, b) prenant le dur a I'aiy,

Le Savoir ... FER -34 - 5éme éd.

. “L’Acier de la Nievre qui se fabrique BIERON-
VILLE, est marqué d'une ‘N'.” [1645] t.I p.154 ...
ACIER ... NERONVILLE est un hameau deHATEAU

@9NDON, 77570 GRIGNON cite dailleurs la
éManufacture Royale d’Acier fin dBIERONVILLE en
Gatinais (région a cheval sur le sud de la Seing
Marne et le nord du Loiret) --- (qui) était la seule m
nufacture en grand d'Acier fin, par Cémentation,
(qui) n'employait que des Fers de Suéde.” [48
184 ..On comprend mal le qualificatif ‘de la Ni€]
e’, conclutM. BURTEAUX

ACIER DE (légére, moyenne, haute) COMBINAI-
SON : 1 Acier (Iégérement, moyennement, forteme
Cémenté.

-Voir, a Combinaison, la cit. [4543].

enLes Aciers "de haute combinaison, chauffés au

&rempés dans l'eau de puits pure &Q2ont toujours

ceux des préparations inférieures.” [4543] p.29.

ACIER DE L'HINDOUSTAN : 1 Acier fabriqué en
"Inde.

. "Leurs Sabres (des Persans) Damasquinés, faits
de I'Acier de I'Hindoustan, paraissent inimitables p
nos Armuriers d'Europe.” [4544] t.5, p.171.

ACIER DE L'INDE : T Loc. syn.: Acier damassé
voir cette exp.) et Acier d&/OOTZ, d'apres [2736]

irO_n trouve aussi: Acier des Indes.
ACIER DE LOPIN : 1 Dans I'Affinage de la

Fonte en vue d'obtenir du Fer, "les parties
Métal dont I'Affinage est le plus avancé,

AssociationLe SSanai r.. Fet Fer
7, rue du Parc, 57290 SEREMANGE
tél.: 038258 03 71
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par un Ouvrier all. nommBERTRAM, qui venait du

comté de Lamarck; c’est cet espece d’Acier que 'on

répand dans le commerce sous le nom d'Acier de

NEWCASTLE, et quelquefois sous le nom de German

steel, qui lui a été donné en Angleterre, vraisemblable-
lement & cause de I'Ouvrier all., mais qui ne correspond
apoint en France au nom d’Acier d’Allemagne, le pro-
ecédé pour obtenir celui-ci n’étant point le méme que le
4penre de travail adopté par les Anglais pour la Cémen-
| tation du Fer de Suede.” [4792] t.1, p.306/07.

ACIER DEPHOSPHORE : { Syn. dacier THO-
MAS, d'apres [131] p.XX.
t)-Voir, a Fer (La fin(2) du), la cit. [131] p.XX.

ACIER DE PIEDMONT : f Acier fabriqué au
lset7éme s., dans le Piémont (ltalie) et signalé par JOUS-
O8E; -voir, a Aciers (Espéces d’), la cit. [1104] p.220/1.

et D'apres I'Encyclopédie, "I'Acier de Piémont est de

deux sortes, leaturel et lartificiel. Le naturel est pré-
J4€rable: I'un et l'autre se vendent en Carreaux." [1051]
p.258.

ACIER DE PREMIERE ORIGINE : 1 "D'autres

produits (sont) élaborés p&ELLER au four électri-

que, les Ferro-Alliages, appelés encore 'Aciers de pre-
Averiere origine®. Ces Alliages, constitués essentielle-
ument de Fer, de Carbone et d’'un troisieme élément,

métallique ou non -Silicium, Manganése, Chrome,

Phosphore-, sont principalement utilisés dans I'élabo-
| ration d’Aciers spéciaui.” [4088] texte deS. VIN-
CENT, p.169 ...0) Cette appellation vient peut-étre de
ce qu'ils sont a I'origine des Aciers alliés.

ACIER DE PUDDLAGE : 1 Acier qui était
fabriqué au Four a Puddler.
de "L'industrie, pour produire cet Acier de
hiPuddlage, dont la faveur augmente de jour en

lieu d'étre du Fer pur, ne constituent presqui@ur, a besoin de grandes masses d'une bonne

toujours qu'un mauvais Acier ---. Il faut rg

garder I'’Acier de Lopin comme un produit af

cidentel, d0 en partie a l'inattention de I'Q
vrier." [108] p.316.

ien.

. "MM STODART etFARADAY --- parvinrent a faire de
é cier absolument semblable a celui de Menautkhbd
ns les Indes orientales, app@®OTZ par les In-
ns.” [4543] p.4 ..M Région de I'Est de I'Inde, d'aprés
agazin for naturvidenskaberneol.1. par G.-F. LUNDH et
ii, Christiania -1823, p.232.

ur

ACIER DE MONDRAGON : { L'un des Aciers fa-
briqués au 17éme s., en Espagne, encore appelé

de motte, et signalé paOUSSE -voir, a Aciers (Espé-|
Ees d), la cit. [1104] p.220/21.

gon, et signalé palOUSSE -voir, a Aciers (Espéce
d’), la cit. [1104] p.220/21.

CIER DE NEVERS : T Sorte d'Acier employé a|
8éme s..

rieur & I'Acier de RIVE, prés de LYON; on ne pe
guere I'employer pour des instruments tranchants;
en fait des Socs de charrue." [1051] p.258.

X
ACIER DE nitme CEMENTATION : { Au début du
19éme s., Acier défini par le nombre de Cémentati

I'Eperon (-voir ce mot), dont il portait I'empreinte
[4556] vol.26, 11151 -Juil. 1809, p.9.
es

Acier défini par le nombre de fusions qu'il a subies.
. “L'Acier de premiére fusion prenant le dur a l'air --{

b Fonte, et a prix modérés." [1427] -1858, p.582.

UACIER DE REBUT : T Type d'Acier qualifiant,
selonREAUMUR, un Acier intraitable qui n’accepte
pas I’Adoucissement, selon [1104] p.218; -voir: Acier
Adouci, sous la méme réf..

-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dansléssifi-
cation deREAUMUR, in [1104] p.220et danda classi-
fication du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.

ACIER DE RIVES : 1 Au 18éme s., Acier fabriqué
 selon la Méthode rivoise; exp. syn. d'Acier rivois.

. "GRIGNON reproche a des Aciers ddVES d'étre

‘Ferreux --- de Qualité trés inférieure et de rebut', d'au-

tres, en revanche, sont 'de bons Aciers'." [1444] p.84.

XCEEJIER DE SAVOIE : § Jadis, jusqu'au
début du 2éme s., Acier renommé fabriqué a
partir de Minerai de Savoie et parfois vendu
sous cette appellation, d'apres [2998].

dra-

ACIER DES INDES : T Syn. d’AcierwOOTZ

On trouve aussi: Acier de I'Inde.

. "Le WOOTZ, ou I'Acier des Indes, dont la préparation
est restée lontemps inconnue, constitue aussi un
Acier Fondu; on l'obtient par la Fusion du Fer ductile

Lifi- D'aprés I'Encyclopédie, "I'Acier de NEVERS est infg-avec des plantes qui se Carbonisent dans le cours de

bitl'opération.” [108] p.369.
on

ACIER DES MONNAIES : 1 Au début du 19éme
Acier probablement utilisé pour faire des piéces de
monnaie.

pna/oir, a Muntz-Stahl, la cit. [4426].

IACIER DE SOLINGEN : 1 Au début du 19éme s.,
,&orte d'Acier de Forge -d'aprés [4543] p.9-, cet Acier

étant fabriqué $OLINGEN (Allemagne)

-Voir: Acier deSOLINGEN

-Voir, & Acier Cémenté deux fois, la cit. [1444] p.380.

ACIER D’ESPAGNE : T Acier fabriqué au 17éme s.,
aen ... Espagne et signalé g@USSE I'un des Aciers

la singuliere propriété, apres avoir été chauffé ou sjrd’Espagne s'appelait Acier de grain; -voir, a Aciers

plement Forgé violemment -jusqu'a devenir chaud,
se Tremper trés dur par le simple refroidissemer]

soudable, et I'Acier de seconde fusion, d'aprés [44
vol.26, 151 -Juil. 1809, p.6/7.

ACIER DE NEWCASTLE : § Sorte d’Acier Cémen-|
té.

Exp. syn. de German steel.

. “La fabrication de I'Acier par Cémentation a été i
troduite aNEWCASTLE il y a une centaine d’année

déEspéces d'), la cit. [1104] p.220/21.

t aTh. CORNEILLE écrit au 17éme s.: "L'Acier d'Espa-
r%ne, qui est par grosses Barres, se doit Tremper

c;)omme le Soret ou le Clamesy.” [3190] ---. TREM-

E

56]

ACIER DES PYRENEES: T Au début du 19éme s.,
Acier cité par HASSENFRATZ et fabriqué dans les
Pyrénées, d'aprés [1444] p.368.

ACIER DE STIERMARCK : 1 Acier provenant de
"la Conversion de la Fonte.

© LE SAVOIR ... FER Glossalre di HiF. Sime piition - J. C.
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. “On fait en Carinthie, et suivant cette méthode, U

grande quantité d'Acier qu'on vend sous le n
d'Acier de Stirie ou Steiermarck.” [5035] t.Il, p.476.

ACIER DE STIRIE ou ACIER DE STYRIE : |

Type d’Acier naturel, qualifié de ‘bon’, et regroupal

les Aciersfabriqués en Carinthie, Stirie, Tirol et

SALZBOURG, d'aprées [1104] p.257; -voir égalemen|

Acier (Bon), sous cette méme réf..
-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dans la clas
cation du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.

. A propos du Métal servant a fabriquer les Enclum|

et concernant la phase de Trempe, on reléve: “...

continue ainsi (& chauffer) jusqu'a ce que I'Enclur|

soit devenue couleur de cerise, si c’est de I'Acier

Le Savoir ... FER -35 - 5éme éd.

nd-orge en petites baguettes, semblables a celles dd
miinthie provenant de I'Acier obtenu par la Fonte,
pour en imiter la Qualité et le vendre en concurren
aussi le nomme-t-on Acier de Venise.” [5396] p.153]

tACIER DE WOOTZ : { Loc. syn.: AciewOOTZ et
h DAMAS (-voir ce mot), & Acier damassé (-voir cetf
- exp.) et Acier de I'Inde, d'apres [2736] p.253.

: 9 Dans un inventaire dd
1812, sorte d’Acier.

svar. orth. de Acier de Hongrie.

OnPour l'auteur, il s'agirait d’'une exp. générique dé

N&nant une sorte d'Acier naturel, d'aprés [3732]

d©9.03.2005exposé deir ROSENBERGER

IﬁACIER D’HONGRIE

Stirie, qu'on nomme Acier de Hongrie; et en tirant ¢in

peu au, blanc, si c’est de I'’Acier commun ---." [1268]
p.6.
. Au début du 19éme s., sorte d'Acier de Forge, d'a|

=

[4543] p.9 ... “En caisses de 65 a 90 cm de longuegr

[4543] p.9, note 2.
9 Au 18eme s., en Suéde, Acier obtenu a partir d
Fonte.

. “On distingue plusieurs espéces mais principalem
celui qu'on nommé&teyr-Mard, Acier de Styrie, mar-
qué de feuilles de chéndB3396] p.159.

e

ACIER DE SUEDE : 1 Au 18&me s., Acier fabriqud
en Suede.
. "L'acier en Barril de Suke." [1444] p.51.

ACIER DE TAILLANDERIE ET COUTELLE-
RIE : T Anciennement, Acier employé d'une fagon gé
nérale pour les instruments coupants. T
. "Avant 1789, la France était tributaire de I'Allemag
pour les Aciers de Taillanderie et Coutellerie." [264]
p.57.

ACIER DE TAILLANDIER : f Au début du 19éme
s. Acier propre a faire des Outils tranchants.

Exp. syn.: Acier a tranchant.

-Voir, a Scharre-Stahl, la cit. [4426].

ACIER DE TERRE : 1 Acier destiné a
I'agriculture, au travail de la terre !

Loc. syn., vraisemblablement: Acier & terfe;Voir: Acier fagon deDANTZICK.

Acier de Charrue.
. Parlant de la Prodtion frangaise d'Acier, ur
journaliste du 19éms. écrit: "On peut comp
ter sur un surplus de 12.000 quintaux mé
ques fabriqués dans diverses Usines avec
Fontes ordinaires, et principalement e
ployés aux instruments les plus grossiers
I'agriculture, d'ou lui vient le nom d'Acier d
terre." [1256] -1847, p.65.

. Acier qui servait a la fabrication des Coutr]
et des Socs de charrue ... "Les Aciers que
fabrique dans la Forge d@aUBERON sont or-

dinairement de 12 a 14 ligngs a 31,5 mmye

largeur, sur 6 ligne& 3,5 mm)d'épaisseur ---,
On appelle cette espece d'Acier Acier de t¢
ou Acier de charrue." [1448] t.VI, p.80.

e

e

"

ACIER D'ETOFFES : { "On appelle ainsi I'Acier
qu'on obtient en faisant un faisceau de petites Ba|
d'Acier et de Fer, les tordant et les Forgeant ensen

.
b

L'Acier d'étoffes peut étre Trempé trés dur sans s‘éqrgCER DIT TETE DE CERF : 1 Au début du

ner.” [4528] t.2 -1834, p.287/88.

ACIER DETREMPE : T Acier qui a perdu sa Trem
pe.

. "Si le Revenu était trop poussé, c'est-a-dire si la tg
pérature de réchauffage était trop élevée, les effet
la Trempe seraient complétement atténués; on ayr
de I'Acier détrempé." [2208] p.337.

ACIER DEUX FOIS RAFFINE : { Exp. syn.: Acier
a 2 marques ... -Voir: Acier a ‘n’ marques, d'ap
[1599] p.11.

ACIER DE VANACCIO : { Au début du 19éme s.
Acier fabriqué a/ANACCIO.
-Voir, a Acier Cémenté deux fois, la cit. [1444] p.380.

ACIER DE VENISE : 1 Nom qui était parfois donnd
a |'Acier fabriqué en Styrie et en Carinthie.

. "Ces Aciers s'exportent en partie par les ports
I'Adriatique sur le littoral de la Méditerranée et de
Mer Noire, et ils ont été connus pendant longtemp
cause de cette circonstance, sous le nom d'Acier:
VENISE." [1256] -1847, p.62.

9 Au 18éme s., en Suéde, “I'Acier (de Cémentation

© LE SAVOIR ... FER Glossalire dit HiF. Sime piition - J. C.
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ridont la Qualité était peut-étre égale a celle de I'Ag
d%eSVenise ... -Voir, a ACiIeBRUNCK, la cit. [1645].

" CIER DIT ETOFFE DE PONT : f Au début du

'atAcier naturel, propre a la Coutellerie ordinaire

TACIER D'ORIENT : { Jadis et nagueére, Acier de trd

pd

seolution, en Dauphiné, syn. d'Acier Fendu

ACIER D’HUSMAN : T Au 18éme s., var. orth
‘Acier HUNTSMAN.
=Voir, & Royaume-Uni, la cit. [1104] p.381/82.

ACIER DIRECT : 1 Syn. d'Acier de Forge.
. "Il s'obtient dans le Foyer catalan, et résy
fé€ellement du plus ou moins d'habileté
I'Ouvrier conduisant le Feu." [346] p.135.

ACIER D'ITALIE : 1 Type d'Acier en provenancg
d’ltalie, et réputé médiocre, au début du 18éme s..
-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dansléssifi-
cation deREAUMUR, in [1104] p.220.

. “Nos couteliers de PARIS ne conissent pour bons|
(Aciers) que ceux d’Allemagne; offrdésur des Aciers
d’Angleterre et d’ltalie, pour étre d’Angleterre et d'ltd
lie, fussent-ils meilleurs que ceux d'Allemagne,
n'en voudrdent point acheter’. Notons le fait: pour Ig
acheteurs du début du siecle, Acier d’Allemagne sig
fie bon Acieret Acier d’AngleterreAcier médiocre
Nous verrons les Aciers anglais gagner en prestige
au long du 18éme (s.).” [1104] p.219.

ACIER DIT CORNE DE CERF : 1 Au début du
19eéme s., Acier fabriqué a la Forge5#a00 RAVEAU
et "propre a la Taillanderie.” [3816] t.2, p.84.

ACIER DIT DE DANTZICK : 1 Au début du 19ém¢
s., sorte d’Acier.

-Voir, a Acier fagon d’Allemagne, la cit. [3816].

ACIER DIT DE VENISE : § Sorte d’Acier suédois

eme s., Acier fabriqué a la Forges8a00 RAVEAU
-Voir: Etoffe de Pont et Etoffe d’Acier naturel 4
d'Acier Cémenté.
S "Acier dit Etoffe de Pont, formé d’Acier Cémenté

[3816] t.2, p.84.

ACIER DIT K B : T Au début du 19éme s., Acier fg
iqué 882240 BAINS

-Yoir: Acier marqué K B.

. "Acier non Corroyé dit K B, facon dBANTZICK

(1M.” [3816] t.2, p.86 ---( Ou DANTZIG ancienne

ville all., aujourd’huiGDANSK en PolognepréciseM.

i&JRTEAUX

e.

19éme s., Acier fabriqué 82240 BAINS
. "Acier Corroyé dit téte de cerf pour Taillans.” [3814
t.2, p.86.

nne qualité fabriqué en Orient, tel I'Aci&00TZ,
Ylapres [401] p.170.
ACIER D'ORIGINE FLUIDE : 1 "Il com-
rend: 2 le Fer fondu ou Acier extra-doux lg
quel contient trop peu de Carbone pour Trg
per --- 2 I'Acier fondu qui contient assez d
Carbone -C = 0,30 %- pour Tremper." [308
p.12.

ACIER D'ORIGINE PLASTIQUE : 1 "On
appelle ainsi un produit résultant de l'agré
tion de particules pateuses qui contient as

‘;Se Carbone -C = 0,30 %- pour Tremper." [308
A2,

de
ACIER DOUBLE : § Au moment de la Ré

(:‘ﬁoir cette exp., in [768] p.208.
el

CCACIER DOUBLE MARTEAU : { Vers 1850, sorte
d'Acier, qui, en principe, a été Corroyé 2 fois.
-Voir, a Acier cinq étoiles, la cit. [4148].

© ACIER DOUX : 1 Au début du 19eme s.,
sorte d’Acier mélangé.

. En 1834, on écrit: "Les consommateurs éclairés ---
préférent méme les Aciers francais dits Aciers doux, si
précieux pour leur grande ténacité, due surtout au mé-
| lange de nos Aciers naturels avec les Aciers Cémen-
;"tés." [3817] t.3, p.48. _

Y Selon I'appellation moderne, c'est un Acier

qui contient 0,15 a 0,30 % de Carbone,

d'aprés [626] p.21 Faute d'informations,
on peut pensernote M. BURTEAUX que

I'Acier doux du 18éme s., pureté mise a part,

pouvait étre assez semblable a I'Acier assez

doux actuel, c'est-a-dire facile a travailler,
Itsoudable, ductile mais médiocrement résis-
deéant, et, probablement, ne prenant pas la

Trempe.

-Voir, a Acier (Nébuleuse(s), sa place dans la

classification du Mémoire de 1786, in [1104]

p.387.

. "Les aciers extra-doux et doux C < 0,20 %

peuvent étre Cémentés." [626] p.23.

9 Dans la Chine prémoderne, “la plus grande
- partie (de la Fonte) était convertie en Fer mal-
isléable -ou plus correctement en Acier doux-,
s avec une Teneur typique de 0,1 % de Carbo-
Nine.” [4772] p.5.

toyt
%«CIER DOUX AU MARTEAU : 1 Acier malléable,
d’apres [4804] p.198.

ACIER DU COMMERCE : { Au 19éme s., exp. gé-
nérique qui désigne I'’Acier marchand.

. "On lit en 1822 dans I®ict. technologique des Arts

et Méties, que "I'’Acier du commerce est une substan-
ce presque en totalité composée de Fer et dans laquelle
on trouve par I'analyse chimique du Carbone et un peu
de terre provenant des Laitiers.” [4088kte deE.
TRUFFAUT, p.13.

ieACIER D'UNE PREMIERE FONTE : 1 Au 18éme

s., Acier naturel produit par le Procédé direct.

. "Gabriel JARS a propos de la Styrie, ne pense pas que
cet 'Acier d’'une premiére Fonte’ soit d0 a la Qualité
du Minerai’, puisqu’on en Fond aussi du méme dans
un Fourneau peu différent et qui produit un Fer crud
ou Fonte tres blanche, trés dure, tres fragile et tres flui-
de.” [3865] p.270/71.

t

| ACIER DU NIVERNAIS : { Au début du 19éme s.,
Acier cité par HASSENFRATZ et fabriqué dans le Ni-
vernais.

- Cette exp. est probablement syn. d'Acier de NEVERS;
d'aprés [1444] p.368.

—-

ACIER DU PAYS DE FOIX : 1 Vers 1830,
type d'Acier probablement fabriqué dans une
Forge catalane, d'aprés [1932] @ii..ACIER

ACIER DUR : T Acier qui ne se Forge pas
facilement ... Il s'oppose a I'Acier tendre ... -

] VVoir, a cette exp., la cit. [1104] p.374/75.
-Voir, a Cassure, la cit. [1104] p.213.

. Au 18eéme s., en tenant compte de ce qu'a
s|'époque on ne connaissait pas la nature, et
encore moins l'analyse de ['Acier, on peut
considérer que la déf. de I'Acier dur était sen-
siblement la méme que la déf. moderne ...
_"L'acier tendre est plus mol, et on le Forge
rrﬁnlus facilement que I'Acier dur; celui-ci est le

eilleur." [1444] p.84.
3t Acier contenant une proportion assez élevée
]de Carboneselon I'appellation moderne, I'Acier au
Carbone est dilur quand il contient 0,60 a 0,70 % de
Carbone. Par rapport & un Aciextra-doux qui cor-
respond a l'ancien Fer commercial, la Résistance a la
draction et la Limite élastique de I'Acier dur sont envi-
lséon deux fois plus élevées, par contre I'Allongement
3T3t moitié moindre, d'aprés [626] p.21.

D

ACIER DURABLE : 1 Acier qui conserve ses Quali-
tés apres avoir été travaillé et/ou traité.

. “Un effet singulier de quelques s@lest que I'Acier
Tui a été leur ouvrage n'a pas été un Acier durable.




L'Acier qui aprés avoir été Forgé et Trempé une f
avait un Grain beau et fin, Forgé et Trempé une se:
de fois n'avait plus ou presque de Grains.” [48
Convertir, ler mémoire, p.27 () POUurREAUMUR, ce
sont des sels, et non le Carbone, qui sont & Il'origin|
la conversion du Fer en AciegppelleM. BURTEAUX

on-

ACIER DUR A LA TREMPE : T Acier qui durcit
fortement lors de la Trempe, d'aprés [4804] p.198.

ACIER DURCI : 1 Exp. syn. d’Acier Cémenté.

. "Dans les spécimens datant de la fin du 15emq
quand la Production des Armures était a son plus
niveau, les microstructures montrent principalem
des Aciers durcis d’'une relativement bonne Qualit§
cela pour donner la meilleure protection. Les micfopr
structures des Armures datant de la fin du 16emp pr
montrent de plus en plus une structure de Fer
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is;Voir, & Acier poil ou Acier poule, la cit. [4859].

ISI\CIER EN FEUILLES : 1 Au début du 19éme s,
|, forme commerciale de I'Acier ... Il s’agit probablem
? $Fune sorte de Tole mince.
. "Le projet de taxation des Fers et Aciers de 18
énumere ‘Aciers en Feuilles ou en Planches', Acier
‘'en Baril, en Barres renflées par le milieu, en Bar
plates et longues pour ressort de voiture, ou en Bo|
---." [1444] p.322.

SACIER EN FAGGOT : 1 Acier fabriqué par le pro
haoédé du Fagottage dans lequel de la Fonte et du
enétaient chauffés dans un Creuset, a I'abri du Comb
| étle. La Teneur en Carbone de I'Acier était fixée par

oportions respectives de Fonte et de Bé&pres
oposition deV. BURTEAUX

uUxCe type d'Acier était vendu, en particulier, par

(parce que I'Armure ne sert plus qu'a la paradg).'Suede, in [1427] -1858/59, p.557.

[4138] p.i.

ACIER g€ : 1 Qui a des "propriétés -notam-
ment Dureté- semblables a celles de I'Acigr
[206] ... -Voir: Aciérer.

ACIER EN FONTE PATEUSE
1830, exp. curieuse, dont la signification §

. {1 Vers

connue, d'aprés [1932] padi ...ACIER

1 Au 18eme s., garni(e) d'Acier, d‘aprés [14 4}\C|ER EN LANGUES DIVERSES : | -

p.90

ACIERe/ee COMPOSITE : 1 En archéologie, quali
fication du Métal hétérogéne issu de la Réduction.

Voir: Langues diverses (En).

ACIER EN PLANCHES : 1 Au début du 19éme s|
forme commerciale de I'Acier ... Il s’agit probablem¢

- “Entre 40 et 70 % d'Acier -ou 30 & 60 % de Ferrite-g'une sorte de Plague relativement épaisse.

te
%

les demi-produits seront qualifiés d'aciérés compos
La Teneur pondérée en Carbone peut atteindre 0,8|
[4706]p.209.

o

ACIER ELECTRIQUE : 1 “Le bain de métal liquide]
est obtenu a partir d’'une charge. La chaleur est fou
par I'éclatement d’un arc électrique.” [3003] p.265.

ACIER EN BALOTS :  Au 18éme s., présentatio
commerciale de I'Acier.

. "Le tableau du Maximum ne retient que Aciers en
lots"." [1444] p.322.

=

Jaq

1

ACIER EN BARIL(s) : 1 Au 18éme s. et au début d
19éme s., présentation commerciale de I'Acier.
Cette exp. est probablement syn. d'Acier en Barriqu
On trouve aussi: Acier en Barril.

-Voir, a Acier d'Allemagne, la cit. [1051] p.258.
-Voir, a Acier de Suede, la cit. [1444] p.51.

-Voir, a Acier en Feuilles, la cit. [1444] p.322.

-Voir, a Acier a fuseaux, la cit. [3865].

[=

eS,

1

ACIER EN BARRES : 1 Au début du 19éme s
forme commerciale de I'Acier.
-Voir, a Acier en Feuilles, la cit. [1444] p.322.

ACIER EN BARRIL : { Var. orth. d’Acier en Baril.
ti
ACIER EN BARRIQUE : 1 Au 18&me s., Acier qu
se présentait en Barreaux et se vendait en Barrig
voir, a Logel-stahl, la cit. [66] p.28.

ACIER EN BILLE : f Exp. syn. de Bille d'Acier;
voir, a Pain d'Acier, la cit. [3020].

ACIER EN BLOC : 1 Type d'Acier chinois.

. "Ce que les Fondeurs d'aujourd'hui (1086) nomm]
Acier est fabriqué de la fagon suivante. On plie et
tord du Fer doux -Fer Forgé-, et I'on tasse du Fer bl
Fonte- avec le tout, puis la masse est recouverte d'
le, et chauffée. ensuite, grace a un Martelage on le
pénétrer I'un dans l'autre. On appelle cela de I'Acie
bloc, ou également de I'Aciesurfondu -ou Acier
Fondu ensembleu entrelardé. Mais c'est duFaux
Acier. Ce n'est qu'un emprunt temporaire a la duret
la Fonte." [29] 1-1962, p.4.

on

ACIER EN BOITE : 1 Au début du 19éme s., sor
d’Acier Cémenté, “en boite pour imiter le mode d’e
ballage de MILAN.” [4426] t.1, p.79.

ACIER EN BOTTES : 1 Au début du 19éme s., prg
sentation commerciale de I'Acier ... Il s'agissait pro|
blement de sortes de Verges assemblées en Botteq
-Voir, & Acier en Feuilles, la cit. [1444] p.322.

;)abl'

-1

ACIER EN ECHEVEAUX : 1 Sorte de Fer mar
chand laminé en forme de Barre, a section ronde d
5a 10 mmrelevé pard. NICOLINQ in [4669] p.15.

ACIER EN ETOFFE : § Au début du 19¢éme s
Acier fait d'un mélange de différentes sortes d'Ad
brut.

-Voir: Etoffe.

SVoir, a Acier en Feuilles, la cit. [1444] p.322.

ACIER ENTRELARDE : T Type d'Acier chinois,
syn. d'Acier en bloc; -voir, a cette exp., la cit. [29]
962, p.4.

e

ACIERER : § "Convertir du Fer en Acier: |g
Carbone Aciére le Fer." [455]

. En 1861,FREMY propose: "En utilisant des indicg
tions que la science vous donne --- Aciérer des H
ui a présent ne s'y prétent pas.” [1918] p.257, note

"Souder de I'Acier sur du Fer: Aciérer u

Pioche." [455]

. P. LEON écrit, & propos du Fourneapécial que fit
construireGRIGNON & ALLEVARD :

"Les magons s¢

Servent d'Outils dont les Pointes et les Tranchants
en Acier. Lorsque ces parties sont usées, ils les
Aciérer en faisant Couler de I'Acier sur le corps
I'Outil, qui est en Fer doux, insuffisamment dur.” [1]
p.165, note 94.

Pour le Maréchal(-Ferrant), action par laquelle

adapte, sur la face inférieure du Fer a cheval, un cr
pon d'Acier de forme pyramidale qui facilite la marc
sur le sol couvert de glace ou de neige; c'est ce
appelle Ferrer glace, d'apres [152].

ACIERER (S : 1 Au 18éme s., étre Conve

en Acier.
'QuandGRIGNON rassemble ses mémoirg

%&n 1775, il emploie s'Aciérer.” [1444] p.91.
. Parlant de la Cémentation en Grande-Brg
gne,J. PERCY écrit: "Le Fer suédois --- jouif ACIER FACTICE : { Loc. syn. d'Acier artificiel ...
de la propriété de s'Aciérer a un plus h
degré que les meilleurs produits indigénes
Forges du Staffordshire et du Lancashir|

erl2224] t.1, pCLXVII .

UACIERETE : { Caractéristique d'un Acier, pratiqug
RI'@rent syn. de Teneur en Carbone
fajiaciereté la cit. [2820] p.84/85.

en

... -Voir, a De

ACIER ETIRE : 1 Acier ayant subi I'Etira-
L e, a I'aide, par ex., du Martinet d’'Etirage.
-Voir: Acier Corroyé double.

e ACIER ETOFFE :  Au 19éme s., Acier ayant un
M-Structure particuliére ... -Voir: Etoffe (Fer qui a de I')

Une des spécialités de I'Usine (d& BERARDIERE)

est I'Acier étoffé pour ressorts de voiture." [402] p.37
- . Vers 1820, c’était probablement un Acier qui était

iqué dans la Loaire.
Au 19éme s., Acier formé en Trousse Soudée

Voir, & Etoffe, I'accept. concernant cette exp..

. Ala fin du 19éme s., une Usine de Norvege, "fal
que aussi de I'Acier étoffé, qui est de I'Acier Fon
e §poudé sur du Fer -1/2 Acier et 1/2 Fer dans I'épais}
des Barres- pour Cteaux de machines a raboter

bois ---." [2472]p.727.

'«ACIEREUR : T Au début du 19éme s., af
pellation locale de I'Ouvrier d’Aciérie.
-Voir, a Acier (Ouvriers de I') & a Maitre
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Aciéron, les cit. [1104].

ACIEREUX : { "Qui se rapporte a |'Acier, qui en a
fles Qualités: le Fer Aciéreux." [455]

T
4ACIER EXCELLENT : 1 L'une des deux catégories

)rléfe
e
t

base d'Aciers, sel®(REAUMUR.
S\/oir, & Acier (Nébuleuse(s)), sa place daneldasifi-
Eation deREAUMUR, in [1104] p.220.
-Voir, a Acier grossier, la cit. [1104] p.257.
. “Les différentes Qualités d’Acier se partagent en
Aciers excellents et en Aciers communs.
Fer. | es Bons Aciers (Aciers excellents). Acier fin. //
istia meilleure Qualité est nommée Bon Acier, Acier
lefraitable ou Acier aisé & travailler ---.
- Acier commun, (Acier) grossier, (Acier) a terre,
(Acier) intraitable.” [1104] p.215 & 217.
la. Au 18&me s., en Suéde, "I'Acier excellent, ou celui
qui est au-dessus (de I'Acier pour les Epées), est fagon-
né et Trempé huit fois." [3102]... ACIER

pSACIER EXCELLENT ET SUPERFIN :
A la fin du 18éme s., Acier de trés bonne
Qualité.
. "En Carinthie, les Trousses composées de
15 Barreaux, dont les extrémes sont d'Acier
mou et les intermédiaires d'Acier dur, étant
Forgées et Corroyées avec soin, donnent un
ntAcier excellent et superfin.” [1448j1, p.78.

ACIER EXTRA-DOUX : T A la fin du
19eme s., exp. syn. de Fer fondu et de Fer ou
L.métal homogene.
. "En 1889, ont pris place parmi les Produits
appelés a devenir d'un usage courant ---: les
Fers Fondus -dits parfois Aciers extra-doux,
Métal homogéne-." [2472] p.1078.
e”ACIER FACON D'ALLEMAGNE : f Au début du
4.19eme s., Acier fabriqué13100 VIERZON
Ne “Les Etablissements déM. AUBERTOT ont exposé
de I'Acier de Cémentation Corroyé fagon d’Allemagne
--- de I'Acier de Cémentation non Corroyé facon de
Suede, dit deDANTZICK, marqueK B.” [3816] t.2,

boR93-

ont
deACIER FAGCON DE DANTZICK : f Au début du
7119éme s., sorte d’Acier.
-Voir: Acier dit deDANTZICK et Acier ditK B.
on
P CIER FACON DE HONGRIE :  Au 19éme s.,
'€Acier de méme nature que I'Acier de Hongrie.
HO"En 1834 M. GOURJUARIVES (38140)a présenté un
"Acier fagon de Hongrie, remplacant avec avantage les
Aciers provenant de ce pays.” [3817] p.55/56.
ACIER FACON DE SUEDE : 1 Au début du 19éme
S,s., Acier fabriqué a8100 VIERZON
-Voir, & Acier fagon d’Allemagne, la cit. [3816].
)ta_

hutR. ELUERDa étudié divers auteurs des 17 & 18émes
jﬁ ... -Voir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place dans la
[ Glassification du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.
I*-Voir aussi, a Acier artificiel, la cit. [1444] p.102/03.

« SelonA. FRANCE-LANORD, c'est un Acier produit

par la Cémentation ou au Creuset ou par Cofusion ... -
- Voir, a Acier artificiel, la cit. [341] p.10, et a Mens-
préues, la cit. [341] p.13.

I N'importe quelle sorte d'acier produit par I'homme,

par opposition & un Acier supposeé natif.

-Voir, a Mine d'Acier pur, la cit. [4854].

ACIER FAIT DE FER FORGE : { Acier fait par
Cémentation du Fer Forgé.
Exp. syn. d'Acier de Fer Forgé.
. “On a reproché aux Aciers faits de Fer Forgé de per-
dre leur finesse a mesure qu'on les travaille, mais ce
2n'est pas un défaut qui leur soitngel.” [4815]
a_Convertir, ler mémoirep.27.

ACIER FENDU : 1 Au moment de la Révolution, en
" Dauphiné, I'un des trois types d'Acier obtemajr, a
ri_Acier, la cit. [768] p.208.

e

%’&CIER FERREUX : { C’est un Acier de mauvaise

e Qualité, semble-t-il ...
-Voir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place dans la classifi-
cation du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.

_e Criteres ...
. C'est un Acier qui conserve des Veines de Fer apres
Cémentation, d'apres [443] t1, P.67.
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. C'est "un Acier trop Décarburé." [17] p.65, note 25
* En Dauphiné ...
. “GRIGNON reproche a des Aciers d®VES d'étre

‘Ferreux ... de Qualité trés inférieure et de rebut’, d'd
tres, en revanche, sont de Bons Aciers.” [1104] p.3

... Cette exp.noteR. ELUERD “pourrait bien étre une|

invention deGRIGNON, en exacte symétrie avec F¢

aciéreux.” [1104] p.373
Acier qui s'oppose au Bon Acier.

. Au moment de la Révolution, en Dauphiné, I'un d

trois types d'Acier obtenuyoir, a Acier, la cit. [768]
p.208

. Au 17eme s., "les Martinets d'Acier produisaie

aussi des Aciers difSerreuxqui n'étaient propres qu'

faire des objets de Taillanderie, comme Haches, §

ches ou Socs de charrue." [2043] p.76.

* “Techn. Terme de Coutelier celui qui laisse appa

raitre plusieurs Veines de Fer, fort nuisibles au tr:
chant EM 1783-." [1551] i1 -15.04/15.06.1994, p.40
UGINE : Savoyarde au coeur d'acier.

ACIER FERRITIQUE : 1 “Acier dont la matrice est|

essentiellement constituée par de la Ferrite. Ces Adg

sont Magnétiques.” [633]
. "Pour la fabrication de ses couverts et de sa platerie,
DEGRENNE utilise 3 Qualités d’'acier inoxydable:

- L’Acier de Coutellerie ou Acier martensitique contena|

13 % de Chrome, qui convient a la réalisation de Couteau

- l'acier 18 % ou Acier Ferritique. Les 18 % de Chronf
contenus dans cet Acier assurent une bonne résistance a la . o .
h-ACIER FINI : T Type d'Acier fabriqué, en Belgique}

Corrosion. L'Acier Ferritique intervient surtout dans la F|
brication des produits de moyenne gamme.

- L’Acier 18-10 ou Acier austenitique. Cet Acier de Quali

té supérieure contient 18 % de Chrome et 10 % de Nic

Employé pour les ménagéres haut de gamme et les sed

champagne, il permet une finition parfaite.” [38F# -Déc.
1998, p.12.

ACIER FERRUGINEUX : 1 Nom donné a
plusieurs types d’Acier ...

e Au 19éme s., pour leuddlage Acier trop
peu carburé, et donc proche du Fer.

-Voir, & Acier Fonteux et Elément aciéreu
les cit. [3790].

» Cette exp. a également désigné une s
d’Acier produit auFoyer d'affinerie ... -Voir, a
Molck, la cit. [4393].

ACIER FIBREUX : { Syn.: Acier filandreux, -voir:
cette exp..

ACIER FIER : f Au 18&me s., c'était probableme!
un Acier trop dur.

. "Le Fer de France, Converti en cet Acier superfin,
donnant qu'un Acier trop fier et difficile a travailler -
" [1256] -1848, p.39.

ACIER FILANDREUX : { C'est "un Acier fibreux,
contenant des Impuretés qui s'agglomerent entre ¢
et s'allongent sous l'effet du Forgeage, de sorte qu'
produit des solutions de continuité dans la Masse
Métal. Les Aciers fibreux présentent d'intéressan
propriétés d'allongement, mais ils sont fragiles en
vers." [17] p.65, note 25.

ACIER FILANDREUX ET FIBREUX : f Au
18eme s., Acieaffectéde Pailles, Veines ou Filandreg
-voir, & Défauts (de I'Acier), la cit. [1104] p.1109/10.

ACIER FILE : { Acier qui a été passé a la Filiére.
Exp. syn. de Fil d’Acier.

. "Outre les Aiguilles, cette maisoiCQCKESen An-
gleterre) livre au commerce de I'Acier filé pour la f
brication de ces articles.” [3847] p.888.

ACIER FIN : 1 Un Acier doué d’'une excel
lente renommée ...

-Voir Acier superfin.

-Voir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place daneldasifi-
cation deREAUMUR, in [1104] p.220et danda classi-
fication du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.

-Voir, a Cassure, la cit. [1104] p.213.

. Au moment de la Révolution, en Dauphiné, I'un d
trois types d'Acier obtenuyoir, a Acier, la cit. [768]
p.208.

* Selon REAUMUR ... C'est I'un des Aciers excel-
lents; -voir, & cette exp., la c[tl104] p.215 a 217 ...
“L'appellation Acier fin est plus difficile a saisiRE-
AUMUR écrit que les Couteliers composent leurs |
mes en Soudant ensemble 5 lames d'Acier, ‘la Ia|

d’Acier fin entre 2 lames d’Acier médiocre, et celle-fi
entre les 2 lames d’Acier grossier'. Ici, Acier fin dégi-

gne lemeilleur Acier, celui du futur tranchant. Mém
usage d'Acier fin quand il donne la composition
Cément le ‘plus propre a changer le Fer en Acier tf

fin, et tresdur’. // En revanche, d’autres passages Ie1is
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sent entendre que les Aciers fins sont moins bons
les Aciers de la meilleure Qualité. Dans la descript
de la Cémentation du Fer, nous avons vu qu'au-del
‘Bon Acier, il y avait ‘un Acier encore plus dur, plu
in, mais difficile & travailler’. Autre ex.: ‘Le Charbor
e Bois, la suye, la Savate bruslée peuvent seuls d
ger le Fer en Aciers fins et durs mais qui sont d'o
Mnaire difficiles a travailler.” [1104] p.216/17.
L’'une de ses formes: I'Acier Fondu... “... ou Acier
ondu: il est créé en Angleterre par I'OuviBenjamin
UNTSMAN qui, en 1740, fait élever le premier H.
spécialisé dans cette FabricationHANDSWORTH,
prés deSHEFFIELD Le procédé est introduit en Fral
Pice, en 1810, paVOLKMAR, Ingénieurbrunswickois.”
. [1551] rf1 -15.04/15.06.1994.39.
1&"Une image de marque... R. ELUERD écrit: “Acier
fin semble étre une appellation commerciale et publ
taire quasiment obligée: ‘Fabrique d’'Acier fin et de |
iMmes établie ZHOLET, Manufacture Royale d’Aciers
fins d’AMBOISE’, Manufacture Royale d’Acier fin de
NEROUVILLE (lire: NERONMILLE) en Gatinois.”
[1104] p.375.

~NC

[1]

le/®CIER FIN ANGLAIS : { Vers la moitié du
L. 19eme s., exp. syn. de Acier fondu d'Ang
"terre.

ht. "Les Aciers fins anglais ont acquis une su
ériorité incontestable.” [2224] t.1,qLXVII .

au 19éme s. ... La gamme comprend: Aciers nj
- Ehands, Profilés spéciaux, rails, Traverses, Bandag
€Essieux, Poutrelles, Verges et Aciers Serpentés, d
US&s Toles, Toles fines, Aciers Battus, d'aprés [26)
p.460.

ACIER FLEURI : 1 Syn. d'Acier a la rose, d’apre
[836].

ACIER FONDU : T Au 19éme s., nonj
donné a un produit intermédiaire en
T'Oxyde de Fer et la Fonte, et qui se se
L fouvé a la hauteur du bas deislages dans |g
.F. en Marche, d'apr§s55] p.145.
1 Au 18eme s., "c'est un métal combiné a
de I'Acier deux parties, Fer ductile une part
Fonte de Fer une partie fondues ensem
dans le Catin d'un réverbére, avec un feu
de Charbon de terre. Il en résulte une Fol
tde Fer homogéne, pleine et d'une dureté
tréme." [3038] p.550.
n& Acier naturel ou de Cémentation dont or

X

- augmenté I'homogénéité par la Fusiq
d'apres [443] t.1, p.67.
Exp. syn. ...

. Acier au Creuset, -voir cette exp..

lles. Acier anglais ou Acier Fondu au Creuset.

| se. Acier fin; -voir, a cette exp., la cit. [1551Fh -

di5.04/15.06.1994, p.39.

kesvoir, a Acier / Avantages & UsageQualité, la cit.

ral1104] p.377/78.
-Voir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place dans la clas:
cation du Mémoire de 1786, in [1104] p.387
-Voir, a Feuille de ressort, la cit. [2610] p.7/8.

. -Voir, & Loire /UNIEUX, la cit. [3385] p.4.

' -Voir: Méthode allemande, in [17] p.33.
. Vers 1830pELOUZEdistingue I'Acier Fondu
dur, probablement trés chargé en Carbong
I'Acier Fondu mou, probablement peu Carlj
ré, d'apres [1932] p,ia ...ACIER

-. "Mais si on veut un Métal vraiment homogéne, on

complétement et slrement, tandis que le Martel
n'est qu'un moyen grossier d'écarter les Scories,
Oxydes, etc., que peuvent renfermer les Fers. Ra
lons que c'est BenjamiflUNTSMAN qui éleva, a
SHEFFIELD, I'Usine ou, pour la premiere fois, se fit
célebre Acier Fondu." [590] p.201.
. Les Aciers a Outil, autrefois élaborés par Fusion
Creuset, étaient désignés sous le nom d'Aciers Fo
our les distinguer des autres Aciers, obtenus par
egar Puddlage ou convertissage de la Fonte ... L'e
Acier Fondu' est encore réservée impropremery
I'Acier ordinaire, a forte Teneur en Carbone, pour (
tils, d'aprés [206] ... Syn.: Acier au Creuset.
. “Tous les auteurs s'accordent pour considérer I'Ad
anglais nomme Acier Fondu ou Acier Coulé comms
@meilleur Acier du commerce. Derriére I'ambiguité d
[N8ésignations, on devine qu'ils entendent parler d
Acier naturel ou artificiel Refondu pour étre homog
néisé ---BUFFON est tres clair: ‘On ne peut donner
P Poli vif, brillant et noir qu'a I'espéce d’Acier qu’on ag
‘Ugelle Acier Fondu, et que nous tirons d’Angleterre; 1
Fartistes ne conrgsent pas le moyen de faire cet exc
fent Acier’. GRIGNON écrit méme: ‘Cet Acier malléa:

e

obligé d'avoir recours a la Fusion; la Refonte Purifi

gude pardt un étre de raison aweux des Physiciens
oréclairés.” [1104] p.378/79.
duon écrit vers 1850: "Les quantités de Carbone sont
P comme il suit: Acier fondu mou 0,8 %; Acier fondu or-
dinaire 1 %; Acier fondu dur 1,1 %; Acier fondu plus
hadur 2 %().” [4148] p.213 ... 1) A ce niveau de Te-
Hineur en carbone, le Métal est si dur qu'il est pratique-
ment inutilisable.
. Appellation décidée par un Comité International a
| I'Exposition dePHILADELPHIE, en 1876, dont la spé-
- cification est précisée a Classification des Fers et des
Aciers; -voir, a cette exp., I'extrait [961] p.98.
" 91 Au début du 19éme s., sorte d’Acier.
. On écrit en 1824:CLOUET a fait de I'Acier fondu
en chauffant dans un bon Creuset a Feu de Forge, un
.mélange de 3 parties de Fer, d'une partie de Carbonate
Cldge Chaux et d’une partie d'Argile cuite. L'Acide Car-
I"bonique du Carbonate de Chaux est décomposé en par-
tie; ses éléments se combinent avec le Fer et de la ré-
sulte: T de I'Acier qui se rassemble au fond du
Creuset; 2 de I'Oxide de Fer qui, se combinant avec
la Chaux et I'Argile, se vitrifie et reste a la surface du
Bain.” [3816] t.2, p.76.
9l Dans les années 1860, exp. syn. d’acier BESSEMER ---.
Ec€ette entrée est manifestement ‘hors Glossairés; deman-
de expresse de M. BURTEAUle figure, ici, pour éviter
Afoute ‘malentendu’ !
DEVoir, & Fer Soudé, la note [5469129 -Déc. 2014, f22.
. “Tout récemment (on est en 1867) on est méme parvenu, en
coulant directement du H.F. au convertisseur BESSEMER, a
produire des rails en acier Fondu au prix de 31,5 francs (les
00 k9)" [3790] LV, classe 40, p.299.

rzé}:lER FONDU ADOUCI : { Au 18éme s., exp. em-
54}])onée a la place de Fer fondu adouci.

. "Nous avons par ces présentes signées de notre main
permis --- de faire fabriquer pendant 10 années consé-
cutives --- toutes sortes d’'Ouvrages de Fer, et d'Acier
fond(i, adouci, et rendu traitable a la Lime et au Ci-
zeau.” [3723] p.154/55.

3

ACIER FONDU AU CREUSET : { "Acier Fondu au

I€Creuset dit deHUNSTMAN ... Acier obtenu par refu-

Akkion d’Acier ou de Fer Cémenté par petites quantités
dans des Creusets Réfractaires. Dur, poli, homogéne -
mais peu soudable et parfois Cassant-, cet excellent

e@cier sert a fabriquer des Outils de chirurgie, d’horlo-

. “Jerie, des Brunissoirs ... Il revient cher.” [2578] p.245.

!)?JeVoir, a Loire /UNIEUX, la cit. [3385] p.4.

VIACIER FONDU BRUT : 1 "La premiere variété
N{&'Acier fondu) est liviée au commerce sous deux
extats, 1) tel qu'il sort de la Fonte, 2) aprés avoir été
Trempé: le premier peut étre appelé Acier fondu brut,
second, Acier fondu Forgé (-voir cette exp.).”
[[1645] L1, p.158 ... ACIER

ACIER FONDU D'ANGLETERRE : f Au 18éme
s., Acier de Cémentation fabriqué en Angleterre.
. En 1772 |le Maitre Coutelid?ERRET écrit: "L'Acier
fondu d'Angleterre --- sans contredit le plus beau de
tous les Aciers qui sont dans le commerc@ERRET
cite les Aciers fabriqués paB.'HUTHMANT (pour
HUNTSMAN)'." [1444] p.84/85.
ifi-
ACIER FONDU DE CEMENTATION : 1 Acier ob-
tenu par Cémentation du Fer, puis fondu.
. Un "Acier fondu de Cémentation étiré sous le Mar-
teau, s'est rompu sous 92,93 kg de traction pat.’mm
[4148] p.201.
, et
UACIER FONDU DE DEUXIEME FUSION : { "Cet
Acier fabriqué en Angleterre et AEGE, est plus
z?ense, plus homogeéne et aussi plus ductile que I'Acier
ondu ordinaire.” [1645] t.I, p.15% ...ACIER
hge
I#SCIER FONDU D'ONSMAN : 1 Au 18émes., var.
pperth. pour Acier (Fondu) 8lUNTSMAN.
-Voir, a Royaume-Uni, la cit. [1104] p.381/82.
e
ACIER FONDU ENSEMBLE : 1 Type d'Acier chi-
Wois, syn. d'Acier en bloc; -voir, & cette exp., la cit.
ggg] 1962/1, p.4.

tp. CIER FONDU FORGE : T Au 19éme s., Acier fa-
ubriqué paiKRUPP et employé pour la fabrication d’Es-

sieux de Wagon de Chemin de Fer, d'aprés [3790]
el-X, classe 63, p.514/15.

P!

le .

bsACIER FONDU PRENANT LE DUR A L’'AIR :
uriL’Acier fondu prenant le dur a I'air n'est pas com-
é-mun; il parait queMM PONCELET de LIEGE sont les

e premiers fabricangui I'aient mis dans le commerce --

- -. Cet Acier se Forge aisément et trés chaud, il a la sin-
oguliere propriété --- de se Tremper trés dur par le sim-
blple refroidissement a I'air.” [1645] t.l, p.159, ...
ACIER




ACIER FONDU SOUDABLE : { Type d’Acier Cé-
menté.

. Vers 1820, Acier fabriqué dans la Loire ... "Cette
Fabrication, inconnue en Angleterre, prouve que

ProcédedHUNTSMANN a déja été beaucoup perfecz_]avoir été travaillés, resteraient galeux.” [4696] p.55.

tionné depuis son introduction en France." [4
p.373.

. Vers 1820, MILLERET ET BEAUNIER installent a la
Bérardiére une Us. analogue (Cémentation et fusio
Creuset) et y fabriquent des Aciers fondus soudablg
des Aciers pour ressorts, inconnus jusque-la en Anj
terre.” [4344]

ACIER FONDU SUR FER : T Au 19éme s.,
sorte d'Acier composite ... -Voir, a Aci
mixte, la cit. [1918] p.287, note 8.

ACIER FONDU TENDRE : f Au 19éme s., sortg
d'Acier.

. "Les premiers sur le continent, ou au moins.el
JACKSON ont appliqué I'Acier fondu a la fabricatiol
des Faux. lIs fabriquent a cet effet, un Acier fondu |

S

Le Savoir ... FER -38 - 5éme éd.

de surface.
-Voir: Gale.
. “Cette composition (Cément constitué de 42 %

AssociationLe SSanai r.. Fet Fer
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tél.: 038258 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

ACIER HERCULE : T Sorte d’Acier pour Canon de
deysil de chasse.

suie, 21 % de Charbon pilé, 21 % de Cendres et 16% »acier HERCULE, doté de une a sept palmes (-voir

jde sel marin), n'est pas celle qui convient le mieu

Certains Fers; elle en ferait des Aciers --- qui a

ACIER GAMMA : 1 Ferro-nickel & 35 % de Nickel

h fi@ractérisé par de trés faibles hystérésis, d'apres [1

Bt273.

gle-
ACIER GERCEUX : T Au 18éme s., Acieaffectéde

Gergures; -voir, a Défauts (de I'Acier), la cit. [110.
p.1109/10.

(d'un Cément), plus il y a de risques de faire un Ad
gerceux, difficile & Forger.” [4696] p.57.

ACIER GRAINE : { Acier dont la Cassure présen
des Grains ... -Voir, a Kern-stahl, la cit. [5137].

h R
bnACIER GREGE : 1 Probablement, Acier produit e

dre, qui est de leur invention, et dans la composifioferece.

duquel entre en partie le Fer de I'Ariege. C'est
Acier qui se préte au Martelage comme les Aciers
turels.” [3847] p.877.

ACIER-FONTE : 1 Un curieux concept ... Le 2§

Mars 1880, I'lngénieur des MinesNANCY-, Alfred

BRACONNIERY dépose un brevet *h35.661- pour la]
fabrication d'un nouveau produit: ‘I'Acier-Fonte’
Un brevet -fi135.662- de la méme date portait sur *
nouveau procédé de fabrication du Fer et de I'A

un.

un “Calibis sive acergrec -Acier grege-." [29] ¥ -
nat960, p.10 ..M. BURTEAUXfait remarquerd’'une part

quegregeoisest un ‘vieux mot qui se disait jadis po
Grec, et n'est plus utilisé que dans la loc. ‘feu grége
in [525] et d’autre part que(h)al(y)bis sive acer gred
signifie: c(h)al(y)bis, soit Acier grec ?

.|. ACIER GROSSIER : { SelonREAUMUR, c'est un

Acier commun (-voir cette exp.), Acier de mauvai

ieQualité ... REAUMUR emploie plusieurs appellation

Fondu par le traitement de Fontes ordinaires danjs [@our désigner les Aciers de mauvaise Qualité. La |

cornueBESSEMER, in Bin officiel de Propriété indus{
trielle et commercialeselon note dg.-M. MOINE... )
On trouvera, sous la plume de notre informateur
compléments sur ce personnage dans un lagé-
nieurs des Mines et industrie métallurgiquéfred
BRACONNIER et I'adoption du procéd&HOMAS par
la Sidérurgie lorraine in Annales de I'Est-1985-1,
p.83/117 ... On peut voir dans cette exXpit remar-
quer M. BURTEAUX le fait que I'Acier est fabriqué
partir de la Fonte; de plus il s’agissait d’'une fagon
d’'une autre de tourner le brevet BESSEMER d'ou,
peut-étre cette exp..

ACIER FONTEUX : 1 Au 19éme s., Acie
Puddlé trop carburé, et donc proche de
Fonte.

. "La Qualité de I’Acier Puddlé dépend enti
rement de I'adresse du Puddleur qui, suiyj
son habileté, produira avec la méme Fo
soit du Fer, soit de I'Acier, soit de I'Acig
Fonteux, soit de I'Acier Ferrugineux.” [379
t.V, classe 40, p.465.

ACIER FORGE : 1 Au début du 19éme s., sor
d'Acier Cémenté.
-Voir, a Acier a boules, la cit. [4543].

ACIER FOURRE DE FER : { Piéce en Acier don
l'intérieur, par impossibilité technique ou par tromg
rie, est de fait de Fer.

B-

=

]

fréguente est un Acier grossier. On rencontre ég

ment Acier commun, Gros Acier et Acier a terre: *

deles appelle en quelques endroits des Aciers a tg

parce qu'ils ne sont guére propres que pour de Out]
remuer la terre’. Dans ses notes manuscriR€su-

MUR précise que cette appellation est usuelle en Fi
che-Comté mais gu’elle est connue ailleurs puisque|
nom est donné assgénéralement, parmi les Ouvrier]
aux Aciers médiocres parce qu'on les employe o

owairement a faire des Socs de charrue.” [1104] p.

ou [1444] p.38.

Syn. d'Acier brut; -voir, a cette exp., la cit. [1104]

p.374.
-Voir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place dansléassifi-
&f;\tion deREAUMUR, in [1104] p.220.

“oir, a Acier tendre, la cit. [1104] p.374/75.

-Voir, & Acier surchauffé, la position relative de get

Acier dans la Zone Acier, in [1104] p.215.

antA propos du 18eéme sR. ELUERD note: “Nous
td'avons pas trouvé d'Aciers intraitables (-voir ce

K. Acier a ‘n’ marques) selon la finesse --- atteste dés

Pf€$910 la victoire de I'Acier moderne (c’est un Acier

fondu) sur I'’AcierDAMAS.” [4088] texte deN. BESSE
p.62.

DOAICIER HETEROGENE : f Au début du 19éme s.,
Acier défini ParHASSENFRATZ
-Voir, & Acier homogene, la cit. [4426].

# ACIER HINDOU : 1 Al-Hindi pour les Arabes.
Syn. dewoOOTz, d'apres la description de [1514] p.222.

br . "Plus il y a de matiéres huileuses dans la composition

'®ACIER HOMOGENE : { Exp. syn.: Acier fondu,
d'apres [1599] p.11.

9 Au début du 19éme s., Acier défini PEASSEN-
FRATZ.

. “Nous entendons par Acier homogene, celui dont la
composition est la méme dans toutes ses parties, et par
' Acier hétérogene, celui qui est composé de parties
dont les degrés d’aciération sont différents.” [4426] t.4
p.154, note 1.

e

" ACIER HONGROIS : 1 Au début du 19éme s., sorte
ISd'Acier de Forge.
. "Il est Forgé en barreaux de différentes grosseurs,
dont la plus générale est d'un pou¢®4,6 cni); 4 a 6
Barreaux sont réunis et liés en Bottes avec du Fer, tim-
Hebrées d’une feuille de chéne.” [4426] t.1, p.80.
P

B|L§CIER HONSMANN : § Var. orth. de AcieHUNTS-

AN.

irlr "Le SrLEPETIT, entrepreneur d'une Manufacture de
rreasoirs --- a fait avant le 19 avril 1785, 12 lames de ra-
Isﬁ” a partir du méme Acier dont il assure gu'il ‘égalise

I'Acier d'Angleterre ditHONSMANN'." [1448] t.VI,
aR.42.
‘ce
5,_ACIER HUNTSMAN ) ou ACIER HUNTSMANN
>d'0u ACIER HUNTZMAN ou ACIER HUNTZT-
= ANN ou ACIER HUSMAN ou ACIER HUTH-
MAN(t) : 1 Au 18éme s., type d'Acier fondu fabriqué
en Angleterre ...) HUNTSMAN est linventeur de
I'Acier Fondu au Creuset.
Autres var. orth., dont certaines figurent, in [1444]
p.85 ou [1912] t.I, p.86: Acier (= AB.HUTHMAN, A.
B.HUNTZMANN, A. de HUNSTMAN, A. dHUSMAN,
A. fondu dONSMAN, A.HAUSSMANN, A.HONS-
MANN, A.HUNTZMANN, A.HUSMAN, A.HUTH-
MAN(t).

te—Voir, a Acier / Avantages & UsageQualité, la cit.

€xp.) de l'autre coté de I'Acier, c’est-a-dire entre le Ff 1104] p.377/78.

et I'Acier, Aciers qui auraient pu résulter d'une C|
mentation insuffisante ou d'un Affinage trop pous:
Ce lieu est celui des Aciers grossiers: ‘La Cendre
rend pas le Fer difficile a travailler, mais elle le re

grossier qui ne mérite pas le nom d’Acier’. Cette

sence est normale. Intraitable doit étre pris au sen
‘non malléable et non Forgeable’. Ce sont des déf
qui ne peuvent affecter que les Aciers proches d
Fonte. Les Aciers proches du Fer tiennent de ce de|

Et plus loin: “L’Acier grossier que l'on appelle e

. REAUMUR écrit: “Il est ordinaire de trouver lel suédoisFastauhlou Acier en Barils .. Klingstauhl ou

Aciers qu'on leur apporte (aux Ouvriers) d'Allemag
Fourrés de Fer.” [4818Tonvertir, 1er mémoirgp.5.

ACIER FRANCOIS :  Au 18éme s., Acier francaig
fabriqué en France ... C'est la derniére catégorie
Aciers cités par PERRET en 1777, d'apres [1444] p|

ACIER FRITTE : 1 Trés anciennement, Acier obt:
nu par le Frittage d'une Poudre.
. "Apres pulvérisation a la Lime des blocs d'Aci

h-

Forgé, on laissait la Poudre se Rouiller puis elle dtal

frittée par traitement au Feu. L'Oxyde de Fer pern|
tait 'Oxydation partielle des éléments étrangers et
vait a la Formation d'un Laitier pendant le Frittas
Les Arabes pratiquérent cette méthode typique a
I'an 1000 aprés J.-C., de la méme fagon que les an

gende deSIEGFRIED on trouve la description exaci
d'obtention d'Acier fritté a partir de Poudre d'Acier
propos de la fabrication de I'Epée Mimung par le H
geronwWIELAND." [2530] p.5.

ACIER FUNESTE : { Métaphore dont le significa
tion est inconnue.

-Voir, a Fouet de Fer, la cit. [4894] p.109, lég. de
bleau concernaMNEWTON.

ACIER GALEUX : 1 Acier qui présente des défay

ta.

ts

neAcier pour les Epées ..Ficeder-stauhbu Acier pour

les ressorts ...DIDEROT: ‘L’Acier en Bariil de Suéde

... L’Acier pour les Epées ... L'Acier excellent ...". |

ler Acier est Forgé et Trempé 2 fois, le second 4

'q&4 le dernier 8 fois.” [1104] p.257.
85,

ACIER HAUSSMANN : § Var. orth. de Acier
HUNTSMAN.
. “Lorsqu’on emploie de I'Acier fondtHAUSSMANN

fitron.” [1645] t.VI, p.1692 ... COUTEAU

et-
keACIER HAYFORD : f Au 17éme s., célébre Acief
eang. du nom du fabricant.

antPar ordre de dureté croissartiYFORD fabriquait,

i R -~
Forgerons du Siegerland (Allemagne). Dans --- la lgt_ﬁ”ﬁpres [3841 ontribution deC. EVANS...

e~ nom anglais traduction usage
3 shearblad Idf cpt
or- shearblade and star Idf et étoile ?
spur steel Acier épertih  Couteaux
dbl spur dbl épv rasoirs

dbl spur and star  dbl ép. et étoile ras. + out.

@ Au 19éme s., certaines marques commerci
d’Acier frang. comportait un ou plusieurs Eperons
voir: Acier a n Eperons), en particulier CRRICKSON
dbl ép. = double éperon // Idf = Lame de forces //
= ciseaux pour les tissus // ras. + out. = rasoirs fin
Outils pour graver les rasoirs

“é'—Voir, a Acier d’Allemagne, la cit. [1104] p.385.
navoir, a Acier Martial, la cit. [1444] p.86.
L oir, a AcierPONCELET, la cit. [1444] p.114.

-Voir, aAMBOISE, la cit. [1104] p.385/86.

e trés peu Acier, elle en fait au plus un Acier tre%’_—Voir, a Royaume-Uni, la cit. [1104] p.381/82.

L n 1842, on cite I'analyse suivante: Carbone 1,33 %;
u%llicium 0,05 %; Fer 98,62 %, d'apres [1912] t.I, p.86.

b |aD'aprésGILLET-LAUMONT, "Acier de Premiére Fu-
nision, Prenant le dur par la Trempe dans I'eau --- Acier

€1ies Qualités exactement inverses.” [1104] p.218/19 .MARSCHALL, Acier HUNTZTMANN." [1444] p.115.

ACIERIE : 9 Au 18&me s., sorte d'Us. & Fer.
. "Dans les autres (Aciéries), on ne fait point
e d'Acier, mais seulement du Carillon et des
oiBandelettes, qui sont composés d'un bon Fer
purifié par la Macération, et Forgé sous des
Echantillons qui approchent ceux des petits
Aciers." [3038] p.550.
1 Au 18eme s., Atelier ou Us. ou I'on fabri-
gue de I'Acier.

erpour les Lames de rasoir, il faut les faire revenir jaune_z "C'est I'Usine oul I'on transporte les Plagues

de Fer Fondu au sortir de la Fonte ou Forge,
pour y continuer le travail qui doit les trans-
former en Acier, soihaturel soit artificiel."
(64]
. Les "Aciéries, par corruptioaceries sont
des Foyers de deux especes. Celles qui méri-
tent plus particulierement ce nom sont des
Foyers dans lesquels on fabrique I'Acier par
Liquation (Méthode directe a partir du Mine-
rai, d'aprés [30384 ... AFFINERIE), ou par un
double Affinage (a partir de la Fonte)." [3038]
'(?5.550.
. "DIDEROT conserve Aciérie. Mais il l'a
:Fﬂ;abord employé au sens opéraBtINE par-
L'de de deux opérations qui n'ont rien de com-
mun, la Trempe et I'Aciérie." [1444] p.90.
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. "La Concurrence des Aciéries de Cémeri
htion --- réagit vivement aujourd'hui (en 184
ersur les Forges qui Exploitent --- la Fabrig

tion de I'Acier naturel.” [1502] -1840, p.45.

. A propos d'une étude sur le Chatillonna]

on releve: “A cette exploitation (dste-CO-

LOMBE) furent jointes la Clouterie d@USsY-

s/Seing 1 Aciérie de Cémentation et 1 Fond

rie de Seconde fusion.” [641] p.12.
-ACIERIE : Etape de la route du Fer. Michel LACLOS.

taA CIERIES DE LONGWY : { S¢ constituée en 1880
D)par la réunion des UBABBE etD’ADELSWARD aMt-
5-S-MARTIN pour l'application du procéd&HOMAS.

En 1953, les Us. d#t-S-MARTIN et THIONVILLE

(reprise en 1933) sont apportées L®ORRAINE-
SESCAUT, fondée en association aveSENELLE-

MAUBEUGE etESCAUT ET MEUSE LeSACIERIES DE

LONGWY deviennent alors un holding. En 1966 elles
e fusionnent avecUSINOR qui absorbe LORRAINE-

ESCAUT, selon note dé.-M. MOINE-Avril 2012.

* Publicité en 1923...

. “Aciéries de LONGWY / Société anonyme - Capital

: 75 millions / Usines principales a&: / Mont-Saint

MARTIN (M.-&-M.) et SEDAN (Ardennes) / Ateliers:

/ AUBERVILLIERS - Saint-DENIS (Seine - VENISSIEUX
7 (Rhone) / Tous Produits métallurgiques / Siege social

/ a / Mont-St-MARTIN (M.-&-M.) / Bureaux de PARIS

/ 35 Boulevard Haussmann / Dépdts et Magasins de

vente : / PARIS -, LYON ---, MARSEILLE ---, BORDEAUX ---, NANTES ---,
i_NANTES ---,ROUEN ---, LILLE ---, REIMS ---, NANCY ---, STRASBOUR® ---

[15] 2Cemea., P11 -Nov. 1923, intercalaire verso entre

p.574/75.

e Apparition du mot ... Ce mot apparait “e
1736.” [1104] p.389 ... “Bien que la notio|
d’Acier soit tres ancienne, ce n'est qu’
1752 que le terme d’Aciérie entre Bict. de
I’Academie” [1558] a), p.5.

1 Fabrique d'Acier par Cémentation.

-Voir, a Acier naturel, la cit. [711] p.37 a 40
-Voir, a Chatillonnais, la cit. [641] p.12.
-Voir, aCOLBERT, la cit. [84] livvi, p.266/67.

. "La France Tirait d'Angleterre et d'Allem3
gne presque tout I'Acier qu'elle Consommdit, _ . o
Elle s'efforcait de remplacer cette importatiprf\CIERIE DE FUSION : { Pour le 19éme s., Aciérig
par une Fabricaon nationale; des AcierS! o e 8 IAC b o
avaient été établies dans les Vosges, en Alsa- - ; "
ce et en Lorraine, REROUVILLE et SOUPPES @oﬁgeg avec des Ouvriers de la Ruhr." [1918] p.3:
PrésNEMOURS aNANTES, etc.. AAMBOISE,

le Sieur SANCHE avait créé une UsinelA | ACIERIE DE PUDDLAGE :  Aciérie ol

NOIRAYE-, érigée en Manufacture royale &nja Fabrication de I'Acier se fait par la techr
1784 dont I'Acier fin Fondu avait été recon Wue du Puddlage.
de b('),r}nﬁ Qlualité; la IZabrication\desggt(t)eoo SI_LNoir: Four a Puddler.
ne setait elevee en deux ans a . 1*Les constructions d’Aciéries de Puddlage se mujti- - . N Anid
vres." [84] livvil, p.676. pliérent & travers la France ol la construction des hE%)CIERIHCATION : 1 Au 18eme s., syn. d'Aciéra-
. A propos dASSAILLY (Loire), versiges on | mins de Fer nécessitait de plus en plus de Fer. n.
Apian i | ; 821,L. FREJEANfait construire 14 Fours a Puddler

Rotg .qufe Cett.e ACI?ﬁI’e. e.?t la tplus, ?ncl::'enn ERRENOIRE-Loire- bien que les Essais de Fabrig

clerie rrancaise ou | on ait pratique la FONt&;sn de Fonte avec du Coke provenant des Charbon
---. Avant de Fondre les Barres qui sortent|deaux fut un échec. Dans la méme région des Fours
la Cémentation, on les Casse au Maillet, et|oinstallés &t-JULIENen Jarez. // Dans l'ouest, le procg-
examine le Grain dont la finesse, la couleur eté se de\(’jelome ec?a|ementi dl%SZSOUFS 50'21 ConSgW't%IER IMPARFAIT : { Cette exp. est plus un com-
'éclat indique aux veux expérimentés slilBASSE-Indre prés deNANTES - -, aux Forges dg¢ mentaire qu'une appellationpteR. ELUERD ... -Voir,
sera bro I’gé faire d'élasti ueps ressorts. o (EélMPONT, en lle-&-Vilaine, (HENNEBONT - Morbi- | & Acier surchauffé, la position relative de cet Acier

propre AStiq ' n- en 1824; dans le sud-ougstCHABROL met & | dans la Zone Acier, in [1104] p.215.
dursl B%r[ns, quelquefois cet exalmen dmon I'€eu en 1829 les 26 premiers Fours a Puddler de I'Usi-
que la Cémentation a été incomplete; d’autfese deDECAZEVILLE, dont le nombre atteindra 77 en . B
fois, la Cassure présente de petites étoiles |gL54. // Le Nord et I'Est de la France s'industrialisgn C"_Ei INDVIon'\loT'ﬂ Syn. de Da;tmas d ar:res_t[15125].51
signalent une malencontreuse entrée dlafdalement dans la région deALENCIENNES, des | () S0 ity 129é\4/1°|pr>'4aoce © exp., [a ol [1551]
h N~ . urs sont construits RAISMES, BLANC MISSERON e oo P L

dans les Caisses a Ceémenter; ces partie TRITH-St-Lége, dans la régiin @RRAS, aSt-LAU- | - "EDRISI (géographe et voyageur arabe, 1099/1164,
fectueuses, dites Fer brdlé, sont mises en BafenT Blangy et en Moselle les premiers Foufsd'apres [152]) a noté que 'les Hindous excellent dans
res et Cémentées a nouveau; les parties| jJd*HAYANGE, tout cela dans la décade 1820-183 o{gofrzgrslclaélsogldg Eglrégi gga%i? ges ”';\;ﬁ't'gslfgsstqm

4 4 i i@si QUEPOMPEY -1836- ---. // En 1830, les fils de J. € u > u monde. im-
gteeizuti'ogherset?éonéflgﬁwsr%eaz ;gilxgggleplgu?ueatlm J possible de trouver quoi que ce soit qui surpasse le

CKSONremplacent RSSAILLY -Loire- les Fours & {eranchant que I'on peut obtenir avec I'Acier indien’.”

Fondues ——. Les Fours de Fusion sont deSua acibre devait atteincre 2.000 an n 1647, [S2643] tphindutva.org
Fours a réverbére disposés autour d’une vaisiRalons encore la premiére Aciérie GREUSOT -
Halle, de maniére a ce que leur sommet $0l839-. / Sans que cette énumération soit exhaus
au niveau du sol; chacun de ces Fours cpsgle montre ldEIS: Fours ? P#d(élerti_nStﬂléSpratitqléeA"
7 A ans toute la France. la Production de Fer e '
e e By e Lol Rt et 10000 an 1200 s 109

P ) d’Acier- a 325.000 t en 1848lerniére année avant un
mement résistante; dans chaque Creuset| @iike-, mais le tonnage d'Acigsroduit par Cémentatior]
place 24 kg de fragments d’Acier, et on fermeu au Creuset n'avait guere augmenté: 11.000
'ouverture avec un bouchon rond et Luté.|ll[1558] &), p.6/7.
faut environ 6 heures pour que la liquéfactip
soit compléete.” [1050] p.203/04.
. A propos d'une étude sur la SE®UVY &
c°, dans lesecond quart du 19éme s.0n reléve:

5. Mot rencontré en 1798, d’aprés [1104] p.389, “dans
la-un article de 1798 signé Léon LEVAVASSEUR, Di-
L leecteur de [Artillerie de la marine au port d’ALE-
KORANDRIE.” [1104] p.404.

-

iVB\CIER INSTABLE : 1 Acier qui perd aisément ses
leptopriétés a la suite d'opérations défectueuses qui se
Lidont produites dans les différentes phases de sa Fabri-
gQ:&tion, d'aprés [153 ...INSTABLE
tACIER INTRAITABLE : § Acier proche
de la Fonte ... Ihtraitable doit étre pris au
sens de ‘non Malléable et de non Forgea-
ble’.” [1104] p.219 ... Produit obtenu par un
|Affinage partiel de la Fonte, et dont la Teneur
en Carbone était probablement intermédiaire
qgntre celle de la Fonte et celle de I'Acier; il en

n_ .
ACIERIE NATURELLE : 1 Fabrique ou
I'Acier est obtenu par Décarburation partie
de la Fonte.

"... @aHOMBOURG-Haut, sur la ligne de Che
min de Fer de/ETZ a FORBACH, une ancien-

ne Forge a Fer fut transformée en Aciéfig

pour faire face aux demandes de la client
francaise.” [2814] p.14.

. Dans larégion de St-YRIEIX -Limousin-, on
note: ‘Durant la Révolution, presque toutes le
Forges furent réquisitionnées pour le com
de I'Etat et méme les Manceuvres pour c
per le Bois. Ainsi, 8AUDY & a I'ETANG-Der-
nier, on travaille activement, en particulier
faire des Baionnettes, travail absorbant s
doute, car il permetR R.et ar. D.de donner
leur démission d'officiers municipaux -1
Brumaire Aniil-; A MIREMONT & a PAYZAC,
on monte des Aciéries d’'aprés la Métho
des Allemandsdans ce but, 4 Ouvriers étaie
venus spécialement de SARREBRUCK; la Fabricati
cessa en 1814tandis QUEBEAUSOLEIL, FAYOL-
LE, St-MEDARD, etc, fabriquent des Canons
fusil pour TULLE, VERSAILLES & BERGE-

RAC.” [1235] texte et note 5, p.9.
ACIERIE : Boite a Fers. Pierre ROUX.

ACIERIE A LA HOUILLE

d'Acier employant la Houille.
"La Manufacture d'armes deJLLE avait af-
fermé depuis la fin du 18éme s. quatre For
de la région de ANOUAILLE, pour les trans-
former en Aciéries a la Houille." [481] p.35.

. 1 Fabrique

ACIERIE DE CEMENTATION : { Aciérie
ou I'on fabrique de I'Acier par Cémentation.

. "Le Comité de Salut Public ordonne d' établir 'prés
Fourneau national déiLLENEUVE-d'Olmes district de
TARASCON, Ariege, d'aprés le plan et sous la directi
.du citoyenHENRY, Directeur de la Fonderie, une Acig
Elee naturelle'." [1609] p.129.

ACIERIE POUR LA FABRICATION AU CREU-
B SET : 1 Aciérie ou l'on fabrique déAcier fondu au
btereuset, d'apres [1599] p.381.

u_
ACIERIE PREBESSEMERIENNE : 1 Aciérie anté-
arieure a linvention ded. BESSEMER... On a dit que
SSEMERet MARTIN ouvraient le réegne de la prq
Rl¥Riction de masse et qu’on ne parlait plus d'acier a
tir d’eux (sauf exceptions !!!); a contrario ce qui g
b avant (pré...) n'est pas une production de masse ..
ailleurs, aSHEFFIELD, a cette époque on fabriquait d
déAcier au Creusetcomme le préciskl. BURTEAUX
¢ - "Nombre d'aciéries prébessemeriennes de la régd
o e SHEFFIELD continuaient, dans les années 1860
e[3929] texte deserge BENOITp.30.

ACIERIE REVOLUTIONNAIRE : § En 1860,
c'était 'aciérie équipée de convertiss@ESSEMER
. "La Sidérurgie au Bois traditionnelle s' effondra d

de H.Fx au Coke et d'Aciéries révolutionnaire
[1542] 5-7/1988, p.178.

Je%CIERIE RIVOISE : 1 Aciérie ou I'on fabriquait de
I'Acier deRIVES.
. On reléve dans les dossiers dautorisatio
"Transformation en Aciérie rivoise de la Taillander
de Pierre GERIN-ARMENTEau lieu-dit Rivier aAP-
PRIEU (38140) 1835-1838.” [4592]

'gore, d'utiliser, au moins en partie, I'hydraulique
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» cette Fonte, mais seulement jusqu’a un certain point,

NS
€ gcartés comme ‘Aciers de rebut.” [1104] p.217/18.

résultait que ce produit était peu utilisable,

prsuggeéreM. BURTEAUX

-Voir: Acier intretable.
-Voir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place dansldasifi-
cation deREAUMUR, in [1104] p.220et danda classi-
fication du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.
-Voir, & Acier Adouci, la cit. [1104] p.218.
-Voir, a Acier grossier, la cit. [1104] p.218/19, qui
donne la signification dhtraitable.
-Voir, & Cassure, la cit. [1104] p.213.
-Voir, a Etats du Fer, de I'Acier et de la Fonte ... selon
REAUMUR, la cit. [1104] p.210/11.
_Selon REAUMUR, apres la Fonte blanche, le second
des cinq Etats de I'Acier; -voir a cetexp., la cit.
18] rf23 -1991, p.302/03 ... C’est un Acier commun

-voir cette exp.), Acier de mauvaise Qualité.
. “Les plus mauvais Aciers sont les Aciers intraitables.

ous les avons déja rencontrés au second stade de
"Affinage de la Fonte: ‘Si on bris les Soufres de
on aura le second terme de la progression, qui sera un
Acier intraitable’ et au dernier stade de la Cémentation
du Fer Forgé: ‘Enfin des Lames devenues presque
aussi fines que des Grains, sont des marques @ssés
dinaires d’un Acier intraitable’. La superposition des 2

e-appellations est donc parfaite:
vant la poussée inéluctable d'une nouvelle génération

Fonte > Acier intraitable > Acier
Acier intraitable < Acier < Fer

REAUMUR souligne le fait que les Aciers intraitables
peuvent étre Adoucis ‘rendus traitables’. Il s'agit de
les ramener vers I'Acier en appliquant une Cémenta-
tion inverse de la Conversion, une opération qui per-
met de ‘ramener I'Acier a étre Fer'. Si cet Adoucisse-
ent n'est pas effectué, les Aciers intraitables sont

. “PERRET explique que certaines Soudures ne tien-
nent pas parce qu’elles comportent des parties d'Acier
dites intraitables. Il note aussi que I'Acier surchauffé a



AssociationLe SSanai r.. Fet Fer
. R , 7, rue du Parc, 57290 SEREMANGE
Le Savoir ... FER -40 - 5éme éd. tél.- 03 82 58 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

perdu beaucoup de son Corps et de son Nerf.” [1]]04]al, d'apres [1444] p.116, ... la véritaldeh. de l'in-

p.-373. venteur étant Marschall -avec 2 I'-. ACIER MELANGE : 1 Acier qui était utilisé pour la

- La véritable orth. est MARSHALL. fabrication des Epées chinoises, il s'agissait probable-
ACIER INTRETABLE : 1 Au 18éme s., var. orth| ment d'un mélange d'Acier dur et d'Acier doux.
d'Acier intraitable. ACIER MARCHAND : f Exp. générique désignar]t . "Les anciens utilisaient dchi-kang-Acier mélangé-
. Lors d’'une Cémentation, "nous nous sommes sgrvjAcier du commerce ... Cette exp. est souvent rendorpour faire le coté tranchant, et I'ame était en Fer doux -
de chaux d'os ---. La durée du feu a esté de 36 hj c&€ée avec la marque du pl.. jou thieh, sans cela la Lame aurait cassé." [29] 1-

p
pendant il est resté beaucoup de ces Aciers intretaple§oir, a Aube, la cit. [3194] p.33 ... C'est probablem¢ntl962, p.15.
les Fers avec lesquels ils ont été faits etoient mauvaisde I'Acier Puddié dans le cas cité - fin du 19eme 5.4 Exp. syn. d'Acier hétérogéne, d'aprés [4426] t.4
[3723] p.149. fait remarquemM. BURTEAUX p.230.
. “Les Aciers marchands sont vendus sous des formes

ACIER INVESTISSEMENT : f En 1968, “(son)| Semblables a celles du Fer mais plus pefites, Quih ep METEORIQUE : f Acier damassé résultant

@ ; D ‘agisse des Aciers naturels ou artifici€lELIBIEN in- . AL L - .
S avtotlErement o e degyercan drece]_ diaue que TAcier ‘se vend par Carreaux, ou Bile dd 41 12 combinalson de fAcier ordinaire avec divers mé-
ment ou indirectement une activité industrielle, coniP0UCeS de long ou envirorREAUMUR écrit: ‘Mor- -aap

: : i ; 14k ceau d’Acier Forgé quarrément, souvent moins égais
g;grc&aeltsa R)ﬂl;nfér;aggle':rgrd&n(sjelg ?ﬁ&im‘;g%ﬁnﬁgﬂu&ye large, et assésurt; la longueur des Billes d’Acief ACIER MIXTE : 1 Pour le 19éme s., exp. qui dési-

[}

annexes.” [3414] -1968, p.230. ne passe gue 6 a 7 pouces’. Aussi Iorsqum’gAU_- _gne une piéce comp(_)sée de deux métaux. )
MUF, ?U d aut.rets auteursd, ’Pfalrll%rzlt] delBl%f;?Og Acier| il. Vers 1855, "de véritables produits nouveaux allaient
- Lq o amiapi| METAULPasvoirtrop grand. p.-1. . s'imposer au commerce (note 8)." [1918] p.287 ...
ACLER'LSEB“-JS \tlltr 'E‘r?nsformer en Acier: Aciérid "C'était déja le cas de certains Aciers mixtes -Acier
ser du Fer.” [455] t.I, p.47. ACIER MARSHAL : { -Voir: Acier Marshall. fondu sur Fer, BrevetERDIE. Loire 1854-, de I'Acier
. .o - -Voir, & Acier d’Allemagne, la cit. [1104] p.385. Puddlé, 'vrai métal nouveau'.” [1918] p.287, note 8.
AIC|_E,R|S|§R (S') : 1 "Se transformer en Acier: le Fgr _voir, & Royaume-Uni, la cit. [1104] p.381/82. . "En Coulant de I'Acier fondu sur du Fer fortement
s'Aciérise.” [308] chauffé, le Métal dur enrobe l'autre, s'y Soude, et on

. ACIER MARSHALL : 1 Au 18&me s., type d'Acief Obtient les Aciers mixtes, que I'Us. BIRMINY -créee
ACIERISTE : { Au début du 19eme s., appellation Fondu fabriqué en Angleterre ... Si l'orth. officielle de €N 1854- fabrique aussitot. Ces Aciers, appliques

@

locale de I'Ouvrier d’Aciérie. Finventeur estMARSHALL, on trouve aussiMARS- | dabord aux Rails, le sont plus tard aux Blindages dits
-Voir, a Acier (Ouvriers de I') & & Maitre-Aciéron, les HAL, MARSCHAL & MARTIAL . compound.” [4344]
cit. [1104]. -Voir: Marsal.

] o . . "Les progrés accomplis par les Anglais dans la fabriACIER MOIRE : { Exp. syn. de Damassé naturel.
ACIERISTE INTEGRE : 1 A la fin du 20éme s.| cation des Aciers sont marqués par l'apparition fes”Les dessins dits dBAMAS visibles sur la surface
"producteur qui transforme le Minerai de Fer en pfonoms propres des fabricants comme déterminatior] d#es armes (pouvaient étre) obtenus par --- la technique
duit fini ou semi-fini. Cette transformation nécessitpitdeux types d'Acier: AcieHUNTSMAN, Acier MARS- | de I'Acier WOOTZ ou Acier moiré (watered steel) ou
traditionnellement des Fours a Coke, des H.Fx, dedAL." [1444] p.86. Acier de DAMAS véritable (true Damascus steel) ou
Fours métallurgiques d'élaboration et des lamindirs. L'Acier MARSHALL était un Acier Fondu, comme¢ Acier WOOTZ au Creuset (crucibl&vOOTzZ steel),

Les Usines intégrees utilisent de plus en plus la Réflugacier HUNTSMAN et comme beaucoup d'autres: gnAcier cristallisé (crystalline steel) ou Al-Hindi pour les
tion directe pour produire 'Eponge de Fer, sans Folur 8802, aSHEFFIELD, on comptait 15 fabricants d'Acigf Arabes-." [3626]

Coke ni H.F.." [2643]site: Glossaire-Termes de 'Acier)| Fondu, pour une production annuelle de 3.050)
MARSHALL était I'Etablissement le plus importapt ACIER MOL : { Au 16éme s., var. orth. d'Acier mou.
ACIER JAUNE : 1 Type d'Acier asiatique évidem-| (800 t/an) ... "ASHEFFIELD, John MARSHALL Coulait | yn marchand deYON, nomméLaurent AUDRY -
ment ! de I' Acier BMILLSANDS vers 1774 et son nom (défor- hassa drabord un contrat avishan RUBICHON Mar-

. "Le gouverneur des barbares Hsi-jung, dont le nonf?® ENMARSCHAL et mEmeMARTIAL) devint, dans| chang Faiseur d'Acier BURTIERES en Dauphing —-

estLUCHI, laissa & ses descendants une Epée d'Acil§S Premieres années du 19eme s., presque aussi iai |5 Fabrication en un mois de 40 Ballons d'Acier -
jaune huang kang chienet leur dit que seuls les Hs|-

meux sur le continent que celui d&INTSMAN." 30 de fin et 10 de mol-." [2261] p.3/4.

-

jungs pouvaient en faire de semblables.” [29] 1-196241570] Ll p.7 ... "L’Acier Fondu d&ARSHALL était
p.l. Certalnement,blgn connu en ,Europe ou seul I'Acier| di ) S N
HUNTSMAN était plus estimé.” [1570] t.I p.93/94 |. ACIER MOU : { Syn. d'Acier tendre ... -Voir, a cette
. o ! Ensemble traduit pa. BURTEAUX exp., la cit. [1104] p.374/5. .
ACIER ‘JUSQU'A UN CERTAIN POINT : 1 -Voir, & Acier (Nébuleuse(s)), sa place dans la classifi-

Type d'Acier chinois. S A cation deREAUMUR, in [1104] p.220.
ACIER MARTENSITIQUE : f "Acier dans lequel -Voir, a Acier surchauffé, la cit. [1104] p.215.

. "Les vieux Fondeurs m'ont raconté que |'on nomme, phasegamma-Austénite- S'est transformée plus qu \oir’ & Casatra In ol [1104] p.213,

leur Acier: de I'Acier ‘jusqu'a un certain poinac ; A P

kang, car I'Affinage n'a été poussé que jusqu'a un&%??%%ﬁ?lﬁéﬁmﬁé ?Qg}ﬁggﬁ;ge_bé[gsfggs p12. | - Au 18éme s., & peu pres syn. de 'Acier doux moder-

certaine limite." [29] 1-1962, p.2. ’ ’ ' ne, lequel, d'aprées [626] p.21, contient 0,15 a 0,30 %
de Carbone .

| ACIER MARTIAL : 1 Au 18éme s., var. orth
ACIER KB : 1 Au début du 19éme s., sorte d’ACi€r 4'acier Marshal. T

suédois imité par la®Sa commandite des Us. & Falix_v/oir, a Royaume-Uni, la cit. [1104] p.381/82. ACIER MUSHET : { Sorte d'Acier au Creuset; voir

duBAZACLE, aTOULOUSE -Voir, aAMBOISE, la cit. [1104] p.385/86. a AcierCHALUT, la cit. [4210].

- "Pour la Bretagne, ils firent les Acieks etBB de la [  "GRIGNON parle 'd4USMAN' et 'd'Acier Martial'."

Suéde.” [3865] p.297. [1444] p.86 ... au lieu deHUNTSMAN & MARs- | ACIER NATIF : § Alliage de Fer et de Car-
o CHALL. bone trouvé dans la nature.

ACIER LACEDEMONIEN : { Dans [Antiquité, -Voir, & Acier, la cit. [1637] p.146 a 148,...

Acier deLACEDEMONE, ouSPARTE ville de Grece. ACIER MARTINE : 1 Acier traité au Martinet. ACIER

. ) . - “L'Acier Martiné est de I'Acier poule, chauffé modg- . “'Acier natif deLABOUICHE(prés deNERIS 03319,
ACIER LEGER : { Au début du 19éme s., exp. gli rément et soumis & l'action du Martinet, ce qui aligen Auvergne --- contenant 4,3 % de Carbone et 1,2 %
désigne un Acier ordinaire. mente sa Ténacité et sa densité.” [5355] 03.10.184@e Phosphore, n'est autre qu'un produit volcanique.”
-Voir, & Frimen-Stahl, la cit. [4426]. p.16. [106] p.266.

B . . En 1806, on signale la découverte d'Acier natif aux
ACIER LE PLUS PARFAIT : 1 Au début| ACIER MEDIEVAL : { Acier fabriqué au Moyen{ Mines de Houille deLA BOUICHE en Auvergne,

du 19éme s., trad. de Kern-Stahl; -voir,| #ge. d'aprés [4643] p.9.
cette exp., la cit. [4426], . Cette exp. est ici un peu abusive car il s’agit du “M. MOSSIERa trouvé cet Acier natif --- dans un en-
16eme s. ... "Dans son liviee Chevalier et le Hautl droit ou il y avait une Veine de Charbon en feu.”

L . , Fourneay Alan WILLIAM (-voir: Libraire (Chez le))| [4634]t.1, p.687.
éé?l'ER_.nL U(’j\l DESh.FER%gDE LA CRaoPlhsscﬁmL décrit des Essais effectués sur des Aciers médiévayx.ql Appellation parfois donnée a I'Acier natu-
Al !rg u griip |qude : pr%gos_e p Franca |q fait des études sur la Trempe molle et le revenu|dea): —yoir, a cette exp., la cit. [1104] p.366
'\1/”N' qui onne :‘ 7p2ro u%lon v a(:lelr en | rance (0ciers et des tests mécaniques sur des échantillong PSVers les années 1840, espéce de Fer du sous-genre:
9008 1998, in [4072] p.7 .. ¥ Ll simplement brisur des Armures ... Fer natif (pl.) ... Loc. syn.: Fer aciéreux, -voir cette

jeu de mot -comme dans le titre du présent ouvrgge- ants , 5 .
ou bien, le choix du mot ‘Fer’ est-il 1 pour suggérer la Nord de I'ltalie Sud de I'Allemagne exp., in [1636 ...FER

puissance -qui ne serait pas une propriété suffispnte 51570 51550
pour I'acier-,questions que se poseM. MOINEqui a haut du bras épaule ACIER NATIF PSEUDO-VOLCANIQUE : { Vers
fait cette découverte ? C % 05 0,49 les années 1810, 4éme type de Fer natif; -voir cette
Si % 0,24 0,02 exp., in [1637] p.14& ...ACIER... Loc. syn.: Fer pro-
ACIER LYDIEN : 1 Dans IAntiquité, Acier def ~ Mn % 0,02 007 tocarburé natif.
Lydie, région de I'Asie Mineure sur la mer Egée. Ni % traces 0.03
P % traces 0,049 ; ;
S% traces 0.007 ACIER NATUREL : T Anciennement, Mi-
ACIER MARAGING : 1 “Alliage de Fer et de Nic{ A 9 ? 0,007 nerai de Fer qui permettait la fabrication
kel, a basse Teneur en CarbongLl] G¢ format - Structure P+ M M-A-R d'Acier naturel par le Procédé direct.
1995, p.35. DuretévPH 183 514 -Voir, & Fer manganésé, la cit.[610] p.56.
3 ) . (avec: P+M = Perlite + Martensite // M-A-R = Martef- . A |'époque romaine, "on a Exploité en Nori-
ACIER MARQUE K B :  Au début du 19éme s}, site apres revenu).” [4138] p.23. que par ex. des filons 'd'Acier naturel', sans
one %\i%'regim B AGIER MEDIOCRE - 1 Svi. d'Acier brut. -vair. | GOUE N mélange de (Minerais de) Fer et de
-Voir, & Acier fagon d’Allemagne, la cit. [3816]. cette exp., 1a cit. [1104]1_3%'_ cler brut; -voir, & ‘Manganése." [1129] p.396.

-Voir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place danslédesifi- \ Auer pmdu,'t d|fectement a partir du Mme',
ACIER MARSCHALL : { Var. orth.d'Acier Mars- | cation deREAUMUR, in [1104] p.220. rai de Fer, (d'apres [11] p.481), par un Proce-
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dé direct.

-Voir, a Acier, la cit. [1637] p.146 a 148,...
ACIER

-Voir, a Acier de Cémentation, la cit. [1444
t.V, p.140.

. Cette exp. est avérée, en particulier, dans les sou
citées,par M. WIENIN a Fer naturel -voir cette exp..

* Au Bas-Foyer ... Acier fabriqué directemen
dans l'opération du Bas-Foyer, opération
plus ancienne.

* A la Forge catalane... Celui qu'on Extrait deg
Minerais spéciaux dans les Forges catalal
d'apres [443] t1, p.67.

. 'L'Acier naturel,rappelle J. CANTELAUBE-lettre du
ler Nov. 1989- est une Qualité de Fer obtenu par R
duction directe; ce terme se retrouve aussi bien poy
18éme s. que pour le 19éme s., et pas seulement
dant la Révolution. // Dans la Forge catalane, on off

Le Savoir ... FER -41 - 5éme éd.

. P. LEON rapporte le "Mémoire rédigé --- paRrl-
GNON au début de sa mission (concernant) une d
cription de la célebre Méthode Rivoise de Fabricat|
]de I'Acier ditnaturel résultat de I'Affinage de la Font
par une Réaction d'Oxydation, en opposition a\
I'Acier de Cémentation, produit selon les Méthodes
C§Ruises, a partir du Fer. La Méthode est ditéigieda-
tion, c'est-a-dire de Fusion de la Fonte et de Mac
[ tion de celle-ci & I'abri d'un Bain de Laitier, I'ensem
|&tant en contact direct avec le Charbon, et la Réad
étant favorisée par une forte Soufflef@RIGNON en
décrivant en détail cette méthode, d'autant plus imy
tante qu'elle servait & produire une grande partie
E%cier francais, a eu pour but essentiel de mettre en]
miere ses graves imperfections, afin d'envisager und
forme profonde du systeme." [17] p.77.
é- Gaspard MONGEen I'An I, le décrit ainsi: Il "est I
r lésultat immédiat de I'Affinage de la Fonte grise. Ng
perrons vu que cette Fonte n'est autre chose que dy
tegui retient encore de I'Oxéne --- et qui a de plus aj

ACIER NATUREL FABRIQUE AU FOUR A
efRUDDLER : { Avec le Puddlage, "arrivent sur le mar-
orthé toute une série de Produits intermédiaires entre le
P Fer doux et I'Acier, et enfin sous le nom 'd’Acier natu-
lecel fabriqué au Four & Puddler’, de I'Acier Puddlé.”
hr{4088]texte deE. TRUFFAUT p.15 et 16.

"% CIER NATUREL RAFFINE : { Sorte d'Acier fa-
% riqué au début du 19éme s..
tion . 2 N
. "Cette Us. [A BERARDIERE, prés de42000 S
ETIENNE) est montée de maniére a pouvoir livrer cha-
e annee 240 t d'Acier naturel Raffiné et 30 t d’Acier
jjondu soudable ---. Cette belle et grande Manufacture
ydoit donner, par le Raffinage des Aciers naturels
gu'elle a particulierement perfectionnés, une nouvelle
réputation aux Aciers frangais.” [3816] t.2, p.92.

=]

u
ééplER NERVEUX : T Au 17éme s., "I'Acier ner-
veux est celuy qui ne se casse point net... mais qui

daisse plusieurs hoches (entailles d'apres [3018]) et ine-

dsorbé du Charbon dans le H.F.; nous avons vu >SE J 0 é
egalités, et qui se tire par feuillettes. C'est celuy dont on

nait, en proportions trés variables, trois Qualités
Fer: que |'Acier est le résultat de la combinaison du

- le Fer mou, avec le Charbon; on voit donc que pour produire |déit des Ressorts, des Lames d'Espée, et des Fleurets.”
- le Fer dur I'‘Acier avec de la Fonte grise, il ne s'agit que de Iui pri3018]
- et le Fer cédat (ou Acier naturel). lever de I'Ox@éne, sans la priver du Charbon qui ¢st

Les Forgerons ne savaient pas fabriquer a la demd
de I'Acier naturel. lls constataient simplement la pi
sence ou |'absence -en quantité plus ou moins gra
d'Acier naturel dans le Massé. Il faut aussi remarq
que certaines Forges donnaient davantage d'Acier

bde Creuset de I'Affinerie, c'est-a-dire que I'on garnit

turel que d'autres. Pourquoi ? // Les Artistes du 184
s. ont polémiqué entre eux a ce sujet. Pour cert;

miertement battue de Charbon pilé et humecté ---.
ingiest donc que par son contact avec le Charbon d

I'explication réside dans la Qualité du Minerai, pouBrasque que la Fonte perd pipeu son Oxiéne.

d'autres, il faut chercher la réponse dans la Qualit§ dDette opération --- est nécessairement trop lente,
Vent de la Trompe; les Trompes en pierre favorigesaurdt jamais étre compléte. Pour 'accélérer dans
raient la présence d'Acier naturel dans le Massé. Dlaéciéries de la Carinthie, aprés avoir Fondu la Fo

tres encore évoquent la nature du Charbon de

igrise dans le Creuset Brasqué d'une Affinerie ---, on|

etc.. Les Ingénieurs des Mines du 19éme s. réfufenéte le Vent des Soulfflets, on enléve le Laitier et on
toutes ces affirmations, sans pour autant parven|r éouvre le Bain de Fonte en Fusion; puis avec des 1|

trouver une explication satisfaisantd'apres corres-
pondance avegean CANTELAUBHEU 1€ Nov. 1989.

. La Forge deQUEILLE (Ariege) "fabrique, en 1825
1.064 Quintaux métriques de Fer en Barre et 56 Q
taux métriques d'Acier naturel.” [668] p.187.

1 Parfois syn. de Fer fort.

. Les Produits de la Forge catalane sont: "
Fer nerveux, légérement aciéreux ---; -
Acier naturel, dit Fer fort. Une variété le F
cédat est recherchée ---." [2646] p.32.

9 Fonte Décarburée partiellement.

Loc. syn.. Acier naturel, d'aprés [1634
p.355/56,a ... FER ... Acier vrai, Acier de
Fonte (-voir, a cette exp., la cit. [525]) .
ainsi que: Acied’Allemagne et Acier ordinai-
re, d'aprés [2716] 119 -3éme trim. 1988
p.21 & 23.

-Voir: Lanqueter.

-Voir, a Acier, la cit. [711] p.30.

-Voir, a Acier (Bon), la cit. [1104] p.256/57.

-Voir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place dans la clasgifi

cation du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.

-Voir, a Acier d'Alliage, la cit. [1328] p.356.

. On note la fabrication de I'Acier naturel dans d
Creusets brasqués - Isére, procBU&NCHET DE FU-
RES in [1427] -1858/59, p.557.

. On écrit dans I'Encyclopédie: "Qu'est-ce que I'Aci
naturel ? c'est celui ou l'art n'a eu d'autre part qug

ses de bois on enfonce dans le bain et I'on y pétri
Charbon; par cette opération, la surface se refroidi
se durcit. On l'enleve en Galettes informes ---. On
irfait autant pour la nouvelle surface --- et l'on conti
de méme jusqu'a ce qu'on ait converti toute la mass|
Galettes. Ces Galettes sont reportées de nouveau
Affinerie dont le Creuset est Brasqué; elles y sont
Ufdndues avec du Laitier, et les contacts multipl
Uyu'elles ont avec le Charbon que I'on a pétri dedans|
prdépouille d'une maniere plus compléte de Kerie
gu'elles retenient; ce qui est I'objet de I'Affinage. L
procédé pour la fabrication de I'Acier naturel est mo

»mant ---, on voit que I'Acier est du Fer Affiné, c'est{
dire privé d'Oxgéne, et combiné avec du Charbon.
., le fait, ou en employant de la Fonte grise qui conti
déja du Charbon et en lui enlevant ensuite_tore a
I'Affinerie, c'est I'Acier naturel; ou en employant d
Fer en Barres, déja Affiné et privé d'@&ne, et en le|
mettant & portée d'absorber le Charbon nécessaire;

I'Acier de Cémentation.” [711] p.37 a 40.

* Préparation ...

. Vers les années 1830, on releve: “Dans des Cre

de 0,45 m a 0,50 m de profondeur, et de 0,60 a 0,

de coté, Brasqués, on met de la Poussiére de Ch

| avec de la Fonte grise. Ces Creusets sont placés

Fune Forge; on les chauffe jusqu’au point de liquéfie
matiére. Peu a peu, le Laitier et une portion de Carb
contenue dans la Fonte se séparent:ele sbus la

€forme vitreuse, vient surnager le Métal; le second
d®&tat de Gaz acide carbonique, et d’@xide Carbone,

détruire par le feu I'excés des parties salines et sulphu*Oxigéne de ces Gaz provient d'une certaine qua

reuses, et autres dont le Fer de Fonte est trop pld

nBendset les Parois du Creuset d'une Couche épaisge

S
B

ndécessaire pour la constituer Acier. C'est aussi I'Opj@ACIER n ETOILES : 1 Au début du 19éme s., Acier
édes différents procédes que I'on suit dans les AciériesCorroyé de grande Qualité.
nde- Dans la plupart des Aciéries de France, on Brasfjues«

I J'avais a la méme Exposition (1823) un Couteau

G%Ifstique, poli comme une glace, qui coupe le Fer

[cgomme un canif taille un crayon (!), et qui rase en
éme temps: tous des instruméaiss avec de I'Acier

€ T%toiles.” [1645] ¥I, p.170,a ... COUTEAU

fe%?CIER—NICKEL : 1 Au 19eme s., Acier contenant
htslu Nickel.
ar-"LIEBIG a étudié des Alliages de Nickel avec le Fer
Héet I'Acier ---. L'Acier-Nickel a I'aspect et les propriétés
hade I'Acier deDAMAS, et le Fer-Nickel acquiert de
duéme un trés-beau damassé." [2224] t.2, p.291.
et
€ACIER NICKELE : Y Au début du 19éme s., Acier
Uontenant du Nickel.

MM STODART et FARADAY ont reconnu que dans
rel]l_ﬂ\cier nickelé, le Nickel, loin de prévenir I'akation
cde [I'Acier, semblait l'accélérer trés rapidement.”
145431 p.6.

> ACIER NON CURE : 1 Vers 1820, type d'Acier mar-
nghand, probablement un Acier brut.

dispendieux que celui de la Cémentation ---. En réisu-"Les prix de Vente --- s'élévent en 1818 & 3 f/kg pour

R'Acier fondu; 1,2 f/lkg pour I'Acier Cémenté; 1 f/kg
Drpour I'Acier non curé; 2 flkg pour I'Acier Corroyé.”
BN402] p.371.

U ACIER NORICUM : 1 Acier fabriqué en Norique.
c'adpir: Acier norique.
. “C'est probablement aux Minerais riches en Manga-
nese et aux pratiques appropriées des Métallurgistes
€'%%tiques que I'Acier Noricum jouissait dans toute la
Bditerranée de la meilleure renommée.” [4655]

dans

|§£CIER NORIQUE : 1 Acier fabriqué en Norique

lof@ncienne province de I'Empire romain, comprise entre
le Danube et les Alpes Carniques, et dont une grande

| gartie du territoire correspond a la Carinthie actuelle).
-Voir: Ferrum noricum.

tité"L'Acier norique était tresenommé chez les Grecs et

i’Oxide de Fer qui se Réduit. Ordinairement, ap
une Fonte (= fusion) de 8 & 9 heures, la matiére per|
sa liquidité, elle devient pateuse: alors on la saisit g

edes Pinces, on I'approche de la Tuyére de la Fo
puis on la porte sur une Enclume, ou, en la percut

Lren en expulse encore une portion de Laitier ---. //
voit que dans cette opération la Fonte se converti
Acier ---. /| L'Acier naturel n’est jamais homogéne,

b ujours il retient une partie de Laitier et peut-&

Ly xide: aussi est-il le moins estimé des Acier

['[1634] p.355/56a ...FER

a_ﬂ Exp. syn. de Fer QVIFAK.
. "Un Acier naturel: le Fer dVIFAK." [15] -1911,
p.590.

rACIER @ Ungrand résistant. R. LESPAGNOL.

esurtout chez les Romains. PLINE est disposé a attri-
fl terer une partie de la bonne Qualité de cet Acier au Mi-
augrai, mais il pense que c'est a I'eau principalement
geu'il doit sa nature aciereuse." [106] p.18.
Ant,
OACIER NOUVEAU : T En 1864, exp. qui
efaésigne I'Acier qui n'est pas naturel, c'est-a-
rdire, a I'époque, I'Acier produit par Cémenta-
stion.
. "Les Faux de Styrie (fabriquées avec de
I'Acier naturel) --- ont d0 faire place aux
Aciers nouveaux." [2224] t.1, @LXVI.

[3102]a ...ACIER

* Nuances d’Aciers et ... d’auteurs..

. D’aprés le Comité International & I'Exposition d
PHILADELPHIE, en 1876, ce type d'Acier aurait d
s'appeler: Acier Soudé; -voir, a Classification des F
et des Aciers, I'extrait [961] p.98.

. Dans le livre des Frere80URGIN [11], cette exp.
désigne, a cette époque, I'un des deux produits d
Forge dauphinoise, dite encore Forge a Fer et a Aci
. Selon l'étude derR. ELUERD, on peut noter que
début 17éme s., c’est I'Acier qui est obtenu par Affir|
ge de la Fonte; il s'oppose a I'Aciertificiel oufacti-
ce d'aprés [1104] p.365 ..BAZIN & DIDEROT ap-
pellent Acier de Forge et Acier de Fonte des Aci
naturels encoregrossiers Pour nommer I'Acier natu-
rel, TRONSON du COUDRAYparle d"Aciers de Fusion|
ou Aciers natifs’ et le naturalisSBUCQUET reprend le
second terme en distinguant I'Acier natif et I'Acid

ACIER OCTOGONE : 1 Au début du 19éme s.,
sorte d’Acier fabriqué par laSh commandite des Us.
a Faux diBAZACLE, aTOULOUSE, et dont la section
droite est octogonale.
-~-Voir, & Acier a fuseaux, la cit. [3865].
i
ACIEROGRAPHIE : 1 "Nom donné quelquefois a la
gravure sur Acier.” [152] supp.

ACIER NATUREL A LA HOUILL E :{ Au 19éme
S., exp. syn. d’Acier Puddlé.
ond . "Déja lors de I'Exposition de 1955, on put mesure
factice.”[1104] p.366. ) ) | - rétendue du progrés dans la fabrication et I'emp
. Sous la plume de. LEON il s'agit d'Acier produit, | des Aciers naturels a la Houille.” [3790¥1I, classe
au 18éme s. entre autres, a partir de Fonte Décarb{irég, p.100.
les Méthodes allemandes, carinthienne et styrierjne,

o

trés proches les unes des autres, sonmledelesdu ACIER NATUREL ETOFFE :  Acier fabrigué a . )
genre. La Méthode rivoise qui a la méme finalité et fe: BERARDIERE prés deSt-ETIiEmNE, d'aprésq[138] ACIEROGRAVURE : 1 Syn. d'Acierographie,
mémes principes ne donne pas, cependant, un Prgd 1.5 -1820, p.57 ... Il est dit étoff@réciseM. BUR- d’aprés [152] supp.

d'aussi bonne Qualité. // A I'opposé se situe I'Acier|de L e .

EAUX parce qu'issu d'un assemblage d'Aciers di

P'Sement carburés.

Cémentation produit par la Méthode anglaise, -v|

er- . N .
cette exp. ... -Voir: Méthode allemande, in [17]. ACIERON : 1 pl. Au 18éme s., Ouvrier fa-

briguant de I'Acier, considéré comme un spé-
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cialiste a I'époque, d'apres [89] p.80.

-Voir: Feux d'Aciérons.

. En préambule de son étude sur la Lorraine méri
nale,DE DIETRICH écrit: “Dés longtemps les procéd
usités en Styrie et en Tyrol, pour faire I'Acier, ont 4
transportés par quelques Aciérons de ces provi
dans ces mémes bois DARNAY que des gentiteom-
mes verriers avaient peuplés peemiersiet une famille
de Saxons, qui s'était d’abord établieMASEVAUX,
en Alsace, en apportantBAINS(-les-Bains)le procédé
de la Fabrication du Fer blanc, a donné naissan
I'importante Manufacture de ce lieu voisin de d
bois.” [66] pXXV/XXVI .

L

ACIER ONDE : { Type d'Acier utilisé par les Pe
sans pour faire 'leurs belles Lames damasquin
d'apres [803] p.303.

Syn.: Janherder et Poulard.

. Le Damasquinage faisait apparaitre a la surfacqg
I'Acier des dessins de vagues, d'ou le qualificatidé
comme le rappell®l. BURTEAUX

3

ACIER ORDINAIRE : 1 Loc. syn.: Acier d’Allema-
gne et Acier naturel, d’aprés [2716]19 -3éme trim.
1988, p.21 & 23.

ACIER OSEMUND : { "L'Acier osemund obteny
dans les moyens Fourneaux suédois est aussi un
lange trésrariable de Fer, d'Acier dur et d'Acier moy
[108] p.315.

ACIER OU FER : T -Voir: Fer ou acier ?

ACIER OUVRE : 1 Au 19éme s., Acier marchand

1862." [29] 2-1962, p.130.

1 Au 18éme s., Acier usiné, d’aprés la nomencla
établie par le Contrle Général en 1775 ... -Voir
Acier brut (Acier non usiné), la cit. [1104] p.374.

ACIER PAAL : T Au 19&me s., sorte d’Acier autr
chien.

. En Styrie, "on produit I'Acier Paal, un Acier brut n
turel ---. Son nom vient d’'une petite localité prés
TURRACH.” [3790] t.V, classe 40, p.379.

ACIER PAILLEUX : Y Au 18éme s., Acieaffecté
de Pailles; -voir, a Défauts (décier), la cit. [1104]
p.1109/10.

-Voir, a Acier d’Angleterre, la cit. [1104] p.383.

ACIER PAME : { Au 18éme s., en Pays de FOI
syn. de Fer fort; -voir, a cette exp., la cit. [121831-
1991, p.301/02.

-Voir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place dansldasifi-
cation deREAUMUR, in [1104] p.220.

-Voir, a Acier surchauffé, la position relative de ce H
dans la Zone Fer, in [1104] p.215.

-Voir, a Etats du Fer, de I'Acier et de la Fonte ...
REAUMUR, la cit. [1104] p.210/11.

S:I:
. SelonREAUMUR, apreés I'Acier surchauffé, le 5e

des cinq Etats de I'Acier; -voir a cette exp., la
[1218] rf23 -1991, p.302/03 ... Cette catégorisati
fait remarquem. BURTEAUX est erronée.

. Les Ouvriers "appellent un Acier pamé, celui q
pour avoir été chauffé encore démtage (que I'Acier
surchauffé), n'est plus en état de prendre la dureté|
Trempe." [4815Convertir, 7éme mémoire, p.210/11.

ACIER PAR CEMENTATION : { Syn. d’Acier de
Cémentation; -voir, a cette exp., la cit. [1104] p.368/§
-Voir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place dans la clas:
cation du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.

ACIER PAR DECARBURATION : { Loc. syn. de
Cémentation inverse, -voir cette exp..

-Voir, a Affinage a la température d'incandescence
cit. [182] -1895, t.1, p.287.

ACIER PLATINE : 1 Au début du 19éme s., sor
d'Acier allié contenant du Platine.

-Voir, a Acier d'Alliage, la cit. [1444] p.323.

. "Les proportions les plus convenables pour amé|
rer 'Acier sont de 1 & 3 %, et mieux encore de 1,4
de platine, pour la fabrication des instrumeren-
chans’ [4543] p.17.

ACIER PNEUMATIQUE : f Au 19éme s., Acie
produit par Soufflage d’air dans la Fonte.

-Voir: Méthode deKELLY ..

. "La PNEUMATIQUE STEEL € a WYANDOTTE -

Michigan- fabrique de I'Acier pneumatique; c’est-|
dire un procédé inventé pir KELLY et amélioré pa
PM. J. WEATH qui a de l'analogie avec le procé

- ACIER POLI

A-
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BESSEMER au point que le Patent Office a décidé ¢
M. KELLY, d’'EDDYVILLE -Kentucky- était le premie

ic’i_nventeur." [3790] t.V, classe 40, p.456.

bS
t¢ACIER POITEVIN : § Anciennement, exp. syn. d

c&€r poitevinal; -voir a cette exp. la cit. [3019].
. Dans le Poitou, "les Mines sont de bonne Qualité
Fer est pliant et ductile. On n'y fabrique ni Acier,
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UEACIER POUR FAULX : 1 Acier utilisé pour la fa-
brication des Faux.
. A NANS-s/s-®-Anne (25330) "les prix de Vente des
Faux --- de 1920 avaient été calculés ‘avant la hausse

£ du Charbon et la dépréciation de notre franc en Suéde
ol nous nous approvisionnons exclusivement d'Acier
|@our Faulx'." [1231] p.155.

ni

Quincaillerie (on est au 18éme s.). Cependant SOUKCIER POUR LES Epégs; 1M Au 18éme s., en

PHILIPPE AUGUSTEet SousPHILIPPE LE BEL, il était
eqiestion de I'Acier Poitevin. On fabriquoitd(o)EUL

les(87510) présPOITIERS des Epées, sur lesquelles

gravoit ce mot, I'espoir.” [4758] -D

: 1 "Le nom d'Acier poli indique les|

eQualités que doit avoir ce produit.” [138ytl -1823,
p.712 ... "Des peignes en Acier poli proviennent du
partement du Nord.” [138]\l1l -1823, p.668.

de

ACIER PONCELET : { Au début du 19éme s., sort
d'Acier Cémenté Fondu.
. "M. ROUSSIN fabrique d'excellensasoirs avec d¢
I'Acier fondu qu'il tire du pays delEGE et qui est
connu sous le nom d'Aci®@ONCELET” [138] t.VIIl -
1823, p.724.

. "HASSENFRATZ --- distingue --- quatre Sou&rié-
tés: 'Acier MARSCHALL, Acier HUNTZMAN (pour
nEINTSMAN), Acier PONCELET (Fabricant liégeois),

v Acier Suisse'." [1444] p.114.

ACIER POUL ou ACIER POULE : T “Acier mal
travaillé, boursouflé, qui doit étre a nouveau martel
[2578] p.245.

9 Au 19éme s., Acier boursouflé sortant du Four

"Evolution comparée du prix d'une catégorie d'AdelCementation, selon [345] ... “Il est rare de ne pas tr

ouvré -Rails Vignole- et du prix de la Fonte depIIi

ver sur les Barres qui ont subi la Cémentation et qy
appelle Acierpoule, des boursouflures plus ou moi

rgosses et plus ou moins nombreuses.” [1104] p.380,
yn.

. d’;i\'cier ampoule;
. d’Acier Boursouflé, -voir cette exp..
. d’Acier Cémenté; -voir, a cette exp., la cit. [155]

-~ n°1-15.04/15.06.1994, p.39.

. d'Acier de Cémentation; -voir cette exp..
- -Voir, a Acier, la cit. [1637] p.146 a 148,... ACIER

de-Voir, a Acier *Qualité, la cit. [1104] p.377/78.

-Voir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place dans la clas
cation du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.

-Voir, & Four de Cémentation, la cit. [1050] p.202/03
. G. MONGE écrit en I'An II: "Nous avons vu que |

Suéde, "I'Acier pour les Epées, qui est celui dont la
Qualité est exactement au-dessus de I'Acier erilBarr
Nest mis quatre fois en Lames, autant de fois chauffé au
Grillage, et mis autant de fois sous le Marteau." [3102]

a...ACIER

ACIER POUR RESSORTS: { Type d’Acier Cé-
ementé ... -Voir, a Acier fondu soudable, la cit. [4344].

ACIER PRODUIT DANS UN HAUT FOURNEAU

€ . 1 Formule employée pour désigner un Acier fabriqué
a partir de la Fonte produite par un H.F..
Loc. syn.: Acier de H.F..
. "La Fonte, inutilisable pour faire une Armure, devait
aller dans une Affinerie ou on Iui enlevait -presque-
tout son Carbone. A cause de cela, pour un temps,
I’Acier malléable produit dans un H.F. était plus co0-
teux que celui produit dans une Bloomerie: aprés ['in-
vention du H.F., il y eut encore un intérét financier
pour les Bloomeries.” [4138] p.34.

ACIER PRUSSIEN : { En particulier avant 1871,
‘Acier fabriqué en Prusse.

. Lors de I'Exposition, "les Aciers prussiens, surtout
deeux deM. KRUPP, ont excité une admiration générale
puet méritée.” [3848] p.619.

‘on
5
8

E.

CIER PSEUDOVOLCANIQUE : T Acier qu'on a

ru étre natif.
. "Nous devons au méme savaiM. MOSSIER) la
connaissance de |'Acier pseudovolcanique trouvé a en-
viron 6 km deNEISS département de I'Allier, prés
d'une Mine de Houille qui paraissait avoir subi une in-
flammation spontanée.” [4528] t.1 -1817, p.269.

|

ACIER PUDDLE : f Acier fabriqué par
ifituddlage.

Var. orth.: Acier Pudlé.
[ -Voir, & Acier d’Alliage, la cit. [1328] p.356.

Fer Forgé le mieux Affiné contient toujours une pe
quantité d'Oxgene qui a échappé aux opérations gr|
sieres de I'Affinerie, et que la différence entre les qu|
tités d'Oxgene est une des causes de celle que I'on
rerve dans les Qualités de Fers de bonne na
Lorsque dans la Cémentation, le Charbon s'intro
dans le Fer, il le pénétre pet; il rencontre toutes le
molécules d'Oxjene qui ont échappé a I'Affinage;

s'en empare; il forme avec lui un fluide élastique

e GRUNER "précisait les conditions pratiques
qu'il fallait réaliser pour obtenir au Four a
rPuddler de I'Acier ou du Fer & Grains fihg

pH2515] p.406 .. "Il fit voir que la produc-

Urﬁ?n de I'Acier exigeait I'emploi de Fontes
Ufhanganésiféres et que pour y réussir, il fallait
[| modérer la Réaction oxydante --- et travailler

huen présence de Scories trés fluides, mangané-

®souléve les Masses du Fer, et les Barres sont bous@iféres, dont la composition se rapprochéat de

flées méme dans leur intérieur, a gras comme de I
ie de pain: c'est ce qui fait qu'on donne aux Ba
qui sortent du Feu de Cémentation le nom d'Ad
poule. // Dans cet état I'Acier ne saurencore étre

it.employé, il faut le reporter a la Forge, et de la sou

NMarteau; afin de rapprocher et Souder ensemble to
les parties qu'avbécarté le fluide élastique résultal

bi,de la combinaison de I'Oyéne et du Charbon --{

Mais si le Fer retient quelques parties terreuses, §

a$e réunissent dans les Soufflures de I'Acier poule

dant qu'il est encore au Four de Cémentation, elles
ment une couche de matiére étrangére qui empécl
Soudure, I'Acier se trouve pailleux.” [711] p.35/36.

.. “La meilleure fabrique d'Acier en France est cel
5ifid AMBOISE (37400) Dans cette Aciérie, connue sous

nom deSANCHE on fait des Aciers de toutes sort

Acier poul, Acier taillandier, Acier en étoffe ---.” [485

a...ACIER

* Pourquoi ce nom ... L'aspect de surface rappell
@Elzlui de la peau de gallinacé(e) ...

-Voir: Acier Boursouflé, ou I'on rappelle que cette e
syn. tres significative vient de ce que cet Acier, ap|
Cémentation, avait -lui aussi- I'apparence de. lehair

€ de ... poule !!

. Acier de Cémentation, dont I'aspect extérieur fait p
ser a la chair ... de poule (!).

io: BOS D’ANTIC rapproche I'Acier poule de I'aspeq

%oursouflé du Métal et indique sans doute implici
ment la comparaison avec la Chair de poule. Mais|
voit que PERRET semble tenir Acier poule pour un
sorte de nom particulier de I'Acier boursouflé fabriq
aNEWCASTLE A la fin du siecle, Acier poule s'impo
sera définitivement.” [1104] p.381.

. "Sans doute parce que le nom est un diminutif d’
poule.” [4393] p.269, note 1 ... Cette hypothese e
plus vraisemblableyoteM. BURTEAUX car les Anglais
disentblister steelavec blister = ampoule.

é

recelle d'un silicate bibasique." [2515] p.406,
(flote 278.
. “L’Acier Puddlé sert en particulier a la pro-
5 lduction de Frettes pour les Canons en Fonte
btehezPETIN & GAUDET et auCREUSOT Il est
t obtenu en faisant réagir a la fois sur des Fon-
1d€s grises, siliceuses, légérement manganeési-
eferes, provenant de H.Fx Marchant au Char-
fobon de bois, l'air atmosphérique et des
ellaitiers basiques; la Fonte étant mise en pré-
sence de Scories de Forge et de Riblons oxy-
I'gdés, les Oxydes réggisser]t sur le Carbone,
.dont une partie se dégage a I'état d'Oxyde de
‘Carbone et l'autre reste dans le Métal, ainsi
transformé en acier, lequel est rassemblé en
Eponges imbibées de Scories, dont un Marte-
lage et un Laminage successifs le débarras-
Psent en le Soudant sur lui-méregrBA remar-
I'®3ue que I'Acier PuddIé supporte trés bien les Chaudes
soudantes et conserve le Nerf résultant des Forgeages
antérieurs. L’Acier fondu ne s’y préte pas, sauf a dé-
FM¥tuire le Nerf. Il attribue ce comportement différent a
i la température de fusion, beaucoup moins élevée dans
le cas de I'Acier Puddlé; celui-ci parait renfermer
€moins de Carbone dissous et, & égalité de Teneur totale
O8n Carbone, plus de Carbone mélangé que I'Acier
P fondu. Mais il avoue la faiblesse des connaissances de
I'époque --:" [4351] p.7/18 ..Vers 1865, RUEL-
LE, I'Acier Puddlé sert au Frettage des Canons de
Fonte ... "Ces Frettes en Acier Puddlé, viennent ---
rincipalement de I'Usine d&t-CHAMOND apparte-

O

-,
4 IBant M. PETIN ot GAUDET" [2927] p.33.

. “Dans leNEW YORK Timeslu 29.11 dernier on rap-
porte que I'Acier Puddlé est maintenant essayé en An-
gleterre sur une grande échelle pour la Téle des Chau-
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diéres ---, et que ces Tdles sont moins épaisses
tiers et plus légeres que celles en Fer.” [5355]

10.12.1859, p.383.

. D’apres le Comité International & I'Exposition d
PHILADELPHIE, en 1876, ce type d’Acier aurait d
s'appeler: Acier Soudé; -voir, a Classification des F
et des Aciers, I'extrait [961] p.98.

. "Il participe aux Défauts du Fer sans en avoir

Qualités, mais son bon marché lui assure de nomb!
débouchés. Il forme, dailleurs, un intermédiaire f
convenable entre le Fer et I'Acier.” [346] p.139.

ACIER PUDDLE NATUREL : 1 A la fin

du 19éme s., Acier fabriqué par Puddlage]
Il était peut-étre appelé ainsi pour le disti
guer d'un Acier obtenu par Cémentation

Fer Puddlé.

. "Les Aciers Puddlés ditsaturelssont clas-
Sés QUNIEUX en 7 catégories comprenant
Qualités, soit 14 numéros, suivant I'empl
Coutellerie, Taillanderie, ressorts de voitun
et Wagons, Outils de percussion, Limes
Répes, Outils d'agriculture.” [2472] p.1137.

ACIER PUDDLE SOUDABLE : f Type d'Acier
Puddlé.

. Vers 1855, HOLTZER, a UNIEUX (42240) applique
le Procédé de Puddlage A®LF et LANGWILLER et
produit des Aciers Puddlés soudables, qui sont cef
dant assez durs pour remplacer les Aciers Céme
codtant plus cher.” [4344]

ACIER PRUSSIEN : T Acier fabriqué selon la Mé-
thode allemande.

Loc. syn.: Acier allemand.

. Dés le début du 19eme s., les BOUVY de SAR-

RALBE fabriquaient des objets manufacturés estdmACIER RHONDITIQUE : 1 Exp. syn. de Rhondite.

pillés en allemand sous le label Acier prussien, d'ap|
[2716] P19 -3éme trim. 1988, p.25.

ACIER PUDLE : { Var. orth. d’Acier Pudd-
lé.

. “Il est obtenu de 1836 a 1840 BFENGEL, deLO-
HO -Prusse- et pa8OLY pere & fils dans le Comté dd
STAFFORD -Angleterre-.” [1551] Al -15.04 /15.06.
1994, p.40.

ACIER QUI NE PEUT SOUTENIR LE MAR-
TEAU : T Acier de mauvaise Qualité et qui est dé
rioré par le Martelage.

. Lors des Cémentations, "il y a des Fers --- que
n'avais pu changer qu’en des Aciers qui ne pouvai
soutenir le Marteau.” [4696] p.58.

ACIER QUI VIENT IMMEDIATEMENT DES
FONTES : 1 Acier produit par Décarburation de |
Fonte.

-Voir, a Acier venu de Barres de Fer, la cit [4815].

ACIER RAFFINE : { "L'un et l'autre (I'Acier naturel
et I'Acier de Cémentation) Etirés en Barres minc
Soudés ensemble donnent lieu & I'Acier dit Raffin
[108] p.302 ... "Dans la plupart des Usines, on dési
(I'Acier Raffiné) par le nom d'Acier a 1, 2, 3 Marqu
(-voir cette exp.)." [108] p.342 ... L'Acier pouvait ét
Raffiné 1 fois, 2 fois, 3 fois; -voir, a Raffinage, la ci|
[131] p.102.

-Voir, a Acier Affiné, la cit. [1104] p.1087/88.

. Acier produit en 1797 a la Forge S#REMONT,
d’apres [481] p.53.

ACIER RAFINE : { Au 18éme s., var. orth. de Acig
raffiné.

. "On a remis au Rafineur la totalité de I'Acier brut pe-

sant --- 367 1/4 (livres); il a rendu en Barres d'Ac
Rafiné a 4 marques --- 223 1/4 (livres)." [1780] p.53

ACIER RAFFINE A 1.024(® DOUBLES : fAcier
fabriqué aLA BERARDIERE prés deS-ETIENNE,
d'apres [138] vol.5 -1820, p.58 @. Il est dit a 1.024
doubles parce que lors du Raffinage la a été pliég
fois sur elle méme, ce qui donn®,Z.-a-d. 1024 plis,
compléte le PM. BURTEAUX

ACIER RAMOLLI : 1 Au 19éme s., exp. qui désij
gne peut-étre un Acier adouci.

. En 1834 M. MEUNIER aPARIS a présenté un "Acier
ramolli de bonne Qualité.” [3817] t.3, p.57.

ACIER RAPIDE : 1 Acier & grande vitesse de coupg.

-\Voir procédéTAYLOR-WHITE.
. "On peut mentionner le développement de I'Acier

pide a Outils, qui a été inventé et perfectionné dans|letes Inclusions de Laitier; d’aprés [2643] sdmerica’s
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QSS\CIER RUSTIQUE : 1 Qualificatif donné a I'Acier
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d'us. de laBBETHLEHEM STEELC° par ses Ingénieuts'.
dTAYLOR et Maunsel WHITE Cet Acier a Outils a étg
présenté pour la premiere fois a I'Exposition de PAHR

pour les vitesses de coupe de I'Acier.” [2643istoire

bre BETHLEHEM STEELtexte de 1918rad. deM. BUR-

TEAUX

es “Indépendamment du Fer et du Carbone, ils conti

etpent du Chrome (2 & 6 %) et du tungstene (10 a 20
rils sont remarquables par leur dureté a chaud qui
met une grande vitesse de coupe (d'ou leur nom);
contiennent du Vanadium, on les appelle Aciers r.
des supérieurs. La meilleure composition recomm
dée palTAYLOR pour les Aciers rapides est la suival
-te: tungsténe 17,81 %, Chrome 5,95 %, Carbone 0,

N9%, Vanadium 0, 320 %." [2865] p.94.

de

ACIER RECEMENTE : T Au début du 19éme s|
sorte d'Acier Cémenté.

2-Voir, a Acier a boules, la cit. [4543].

DI: .

e£\CIER RECYCLE : 1 Acier de récupération qui eq

erfintroduit dans leyclede fabrication ... -Voir: Cycle|

u Fer.
. 13 t d’acier par seconde sont recyclées tous les j
a travers le monde ... L'acier est devenu ainsi le m

ne d'acier est faite a partir d’acier recyclé ... Un chiff
qui devrait encore augmenter avec les aciéries éle|
ques,d’apres notes recueillies par. NICOLINQ in
of2660] rf1 -Fév. 1997, p.5.
htés i
ACIER RHODIE : f Au début du 19éme s., sorf
d'Acier allié contenant du rhodium.
-Voir, a Acier d'Alliage, la cit. [1444] p.323.
. "Cet Acier est composé de 1 a 2 % de rhodiur|
[4543] p.16.

€S"JOB et sa petite équipe de chercheurs confirme
aprés deux ans et des centaines d’Essais, que le n
Acier rhonditique était un véritable entrep6t de Fulle
nes ---. Non seulement les molécules sphériqueg
Carbone étaient abondantes, mais beaucoup d'd
elles étaient liées systématiquement par des atomgq
Fer intermédiaires, en longs céables, un peu comme|
perles sur un collier. De plus, des paires de ces Id
cables étaient souvent enroulés en des structures
coidales rappelant les moléculesDN, structures qui,
de plus, pouvaient s’enrouler encore et encore, forn

_des cables doubles, triples et méme quadrupl

£{3818]

J%CIER RIVOIS : 1 Acier fabriqué a RIVES, selon |
FMéthode ... rivoise, -voir cette exp..

ACIER ROMAN : T "L'Acier moins dur qui ne pré4
sente pas de Rose a sa Cassure, s'appelle Acier ro
P [108] p.335 ... "Acier roman. Acier de derniére qual
obtenu par la Méthode de Carniole." [108] p.411.

ACIER RUBANNE : 1 Acier formé de différentes
| Bandes de Métal ... -Voir, & Damas de Corroyage
Fit. [15] 9-1992, p.796.

e chinois dit Acier en bloc.

k.. "Cet Acier (... en bloc) est grossier -lit. rustiqu|
Acier de fortune, de basse Qualité-, en fait il est imp
sible de ne pas le considérer comme un Faux Aci
[29] 1-1962, p.5.

ACIERS (Espéces d): 1 Types d'Aciers fabriqués

volontairement regroupés pour en dresser une nor

clature organisée.

... selon JOUSSE (Ingénieur et Architecte 1607

er>1642) au 17éme s.: évoquant 'inventaire des appd
tions extraites dREAUMUR (-voir la réf. ci-apres)R.
ELUERD indique que “ce tableau (Iinventaire seld
REAUMUR) doit étre comparé au relevé des différen
especes d’Acier établi paOUSSE(et liées principale-

1%157). Rappelons que celui-ci énumérait le ‘pq
cier commun, qu’on appelle Soret, Clameci ou Lim
sin’, I"Acier de Piedmont’, I"Acier d’Allemagne’,
I"Acier de CARMES, I'Acier d’Espagne’, un ‘autre
Acier d’Espagne appelé Acier de grain ... autreme
Acier de Motte, ou de Mondragon’ et I"Acier a la ros
nommé ainsi a cause de la couleur de sa Cass
[1104] p.220/21.
* ... selonREAUMUR: -voir, a Acier (Nébuleuse(s))
I'extrait d’aprés [1104] p.220.

h

ACIER SALE : { Fer bien carburé produit par un Pr
cédé direct ancien, ainsi appelé probablement a ¢

een 1900; on y démontra les résultats étonnants obten%

t
riau le plus recyclé ... 50 % de la production europétrb

ment a leur origine géographique, d'aprés [1104

Mysterious Furnaces

ISACIER SANS CARBONE : 1 Au début du 19éme s.,

tal qui a les propriétés de I'Acier.

-Voir, a Acier silicié, la cit. [4543].

. "Les analyses dkl. BOUSSINGAULT semblent prou-

| ver que la présence de Carbone n'est absolument pas

“O/'écessaire pour obtenir avec le Fer une combinaison
ui jouit des propriétés de I'Acier puisqu'il a fait ---

J,.Ei ‘excellent Acier --- reconnu étre composé de 99,20 %

'de Fer et 0,80 % de Silicium.” [4543] p.6 et 7.

pi
n-
h-ACIER SARANDIBI : { Acier du Sri Lanka.

6821l y a des siecles, I'écrivain arabé KINDI faisait
mention de I'Acier Sarandibi. Il est maintenant évident
qu'il y a eu dans l'anc. Sri Lanka une industrie de pro-
duction du Métal, importante et trés efficace.” [5280]

ACIER SAUVAGE ... parM. BURTEAUX

9 "Fonte de Styrie, qui se transforme facilement en
t Acier.” [152]a ... SAUVAGE

1 Fonte froide.

. "Il est certain que, lorsque les H.Fx se trou-
ugeent en Allure trés froide, ils produisent une
Fonte caverneuse qui, par ses propriétés et sa
ecomposition chimique, est de telle nature
ke@u'on lui donne le nom d'Acier sauvage".

[182] t.1I, p.443.

9 Produit intermédiaire entre la Fonte et
I'Acier, parfois qualifié de Fonte, qui était gé-
e néralement employé a la Fabrication des Fi-

lieres.
. "On les (les Filieres) fabriquait en Soudant a I'inté-
‘rieur d'une Plaque de Fer Forgé et recreusée en forme
d'auge, une Masse de Fonte préalablement 8 & 10 fois
reFondue (ce qui provoquait une certaine Décarbura-
tion de la Fonte, dont la teneur en Carbone se rappro-
er@hait alors de celle de I'Acier), provenant souvent de la
ukggupération de vieilles marmites.” [1094] p.135.
€. "On fait les Filiéres qui doivent étre d'une grande du-
deté, avec une sorte d' Acier qu'on appelle Acier sauva-
ntge.” [803] p.302.
S de| existe un Acier naturel (Acier obtenu & partir du
definerai par le Procédé direct.), I'Acier sauvage, qui est
Ng8cherché pour la fabrication des Filieres; on ne le pré-
helare que pour cet objet. Extrémement dur, non souda-
ble et méme dépourvu de Malléabilité, il forme un pro-
aduit intermédiaire entre I'Acier et la Fonte. On l'obtient
PSen suivant les procédés ordinaires; mais au lieu de
continuer I'Affinage jusqu'a ce que la Loupe soit af-
faissée, on fait écouler le Métal a travers le Chio, aus-
sitdt qu'il commence a bouillonner et a Soulever les
Charbons.” [108] p.338.
. "Il y a fort peu de distance cependant entre la Fonte
blanche mais pure, d'Allure trés froide au Charbon de
0is, et un Acier trés Carburé; aussi a-t-on nommé
<ACier sauvage une Fonte fabriquée dans ces condi-
tions, quelque peu malléable, utilisée a la Fabrication
des Filieres.” [180] p.38.
. "Entre 2 % et 1,5 % de Carbone, on se trouve en
| lein dans les Aciers sauvages ---. Les Aciers ainsi ap-
gelés donnent un Métal trop Cassant, et ne sont prati-

quement d'aucune utilité". [856] p.10.

9 A la fin du 20éme s., Acier tel qu'il sort du conver-

tisseur, de I'aciéri®ARTIN ou du four électrique

. "A partir de la production de I'Acier sauvage, on re-
P-trouvera pour I'ens. des filieres les étapes suivantes: la
PSise a la nuance, le controle de la propreté métallurgi-
Fque et la solidification de I'acier, le laminage pour fa-

briquer des produits plats -téles ou plaques- ou des

produits longs -barres, fils, tubes, profilés divers, Rails

- -"[3579]
en-

ACIER SEC : 1 Au 18éme s., c'était peut-étre un

Acier contenant trop de Carbone.
llavoir, & Sec, I'adj. Sec/séche.

. "Lorsqu'on a une Fonte de nature a donner un Acier
Ntrop sec, on y méle sur le Fourneau d'Affinage une
e%uamité d'une autre Fonte qui puisse modifier ses Qua-
ités." [102] p.12 ... Au 19eéme s., on écrit: "Les Aciers
ecs se rongent au feu, s'encrassent et se Soudent avec
eine." [1912] t.I, p.89.

h

m
t

ti
lo-

ACIER SEMANTE : { Var. orth. pour Acier Cémen-
ht t€.

', “A la suite de I'Acier Fondu, nous pouvons placer
réAcier poule ou I'Acier boursouflé: on est certain que

celui-ci est Acier sémanté, la Fabrique esNEW-

CASTLE en Angleterre’.” [1104] p.381.

ACIER SENSGIVAL : T Au 19éme s., Acier de Cé-
-mentation de trés bonne Qualité, servant notamment
huea Taillanderie et fabriqué par les Forg@SVIGNES
ATOUILLE (Hte-Garonne)



. un Acier d'une exceptionnelle Qualité, '1'Acil
SENSGIVAL de TOUILLE', de réputation nationalg
sinon internationale.” [3886] p.142.

ACIER SERPENTE : { L'un des Aciers finis (-voir
cette exp. au sing.), fabriqgué en Belgique, au 19énj

... C’est vraisemblablement un Acier fabriqué en ufli-

sant la technique du Serpentage.

ACIER SILICE : § Au début du 19éme s., sor
d'Acier allié contenant du Silicium.

-Voir, & Acier d'Alliage, la cit. [1444] p.323.

. "L'art devra --- 1. BOUSSINGAULT un Acier silicié
d'aprés CLOUET, et qui, suivant son analyse,
contient pas un atome de Carbone.” [4543] p.5.

ACIER SINOPIQUE : 1 -Voir: Acier synopique.

ACIER SOUDABLE : f Aux 18 et 19éme s., sort]
d’Acier pour la fabrication d’Outils coupants.

. "Bien que de Qualité trés variable, I'Acier était pr
duit, au moins en petites quantités, partout, semble
en Europe. C'était cet Aciesoudabledisponible en
petites aussi bien qu’en grandes quantités, qui étai
porté non seulement vers des centres de produ
d’Outils, commeSHEFFIELD, mais aussi dans les col
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erre par excellence pour les instruments de chirurgid
, les Outils de toute espéce exigeant un Tranchant fi
durable.” [3790] t.V, classe 40, p.390.

ACIER STYRIEN : 1 Exp. syn. d'Acier de Styrie.
e s'L'art de faire de I'Acier est peu connu en France,
Toujours lestyrienaura la préférence.” [1444] p.102

ACIER SUISSE : § Au début du 19éme s., sort
e d'Acier Cémenté Fondu.
-Voir, & AcierPONCELET, la cit. [1444] p.114.

ACIER SUPERFIN : { “Logiquement(, note R.
€ELUERD, cette exp.) aurait d0 désigner un Aci
meilleur que I'Acier fin. Les occurences font appar
tre un autre paramétréARS explique que ‘certaing
Forgerons, en Angleterre, pour avoir un Acier sup
fin’ le Cémente(nt) une seconde fois. L’Intendant
Dauphiné écrit queM. DE GRIGNON a produit dans
F les Aciéries qu'il dirige suivank Méthode angise,
de I'Acier superfin égal pour le moins a tout ce q
P-I'Allemagne et I'Angleterre ont produit de plus bed
it-ibn ce genre’. Celui dEOURS rend compte des ‘tra.
vaux entrepris par 8. SANCHEpour établir 2AMBOI-
€XE une Fabrique d’Acier Fondu et superfin a I'imit

- mention d’une excellente Qualité d’Acisyperfinren-

nies d’Amérique; 1 les Forgerons coloniaux pouvaienyoie aussi a des Aciers nécessairement étrangerg

associer du Fer Forgé provenant des Foyers ouver
Procédé direct, avec de petites piéces, trés codtd
mais absolument essentielles, d’Acseudablempor-

té, dans le but de fabriquer des Haches, des Herm
tes, des Coutelas, des Faux, et les autres Outils §
portants pour coloniser une nouvelle frontiére
exploiter les ressources des riches foréts." [3551]

ﬂAu début du 19éme s., syn. d'Acier de For
d'aprés [4543] p.9.

ACIER SOUDABLE AFFINE : { Vers 1820, Acier
fabriqué dans la Loire; il "I'emporte sur I'Acier anglg
par la propriété d'étre soudable, propriété que ne pd
dent pas les Aciers dBIARSCHAL et de HUNTS-
MANN." [402] p.372.

-Voir, a Ruban damassé, la cit. [402] p.372.

ACIER SOUDE : 1 D’aprés le Comité International
I'Exposition dePHILADELPHIE, en 1876, cette appe
lation aurait d0 se supplanter a celles d'Acier natyl

S BBint n'a rien pour surprendre, le renom des Aci

UsgPangers étant inversement proportionnel a celui
Aciers nationaux.” [1104] p.375/76.

net/oir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place dans la clas

ift@ation du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.
€

ACIER SUPERFIN DIT HUNTZMAN : { Au début
D€du 19éme s., Acier fabriqué a la Forge58400 RA-

VEAU.

-Voir: Acier HUNTSMAN.

. "Acier superfin ditHUNTZMAN, pour la Coutellerie
isfine et les Outils propres a tourner le Fer et I'Acie
s48816] t.2, p.84.

ACIER SURCHAUFFE : | SelonREAUMUR, apres
I'Aisé a travailler, le 4éme des cinq Etats de I'Acier
voir a cette exp., la cit. [1218F23 -1991, p.302/03.
R -Voir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place dansléassifi-
- cation deEREAUMUR, in [1104] p.220 etlans la classifi-
elcation du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.

d’Acier de Forge ou d’Acier Puddlé; -voir, a Classifi- -Voir, a Acier intraitable, la cit. [1104] p.373.

cation des Fers et des Aciers, I'extrait [961] p.98.

ACIER SOUDE DAMASSE : f Exp. syn.
DAMAS de Corroyage ou de Damassé artificiel.
. "Souvent référencé comme BAMAS mécanique,
cet Acier consiste en deux -ou plus- Fers ou Aciers
férents, qui sont Soudés par Forgeage, puis plié
tordus pour produire le dessin caractéristique
DAMAS.” [2643] site de Angel Sword Corporation

de

ACIER SOUDE EN BOITE :  Au début du 19ém¢
s., sorte d'Acier Cémenté.
-Voir, a Acier a boules, la cit. [4543].

ACIER SOUFFLEUX : { Acier qui présente de
soufflures; c'est peut-étre I'Acier po@le

. "Nous-méme avons constaté souvent qu'en cagsant

des lingots d'Acier, une odeur d'ammonidguérés
sensible pouvait étre percue. Les Aciers souffleu
doux ne paraissent pas dégager de Gaz ammon
[4210] a Acier, p.396 .() C'est la preuve de la prése
ce d'azote dans I'Aciéx

@ selon noteM. BURTEAUX

ACIER SOUPLE : 1 Surnom donné a un Acier nat
rel propre a la fabrication des Lames de Faux.

. “M. DE TOLOZAN regrette officiellement la carend
de la Métallurgie franc. dans ce qu'il appelle I'Ac|
souple.” [4999] p.344.

ACIER SPECIAL : 1 "Acier destiné & un usage pr
cis et particulier ce qui nécessite une compositio
des traitements appropriés.” [2578] p.245.

ACIER SPONGIEUX : T Au 19éme s., nom donné
un produit intermédiaire entre I'Oxyde de Fer et
Fonte, et qui se serait trouvé a la hauteur du Ve
dans le H.F. en Marche, d'apres [555] p.145.

ACIER STABLE : T "Acier qui conserve indéfinid
ment ses propriétés.” [158]... STABLE

ACIER STUBS : 1 Au 19&me s., Acier ang. renon|
mé.

. On écrit en 1868: "Les Aciers FonddEINTSMANN,
STUBS etc. sont incontestablement la matiére pren

-Voir, a Acier tendre, la cit. [1104] p.374/75.

-Voir, a Etats du Fer, de I'Acier et de la Fonte ... se

REAUMUR, la cit. [1104] p.210/11.

. “Nous ne savons pas exactement ou placer I'Ad

surchauffé venu de Fonte ou I’Acier mou venu de

lifforge. On peut donc simplement conjecturer les su

(?)sitions suivantes en confrontant la Zone du Fer e
C

d catégories retenues REAUMUR avec la Zone de
Acier:
Zone du Fer
< >
1 2 3 4 5 6
Fer dur Fer Fort Ferd
Fer d’Acérie
Acier mou (?) H
5 ‘Bon Acier

Acier grossier
‘Acier imparfait’
Petit Acier
et Acier commun
jas” - - - >

n- Zone de I'Acier.” [1104] p.215.

pour avoir trop souffert le feu de la Forge, a pres(
perdu les propriétés de I'Acier, ou dans lequel el
- sont tres affaiblies." [4818Tonvertir, 7éme mémoire,
p.210.
e
erACIER SURFONDU : { Type d'Acier chinois, syn|
d’Acier en bloc; -voir, a cette exp., la cit. [29] 1-196
p.4.

b

ACIER SURSATURE : 1 Au 18éme s., type d'Acier|

peut-étre a Teneur en Carbone assez forte.

. "Les nouvelles appellations ne font pas disparaitre]
3 anciennes appellations de Qualité ---: Acier mou, Ad
sursaturé, Acier intraitable (Académie des Sciences|
htr@essidor an VI)." [1444] p.115.

ACIER SUSCEPTIBLE D’ETRE AMELIORE
PAR LES INTEMPERIES : 1 "La Rouille peut étre
bonne pour I'Acier ! Connu sous le nom 'd’Acier su
ceptible d'étre amélioré par les intempéries’, ce dé
loppement est né d’'une découverte faite en 1933,
" I'Acier fait a partir de Minerai contenant du cuivre
une résistance a la corrosion plus élevée que prévy
..Sur les différents types 'd’Aciers susceptibles d'an
I€lioration par les intempéries’, se développe une cou|

tigion de celui d’Angleterre’. Il semble donc, quoutre Ja

. “Les Ouvriers appellent Acier surchauffé celui qdi,
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etdhérente de produit de corrosion qui sert de barriére
h partielle a une future corrosion.” [4137]

ACIER SYNOPIQUE : { Plutét Acier sinopique ...
Dans I'Antiquité, Acier deSINOPE ville d’Asie mi-
neure, sur la mer Noire.

ACIER TAILLANDIER : 1 Au début du 19éme s.,
e Acier employé par les Taillandiers.
-Voir, a Acier poul ou Acier poule, la cit. [4859].

ACIER TAMAHAGANE : { -Voir: Tamahagane ou
Tama hagane.
br-Voir, a Journées techniques de Métallurgie artisanale,
Lila cit. [4229] 11100 - juin 2015.

ErACIER TENDRE : 1 Acier qui se Forge assez facile-
Hument.
-Voir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place dans la classifi-
cation du Mémoire de 1786, in [1104] p.387.
M€ “JARS distingue entre Acier dur et Acier tendre.
UDANGENOUST & WENDEL font de méme: ‘L’Acier
tendre est plus mol, et on le Forge plus facilement que
I'Acier dur; celui-ci est le meilleurREAUMUR sem-
R blait regrouper Acier mou, Acier surchauffé et Acier
grossier. La Dureté était donc bien tenue pour une
Qualité de I'Acier.” [1104] p.374/75.

Prs, .
WA CIER TIRE : 1 "n.m. C'est une Verge d'Acier passé
par une Filiére cannelée, qui la rend propre a faire des
ifipignons de différensiembres, suivant la Filiére par ou
Il a passéTraité de I'Horlogerig parTHIOUT.” [3191]
supp.

ACIER TITANIFERE : T Au 19éme s., Acier conte-

nant du Titane.

Loc. syn.: Acier titanique.

. "L'usage du Titane est breveté --- pour la production
rdirecte de I'Acier titanifere en fondant ensemble du Fer

malléable, du Charbon et certaines matiéeres titanifée-

res." [2224] t.2, p.281.

_ACIER TITANIQUE : T Au 19&me s., Acier conte-
nant du Titane.
Loc. syn.: Acier titanifere.
. "L'Acier titanique, défendu par un rempart aussi tita-
nesque de brevets (13 en tout), devait donner de mer-
veilleux résultats a1. MUSHET et au monde entier."
[2224] t.2, p.283.

on

_ ACIER TRAITABLE : 1 Au 18éme s., Acier malléa-
l'®ble et forgeable, et cela par opposition a I'Acier intrai-
refable qui est ‘non Malléable, non Forgeable’, d'apres
bert444] p.39.
le%oir, a Acier (Nébuleuse(s)), sa place daneldsifi-

cation deREAUMUR, in [1104] p.220.

-Voir, a Acier excellent, la cit. [1104] p.215 a 217.

. Acier intraitable qui, seloREAUMUR, a été Adouci

ar le principe de la Cémentation inverse ... -Voir, &

u-gkcier adouci, la cit. [1104] p.218.

brACIER TRANSFORME : 1 En Chine, c'est I'un des

Acier surchauffé (?) Acier pamé noms de ['Acier obtenu par Décarburation de la Fonte.

. "L'Acier obtenu par la Décarburation directe de la
Fonte par du Vent froid était appelé Acier transformé -
lien kang, ou Pur Acier shun kang et par déduction,
Vrai Acier chen kang---. Un nom tardif était Acier
coulé séng kang' [109] p.97.

ACIER TRAVAILLE : 1 En Chine, c'est 'un des

oms de I'Acier fait par le procédé de Cofusion ...
E/oir, a Faux Acier, la cit. [109] p.97.

i

oy

e

ACIER TREMPANT :  "Acier trempant, Acier qui
peut recevoir la Trempa. FREMY a cherché un Al-
liage de Fer n'étant ni la Fonte, ni le Fer, ni I'Acier dur
b et trempant ---. On peut obtenir ce Métal -Métal a
’Canon- en faisant fondre une partie de bon Acier trem-
pant avec trois parties de Fer,DE PARVILLE, Journ.
offic. 29.01.1874.” [3020%upp. aTREMRNT/ANTE

|ACIER TREMPE : { Acier ayant subi la

led rempe; -voir, a ce mot, la cit. [711] p.33.
16"Dans cet état (d'Acier Trempé, noke MONGE),
I'Acier est capable d'entamer le Fer lui-méme, le verre
et la plupart des corps les plus durs, a l'exception du
Silex et du cristal de roche qui I'entament a leur tour."
[711] p.33.

k- Une opinion au début du 19éme s. ... Au sujet de
d:Acier trempé on écrit: "On est fondé a attribuer sa di-

quatation, sa dureté et sa fragilité au Laitier qui remplit

ales interstices des fibres (-voir, a Laitier, la cit. [4393])
et se rassemble surtout en plus grande quantité a la sur-

éface des Barres.” [4393] p.222 et 223.

cheExp. DE CIRCONSTANCE RICHE EN ACIER ... “SCHUM en

© LE SAVOIR ... FER Glossalre di HiF. Sime piition - J. C.
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acier trempé ... Malgré un départ catastrophique, le champ-“Ce n'est pas au reste sur les seuls Aciers venuf #eCIES : 1 Forme ancienne d'Acier, antérieure au
fon du monde gggsggfe zggiQg%ﬁg'f;fgg”;gg:'g% @ftfarres de Fer qu'opent nos Recuits; ils produisent un 17éme s., d'aprés [1104] p.390, c'était 'Acier, en
12re victoire de la saison a FERRARI.” [Eipp. ‘SPORTS et pareil sur ceux qui viennent immediatement defatin. ]
du Lun. 03.06.1996, p.1. Fontes.” [4815Convertir, ler mémoireg.233. —V0|r_, a Calybs, la cit. [18] p.39. ) _ )

. "Acies est un trés vieux mot latin qui désigne non pas
ACIER VERDUNOIS :  Au Moyen-Age, Acier qui| une matiere, mais une forme. L'Acies, c'est la pointe,
Rétait fabriqué &ERDUN. la pointe d'une Epée ou d'un Couteau certes, mais aus-
venu. _"VERDUN avait connu dans le haut Moyen- Age, ufeS! 12 pm?te ge Iarmlt_eel rangeée’ eb” Cé)'“ pou(;,la' batalllle.
. "Un Acier Trempé dans toute sa force, dépouille|(industrie remarquable en liaison avec celle des vi :gke mot fut donc utilise tout d'abord pour designer la

i

o

ACIER TREMPE DANS TOUTE SA FORCE : 1
Acier qui a été Trempé trés dur et n'a pas subi de

h e : 2 inte de Métal dur Soudée sur une Masse de Fer doux;
voir ce mot) blanche, ne résiste @asautant que| d€ la Basse-Meuse, les chroniques évoguent o i o a h
voIr. 1 ne re. Al ) f R finit par désigner la matiere méme de cette pointe,
I'Acier non Trempé; mais 'Acier Trempé et converfa Acier verdunois, les Epées deERDUN." [30] 1- | | . & i i
pe, ma p otk TE197O 17 "On peut sinterroger sur ce que ppdAcier -aprés la transformation du ‘s’ final du mot
blement revenu acquiert une force considérable 9/, P17 ... DN P errog aue€ POont les philologues savent rendre compte-.” [46pn
[4148] p.200 . Il est surtout fragile aux chocselon | Vaient etre les Aciers verdunolsOMBARD, 1953- qui Mars-Avr. 1961, p.23
hote deM. BURTEAUX étaient particulierement recherchés au Moyen-Age |pal : » Bees
les orientaux." [1720] p.31. )
ACIIR : 1 Anc. var. orth. d’Acier.
. "Deuxieme moitié du 11eme s. -Les Gloses francgai-
d§5 dans les commentairesRIESCHI (donnent) Agiir
-Acier-." [298] 2002internet & ---ACIER p.3.

ACIER TREMPE-REVENU : 1 "Le vocabulaire de
la Sidérurgie moderne distingue Trempé et Revenu
Le Revenu s'effectue a une Température moindre
la Trempe et I'Acier trempé-revenu est le plus ache
[1444] p.319/20.

__ACIER VERITABLE : 1 Au 19éme s., exp
quiésignant un Acier tenant au moins 0,30 %
éCarbone.

. Au Four a réchauffer, "lorsqu'il s'agit d'Acigr

véritable, c'est-a-dire de Métal prenant ||
' Trempe et ne pouvant guére supporter §i
chaleur dépassant le Rouge-cerise, on Poy
H8noins le Four.” [2472] p.225.

CiR : A la Houillerie liégeoise, "ou
cire. n.f. Acier: 'tos les fiers del méne c'ést
al bone Acir (tous les Fers de Mine sont en
n Acier)"." [1750]

1 Acier en roumain, d'aprés [4568].

ACIER TRIPLEX : { Objet ancien constitué par u
assemblage de trois Lames d'Acier.

. “Le Scramasax (anc. Epée) peut offrir I'aspect d
Acier triplex Cémenté extrémement, c.-a-d. une §
dure -résistante- de chaque co6té de laquelle est af
tée par Soudure, une recharge douce -élastique-

I'extérieur a été durci par Cémentation.” [4761] p.16

or-

poﬁplER VERT : 1 "Acier vert; bien Trempé.” [3019]
B.a..VERT

1 Exp. journalistique pour évoquer l'acier du 22¢

ACIRE : T A la Houillerie liégeoise, var.
Leorth. d'Acir; -voir, a ce mot, la cit. [1750].

ACIER TROP ACIER : f Au 18éme s., Acier trop
Cémenté ... -Voir: Fer trop Acier.

s., qui doit a l'avenir étre élaboré avec réduction
G.E.S -Gaz a Effet de Serrpar I'utilisation de technolo-|
gies a mettre au point, tout d’abord au niveau du H

es
ACIRER : T Ancienne var. orth. d'Aciérer.
F:Voir, a Assie, la cit. [1408] p.54.

. Les conseils qUREAUMUR "prescrit pour faire .

usage de I'Acier quand, par malheur, il est devenu lro%ﬁﬁs l‘? cadre gu ProjetL.co.S. donné denki
Acier par sa méthode, ne sont pas moins bons. Il aloit -/Acier vert du 22éme s. ... Coordonné dephisl-
trop de Soufres et de selsil ne s'agit que de Iui er] ZIERES-Iés-Metz le programme européen U.L.CO.
oter. Pour cet effet il ne faut que I'envelopper de maj ier%\?r&Slemdlglsjegolﬁseg:esss;lt%gtgecgn?:?un;nltg S&?i’#ﬁ'ﬁ A
res allalines avides de Soufres et de sels. Celles quj | S S. Des oncluants < H.H P ) . . i -
ont paru les plus propres sont la Chaux d'os et |an iiote en Suede doivent étre confirmés a 'échelle |ndusAC|RQN (Ouvrier) : 1 Ouvrier d’Aciérie du milieu
ces matiéres avec une certaine durée de feu, remett%r lle.” [21] Supp. 7 HEBDO, du Dim. 11.05.2008, Q/L;rliftnl;leds’,&ciéron

le mauvais Acier, I'Acier trop Acier, au point gqu'il fayt P-4 i - i .

pour étre bon." [31024 ... ApCIER ) FEOUrRCIIi:AU_ -V0|r1 a Acier (qurlers del), la Clt: [1104] p.1.190/92.
MUR, rappelleM. BURTEAUX I'Acier était du Fer En- . "HELLOT reléve en 1748 Ouvrier Aciron.” [1104]
richi en Soufres et sels. afsl-191

| ACIRERIE : T Au 18éme s., var.
P-d'Aciérie, d'apres [1444] p.90.

orth.

ACIER VOLCANIQUE : 1 "L'Acier n'a encore étg
trouvé qu'en petits Globules ou en petits Rognons d
les produits des Houilleres embraséesAlBOUICHE, R , .
sur les frontiéres de I'Auvergne et du BourbonngisACIZE :  Au 19éme s., var. orth. d'Assise.
‘est par conséquent un produit moderne accidentel; gnAu H.F. deSt-HUGON “aprés chaque Fonda-
,ﬁc‘(a quelquefois désigné sous le nom d'Acier volcanige' pourtant trés courts-, la dégradation du
que.” [4528] 1.2 -1834,. p.281. Fourneau est impressionnante. En 1837, il
faut changer toutes les Acizes du Creuset."
195] p.56 ... C'est une construction en bri-
ues, d'apres [3195] p.169.

ACIER TROP CEMENTE : 1 Au 18éme s., type|
d'Acier, contenant probablement trop de Carbone
donc trop dur ... C'était donc l'inverse de I'Acier tr
Ferrugineux, d'aprés [2482] vol.VI, p.30.

ACIER VRAI : 1 Exp. syn. d'Acier nature
réjuand ce dernier provient de la Décarburat
de la Fonte.

. REAUMUR "établit un paralléle entre les Aciersais
ou naturelstirés directement de la Fonte." [341] p.11

ACIER TROP FERRUGINEUX : 1 Au 18éme s.,
Acier qui contenait trop peu de Carbone, et se rapy
chait ainsi de la nature du Fer.

. A la Fabrique d'Acier de la Hutte, bailliage O&R-
NAY, "un cinquiéme de I'Acier brut $euve trop Fer-
rugineux, et n'est propgg'auxinstrumensaratoires: il
se vend 22 Livregcontre environ 30 Livres pour le bo
Acier) le Cent (de Livres ‘pesant’, soit environ 50 kg)
[66] p.28.

(o]

ACKERSOLE : 1 “Niveau zéro. Exp. usitée

dans les Mines; signifie, littéralement traduit,
niveau des champsliveau ou la Cage émer-
ge du Puits.” [2650] p.109.

. "Nous citerons les nombreux Essais faits en Angle er—At propos dYU'I’[e étuge_ rtelatiV”e ala Mli'ne dle
Lq . . re, de méme que sur le continent, en vue de I'améliprgpotasse, on releve: “A intervalles réguliers le
ACIER TUNNER : { "Pour obtenir cet Acier, auque| tion de I'Acier par introduction du titane et du tungstétintamarre assourdissant de I'arrét d’une Cage
on donne le nom de Tunner, on Coule des lames ik .wolfram-. Ces Aciers titaniféres (-voir cette exp.)3y |'Ackersole venait interrompre le sifflement
ces de Fonte que I'on Adoucit dans du Sable ou du Mt wolframiféres avaient fait grand bruit ---. On avgitjoc Caples —-.” [2650] p.16

nerai, puis qu'on transforme, par une Fusion au Cllenteny d'excellents Aciers, mais revenant beauc ug . p.l6.

set, en Acier Fqndu._" [182] ,-1895, t.2, p.593 ... "q n[rop cher.” [3790] t.V, classe 40, p.302.
peut pousser trés loin la Décarburation, surtout Igrs-

gu'on emploie le Minerai comme Cément (C % = 0,
Si =0 %; P =0,04 %; Mn = 0,57 %).” [182] -1895, t.
p.605.

.ACIER WOLFRAMIFERE
[ qui contient du tungstene.

1 Au 19éme s., Acier

ACLAPE : T Dans les Mines du 'Sud', syn.

de Restaplé des Mines du 'Nord', d'aprés [765].
on-

ACLAPER : T En terme minier, c'est mettre

une Chandelle, d'apres [765] ... "Aclaper une

Bille, c'est la fixer sommairement a sa place

définitive a l'aide d'une Chandelle calée sous

;SACIER WOOTZ : 1 “.. ou Acier indien: jusqu’au
[ début du 19éme s., on le tire des Indes pour confect
ner des Epées damassées.” [1551] fl5.04/15.06.
1994, p.40.

Loc. syn.: Acier deDAMAS -probablement-, Acier de{
Indes, Acier dewOOTZ, Acier hindou, Acier indien,
Acier WOTZ.

ACIER UCHATIUS : 1 Acier produit a partir du Mi-
nerai par un Procédé direct, d’apres [836].
. UCHATIUS ( Frangois, baron deygénéral et technolo-

gue autrichien né en 1811, mort en 1881 ---. Dés 14
il avait perfectionné les procédés de Fusion de I'Ad
ou plutét de I'Alliage de Bronze et de I'Acier. Ses é
des aboutirent a la composition d'un Métal portant
nom, que le gouvernement autrichien adopta pou
nouvelle Artillerie.” [152] ... "Au lieu de reFondrd

56,"Section transversale d’'une Lame orientale en Ad
I®yO0TZ // Cette technique de Forge permet de réal
U3 partir d’'un Métal & haute Teneur en Carbone -F
OBlanche-, des alignements caractéristiques de Cém
S8 globularisée sur une Matrice pratiquement trés fi
/ Les Qualités d'un tel Acier sont exceptionnelle

iepon milieu." [235] p.791.
erFixer provisoirement un Chapeau, par ex. au
ntmoyen d'une Chandelle placée en son milieu

u de coin a ses extrémités, d'apres [854] p.1.

-1 Dans le Bassin des Cévennes, recouvrir de

" pierres, prendre sous un Eboulement ... S'em-

dans des Creusets de I'Acier déja fait, on peut en fabggoez] plEtude de la Métallurgie ancienne jerres, pren 3 g nent . 2
ploie generalement au passii: se raire Aclaper

quer de toutes piéces ---, en traitant un mélange 80 1842 on cite les analyses suivantes:

Fonte et de Minerai combiné de telle sorte que le {ar- . il . . : ! ; —
e s : a) Carbone 1,407 %; Silicium 0,12 %; aluminium(-voir cette exp.), de l'occitaaclapar = re-
bone, le Silicium et le Manganese renfermés dan r(lﬁ)) 0,948 %; Fer 97,525 %, couvrir, enterrer, d‘aprés [854] p.1.

Fonte, assurent la Réduction de I'Oxyde de Fer; le . A
duit final est de I'Acier Fondu, et cgtte var. porte (lg Ibr)) ggrbone 0,957 %; Fer 99,043 %, d'aprés [1912] pAyecpore ... Ce mot de patois languedocien est encore
ACIER WOOTZ AU CREUSET : 1 Sorte d'Acier

nom de Procéd&CHATIUS.” [182] p.446/Il, note de utilisé de nos joursiappelle B. BATTISTELLA. Dans le
M. BURTEAUX film de PAGNOL,La fille du puisatier le cinéaste fait dire a
RAIMU -décu et honteux de ce que sa fille se soit trouvée
_\Voir. & Aci ird i enceinte des ceuvres du riche fils du quincaillier- jette a la
WOOTZ ... -Voir, & Acier moiré, la cit. [3626]. face de celui-ci: ‘Je souhaiterais qu'un éboulement m'Aclape
et m'esquisse -m’'écrase-.

ACIER VEINEUX : { Au 18éme s., Acier affublé dg
Veines, type de Défaut.

-Voir, a Acier d’Angleterre, la cit. [1104] p.383. ACIER WOTZ : 1 Au 19éme s., var. orth. de Acigr

w-?%?ér wotz est d'une finesse extréme, élastiquej; iﬁCLAPER (Se faire) : 1 Dans les Mines du
prend admirablement la Trempe et donn’e aux La ’ne§‘4]9 » S€ f;?'Fe Aclapgr par un Ebé)glerlnent Stl-
un tranchant vif; mais il est délicat a travailler.” [40fjgNITI€ S€ faire prendre par un eEboulement,
p.171. d'apres [765] ... Dans le Bassin des Cévennes,
de méme, c'est étre pris dans une Eboule-

ACIER VENDU POUR DU FER :  -Voir, a Acier,
la cit.[1491]texte et note 2, p.164.

ACIER VENU DE BARRES DE FER : { Acier pro-
duit par Cémentation du Fer.
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HAYANGE du Sam. 28.09.2002, p.11.

. "A.C.O.M. France forte de ses 285 communes ad|
_rentes et des 5 millions d’hab. de ces Bassins minij

a choisiCARMAUX dans le Tarn pour tenir --- ses as:

ses nationales. Le choix n’est pas innocent car le

ment, d'aprés [854] p.1.

ACLENA : 1 “n.f. Enclume pour battre la Faux. Da
phiné.” [5287] p.13.

ACM : T A la Mine de Charbon, ens. Eie PileSest en train de rebondir en transformant actuellen]
hydrauliques constituant un Souténemgnde site unique en un spectaculaire péle multi-loisirs
marchant ..l tient son nom du constructearC.M.

/I 'Nos problémes sont les mémes: les Affaissemsg
(Ateliers deConstructions de laanche) deDIEPPE | Miniers, la Pollution des sols, la remontée des nag
(76200).

. “Avec l'apparition du concept de Souten
ment marchant, le Boisage en Taille dispar
Accolées les unes aux autres, des dizaine|
Piles -Vérins hydrauliques- constituent
Toit qui abrite les hommes et le matériel
Front de Taille. En s'écartant, cette sorte
grosse machoire d'acier (ici meM utilisé a
VOUTERS aFREYMING-MERLEBACH) serre &
la fois le 'Toit' et le 'Mur' (sol).” [3680] |
p.18.

econquéte des sites, mais tout cela colte cher.” [21

hiPim. 06.10.2002, p.24.

5 i<l 'Association des Communes miniéres.C.0.M.-,
9 i tenait congrés 8MONTCEAU-les-Mines regroupe

é’&zw communes.” [21] du Dim. 10.10.2004, p.23.

dRCOMF’TE : 1 “Paiement partiel a valoir sur le montat
d’une somme due.” [54]
Syn.: Quinzaine.
. Dans les Mines de Fer deARBED, I'’Acompte était
un paiement partiel -souvent invariable- tres inférig
au salaire mensuel. En fin de carrigrete J. NICOLI-
NO, il représentait environ 20 % du salaire.
. A ROMBAS, et ailleurs également, pour le Person
' Shoraire, dans les années (19)40/60, avant les paien
bancaires, c'était la 1ére partie de Paye a I'Usine|
argent liquide dans une enveloppe. Cela représel
Etenviron 50 a 60 % du salaire mensuel, qui était rem
iofiOuvrier dans la seconde quinzaine du mois, le Sal
définitif du mois étant soldé -a I'appoint prés- entre|
5 & le 10 du mois suivselon note dé&.-D. HENGEL

A.C.M. : 1 Sigle de I'exp. angAlternative Carbon
Material, Matiére carbonée de remplacement; --voi
cette exp., la cit. [2643].

ACMITAL : 1 Alliage composé de 81,75 % d’acier
de 18,25 %, de chrome; il est utilisé dans la fabrica
des piéces de monnaie, d’apres [21] du 14.06.2001|

ACMITE : T "Espéce de Pyroxéne.” [152] ... "Dj
grecakmé pointe." [867] éd. 1980.
Syn.: Aegyrine, d'apres [287] p.216.
. “/Egyrine -Acmite-: NaF&Siz0s, (faisant partie du)
groupe des Pyroxenes de formule générale ...

... SkOsFes+,Na, Ca, Al.” [287] p.216.
* FormuLe: Na.Fe.(SiOs), d'aprés [976] p.400 &
[2426] p.166, ou Na.Re(SiOs), d'aprés [2426] p.166.
... Ce n'est pas une injure, comme le note M. BURTEAUX

u
ACOMPTE SUR LA PORTION : 1 Coutume géné-|
ralisée dans mes Houilleres ou les Mineurs ayant
effectué I'effort d’un long trajet pour arriver au Cha|
tier, prennent un temps de repos et entament un
deux bouchées de leur Portion, c'est-a-dite leur ca
crodte et autre Briquet.

. A propos d'une étude sur la Mine stéphanoise d4

plient leur Portion. Ils prenaient un petit Acompte

matin avant d’enrayer. Un grand bruit suivi de Pous

re, c'est le démarrage des engins, le bruit des M

teaux-Piqueurs. Tout le monde a poil, je garde le sli
?rc‘est parti mon kiki.” [2201] p.47.

AGCO : 1 Acier en portugais, d'aprés [4568].

ACOCAT : 1 “n.m. Linteau de Fer servant a avang
le battant d'un Métier a tisser le velours.” [455]

p-48 ACOUFTER : { En patois du Mineur dU

|aNord -et en particulier du Pas-de-Calais-,

ACOEU : T "n.m. Dans la Meuse, Houe & biner . A
T Hse, 2o ; LOuvrir - i s'a fait Acoufter a I'Fosse” [2343]
p.6.

vigne; le Fer, demi-circulaire, a un @ d'une douzain
de centimeétres." [4176] p.29.

ACOUVER :  “v. S'asseoir sur les talons; se mett
@glans la position de la poule qui couve -LAY-St-Re
Lg(M.-&M.).” [1551] n°2 -15 Juin/15 Aolt 1994, p.1
[~... Syn.: Anicher (S’).

ACOLEMINT : 1 A la Houillerie liégeoise,
"n.m. Accolement, seulement dans 'Bw
d'Acolemint’; Bois équarri servant a fixer |
Colonnes dans le Puits de Mine." [1750]

ACQUEBUSTIER : 1 Autre forme du mot Haquebu

tier -et var. orth.- ... Fabricant de Haquebutes et so
lgiui s'en sert, d'apres [30@]... JVF-16.12.1997.
ACQUEDUC : T Au 18éme s., Canal -0
. | Séole- de recueil puis d'évacuation de I'¢)
A.CO.M. :  Ass. desCOmmunesMinieres ... Il exis-| gy Pied du Fourneau. Ce terme figure sur|

te ‘ACOM France’, Ass. des Communes miniéres |d N A
France, organisme qui se propose de défendre les in%gn du H.F. dwOYER (Berry) -1788(d'apres

réts des habitants et des communes des ancienngs 7¢D- Dép. Cher: J 116)classé in [300]
gions miniéres .“De Charbon ou de Fer, de potassefou Pour le Four catalan, -voir, a Incident, la g
desel,A.Co.M. rassemble 250 communes miniéres -1."[35] p.76.
[21] du Mar. 03.07.2001, p.15.

-Voir, a EUR.A.CO.M, la cit. [21] du Jeu. 13.04.2006, ACQUADUTTO : T Dans la Métallurgie
p.21 :

ACOLER : A la Houillerie liégeoise, "v. tr
Accoler, assujettir les Colonnes du Puits §
Bois d'accolement au moyen de carcans
d'Etriers.” [1750]

-Voir a Renonciation de Concession, la cit. [21] Huco
Vend. 25. 10.1996, p.2.

. “CODELOR (lire: ACOM) France qui représente 240
communes et Codélor 70 adhérents ont déja aler{é RCQUIT A CAUTION ouACQUIT-A-CAUTION
ministre de I'environnement (a propos d'arrétés gré- ¢ En matiere de douanes, exp. du 19éme s..
fectoraux contestés liés aux problémes miniers.” [R1lvoir: Pouvoir de Fonte, Pouvoir dintroduction temp
du Vend. 25. 10.1996, p.2. raire et Régime des acquits & caution.

- A.Co.M. France regroupe presque toutes les cominu- «| 3 paisse s'est produite sur les Acquits, qui
nes ayant des Exploitations miniéres de toute nature &rg'hui sont offerts a 14 fr, failsie pour Fontes
activité ou en cessation ---. //ACo.M. souhaite que) g'Affinage. Les pouvoirs pour Fers sont tenus a 5,5
s'engage dés a preésent un programme de consolidatigey 100 kg, faibles.” [5408] du 07.07.1878, p.4 O
des Galeries situées sous les localités.” [@d] de| = |e prix en est trop basiote M. BURTEAUX -Fév.
HAYANGE du Mar. 24.07.2001, p.6. 2015.

. “Ass. des communes miniéres et Ass. de défepse:
méme combat ... Textes de loi trop souvent interpr télg
en faveur des Exploitants et de I'Etat, telles sont|le
conclusions d’'une session tenu®&TANGE, réunis-
sant des responsables d’A.Co.M.-France et des avgc
/Il A.Co.M.-France -Ass. des Communes Miniéres-
vient de tenir une réunion@T TANGE-NONDKEIL, un
symbole car cette commune du Bassin Ferrifere egt
partie menacée d’Affaissements miniers ---. Des délé- .

gués de Bassins miniers étaient présents, Potasse [d'#ACRETE : { Défaut attribué a un Minerai, qui pou
sace et H.B.L., ainsi que 3 avocats souvent mandatésit étre la difficulté & étre Réduit.

pour des affaires d'indemnisation ---" [2€d. de| . En 1740, 2ORT-BRILLET (53410) on utilisait deux

CRE : 1 Adj. qui a parfois qualifi¢ un Fer et qu
dans cette accept. est syn. d’Aigre.
Etym. ... “Bourgogne ancre aincre; de acer ---.
est sans doute une forme nouvelle calquée sy
latin, qui s'est implantée a coté de la forme anc. Aig
0
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Mines, “la premiére fort riche et méme abondante pour

héétre fondue seule, la deuxiéme utilisée pour en corriger

EAcreté.” [5054] p.541.
9 Caractéristique d'un Fer.

LaByn. d'aigreur ... -Voir acre.
| /nausin qui a vu fermer sa Mine Découverte en 1997

el CREVES : 1 Exp. de la Ferronnerie et de la Serru-

rerie.
es Relevures "étaient travaillés a jour, soit 'A cre-
es', c'est-a-dire évidés partiellement, ou ajourés par

gécoupage.” [2666] p.45.

ACROCHE : 1 A la Houillerie liégeoise, "moyen
d'accrocher, Crochet: 'Acroche di Cades', Agrafe de
Fer servant a suspendre les Cadres de Fer dans le Re-
vétement du Puits." [1750] ... "Acroches di Hale'; dou-
bles Crochets servant a suspendre les Echelles I'une a
l'autre.” [1750] ... HALE.

ACROSTICHE : 1 “Poéme, strophe, dont les initiales
es vers, lues verticalement composent un mot -nom
de l'auteur, du dédicataire, terme clef-." [206]

. L. DRIEGHE, sous le titreL’Indispensablepropose,
pans un envoi du 24.06.2001 -in [3G0].. ACROSTI-
GEE-, un hymne -avant 'heure- a la gloire de notre ou-

eyrage dont la sortie officielle est maintenant program-
htaftée ... Il évoque I'époque -trés rude- ol le H.F. n'avait

pas encore fait I'objet des recherches qui en ont, par la

irauite, grandement facilité la Conduite ... Il lance une
|gPasserelle vers I'aciérie, ce que notre ouvrage n'aborde

que trés superficiellement ...
Lentement, il s’est brillamment imposé,
Eureka ! Certes, il fallait y penser.
i Grandiose, dans sa réalisation,
La délicate recherche, la grande illusion.
ouOh ! Il s’agit de I'imposant Haut-Fourneau,
- Son caractére irascible, pas un agneau !
Sétale sur une kyrielle de facteurs,
Avec, en sourdine, ses heurs et malheurs.
Irrationnel envers son entourage,
Rarement des journées a la page.
Ensuite, son Outillage, quelque peu sauvage.

Hier, le Glossaire en parle avec ampleur,

A chaque nation on accorde ses couleurs.
Unanime, envers le Mineur et son courage,

Toute la Houille, ses dérivés, dont on fait 'adage.
Faisons ensuite les éloges de I'aciériste,

Qutre ses Qualités, c’est un artiste.
Universellement, il convertit la fonte en acier,

Rien n’est plus sublime que ce métier.

Notre Glossaire met ce qui précéde a sa place,
Espérons quL puisse s'éparpiller en masse.

Au grand bonheur de tous les Sidérurgistes,

Ultime, une clameur de joie, le gage que I'on existe !!
ACROSTICHE : Descend en téte de ligne. Michel LACLOS.

ACROTCHEU : 1 A la Houillerie liégeoise,
ccrocheur. 'L'Acrotchel deél Locomotive',
le manoeuvre préposé a l'accrochage de la
Locomotive au Convoi de Berlaines sur le

hdrRoulage principal; c'est l'aide du Machiniste -

ifférent du 'fed d'Rames’, qui accroche les

erlaines entre elles pour former le Convoi."
[1750]
9 Ala Houillerie liégeoise, "spécialement,
Ouvrier ou Manoeuvre chargé d'accrocher les
Berlaines dans la Mine. On distingue, ‘lés-
Acrotchels a Beur (les Accrocheurs au Puits,
ui Encagent ou Décagent les Berlines)' ---,
'Acrotche( (d') & pi dé frin (I'Accrocheur au
Plan incliné)' ---, 'I'Acrotchel (d') & pi del de-
¢ante (I'Accrocheur au pied de la Descente)"."
[1750]

ACTE DE CONCESSION : 1 En Droit mi-
nier, c'est un Acte officiel autorisant I'Exploi-
ation d'une Mine; il régle, en patrticulier, "les
droits des Propriétaires de la Surface sur les
Produits des Mines Concédées." [234] p.509.
-Voir: Demande de Concession.

. “La propriété des Mines découle d'un Acte
de Concession délibéré, rendu en Conseil
d’Etat, suite & une demande soumise a des
formalités de publicité, selon la réglementa-
n édictée par le Iégislateur dans ses lois des
27 Avr. 1810, 9 Mai 1866 & 21 Juil. 1880. //
La Concession delUSSIGNY n°18, instituée
par décret du 3 Juin 1895, couvrait 206 ha,
celle deGODBRANGE n°21, par décret du 10
Oct. 1878, 952 ha.” [2068] p.14.
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NOTAIRE : Est responsable de ses actes. Michel LACL

ACTE D'ELIZ ABETH : 1 Réglement royal ... -Voir:
Hostmen.

. En Angleterre, "en 1558, un acte d'Elizabeth (1) intg
dit dans certaines parties du pays, d'abattre des a
dans le but de fabriquer du Fer. Un autre acte de 1
interdit la construction de nouvelles Forges dans|
Surrey, le Kent et le Sussex.” [4454]... IRON AND
STEEL

ACTIF CARBONE : 1 Sorte d'effet de commercs
qui représente la valeur du Carbone (ou plutdt de) C
échangé dans le cadre de la lutte contre I'Effet
serre.

Le Savoir ... FER -47 - 5éme éd.

P$ioble- au moins -noble- : Cuivre, Plomb, Nickel, F
Chrome, Zinc, Aluminium, Magnésium. Chaque mé
est protégé contre la corrosion par ceux qui le suive|
condition d'étre relié a eux électriquement” [33] p.7.

(ERECTION : Action tres édifiante. Michel LACLOS.

PRETION INDIRECTE  :  Dans la Conduite

ldlu H.F., mesure prise dont le résultat eg
échéance de plusieurs heures; elle conce
généralement une modification de la Charg
-Voir, a Action directe, la cit. [51] 121,
p.21/22.

DgREVISTE : Il cesse toute activité des qu'il passe a l'act

d

. "L'objectif environnemental de réduction des émi

sions de Gaz a Effet de serre a créé une nouvelle| V!

_ACTIONNAIRE :{ Avant le 17éme s., dan
les Vosges, syn. de Concessionnaire d'

leur, échangeable sur un marché: I'Actif CarbojeMine, possesseur de Parts ou d'Actions.

L'Union européenne compte, comme nous I'avopsVoir, a Parson, la cit. [599]°4 -1975, p.40.
montré, plusieurs bourses d’échange de quotas| de

CO2. Elle compte également de nombreux fonds g
vernementaux -France, Pays-Bas,
Etats baltes ----. Ces fonds se comportent sur le

Italie, Danemar|

ACTIONNER : 1 v.a. "Mettre en mouve
arhent.” [3020] supp..

ché comme les fonds d'investissement traditionnels "A. GUETTIER indiquait que la grande Rou

sur le marché boursier: ils achétent et revendent
quotas d'émission.” [2643] <?>

ACTINOLITE 9§ "Minéralog. Amphibole calcique,
magnésienne et Ferriféere, monoclinique, isomorphe
la Trémolite, de couleurert olive & vert foncé ---; syn
Actinote." [206] ...“Amphibole trés commune ...
Ca(Mg,Fel(OH)2(SisO11)2. = Silbolite, Stralite, Stre-
lite. Les variétés fibreuses constituent I'asbeste et
variétés compactes la néphrite.” [1521] p.24.

. "L'Actinolite et la Trémolite ont la méme formul
chimique, mais I'Actinolite a une Teneur plus forte

Fer qu'en Magnésium, alors que la Tremolite a une [T

neur plus forte en Magnésium qu'en Fer." [3232]

ACTINOTE : 1 Espéce minérale du groupe des a
phiboles -silicates- et contenant: 13 % de FeO, 22
de MgO, 14 % de CaO, de couleur vert olive ou V|
noiratre, d'aprés [152]

"Syn. Actinolite.” [206]

. “... Lorsque ce minéral se présente en aiguilles, il
dit: Fleches d’amour.” [1627] p.125.

» Formule RO,SiQ, avec R = Mg, Ca, Fe, d'apré
[1340] p.226 ... “C#Mg,Fe).SisO22(H20)." [599]
n°35 -Déc. 1992, p.12.

OEtym.: "Du grecaktis, rayon." [867] éd. 1980.

ACTION DIRECTE : f Dans la Conduite
du H.F., mesure prise dont le résultat ne
fait guére attendre.
. Deux stagiaires dBEUF& HOMECOURT, pré-
sents a la sS.M.N, en Mars 1959, écrivent:
"Conduite & I'échelon du C.M. ...

- Action directe ... a. ou d1) du débit (et/ou)
a. ou dd) de la température (du Vent).

- Action indirecte ...

. Eventuellement en cas de dérangem
d’Allure:

. REFROIDISSEMENT OU RECHAUFFEMENT . &. OU
d.() (du poids ) de la Charge, par tranche
100 kg---;

. easicire : @. ou dd) du poids de Casti-
ne par tranche de 50 kg.

. En cas de Refroidissement brutal,
C.M. prend linitiative de monter du Coke €
supplément.” [51] fi121, p.21/22 ..(1) a. ou
d. = augmentation ou diminution.

ACTION : 1 A la Mine d’autrefois en parti-
culier, Part détenue par un Concessionnair:
-Voir, a Dixieme Cuveau, la cit. [599]°4 -
1975, p.40.

ACTION GALVANIQUE : 1 "Moyen utilisé pour la
protection des faces internes d'un Gazometre hun|
et qui consiste a prendre des dispositions telles qu|
métal soit toujours la cathode dans les circuits éled

ques qui peuvent se former a travers l'eau, le sol, dtc..

et provoquer ainsi l'usure d'une anode intentionne]
ment placée. // L'action galvanique est fondée sur
potentiels différents des divers métaux. Si par exem
du Zinc et du Fer sont plongés dans un électrolytd

reliés par un circuit extérieur, il se produit un courg

allant du Zinc au Fer dans le circuit extérieur. Le Zi
(anode) est Oxydé alors que le Fer est protégé.

I'on substitue une lame de cuivre a celle de Zinc|
lame de Fer devient anode, elle se Corrode, tandis
le Cuivre est intact. // Cette observation permet
classer les métaux selon leurs potentiels électroch

désydraulique en dessus semi-métallique
Fer, Fonte et bois- actionnant la Soufflerig
Pistons (derusey, Meuse), construite avar
d1839 avait co(té en elle-méme 5.800
[3929] texte deserge BENOITp.41.
OGEtym. ... "Provenc.acciq espagnaccion ital. azio-
ne deactio, deagere agir.” [3020]a ... ACTION
les
ACTIONNER UN HAUT FOURNEAU :
¢ Fournir 'Energie pour mettre en oeuvre |
PPAnnexes du H.F. (Soufflante, Monte-Chargg
€"Sur un certain nombre de sites, les Ro
traditionnelles en dessous a Aubes planes
[, lerent longtemps en usage, jusqu’au milieu
#%l9eme) s., notamment pour actionner
erH.FX, dans des zones telles que le Nivern
le pays d'Ouche, le Perche, le Périgord, m
aussi sur bien des sites en Champagne o
Efaute-Sadne.” [3929exte deSerge BENOIT
L p.40.

ACTIVANT : { "Catalyseur de prise du Laitier
Granulé ou Bouleté- dans les Graves -Laitier et
bles-Laitier, généralement dosés a 1 %. Produit b|
que qui peut étre de la Chaux, des cendres hydr
S%ues, du Gypsomat ... ." [274]

ACTIVATION : T Pour un Laitier de H.F. granuld
déclenchement de la Prise hydraulique.

. "On ne mit que peu d'années a s'apercevoir qu
produit sableux ainsi obtenu (par la Granulation

Laitier) présentait une Valeur d'usage par suite not
ment des Propriétés hydrauliques élevées qu'il pou
développer aprés Activation par addition de Chaux

de Soude." [2871] p.1.
o dp Sou [2871] p

industriel, faire Marcher, faire fonctionne|
dfaire Produire.
. A propos des Forges deNGUYON, on relé-
ve: “C'est en 1670 quel-L. CHONET, avocat
au parlement et fils du maire @eLLY, avait
l§ondé LoPIGNEUX. L'Us est activée au déby
Ndu 18&me s. par son fils Jean, prévomda-
GIENNES puis dans les années 1720, par §
petit-fils Ch. CHONET prévot deJAMETZ.”
[498] n°2-2005, p.72.
| - A propos d'une etude sur la villeANOR
F*(Nord), d’'une affiche annongant une vente,

Fer, appelée Forge de LOBIETTE, Activée
au Charbon de Bois, comprenant 2 Fg
C}%Afﬂnerie et 1 Gros Marteau, maison d’haf

i tion, Magasins et Halle aux Charbon

354] p.69.
A LANEFFE (province deNAMUR), "il y a un
leH.F. activé par une Machine a Vapeur dont
'ell%rce (plutét la puissance) est ded?, on y
PEonsomme environ 1 t de’Coplir 24 heures
ncette Us. est entourée de 8 Fours ou I'on (
hdoonise la Houille.” [4494lieux, p.164.

%i C'est déclencher la prise hydraulique dans un Lal
q|gg H.F. granulé.

(L]

tri

d%ranules --- possede un certain Pouvoir hydrauli
rg Jui peut étre Activé par addition d'un Oxyde alcalin

29 Juil. 1852, on reléve: “Une Forge a Batjré

br.alcalino-terreux tel que N@, CaO, ou par ajout de Ci-
almentPORTLAND." [2882] p.40.
nt% Au début du 19eme s., c’est faire subir une
Chaude au Métal.
. Sur leRenvoy-la Iég.- du ‘Plan des Lami-
noirs et Forges 8IAYANGE nommée la Forge
i 6e SUZANGE appartenant &. DE WENDEL,
Lr98 releve:‘ “Chau_fferlle,, ou on Active les Es-
[, sleux aprés avoir été Forgés sous le Gros
I""Marteau” [2368] rep.: H.

LACTIVISME : 1 "Doctrine géologique établie par
Stanislas MEUNIER et montrant dans toute son éten-
Sdue, l'activité des masses minérales ---. Dés qu'un
dépdt est formé, et méme pendant qu'il se forme, la
HN@bstance qui le constitue subit des changements; elle
obéit a des attractions intestines qui déplacent ses élé-
ments, et a des réactions de toutes sortes. Dans les
deux cas, il y a perte et acquisition de matieres, et peu

a peu la masse minérale change ses molécules pour des
molécules nouvelles ---. Les Dépbts Ferrugineux, no-
tamment, n'ont acquis leur Fer que fort longtemps
€ aprés leur dépét.” [152]
en
ACTIVISTE DE FER : { Personne trés volontariste
t ?t dynamique, mettant tout en ceuvre pour arriver a ses
ffins.
* “Soprano cristalline, Activiste de Fer Joan BAEZ
est une Activiste. Ainsi refuse-t-elle obstinément de
payer la part de ses imp6ts destinée a I'armée, donc a
la guerre du Vietnam. En 1967, elle est en prison pour
‘trouble a I'ordre public’ aprés une manifestation de-
vant un centre de recrutement. Puis elle fonde, a
PPAOLO ALTO, l'institut d’étude de la non-violence et
;)_épouse un militant pacifist®avid HARRIS En Déc.
f 72, au plus fort des bombardements américains, elle
t, en pyjama, sous les décombres de I'h6tel Hoa-
I'&Snh. En 1981, elle est SANTIAGO DU CHILI avec
dtles meéres de disparus, en 1989, en Tchécoslovaquie
lemu coté devaclav HAVEL; en 1992, elle entonn&ma-
higing GracedansSARAJEVO assiégé. Apres une pause
-g;smale, elle revient en politique en 2003 pour s’op-

D

oser a la guerre d'lrak.” [162] des Dim. 18 & Lun.
109. 2011, p.19.

ACTIVITE : 91 Aux H.Fx en particulier, syn.
d’Allure, de Marche.
[ . En 1929, a propos des H.Fx HRYANGE,
P%n reléve: “L'inconvénient (des Trains com-
)lets) est aussi particulierement sensible avec
es RamesARBEL qui contiennent du Coke
frangais. Celui-ci ne peut étre substitué au
Coke allemand, n’étant supporté qu'a faible
dose par les grands H.Fx et encore au détri-
b ment de leur Activité ---." [1985] p.3 ... “Ces
dCokes (frangais) peu réguliers et en général
Mrés cendreux, sont peu Combustibles et pro-
oyoguent presque toujours un ralentissement
de I'Activité des H.Fx.” [1985] p.11.
1 Au H.F., critere de Marche lié a la Consom-

1y

u

ACTIVER : 1 En parlant d’un Etablissement mation de Coke par unité de surface du Creu-

, set actif et par jour.
. Dans le rapport annuel 1947, relatif a la
Marche des H.Fx dEOURNEAU HAYANGE,
on releve: "L’Activité se traduit le mieux par
le Coke bralé par 24 h et pa2rde Creuset

t (actif).” [2854] -1947, p.2@) ... On remarque
que le chiffre moyen pour le HFétait voi-

ofin de 22 t de Coke brilées/fme surface de
Creuset actif, d’aprés [2854] -1947, graphi-
que 118, p.25.&).

|ACTIVITE DE FOURMI : 1 Exp. imagée employée
réour expliquer comment le Fer suédois arrivait en An-
gleterre ... "En cette fin du 14éme s., le trafic du Fer de

Suede sur les marchés occidentaux nous parait des
UXlus limité, en dépit de I'Activité de fourmi qui nous
I-est ainsi révélé, puisque, depuis le Fourneau local de
USuéde, sont intervenus une concentration des produits
sur la place dsSSTOCKHOLM, une exportation &aU-
BECK, un transport sans doute BrDESLE et HAM-
BOURG, un achat par des marchands anglais qui font
@ire le Transport par des navires néerlandais.” [29] 1-
1963, p.48.

LaACTIVITE DES TUYERES : 1 Au H.F,,
syn.: Agitation des Tuyeres.
kier

ACTIVITE DU COKE (aux Tuyeéres) : 1

Le Laitier refroidi brusquement sous forme de fifisAu H.F., loc. syn.: Agitation des Tuyéres, -

UQoir cette exp..
pu

ques. // Pour les métaux usuels, on range du pl
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ACTIVITE DU TRAVAILLEUR : T - , a) constitutives quand elles sont intro-
Voir: Allure (du Travailleur). ACTIVITES & SAISONS (t.001) duites dans les charges froides, dans le but
Ide régler la comp?sm?ln chimique de 'Al-
= = . . iage -métaux neufs, Alliages meres -;
ACTIVITE MINIERE N - "Action .| Types d'activités P E A H p ss sfjf b)compensatricesquand elles sont in-
effectuée pour accroitre ou Exploi troduites sous forme de Ferro-Alliages, afin
ter les Ressources minérales. Elleextraction du Minerai + + o+ +||| de compenser une perte au feu par volatili-
comprend notamment I'Exploratigr] Préparation du Charbon de Bois + + |+ + |4 sation; ) .
-au sens strict-, la mise en valeyrCharroi d%s l}/latiéres predmiéres N + + i 9?_epuratr|ce$qu?n(i1_ ellels sf?r:tgestm?e_s
; A ntretien de la Forge et des Machines + 4+ o+ o+ | a éliminer ou neutraliser I'effet de certai-
des Glsemer)t_s, Iamgnage_me_nt ( LErépara’(ion du Min%rai + + H 1| || nes impuretés telles que: Oxygéne, Soufre,
Complexe minier et I'Exploitation, | Travail de la Fonte F— | 1| Azote. Ce sont alors des désoxydants, des
soit I'Extraction et le Traitement du Travail du Fer + o+ 1o désulfurants, des dénitrurants ;
Minerai ou des résidus miniers|.'| Transport des produits finis + o+ o+ o+ + d) protectrices quand elles donnent
[3286] Grds travx agric.: fenaison-/moisson + + | naissance a un flux ou Fondant qui réduit
ou évite, au cours de la fusion, I'oxydation

ACTIVITES ET SAISONS : { Dans les
Forges des 18éme, 19eéme et début 20em
le Roulement de I'Usine était saisonnier;
Campagne du Fondage ne se faisait que

dant la période hivernale par manque -en
hors de cette époque-, soit d'eau, soit de C|
bon de Bois ...Le tableau ci-dessug

(t.001) est extrait de la thesevd'Lamy
sur la Forge deSAVIGNAC-LEDRIER (Dordo-
gne), [86] p.513, avec les repeéres suivants
- saisons: P = print., E = été, A = autom., H = hivg
- Ouvriers: p = permanents, ss = spécialistes sai
niers, sq = sans qualification;
- Ouvriers Externes = +, Ouvriers Internes = |.
CRUE : Activité débordante. Michel LACLOS.
La climatisation a ceci de bon qu'elle nous permet de po
nos vétements d'hiver au mois de juillet.

A CUL : 1 A la Mine en particulier, exp. uti
lisée au sujet des Wagons placés pour chag
ment derriere le Chargeur.
. Evoquant la récupération du Minerai par
tacade, on releve: “A l'aide d'un Treuil, |
Chargeur lancait le Rateau sur le tas de M
et le ramenait en méme temps que le Ming
jusqu'a-la Plage et le couloir de la Machi
Les premieres Estacades virent le Rateay
monter dans le couloir et déverser dired
ment le Minerai dans les Wagons A cul. Bi
vite fut adopté le Convoyeur & chaine a
clettes, chargeant les Berlines en bout
queue’ [2084] p.112.

ACYER : { Var. orth. du mot Acier, notée Forge a
Fer et Acyer
-Voir, a Martiner, la cit. [602] p.85.

ADAGE : 1 “Proverbe (-voir ce mot), maxime, sel
tence, dire populaire ---.” [151]

-Voir: Lievar Fierro en Biscaya.

. A propos de la crise du Charbon, des problémes
au chémage en général, voici ce que rappoEt&RE-
PUBLICAIN LORRAIN "Quand on sait qu'il y a 1 offrd
d'emploi pour 34 demandes, il n'est pas étonnant
prés d'un tiers des personnes a la recherche d'un
ploi soit au Chdomage depuis plus d'un an. Le
Adage:Femme de Mineur, Femme de Seigneurau
nom duquel les épouses de Mineurs ne travaillent
a volé en éclats depuis belle lurette ---." [21] du 19
1987.

. “Les Mineurs avaient de I'argent et n’hésitaient pajs

le dépenser. A 18 ans, G. K. gagnait 3 fois plus
son pére Sidérurgisteles Mineurs possédaient deg
motos, les Sidérurgistes des mobylettes [1809]

p.40.

« ‘Mon fils tu seras Mineur' ... -Voir, a Viatique, la
cit. [21] ForsacH 200Q Supp du 31.05.2000, p.3.

. Concernant I'lngénieur de H.Fx,RONT-A-Mousson
dans les années 1950/66u‘il s'emmerde, ou il est
emmerdé, d’'aprés note d@. PINAN-LUCARRE.. Cet
adage n'était pas propreP@NT-a-Moussonc'était une

formule d'auto-dérision qui, heureusement, ne corfes:

pondait pas a I'état d'esprit habituel des Ingénieur:
H.Fx, ajouteM. BURTEAUX

« ‘... Deux Rassis(-voir ce mot)valent un Fer neuf
adage de Maréchal ---." [4176] p.l099.

. N. BIDDLE qui offrit 5.000 $ a celui qui pouvai
faire fonctionner un H.F. a I'’Anthracite, écrit en 183
“La vieille Pennsylvanie a beaucoup de Charbon pf
chauffer ses amis, et peut aussi faire beaucoup dg
pour refroidir ses ennemis.” [5200] p.12.

ADAM : T -Voir: ProcédéADAM .

ADAMANTIN : § "Adj. -lat. adamantinus dur
comme le Feradamas Fer, diamant-. Qui est de la n

D

B

h

t

I

H

e S

[deVoir, a Stomoma, la cit. [4042].
har-Le Fer le plus dur, Acier (chez)IRGILE. Le Dia-

r; comme constituant de piéces d'usure, en particulier]

teg'approprier une chose a une autre." [1]Faute de

rge/oir également: Concurrence étrangére, H

e

e

queA |a P.D.C. ... De nombreux produits ont &
e

bavers, Poussieres de Gaz, Boues d'aciér]
piavec parfois des retombées indirectes néfal

8:té pour améliorer les caractéristiqgues
PuSable de Moulage).” [1829]

h-

ture du diamant.” [14]
I\ DAMAS : 1 Terme latin a I'origine dadamentem
€dlti a donné Aimant et Diamant.

mant (chezpLINE.” [889]

ADAMITE : 1 "Alliage (de Fer) a trés haute Tene
en Carbone (1,5 a 2 %) contenant environ 1 % Cr,
Mn, 0,7 % Ni, et 0,4 % Mo, utilisé a I'état mou

ofindres de Laminoirs cannelés. [1622] p.1477.

ADAPTATION : § "Action d'adapter, d'ajuster
n‘avoir passenti le vent venjrou n'avoir pas|
su prévoir un certain nombre de Maitres
Forges se sont ruinés ou ont disparu.

pirique, Progres technique, Protectionnisn
sRestructuration.
-Voir, a Belgique, la cit. [255] p.8.
ne
r&lD CARBONEM FACIENDUM : 1 En latin, quali-
eficatif du Bois destiné a faire du Charbon de bois.
re-A BOUAFFLES le Forgeron -Fevre- a droit au boi
ghort en forét d&tU (Normandie) ‘ad Carbonem facie
[flum’." [605] t.1, p.86.

8A D.CEMA F. : 1 Association deDéfenseContre
@EnnoyageMinier de (nonA) FONTOY, d'aprés [21]
éd. deHAYANGE du Vend. 19.12.2003, p.13.

. “L’Association de Défense Contre I'Ennoyage M-

nier A FONTOY -A.D.C.E.M.A F.-a tenu son assemblé
générale et a retracé les grandes lignes d'une al
vouée a I'échec avec l'arrét du Pompage.” [@d] de
HAYANGE du Jeu. 22.06.2006, p.7.

A.D.C.M.AF. : 1 -Voir: Association de Sauvegard
(des communes concernées par les conséquences
idgrmeture des Mines de Fer lorraines).

ADDITIF : 1 Syn. d'Addition.

ei[ﬁtroduits dans le Lit d’Agglomération, tel
gue Pailles de laminoirs, Oxydes de Fer

ai niveau du H.F., qui amputaient les gains
Fomptés lors de leur ajout.
U€ A propos de I'Agglomération de la Phase
quide deLIEGE, on reléve: “A I'Agglo, des

Essais ont été réalisés sur I'Outil séquen

par séquence ---. Pour la relance, le Perso
a da reapprovisionner en Minerai, en Co
bustibles, en Additifs.” [4533] 97 -Juin
2010, p.4.

* Au H.F., cela concerne la Charge.

_Au H.F4 de DUNKERQUE, il y a "4 Silos
deour Additifs." [2540] p.33.

* Dans laClassification Internationale des Brevets|'uti-
lisation d’Additifs -tels les Fondants-, est en C21 3/
d’'apres [3602].

* En Fonderie de Fonte “produit chimique ajou-

F&oir: Dextrine, Mais, Produit amylacé.

ADDITION : ¢ Déf. générique...

“Substance ajoutée volontairement a un mg
de base, au cours de I'élaboration de mét
et d’Alliages industriels par fusion.l/és Addi-

P ri

du métal et sa contamination par les gaz -
atmosphere et gaz de combustion-, par l'intermédiaire
de la surface du bain;

e) affinantes quand elles affinent ou modifient le
grain de solidification -sodium dans I'alpax, Phospho-
re dans les Alliages d’Aluminium hypersiliciés, Alu-
minium dans les aciers, etc.-;

f) inoculantes quand elles introduisent des germes
de cristallisation -nucléi de Graphite dans les Fontes-.”
[626] p.42

9 A la Cokerie, I'Amaigrissant (voir ce mot)

1 Youe le role d'Addition pour réduire la Fissu-

%);_ation.

-Voir, a Ferro-Coke, la cit. [548] p.118/19.

1 Au H.F., matiére permettant soit d'Enrichir

la Charge, soit de régler la Teneur d'un cons-

tituant de la Fonte, soit d'améliorer la Fusibi-

lité du Laitier ouencore de Fondre certains
jeGarnis.

* Différents types...

mVoir: Addition phosphoreuse, Herbue, Pro-

hgection (au pl.) Scorie catalane, ScorieHO-
MAS.

-Voir: Craie phosphatée, Fondant, in [482].

. Voici quelques éléments ayant joué le role
d’Additions aux H.Fx: Scraps, Phosphore,
Manganese, Scories siliceuses, Scories de

-1'Yonne, ajouts calcaires, etc..

-. Vers 1968, "le Lit de fusion du H.F. est

constitué, pour la plus grande part, d’Agglo-

mérés (ou de Boulettes) ou de Minerais, mais

il comporte généralement différentes Addi-

tions que I'on peut classer comme suit:

a) les Additions métalliques -dans lesquel-

L les le Fer est a I'état de Metal-;

hnéeb) les Additions riches en Fer, mais non
métalliqgues -le Fer s'y trouve sous forme
d'Oxydes ou de Silicates-;

c) les Additions rephosphorantes (pour En-

ol hir la Fonte en phosphore);

d) les Additions manganésées (pour Enri-
chir la Fonte en Manganese);

e) les Fondants (pour faciliter la fusion du

gLaitier)." [135] p.21. & [1511] p.27.

5 * Remarques techniques.. -

di- Les Additions "doivent scorifier la Gangue
edu Minerai et la Cendre de Coke -a la tempé-

kiEture correspondant a la Qualité de la Fonte-.

bON peut arriver --- & ce résultat en mélan-
geant différents Minerais sans Addition -il en

|i.est ainsi dans le Bassin de la Minette et a
ILSEDE-. // Mais dans la plupart des cas, une

ddition de Chaux est nécessaire. // On remé-

1% a un excés de Chaux par I'emploi de

nSchistes argileux ou d'autres minéraux ame-
nant de la Silice ou de I'Alumine. // Quand
par suite de I'emploi de Minerais trés riches -
Minerai magnétique de I'Oural- la quantité de
Laitier est trop faible et par suite la Marche
du Fourneau trop séche, on ajoute du Laitier
d'une Coulée précédente." [482] p.483.

2, “Le H.F. est souvent employé, de préférence
au Cubilots de Fonderie pour repasser de
vieilles Ferrallles, les Riblons, les Bocages de

déronte. Il ne faut, en effet, guére moins de 100

kg de Coke au Cubilot par Tf; au H.F., 60 a

65 kg suffisent largement. Il n'est pas rare de

Voir ainsi ajouter au Lit de Fusion, des dé-

chets de Fonte, dans une proportion qui varie

ttale 10 & 20 % du poids total.” [995] p.163.

AWXSUr les sites...

. Aux H.Fx des TERRES ROUGES, & AUDUN-le-

tions peuvent étre ...

Tiche, en cas de Marche a tendance calcaire, il

© LE SAVOIR ... FER Glossalre di HiF. Sime piition - J. C.
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arrivait d'introduire dans la Charge complé)
-qui comportait en général une Charge de Coke dg
a 13 Bennes et une Charge de Mine de 10 a 11 H
nes; une Benne de Sable jaursdliceux-, qui
servait normalement a la confection des Rig
les, afin de fluidifier le Laitier; une réserve d
ce Sable était toujours constituée aupres
stock de (Minerai de) Manganés#’apres
souvenir dev. TESTON

. Dans les H.Fx dBassin de LIEGE, au 19éme
s., afin de retarder la Fusion des Minerais Q
gistes utilisés, il a été fait appel -en tq
gu’Addition- au Schiste houiller; -voir, a Oli
giste, la cit. [914] p.39/40.

. A propos de l&orge dECHAUX (Pays Bas-
gue), CUZACQ rapporte: "Enfin on ajoutai
(aux Minerais locaux) dans le Creuset qu
qgues uns des nombreux Galets, noirs de
micacé, entrainés par les eaux." [198] p.1

. Au H.F. B de LOUVROIL (1966), on releve,
stockés dans la Tour de Dosage: Pailles dg
minoirs (Accu 11 1), Scories Martin (Accu‘n
2), Tournures de Fonte (Acct @), Ferro-
phosphore (Accus), d'aprées [51] -30 p.23.
. A LOUVROIL toujours (1966), "on enfourn
actuellement du Ferro-phosphore veng
d'Amérique, des Scories Martin, des Tourr]

res de Fonte, ce qui représente 0,5 & 7 % qe

Lit de Fusion." [51] -30 p.15.
. A POMPEY (1984), le réglage de la Basicif
du Laitier est fait par Addition de Silex (pal
fois appelés Cailloux) a faible Teneur en A
calins @.7.s.), le 19.10. 84.
. A I'Usine de |aPROVIDENCE-REHON, vers
1961, on relevait les Additions suivante
“Fonte ---, Acier ---, Pallles ---, Manganese
- Phosphate ou Scori@slOMAS.” [51] n°65,
p.10 ... ou encore: ‘Briquettes d’aciérie, Po
ries, Riquettes’, d'aprées [51F86, p.20/21 ...
“Les Additions métalliques peuvent étre chg
gées directement des Wagons dans les H
nes par un Pont roulant avec Electro-aimg
chargées dans les Boguets amenés par
wick, puis dans la Benne. Le Manganése (
vient deTIOUINE) est chargé a la Pelle et r
parti sur le Coke.” [51] 160, p.10 ... Les Ad-
ditions, rappelle S. CADEL étaient normale-
ment chargées sur les Bennes d’Agglo ou
Matieres minérales.
. Alas.MK., vers 1965, on note que les A
ditions étaient de 3 types:

1° celles destinées a modifier la compo
tion de la Fonte par apport de Manganése
de Phosphore: Minerai de Manganése, Fe
Manganese, ScoriesIARTIN & THOMAS,
Phosphates de Chaux et Craie phosphatée

2° celles destinées a Enrichir en Fer le
de Fusion pour augmenter la Productig
Fonte(en Gueuses ou GueusgtBocage(Déchets
de Fonte usinég)Scraps(Projections se produisan
lors du Soufflage a I'aciérig)Battitures(Pailles ob-
tenues lors du laminageRiblons(chutes de cisaille
apres laminage).

3¢ celles jouant le rdle de Fondants, S|
Calcaire sous forme de Carbonate de Ch
ou de Castine, soit Siliceux, sous forme
Cailloux de riviere ou de Quartzite, d'aprg
[1875] p.2.3.
. A las.MK, parmi les Additions figuraien
également des Chutes de BillettsiginaleB.

BATTISTELLA
ADDITION : Soustraction déguisée.

ADDITION DE FER : 1 Au Cubilot, Fer in-
troduit dans la Charge pour diminuer la T
neur en Carbone du métal.

Exp. syn.: Fer a ajouter, d'aprées [1599] p.41]

ADDITION DE VENT FROID : 1 Au H.F.,

dispositif permettant l'admission de Ve
froid directement dans le Collecteur a Ve
chaud devant le£OWPERS pour ce faire, on
dispose d'une Vanne (ou deux) et d'un

pillon de réglage. Cet appareillage permet
réguler la température de Vent chaud a la (
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teculaire.

1/oir: Vanne d’Addition de Vent froid e
€¥anne de Iélange.

LARRON : Il ne sait faire qu'une seule opération : la so
QFaction.
eMANCHE : Une plus une font set.

dA'DDITION D'OXYGENE DANS LE
VENT : TAu H.F., Enrichissement du Ven
en Oxygene.

“I_Exp. syn.: Su_roxygénation.

nf Premle(s essais ?2.. .
. “La ¢ belge OUGREE-MARIHAYE --- & ex-
périmenté dans une Batterie de Fourned
I'Addition d'Oxygéne pur dans le Vent. Sel
des informations non officielles, il en serg

Lrésulté une augmentation de 12 % de la H

[Fdpction, une diminution du Combustible g

sd)res de 5 %." [5266] -Janv. 1914, p.44.

ADDITION ENRICHISSANTE : f Au
|5l:F., dans la Charge, Addition qui apporte
er ... Cette Addition peut étre faite par I'i
termédiaire de la Pate a Coke et donc du Cd
. "Les Additions enrichissantes peuvent &
| introduites dans le Coke lui-méme, comme
[ .a pu le faire en Carbonisant des Fines
yHouille additionnées de 10 % de Poussi¢
Gaz, ce qui augmente la production de 3
en diminuant la Mise au mille de 17 %
5[2940] p.19.

|_ADDITION FERREUSE :fAlaP.D.c, Ad-
dition plus ou moins riche en Fer proveng
de Co-produits issus du travail de l'acier

. de la Fonte, ajoutée au Mélange a Agglon
rer ...
[51] -114, p.14.

0. Cette exp. a été retenue dans les Ratio

I'a.T.s, ou I'on distingue les Additions contg

nant plus de 60 % de Fer, et celles qui
opontiennent moins de 60 %, d'aprés [6(

nE'lS'B'

ABDITION FERRIFERE : 1 Au H.F., type

3_d’Addition métallique.

. Les Projections de convertisseurs font pa|
des Additions Ferriferes, d'apres [2442] p.6

=

dEDDITION FONDANTE : 1 Au H.F. Addi-

j_tion jouant le rle de Fondant.

. "La Minette a la particularité d’avoir, su

Ljvant les Couches, une Gangue tantitaire,

ntotsiliceuse Le mélange adéquat de ces

Ifi\ginerais permet d’obtenir a I’Agglomératior
un Lit de Fusion Autofondant qui au H.F.
nécessite pas le Passage d’Additiforsdan-

| fes” [135] p.20.

nADDITION FRACTIONNEE (du Com-
. bustible) : 1 A laP.D.C, lorsque le Combusti
ble est intégralement mis dans le Mélange
passe au Mélangeur, le Microbouletage

bifreinant sa Combustion, I'Oxygéne devg
hplors diffuser & travers cette couche; ils
dalors tendance a braler avec un certain déc|
hge et contribuer ainsi & élargir le Front
flamme ... Pour éliminer cet inconvénient,
pratique I'Addition fractionnée: une partie
la totalité du Combustible peut étre déverg
a l'entrée du dernier Tambour, le Nodulate
c'est-a-dire aprés que les Microboulettes d'
gine minérale aient été fabriquées dans la
versée du premier Tambour. // Les con
Equences:

- augmentation de la pente de Montée
3empérature, indiquant un rétrécissement

Front de flamme;

- amélioration de la Perméabilité en coy
Ntde Cuisson entrainant une nécessaire augr
Ntation de la vitesse de Chaine;

- consommation de Coke sec diminuée
Pak,5 kg/t d'Agglo;
de - amélioration de la Résistance & froid;

Ir- - diminution de la Teneur en Feet amé-
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-Voir, a Lit d'Agglomération, la cif

lioration de la Réductibilité, d'apres [&pL-
MER - 14.11.1985.
. “L’Addition fractionnée du Combustible et

is- - le changement du temps de Nodulation,

- une Hauteur de Couche plus élevée -+10
cm-,

- une nouvelle technique d’Addition des
Fins,

L + 600 mm CE sur la Dépression d’Agglo-
mération, ... permet(tent) de gagner 17 % de
Productivité et 6 % de Combustible solide.”
[1718] p.27.

uga femme a la passion du calcul : elle divise son age par
eux, double le prix de ses robes, triple les appointements de
Nson mari et ajoute toujours cing ans a I'age de sa meilleure
jtamie. Marcel ACHARD.

reoADDITION MANGANESEE : 1 Au H.F.,
Addition servant a enrichir en Manganese le
Lit de Fusion, et donc la Fonte produite.

Loc. syn.: Addition manganésifere.

ggVoir, a Addition, la cit. [135] p.21.

h- Dans le rapport annuel 1947, relatif & la

kdMarche des H.Fx dEOURNEAU HAYANGE,

trén reléve: "Additions manganésées ... Pour

ofnaintenir le Manganéese a une Teneur conve-

deable dans la Fonte, nous avons chargé: un
re€liquat de stock de Sable managanésé, puis
pprmalement des Scori®®RTIN aux 2 H.Fx

»-500 kg/Charge de 17 t-, et enfin du Minerai
de Siegerland au HZFlorsque (les laminoirs
de) st-JACQUESfabrique des Rails -300 kg/
Charge-.” [2854] -1947, p(®).

Jr:,tADDITION MANGANESIFERE : 1 Au
hed.F., Addition servant a enrichir en Manga-
nése le Lit de Fusion, et donc la Fonte produi-
te.
gec. syn.: Addition manganésée.
L_. “Dans certains cas, a la demande de l'acié-
efie, la Fonte doit avoir une Teneur minimale
n Manganése qu'on ne peut obtenir qu'en
joutant des Additions manganésiferes a
'Enfournement du H.F.. // Ces Additions
peuvent se faire soit sous la forme de Minerai
de Manganese, soit parfois sous la forme de
tiMinerai de Fer riche en Manganeése, soit sous
orme de ScoriesIARTIN, Soit encore sous
forme de Laitier manganésé.” [135] p.22/23.

ADDITION METALLIQUE : T Au H.F.,

_ Addition Ferreuseou le Fer est a I'état de
Métal-, servant a enrichir en Fer le Lit de Fu-
sion ...Entrent dans cette catégorie: Fonte re-
,cyclée, Chutes de laminoirs, Ferraille du
ecommerce, Scraps, etc..

Loc. syn.: Addition Ferrifere.

-Voir, a Addition, la cit. [135] p.21.

. Dans le rapport annuel 1947, relatif a la

Marche des H.FX dEOURNEAU HAYANGE,

on reléve: "Additions métalliques ... Le H.F.2
gyt alimenté normalement en petites Chutes
brfle laminoirs, Rails, Poutrelles, Largets, char-

traine un enrobage des Grains de Combustjb#i€es a la main ---. // Par ailleurs ce H.F. a

ntecu des Copeaux brilés et a la fin de 'année
ngles Pailles de laminoirs ---. Nous avons arré-
hite de charger des Chutes de blooms --- parce
Hequ'on use trop les Appareils de Chargement
brpar les chocs ---.” [2854] -1947, p.&#Y

u N
SADDITIONNEUR : T Au H.F., AHAGON-
UDANGE (1954), Ouvrier de la Charge : "il
breonditionne les Additions qu'il tire des divers
trietits Silos equ'il pése avant de les déverser
tedans les Bemes se présentant au-dessous.”
[51] -8 p.20 ... Il s'agissait surtout d'ajout de
elflanganése a la demande de I'aciérie, de Sco-
dies de Déphosphoration ou de Scories gallo-
romaines.
r DDITION : Compte arégler. R. LESPAGNOL.
a France est le seul pays au monde ou, si vous ajoutez dix
N&Royens a dix autres, vous ne faites pas une addition. Pier-
re DANINOS.
d

e .
ADDITION NON METALLIQUE RICHE

EN FER : 1 Addition Ferrugineuse dont les
origines peuvent étre diverses, destinée a la
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P.D.C. ou au H.F., et dans laquelle le H
contenu ne se trouve que sous une forme
dée,proposeG.-D. HENGEL

. Des Projections et poussieres Ferreuseq
trant 30 & 56 % de Fer font partie des Ad
tions non métalliques riches en Fer, d’'ap
[630] p.15.

Xptus grande proportion de métaux alcali
qui aident a lI'adhérence.” [5307]
, 1OEtym. d'ens. ... “Adhaerensdeadhaerere adhérer.”
dif3020] a ... ADHERENT
ABNEUS : Leur adhésion est demandée a droite comny
auche. Lucien LACAU.

ADIEU A LA TAILLE : T A la Mine, cérémonie
symbolique d’enterrement’, c’est-a-dire de fin d'E
ploitation.
NasPans un art. consacré a la fin du SiégeAlelOUVE,
egp reléve: ‘L’'adieu a la Taille ... Mercredi 21 avril, 9
u matin. Au Fond a 900 m, Vein&BERT du secteur

ADDITION PHOSPHOREUSE : T Au H.F.,

en Fabrication de FonteHOMAS, "les Addi-
tions phosphoreuses ne servent qu'a rep
phorer le Fer provenant des Pailles, Scor]
Mitrailles, etc. ---. On ajoute le Phosphoreg
I'état de ScorieSHOMAS (-voir cette exp.),
Craie phosphatée, PhosphateAiTA." [87]

p.63.

par la Voie de base, le méme nombre par la Vole
téte. lls se rejoignent a mi-Taille, a la hauteur de la

69. La ils prennent tous ens. un verre de schnaps €|
tent la bouteille contre la Haveuse inerte, ‘a la russd
ADDITION REPHOSPHORANTE : 1 Au dira un Mineur. Les yeux mouillés de larmes ils ent
H.F., Addition servant a enrichir en Phosp

re le Lit de Fusion, et donc la Fonte produit
Loc. syn.: Addition phosphorante.

-Voir, a Addition, la cit. [135] p.21.

OC‘est leur Adieu a la Taille. lls s'en retournent, ferm
£.la porte blindée qui sera ensuite recouverte con
I'ens. du Barrage par de la résine. Le Quartier est d

me Taille deLA HOUVE.” [21] Spécial Charbon du

31.05.2004, p.15.
%e DJIU® : T Dans les Charbonnages li
r eois, signifie ‘Au Jour’, ‘A la Surface’ pal
L -Opposition a I'exp. ‘Au Fond’ ..(1) P. BRUYERE
[ fait remarquerque Jules FELLERpréconise les deu
COgraphiesdjod oudjd pour designer le jour.

-Voir, a Cochet, la cit. [3310] <pluymers.b
lanain_parrain.php> -Oct. 2010.

ADDITION SILICEUSE : § Au H.F., ma-
tiere d’Indice de Basicité assez bas, chari
dans le Lit de Fusion pour servir de Fondg
afin de faciliter les Dégarnissages et de
dresser un Indice trop Calcaire ... Entr
dans cette catégorie: Cailloux de riviére, S
ries de I'Yonne, etc..

. Dans le rapport annuel 1947, relatif a
Marche des H.FX dEOURNEAU HAYANGE,

on reléve: "Additions siliceuses ... Le pe
stock de Scories de I'Yonne fut conservé
utilisé avec parcimonie a l'occasion d’
coups dans le Minerai BRROUVILLE (en
principe Siliceux) et pour les tentatives

Dégarnissage de la Cuve du H.F[2854] -

1947, p.¢r).

titADJOINT : § Au pl. Dans I'Encyclopédie
etse dit des corps étrangers, ... mélés ave
A-Métal ---. Le terme est directement dérivé

iEho_tre cas tout élément qui passe avec le M
rai dans le Fourneau et qui en est évacué

de la Coulée comme Déch&ti330] p.93.
AUTOGUIDAGE : Adjoint a la direction. Jacques LER
VILLE.

_ADJOINT (au) CHEF (de) FABRICA-
TION : 7 Dans les années 1970, au H.F. et
particulier aHOMECOURT, emploi d'Agent de|

Lo Maitrise, d'apres [1156] p.76.

A DECOUVERT : 1 -Voir: Découvert (A).
ADEHEM : 1 "Ou Alhohonec. Lame de Fer, de Cyi
vre ou d’autres maties.JOHNSON" [4892] p.32.

ADEL : 1 “n.m. Grand Trépied ou I'on disposait |

Cuvi al ive. A " [5287] p.13. . N N
uviers a lessive. Aveyron.” [5287] p ADJOINT AU CHEF GEOMETRE : A

Lsla Mine de Charbon, dans le cadre de

b feonvention collective de 1990Géometre
expérimenté (travaillant de Jour) chargé
suppléer et seconder le Chef Géometre

- peut étre chargé de taches particulierg

L, [300] in CONV. COLL. CHARBON -1990Q Il est &
I'échelle 12.

A.D.E.M.F. : 1 -Voir: Association de Sauvegarde (d
communes concernées par les conséquences de |
meture des Mines de Fer lorraines).

ADENT : § “A plat ventre -Calvados, Man
che- ---).” [1551] fi2 -15 Juin/15 Aolt 1994
p.15 ... Position bien connuapte A. BOUR-
GASSERdu Mineur en Veine mince qui, polir | . .

se délasser, se mettait ‘a plat dos’ et dorRDJOINT AU GEOMETRE : T A la Mine

I'orth. logique devrait étre: A dasn deux mots)| de Charbon, dans le cadre de la Conven
1 “Entaille oblique destinée a I'assemblage, notgmeollective de 1990;cet Ouvrier (de Jour),
ment _d'une piéqe de bois.” [PLI] -1989 ... C’est dohcseul ou accompagné d’'un ou de deux Ai
une simple entaille. Géomeétres ou Porte-Mires, est chargé d'e
. cuter et faire exécuter sous sa responsab
“différents travaux simples de Topograp
&Riniére tels que: contréler et Avancer d

ADERN : 1 Dans les anc. Mines, mot all. d
signant, dans les Vosges, plusieurs Vei

-I, une quinzaine d'hommes se dirigent vers la T4ill

nent leGlick Auf, I'émouvant chant des Mineurs. [/

verbe adjoindre ajouter, et désigne dar|s
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eibasiques pour mieux lier le Soufre ont upe

sADJOINT CHEF DE FABRICATION : ¢
Au H.F., loc. syn.: Adjoint au Chef (de) Fa-
brication, -voir cette exp..

e ADJOINT GEOMETRE : 1 A la Mine de
Charbon, dans le cadre de la Convention col-
lective de 1990, tout ler grade de la fonction

_de Géometre des Mines; -voir, a cette exp., le
§ concernant ‘tes grades.

h ADJUDANT : 1 A la Forge catalane, Aide,
celui qui fait passer les Fers a I'Ouvrier,
Ji'apres[1248].

bl A la Fonderie d®RUELLE, d'aprés I'Ordon-
jetance du 18.12.1836, "I'Adjudant sera char-
'gé, sous les ordres et la surveillance du Direc-
Nteur, de toutes les opérations relatives a la
L,ponduite des Ateliers et a I'exécution des tra-
Imgaux et fabrications de toutes especes ---. Il
gfaura autorité sur les Conducteurs de travaux

nitivement enterré. On ne pourra plus accéder a I'jltet sur les sous-officiers d'Artillerie.” [261]

p.319.
OGEtym. ... De I'espagnohyudante(deayudar, aider),
L qui vient du latinadjuvare(aider), d'apres [258].

ADJUSTEU : 1 A la Houillerie liégeoise,

Ouvrier de la Forge ... "Ajusteur, s'occupant

du montage des machines et de leur répara-
L/tion."” [1750]a ... FODJE

ADJUVANT : 1 En Archéologie, quasi syn.
de Fondant, d'apres [1186].
I JeAu H.F., Addition enrichissante ou correcti-
e.
dq/ Dans un document consacré a I'Us. de
n&OELKLINGEN, Patrimoine de UNESCQ on
lofgleve: “C’est a cet endroit (la Plate-forme du
ueulard) que s’opérait le Chargement du
-H.F. en Couches successives de Minerais,
d’Adjuvants, de Coke et de Fondant.” [3307]

p.9

€ADJUVANT DU FER : T Métal entrant
dans la composition d'un Alliage Ferreux.
. "Certains de ces métaux comme le Manganése et le
chrome qui sont les plus habituellement utilisés parmi
ces Adjuvants du Fer ont acquis une grande importan-
|§€ €conomique.” [456] p.107.

JADLECTOR FERRARIARUM @ f Exp.

ft., receveur des Mines de Fer.

»“Le Conseil des Gaules gérait probablement

une partie des revenus des Mines de Fer puis-

gue --- deux inscriptions deuy font état de

la fonction d'Adlector Ferrariarum.” [4805]
p.72.

i

S

on
AD METALLA : § Dans l'ancienne ROME, condam-
jjgnation d'un esclave aux Mines , d'aprés [725] p.587.
ﬁ? MINISTRATEUR : 1 Dans certaines pe-
idites entreprises, entre autres la Forge catala-
die, responsable occupant les fonctions devo-
bdues a un ‘gérant’ det&de la fin du 20eme s.,
bQU du début du 21eme selon proposition

juxtaposées. ; it ; :
Py : — . points de Direction et de Niveau, Niveler d
'1\6‘%' Sgglsceau filonien, la cit. [599F4 - | Vgies et des Galeries, faire des Levés dirp@

tionnels, prélever des Echantillons de Ch
bon et pierre, Relever des Failles et des \f
nes, matérialiser des distances ... // Il util
,%our ces Relevés: le Laser, le Niveau a lurj

QEtym. ... De l'allemandAder (pl. Adern), filon.

ADHERENCE : 1 Sur une Bande transpo
teuse, dans un systéeme de Trainage ou
traction par Cable, c'est un dispositif évitgn
le glissement du Céble ou de la Bande|e,
charge. L'Adhérence est obtenue au mo
d'une Poulie de tension ou par I'enroulem|
supplémentaire d'un ou plusieurs Tour(s

mort(s) sur la partie motrice de l'installation, ADJOINT AU PORION : T A la Mine, Sur-
T AuH.F., syn. de Garni. i .| veillant, Eléve-Porion ou Ouvrier qualifi
- “Formation d'adhérences: l'agglomératipizhargé de seconder le Porion, qui peut Iui
d'un mélange et de Coke sur les Parois intefaguer certaines taches, comme par ex.: I
nes du H.F. peut avoir plusieurs causes |--tretien des Galeries, la surveillance des dis
Les éléments de Refroidissement qui saillerjtifs de Sécurité (Arréts-Barrages, Porl
apres abrasion du Revétement rendent I'adhg-aérage, etc.)selon note de.-P. LARREUR

rence plus aisee. Méme la composition de la/ojr: Calin, au sens d’homme de confian
Charge a une influence sur le processus d'agy Porion.
I

> et le Théodolite. // Il remet les Releves
éometre qui les exploite. // 1l seconde
éometre pour les Relevés de précisio
00] in CONV.COLL. CHARBON -1990. Il est &
échelle 9.

LdeM. WIENIN-Ao(t 2015.
ejVoir, a Pica-Mena, la cit. [4572].
Sbi/A_nciennement, fonctionnaire.
etvoir: Bergverwalter et Verweser. o
. En 1583, &ROTHAU (Bas-Rhin), il y a un adminis-
@AY ateur des Forges; en 160FI&CHBACH (Palatinat),
|3’I, y a un Administrateur des Mines, d'apres [3146]
Nnp.133.
1 Au début du 19eme s., dans une Forge sorte
de Directeur salarié, d'apres [105] p.40.
. Au 18éme s., B8ISSEN (Luxembourg), "le
| Propriétaire était remplacé par un Administra-
;;eur, ou Facteur ou Directeur." [2653] p.270.
e.
EIADMINISTRATION DES MINES : { Ins-
Pa@itution qui a précédé le Service des Mines.
esVoir: Agence des Mines.
. "L'Etat devient (au 17éme s.) non seulement
Ceropriétaire, mais également garant de la
bonne Exploitation de ces richesses souterrai-

hérence, parce que les Laitiers rendus plus
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nes qu'il ne confiera alors qu'a des entrepri
gu'il juge capables de mener a bien cette
che, sur laquelle il exercera son contréle
le biais de I'Administration des Mines (Ser\
ce des Mines)." [1592] t.I, p.45.
. “6 Juil. 1794 -18 messidor an lI-: créatiq
de I'Administration des Mines.” [946] H.S
n°504 -Déc. 1988, p.92.

TRACASSERIE Spécialité administrative. Michel L
CLOS.

ADMINISTRATION DES MINES DE FER : { Au
19éme s., en Toscane, administration grand-ducale
. Dans I'église SLEOPOLD de FOLLONICA, "dans le
transept, on trouve le monument funéraireRdéaele
SIVIERI, premier directeur de I'’Administration de
Mines de Fer, qui comprend un buste en marbre si
Leopoldo ARCHANGELS-1839- et une pierre (du Mi
nerai ?) enchassée dans un arc en Fonte Moul
[2643] site de FOLLONICA its monuments. Forme
Comprensorio llva

ADMINISTRATION DES USINES A FER : { Au
18éme s., organisme d'état chargé de la gestion de:
aFer.

. "En Prusse, l'administration des Us. a Fer royale

dans le Neumark (a édité) des informations sires
I'emploi avantageux de la vaisselle de cuisine et au|
gros Ustensiles de ménage en Fer fondu.” [42
p.666,a ---.EISEN

ADMINISTRATION (du Vent) : 1 A I'Af-

finerie, sous la plume deRIGNON, exp. syn.
de: Soufflage et introduction du Vent; -voir,
Routine, la cit. [17] p.53 Il préconis
d'ailleurs de "faire incliner le Vent sur u
angle de 20 a 25 degrés, suivant la nature
Fontes, pour forcer le principe Phlogistiq
de pénétrer les masses, afin que I'Acier S
sature'." [17] p.55.

POSOLOGIE Conseils d’administration
CLOS.

Michel LA

ADMINISTRATORE : f Au 13éme s., en Champg
gne, les Ouvriers du Fer "étaient organisés, ils aval
des chefs, Administratores, nommés Songneurs,
étaient astreintau méme serment qu'eux.” [29] 2-196
p.100.

ADMISSION (de Vent froid) (Vanne d’) :
1 -Voir: Vanne d’admission (de Vent froid).

ADMISSION TEMPORAIRE : { Au 19éme s., régi-
me douanier particulier.

-Voir: Régime des acquits a caution et Régime d'i
portation temporaire.

. “Le systéme de l'admission temporaire de la Fol
destinée a étre transformée pour I'exportation, syst
instauré en 1836, aggravé en 1851 et 1862, avait ]

pliqué la situation de notre Industrie métallurgiqug.”

[3060] p.179.

ADMODIATEUR : T "Celui qui prend une terre 3
ferme, moyennant une prestation.” [14] 3AMODIA-
TEUR

Var. orth. de Amodiateur, d'apres [328]

-Voir: Admoniateur et Amodiation.

. En Lorraine, au 16eme s., "les Mines étaient géng
lement concédées a des Fermiers ou Admodiatey
[474] p.10.

ADMODIER : 1 Au 18&me s., en Belgique, var. ortl
d’Amodier.

. En 1700, LAMBERT Jacqueset sa femme --- ont ré
sould et délibéré --- de lui Admodier $arvant-Frangois
de MARCHANT) leur Fourneau dRAWEZ." [576] p.14.

AD MOLENDUM FERRAMENTA : { Exp. latine
(destiné & Moudre le Fer), employée pour désigne
fonction d’un moulin.

-Voir, a Seine-et-Marne, la cit. [29].

ADMONIATEUR : { "-Voir: Amodiateur = celui ---
qui cede une terre a ferm@mnodiation= action damo-

dier; amodier= donner a bail, a ferme, une terre, @i

domaine sous condition de prestations qui consista
d'ordinaire en une redevance en argent et en prod
stipulée au profit du Propriétaire." [328]

. Au 17éme s., dans la région YR LERUPT, c'est le
Locataire-Exploitant -voir cette exp., d'une Forg
syn.: Fermier, d'apres [327] p.345.

eme:

Le Savoir ... FER -51 - 5éme éd.

ls@gnt rougir au feu un morceau de Fer plusieurs foid
t&Lr'on éteint autant de fois dans de I'eau pure.” [356

“A DOS DHOMME : f Au 18éme s., var
orth. de A dos d’homme ... -Voir, a Par ent
nPat, la cit. [2664] p.3.

ADOSS/EE : | p.p. Placé contre quelque chose.
- “Un Fourneau ne doit jamais étre Ados
immédiatement a une montagne, a causeg
I'humidité qu'il peut en recevoir.” [4844] t.6
p.232,a... H.F.

ADOT : { Var. orth. d’Ados, -voir ce mot.

S,QDOUBER . { Terme du 15éme s, “Vx. arranger|
--." [14] ... “Arranger, préparer, mettre en état, répai
kgaccommoder.” [199]
. A la Mine, le Gouverneur, "par les Charpg
tiers de ladicte Montaigne fera Adouber et
dresser I'entrée dudit Voiage (Galerie), et a
si redressier tous les cintres (Voltes) dy
Yroiage." [604] p.350.
. Au Fourneau, on trouve I'exp.: Adouber

siourneau ... -Voir, a Chacheur, la cit. [60

T
19]
ADOUBEUR :  Anciennement, personne qui répar
-Voir: Adouber, d'aprés [3019] ... RAMENDEUR

ADOUCI : 1 A la Fonderie wallonne, "Lissoir. Outi
aen Zinc (en Bronze, plutdt ?) qui sert a réparer les d
b gés; il y en a des ronds et des carrés." [1770] p.63.

EQQOUCIR : 1 Dans I'Encyclopédie, "dési
icdne l'action de Chauffer le Fer avant de
Louper, de le rendre flexible sous l'effet de
chaleur. LeFEW atteste en moyen et nouve

durs, depuisESTIENNE 1538et Radoucir, de-
puis FURETIERE 1690 Les dictionnaires con
- sultés énoncent un sens métallurgicieRE-
ERERE 1690 on Adoucit le Fer a force de |
('Battre. LAROUSSE 19ememétall.: donner & ur]
'Métal un certairpoli et une sorte d'éclat. Erf
cyclopédie 1751: Adouci s'‘oppose a Puolf-
TRE 1874, 8, Polir: oter les aspéritéSHOMEL
1732 Adoucir les Métaux." [330] p.160/61.
-Voir: Adoucissement, Fer doux et Four
Fusion (du Fer) .
-Voir: Adoucir (le Fer Fondu ou le Fer Forgé
My Entre le 17eme et le 19éme s., c'est pg
étre aussi (?) ... apurer le Fer eneatirpant
Mfes Scories (?).
Lm. Cette Loupe de Fer, de nature spongieus
recouverte d'Impuretés appelées Scories,
vait étre Adoucie et nettoyée." [99] p.22.
{ “S’entend de I'action d'éter les traits de la gros|
Lime avec une plus fine, pour pouvoir Polir I'ouvra
plus aisément et plus exactement. Il faut observe|
Adoucissant, d'agptir tant soit peu la place de |
chéasse.” [1897]

rdADOUCIR (le Fer Fondu ou le Fer Forgé):

%' Dans leNouvel Art d’adoucir le Fer Fondu
de REAUMUR (18éme s.), c’est “diminuer s
Dureté et sa_tdeur; le rendre plus aisé a L
“mer, plus aisé a couper au Couteau, & le r
dre aussi plus flexible.” [1261] p.124 & [1104

Fonte, ou Fer Fondu pour I'époque) ét
d’obtenir des Ouvrages Coulés en Fonte,
venus plus aisés a Limer et a Polir et don
ifini pOt étre comparable & celui du Fer Fq
gé.” [1104] p.175 ... A cette époque, on dis
également Amollir pour I'Acier & Mol(l)ifier
pour le Fer, d'aprés [1104] p.568.
L'inverse d’Adoucir est Rendurcir, -voir ¢
mot.
gn\/oir, a Acier intraitable, la cit. [1104] p.217
uils8.
-Voir, a Trempe, la cit. [1104] p.1098.

©:ADOUCISSAGE : 1 Transformation de |4
Fonte en Fer ductile par Décarburation. C¢g

ADOS : 1 "Ou Adot. Eau Ferrée. Elle se fait en faf—

© LE SAVOIR ... FER Glossalire dit HiF. Sime piition - J. C.

opération qui était employée pour réaliser (

. francais, Adoucir: rendre -les Métaux-moif

p.566 ... “Le but de cet Adoucissement (dg 1g

, @n contact dans une caisse en Terre Réfractai-

flre les piéces en Fonte Moulée et de I'Oxyde
de Fer; le tout était ensuite soumis a une forte
température pendant dix a vingt jours. Pen-
€dant cette période le Carbone de la Fonte était
bralé par I'Oxyde de Fer, d'apres [952] p.285
.. C"était doncnote M. BURTEAUX I'opéra-

| tion inverse de la Cémentation.

POI A LIEGE, vers 1860, c'était la derniére opération

#s de la fabrication des canons de fusil ... "Aprées

, 'Emoulage, le canon est encore Alésé une derniére
fois, c'est ce qu'on appelle I'Adoucissage.” [1047]
p.303.
1 “n.m. Polissage d'une surface -pierre, Métal, verre-
[3005] p.16.

“ADOUCISSANT :  Au H.F., utilisation
*'d'un Minerai pour diluer un composant du Lit
nde fusion.
e Au Canada, le Minerai du lac Steep Rock "était une
ématite a 60 % de Teneur en Fer possédant trés peu
ﬁ'lmpuretés -0,3 1% de Phosphore, 0,38 % de Soufre,
d ,7 % de Silice-. Son utilisation dans l'aciérie (I'Usine
sidérurgique) représente donc de gros avantages; il
|lepeut étre employé comme Adoucissant, car en ajoutant
4&]'{ de Steep Rock a 2 t de Minnesota, on obtient un
élange de Minerai dont la Teneur en Silice ne dépas-
se pas 8 %; il n'est pas Cas$ante qui réduit sa
durée d'Aciération de 2 heuf2$ [132] p.233 ..() De
b. toute évidencenoteM. BURTEAUX ce qualificatif ne
s'applique pas au Minerai mais, probablement, a la
Fonte, et I'on ne voit pas trop ce que vient faire ici
cette caractéristique (2 La aussi, I'Aciération ne s'ap-
olique pas au Minerai mais a la Fonte Affinée en acier
au Four Martin (comme c'était trés généralement le cas
en Amérique); une explication de la diminution de la
durée de I'Aciération (ou Affinage) pourrait étre que (a
cause de sa faible Teneur en Silice), le Minerai de
Isteep Rock donne des Fontes peu chargées en Sili-
|gium, et donc plus faciles a Convertir en acier.

=

AU
sADOUCISSEMENT : f Au 18éme s., ce

mot désigne d’abord, dans I'esprit HEAU-
MUR, une purification, puis par la suite,
I'Oxydation des différents Eléments de la
b Fonte.

-Voir, a Acier intraitable, la cit. [1104] p.217/
-18.
-Voir, a Adoucir le Fer Fondu & a Adoucis-
seur (de Fer), les cit. [1104] p.175 & 567, res-
pectivement.

e REAUMUR écrit: ““Si on pousse I'’Adoucisse-
ment jusqu’a un certain point, I'Ouvrage de
. Fer Fondu (donc en Fonte Moulée) est deve-
butu Ouvrage d’Acier, si on Pousse le Fer un
peu plus loin, il est d’Acier revétu de Fer, et
enfin un Adoucissement encore plus long le
e wnd pur Fer'. Sur ce trajet Fonte-Acier-Fer,
dtrajet que nous reconnaissons puisqu’il résu-
me a lui seul la découverte fondamentale de

LeREAUMUR, I'’Adoucissement peut apparaitre

ecomme une Purification progressive
eQuand les Métallurgistes eurent compris que
R ces différences tenaient a la présence d’'une
trop grande quantité de Carbone ou de matie-
res hétérogénes oxydables, I'’Adoucissement
devint une réductiordiminution de la Teneur en
différents élémentspar Oxydation, ce qui ne re-
mettait rien d’essentiel en cause dans l'usage
lu terme cheREAUMUR.” [1104] p.567/68.

¢ Recette pour Adoucir le Métal...

* “Pour Aboucir Tous LEs FErs ETACIERS ... On met les
Fers et Aciers dans une boite de Fer entre 2 couches
ifrun mélange de parties égales de Charbon de Bois, de
Heimaille de Fer et de cendres; on tient la boite au Feu
lpendant 1 heure, et on la laisse refroidir.” [2616] p.59.
3 En Fonderie de Fonte, syn. de Recuit ou de
hiRecuit d’Adoucissement.

9 L'un des Traitements chimiques des Eaux -
Voir cette exp..

b . A PATURAL HAYANGE en particulier, il a pour

but de retirer de 'Eau d'Exhaure de Mine en priorité
ou de I'Eau de surface (Moselle, Fensch), préalable-
ment décarbonatée(s) (en général), les sels de Calcium
et Magnésium, en la (les) faisant passer sur des résines
sulfoniques qui échangent les cations Alcalino-terreux

(Ca) et (Mgr+) contre des cations alcalins (fJla
ADOUCISSEMENT : Arrét de rigueur. Michel LACLOS.

o= 1 D
nel

/

pieces de forme complexe, consistait a me

U8 DOUCISSEMENT DE L'ACIER : 1 Au
HreBeme s. aveREAUMUR, syn.: Cémentation



inverse, et au début du 19éme s. aM@6-
SENFRATZ syn.: Cémentation rétrograde.

ADOUCISSEMENT DE LA FONTE : 1
"La Fonte blanche grillée hors du contact
l'air prend toutes les propriétés de I'Acie
elle devient douce, acquiert une couleur |
(sic) et une Cassure grenue ---. Il est horg
doute que plus tard on ne fasse un usage
fréquent de I'Adoucissement de la Fonte bl
che." [106] p.124/25.

Al

ADOUCISSEUR (de Fer): § Métier envisa-
gé parREAUMUR, concernant des Ouvrie
qui auraient Epuré le Fer.

. “REAUMUR pensait que I'Adoucissement des Ol
vrages Moulés en Fonte pouvait devenir une actiyi

importante et il proposait ‘qu’il y eut des Ouvriers éfa:

blis ... qui fussent des Adoucisseurs de Fer en titre".
ne fut pas suivi sur ce point ---." [1104] p.567.

A.D.P.E.M.: 1 -Voir: Association de Sauvegarde (d
communes concernées par les conséquences de |
meture des Mines de Fer lorraines).

A.D.P.M.M. : { Association deDéfense et defré-
ventionMiniere deMt-S-MARTIN, d’apres [21}d. de
HAYANGE du Vend. 19.12.2003, p.13.

ADRESSER :  C'est, au sens de l'occitarei-
¢ar rendre droit.

. Dans un inventaire relatif a un Martinet ¢
fermé le 10 Ao(t 1565, on reléve: une ‘grg
de Plate en Fer pesant un quintal, dite Di
son ou I'on Adresse et et estend le Fer
sort de dessous le Mal’, in [1246].
ANNUAIRE : Dépanne celui qui manque d'adresse.

chel LACLOS.
TACT : Adresse civile. Michel LACLOS.

A
M

A DREUS BOIS : { Exp. belge relative a |
fabrication de Charbon de bois, employ
qguand le Charbonnage est payé globalen
ou par corde; dans ce cas, elle semble si
fier que le Charbonnage doit étre fait sans
der, sans perte de temps, puisque ce paie
s'oppose au paiement par tache individu
(coupe, mise en Meule, etc.) ou l'intérét
chaque Ouvrier (Blcherons, Charbonnig
etc.) est d'aller viteproposeM. BURTEAUX-
Mai 2015 ... Mais ce choix peut égalemg
s'expliquer de différentes maniéres: par ex
Maitre de Forgem'a pas pu(vente aux
encheres et hausse supérieure a la siemng
voulu (prix trop élevé a son gré, moins d'g
nui avec différents Ouvriers, ouvriers pas d
ponibles ou employés par la concurrence,
besoin de sortir immédiatement une gro
somme)acheter une coupe de bois sur pig
il paie ainsi au fur et a mesure que le Char
de bois est livré, ce qui lui permet d'étaler
besoins financierssuggeéreP. BERTHOLET -
Déc. 2015.

-Voir: Charbonner a dreus bois.

. “Quant au Charbon de bois, soit BSLIM-
BOURG achetent a un ‘indépendant’ ---, s
ils acquiérent eux-mémes une coupe qu
font exploiter par des Blcherons, Berwete
-Brouetteurs- et Charbonniers ou ‘Cuiseu
payés par eux ---. Le prix est parfois gloh
par Char de 20 Mesures -a 8 fl.15- ou
Corde; dans ce cas, on Cuit et CharboAn
dreus bois couper, Brouetter et Cuire, tol
est compris. Reste encore le Transport
varie comme celui des Mines -distances,
rieres- ---." [6195] p.86.

3

¢

i
i
b

e

ADRIAN : { “-(Armée de) -Terre- Casque en tole d'aci
destiné aux fantassins; ces casques entrerent en usa|
1915 et existaient en trois tailles. On disait aussi Cag

ADRIAN. // orig.: Ce casque a été congu par le ContremditreVoir, a Aripe, la cit.
Louis KUHIV et commandé par l'intendant Louis ADRIAI 11448] tix, p 27
-1859/1933-, qui lui laissa son nom. Polytechnicien, celyj-c 1 et

terminé sa carriére au grade d'intendant-général. Distrib
partir de Sept.1915, le Casque devait protéger les soldat
éclats d'obus qui explosaient au-dessus des tranch
[4277) p.13/14.

-Voir CasqueADRIAN.

ADRIGAIL : 1 Syn. de Drigail (-voir ce mot), d‘aprqs

I&fo

S

npeures ... | ]
. [hermocouples de Réfractaires de Parois.

hoPas, mais toutes soatta-
Leghantes

'S

BIA.D.V.AM. : 1 Association de
Pabéfense deVictimes desffais-
t la-Montagne AUBOUE et MOU-

d
al

F's,, var. orth. d'Avance .|&

e,

Le Savoir ... FER -52 - 5éme éd.

[4176] p.490A .. DRIGAIL

A.D.S.B.T.L.: 1 Association ddéfense et de Sauve
garde deBBURE, TRESSANGEetLUDELANGE, d’aprés

déZl] éd. deHAYANGE du Vend. 19.12.2003, p.13.

itéADSORBER : 1 Pour un corps solide, c'est étre pé

ré par un gaz ou une vapeur.
‘.eLa Houille Adsorbe, a volume égal, dix fois plus €|
n de Gaz carbonique que le Grisou. En effet, qu
on fait le vide au-dessus d'un morceau de Charl
celui-ci dégage un volume donné de Gaz carboni

AssociationLe SSanai r.. Fet Fer
7, rue du Parc, 57290 SEREMANGE
tél.: 038258 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

91 Association dééfense de¥ictimes deDégatsMi-

niers de MOYEUVRE-Grands, d'aprés [21]éd. de
. HAYANGE du Vend. 19.12.2003, p.13.

91 Association dééfense de¥ictimes deDégatsMi-

niers deTRESSANGE

. Aloccasion de I’Assemblée Générale: “Malgré I'En-
énoyage, le combat continue ... Unanimité pour le main-

tien de I'Association de Sauvegarde qui change d'ap-
h-pellation pour devenir Association de Défense des
LnMictimes de Dégats Miniers. Le combat se poursuit
oRoUr une juste indemnisation en cas de malheur.” [21]
qu%’d- deHAYANGE du Mar. 27.06.2006, p.9.

en dix fois moins de temps, que pour le volume de Gri-

sou." [1824] p.42.

ADSORBEUR : | Enceinte ou se trouve un adsq
bant ou un corps capable d'adsorber.

1 A la Cokerie, appareil servant & I'Epurati
'Yes Eaux résiduaires et mettant en oeuvr
jprincipe de I'Adsorption.

ADSORPTION : T "L'Adsorption est la pénétratior

gssuperﬁcielle d'un gaz ou d'une vapeur dans un soli
7

@alpr. _
-Voir, & Grisou, la cit. [1824] p.41.

. A'la Cokerie, “cette propriété est utilisée dans I'ind
trie pour la Déshydratation de l'air, la récupération
Benzol, des Phénols, pour I'emploi de corps ayant
fort Pouvoir adsorbant comme le Charbon Actif, le
de Silice." [33] p.7.

ADUSTE : 1 "p. pas. et adj., brdlé: --- 'Mais les autr;

1f_-métaux- plus impurs sont por ce que le vif argent

trop crud et leur soulphre terrestre trop Adustieit- a

Ntalch. errant 125-." [199]
ys-

U\DUSTIBLE : § Anciennement, "adj. Combustible]
[3019]

I
A.D.V. : 1 Au H.F., ce sigleornien signifie
Action deDégarnissag®olontaire(orniert qui
est de la Vallée de I'Orne en Moselle).. C'est une

c@pération qui consiste a résorber, en Marg
el@s Garnis adhérents aux Parois.

mVoir: Dégarnir.

af-Quelques repéres..
ment MobE p’EmpLol
b(|periphérique, ralentie, & basse Températurg
d&/ent, avec beaucoup de Coke, en visant
r,Indice plus bas pour parer a toute éventuali

... Adopter une Marchg

- DUREE D'UNE TELLE OPERATION ... 24 a 72
, controlée par l'‘échauffement

- ATTENTION ... aux Percées des Organes

) Refroidissement.

n- - REMARQUE ... par un souci louable de pr
ispreté, le Haut Fourniste s'attache a fdir
pa{puillir périodiqguement sa Marmite, de fag
ksa en décoller les dépbts des Parois. Certa
dMarmites Collent, d'autres

[é.

bri
AEGIRINE : { "Silicate naturel de Fer et de soude,
voisin des Pyroxenes, et qui parait (étre) une var. d'Ac-
- mite.” [152] supp.
Var. orth.: ZAgyrine.
b "De Aegir, dieu germanique de la mer." [867] éd.
[ 1980. et formule (Fet)Na(SiG)2, d'aprés [867] ed.
P 1880,4 ...PYROXENE

AEGYRINE : 1 -Var. orth. d'/girine ... -voir, a Ac-
mite, la cit. [287] p.216.
fles"FormuLe : Na.F&(Siz0s), d’aprés [976] p.400.

AEGYRINIQUE : 1 "Se dit de Roches riches en élé-
Sments Ferro-magnésiens, avec soude non feldspathisa-

m
dulble, telles que les Roches a Agyrine de Pantellaria.”

e

AEOLIC : 1 Terme qui a été proposé a la place de ce
|..gu'on nomme maintenant Eutectoide ... -Voir, a Ben-
PSmutic, la cit. [4113].
pnt

AERAGE : 1 Dans les Mines, "Action de

faire circuler de l'air dans les Voies et les
 Chantiers." [267] p.3 ... Il a pour but d'assu-

rer, a I'atmosphere, la Composition, la Tem-
pérature, le degré dhumidité compatibles
avec la Sécurité, la santé, le Rendement du

Personnel et les besoins des Chantiers d’Ex-

ploitation, compléteA. BOURGASSER.. -Voir,

heur Iaflg.098 un modeéle plutét ... ancien !

Loc. syn. ...
- Ventilation, en particulier chez les Mi-

neurs du Borinage belge, d'aprés [511] p.273.

[ 4.~ Ventilation des Mines, -voir cette exp..
=Voir: Anémometre, Photoprofil, Poire a

umée, Vélomeétre.

“Voir, a Effet de cheminée, la cit. [1591] p.15.
-Voir, a Surveillant d'Aérage, la cit. [434]

&S 250.

"Il est plutdt surprenant que pour chaque t

e Charbon extrait, il faille faire circuler 5 t

d'air (environ 3.900 fdans les conditions
ormales).” [4341]industry and Commerce
113.

rr]' *¢ DEFINITION & BUTS ...
&oir: Aérage (Besoins et données).
. Dans les Houilléres, c'est

dg

D-

Nota: On peut souligner, la er]
core, toute I'humilité du Haut|
Fourniste qui, dans la formulal
tion de I'A.D.V., éprouve le bd
soin de renforcer le substantf
t'/Action’ par le qualificatif "Vo- R
| ntaire’, comme si certaines qe&
es actions pouvaient étre inv
r, ntaires !

sementsMiniers de MONTOIS-

iERS, d'aprés [21] éd. de
L&IAYANGE du Vend. 19.12.2003,
3.13.
ADVANCE : 1 Au 17emel |

rljjt” de la Fenderie.

I'ensemble des techniques
utilisées selon le Plan d'Aé-
rage et c'est le probleme le
plus ardu qui se pose dans
une Mine de Charbon pour
assurer:

- la Dilution et I'évacua-
tion du Grisou, des Gaz no-
cifs, des Fumées de Tir, des
Poussieres dans l'optique de
la lutte contre la Silicose;

- I'évacuation de la cha-
leur produite par
I'Oxydation du Charbon au
contact de l'air qui, sinon,
peut entrainer une Inflam-
mation spontanée des Cou-
ches qui brilent conduisant
a des Feux de Mine;

- I'Oxygene nécessaire a
la respiration des Hommes
du Fond.

e a

b d8sD.V.D.M. : { Association de

rePéfense deVictimes deDégats
Miniers de LANDRES et envi-
rons, d’'aprés [21¢d. deHAYAN-

GE, du Vend. 19.12.2003, p.13.

Extrait de CHINE D'HIER ET D'AUJOURD'HUT
par Pierre HUARD et MING WONG

Horizons de France -1960, page 196
Fig. 44 - Mine de charbon avec tube d'évacuation
des gaz toxiques.

(D'aprés le Tien-kong k'ai-wou)
10éme année, TCHONG-TCHEN, 1937
éd. TCHONG-HOUA CHOU-KIU, 1959

. “L’Aérage constitue sans
doute le plus précieux des
circuits de la Mine, chargé
de fournir aux hommes I'air
nécessaire a leur respiration,
de réduire la chaleur natu-

© LE SAVOIR ... FER Glossalre di HiF. Sime piition - J. C.
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relle des Terrains et de diluer les Gaz nod
ou explosifs qui hantent le Fond. De nol
breux Ouvrages souterrains n'ont qu'u
fonction: contribuer a une circulation corred
de l'air. Entre le Puits d’entrée et le Puits
sortie, '’Aérage doit se ménager un itinérai
cheminant dans de multiples Galeries pq
parcourir les Chantiers de part et d’autre.
I'intérieur des Tailles, son efficacité est re
forcée par des Duses, conduites métalliq
destinées a ventiler les parties hautes
Chantier, la ou les Gaz dangereux ont tend
ce a se concentrer. L’Aérage demeure I'ob
d’'une surveillance constante, grace aux G
soumeétres et aux Balises emmenés au H
par les Mineurs, mais aussi par l'intermédi
re des Tétes détectrices placées sur le C
tier et reliées au Télévigile qui controle I¢
Teneurs sur ses écrans au Jour. Le débit g
est en effet calculé au plus juste, pour ass
aux Chantiers une atmosphere correcte, g
pour autant accroitre démesurément les
meétres des Tubbings et les sections des G
ries.” [2218] p.38.

* Principes ...

. "Les principes généraux de I'Aérage ont ¢
posés parcOMBES et peuvent se résums
ainsi ...

1) Circulation ascensionnelle parce que c'es
le mouvement naturel de 'air chaud et hun
de ainsi que du Grisou. L'air doit entrer p
un Puits et sortir par un autre.

2) Subdivision du courant Il doit y avoir trois
ou quatre courants distincts ne se réunisg
gu'au Puits de sortie. La subdivision a I'avaj
tage de diminuer la résistance au cour
d’air, parce qu’elle augmente la section totg
du courant.

3) Grands Retours d’air, parce que l'air cir-
culant dans la Mine augmente de volume
suite de son échauffement et des impurg
gu’il entraine.

4) Absence de retraites de GazLes ouvrages|
montants, les angles rentrants, les Cloc
d’éboulement, constituent des nids toujoy
difficiles a Aérer, et qui doivent étre proscri
absolument dans les Mines a Grisou.” [421

*s AU PLAN HISTORIQUE & LOCAL

* Dans la Gréece antique...

. Vers le 4éme s. avant J.-C., dans les Mines de Pl
argentifere du Laurion, en Grece, I'Aérage entiérem
manuel était effectué par des esclaves. Ceux-ci, g
chés a une chaine et répartis environ tous les 14
manoeuvraient en cadence des éventails avec lesq
il pulsaient I'air frais vers le Front de Taille. Quand |
Mineurs du Front de Taille manquaient d'air, ils poy
saient de grands cris, ce qui alertait les surveillants,
fouettaient alors les esclaves préposés a I'Aérage
faire accélérer la cadence; de plus ces esclaves

vaient une ration de nourriture réduite, selon récit
Paul LEHMAN (E.C.P. 1955ancien D Gal de la filiale

grecque dePENNAROYA), d'apres les travaux de G.
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ifs L'’Aérage forcé, -voir cette exp. ...
n- “Celui-ci (le Ventilateur) a considérablg
nement amélioré les Conditions de travail.
tesont a peu prés quelque 250 a 309 difair
Hepar seconde que les Ventilateurs des P,
ed’Extraction d'air envoient dans le Pui
UBIMON. La HOUVE, autre Puits lorrain, con
Asomme 260 Bis soit 40 millions de t d'air
h-par an- ---. // Il y a des circuits d'air gigante
lesies et I'on passe du chaud au frais avec |
depufflé -débit de 55 md'air par seconde-. |
ame fait pas loin de 32C dans cette Voie qu
jeduvre le royaume du Charbon. Ce vérita
risauna est aussi le Royaume des ombres o
pihdineurs apparaissent comme des sortes
hiLutins des ténebres dont la présence n'es
agnalée que par ces loupiotes qui éblouisg
bsquand ils regardent l'interlocuteur.” [9467 1
'gH.S.9.610 -Oct. 1996, p.62.
reA LIEGE, "I'Aérage exige 4.794 #d'air a la
atmnne, contre 3.854 3ra CHARLEROI et 3.346
lian3 en Campine." [1669] p.35 ... "Vers 1930
ale-de fagcon générale, il fallait --- aspirer 8.5
m3 d'air pour produire une bonne tonne
Charbon." [1669] p.59.
té  e» TECHNIQUES D'AERAGE ...
r-Voir: Aérage ascendant, Aérage aspirg

spontané.
ni- L'Aérage s'effectue artificiellement a par,
hrde Puits d'Entrée d'air a travers tous les Ch
tiers en Exploitation, avec sortie de l'air p
les Puits de Retour d'air.
anA la Houillere angevine, la ‘maniére’ d’Aé
hrage' -décrite par les Encyclopédistes-
pprésentée, iGueules Noires au Pays du V|
ildlanc "lls explicitent la maniére d'Aérage
sacs de toile en forme d'entonnoir, ouverts|
vent et dirigés vers les ouvertures ---. lIs illJ
bdrent avec avantage ces données dang
téplendides planches gravées.” [4413] p.26.
* Anecdote ... A noter la pratique curieuse ¢
apres: “Dans les anciennes Galeries du Bri
heonnais, ou le Ventilateur n'existe pas encd
reles Enfants sont employés a courir dans
sGaleries pour créer un courant d'air et ai
Dlchanger l'air vicié, mortel (!).” [766] t.II,
p.101.
® L’illustration -fig.098 présente une mise en Tirad
migturel, d’'une Mine de Charbon en Chine.
ent  ** MOYENS ...
ttaVoir, a Soufflard, la cit. [766] t.Il, p.222.
MVentilateurs principaux et secondaires, B
3“555, Canars, Portes, Foudroyage, Rembl
lsge, Barrages, etc., concourent a I'obtent]
qal'un bon Aérage. Celui-ci est par ailleurs s¢
bosible aux variations de température a I'in
C¢feur et a I'extérieur de la Mine.
e METIERS ...
-Voir: Porion d’Aérage, Wettermann.

[=X
[}

STEPHANOPOLI (E.C.P. 1899).
. Quelques siécles avant J.-C., I'Exploitation des Mi
d'or de Macédoine se faisait par Galerie. L'Aérage &
assurée par des Puits et par les fissures naturelles
tant dans le massikelon renseignements recueill
par M. BURTEAUX au Musée Archéologique ¢aLO-
NIQUE (Gréece).

* Aérage naturel, -voir cette exp. ...

. “Dans les Mines peu profondes du déb
une circulation d’air naturelle suffisait & ass
rer I'’Aérage. Mais en s’enfongant dans la t¢
re avec des Galeries, il fallut trouver quelqy
solutions: le Soufflet de Forge d’abord et €
suite le Touret, c’est-a-dire un second PU
pour le Retour d’air. // ‘Mais I'air est pares
seux et ne prend que les chemins les q
courts. Alors, il faut le forcer a aller au Cha
tier’, dit le guide. Au début, les Mineurs allU
maient un feu, le Toque-feu, a la base du
cond Puits pour créer I'Effet de cheminée
générer un appel dair. Evidemment cg
n'était pas sans risque mais le systéeme su
cut aANZIN jusqu’au 19éme s. malgré I'app
rition du Ventilateur dont le ler exemplai
fut mis en service ®0OUAI en 1852." [946]
n°(H.S.9.610 -Oct. 1996, p.62.

. En 1900, principaux métiers rencontrés d
efes Mines de Charbon: "Chef de I'Aérage,
ajh Ventilation ---, Ouvrier a I'Aérage ---, Mé
*tnicien, Conducteur de ventilateur, de M
chine soufflante ---, Tourneur de Ventilateu
--, Chauffeur ---, Constructeur de Barragg
de Cloisons ---, Entreteneur de, Placeur
utPoseur de Portes, Ouvrier aux Portes ---, i

umeur de, Jambot de Porte ---." [50] p.20.
brAERER : Laisser passer le courant.

ﬁiERAGE : 1 Var. orth. d’Aérage, orth. utili
it%‘i‘e_ autrefois.

_-Voir: Inversion d’Aérage.

juYoir, a Travaux des Mines, concernant
h-debut du 19éme s., la cit. [1637] p.2 & 21, §
_a...MINE.

Se,

'Aérage, en moyens naturels et artificiels
es moyens naturels --- sont fondés sur la
vigrence de densité de l'air des Mines et
e Température de 12C environ du thermome
tre deREAUMUR; il est donc en hiver plu
chaud et plus léger, en été au contraire
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Vers les années 1810, “on divise les moy¢

,-Lair extérieur. Le ler est constamment a yng,

froid et plus lourd que I'air de I'atmosphére. /
-/ Dans le ler cas, c'est-a-dire en hiver, le re-
Cenouvellement de I'air s’opérera toujours faci-
lement, si la Mine a plusieurs ouvertures ---. /
itsMais dans les temps chauds, lorsque l'air de
sMine est est plus frais et plus lourd que l'air

extérieur, le ler tend, par son poids, a rester

au Fond des Exploitations. Il est nécessaire
s-alors que la Mine ait plusieurs ouvertures a
[adtes niveaux différens-(ce qui) produit en-

core --- un mouvement semblable a celui
d'un siphon, qui établit la circulation intérieu-
blee ---. Quelquefois aussi, dans une Galerie

écoulement, la fraicheur occasienpar le
deurant d’eau suffit pour déterminer un cou-
giant d’air ---. Mais lorsque la température de
efd Mine et celle de l'air extérieur sont a peu
prés les mémes, le courant d'air ne s’établit
que trés-difficilement ---. Il faut (alors) avoir
recours a des moyens dvage artificiels (-
voir cette exp.).” [1637] p.11/18 ...MINE.
DOAERAGE (Besoins et données) T L'Aéra-
dege fait appel a un souci de Sécurité pour le
Personnel et les Installations; il a donc fallu
analyser les parametres pouvant les mettre en
néril, en particulier au niveau des Gaz que

Aérage descendant, Aérage en boucle, Aéragien rencontre dans la Mine, importants par

leur Teneur relative ...
ire ... Oxygeéne ... La respiration du Personnel
aexige une Teneur en Oxygene de l'air de 20
af6 ... “Un homme qui inspire I'air a 21 % en
Oxygene rejette de I'air qui n’en contient plus
- que 17 % ---. Si on se rappelle qu’'un homme
psiu travail inspire 25 I/mn, la respiration du
nPersonnel exige 100 I/mn/homme ---. // Le
, pourrissement des bois, I'Oxydation lente des
aGharbons, les moteurs a explosion brilent une
squantité d’Oxygene --- 18 ou 19 fois supé-
deure. C’est donc au moins 2.000 I/mn/hom-
me qui sont nécessaires.” [1733] t.2, p.1/2.
-+ ... Dioxyde de Carbone (CQ) ... “Le Gaz car-
afbonique n'est pas dangereux, mais sa présen-
rege réduit la Teneur en Oxygene ---. Le volu-
lese de 2.000 I/mn/h (d’air) conduira a une
nsTeneur en C@de 1 % ---; pour la réduire a
0,6 %, le Reglement frangais exige --- 3 m
h/mn (d’'air) -au Poste le plus chargé en Per-
esonnel-." [1733] t.2, p.2.
e ... Grisou ... “Les mélanges d'air et de Gri-
sou sont explosifs --- entre les Teneurs de 6 a
16 % en Grisou ---. // Le Réglement frangais
U=-- exige que les débits d'air soient réglés de
iYRrcon que la Teneur en Grisou ne dépasse pas:
on -1 % dans les Tailles,
tN- - 1,5 % dans les Retours d'air des Chantiers
€de Dépilage ou de Tragage,

- 1 % dans les Retours d'air principaux ---.”
[1733] t.2, p.3/4 Ailleurs, on note:
“Comme tous les Gaz combustibles, le Mé-

ithane ne forme avec l'air un mélange com-
d®ustible que si sa Teneur est comprise entre
- certaines limites ---. Les limites retenues dans
ates conditions les plus fréquentes du Fond:
5,5 et 14 %, en réservant une marge de Sécu-
ESiité a chaque extrémité.” [2584] p.23.
de,En 1935, dans le Bassin Houiller lorrain,
€Ton se défend du Grisou par une Aération
violente, jusque 20 Bnd'air par téte d'Ouvrier
et par minute." [337] p.7.
¢ ... Monoxyde de Carbone (CO)... “Incolore et
inodore, il constitue un Gaz nocif trés dange-
reux. // Il se forme dans tous les Echauffe-
| ments; on le rencontre par conséquent dans
es Fumées de Tir, les gaz d'échappement des
“tnoteurs Diesel, les Feux et les Incendies ---.
A 1,1 %, la mort est foudroyante. // le Régle-
ent francais fixe les Teneurs limites suivan-
les:
Hif-"
de
n

dans tous les Travaux: 0,05 %

- dans les Galeries ou circulent des Loco-
otives Diesel: 0,02 %.” [1733] t.2, p.4.

. Pour s’en prémunir, il existe un Masque

| auto-sauveteur que I'on peut porter a la cein-
Yare, vu ses dimensions réduites. Pour éviter




toute détérioration du Masque, la boite
soudée par un ruban d’acier, que I'on arra
au moment de l'utilisation. Dans certain
Mines de Charbon réputées fort grisouteus
ce Masque est obligatoire; chaque Ouvrie
prend chaque jour en méme temps que
Lampe de Mined’'aprés note dA. BOURGAS-|
SER... -VOir: APEVA.
... Azote ... “Ce gaz n'a évidement aucun g
ractére toxique ni explosif; on le rencon
mélangé au Grisoulans certaines Mines de Potg
se, on observe également des dégagements d’'A
pur. Son apparition réduit alors la Teneur en Oxy]
ne” [1733] t.2, p.4.
* ... Autres gaz toxiques...

- Hydrogene sulfuré (HS) ... “Il prend nais-
sance dans les Mines par l'action des e
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pst’Aérage artificiel-) on aspire (au lieu de fai
thee I'’Aérage soufflant), on raréfie l'air vicié,
esest remplacé naturellement en entier par
ebpon air, qui s'introduit de I'extérieur, ¢
lBeffet obtenu est beaucoup meilleur. On pg
sanployer dans ce but des Soufflets de tod
espéces, en faisant ouvrir leur clapet dans
tuyaux qui vont chercher l'air au Fond de
a-Mine. On emploie aussi --- de grands cyli
redres ou cloches renversées qu’on fait mou
s-dans I'eau pour éviter les frottements. En
zapm emploie le feu, et ce dernier moyen es
Beplus puissant de tous. En plagant une gr
remplie de Houille embrasée dans un pg
sur lequel est élevée une haute cheminee
eut déterminer un courant d'air trés fort, d

acides sur les Pyrites. C'est un gaz tres t
que, dont il faut se méfier chaque fois
I'on réalise par Trou de Sonde un Perce
dans de Vieux travaux noyés, car il entral
la mort instantanée pour des Teneurs de
a 0,2 % seulement.” [1733] t.2, p.5.

- Oxydes d'’Azote ... “On les rencontre dans

les Fumées de Tir ou ils sont particulierem
importants dans le instants qui suivent le
Par la suite, ils évoluent vers des comp
moins dangereux et se dissolvent dans I
Une grande prudence est nécessaire tou
suite apres le Tir, car ces gaz, méme a de
neurs de 0,4 % seulement, entrainent la
en une demi-heure.” [1733] t.2, p.5/6.

- Radon (-voir ce mot)... “Ne se trouve que dan
les mines d’uraniuk®. // Chaque Ouvrier porte sur |
une plaque photographique qui permet de mesure
riodiquement le degré d'irradiation qu'il a regu; c
permet de changer de travail en temps utile, afin d
soustraire aux radiations, dont I'effet est cumulat
[1733] t.2, p.6 .. Ceci n'est pas exacfait remar-
querJ.-P. LARREUR.. On peut le rencontrer dans to
tes les Mines et excavations souterraines, et ce,

tant plus que I'Aérage est moins efficace ... Abondan

dans ce sens;.-D. HENGEL confirme I'existencele
Granit(e) radioactif en Bretagne qui dégage du rad
d'prés [335] -2003, p.1742.

AERAGE ARTIFICIEL : f Dans les Mi-
nes, type d’Aérage mettant en ceuvre des
pareillages particuliers.

Loc syn.: Aérage mécanique.

Exp. antonyme: Aérage naturel.

-Voir, a Aérage, la cit. [1637] p.11/18 ...

MINE.

. Vers les années 1810, “les moyens_gae

artificiels sont de 2 espéces. Les uns souff
ou refoulent de I'air dans le Fond des T
vaux (-voir: Aérage soufflant); les autres §
pirent ou raréfient I'air intérieur (-voir: Aérg
ge aspirant).” [1637] p.11/13...MINE.

AERAGE ASCENDANT : 1 A la Mine,

c'est le cas le plus général de disposition
I'alimentation en air des Chantiers.

"En principe |'Aérage doit étrascendantEn

effet, cette disposition facilite la tendance |
turelle de I'air qui, en se réchauffant et en
chargeant en Grisou, devient, pour ces d
raisons, plus léger." [221] t.1, p.348Buite a
... AERAGE DESCENDANT.

AERAGE ASCENSIONNEL :  Aérage
d'une Mine par Aspiration, le Systeme

Ventilation étant situé au niveau du Puits
retour d‘air.

Loc. syn.: Aérage rétrograde.

. "Une Exploitation houillere comporte u
Puits d'entrée d'air et un Puits de retour
Puits d'entrée étant toujours aussi profg
que le Puits de retour afin d'avoir un Aérg
ascensionnel dans les travaux." [3645] fas
p.95.

AERAGE ASPIRANT : T A la Mine, type
d’Aérage consistant a refouler I'air vicie d
Galeries vers I'extérieur.

. Vers les années 1810, “quand, au contr
(de I'Aérage soufflant -'un des deux typ

ALuffit pour entretenir la circulation (d'air]
XHans toute une Mine ---.” [1637] p.11/%3...
URIINE.
ENtCette exp. s'emploie lorsque la Ventilati
N@st placée sur le Puits de Retour d’Air, disg
\§ftion quasi générale des Mines européen
selon [221] t.2, p.340 ... -Voir: Aérage so|
flant.
"Dans les Charbonnages, "I"emploi d'un Aé
I'ne aspirant est autorisé moyennant: — la
place de dispositifs assurant, si nécess

a4n bon brassage de l'air A Front; — I'emp

®in Ventilateur comportant un moteur pla
{%ors du circuit de l'air aspiré; — un mode
Otbnstruction et des regles d'entretien évit
le frottement des pales sur le corps des Ve
> |lateurs; — la mesure permanente de la Ter
'p n Grisou dans la Colonne d'Aérage." [214
cit.2, p.147.

® A la Mine encore, se dit de I'’Aérage secdq
"daire, lorsqu’on utilise un Ventilateur aspira|

a Front pour refouler I'air dans la ligne de g
ahars vers le circuit primaire.

t N

AERAGE DE QUARTIER : { A la Mine,

oramification de I'Aérage principal répar
entre les différentes Galeries de Quartierg
sur lesquelles peuvent étre installées des \
tilateurs en cas de présence de Galeries e

@Be sacselon note de.-P. LARREUR

AERAGE DESCENDANT : 1 A la Mine,
'Aérage est en généralscendant-voir, a
cette exp., la cit. [221] t.2, p.340.

. "Exceptionnellement, |'air pourra descend
rgne sera le cas général dans les Exploitati
€8n Aval Pendage ---, mais la disposition s

8ggalement applicable localement & des
'Sploitations en Amont Pendage. On fera aldg
~ de préférence, descendre l'air par un Plan
cliné ou dans un Bure. Ceux-ci échapper
aux effets de I'Exploitation et seront facileg
urveiller. Dans la Taille, I'air montera p
ntre, et le Grisou sera ainsi mieux bala

préférable a la disposition dite en Rab.
dent." [221] t.2, p.340.

FUXERAGE DIAGONAL : 1 A la Mine, se dit
de I'Aérage lorsque “les Puits sont éloign|
I'un de l'autre, ce qui conduit a plusieurs Cg
reaux, mais les fuites y sont moins grande

le circuit est plus court et moins résistant. N

'glur des Puits en boucle (Puits voisins I'un

NPautre dont I’Aérage commun est en boucl

Q%es Puits périphériques permettent en oy

I-tine Descente fractionnée et rapide du Perg
nel, a proximité des Quartiers.” [221] t.
p.338/39.

AERER : Plus facile a faire s'il y a un jour ouvrable.
pschel LACLOS.

LiMERAGE EN BOUCLE : { A la Mine, se
hsdit de I’Aérage lorsque le Puits d’'Entrée d'A

C'est la disposition dite de Culbute d'Aérag
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eet le Puits de Retour d’Air sont cote a c6te.

| “On a ainsi I'avantage d'installations grou-
dpées. Le Puits de Retour d’Air pourra, dans
t ce cas, étre utilisé pour I'Extraction, en paral-
uele avec le Puits d’Entrée. Les Puits sont en
tegnéral placés au centre du Gisement. lls suf-
désont, si la Mine n’est pas trop étendue, a la
latotalité de I'Extraction et de I'Aérage. L'Aé-
ntage en boucle peut amener des courts-
otircuits entre les Puits qui sont trés proches.
irD'autre part, dans la boucle, I'Air franchit
ldeux fois la distance des Puits du Quatrtier, ce
llgui augmente la Résistance de la Mine. Enfin
inleux Puits rapprochés peuvent étre détruits
@ar une méme Catastrophe -exemple: Incen-
udie de la Mine deMARCINELLE en Belgique-
---" [221] t.2, p.338.

AERAGE EN FLECHE : { A la Mine de
nCharbon, Circuit d'Aérage adapté a la dispo-
osition de certains Chantiers.
nes;'Dans tous les cas (Gradins droits et Gra-
f-dins renversés) I'Aérage est en fleche etil y a

toujours possibilité de courts-circuits d'Aéra-

age." [3645] fasc.1, p.71.
ise
hilkERAGE FORCE : 1 A la Mine, il s'oppose
ol I'Aérage naturel.
cé “L’Aérage peut étre naturel -par échauffe-
Henent de l'air a son passage dans les Chan-
ariters- ou forcé par des Ventilateurs, qui créent
htiecalement une dépression -Aérage aspirant-
eou une surpression -Aérage soufflant-. Syn.de
7Yentilation.” [1963] p.25.

1 Au H.F., exp. syn. de Soufflage du Vent,
niorsque la prise d’air du Bas Foyer ancien
htétait orientée vers le vent diminasglon re-
amarque dA. BOURGASSER

AERAGE INVERSE : T A la Mine, c'est
une autre fagon de désigner I'Aérage descen-
i dant -utilisé exceptionnellement- dans le cas
@ |'Aérage est descendant en Taille ou en
eRabat-Vent.

e\oir: Aérage, Culbute d'Aérage et (En) Ra-
bat-Vent.

AERATION :
Alain ETIENNE.

Elle se fait le plus souvent avec la bouche.

AERAGE MECANIQUE SECONDAIRE

re'" A la Mine, syn. d'Aérage secondaire, -voir

b sette exp.. ) ]

L APres un arrét, la remise en marche de

[ [’/Aérage mécanique secondaire doit intervenir
ans les meilleurs délais en opérant confor-

nément aux instructions de I'Exploitant et

ous la surveillance d'un Agent de Maitrise."

197] .2, p.147.

—. 3

D

”éAERAGE MONTANT : { Syn.: Aérage as-

’/ecendant (-voir cette exp.), d'aprés [1733] t.2,

iR 26--

AERAGE NATUREL : | L'Aérage naturel
est produit par la force aéromotrice naturelle
.. C’ est celui qui s'établit naturellement dans

? s Travaux d'une Mine, avec les Portes et
énagements mis en place par I'Exploitant,
fait de I'existence d'un Courant d'air entre

3]

=

b

(o]

Heons que dans les Mines Grisouteuses et ftre Oﬁ_eg‘)égwéssd ggfa'r\lﬂéne' [222] p.191

d@tendues, I'Aérage diagonal avec plusielirs oir. & Aégra gla cit. [1637] p.11/14
Puits de retour périphériques, est nécesspai NE. 9 : p-
pour avoir assez d'Air et pour éviter un ineX-w, - i p . .

N tricable enchevétrement de Travers-Bancs fay. -2 différence de Température endie en

d rant dans la Mine efir sortant provoque

yune différence de densité qui crée une force

iy éromotrice. Celle-ci peut étre calculée par la
Eyrmule: h=0,45x H/100 x d ou H est la

, ditférence de cote entre l'orifice au Jour et la

" Galerie la plus basse (en my, ést la diffé-

. rence de température ena sortant et air
entrant. // Dans nos Mines, la force aéromo-
trice d'Aérage naturel change de sens selon
les saisons; avec une différence de cote de

ir 200 m, elle varie de 0520 mm." [241] p.3.

o
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. Du procés-verbal de visite, le 11 Déc. 184
a la Mine de Fer delOYEUVRE, on reléve:
“L’Aérage qui est naturel, a été activé p
I'achevement des communications entre le
Mines -Galerie_dHAYANGE & Galerie du
Nord- et ne laisse généralement rien a dg¢

rer.” [2819] p.292.
MENDICITE : Elle nécessite un appel ... d'héres.

AERAGE PAR DIFFUSION : { A la Mine,

forme primitive de I'Aérage qui peut prése
ter de gros risques lorsque la force aéromg
ce de 'Aérage naturel est faible ou s'invers

AERAGE PAR FOYER : { A la Mine, tech-
nique consistant a utiliser un Foyer pour ag
ver la dépression et ainsi faire circuler l'air.
-Voir: Foyer d’Aérage.

-Voir, a Aérage principal / Historique, la ci
[2345] 1f spécial -15.11.1962, p.244.

-Voir, a Extraction par Puits d’Aérage, la c
[4540] p.106 & 110.

AERAGE PAR JET DE VAPEUR : T A la
Mine, technique d’Aérage, avec Ventilate
dont I'Energie de mise en ceuvre est la \{
peur.

-Voir: VentilateurK E&RTING a jet de Vapeur.

AERAGE PRIMAIRE : T A la Mine, circu-
lation d’air dans un circuit de Galeries (et ¢
néralement de Puits) partant de la surface
Sol (entrée d’air) et y débouchant (reto|
d’air), selon note de.-P. LARREUR

AERAGE PRINCIPAL : T A la Mine, "cou-
rant d'air allant d'un point d'entrée d'air a

point de retour d'air et ne passant qu'une seuig

fois par les Ouvrages traversés." [2197] {
p.19.

* Historique ...

. “Dés la seconde moitié du 18éme s., le p
bléme de I'Aérage a commencé a se po
On a utilisé alors un moyen simple: le Foy
a la base du Puits de Retour d'air qui se cq
portait alors comme une cheminée delpogé
/ Ce procédé, malgré ses dangers dans

Mines grisouteuses, fut utilisé pendant tied I'Aérage artificiel), on emploie des Ventilg

longtemps, notamment en Angleterre ou, v
1860, il était encore considére comme le
économique. Signalons également I'utilisati
d'Ejecteurs a Vapeur accélérant I'Aérage
effet de Trompe. // Il est certain que les ap
reils mécaniques utilisés depuis 1825, pou

Ventilation, avaient un rendement déploratlé/ L . N ;!
hdl Type d’Aérage primaire ou le Courant d'dir

-30 a 50 %- pour un encombrement énorr
cloches plongeantes, Machines a pisto|
Roues a cloisons mobiles. Ces Machin
tournaient lentement, assurant des dép
sions jusqu'a 50 mm d'eau, mais avec des
bits faibles, malgré leur nom delumétri-

ques // Notons en passant la Pompe
engrenages deABRI -1840-. // A la méme|
époque, deux chercheurs, parmi lesqu
COMBES construisaient les premieres Rou|
centrifuges, mais sans enveloppe. Les ren
ments de ces appareils étaient toujours failf
-inférieurs a 50 %-. // C'est alors queIBAL,

en 1858, eut l'idée d'entourer la Roue d'J
enveloppe; il pensa également a incliner

Aubes en arriere du sens de rotation. I

agi, d'ailleurs, que par intuition; la théor
compléte viendra plus tard. // C'est égalem
GUIBAL qui, eut l'idée du diffuseur, qui récy
pere I'énergie cinétique du fluide, et la trar
forme en pression. // Ces Appareils, quoiq
trés primitifs, atteignaient et méme dép3
saient 60 % de rendement. Les dépressi
réalisées étaient de 100 mm d'eau, avec
débits plus importants que ceux des appar
précédents. // Le pére de I'aéraulique modg
ne futRATEAU qui, a la fin du siécle dernie
(le 19éme), mit en équations les lois fond
mentales des turbomachines. Il construisit
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Gpous les voyons encore maintenant, et
sont une amélioration des Ventilate@si-

sur des détails. // Le fait qui nous parait a

tiHouilleres dePteROSSELLE était une excep
tion. // Actuellement, I'ens. du Bassin de Lqd
raine compte une douzaine de Ventilateurs
-1.400 ch et dans ke-P.C, il y en a & peu pre
autant qui avoisinent 600 ch ---." [2345} 1
t-spécial -15.11.1962, p.244.

AERAGE RETROGRADE : { A la Mine,
syn. d'Aérage ascensionnel, -voir cette exp|
J671[3645] fasc.4, p.95, fig.50.

AERAGE SECONDAIRE : f A la Mine,
circulation d'air dans une Galerie en cul
sac, soit naturelle par convection, soit mé

€bes) comportant un Ventilateur forgant I'air
circuler,noteJ.-P. LARREUR.. “On appelle
MiAérage secondaire, 'Aérage des Chantierg
des Galeries en cul-de-sac, que le cou
d’Air principal ne parcourt pas.” [221] t.2

IE.?;GO.

U | ’Aérage secondaire est omniprésent
tUMine Grisouteuse; -voir, a Evacuation du G
2s0u, la cit. [883] p.37.

AERAGE : Du changement d’air qui donne meilleure Mi
Michel LACLOS.

gﬁERAGE SOUFFLANT : 1 Type d’Aérage
lefonsistant en un apport d’Air extérieur, crég
i simple courant de convection a I'entr
des Travaux.

le¥ers les années 1810, "Pour le ler effet

brteurs, des Trompes, des Soufflets de différ]
utes sortes; mais toutes ces machines ne
bigluisent jamais que le mélange d'air pur d
haon souffle avec lair vicié des Travaux; et
h4les distances un peu considérables, leur ¢
|gst trés peu sensible.” [1637] p.11 ad3..
INE.

hest provoqué par un Ventilateur & I'entr

ed'air dans les Travaux créant une surpressi

egV0ir: Aérage aspirant.

dé-Les Mines américaines ont souvent 'Aér|
ge soufflant, le Ventilateur étant monté sur|

Puits d’Entrée d’Air.” [221] t.2, p.340.

9 A la Mine encore, se dit de I'Aérage secd
edaire, lorsqu’on utilise un Ventilateur sou
edlant I'air du circuit primaire vers les Fonts.
de%ERAGE SPONTANE : T Appellation (an-
cienne) de I'Aérage naturel qui s'établit de
neon spontanée entre les orifices situés a
ebliveaux différents d'une Mine.

,].éERER : Maniere d'espacer. G. PERSEC.

E ERAGE TERTIAIRE : § A la Mine, cir-
" Culation d'air dans une Galerie en cul de s
sayant son origine dans une autre Galerie
u8u| de sacselon note de.-P. LARREUR

S.
b
d
Bi

el

“RATEUR : 1 Terme relevé, in [4521}. Il dé-
nait un Equipement portatif de Protecti
ividuelle -E.P.1.- contre les Poussieres, ¢

agit, en fait,note J.-P. LARREURd'Un Mas-
gdue a poussiéres ventilé.
"L’Aerateur n’était pas admis par I'Abat

premiers Ventilateurs centrifuges, tels q
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age dans les Mines de Charbon du Norg 4

w'appareil adapté au Masque a poussiere,
adapté (équipé ?) d'un petit ventilateur, de-

RBAL. // Les Ventilateurs d'Aérage principalvait étre porté par le Mineur. L'accumulateur
5 @emblent aujourd'hui avoir atteint un point ptde sa Lampe au chapeau, I'alimentait en éner-
la techniqgue ne se modifiera plus sensiljlegie. L’'engin aspirait I'air a travers le filtre, ce
bsinent dans les quelques années qui viennentaai évitait de faire des efforts pour respirer.”

I'amélioration du matériel ne jouera plus qug4521]p.110.

ifil A la Cokerie) “dispositif d'injection d'air

le plus marqué I'évolution récente est cerfaidtilisé pour I'oxygénation des Lagunes d'Epu-
nement l'augmentation considérable de | laation biologique des Bassime Traitement
"puissance des Ventilateurs: a I'heure actuglldes Eaux Résiduaires par le €¢dé bactérien
"lappareil de 500 ch est devenu tout a faiet constitué de turbines d'aération dont la vi-
F-courant, alors qu'il y a une vingtaine d'anngetesse de rotation et le nombre en service sont
le ventilateur moyen ne dépassait pas 200|chsservis a la concentration en Oxygene dis-
Un ventilateur de 1.100 ch installé ayxsous dans l'eau." [33] p.7.

. A SEREMANGE les Aérateurs sont des turbi-
rnes dont les pales brassent I'eau en surface,
deppelleF. SCHNEIDER
5 1 Syn.: Aéroréfrigérant ... Ce mot figure sur

un schéma de I'Us. dBENAIN, dans un rap-

port de Stagiaire écrit, en Mars 1974, in [51] -

107, p.20is.

1 "Appareil servant a la ventilation, au renouvellement
i¢p7l‘air d'un local et a I'évacuation de I'air pollué." [33]

AERATION :
AERATION '

HeAERATEUR DESINTEGRATEUR : 1 En
ca-onderie, appareil employé pour la prépara-

Bienfait de la pipe.
Prise de courant.

nique avec une ligne de Canars ou de Venttion du Sable.

a "On trouve des Aérateurs Désintégrateurs
dans lesquels le Sable, jeté a la Pelle sur une
&ourroie transporteuse armée de bandes mé-
atdlliques et tournant a grande vitesse, est lan-
, cé contre des lames élastiques qui brisent les
mottes." [1823] p.39/40.
en

[-AERATEUR ROBERTSON : { Au H.F.4
de DUNKERQUE, Aérateur statique installé au
edessus des Halles de Coulée.

. "Les Halles sont équipées en toiture d'Aéra-
teursROBERTSONpour Ventilation naturelle.”

n[£1911] p.14.

FAERATION :  Au Fond de la Mine, elle
jigermet a l'air de circuler dans toutes les Gale-
_nies, d'apres [766] t.Il, p.220 ... Ce mot est
L. parfois utilisé & la place d'Aérageote A.
F'BOURGASSER
Pro-Au Moyen-age, “I'Aération (des Mines)
Utait réalisée par des appels d'air créés par
Ades feux de bois allumés au fond des Puits.”
fiei504] p.13.
9 Opération faite sur le Charbon de bois
apres sa sortie de la Meule ou du Four.
;. "Aération du Charbon. Le Charbon frais ab-
F&orbe de I'Oxygéne; cette réaction chimique
Ply'accompagne d'une élévation de température
qui peut provoquer une inflammation sponta-
née. C'est pourquoi on doit laisser reposer le
&harbon a l'air libre pendant deux jours avant
de le Transporter vers un entrep6t ou une Us.
Nsidérurgique ---. Aux fins de mois en particu-
“lier, lorsque les Charbonniers sont soucieux
de compléter leur contingent mensuel de Pro-
duction, il arrive fréquemment que le Char-
bon soit insuffisamment aéré, d'ou risque
fagtinflammation.” [3684] ch.7.
deSA |a Cokerie, pour le Traitement des Eaux
ammoniacales, technique assurant un apport
permanent et suffisant d’Oxygéne ... -Voir:
Bassin d’Aération.
Ldl Au H.F., syn. de Soufflage (du Vent) !

"‘Noté dans la brochure parue a I'occasion du
Hicentenaire des Forges O€.LING: "Souf-
flante a Gaz pour I'Aération du H.F.." [363]
p.55.
bl Elle a pour objet de rendre neutre a I'Arrét,
Vis a vis des risques: Asphyxie et Explosion,
.ges enceintes normalement dangereuses en
' etat de marche; -voir: Purge ... C'est ddac,

pidairement parlantle fait de Mettre a l'air,

... et non de s'envoyer en l'air !
~ AERATION : Coup de vent.
bas

2!
|

=]

Je‘;eur. Son encombrement ne le rendait
onctionnel avec ses 2 cables et I'Aérate

ur.



AERATION PAR FOYER : 1 A la Mine, ti-

rage provoqué par un Foyer.

Exp. syn.: Aération par Toquefeu.

. "Les circuits d'Aération par Foyer présg
taient des avantages réels en raison de la
plicité de leur installation et de leur fonctio
nement, aussi furent-ils utilisés jusqu'a ce

la Ventilation mécanique fOt rendue effical
au 19éme s." [716] t.3, p.578/79.

AERATION STATIQUE :  Au H.F., dis-
positif installé sur la toiture de la Halle ¢
Coulée pour favoriser I'évacuation des

mées, d'apres [83TS-CRM du 23 et 24.11
1989, p.60 fig. ... -Voir: AérateurROBERT-
SON

AERATION : Ouverture d'une maison close. C.CRETQN

AERAULICIEN
questions d’Aéraulique.” [309]

AERAULIQUE . {l “Science qui étudie I'écoule
ment des Gaz dans les Conduites.” [309] Etude
des problemes d'Aérage dans les Mines. |
associe, a partir de relations voisines des
de KIRCHOFF, modeles analogiques et calg

. 1 “Ingénieur qui s'occupe dep

Fllge, c'est-a-dire au Terril; les Anciens disaig n‘?

?Irgl‘bOT-BOTTIN, 1875, p.1465, 4e col..” [3020]
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-Voir, & Gaz a effet de serre, la cit. [300].

AERHYDRIQUE : 1 “adj. Qui agit par I'air et I'eau -

n-=- Soufflerie Aerhydrique, Ventilation pour Forges

Fx, produite directement par la Vapeur ---. Al

HURERIEN : 1 Au H.F., 30UGREE désignation
C&e I'ens.: Equipe de Jour et équipement, ¢
gés de I'évacuation des déblais des Halleg ge

Coulée.
. "Les différents tunnels vers les H.Fx resp
€tifs furent supprimés et remplacés par (

Utigne aérienne conduisant les Déblais vers |

bois du Service, en Bennes ou Berlines bag
lantes. Ces déblais étaient déposés dans
Trémie de trés grande capacité ---. Le reg

m
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y a une vitesse de rotation optima a respecter
---. La vitesse de marche pour un Broyeur de
5 m de @, est de 16 tr/min, soit environ 90 %
Flde la vitesse critique. // Quant aux Liners, ils
‘servent a dévier la trajectoire des Produits
pendant cette chute. La disposition combinée
des palettes et des Liners permet d’obtenir un
hagffet d’Auto-Concassage et d’Auto-Broyage
la matiére sur elle-méme ---. // Les Pro-
duits a Broyer, stockés dans des Trémies
L d'alimentation, sont amenés a la goulotte
nd'entrée par une Bande transporteuse. // Sous
ffet de la rotation, I'Auto-Broyage réduit
clgs Produits & une Granulométrie de plus en
s petite. Au fur et a mesure qu'ils attei-
rgnent la Granulométrie désirée, ils sont aspi-

située en-dessous de cet énorme Silo; 1a,

plissage des Berlines se faisait dans la caJ€

LJés - sous l'effet de la dépression produite
r un Ventilateur et entrainés dans le courant

il Rt © i )
avait des préposés qui, en un temps rec’}');a%" vers un Classificateur, qui retient les

pouvaient expédier plus ou moins 750 Ben
par Pause. Ensuite, ces Bennes étaient ¢
riées par Cable Aérien vers le lieu de stoc!

oRans exceptioa teéri. L'ensemble de ce pos

u-était mené par une Pause de Jour appelée

lateurs, a la résolution de réseaux mailésimement I'Aérien.” [834] p.49 ... Et DRIE-

complexes.

. “A MERLEBACH, le probleme comportaif
221 branches et 109 nceuds et conduisait §
a 113 équations du typel = 0. Il a été résoll
en collaboration, par lesB.L. et le Cerchar.”
[221] t.2, p.329/30.

AEREOSTZL : 1 “Arm. Fer de lance -13éme s.-
[1551] rf2 -15.06/15.08.1994, p.28.

AERER : T A la Mine, c'est pratiquer I'Aérg
ge des Galeries ... "Aérer, c'est amener

Travaux du Fond les volumes d'air néces
res au refroidissement des Terrains, au m
tien de la vie et de la Sécurité de I'Exploi
tion par dilution du Grisou." [1027]°%05 -

Janv. 1961, p.61.

C’est pratiquer I'Aération du Charbon
bois ... -Voir a Aération, la cit. [3684] ... "L
Charbon peut étre amené des Fours de C4q
nisation aux Us. sidérurgiques des qu'il a
Aéré.” [3684] ch.9.

1 -Voir: Mettre a l'air.
AERATION : Facon de changer d'air tout en restant ¢
s0i. M. FERRAND.

AERER (S : 1 Pour la Charge du H.F., c'¢]
étre facilement perméable au Gaz.

. "Si (les Matieres de la Charge) s'Aérent bi
quand méme il y aurait aurait un accrois
ment de (la) quantité de Gaz formé dans
unité de temps, la Flottabilité du Gaz mont
ne s'accroitra pas pour autant." [1648]1
p.463/64, 128 (3).

AERER LA CHARGE : { C'est rendre I'en
semble des Matiéres contenues dans le H
plus meuble et plus perméable au passag
Gaz ... -voir: Aérer (S").

. "Les Ferrailles Aérent la Charge et, grac
leur action mécanique --- favorisent le pas|
ge des Gaz et améliorent la Perméabilité
H.F(1)." [1511] p.234 ..(1) C'est vraihoteM.
BURTEAUX pour les Ferrailles dites lourdg
(Chutes de laminoir, Paquets, Scraps, Pof
---); ce n'est pas vrai pour les Ferrailles di
légeres (Tournures d'Acier, Clinquants ---)
pour les Ferrailles lourdes a I'état trés di
(Tournures de Fonte).

AERER LE SABLE : 1 En Fonderie, log
syn.: Epingler le Sable et Tirer de [laij
d’aprés [1037] p.118.

A.E.R.E.S.: T Abrév. pourAssociation de&ntrepri-
ses pour laRéduction des gaz E&ffet de Serre ...

“Créee en 2002, A.E.R.E.S.a pour vocation de pert \ce >(Ue
netes servent a €lever les Produits a Broyer
PYparvenus a une certaine hauteur, retomber

mettre aux entreprises de présenter leurs engagen
dans le cadre defini et reconnu par les pouvoirs
blics.” [300]a ...GAZ A EFFET DE SERR®.1, notel.

3

h

b

S)

brfet Appareil (-voir la fig.471).
te¥ar. orth. francisée: Aérofall.

GHE de rappelerl’existence, autrefois, de ¢
Téléphérique ou Téléphérage a Déblais

pirlBénnes basculantes a la main, vers le C

sier. Ces Déblais étaient du tout-venal
comme par ex. en provenance des Route
Coulée, des nettoyages divers, du Lait
souillé ou une partie des Poussiéres H.F..

" Aérien a disparu en vue des H.Fx modern

plus exigeants au point de vue rapidité et
pacité.
9 Aux H.Fx des Forges deLABECQ, en 1961,

Awesigne, vraisemblablement (?), une instal

ation d’évacuation des déblais et gravats a I'al

pigkun systéme du type téléphérique.
a-Voir, a Personnel / du H.F., I'extrait de [372

p.69/70.

9 Nom parfois donné au Téléphérique utili
een Usine a divers usages.
. A REHON, nom donné au Transporteur

rbé®sacuait vers le Crassier les sous produits
etdsines, d'apres photo, in [2045] p.37.

AERIFERE :  Syn. de Aérophore, d’aprés [308].
ez

AERINITE : 1 “n.f. Aluminosilicate de Fer, de cal
cium et de magnésium, avec traces de vanadiy

t[1521] p.29.

PTMERINITE : 1 Silicate hydraté naturel de Fer, d'Al
B€mine et de Chaux, d'aprés [152].
UNEFormule
Ant2H0, d'apres [2643Bite .. MINDAT-ORG

Cas(Al,Fe,Mg)10Si2035(OH)12COs.

AEROFALL (@ : § Mot d'origine anglosaxonne..

Broyeur ayant la forme d'un Tambaaicum

géant (de grand @ et de faible épaisseur) av|
.F.,- un aspirateur pour les Fines particules |

b garales,

- et un Séparateur magnétique pour les

b Aes métalliques.
5

&3 Linventeur du Procédé Aerofall est le groupe ca

dgienWESTON d’'apreés [954] A2 -Avril 1962, p.23.
Syn.: Broyeur Aérofal?), Broyeur autogéne

s.. @ A cette entrée est présentée I'image

et “Le Broyeur Aeofall se présente sous
Séorme d’'un grand tambour métallique, do
les flasques sont percées par 2 ouvertures
trales --- pour lintroduction des Produits
Broyer et --- I'évacuation des Matieres trg
tées. /lLe tambour repose sur 2 paliers hoirizonta
graissés sous pression, et tourne sous I'action d’un
teur électrique ---// Des palettes longitudinale
sont fixées a intervalles réguliers, sur la pg
intérieure du tambour. Des Liners --- garn
sent la surface interne des flasques. Les pg

Rroduits les plus gros, puis vers un Cyclone

_des Multicyclones, qui retiennent les Pro-
Juits de plus en plus fins. Cette Classification
Ldes Produits permet souvent, par I'élimina-

h

etion de I'un ou de lautre des Produits re-
Lsyeillis, certaines concentrations ou, tout au
moins, I'application de procédés de concen-
b tration différents -pour le Minerai de Fer, par
b Concentration magnétique, Granulomé-
adie, Flottation-. Les Produits les plus gros-
htSiers peuvent étre automatiquement recyclés.
. {d-es produits humides colmateraient rapide-
ieient les parois du Broyeur; aussi il est néces-
cagire de les sécher en chauffant le circuit
ed'air, au moyen d'une chambre de combus-
L4ion ---. // Cette action, pour étre rapide et sQ-
re, a été confiée a un systeme de controle et
de régulation électriqu@ILLTRONIC "
14954] 12 -Avril 1962, p.23/24 ... “Le mot
dgerofall a été bien choisi, car il concrétise en
mots les principes de ce type de Broyeur.

p]

Le mot angfall qui exprime l'idée de chute,
indique qu’il s’agit d'un appareil permettant
n Auto-Concassage et un Auto-Broyage de
a matiere a traiter par chutes répétées. Le
uimot Aerorappelle le principe de la séparation
dﬁidu classement --- . // Le grand mérite de
erofall, c’est qu'il se substitue, a lui tout
seul, a toute une série de Concasseurs et de
broyeurs, tels qu'ils sont utilisés dans les so-
lutions classiques. Il entraine donc d’impor-
tantes économies dans les investissements ---
m:" [954] n°12 -Avril 1962, p.26.
. “A la fin de 'année 1960 ORRAINE-ES-
CAUT a eu connaissance d’'un nouveau type
- de Broyeur, déja mis en service en Amérique
du Nord, en Angleterre et en Afrique du Sud
Ce Broyeur appelé Broyeur Aérofall,
semblait offrir un grand nombre d’avantages
sur les installations de Broyages de type clas-
sique (frais moindres et prix de revient amé-
lioré) ---. De plus, il offrait une grande sou-
Ehlesse de fonctionnement et pouvait étre
Nifacilement réglé pour obtenir la Granulomé-
trie demandée ---. l/-E. est devenue proprié-
Ftaire des brevets et secrets de fabrication pour
la France et ses départements.al,, la Suis-
3se, I'Autriche et 'Espagne, les pays du Mar-
ché Commun sauf I'ltalie, I'’Afrique du Nord
dﬁs I’Afrigue Noire francophone.” [954] Supp.

11 -3/&mestrim. 1961, p.5.
AEROFALL : f Var. orth. francisée de mot

B

a :

ntanglosaxon. Aerofall.

:ae,&'EROGLISSIERE . "Réseau d'Aéroglis-
sieres et Conduite de Transport pneumati-

!"que.” [4149] p.79, 1ég. photo 167/33.
oA la Cokerie, "gaine métallique servant au
S?ransport pneumatique du Poussier de Coke
rgnoulu. L'air, injecté par un ventilateur a tra-
SVers une paroi poreuse, maintient le Poussier
)0 suspension et assure son acheminement
quyers la Vis mélangeuse." [33] p.8.

t -JAu H.F4 deDUNKERQUE, la poussiére récu-
pérée au Chargement est Transportée par Aé-

x
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roglissiére.

AEROLIT(h)E : { "Littéralement, pierre tombée d
ciel." [1].

Syn. de Météorite pierreuse.

-Voir: Météorite.

. "AVICENNE (980/1037) parle --- des Aérolithes: '
est tombé prés deURGEA® une Masse de Fer d
poids de 100 marcs (Environ 25 kg s'il s'agit du m
de France) dont une partie fut envoyée au rai@RA-
TE®, qui voulut en faire fabriquer des Epées . Mais|
Fer était trop cassant et se trouvait impropre a
usage'." [3029]METAUX... @ Lieux inconnus.

. “Le grand bolide, trouvé p@ALLAS dans les plaineq
de la Sibérie, pesait 700 kg et était presque entierer
composé de Fer.” [2893] p.25/26.

Gonirisme ...

. Réver d’'Aérolithe est le présage d’une "trouvaill
voir tomber un Aérolithe: découverte d'un trésor,
signe de chance.” [3813] p.36.

ASTROLOGUE : Fort en themes. Michel LACLOS.

AEROMETRIE : { "Méthode d'analyse et de contr
le de l'air dans les Travaux souterrains." [267] p.3.

AEROPHORE : 1 "Appareil destiné a conduire 'aij
dans les endroits viciés. On dit aussi Aérifere. L'Aé
phore a été inventé en 1873, BENAYROUSE, offi-

cier de marine. Il est employé pour les caissons ou
ches a plongeurs et dans les Galeries de Mine.” [30:

AEROREFRIGERANT : § Au H.F., cer-
tains Circuits fermés d'Eau de Refroidisg
ment fonctionnent a la facon du Circuit

Refroidissement d'une automobile ... L'Aéf
réfrigérant y tient lieu de radiateur; d'impg
tants ventilateurs font circuler de l'air a tr
vers ce Réfrigérant aux Conduites dém
pliées pour favoriser I'échange entre I'E
chaude et l'air plus frais, disséminé ens
dans I'atmosphére.

-Voir, a Géant, les cit. [21] du Dim. 09.0
2000, p.2 & du Lun. 07.02.2000, p.1 & 11.

AERATEUR : On ne saurait lui reprocher de faire son ti
vail en coup de vent. R.LESPAGNOL.

AEROSIDERITE : { "Météorite composé essentie|
lement de Fer, généralement nickelifére, avec des p|
cules de Phosphure de Fer, de Carbone et d'Hydr(
bure.” [4595]

AEROSOL : | "Dispersion, en fines particuleg,

d'un liquide ou d'une solution dans un gaz portdg
Cette particularité est abondamment utilisée, notd
ment pour la pulvérisation de produits de beauté
ques, cremes, lotions, eau de COLOGNE, parfu
etc...), en médecine pour la pulvérisation de méd
ments dans la gorge en particuliét. (A la Coke-
rie), les Goudrons légers se trouvent s
forme d'Aérosols dans le Gaz aprés pasg
dans les Condenseurs primaires et les Ext
teurs." [33] p.8.

AEROSTIER : Pouvait avoir une préférence pour les §
cisses. Michel LACLOS.

AEROTRAIN : T Aux H.B.N.P.C.en particu-
lier, “Monorail a Personnel, mais autotracté
I'aide d'un moteur DieseRelais-Mai 1972)"
[883] p.66.

AERUGINEM CONTRAHERE : { En lat., S'En-
rouiller, d'apres [32643 ... ENROUILLER (S’)

AESCHYNITE 1 Minéral Ferrifére

“Niobiotitanate de thorium, cérium, lanthane, yttriur, Niables tels que:

Chaux et Fer.” [4210]

AETHALEIA : 1 Nom donné a ITle d'Elbe, "a caus
du nom grec de la fumésthalos causée par les Fou
neaux de Réduction du Minerai de Fer.” [927] p.177
. “Appelée par les Latins llva, cette fle a été trés tot
nommée pour ses Mines de Fer, qui montrent des
ces indiquant qu'elles ont été exploitées depuis
temps les plus reculés. La quantité de Minerai étai
grande qu'il devint une croyance populaire que ce
nerai était constamment renouvelé.” [5048¢ partie,
p.14.

AETHER MARTIALIS : 1 Au début du 19éme s|
nom d'une préparation a base de Muriate d'Oxydd
Fer (ou Chlorure de Fer).

. "Le Muriate d'oxde de Fer est soluble dans l'alcool
dans I'éther. Lorsqu'on secoue un mélange d'éther

e

linetite, était réputée par analogie avoir une influe
i

il

I+
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une solution concentrée de ce sel dans l'eau, I'g
s'empare d'une partie du sel de Fer et devient ja
d'or ---. Cette dissolution est nommée dans les pha
cie Aether martialis." [3376] p.127.

AETHIOPS MARTIAL : { Au 18éme s., var. orth
| d'Ethiops Martial, d'apres [3102] X 152b.
hrAETITE : Y “Trioxyde de Fer, encore appelé Pier

d'aigle (-voir cette exp.) parce que, suivant une légd
cale, les aigles portaient cette Pierre dans leur nid

cdaciliter la ponte.” [1] & [795] t.1, p.26.

Syn.: Geéodique, Globulaire creuse, Pig

d’Aigle, & Limonite géodique, d'apres [525]
NeYoir, a Ludus, la cit. [66] p.413.

-Voir, @ Mine de Fer limoneuse, la cit. [163

a..FER

o+ Vers les années 1810, autre nom donné
BRONGNIART au Fer hydraté géodique; -vo
a Fer hydraté, la cit. [1637] p.366 a 3@2,..
FER... On disait aussi: Fer Oxydé brun.

-. Au début du 19éme s., “Géode Ferrugine
a laquelle on donnait autrefois le nom de Pig
d’aigle; elles varient de grosseur depuis c€
d’'un noyau de cerise jusqu’a 1 pied de diar

Otre, et méme plus ---. // Les Géodes Fe

Ligineuses forment en divers endroits des al

B] considérables, et il y en a qu'on Explo
comme Minerai de Fer ---. On voit des Bar
trés€pais de ces dernieresTREVOUX, pres

ede LYON, ou elles ont, en général, le volun

led’'un ceuf d’autruche. On en trouve aussi
ograndes Couches dans les montagnesatt

r-(ALES).” [1635]

A- "Cette pierre, grosse en apparence d'une pierre

ur les grossesses des femmes; préjugé qui s'est f

ens ignorants. On pensait qu'elle était employée

|.nom de Pierre d'aigle. Le nom d’Aétite semble a
été employé pour toute Géode renfermant un nd
a-mobile. PLINE en distingue quatre espéces ---. D'ap)
SOLIN, le son produit par cette pierre était attribué al
esprit ou ame intérieure BOROASTREregardait I'Aé-
tite comme ayant une grande puissance magiq
3805] Vil .

cay-..

%ETOSAURUS FERRATUS : 1 Reptile fossile du
Trias, trouvé en Souabe et en Franconie et probd
ment imprégné de Fer, d'apres [4240}--. TRIAS

L#A.F. : 1 A la Mine, sigle pourAir Forcé, -

lavoir cette exp..

S,

C3A FACON : f"Se dit dun travail exécuté sa
fournir les matériaux." [PLI]

USAU 19éme s., dans une Fonderie, "le Con

Agfaitre distribue le travail aux Mouleurs sel

a@n Prix fait. C'est le systéme du marchand
ou I'Ouvrier de Métier est payé A fagon alg

PUgue ses Auxiliaires regoivent, sur le prix d
Pieces fabriquées, le Salaire des journéeg
fectuées." [1852] p.71.

a
A.F.A.Q. : 1 Sigle pour:AssociationFrangaise pour

ge de normes, I'A.FA.Q. est 'organisme qui assurg

contréle de la mise en application de la norme et d

vre un certificat officiel.

-Voir, a Haut-Fourniste, la cit. [675]°Ti6 -Oct. 1995,
3

p.3.
. “La certification AFAQ procure des avantages ind

- viser la confiance de ses clients et lorsqu’on p:

clients pour nous ce sont les aciéristes ---;

- préserver le savoir-faire qui était tres souvent ay
€ ravant détenu de maniére informelle par certaines
sonnes au sein de I'entreprise. Lorsqu’on sait ce
réduction d’effectifs et départs en Préretraite veul
redire on aura vite compris pourquoi I'établissement
traonsignes permet d'éviter quesable du savoine file
t|e§ntre les doigts.” [675]976 -Oct. 1995, p..

si

i-
AFAUS : 1 “n.f. Faucille a dents. Quercy.” [5287
p.14.

| A.F.CER.Q. : 1 Vers 1985, sigle pouAssociation
derancaise de€ERcles deQualité

etA.F.E.A.F.: 1 Ass.Francaise pourfftude de Age du
AvEer ... Cette Association a été créée en 1983 par |3
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€ jusqu'a notre époque (la fin du 19eme s.) cheZ lgg,

les aigles dans la construction de leurs aires; de la

e

thienté de chercheurs de diverses institutions afin de pro-
nelouvoir les connaissances sur cette période ... Elle a
marganisé et/ou publié, depuis sa création, 31 colloques
sur le territoire national et a I'étranger. lls s'organisent
systématiquement en deux parties: — d'une part un
theme régional, qui traite de l'actualité de la recherche
sur I'Age du Fer dans la région qui accueille le collo-
que; — d'autre part un theme ‘spécialisé’, qui oriente
les communications vers une problématique précise
€proposée par les membres et décidée deux a trois ans
CRruparavant en Assemblée Générale ... Une journée
OHfactualité annuelle a également été mise en place et a
abouti a I'édition d'un bulletin interne -28srparus-
IT@ui rend compte des activités de fouilles de la plupart
des membres ainsi que des travaux universitaires sou-
tenus. Ce bulletin est distribué aux membres a jour de
leur cotisation lors du colloque cing mois plus tard ou
lenvoyé par courrier.” [3740] <archeo.ens.fr/site-afeaf/
index.> -Mai 2007 ... Cette Association est hébergée
[O&r le Laboratoire d'Archéologie de I'Ec. Normale Sup.
r,de la rue d'Uim, ®ARIS ... Le colloque de Tou-

louse, dont les actes viennent de paraitre, a

consacré une large part de ses travaux a la
bddétallurgie éd. des actes par Aquitania, 2g0Belon
rneote dem.-J. LAMBERT, Sec. @ -Mai 2007
lle
NeA.F.E.R. : T Sigle de AssociationFrancaise dEpargne et
rdi_e Retraite.” [21] du Jeu. 16.01.1997, p.22.

. Créée en 1976, 'AFER --- est entierement consacrée a la
Na&ense de ses épargnants -—-. L'AFER annonce son taux
tel996: 6,84 % net. 510.000 adhérents lui ont confié 115
c illiards de frs ---. L'AFER, c’est aussi la Sicav SFER: +

3,7 % en 1996.” [714] du Sam. 18.01. 1997, p.33.

. “L" AssociationFrancgaise dEpargne et d®etraite préconi-

&se de ‘réformer’ le régime de répartition pour qu'il reste ‘la

epgse du systeme’ et de développer la capitalisation ... L'As-
sociation revendique 560.000 adhérents et affirme défendre
depuis 26 ans les épargnants et leurs intéréts.” [21] du Jeu.

14.03.2002, p.21. .
plusForte de pres de 600.000 adhérents, I'Ass. Frang. d'Epar-
hcg@ne et de Retraite est en constante progression ... 30 ans déja
egeparent les fondateurs de cette 1ére Ass. d'épargne, libre et

iNdépendante, de la structure d'aujourd’hui, continuant a
ctionner de maniére associative, toujours animée de ce
PA{eme esprit d'indépendance et voyant arriver chaque année
'ﬂﬁls de 30.000 nouveaux adhérents de plus en plus jeunes ---
joir’ [21] du Vend 21.09.2007, p.16.
au

€A FER ET A FLOTS : 1 Ass. bretonne dont le siége
UBst 429600 MORLAIX, place des Otages.
Le »'L'association "A Fer et A Flots" fut créée en 1999, i.
€. 'année suiv. de la mise sur pied du proetLéon,
A Fer et A Flots né dans le cadre de la recherche-
action: ‘nouveaux emplois, nouveaux services’, dans
|le domaine du tourisme, dont I'action principale a été
blgr réalisation d'un circuit de découverte qui proposait
18 sorties. // Le projet de cette association se décline
ainsi: — découverte du Pays BI®RLAIX; — promo-
tion de tous les aspects patrimoniaux; — mise en va-
leur de I'économie; — fédération des acteurs économi-
ques et touristiques ... Aprés avoir développé un circuit
sur le Léon, I'Ass. a, en 2004, créé un cir@dté Tré-
Sgor, propose des journées a thémes, d'aprés [3310]
<aferaflots.org/Qui_sommes_nous__-302-0-0-0.htmI>
[reAodt 2011.
bn
hge FERMETURE AU GAZ : 1 -Voir: cow-
reERA fermeture au Gaz.
es
&-FERMETURE AU VENT : 1 -Voir: coOw-
PERa fermeture au Vent.

3

A FEU : 1 Au H.F., exp. signifiant tout sim-

I AssuranceQualité ... Tandis que I'SO est un repéra-plement que le Fourneau est en Marche; var.

J&n Feu

El Au H.F., exp. knutangeoise signifiant que
le Coke d'une Charge est arrivé dans la Zone
de combustion des Tuyeéres et par conséquent,

équ'il est en ignition ; il suffit de connaitre le

nombre de Charges contenues dans le Volu-

"fe utile pour estimer la situation réelle de

pdelle ou telle Charge.
berEU : Eclat de la rose.
q &U : Permission de détente.

nt N
dAFFAISSEMENT : 1 A la Mine, -voir: Af-
faissement minier.
1 Au H.F., tassement avec détérioration de
matériaux ... Ce phénoméne peut se rencon-
| trer dans les Ruchages dewPERS.
. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs Professionnels @®MBAS, on re-
leve: “On observe quelquefois un Affaisse-
ment des Empilages et méme un effondre-
ment de quelques rangs. Il en résulte que la
V%yrface de passage des Gaz chauds est rédui-




te.” [113] p.56.

AFFAISSEMENT BRUTAL : 1 -Voir: Af-
faissement minier / Deux grands types / 4
faissement brutal.

AFFAISSEMENT DE LA CHARGE : 1
Au H.F., exp. syn.: Affaissement des charg
... -Voir, a Régulation de la Perte de char
la cit. [2921] p.4.

AFFAISSEMENT DE LA CUVE : T Pour
un H.F. Blindé, déformation du Blindage d
a des échauffements anormaux, et qui se
duit par un abaissement d'une partie de la
ve.

. A DUNKERQUE, "en mars, Affaissement d
la Cuve du H.B, quatre mois apres sa Réfg
tion; conséquence d'un mauvais Refroidig
ment obtenu avec le Water jackett nouvel|
ment installé dans la cuve." [2350] -1974,

... Au H.F1 de DUNKERQUE, on note: "Deux|
ruptures de Tige de Petite Cloche a causg
I'Affaissement de la Cuve." [2350] -197
p.22.

AFFAISSEMENT DES CHARGES :  Au
H.F. en Marche, Descente anormale
Charges.

Syn, parfois, de Chute.

. "Il est impératif que les caractéristiques
la Charge permettent --- d'éliminer les In
dents incontrblables tels que les Refroidis
ments brutaux dus au Zinc, I'Affaissemg
des Charges di a I'écrasement du Matela|
Coke." [2350] -1974, p.16.

AFFAISSEMENT MINIER :  Toute Zone
d’Exploitation miniére subit des répercu
sions du passage de I'Exploitation ... Cellg
crée des vides souterrains, qui petit a peti
comblent par la chute et le foisonnement

Bancs du Toit. Le tassement des Terraing
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dans certains cas a des Dégats importantg

le bati, mais qui intervient progressivemg
Afsur plusieurs jours ou mois et peut étre g

veillé efficacement.” [21] du Mer. 30.11.200

p.27.

-Voir, & Ennoyage, la cit. [214d. deHAYAN-
esE, du Vend. 10.05.2002, p.2.
pe, e ELEMENTS TECHNIQUES ...

* Modes d’action ...

. L’Affaissement est presque toujours pr

gressif et suit 'avancement du Front d’Ab
ietage a distance -parfois a plusieurs centai
trde metres- et dans le temps -de quelques 1j
Céplusieurs années- ...

. Il est parfois brutal; dans ce cas, c’est alors
e effondrement massif, comme pour “la Go
cotte AMOUTIERS ou une surface de 50 h
sesous (lire évidemment ‘au-dessus d”') une H
leploitation de 2 Couches superposées de M
.Yai s’est brutalement effondrée.” [21] éd.

BRIEY, du Jeu. 12.12.1996, p.4.
b deAmplitude ... Effets ... Dégats...
5,. L'amplitude des Affaissements dépend de

- I'Ouverture de la Couche.
- du mode d’Exploitation:
. Foudroyage: 90 % (de 'ouverture);

les - Remblai pneumatique: 55 %;
. Remblai hydraulique: 20 %;
- du temps écoulé:
de 50 % : 1 mois;

) - prés de 100 % au bout de 6 mois,
Cld’aprés [1733] t.1, p.139.
se-L'effet des Affaissements dépend:
nt - de la profondeur des Travaux; il est pl
5 fiiportant lorsque ceux-ci sont proches def
Surface;
- de la Méthode d’Exploitation: Foudroyd
ge intégral, Foudroyage et Remblayage,
S-liers abandonnés;
-Cl - de la résistance des Terrains form
$&Encaissant.
HesEvenements d’accompagnement.
S€Peu avant 7.30 h hier matin, une viole

répercute jusqu'a la Surface -tout au mdingecousse ébrantsoCHEREN MERLEBACH et

dés que le volume Exploité atteint une cer
ne importance (importance croissant aveq
profondeur)- ou I'on peut constater l'appg
tion de Crevasses du sol et d'Affaisseme
miniers. Ce sont les Dégats miniers, -v
cette exp..
-Voir: Angle de cassure et Angle d’influenc
-Voir, a Cuvette d’Affaissement, la cit. [326
p.3/4.
-Voir, a Inspection des Carriéres, la cit. [2
du Vend. 21.02.1997, p.19.
-Voir, a Recompaction, la cit. [21] du Ven
21.02.1997, p.19.
. “L'Affaissement est un type d'instabilit
pouvant survenir au-dessus d'une Explo
tion par Chambres et Piliers ou par Dépilal
Il se traduit par la formation en Surface d'u
Cuvette de quelques dizaines a quelques
taines de metres de @. Au centre de la Cu
te les terrains descendent verticalement.
les bords, les terrains se mettent en pg
avec un étirement sur les bords extérieu
ouverture de fractures, fentes de tension
un raccourcissement sur les bords intérieu
apparition de bourrelets, fractures de cd
pression...-.” [3727] p.26.

e DEUX GRANDS TYPES ...
* L'Affaissement brutal ...
Il est préférable de parler d’Effondreme
brutal (-voir cette exp.), comme le conf
ment, aujourd’hui -Aolt 2003-, pour les M
nes de Fer, en particulier, les scientifiqug
GEODERIS, fait remarquer).-Cl. BOLUT,
-Voir, a Ennoyage, la cit. [21d. deHAYAN-
GE, du Vend. 10.05.2002, p.2.
. “Les 16 maisons du haut de la rue de Longwy}
FONTOY) étaient assises sur un Sous-sol minier a
fondrement brutal. Par décision préfectorale les
indemnisés ont di quitter leur domicile. Désert
dans un ler temps, les maisons ont ensuite été d
lies ---..” [3752] 18 -Avr. 2007, p.32.
* L'Affaissement progressif ...

AIBETTING-les-St-Avold L'espace de quelque
lgecondes, un vent de panique traverse la
riée. Les vitrines des magasins tremblent,
Nigutomobilistes sont surpris, les meubles
Plicertaines maisons sont ébranlés. Que
passe-t-il ? D’ou cela vient-il ? Une violen
£. secousse sismique; la plus importante dan|
8] Bassin houiller depuis leedmai 1986. Pen-
sez, 3,3 sur I'échelle dRICHTER de quoi
llvous donner des frissons dans le dos

H.renchérit pour sa pan. L., propriétaire du
_ tabac-journaux sur la.N3, & cheval entreo-

€ CHEREN etMERLEBACH. Il y @ eu comme ung
tagrosse Explosion trés sourde, tout a beauc]
D&ougé, pas mal de boites de cigarettes

Ng€ombées de I'étalage. Et puis plus rien ...
CeQ’est une Galeri® inexploitée (comprendrg

SWEUMAUX qui S’est affaissée. Glissements
NtRerrains aidant, ce type d'écroulements
Sproduira de plus en plus souvent. Le li
efAffaissement constitue alors I'épicentre

'Sla secousse ---." [21] du (?).

M- A propos des Effondrements de terrain
se sont produits AUBOUE en 1996, on relé
ve: “Lorsque la plaque casse, il se produit
phénoménes de vibration, de secousses si

Niques sans trop de gravité bien qu'elles py

-sent aller jusqu’a4sur I'échelle d®ICHTER

- Elles sont d'ailleurs régulierement enreg

S trées par I'Institut de géophysique du Globs
STRASBOURG” [21] du Sam. 22.03.1997
p.22.

s LES PARADES ...

(& Comment minimiser les risques ?2..

Efces Affaissements sont liés & toute créat

fg e Vides d'Exploitation ... lls peuvent étre

Lnfdimisés de plusieurs fagons, sans certitude
echapper: Stot de protection laissé en plg
Remblayage des Chantiers et Tailles, cond

‘Tout a été trés vite, tout au plus 5 ou 6 §.

eftont I'Exploitation a été arrétée) du Puits
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“Mouvement d'ampleur qui peut conduire te judicieuse de I'Exploitation.

SURemedes...
nt Ce sont: le Foudroyage intégral, I'Injection
urde ciment baryté, le Remblayage, et, en Sur-
b,face, la construction de batiments anti-
sismiques).
* SOLUTION EXPERIMENTEE EN  SARRE ...
. "En ce qui concerne les agglomérations, je
citerai I'ex. d'une localité de la Sarre, ou I'on
avait Exploité, a 250 m de profondeur, une
p-Couche de 1 m avec Foudroyage. L'Exploita-

B-tion avait été faite par deux Tailles de 200 m

ngmssant sous l'agglomération. On avait été

nasnené a décaler les deux Tailles. Il en résulta
une ligne de cassures paralléles a la rue prin-

ucipale qui endommagea les plus grands im-

u-meubles, les coupant suivant leur longueur.

B, De plus il y avait des Dégats sensibles aux

xdeux extrémités de la localité. Or, on avait a

neé=xploiter, 10 m plus bas, une Couche trois

flefois plus puissante. La situation était donc an-
goissante. On décida de Remblayer cette Cou-
che avec un trés bon matériau -Remblayage
pneumatique avec Schistes Deschlammés-, de
ne pas décaler de plus de 15 m les Fronts de
Taille et de prendre un Front tel que les lignes
de cassures extrémes dépassent l'aggloméra-
tion. Moyennant ces précautions, les Dégats
furent relativement minimes -a la tonne, 10
fois moindres pour la Couche de 3 m que
pour la Couche de 1 m-. Il est donc tres inté-
ressant de surveiller de prés les mouvements
superficiels pour connaitre le comportement

Lggénéral des Terrains et pour le guider." [221]
141, p.361.

« Lens, 1 Gare ... Elle “dut étre congue pour ré-

- sister aux Affaissements miniers ---. // Le

picorps de la gare est constitué de 11 comparti-
ments en béton armé non jointifs pouvant se

hnnouvoir séparément. L’ensemble du disposi-
tif est indécelable a I'ceil. En sous-sol, il repo-
se sur un cintre métallique qui, manceuvré par

tedes vérins hydrauliques, permet de compenser
les mouvements de terrain ---. // Inaugurée en

s ao(t 1927, la gare est I'une des premieres ma-
dpifestations du style Art Déco dans le Bassin

|eminier.” [2022]

deLens, sous LEcluse ... Pour préserver la voie
deavigable deLENS vers le canal de la Hte-

eDeule -CanalDUNKERQUE-VALENCIENNES,

5 1ehe Méthode d’Exploitation par Taille courte
et Piliers larges donnant un Taux de Défruite-
ment faible, a permis, un temps, la sauvegar-

--de des installations de Surfége
" e DANS LES MINES DE CHARBON ...

. A propos du Siége deA HOUVE, on reléve: “

Trois ans plus tard, a I'été 1997, c'est I'épisode du ‘sec-

teur 7' qui fera couler beaucoup d'encre. Craignant les

Affaissements miniersRené OLIER maire de (57890)

PWORCELETTE prend un arrété municipal interdisant

oalix H.B.L. d'Exploiter le ‘secteur 7' du Siége ta

--HOUVE. ‘Nous disons oui & I'Exploitation sous le ban

L de PORCELETTEmais non a celle sous le secteur habi-

té’, déclare alors I'élu. // Expertise missionnée par les

H.B.L., mobilisation des Syndicats qui seront finale-

Oénent recus par le préfet, table ronde réunissant les

S@rincipaux acteurs du dossier jusqu'a la manifestation a

BLFORBACH de 500 Mineurs deA HOUVE pour la dé-

jefense de leurs emplois et I'Exploitation du secteur 7 et
aux recours ded.B.L. contre l'arrété du maire ¢ROR-
CELETTE, I'événement aura été long et mouvementé.

lUAinsi, en avril 1998, alors que la commune et les
H.B.L. sont préts a renouer le dialogue, ce sont les habi-
llegnts qui barrent la route au projet. 150 adhérents de

Ephfssociation de défense du Patrimoine et de I'Environ-

i*ement occupent méme la mairieRIBRCELETTE A

A HOUVE, dans l'attente du jugement du tribunal ad-
ministratif, la pression finit par monter d'un cran. En

S+uin 1998, 200 Mineurs défilent de nuitP®DRCELET-

b JE. Le lendemain, ils sont 400 a manifester dans
CREUTZWALD. Un jour plus tard, 500 d'entre-eux dé-
verseront 20 t de Schiste devant la mairiePG®RCE-
LETTE et brdleront des pneus au carrefour de I'église.
Finalement, autorisées par le tribunal administratif de
STRASBOURGa Exploiter le secteur 7, lesB.L. y dé-

omarreront en Déc. I'Extraction du Charbon en Veine

j-ALBERT. Avec un retard de production de 350.000

gignnes sur les prévisions.” [28pécial Charbon du

.05.2004, p.2.
Ce.“3arre: le terre tremble BEBACH ... Les
UHouilleres de la Sarre font état de 1.302 se-
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cousses au cours de I'année passée ---.
est clair que ces ‘tremblements_ de terre’ ¢ Lgagnts dont Brigitte, ont entamé la semaine passég
Se.m qu?Iques degatg aux batiments que | uveau Bras de Fer en justice: ils assignent Charl
Mines s‘engagent a reparer --. Il 'Les seCOUs$mges de France en référé - apres le classeme
ses sont provoquées par I'Effondrement desurs maisons en zone rouge inondations. Une dig
Mines du puits &NSDORFa 1.200 m de proq été déja construite car tout un quartier se retrouve
fondeur, qui améne des Cassures dans la us le niveau de la riviere La Rosselle. // PigmEl-

N . s INGER, le maire --- connait le sujet sur le bout d
Ch.e de Gres aU'.deSS‘.JS du niveau de I'Expjo oigts. Sa propre mairie a de la gite. Il a fallu aussi
tation ---. Une vingtaine de maisons ont &t@onstruire Iéglise. II méne la fronde depuis son &l
touchées par des dégats divers ces dernieis. ‘Lorsque ce lotissement a été créé fin (19)
jours, mais les maires des localités font spidébut (19)80, nous étions largement au-dessus d
tout état de la frayeur des habitants et des dBeteee, USRI T GouoRvade RO el
gats futurs avec "".‘ progression de | EXpIOI cendu de 15 métres ", détaille-t-il en’observant le crf
tion ---. // Les h"_ibnan:[_S deEBACH et de ses| crevassé de la grande batisse ol vivent Hervé et N
environs pourraient s'inspirer du combat degu 18 rue de la Vallée. // Joignant le geste a la pa

sinistrés des Mines de Fer en Lorraine.” [41]e mécang plose‘uln ztylo lé plattsur la tabl% de |at1 tsa
du Dim. 07.01.2001 .18. manger. Celui-Cl la devale en trols secondes et (o

p : » P20 , au sol ---.Alain MORVAN.” [21] du Lun. 14.09.2015,
. "SARRE: UNE MINE CONDAMNEE A CESSER D'E xPLOITER

p.18&7.
... Toute la Sarre se trouve sous le choc diun™ ~ ..’ baNS LES MINES DE FER ...

jugement du tribunal administratif sarrois dl&, c,,ses & cas réels. .

SARRELOUIS qui condamne le Puits de Chalr- «qyant aux causes de ces Effondrements
bon dENSDORF a cesser toute Exploitation gjies peuvent étres dues a un exces d’Exp
sous le village deEBACH en raison d'Affais- | (ation mais aussi a une zone de protectiory

sements ... Selon les Houilleres, cette infeisrasentant pas de Piliers rigoureusement

<l d FOUI D
diction pure et simple finirait par mettre du A ) P
chomage 5.000 Mineurs - [21] Mel, perposés entre les 2 Couches d’Exploitatio

-. /I Une seconde cause est I'effet de I'eau
0%-05-2001. p-26. PN .la Marne qui soutient les Piliers. Se fluidifial
- “Les gens de Charbonnages le répétent|igy se transformant en boue, elle devient mg
lassablement: 'Ennoyage, un mot du restgsistante. Sous cette pression elle remd
tres peu utiliseé dans le Bassin houiller ol I'biaptre |es Piliers, les ouvre et les fait s'effd
prefere parler de la fin de 'Exhaure, n'a rief §rer | a Mine deAZAILLES en est la preuve
voir avec ce qui se passe dans le Bassin férix certains endroits les Piliers reposaient
fere. ‘Les Mines de Fer sont profondes Rlectement sur la Marne alors qu'a d’autres
maximum de 240 m. Dans le Charbon, on alsy étajent isolés par un Banc de Calca
teint 1.250 m. Dans les Galeries des Mines|dgg |5 |es premiers se sont effondrés’.” [?
Fer, on a utilisé les Chambres et Piliers qui Ep résuménoteA. BOURGASSER. Y
servaient de Souténement. On a procédd .~ "exces d’Exploitation par Défruiteme
Dépilage sous les zones non habitées. 0P§agéré
les zones habitées, les Piliers ont fini par sle- _~ 1o superposition exacte des Piliers

fondrer, provoquant les dégats que I'on com coyches superposées.
nait en Surface. Un important volume de \i- _ " 3pazAILLES. le Mur de la Couche étal

de se trouvait prés de la Surface. Et les Vi nstitué de Marnes qui se lessivent fac
subsistent. Dans le Charbon, les Vides ont g&)ent. d

comblés au début par le Remblayage pn U1 a Méthode des Piliers abandonnés..

matique ou hydraulique -sable plus eau-, pliis| 5 méthode des Piliers abandonnés, ado
par le Foudroyage’. Dans le Bassin houiller
il'y a eu des Affaissements progressifs en qu
face et des dégats miniers. Entre 18 mois ¢tay¢rée néfaste: “Dans les zones habitées

ans apres I'Arrét de I'Exploitation, il ne de-5 hrocedé jadis a une Exploitation partielle

vrait plus y avoir de répercussions en surfapi i ; ;
ce.” [21] du Vend. 19.05.2006, p.26. aissant des Piliers de roches qui devai

- soutenir le terrain. Or c’est l'inverse qui
* A ROSBRUCK (57800)...

/ > ) ) roduit: ‘On s’est apgr¢u rétrospectivemen
E)eucv.rdé';.oﬁﬁ ;E&%}pgﬁet;e%%edr'éﬁsgﬁswsﬁ ﬁ:;\;‘i‘r'sn Eue ces Piliers finissaient par casser au H
ment de I'Arrét des Pompages des Eaux d’Exhafir e 40 a 50. ans, pr_ovoquant des Eﬁond
rien n'y fait. Tétes de bois, les habitants du quartier d01€NtS  AUSSI , soudains que spectaculai
Weihergraben -le fossé de I'Etang-RDSBRUCK | comme cela s’est produit en 197 CRUSNES
village sinistré par les Affaissements miniers, dniou récemment s&UBOUE', constateG. OR-

peine a croire aux promesses. Il est vrai que la plupaftag » [21] du Sam. 22.03.1997, p.22.
d'entre eux doivent toujours composer avec des mai- « , ' ,
FOUDROYAGE ET METHODE PAR PILIERS ABANDONNES !

sons pentues construites en zone inondable et en . -

déja trop entendu sur la Prévention des Risques. //|il jOUt le monde aura bien compris que (
a une vingtaine de pavillons autour de la rue de la \
lée. Tous ont descendu de 15 meétres pour se retro|
sous le niveau de la nappe phréatique qui menac
gonfler avec la remontée des Eaux de Mine. Pour
ter que tout le monde ne se retrouve les pieds d
I'eau, d'importants travaux hydrauliqgues ont déja
réalisés et il faudra pomper éternellement pour
I'eau ne submerge le lotissement ---." [21] du Ve
19.05.2006, p.26.

. Neuf ans plus tard ... “Aprés-Mine - R... affaissé ...
inondable. // 76 maisons (y) ont été démolies dans|
années 1990 et 2000. 80 ont été relevées. // Une g
zaine d’hab. du village ---, victimes des Affaisseme
miniers issus de I'Exploitation Charbonniére, as:

=

o
Egvents jusque vers 1930, s’'est au contrg

bvetbles en Surface. Des précautions sont pr
jv%tamment sous les zones urbanisées, de
jles sont établies pour limiter les risques,
kigeduire au minimum ... Néanmoins des In
udents arrivent, Affaissement brutal, Gliss
dment de terrain, mouvement du sol qui tq
chent ici et la certaines Cités miniérg
eHétériorent ou détruisent parfois des hab
uei'ﬁpns, comme aMOUTIERS, OTTANGE, AU-
t8OUE, ROCHONVILLERS entre autrd® ... //
siLors du Foudroyage, plus rien ne reste p
gnent Charbonnages de France en référé devant I¢ tg§outenir ledessou®). Les Eboulements son
bunal dESARREGUE:‘j’“’t\.‘ES '—eurst g‘aiso.“s.v C'anSég’S quasi immédiats, les Bancs du Toit s'effq
en zone rouge inonaations, vont devenir invenaable: f :
lls demandegt la_ nomination d’'un expert pour évalye! Fe”t successwement et les AﬁaBsemems
leur nouveau préjudice. // Brigitte, 67 ans: ‘Moi, |e 'épercutent jusqu’en Surface. Du fait du F
peux pas faire de piéce refuge en cas d'inondafiosOnnement -augmentation de volume d{
chez moi. Il 'y a méme pas de dalle a I'étage’. / ({'émiettement des Roches-, I'Affaissement ¢
2007: une cinquantaine d’hab. entament une procédu Aférieur au vide a combler et peut atteindrg

commune pour réclamer des indemnités ---. // — 20[L| ey f

le tribunal de grande instance de S... donne raisonfau oitie d.e la Puissance .de la CO":'Che' Les
victimes sur le fond. Il n'accéde pas a la totalité def€rcussions sont donc instantanées et, en
sommes réclamées par les habitants. Certaines victieral, en surface, on peut suivre la ligne
mes, tout comme Charbonnages de France, font appeipture et I'avancement du Dépilage. Le t

de la décision. // — 2015: jugement, cour d’appel [dg5i , i
METZ, le 22 Oct. ---. /I La pente de certaines habi a?am s'affaisse, les arbres se penchent,

Q

ur éviter les conséquences des Affaissé

adeux pratiques auront des répercussions ini

/tiins, qui se fissurent, avoisine voire dépasse 3 cm{mCrevasse peut s’ouvidr ..., puiS, a I'Effon-
(Parallélement) depuis 2004, une quinzaine d’hgbi

'drement suivant, la Crevasse se bouche, les
lﬁ{}bres descendent, se redressent et la déchiru-
¢ I apparait alors en arriere. Il est évident que
el®n ne peut Foudroyer au dessous des zones
f mabitées. En revanche 3 ou 4 ans apres le pas-
sage de I'Exploitatio), tous les mouve-
rdnents d’Affaissements sont stabilisés et la
Lcsurface peut de nouveau étre constructible ... /
ro/ Avec la Méthode des Piliers abandonnés, la
e $ituation est beaucoup plus complexe. Ce
" type d’Exploitation ne donne des garanties de
L Jenue que sur un temps trés court, souvent
d@uelques années a peine. Les terrains en Sur-
oltace ne s'Affaissent donc pas tout de suite.
lelees vides demeurent, qui seront comblés,
hbgorés 1 an, 10, 1 siécle ... ou jamais ! De plus,
méme en cas d'Affaissement on n’est jamais
sOr de rien: tous les vides sont-ils remplis, la
surface est-elle stabilisée ? La menace d’Ef-
_fondrement est indéfinie, les terrains sont in-
|gsonstructibles, utilisables & des fins agricoles
ulement ... Pour protéger les surfaces habi-
slges, les routes, les Voies Ferrées, les ouvra-
ges militaires, on crée des Investisons, c'est-
SLf‘ar-dire des zones de protection -des Stots-, ou
ht'e
i

o

1]

D

Gisement ne sera pas Exploité, ou le sera
vec un Taux de Défruitement trés faible -de
nt@rdre de 20 %- ce qui permet de ne pas per-
lhdre tout le Minerai tout en protégeant la sur-
face a I'aplomb en lui assurant une stabilité
jjabsolue et permanente. // On estime qu'au
”ggssus d’'un Taux qe Défruitement de 45 %, il
rdégnera une incertitude sur la tenue des Gale-
;?les. Dans la pratique, la Méthode avec Piliers
bandonnés oscille entre 50 & 60 %, avec des
Ltsurfaces exploitées étendues, parfois superpo-
sées ... Les conséquences peuvent étre bien
idyus graves que celles occasionnées par le
oudroyage - qui s’applique a un point spéci-
t fique et limiteé- et provoquer des phénomeénes
|gbrutaux, imprévisibles, en cascade, d'autant
plus importants lorsque le recouvrement est
faible et constitué de roches rigides -ce qui
hi8st cas de notre Basghv [2084] p.67/68.
s&-0u, quand et avec quelle ampleur ?2..

ire"Si les phénomenes sont connus, si on peut
gstimer les risques d'Affaissements, et les
efOnséquences a la surface, on ne saura jamais
erge facon précise a quel moment cela se pro-
eduira. Par contre, on peut recenser les risques
i et sensibiliser a nouveau les populations, sys-
offgmatiser I'information des personnes’, a sou-
rglgné J. ANDRIEU (préfet dem.-&-M.) ---. // I
re@xiste dans le departement 93 communes si-
tuées sur des Bassins Ferriféres. 61 sont sus-
ceptibles de connaitre des Affaissements mi-
niers d'une amplitude plus ou moins
importante. parmi celles-ci, 19 dans le Bassin
eBRIEY-LONGWY, ont une zone considérée
L\eomme étant a risque ‘moyen a fort’ puis-
%%elles sont construites. Il s’agitAlBOUE,
[BATILLY, BREHAIN-la-Ville, CRUSNES, GIRAU-
P MONT, HOMECOURT, JARNY, JEUF, LANDRES,
€BONGWY, MERCY-le-Bas, MOINEVILLE, Mt-
CIBONVILLERS, MOUTIERS, PIENNES, THIL,
e-TIERCELET, TRIEUX & VILLERUPT.” [21] du
u26.11.1996.
S¢ L’héritage empoisonné...
ta-“ Ausout: La cranoe PEUR - COmme en 1972, des
Affaissements miniers ont provoqué d'impor-
tants dégats dans un quartienWBOUE. 150
bysersonnes ont di évacuer leurs maisons, dans
t la cité deCOINVILLE. Les mouvements de ter-
nrain avaient débuté Lun. (14) et se sont pour-
selivis mardi (15) et hier (16).” [21] du Jeu.
Di17.10.1996, p.1.
aDans un article intituléMines de Fer: I'hé-
pstitage empoisonnéon reléve: "Le 15 Oct.
14996, 2 Mouvements de terrains sément le
rérouble dans le village minieralJBOUE. Les
givrtes ne ferment plus, les canalisations d’eau
deompent, les trottoirs s'affaissent. Il s’agit en
erfait d’Affaissements miniers. Les lers d’'une
Lregrie qui toucheront, tour a toMQUTIERS -

I ’

S
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Mai 1997-,MOYEUVRE-Grande-Oct. 1998- ou
encoreRONCOURT -Fév. 1999-. Certes, d¢
Affaissements miniers avaient déja secoug
Bassin Ferrifére lorrain en 1972 AJBOUE
ou en 1977 ZRUSNES Mais les derniers e
date surviennent aprés 1993, date du débd
I'arrét du Pompage des Eaux d’Exhaure d
les Bassins sud et centré21] du Vend. (non,
Dim.) 02.09.2001, p.25.
. “Construite dans le haut du village et déd
a StMARTIN, I'église dESCARO (66 360)était
un édifice roman du 12éme s. Elle a été
truite dans les années 1930/40, victime
I'Exploitation excessive des Gisements
niers proches du village -le Minerai Extrg
était ensuite traité dans le H.F.ria-. Aprés
un long procés contre la Sté des Minesid'
ZIN, la commune a obtenu la reconstruct
de I'église dans la partie basse du villag
1952/54-. On s'est efforcé de conserve
style de l'anc. édifice, dont on a réutilisé
grande partie les pierres.” [2648te dESCA-
RO.
. Quelques dates, d’aprés [24d. deHAYAN-
GE, du Mar. 16.12.2006, p.7 ...

- 1995:LANDRES.

- 1996:AUBOUE.

- 1997:MOUTIERS.

- 1997/98: MONTOIS-la-Montagne
- 1998:MOYEUVRE.

* Conséquences psychologiques. “Le conseil d'ad-

ministration du collectif de défense des commumpe§’

concernées par les Affaissements miniers du Bassi
dérurgique et Ferrifére lorrain --- s’est réuni -H@-
MECOURT ---. // M. TARQUINIO, maitre de conférenc
en psychologie a I'Université deETZ --- a présenté
I'étude qu'il est en train de mener sur le stress
traumatique subi par les victimes d'Affaissements
niers. Une étude comparative qui porte sur 4 groy
de 70 personnes: des victimes relogées, des sini
restés sur place, des personnes demeurant encorg
une zone a risque et des habitants se croyant protg
--(a suivre).” [21] du 08.07.1999.

e 'AVENIR
* Le temps est porteur d’oubli et de renouveau..
. A propos d’'une évocation des travaux en
pris aOIGNIES (Nord) on reléve: “Et puis dan
le Nord, le probléeme des Affaissements
niers, c'est du passé; ‘les Affaissements
eu lieu aprés I'Exploitation. Aujourd’hui
c’est derriere nous’, explique. G, chef du
Service ‘Sites arrétés\.p.c. de C.d.F.” [21]
du Jeu. 31.10.2002, p.30.
¢ Indemnisation ...
. “Les Affaissements miniers devant le Par]
ment ... La procédure d’indemnisation d
victimes d’Affaissements miniers gagne p
a peu en efficacité ---. // La loi devrait pas
en 2eme lecture d’ici @ un mois ---." [21] g
Dim. 16.03.2003, p.25.
. "12 ans apres les Affaissements miniers
ont endommageés les réseaux souterraing
MONTOIS-la-Montagne (57860Je syndicat d'as
sainissemensIAOA sera indemnisé -250.00
€ - par LORMINES, I'Exploitant minier.” [21]
du Jeu. 07.01.2010, p.9.
(1)... sans oublieMONTOIS-le-Montagneet Ste-
MARIE-aux Chénes ajoute Cl. LUCAS MOYEU-
VRE, compléter. SIEST
(2)... Cedessousfait remarquerA. BOURGAS-
SER désigne en fait le Sous-sali-dessusie
I'Exploitation.
(3) ... permettant -comme ce fut le casSBUFCHEF &
des herbivores de se retrougeus le plancher des vg
ches d'ou il ne fut pas toujours aisé de les extraire;
n'avait plus alors a faire a deaches quirient ... Une
situation semblable a été vécue dans le BassibEdel
CAZEVILLE (7).
(4) Ce délai semble trop court.akLEIBER,; il
pense qu'il faut une vingtaine d’années av
gue les Terrains a la verticale des zones
ploitées par Foudroyage controlé aient f
leur Tassement et atteint une stabilisation
tale. A noter que dans les Houilléfs on
table sur une dizaine d’années.
(5) Les phénomeénes décrits, ici, ne tienn
nullement compte de I'abandon définitif
I'Exploitation des Mines avec 'Ennoyage q

St
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s’en est suivi.
s (6) Ce genre de phénoméne est la conséqu
b lé’un effondrement plus important que ce

d’'une seule Galerie. Il s‘agit généralement
N la rupture d’'un Banc de Toit au-dessus dg
t dene de Foudroyage d'une Taille, couvrg
angonc une surface Exploitée importdite

( note deJ.-P. LARREURMars & Déc. 2008

* Affaissements miniers: de nouvelles Zones a enjeux
ée. Le bilan de la derniére réunion de la Conférence

terdépartementale permanente sur les conséquenc!

d joile sombre sur certaines communes du Bassin mi
dRrrain. // Les experts dREODERISont identifié vingt-
Nisix communes, dont certaines situées en zone blan
jtnon soumises aux Aléas miniers- susceptibles d'

concernées par des Risques d'Affaissements. (
d'entre elles, qualifiées de Zones a enjeux, seraien
tuées, comme le relatlivier TRITZ, le président du
Ot ollectif de défense des Bassins miniers, ‘sur des
E rains favorables’: HAYANGE (57700) HUSSIGNY-
|6ODBRANGE (54590) JOUDREVILLE (54490) MOU-
eﬁ'IERS (54660) MOYEUVRE-GY (57250) ROCHON-
VILLERS (57840) RONCOURT (5786Q) Se-MARIE-aux-
Chénes (57255)THIL (54880) et TIERCELET (54190) //
Pour I'heure, des pré-analyses ont été réalisées s
communes concernées. Elles devront étre affinées
de déterminer précisément la nature des Risque
Pourquoi cette soudaine redistribution des cartes 7
situation alarmante dans laquelle se trouvent certal
localités a changé la donne. Des cas, qui selon le
lectif, sont emblématiques des insuffisances de l'act]
le loi Aprés-Mines. Il s'agit notamment de I'évoluti
de I'Affaissement ANGEVILLERS (57440) de celui
onstaté sur la route Blanch&lBUFCHEF (5770Q)des
nouvements résiduels &USSIGNY-GODBRANGE
4590)ainsi que de I'effondrement localisé/®YEU-
VRE-GUe, ‘|l se pourrait que les onze nouvelles comm
nes présentent justement des parametres similai

h

b

o

[hipour obtenir la liste précise des communes visée:
peges nouveaux éléments ne font que conforter la vol
des membres du collectif de voir la loi Aprés-Min|

géesn_\(eloppes Apres-Mines, aide financiére spécifique
Scrite dans le cadre du projet Etat-Région.” [21]

Vend. 22.03.2013, p.8. i

AFFAISSEMENT : Cause de dépression. Alain ETIENN

IEAFFAISSEMENT PROGRESSIF : 1 -Voir:

g'rﬁffaissement progressif..

» AFFAISSEMENT SOUS CHARGE : T Au
H.F., Essai d'écrasement a chaud d'une m
re de la Charge.

. "Des tests d'Affaissement sous charge
été réalisés ---. Les résultats --- montrent (
€ta baisse de MgO de I'Aggloméré fait chu

Flest la valeur de I'écrasement) de°8Denvi-
€fon -de 1230 a 119€C-, alors que pour le
UBoulettes (I'introduction) d'Olivine la fait re

monter de 35°C -de 1.100 a 1.135C-."
qléPél?S] p.6.

AFFAISSER : § Au H.F., ouvrir 'une des
0 Cloches de fermeture du Gueulard.

Syn.: Abaisser; -voir, & ce mot, la cit. [211

p.56.

AFFALAGE : 1 Au H.F., 3PARIS-OUTREAY
c'est le Cédage de la Charge, par ouvertur

la Cloche, sur les H.F. en Ferromanganese
Dans leurs débordements, les fleuves sortent de leur lit)
femmes y entrent. Léo CAMPION.

- AFFALER : Y Au H.F., effectuer le Cédag
orde la Charge ... -Voir: Affalage.
. Ce terme était en usage, en particulier,
BOUCAU, d’aprés souvenir de!l. PINAN

AFFAMER :  "Priver de vivres." [1] ... Au
"b.F., dans le contexte du Glossaire, c'est f
n sorte que les Matiéres premieres du Lit
to_usion n‘arrivent pas dans les Accumulatey
. DanslLa ligne rouge des H.Exon releve:
"Tout au long des Gréves, le H.F. est 'O
L quil faut a tout prix sauver. Faire sauter dg
P Fx constitue l'accusation la plus gral
€qu'on puisse proférer contre les grévist

ElcE
=

'arrét de l'activité miniére -Ciam- a légitiment jeté ¢in

bondeOlivier TRITZ, qui avoue avoir d0 ‘se battref

aniée et d'insister sur la nécessité de conserver &

5 Affaissement minier / Deux grands typed £

esa température d'Affaissement a 25 % (25 %!
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neurs ont comme ultime objectif 'd'Affamer
erles H.Fx et de réduire les patrons a parlemen-
uiter'." [76] p.19/20.
de
IAFFAMIR (S") : 1 Au 14éme s., dans la
nMine en Dauphiné, c'était se soumettre au
versement d'une redevance a I'Antivier: I'Af-
fanage ... Ce motpenseM. BURTEAUX est
P une var. orth. simple ou une var. erronée (co-
inguille de copiste) de (S’)Affaner.
FS-YRir, a Esgaux, la cit. [29] 4-1962, p.239.

"AFFANAGE : 1 Au 14éme s., dans la Mine
hen Dauphiné, redevance qui était versée a
EtleAntivier par les Exploitants d'une Fosse ...
"t® nom de cette redevancapte M. BUR-
' $EAUX est a rapprocher de I'Affanatore de la
keMine de Fer du Tarn, au 15éme s.; celui-Ci
était un associé qui, sans participer a I'Exploi-
tation, recevait sa part de Minerai: I'Affanage,
peut-étre (?).
-Voir, a Esgaux, la cit. [29] 4-1962, p.239.

r les
athFFANER (S') : 1 Anciennement, c'était se
s.Lgbumettre au paiement de I'Affanage.

a

TIRFFANATOR(es) : 1 Au Moyen-Age, bpé-
L diarius ---, Manceuvre ---. (Var. orth.3ffai-
nneur et affanour" [290] ... "Manceuvre qui

travaille de ses mains." [293]

1 Au 15éme s., un associé du Tenancier de la

Mine.
u-Syn.: Mineur-métayer.
tes’Dans les Mines du Tarn, au 15éme s., "tra-
vailleur(s) a la Mine, Mineur(s) ---. lls ne
- dont donc pas de simples salariés, payés a la
ournée ou a la tache; ils jouent le role de veé-
itables associés, possedent des droits réels.
inlls peuvent, tout aussi bien que les Tenan-
dwiers, avoir a leur service des gens a gages.
Comme eux, ils sont responsables de la bon-
‘'ne et de la réguliere Exploitation des Gale-
ries, sous peine de saisie de leur Minerai. En
omme, leur condition est celle de métayers
(medietarij en latin). // De méme que le pro-
priétaire foncier peut faire cultiver une partie
de ses biens ou méme toute sa propriété par
des Journaliers ou par un maitre-valet, de
méme le Tenancier peut louer des Ouvriers
biife sont les Affanatores). La faculté de pren-
u(fre un valet est laissée au métayer; le tra-
oyailleur de la Mine (Affanator) peut égale-
anent se faire seconder par qui lui semble bon.
L'analogie des deux situations est parfaite,
. qu'il s'agisse d'un fond de terre ou d'un Chan-
| tier d'Abatage." [62] p.453.
. Dans les Mines de Fer du Tarn, au 15éme s.,
"il existe des personnages, appelés Affanato-
res, qui n'ont pas recu de Concessions, mais
qui prennent une part de Minerai égale a celle
des Tenanciers. lls doivent donc étre de véri-
tables associés, non des salariés, possédant
des droits réels. Comme les Tenanciers ils
sont responsables de la bonne et réguliere Ex-
ploitation des Galeries." [29] 4-1961, p.291.

D o
(R

E

At

7]

i (A?:FECTATION . 1 Formule d'allocation
des coupes de bois destiné & la Sidérurgie...
“Surface boisée servant autrefois a I'alimen-
tation en Bois de Feu d’'une Usine --voir: As-

E surance (Canton d’)-." [1032] p.295.
. “Bien que les Affouages soient fréquem-
ament confondus, dans les textes contempo-
rains, avec les Bois affectés, les Affectations
représentent une autre formule d'allocation
de combustible. A strictement parler, I'Affec-
aiation est le droit que recoit le fondateur
dé’une entreprise, d’exploiter, a prix convenu,
rane superficie donnée dans les foréts doma-
niales. Ce Privilege peut étre illimité -ou plus
tiexactement ne cesser qu’avec I'Usine- ou
ugomporter un terme, ce qui n’exclut d’ailleurs
vepas la reconduction a I'échéance. La derniere
EAffectation en faveur d’'un Etablissement si-

H'D'aprés certains textes, les Gréves des

Mdérurgique, a la veille de la révolution,

© LE SAVOIR ... FER Glossalre di HiF. Sime piition - J. C.
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concerna le H.F. dBRONCAIS qui obtint une
Affectation de 5.112 arpents, pour 40 an
[503] p.233.

1 Au début de 19eme s., a la Forge
MOYEUVRE, c'est un des éléments du Prix
revient du Minerai &UMETZ ... "Il faut par
jour --- 4 Milliers de Minerai &UMETZ qui

codtent par Millier: Extraction et Galerie 0,§
f; Affectations 0,40 f; Transport 4,50 f; 1/5 d
déduction pour le Lavage 1,10 f; total pour
Millier 6,60 f." [369] p.53 ... Le Minerai dg
MOYEUVRE, note M. BURTEAUX employé a
raison de 8 Milliers par jour, ne supporte p
les frais appelés Affectations; on peut en

duire que la (ou les ?) Affectations est (
sont ?) une sorte de redevance miniere (7
moins qu'il ne s'agisse d'une péréquati
entre s minieres différentessuggereA.

BOURGASSER?).

AFFECTATION (de Cantons d'assurance):
1 Syn. d'Affouage pour les Bois destinés
fournir le Combustible aux Forges.

. "Manifestement I'achat I'emportait de beg
coup sur I'Affectation, qui consistait dans I'g
tribution faite a une Usine d'une superfig
plus ou moins étendue de forét, dans laqu

le Concessionnaire avait le droit de se faji

délivrer par les officiers des maitrises, chad
année, une Coupe prévue suivant la révg
tion établie, c'est-a-dire suivant le nomb
d'années entre lesquelles la forét était divi
en vue de la recrue." [89] p.44.

AFFECTATION SPECIALE : f “Exp. qui appartient
au vocabulaire de la Loi de 1928 sur le recrutement et
aujourd’hui dans le code du Service national recouvre tq
Affectation donnée, dans la disponibilité et la réserve du
vice militaire, a certains personnels, en raison de leur si
tion civile et de leurs capacités professionnelles, pour f;
partie des corps spéciaux ou de cadres d’'assimilés spécis
[206]a ... AFFECTATION

-Voir: Affecté spécial.

. En 1939, a la Mine d&t-REMY (14 570) "un nou-

veau régime de travail devait étre aussitot institué, yinenent, in [330] p.154/55.

partie des Ouvriers étant mobilisés et une autre de
bénéficier d'affectations spéciales." [3520]

AFFECTE SPECIAL : { Dans le cadre militaire -al
temps de la conscription-, toute personne{en princip

la 2eme réserve, exceptionnellement, de la lere r§

ve (-voir, a ce sujet, I'extrait de la Loi du 31.03.1928, d
aprés)}ayant une Affectation spéciale, -voir cette e
... En cas de conflit, 'Affecté spécial, dans le cadre
la Défense civile des Installations (-voir cette exq
était mobilisé sur son lieu de travail ... « Ceux “
2emME RESERVE Sont des personnes qui dépendent du
nistére de la guerre -a I'époque- et, en cas de co
seraient susceptibles d’étre utilisés a des travaux dg
construction, d’aide aux civils ... Il s'agit généralemg
d’hommes d’'un certain &ge qui ne sont plus assez g
tes pour rejoindre le corps de combattants -a l'inve
de ceux de la 1ére réserve-." [2581] p.81.
. A propos de la Mine de Fluorine d&ALZERGUES
(Aveyron), on releve: “... le Personnel est, au 15
1940, composé de 27 actifs: 2 enfants de 15 ans, 2
fants de 16 ans, 4 femmes, 19 hommes ---. // Parm
Francais figurent 4 Affectés spéciaux -2eme réserv
[2581] p.81.
«La Loi du 31 Mars 1928...
. “Loi relative au recrutement de 'armée...

Titre | - Dispositions générales ...

Art.2. — La durée totale du service militaire est de

années, réparties de la maniere suiv.:
- Service actif: 1 an;
- Disponibilité: 3 ans;
- Premiére réserve: 16 ans;
- Deuxieme réserve: 8 ans ---.
Titre Ill - Chap. Il -

Art.48. — Les hommes de la lére réserve seront a:
jettis a prendre part a 2 périodes d’exercice -la lere: 3
& la seconde: entre 2 & 3 sem., selon loi de finances- --
Les militaires de la 2eme réserve peuvent étre, en temp
paix astreints a des exercicgséciaux, dont la durée total
n’excédera pas 7 jours ---.

Art. 52. — ... Peuvent étre Affectés soit aux corps s|
ciaux, composés de militaires des réserves, soit a leur enf
ou profession du temps de paix, soit @ un emploi simila
avec ou sans changement de résidence, les hommes du
ce auxiliaire, les hommes du service armé appartenant
2eme réserve, dont l'activité professionnelle est indisper
ble, soit a la satisfaction des besoins de I'armée, soit au f
tionnement des administrations publiques, soit au main
de la vie économique du pays. En cas de nécessité abg
les hommes du service armé appartenant a la lere ré:
peuvent aussi recevoir une Affectation spéciale, mais unig
ment pour la satisfaction des besoins de I'armée ---. // En
de mobilisation, lorsque les circonstances I'exigeront, les

|. sous les drapeaux par décret rendu
P*Conseil des ministres ---. // Un régl

deninera --- les catégories de professid

Le Savoir ... FER -61 - 5éme éd.

fectés spéciaux peuvent étre appelés

ment d’administration public --- déte

j@“i peuvent comporter des Affectatio
péciales, les classes de réserve d
lesquelles ce Affectations pourront éf]
prononcées ---; ce reglement d’admini
otration publique sera inséré dournal

Officiel --- ... Fait a PARIS, le 31 Mar
€1928. // Gaston DOUMERGUE. / Par
|ePt de la Républiquelle ministre de la

guerre / Paul PAINLEVE.” [2775] du

03.04.1928, p.3808, 3818 & 3825.

. A propos de la Lorraine sidérurg
A8ue, on releve: "En 1919, la pénufi
lI&de la Main-d’ceuvre est grande. L
plPrisonniers russes sont partis,

emands aussi. Il ne reste que |
'Juvriers locaux, Affectés spéciay
et quelques étrangers survivants

la tourmente (l&Guerre 1914/18).”

[2976] p.27.

. Hommage @ M. Gustave EIFFEL

“fig.489 souvENIR
s LEXPOSITION

DE PAR!

X T

. En Chine, a I'époque deAO,
une Affiche comporte la phrase
suivante: ‘Fondez beaucoup de
bon acier et accélérez la cons-
truction socialiste’ ... On y voit
un Ouvrier portant un morceau
de profilé, et au loin, semble-t-il
un H.F. & cause d'une rangée
d'Appareils qui paraissent étre
des COWPERS d'aprés [3220]
n°116 -Juin 2007, p.9.

*e EXEMPLES ...

¢ Affiche de I'Exposition Uni-
verselle de 1889un hommage
a Gaston EIFFEL ... -Voir la

f|g489 document récupé-
ré par M. BURTEAUX -Mai
2009.

* TENE (La) ... -Voir, a cette en-
trée, la fig.491.

OEtym. ... "A et ficher; picard,
affiker, provenc.aficar, afiquar,

_UNIVERSELLE

IS EN 1889

AFFERMAGE . 1 -Voir: Ferma-
&e.

t-guer le Fermage.

i ;Voir, a Droit féodal, *Sous le régime féodalla cit.
aﬁ%n] p.58 474,

I .Dans une étude consacrée a la Franche-Comté, &
r%os du complexe métallurgique belfortain -16én|
U€8eme s., on note: "L'Exploitation (des Forges) n
|wien sar pas assurée par les Seigneurs, gens de cq

ules, tant6t elles font partie de la Ferme générale|

venus seigneuriaux. Dans ce dernier cas, elles o
pent une place de premier rang dans le bail." [8
p.227.

B

UAFFERMIR
l,‘;,E_‘est: tasser.
ua>yn. d'époque: Battre, -voir ce mot.

ire\/oir également, a Méthode bergamasque
\Ugit [17] p.144 & 146.

. { Dans le langage du 18éme §

AFFERMISSEMENT 1 -Voir: Rafine-

ant

AFFERON : { “Archéo. Petit bout de Métal qu'o
met au bout des Aiguillettes. = Ferret.” [155Bn
15.08/15.10.1994, p.17.

e a

SAFFERRER :  Anciennement. "verbe. Charger d

L;Fers. Percer d'un Fer, d'une Epée. Accrocher." [301

de

_)AFFERRER (S) : 1 "Les Grappins, les Crocs dont d
ese sert pour accrocher un vaisseau, sont de Fer. [
is'Afferrer, en parlant de galéres qui s'accrochent.

rgnrent de front pour s'investir et s'Afferrer l'ur]
nd'autre’."” [3019]
ler-

SAFFICHE : | “Feuille écrite ou imprimée placar
dée dans un lieu public et portant une annonce offid
le, publicitaire ou propagandiste, a laquelle une im

apeut étre associée.” [206]

Evoir: Affiche de Sécurité.
le¥oir, & Premier Ouvrier de France, la fig.542, a

£-gloire du Mineur.

. "Mineur ! le sort du pays est entre tes mam®cla-

mait 'une des nombreuses Affiches de la Bataille

Charbon (-voir cette exp.), menée au lendemain d

_8se2cgnde guerre mondiale.” [3273]249 -Juil. 2002,
p

. L'affiche de prévention a connu une image évoluti
... On a décliné les thémes tels que: la culpabilisat

esten ..

réerme est de régle. Tant6t les Forges sont Afferméeg

hflittéme s.: 'Au troisieme abord et combat, les petjtes

espagn.afijar; ital. afficcare”
[3020]a ... AFFICHER
¢ Affiche du 32eme festival du film italien de

UAFFERMER : 1 Prendre en Fermage, a bail. Prafi-VILLERUPT -2009... Le fond des affiches -une gran-

de et une petite- rappelle que cette région a été mar-

quée de facon trés profonde par l'industrie sidérurgi-

que; c'est elle qui expliqgue dailleurs la présence
ymbreuse d’une descendance transalpine, que souli-
e, chaque année, le traditionnel festival du film ita-

. Laflg.502—grande affiche-due aux re-
Urefrches des.-D. HENGELet deR. SIESTrend compte

ce passé ... Le ler plan présente un plongeur -
olite au premier abord sur un tel document- ... Mais

(=]

dis

[3: ut s’explique, puisque le créateur de I'affiche n'est

utre queBARU (-voir ce nom propre), comme il a
signé cellesde 1992, 1993, 1995, 2000 Le.
plongeur qu'on voit sur l'affiche est un clin d'ceil a la B.D.
.,dont BARU est l'auteura Piscine de Michevilleparue en
Avr. 1985 aux éd. Dargaud; une réédition, augmentée de 6
pl. de commentaires de l'auteur &ar vraie piscine de Mi-
cheville a vu le jour en Oct. 2009, aux éd. Les Réveurs ...
|§ans cette B.D., BARU évoque son adolescence, les pre-
miers flirts, les blagues entre copains..., sur fond de rock and
roll, d'humour et de hauts-fourneaux, d'apres[2964]
<lorraine-café.fr> & <bedetheque.com> -Nov. 2009.

AFFICHE DE SECURITE : { Affiche dont le conte-

nu est directement lié a la prévention des Accidents du

travail.

. Dans un artLe Musée des Mines de Fer NEUF-

CHEF, Jean-Marc THORRcrit: “Affiches de Sécurité ...

Ces Affiches ont, pour la plupart, été utilisées dans le
e cadre de grandes campagnes nationales de prévention
pjdes Accidents, patronnées pards.M.F.F.--. // Un
certain nombre de ces Affiches sont de facture pure-
ment locale ---. D’autres, en revanche portent la signa-
tsvre de professionnels. Ces Euvres au graphisme styli-

&, tantoexpressionnistetantdt humoristique savaient
tbucher au but par des procédés simples, a la portée de
us. Les slogans étaient en général directs -ce qu'il
€ faut faire, ne pas faire- mais pouvaient aussi se faire

humoristiques -jeu de mots- ou profonds -appel a la

conscience, a la responsabilité-.” [498] -1994, p.171.

n
e
Al

elA FFICHER . f Anciennement, Clouer.

9+ es Clous dont on se sert pour attacher une chose a
une autre, sont fichés, enfoncés par la pointe. De Ia, le
verbe Afficher a signifié Clouer, attacher avec des

aCIous, comme en ce passage, ou il s'agitJHsUS-

CHRIST en croix mort et affis'." [3019]

du .

b AFFICHES : 1 Dans I'Art de I'Epinglier, “ce sont les
Broches ou fiches de Fer, qui servent a retenir la Filie-
re.” [1897]

e
oAFFILADA : 1 En langue d'oc, Marteau pour Affiler,

la famille, la brutalité, la représentation de ce qu'il
faut pas faire, d'aprés [3655] p.6 ... “Au milieu des
siées (19)50, on commen-

hevoir ce mot, au sens ‘Aiguiser’.

a]n—Voir, a Martel, la cit. [5287] p.2I5.

ihe & suggérer les consé
_guences néfasteg
k éyentuelles (du geste ol
b de la procédure non sou|
_haitable), plus qu'a cher{
€cher encore a clairemen|
PiRis représenter. On passe
Sentement au rappel du

B HSque  devenu  plus
sgonceptuel.  L'hyperréa-
nlisme disparait au profit
iede l'idée, induisant plus
bluge vision généralisée d
ensque. Il y a intellectua-
Ugisation du message.’]
1°93655] p.6.
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AFFILAGE : 1 “Action

d’Affiler un instrument
tranchant. -Syn.: Affile-
ment-.” [206]

AFFILE : 1 Au 18éme
s., a la Tréfilerie, "c'est
un nouet (paquet noué)
de toile, dans lequel ily a
un morceau de graisse ou
de lard. On fait passer le
fil de Fer a travers ce
nouet, pour lui faciliter le
passage dans la Filiere."
[1897] p.741.




AFFILEMENT : § Anciennement. "subst. masc. A
tion d'Affiler, d'Aiguiser." [3019]
9 “Action de lier, d'attacher avec un Fil de Fer." [301]

AFFILER : { "Aiguiser une Lame, lui donner du Fil}'

[795] t.1, p.28 ... “Tech. Donner du Fil @ un Outi
[1551] rf3 -15.08/15.10.1994, p.20.

. "Menuisier frotter I'Outil sur un Calcaire compac
pour en faire tomber le morfil.” [2788] p.213.

1 “Terme de Cloutier: passer le Fil de Fer sur la mg
pour en faire la pointe.” [1551F8 -15.08/15.10.1994
p.20.

-Voir, a Forge de Garnison, le texte issy3{e49]p.67
a 69.

AFFILERIE : { "Lieu, Usine ou l'on Affile les Ou-
tils." [795] t.1, p.28.

1 Au 18eme s., syn. de Filerie ou Tréfilerie.

-Voir, a Fonte a Fer, la cit. [507] p.25.

AFFILEUR : 1 "Celui qui Affile les Outils." [795]
t.1, p.28.

. “Met. Ouvrier chargé de I'Affilage, plus spécial
ment chez les Couteliers.” [1551F31-15.08/15.10.
1994, p.20.

AFFILEURE :  Anciennement. "subst. fém. Fi
tranchant. Action d'affiler, d'aiguiser. Action de lig
d'attacher avec un Fil de Fer." [3019] ... "C'est par
espéece d'abus qu'Affileure a eu les significations d'g
lement." [3019] ... Donc, pourA CURNE la seule ac-

cept. valable d'Affileure est de désigner l'effet de I'affi

lement,souligneM. BURTEAUX

AFFILEUSE : Y Version féminine de I'Affileur,
terme relevé a IMaison du CoutelieraTHIERS.

AFFILOIR : f “Outil de tonnelier, emmanché o

non, servant & donner le Fil aux Racloirs, c'est-a-dife B€lle le déroulement de I'ensemble de I'of]

le retourner légérement: peut se faire avec une
d’acier ou un coté de Ciseau a bois." [2973] p.123.
-Voir, a Forge de Garnison, le texte issy3{e49]p.67
a69.

. "n.m. Instrument d'Acier qui sert a Affiler. Affiloi
de boucher, pour les Couteaux. On trouve aussi A
loire, n.f." [4176] p.33.

AFFILOIRE : § Anciennement. "subst. fém. Pierre|
Affiler." [3019]
Var. orth.d'Affiloir, -voir ce mot.

AFFILOIR PLAT : 1 Outil de tanneur ... Un tel objg
est présenté, in [43&eme éd.p.398, fig.34.

AFFILOIR TRIANGULAIRE POUR COR-
ROYEUR : 1 Outil de tanneur ... Un tel objet est pr|
senté, in [438fieme éd.p.398, fig.37.

AFFILURE : 1 “Dans le Clou a Ferrer, partie obliqy
du Grain d'Orge qui doit-étre placée vers l'intérieur|
i [3310] <lexiqueducheval.ne

qu
pied.” 31

lexique_metiers_marechal_ferrant.html> -Déc. 2009. bone et d’autres élements @ Il semble

Syn.: Affilage ou Affilement.
-Voir a Clous (Balade des) / Principales catégorieq
Clous / A 'Armée, le texte issu d8149]p.71/72.

AFFINAGE : 1 Dans le Procédé cors
c'était la deuxiéme opération, par laquellg
Minerai Aggloméré était transformé en H
quasiment pur sous la forme du Massello.
. "Le Grillage (1ére opération) et les cing A
finages (2émes opérations) du Minerai Réd
(-voir: Minerai Aggloméré) --- duraient exa
tement 24 heures. On accordait 4 heures
Ouvriers pour chacune de ces opératiof
[2224] 1.2, p.503.

1 Dans le Creuset du H.F. c'est I'ens. des
actions qui conduisent a I'Analyse finale dg
Fonte.

-Voir: Méthodes d'Affinage.

. "L' Oxyde de Fer formé pendant le pass
dans la Zone d'Oxydation (au Nez des Tu
res) s'incorpore au Laitier du Creuset. Ce
ci au contact de la Fonte agit sur cette der|
re en échangeant avec elle son Fer contre
éléments qui donnent des Oxydes plus
fractaires, MnO ou Si©---. L'Affinage au
Creuset est d'autant plus complet que le |
tier lourd chargé d'Oxydes de Fer reste g
longtemps au contact de la Fonte ---." [13]
p.166.
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- 9 Opération trés générale qui permet d'obtd
du Fer a partir de toutes sortes de corps o
Pl Métal est accompagné d'éléments ou de S
stances divers.
. HASSENFRATZ écrit: “L'opération connug
- sous le nom d'Affinage, consiste a exposeg
l'action du feu dans des fourneaux parti
" liers, du Fer impur c.-a-d. du Fer combi
ui@vec des substances différentes, dont les
cipales sont de I'ogéne, du Carbone, des tg
res vitrifiées ou vitrifiables, quelquefois d
Phosphore, du Soufre, et méme des subg
ces métalliqgues. Ce que l'on se propose d

res au Fer, afin d'obtenir du métal dans le g
grand état de pureté.” [4426] t.3, p.2HAS-
SENFRATZ note M. BURTEAUX inclut donc
dans Affinage, outre I'Affinage de la Fonte
Fer, la Production de Fer par la Méthode
recte a partir du Minerai (Fer mélé d'Oxyge]
- et de matieres terreuses), le travail des H
railles (Fer mélé de Rouille), la Désulfurati
du métal, etc.
9 Cas particulier de I'Affinage défini ci
; dessus panASSENFRATZet qui consiste en |4
nBPécarburation de la Fonte pour obtenir du
ffiou de I'Acier. Cette opération est effectuée
I'Affineur dans ['Affinerie. Quand on parl
d'Affinage sans autre précision, c'est de ¢
opération qu'il s'agit.
-Voir: Affinage ..
-Voir a Affinerie, le cycle décrit a la Forge d
LHOMMAIZE (Vienne).
|, -Voir, a Boule, la cit. [961] p.126/27, qui raf
tigeation.
-Voir, a Feu d'Affinerie, les mots ou exp. e
traits de [108].
-Voir, a Fonte ...
i ONTE .
-Voir, a Plaquette et a Coup de Feu, in [71
des méthodes de pré...Affinage utilisées
3 Styrie et en Angleterre a la fin du 18eme s.
-Voir, a Procédé anglais, la cit. [724] p.80
82.
. On écrit en 1824: "Pour 'amener a cet é
t (de ‘Fer métallique’) et lui faire acquérir toy

suites, la cit. [3734 ...

Fonte de I'excés de Carbone et d’'@mél)
_qui sont combinés avec le Fer. Cette opé
P-tion se nomme Affinad®.” [3816] t.1 p.337

.. M Il n'y a pas d'oxygene dans la Font

'opération d'Affinage consiste essentiell
fﬂnent a mettre la Fonte en contact avec 'O

géne de I'air ou d’'Oxydes pour brdler le C3

qgu'on parle ici plutét de Finage ... -Voi
dFourneau d’Affinage.
e ASPECTS METALLURGIQUES ...
|, "Généralités sur les opérations d'Affinage
'i atiere utilisée étant la Fonte, I'Affinag
o onsiste a abaisser la Teneur en Carbone

a 4,5 % a moins de 1,5 % et la Teneur en
puretés: Soufre et Phosphore. Les Réacti

'Affinage sont des Réactions d'Oxydatiq

n fournit a la Fonte liquide de I'Oxygene g
{-._1 I'air soufflé ou par des Oxydes -Minerai
s oumnures ou Riblons de Fer Rouillé-. L

Impuretés: Carbone, Silicium, Mangane
RE_hosphore qui sont plus oxydables que le

ont oxydées en premier et sont éliminée
état gazeuxCO et COz- pour le Carbone, oy
d'Oxyde:MnO; également sous forme de Lg

%er pour le Silicium, le Manganese, le Phq

f-

c

I5hore et de sulfur€as pour le Soufre. Ld
{u— ajtier et le sulfureCaS sont formés par ad
1iéi_mon de Chaux et de Castine." [361] p.9.
- Avec la baisse de Teneur des Impuretég
qdf; mpérature de Fusion augmentait et c
fne Masse spongieuse qui restait dang
anur. ] )
s LES moyens de réglage mis en oeuvre
.;iues de la couleur et de la qualité des Sco
t du Métal étaient la Chaux vive lors du Sq
levement et la Température (liée a la force
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nWent ou, au contraire, a l'arrosage d'eau ou

eacore a I'ajout de Charbon de Bois).

ub-Pour fabriquer 10 parties de Fer il faut,

d’'aprés [4426] t.3 p.7%avec CdB = Charbon de
Qois et p. = partie(s)).

inMéthode allemande ..18 a 26 p....11 a 15 p.
* Une explication insuffisante, trop souvent reprise
dans les textes..
“Les Gueuses de Fonte sont chauffées et
ttues par un Marteau a souléevement en
0is -le Martinet (plutdt le Gros Marteau; le
artinet, plus rapide sert a la finition du Pro-
uit)-, actionné par une Roue hydraulique.
L'alternance de plusieurs phases de Réchauf-

L fement et de Martelage permet I'élimination
giprogressive du Carbofie Le poids du Fer

Qbtenu représente environ les trois quarts du

topoids de la Gueuse de Fonte du départ.”
n5071] ... @ Comme le montrent les cit.

supra, I'élimination du Carbone se fait dans le
foyer par action de I'Oxygéne de l'air ou des
ScoriescompléteM. BURTEAUX

*¢ HISTORIQUE ...

tes techniques d'Affinage: Catalane, Wallon-
, Comtoise, Champenoise ... Il y avait, en
effet, 6 ou 7 méthodes différentes sans parler
des variantes locales selon la qualité de la
Fonte, laquelle dépendait étroitement du Mi-
nerai de base (avec ou sans Phosphore, en
particulier).
¢ En I'An Il , MONGE écrit: "Pour Convertir la
Fonte blanche en Fer Forgé (c'est-a-dire pour
la débarrasser de ses Impuretés et de son Car-
bone en particulier, d'aprés nos con-
naissances actuelles), il faut la dépouiller de
tout I'Oxigéne que le Charbon des Fourneaux
]n'a pu lui enlever (selon la conception de son
poque). Cette opération se nomme Affinage,
et elle se fait dans les Grosses Forges." [711]

&P 20/21.

* Au 19eme s.,"on Affine les Fontes grises qui

taglonnent des Fers fins, et les Fontes blanches
_en vue d'obtenir des Fer communs." [275]

.145.
* Cas de la Fonte phosphoreuse.
Concernant I'évolution des procédés sidérurgiques au
oyen-Age et I'apport des études archéométriques,
_Philippe DILLMANN (CNRS) écrit: “les axes de
‘recherche actuels portent, en ce qui concerne
le Procédé d’Affinage, sur les sources écrites
‘et archéologiques mais aussi sur la modélisa-
tion en laboratoire avant I'expérimentation. //
Les fouilles deDaniéle ARRIBERT-DEROINsur le site

- de GLINET (76), lors de I'été 2003, ont permis la dé-

couverte de 70 Culots d’Affinage, en forme d(_e nid,
mesurant environ 40 cm sur 3 cribans ce site,
I'Affinage de la Fonte phosphoreuse est attes-

eté. Celui-ci est rendu possible par I'apport de
peCBaux lors du Processus d'Affinage. Cette
ndécouverte est assez novatrice car on considé-

mait que jusgqu'a une date récente -la mise au

npoint du Procéd§HOMAS au 19éme s.-, on
ane savait pas Affiner le Fer phosphoreux.”
DU4742]

PS
€¢ Réalisation ...

e TECHNIQUE USUELLE ...

erDans une sorte de Forge, on chauffait I'ex-
@émité d'une Gueuse de Fonte et on la faisait
brdler sous l'action d'un courant d'air fourni

par des Souffleries hydrauliques ou a main.

Carbone excédentaire et on obtenait du Fer
qui s'écoulait, goutte a goutte, et formait une
Loupe de Fer brut, sorte d'Eponge du méme
Benre que celle produite jadis dans les Bas

estoyers’,selonA. FRANCE-LANORD

le  e» TECHNIQUES PARTICULIERES ...
« A propos de I'Affinage par leMerHope) Ber-

BUXvasoue, P. LEON écrit: "Alors que les opéra-

¢mns préliminaires de la Cuite et du Patissage

uele la Mazelle avaient pour but une premiéere
dDécarburation et surtout I'enlevement des Im-

© LE SAVOIR ... FER Glossalre di HiF. Sime piition - J. C.
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puretés et du Silicium, I'Affinage s'efforce d
réaliser la Décarburation proprement dite,
mettant en contact les Riblons et la Maze
placés a distance de la Soufflerie et sépg
d'elle par le Contre-Feu. La Réaction clas
gue se produit, I'Oxyde de Fer provenant (¢
Battitures, des Scories et de I'Oxygéne de |
se combinant au Carbone de la Mazelle et
Charbon pour donner du Fer, et le Gaz car
nique se dégageant. Un Bain se forme, o{
Laitier surnage et s'accumule -au point q
monte jusqu'a la Tuyere-, et ou la Maze
Décarburée descend en se transformant
Fer. Le Masseau des Riblons, réduit en |
est retiré le premier et Cinglé." [17] p.16
note 46.

* En Pavs oe Vaup, au 18we s., résultats techni
ques de ['Affinage pour Acier:MARGEL
fournira 1.200 livres, poids de 18 onces (5
g) de Fer cru, c'est-a-dire de Fonte (to]
661,2 kg) pour chaque Millier d'Acier com|
mandé, poids de 17 onces (520 g), soit §
kg. L'opération provoque une perte de mat
re estimée a 21 %. Pour les inciter & écono
ser le CombustibleARGEL précise que s'il§
brllent plus de 6 Chars par Millier, il ley
facturera l'excédent a 14 florins au lieu de
florins 6 sols le Char. En contrepartie,
Combustible économisé leur sera décompt
14 florins aussi." [603] p.213.

A propos de I'Industrie dans Gwavas (Pie-
MONT), AUMILEU DU 18ME s., ON note: "Parfois leg
Forges sont équipées --- pour la Réduction
la Fonte en Fer, d'apres les Procédés d'Affi
ge développés directement dans le Creu
Un certain BARABINO de GENOVA -techni-
cien génois qui conduisit, au 19éme s., y
expérimentation de Réduction de la Fonte
Fer au Creuset- se réféere a une expérig
d'Affinage développée a la Forge Bi&NE-
GLIA-MARRA ---. |l dispose d'un Creuset carl
rempli de '... Charbon de Bois et foulé ---
laissant a la moitié un creux pour recevoir
Métal en Fusion ---. (On y déverse) dbbi
de Ferraille de couleur grise -Fonte grise-
assez fine ...". Apres la premiére Fusion,
en a obtenu des morceaux que l'on a ens
refondu et '... couvert le Bain de Charbon,
a laissé la Ferraille Fondue dans le Creusg
quarts d'heure; elle fut alors découverte
placée sous le Marteau-Pilon pour étre Eti
en grosses Barres qui furent réduites en
guettes ... tempérées (?) et cuites ..., elles
devenues Acier ..."" [761] p.3B.Pour la
Fonte, diminution fatale des Teneurs en diff
rents éléments lors d'une Deuxiéme fusion.
. "La fusion au réverbére est accompagr
d'un Affinage, qui dépend des proportions
C, Si et surtout Mn. Habituellement, e
(fait) perdre a la Fonte 1/3 a 1/2 de Mn, 1/
1/2 de Si et au plus 1/6 de C. Le P ne s'éli
ne pas." [332] p.435.

91 “Derniére fagon donnée aux Aiguilles sur une pie
d'émeri.” [4554]

... ‘Affinage et Laminage sont les deux mamelles dg

Sidérurgie’, texte soufflé dans I'oreille JLLY par
M. BURTEAUX.

AFFINAGE A CHAUD : { -Voir: Méthode
d'Affinage a chaud.

AFFINAGE A DEUX FUSIONS (Types d)) :
9 KARSTEN propose deux schémas, in [10
p.37 ...
- Affinage a deux Fusions opérées dang
méme Feu.
. Affinage dit bergamasque pratiqué en Cari
thie.
. Affinage de Bohéme et MoraviBechschmie-
de).
. Affinage de la Fonte pulvérisée.
- Affinage a double fusion dans deux fe
séparés.
. Mazéage de Styrie.
. Mazéage de Suabe (Souabe).

L}:Syn.: Affinage allemand.
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eAFFINAGE A LA FRANGAISE : 1 Au
edi8éme s., exp. probablement syn. de Méth
[el-rancaise, d'apres [1444] p.140.
rés
SIAFFINAGE A LA HOUILLE : § Au 19éme
es, transformation de la Fonte en Fer dang
alfour & Puddler chauffé a la Houille ... Ce
duéthode remplace alors I'Affinage &oyer
pakAffinerie chauffé au Charbon de Bois.
le"Dans les Forges a Fer, I'Affinage a
'iHouille dans des Fourneaux a réverbeére,
lelans des Fours a Puddler, se développe
€le maniére assez significative ---, 'la tendal
Fafes Forges francaises (étant) a réserve
D,Combustible végétal pour la Production
Fonte et a opérer la Conversion de la Fontg
Fer Forgé au moyen du Combustible miné
---. Le Fer Affiné a la Houille s'élabore ent
bHes Cylindres étireurs ou Lamineurs." [86] {
tgh.202.
-. Vers 1884|. HUARD écrit: “L’'Affinage a la
2douille a été appelé longtemps Méethode
ieglaise, parce qu'elle a pris naissance en
m@leterre, ou le combustible minéral a toujoy
été a bas prix, et le Charbon de bois trés c
r/l Elle est maintenant employée a peu p
[l partout, a cause de la grande économie qu
epermet de réaliser, sous le nom de Puddlg
€lze Puddlage n'est pourtant qu'une partie
I'opération; car lorsqu'on traite des Fontes i
pures, et c’est presque toujours le cas, il f
commencer d'abord par le Finage.” [407
de622.
ha- R
SAFFINAGE A L'AIR CHAUD
d'Affinage ou le Vent est chauffé.
ne“Aux Forges deKONIGSBRUNN, ou I'Affina-
ege se pratique a l'air chaud, sur des Fontes
ntenues a I'Air chauffé, on n'a pas éprouvé g
de difficultés & Affiner cette derniere Fon
équ'a traiter celles produites a l'air froid
y[4468] Zmepartie, p.192.
le
AFFINAGE A L'AIR CHAUFFE ET A LA
eVAPEUR D'EAU : § "On a fait des essai
od'Affinage avec un mélange d'Air chauffé
uite Vapeur; le rendu de la Fonte a été peu
pférent de celui obtenu avec I'Air chaud e
tt@@oyé seul, mais la consommation de Charl
e été diminuée de 155 a 144 kg pour 100
éde Fer en Barres fabriqué.” [138F® s.,
BaxIil -1838, p.505.
sont R
AFFINAGE A L'ALLEMANDE : f "Cette
eéMéthode est employée dans presque td
I'Allemagne septentrionale et dans une gra
éeartie de la France, surtout dans la Frang
d€omté." [108] p.37.

. 9 Sorte

aVoir: Affinage par Attachement, Affinage
par Bouillonnement, Affinage par Masse.
-Voir, a Méthode allemande, la cit [108] p.3
re
AFFINAGE A LA TEMPERATURE
I®D'INCANDESCENCE : 1 A I'Affinerie, "la
Décarburation a la Température d'incand
cence peut se produire, non seulement en
sence de l'air ou de gaz oxydants, mais en
au contact de corps susceptibles de dég
de I'Oxygéne a cette température, comms
Sesquioxyde de Fer et l'oxyde de Zinc
3](C'est une) opération a laquelle on donne
allemand le nom dé&lihfrischen ce qu'on
|geut traduire par 'Affinage a la températy
'incandescence’. C'est sur ce phénom
L.qu'est basée la fabrication de ce qu'on app
la Fonte malléable et de I'Acier par Décarl]
ration ou Cémentation inverse." [182] -189
t.1, p.287.

¥AFFINAGE A LA TOURBE :  Sorte d'Af-
finage au Petit Foyer.
. “Affinage & la Tourbe: la bonne Tourbe cg
bonisée est au moins aussi conve